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STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A 

Profi l produkce

Profi ly Z, C a Σ

Profi ly typu Z, C a  dodávané fi rmou SATJAM mohou mít výšku profi lace 100-400mm a tloušťku plechu, ze kterého jsou 
vyráběny od 1,5-3,0mm. Takový rozsah technických parametrů by měl uspokojit potřeby většiny našich klientů a odborníků 
v praxi. Tyto technické listy a statické tabulky jsou zároveň přístupné na adrese www.satjam.cz, jak je již dnes zvykem v digitální 
formě. Firma SATJAM je rovněž připravena realizovat v tomto ohledu individuální atypické zakázky, neboť se snažíme maximálně 
vyhovět požadavkům objednatelů. Samozřejmostí je i technická podpora pro klienty, a to v průběhu jakékoliv etapy stavebního 
projektu. Kromě zde prezentovaných výrobků je fi rma SATJAM připravena nabídnout veškerý svůj sortiment, jako střešní krytiny, 
trapézové plechy, stěnové panely, jejichž kompletní výčet najdete v katalogu nebo na stránkách www.satjam.cz.

Profi ly Z, C a  jsou válcované za studena. Jejich tuhost a únosnost dávají vyniknout jejich všestranné použitelnosti v nosných 
konstrukcích. Z tohoto širokého využití můžeme zejména jmenovat: - vaznicové systémy, - paždíky a nosné konstrukce stěn, - 
lehké vazníky, - lehké rámové konstrukce.
Profi ly jsou určeny především pro lehké konstrukce a opláštění hal - průmyslových, obchodních, skladových a jiných halových 
objektů infrastruktury.

Otvory
Profi ly Z, C a  mohou být dodávány s montážními otvory (ø 14mm, ø 18mm, oválný otvor 19x25mm). Usnadňuje to výrazně 
montáž, ať již pomocí šroubů nebo nýtů. Vzhledem k možnosti rozebrání konstrukce a jejího dalšího užití se volí v těchto 
případech šrouby.

Materiál
Vstupní surovinou pro výrobu profi lů Z, C a  je zinkovaný plech S280GD nebo S350GD, v tloušťce 1,5–3,0 mm. Dle užití 
profi lů je možné je ještě dále opatřit povrchovou úpravou, nicméně dodávané profi ly splňují bezezbytku parametry ochrany 
proti korozním vlivům.
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Profi l Z Profi l C

tloušťka
plechu
mm

hmotnost
kg/m

H
mm

Bd
mm

Bg
mm

C
mm

Z 100/48

1,50 2,61 100 48 53 16
2,00 3,43 100 48 53 16
2,50 4,22 100 48 53 16
3,00 4,98 100 48 53 16

Z 150/48

1,50 3,20 150 48 53 16
2,00 4,21 150 48 53 16
2,50 5,20 150 48 53 16
3,00 6,16 150 48 53 16

Z 200/48 1,50 3,78 200 48 53 16
2,00 4,99 200 48 53 16

Z 280/48 1,50 4,72 280 48 53 16
2,00 6,24 280 48 53 16

Z 200/48 2,50 6,21 200 48 55 16
3,00 7,38 200 48 55 16

Z 280/48 2,50 7,77 280 48 55 16
3,00 9,25 280 48 55 16

Z 100/60

1,50 2,97 100 60 68 19
2,00 3,95 100 60 68 20
2,50 4,83 100 60 68 19
3,00 5,76 100 60 68 20

Z 150/60

1,50 3,56 150 60 68 19
2,00 4,73 150 60 68 20
2,50 5,81 150 60 68 19
3,00 6,94 150 60 68 20

Z 180/60

1,50 3,91 180 60 68 19
2,00 5,19 180 60 68 20
2,50 6,39 180 60 68 19
3,00 7,63 180 60 68 20

Z 200/60

1,50 4,15 200 60 68 19
2,00 5,51 200 60 68 20
2,50 6,78 200 60 68 19
3,00 8,11 200 60 68 20

Z 250/60

1,50 4,74 250 60 68 19
2,00 6,29 250 60 68 20
2,50 7,76 250 60 68 19
3,00 9,28 250 60 68 20

Z 250/65

1,50 4,90 250 65 75 20
2,00 6,48 250 65 75 20
2,50 8,04 250 65 75 20
3,00 9,61 250 65 75 21

Z 280/65

1,50 5,25 280 65 75 20
2,00 6,94 280 65 75 20
2,50 8,62 280 65 75 20
3,00 10,31 280 65 75 21

Z 300/65

1,50 5,51 300 65 75 21
2,00 7,29 300 65 75 21
2,50 9,05 300 65 75 21
3,00 10,83 300 65 75 22

Z 350/65

1,50 6,10 350 65 75 21
2,00 8,07 350 65 75 21
2,50 10,03 350 65 75 21
3,00 14,50 350 65 75 22

Z 400/65

1,50 6,68 400 65 75 21
2,00 8,86 400 65 75 21
2,50 11,01 400 65 75 21
3,00 13,18 400 65 75 22

Z 280/75

1,50 5,53 280 75 85 22
2,00 7,32 280 75 85 22
2,50 9,09 280 75 85 22
3,00 10,83 280 75 85 22

Z 350/75

1,50 6,35 350 75 85 22
2,00 8,42 350 75 85 22
2,50 10,46 350 75 85 22
3,00 12,47 350 75 85 22

Z 400/75

1,50 6,94 400 75 85 22
2,00 9,21 400 75 85 22
2,50 11,44 400 75 85 22
3,00 13,65 400 75 85 22

tloušťka
plechu
mm

hmotnost
kg/m

H
mm

B
mm

C
mm

C 100/48

1,50 2,53 100 48 16
2,00 3,32 100 48 16
2,50 4,08 100 48 16
3,00 4,82 100 48 16

C 150/48

1,50 3,12 150 48 16
2,00 4,10 150 48 16
2,50 5,06 150 48 16
3,00 6,00 150 48 16

C 200/48

1,50 3,70 200 48 16
2,00 4,88 200 48 16
2,50 6,03 200 48 16
3,00 7,16 200 48 16

C 250/48

1,50 4,29 250 48 16
2,00 5,66 250 48 16
2,50 7,02 250 48 16
3,00 8,34 250 48 16

C 280/48

1,50 4,63 280 48 16
2,00 6,13 280 48 16
2,50 7,59 280 48 16
3,00 9,04 280 48 16

C 300/49

1,50 4,89 300 49 16
2,00 6,47 300 49 16
2,50 8,03 300 49 16
3,00 9,55 300 49 16

C 100/60

1,50 2,90 100 60 20
2,00 3,82 100 60 20
2,50 4,71 100 60 20
3,00 5,57 100 60 20

C 150/60

1,50 3,49 150 60 20
2,00 4,60 150 60 20
2,50 5,69 150 60 20
3,00 6,75 150 60 20

C 200/60

1,50 4,08 200 60 20
2,00 5,38 200 60 20
2,50 6,66 200 60 20
3,00 7,92 200 60 20

C 250/60

1,50 4,66 250 60 20
2,00 6,17 250 60 20
2,50 7,64 250 60 20
3,00 9,09 250 60 20

C 280/60

1,50 5,01 280 60 20
2,00 6,63 280 60 20
2,50 8,22 280 60 20
3,00 9,79 280 60 20

C 300/60

1,50 5,25 300 60 20
2,00 6,94 300 60 20
2,50 8,62 300 60 20
3,00 10,26 300 60 20

C 350/60

1,50 5,84 350 60 20
2,00 7,73 350 60 20
2,50 9,60 350 60 20
3,00 11,44 350 60 20

C 400/60

1,50 6,42 400 60 20
2,00 8,51 400 60 20
2,50 10,58 400 60 20
3,00 12,62 400 60 20

C 280/65

1,50 5,36 280 75 20
2,00 7,10 280 75 20
2,50 8,81 280 75 20
3,00 10,50 280 75 20

C 350/65

1,50 6,19 350 75 20
2,00 8,20 350 75 20
2,50 10,19 350 75 20
3,00 12,14 350 75 20

C 400/65

1,50 6,78 400 75 20
2,00 8,99 400 75 20
2,50 11,17 400 75 20
3,00 13,32 400 75 20
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Druhy a rozmístění otvorů v profi lech Z a C

tloušťka
plechu
mm

E
mm

F
mm

Z 100
C 100

1,50 25,80 50
2,00 26,00 50
2,50 26,30 50
3,00 26,50 50

Z 150
C 150

1,50 25,80 75
2,00 26,00 75
2,50 26,30 75
3,00 26,50 75

Z 200
C 200

1,50 50,80 100
2,00 51,00 100
2,50 51,30 100
3,00 51,50 100

Z 250
C 250

1,50 50,80 150
2,00 51,00 150
2,50 51,30 150
3,00 51,50 150

Z 300
C 300

1,50 50,80 200
2,00 51,00 200
2,50 51,30 200
3,00 51,50 200

Technická data
Typy otvorů: ø 14, ø 18
 ovál ø 19×25
Rozmístění otvorů J: 32 mm
Rozmístění otvorů W: 100 mm
Rozmístění otvorů I: 50 mm

Profily typu Z a C umožňují snadnou a rychlou zástavbu 
průmyslových nebo obchodních hal. Jejich spojování se 
provádí hlavně pomocí šroubů. Pro tento účel se v profi lech 
zhotovují tři typy otvorů (viz Techniká data):
  ø 14
  ø 18
  ovál 19×25

Podle typu použitého profilu se používají různé hodnoty 
rozteče technických a montážních otvorů uvedené v tabulce. 
Na obrázku 1 jsou znázorněny možnosti podélného děrování 
a rozměry jsou uvedeny v technických datech.
Druhy a rozmístění otvorů v profilech typu Z a C jsou 
v podstatě libovolné, na obrazcích 2a, 2b a 2c uvádíme 
pouze příklady řešení. Děrování je možné ve všech rovinách 
profi lu.

Profi ly Z a C technické otvory
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technické otvory

technické otvory

obr. 2a

obr. 2c

obr. 2b

obr. 1

Děrování profi lů Z a C
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tloušťka
plechu
mm

hmotnost
kg/m

H
mm

h
mm

B
mm

Σ 140

1,50 3,84 140 30 70
2,00 5,06 140 30 70
2,50 6,24 140 30 70
3,00 7,39 140 30 70

Σ 170

1,50 4,20 170 60 70
2,00 5,54 170 60 70
2,50 6,84 170 60 70
3,00 8,11 170 60 70

Σ 200

1,50 4,56 200 90 70
2,00 6,02 200 90 70
2,50 7,44 200 90 70
3,00 8,83 200 90 70

Σ 230

1,50 4,92 230 120 70
2,00 6,50 230 120 70
2,50 8,04 230 120 70
3,00 9,55 230 120 70

Σ 260

1,50 5,28 260 150 70
2,00 6,98 260 150 70
2,50 8,64 260 150 70
3,00 10,27 260 150 70

Σ 300

1,50 5,76 300 190 70
2,00 7,62 300 190 70
2,50 9,44 300 190 70
3,00 11,23 300 190 70

Σ 350

1,50 6,36 350 240 70
2,00 8,42 350 240 70
2,50 10,44 350 240 70
3,00 12,43 350 240 70

Profi l Σ  je jedním z nejčastěji užívaných profi lů válcovaných 
za studena ve stavebních konstrukcích. Využívaný je 
zejména pro systémy vaznic a paždíků, nezřídka je užíván 
jako sloupový prvek, který je vytvořen z dvou navzájem 
spojených prvků sigma. Jeho rychlá a jednoduchá montáž 
je opět usnadněna montážními otvory ø 14, 18 a oválným 
otvorem 19x25 mm.

Rozvinutý pohled

Profi l Σ

Novinka
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Prvky válcované za studena

Prvky válcované za studena 
jsou svou tuhostí a únosností 
předurčeny k širokému využití 
ve stavebních konstrukcích. 
Systém nosníků vytvořený 
z prvků Z umožňuje standardní 
vytváření spojitých nosníků, 
které jsou ekonomickým 
řešením pro stavební 
konstrukce, Rozdíl v šířce 
pásnic (Bg - široká pásnice, 
Bd - úzká pásnice) je 
základním klíčem k rychlému 
a snadnému spojování těchto 
profi lů po své délce. S tím je 
samozřejmě spojena i přesná 
orientace montážních otvorů 
umožňující rychlou montáž.
Je již pouze na projektantovi, 
jaké možnosti sestav otvorů, 
uvedených výše, využije. Tímto 
systémem lze v podstatě 
vytvořit spojitý nosník 
a nekonečném počtu polí.

Bd - široká pásnice

Bd - široká pásnice

Bg - úzká pásnice
Bg - úzká pásnice

široká pásnice

úzká pásnice
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Nosníky Z – prostý nosník

otvory pro výztužný
profil (pokud je vyžadován)

standardně

Rozměry 
spojovacích prvků

Průřez H B A

Z mm mm mm

Z  100x… 85 - 57

Z  150x… 135 50 57

Z  180x… 165 80 57

Z  200x… 185 100 57

Z  250x… 235 150 57

Z  300x… 285 200 57

Schéma montáže
Sklon střechy <14°
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Nosníky Z – spojitý nosník o 2 polích

standardně

Rozměry 
spojovacích prvků

Průřez H B A

Z mm mm mm

Z  100x… 85 - 57

Z  150x… 135 50 57

Z  180x… 165 80 57

Z  200x… 185 100 57

Z  250x… 235 150 57

Z  300x… 285 200 57

Schéma montáže
Sklon střechy <14°

Pozor! Spojovací a kotevní prvky nejsou součástí nabídky společnosti SATJAM.
Znázorněná řešení jsou pouze ilustrační.

otvory pro výztužný
profil (pokud je vyžadován)

široká pásnice

úzká pásnice
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Schéma montáže
Sklon střechy <14°

Nosníky Z – spojitý nosník o 3 polích

otvory pro výztužný
profil (pokud je vyžadován)

široká pásnice široká pá

úzká pásnice

široká pásnice

standardně

Rozměry 
spojovacích prvků

Průřez H B A

Z mm mm mm

Z  100x… 85 - 57

Z  150x… 135 50 57

Z  180x… 165 80 57

Z  200x… 185 100 57

Z  250x… 235 150 57

Z  300x… 285 200 57

Pozor! Spojovací a kotevní prvky nejsou součástí nabídky společnosti SATJAM.
Znázorněná řešení jsou pouze ilustrační.
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Nosníky Z – spojitý nosník o 4 polích
(krajní pole – zesílené)

standardně

Rozměry 
spojovacích prvků

Průřez H B A

Z mm mm mm

Z  100x… 85 - 57

Z  150x… 135 50 57

Z  180x… 165 80 57

Z  200x… 185 100 57

Z  250x… 235 150 57

Z  300x… 285 200 57

Pozor! Spojovací a kotevní prvky nejsou součástí nabídky společnosti SATJAM.
Znázorněná řešení jsou pouze ilustrační.

Schéma montáže
Sklon střechy <14°

otvory pro výztužný
profil (pokud je vyžadován)

široká pásnice

úzká pásnice

široká pásnice

úzká pásnice
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Nosníky Z – spojitý nosník o 5 polích
(krajní pole – zesílené)

standardně

Rozměry 
spojovacích prvků

Průřez H B A

Z mm mm mm

Z  100x… 85 - 57

Z  150x… 135 50 57

Z  180x… 165 80 57

Z  200x… 185 100 57

Z  250x… 235 150 57

Z  300x… 285 200 57

Pozor! Spojovací a kotevní prvky nejsou součástí nabídky společnosti SATJAM.
Znázorněná řešení jsou pouze ilustrační.

Schéma montáže
Sklon střechy <14°

široká pásnice široká pásnice

úzká pásnice úzká pásnice

otvory pro výztužný
profil (pokud je vyžadován)
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Průřezové charakteristiky profi lu Z

Tabulky průřezových charakteristik a statické tabulky nosností profi lů mají sloužit k rychlému výběru požadovaného profi lu 
a požadovaných statických veličin. Průřezové charakteristiky uváděné v tabulkách jsou již vypočteny s uvážením tolerancí 
rozměrů a jejich hodnoty jsou vypočteny speciálně vytvořeným programem.

H výška profi lu
Bg šířka horní pásnice
Bd šířka dolní pásnice
r poloměr ohybu plechu
Cg délka ohybu při horní pásnici
Cd délka ohybu při dolní pásnici
g tloušťka plechu
FA plocha průřezu
x vzdálenost těžiště profi lu od osy X
y vzdálenost těžiště profi lu od osy Y
Ix moment setrvačnosti k ose x
Iy moment setrvačnosti k ose y
Wx průřezový modul k ose x
Wy průřezový modul k ose y
ix poloměr setrvačnosti - osa x
iy poloměr setrvačnosti - osa y

 H  Bg Bd r Cg  Cd g hmotnost  FA  x y Jx  Jy  Wx  Wy  ix  iy
     [mm]   [kg/m] [cm2]              [cm]              [cm4]                    [cm3]               [cm]

 100 53 48 2,25 18 16 1,50 2,61 3,32 0,259 5,114 52,67 21,48 10,30 4,30 3,98 2,54
    3,00 18 16 2,00 3,43 4,37 0,284 5,114 67,97 27,33 13,29 5,50 3,95 2,50
    3,75 18 16 2,50 4,22 5,37 0,308 5,115 82,21 32,59 16,07 6,59 3,91 2,46
    4,50 18 16 3,00 4,98 6,35 0,333 5,116 95,38 37,26 18,64 7,58 3,88 2,42
 150 53 48 2,25 18 16 1,50 3,20 4,07 0,226 7,652 136,34 21,64 17,82 4,31 5,78 2,30
    3,00 18 16 2,00 4,21 5,37 0,250 7,653 177,16 27,61 23,15 5,52 5,75 2,27
    3,75 18 16 2,50 5,20 6,62 0,275 7,654 215,73 33,00 28,19 6,63 5,71 2,23
    4,50 18 16 3,00 6,16 7,85 0,299 7,654 252,09 37,84 32,93 7,64 5,67 2,20
 200 53 48 2,25 18 16 1,50 3,78 4,82 0,203 10,153 269,44 21,75 26,54 4,31 7,48 2,12
    3,00 18 16 2,00 4,99 6,36 0,227 10,154 351,51 27,79 34,62 5,53 7,44 2,09
 280 53 48 2,25 18 16 1,50 4,72 6,01 0,178 14,157 610,92 21,87 43,15 4,31 10,08 1,91
    3,00 18 16 2,00 6,24 7,95 0,202 14,158 800,30 28,00 56,53 5,55 10,04 1,88
 200 55 48 3,75 18 16 2,50 6,21 7,91 0,292 10,215 434,35 35,21 42,52 6,83 7,41 2,11
    4,50 18 16 3,00 7,38 9,40 0,316 10,216 509,78 40,48 49,90 7,89 7,37 2,08
 280 55 48 3,75 18 16 2,50 7,77 9,90 0,259 14,226 991,74 35,55 69,71 6,85 10,01 1,90
    4,50 18 16 3,00 9,25 11,78 0,283 14,227 1168,96 40,95 82,16 7,93 9,96 1,86
 100 68 60 2,25 19 19 1,50 2,97 3,79 0,322 5,128 62,94 42,55 12,27 6,62 4,08 3,35
    3,00 20 20 2,00 3,95 5,03 0,348 5,127 81,90 56,07 15,97 8,76 4,04 3,34
    3,75 19 19 2,50 4,83 6,15 0,371 5,129 98,90 65,65 19,28 10,29 4,01 3,27
    4,50 20 20 3,00 5,76 7,34 0,397 5,128 115,77 77,85 22,58 12,25 3,97 3,26
 150 68 60 2,25 19 19 1,50 3,56 4,54 0,282 7,668 160,30 42,80 20,90 6,62 5,94 3,07
    3,00 20 20 2,00 4,73 6,03 0,308 7,667 210,06 56,51 27,40 8,77 5,90 3,06
    3,75 19 19 2,50 5,81 7,40 0,331 7,669 254,91 66,31 33,24 10,33 5,87 2,99
    4,50 20 20 3,00 6,94 8,84 0,356 7,669 300,57 78,78 39,19 12,32 5,83 2,99
 180 68 60 2,25 19 19 1,50 3,91 4,98 0,264 9,161 243,79 42,91 26,61 6,62 7,00 2,93
    3,00 20 20 2,00 5,19 6,62 0,289 9,161 320,27 56,70 34,96 8,78 6,96 2,93
    3,75 19 19 2,50 6,39 8,14 0,312 9,163 389,45 66,61 42,50 10,35 6,92 2,86
    4,50 20 20 3,00 7,63 9,73 0,338 9,162 460,40 79,20 50,25 12,35 6,88 2,85
 200 68 60 2,25 19 19 1,50 4,15 5,28 0,253 10,172 312,63 42,98 30,73 6,62 7,69 2,85
    3,00 20 20 2,00 5,51 7,02 0,279 10,171 411,26 56,82 40,43 8,78 7,66 2,85
    3,75 19 19 2,50 6,78 8,64 0,302 10,173 500,68 66,78 49,22 10,36 7,61 2,78
    4,50 20 20 3,00 8,11 10,33 0,327 10,173 592,69 79,45 58,26 12,37 7,58 2,77
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STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A 

Rozvinutý pohled

 H  Bg Bd r Cg  Cd g hmotnost  FA  x y Jx  Jy  Wx  Wy  ix  iy
     [mm]   [kg/m] [cm2]              [cm]              [cm4]                    [cm3]               [cm]

 250 68 60 2,25 19 19 1,50 4,74 6,03 0,231 12,694 532,36 43,12 41,94 6,61 9,39 2,67
    3,00 20 20 2,00 6,29 8,02 0,257 12,693 702,05 57,06 55,31 8,79 9,36 2,67
    3,75 19 19 2,50 7,76 9,89 0,280 12,695 856,84 67,13 67,49 10,38 9,31 2,61
    4,50 20 20 3,00 9,28 11,83 0,305 12,695 1016,86 79,95 80,10 12,41 9,27 2,60
 250 75 65 2,25 20 20 1,50 4,90 6,24 0,280 12,745 562,89 56,09 44,17 7,82 9,50 3,00
    3,00 20 20 2,00 6,48 8,26 0,305 12,745 738,03 72,47 57,91 10,14 9,45 2,96
    3,75 20 20 2,50 8,04 10,24 0,329 12,746 907,10 87,77 71,17 12,32 9,41 2,93
    4,50 21 21 3,00 9,61 12,25 0,354 12,746 1076,69 104,58 84,47 14,74 9,38 2,92
 280 75 65 2,25 20 20 1,50 5,25 6,68 0,267 14,233 735,26 56,17 51,66 7,82 10,49 2,90
    3,00 20 20 2,00 6,94 8,85 0,291 14,234 965,09 72,62 67,80 10,14 10,44 2,87
    3,75 20 20 2,50 8,62 10,98 0,315 14,235 1187,47 87,98 83,42 12,33 10,40 2,83
    4,50 21 21 3,00 10,31 13,13 0,341 14,234 1410,98 104,88 99,13 14,75 10,37 2,83
 300 75 65 2,25 21 21 1,50 5,51 7,01 0,260 15,240 873,62 57,60 57,32 8,01 11,16 2,87
    3,00 21 21 2,00 7,29 9,29 0,284 15,241 1147,52 74,50 75,29 10,40 11,12 2,83
    3,75 21 21 2,50 9,05 11,53 0,308 15,242 1412,99 90,31 92,71 12,65 11,07 2,80
    4,50 22 22 3,00 10,83 13,79 0,334 15,241 1679,90 107,66 110,22 15,13 11,04 2,79
 350 75 65 2,25 21 21 1,50 6,10 7,76 0,242 17,758 1271,60 57,71 71,61 8,01 12,80 2,73
    3,00 21 21 2,00 8,07 10,29 0,267 17,758 1672,58 74,69 94,18 10,40 12,75 2,69
    3,75 21 21 2,50 10,03 12,78 0,291 17,759 2062,37 90,60 116,13 12,65 12,71 2,66
    4,50 22 22 3,00 12,00 15,29 0,316 17,759 2455,04 108,06 138,24 15,15 12,67 2,66
 400 75 65 2,25 21 21 1,50 6,68 8,51 0,228 20,272 1766,84 57,81 87,16 8,00 14,41 2,61
    3,00 21 21 2,00 8,86 11,29 0,252 20,273 2326,58 74,85 114,76 10,40 14,36 2,58
    3,75 21 21 2,50 11,01 14,03 0,276 20,274 2872,01 90,84 141,66 12,66 14,31 2,54
    4,50 22 22 3,00 13,18 16,79 0,302 20,273 3422,15 108,40 168,80 15,16 14,28 2,54
 280 85 75 2,25 22 22 1,50 5,53 7,04 0,282 14,218 800,95 83,46 56,34 10,22 10,66 3,44
    3,00 22 22 2,00 7,32 9,33 0,307 14,218 1052,20 108,25 74,00 13,29 10,62 3,41
    3,75 22 22 2,50 9,09 11,58 0,331 14,219 1295,78 131,61 91,13 16,21 10,58 3,37
    4,50 22 22 3,00 10,83 13,79 0,355 14,220 1531,70 153,56 107,72 18,97 10,54 3,34
 350 85 75 2,25 22 22 1,50 6,35 8,09 0,256 17,744 1368,42 83,68 77,12 10,21 13,00 3,22
    3,00 22 22 2,00 8,42 10,73 0,280 17,745 1801,06 108,62 101,50 13,29 12,96 3,18
    3,75 22 22 2,50 10,46 13,33 0,304 17,746 2222,18 132,16 125,22 16,22 12,91 3,15
    4,50 22 22 3,00 12,47 15,89 0,329 17,746 2631,82 154,33 148,30 19,00 12,87 3,12
 400 85 75 2,25 22 22 1,50 6,94 8,84 0,241 20,259 1893,91 83,80 93,48 10,21 14,63 3,08
    3,00 22 22 2,00 9,21 11,73 0,265 20,260 2495,26 108,83 123,16 13,30 14,59 3,05
    3,75 22 22 2,50 11,44 14,58 0,289 20,261 3081,93 132,47 152,11 16,23 14,54 3,01
    4,50 22 22 3,00 13,65 17,39 0,313 20,262 3653,93 154,77 180,34 19,02 14,49 2,98
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Průřezové charakteristiky profi lu C

Tabulky průřezových charakteristik a statické tabulky nosností profi lů mají sloužit k rychlému výběru požadovaného profi lu 
a požadovaných statických veličin. Průřezové charakteristiky uváděné v tabulkách jsou již vypočteny s uvážením tolerancí 
rozměrů a jejich hodnoty jsou vypočteny speciálně vytvořeným programem.

H výška profi lu
Bg šířka horní pásnice
Bd šířka dolní pásnice
r poloměr ohybu plechu
Cg délka ohybu při horní pásnici
Cd délka ohybu při dolní pásnici
g tloušťka plechu
FA plocha průřezu
x vzdálenost těžiště profi lu od osy X
y vzdálenost těžiště profi lu od osy Y
Ix moment setrvačnosti k ose x
Iy moment setrvačnosti k ose y
Wx průřezový modul k ose x
Wy průřezový modul k ose y
ix poloměr setrvačnosti - osa x
iy poloměr setrvačnosti - osa y

 H  B r C g hmotnost  FA  x y Jx  Jy  Wx  Wy  ix  iy
   [mm]   [kg/m] [cm2]              [cm]              [cm4]                    [cm3]               [cm]
              

 100 48 2,25 16 1,50 2,53 3,22 1,600 4,900 50,98 10,48 10,4 3,49 3,98 1,8
   3,00 16 2,00 3,32 4,23 1,587 4,875 65,92 13,4 13,52 4,52 3,95 1,78
   3,75 16 2,50 4,08 5,2 1,573 4,850 79,87 16,06 16,47 5,49 3,92 1,76
   4,50 16 3,00 4,82 6,14 1,560 4,825 92,84 18,45 19,24 6,39 3,89 1,73
 150 48 2,25 16 1,50 3,12 3,97 1,302 7,400 132,34 12,07 17,88 3,66 5,77 1,74
   3,00 16 2,00 4,1 5,23 1,289 7,375 172,3 15,49 23,36 4,75 5,74 1,72
   3,75 16 2,50 5,06 6,45 1,276 7,350 210,23 18,64 28,6 5,78 5,71 1,7
   4,50 16 3,00 6 7,64 1,263 7,325 246,15 21,52 33,6 6,75 5,68 1,68
 200 48 2,25 16 1,50 3,7 4,71 1,099 9,875 262,15 13,16 26,55 3,76 7,46 1,67
   3,00 16 2,00 4,88 6,22 1,087 9,850 342,68 16,94 34,79 4,89 7,42 1,65
   3,75 16 2,50 6,03 7,69 1,075 9,825 419,84 20,42 42,73 5,96 7,39 1,63
   4,50 16 3,00 7,16 9,13 1,063 9,800 493,66 23,63 50,37 6,98 7,36 1,61
 250 48 2,25 16 1,50 4,29 5,46 0,950 12,375 452,36 13,97 36,55 3,83 9,1 1,6
   3,00 16 2,00 5,66 7,22 0,939 12,350 592,96 18,01 48,01 4,99 9,06 1,58
   3,75 16 2,50 7,02 8,94 0,927 12,325 728,53 21,75 59,11 6,09 9,03 1,56
   4,50 16 3,00 8,34 10,63 0,916 12,300 859,11 25,2 69,85 7,13 8,99 1,54
 280 48 2,25 16 1,50 4,63 5,9 0,879 13,850 596,24 14,36 43,05 3,86 10,05 1,56
   3,00 16 2,00 6,13 7,81 0,869 13,825 782,54 18,51 56,6 5,03 10,01 1,54
   3,75 16 2,50 7,59 9,68 0,858 13,800 962,69 22,37 69,76 6,14 9,98 1,52
   4,50 16 3,00 9,04 11,51 0,847 13,775 1136,74 25,95 82,52 7,2 9,94 1,5
 300 49 2,25 16 1,50 4,89 6,23 0,863 14,850 714,93 15,35 48,14 4 10,71 1,57
   3,00 16 2,00 6,47 8,25 0,852 14,825 939,09 19,81 63,35 5,22 10,67 1,55
   3,75 16 2,50 8,03 10,23 0,841 14,800 1156,26 23,97 78,13 6,38 10,63 1,53
   4,50 16 3,00 9,55 12,17 0,831 14,775 1366,49 27,82 92,49 7,48 10,6 1,51
 100 60 2,25 20 1,50 2,9 3,7 2,223 4,900 60,79 19,49 12,41 5,45 4,05 2,3
   3,00 20 2,00 3,82 4,87 2,210 4,875 78,87 25,11 16,18 7,09 4,03 2,27
   3,75 20 2,50 4,71 6 2,197 4,850 95,86 30,3 19,76 8,65 4 2,25
   4,50 20 3,00 5,57 7,1 2,184 4,825 111,79 35,08 23,17 10,12 3,97 2,22
 150 60 2,25 20 1,50 3,49 4,45 1,853 7,400 155,77 22,6 21,05 5,73 5,92 2,25
   3,00 20 2,00 4,6 5,87 1,840 7,375 203,31 29,22 27,57 7,47 5,89 2,23
   3,75 20 2,50 5,69 7,25 1,826 7,350 248,64 35,38 33,83 9,13 5,86 2,21
   4,50 20 3,00 6,75 8,6 1,813 7,325 291,82 41,11 39,84 10,72 5,83 2,19
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 H  B r C g hmotnost  FA  x y Jx  Jy  Wx  Wy  ix  iy
   [mm]   [kg/m] [cm2]              [cm]              [cm4]                    [cm3]               [cm]
              

 200 60 2,25 20 1,50 4,08 5,19 1,591 9,875 304,93 24,83 30,88 5,9 7,66 2,19
   3,00 20 2,00 5,38 6,86 1,578 9,850 399,37 32,16 40,54 7,71 7,63 2,17
   3,75 20 2,50 6,66 8,49 1,565 9,825 490,16 39,02 49,89 9,44 7,6 2,14
   4,50 20 3,00 7,92 10,09 1,552 9,800 577,41 45,44 58,92 11,09 7,57 2,12
 250 60 2,25 20 1,50 4,66 5,94 1,392 12,375 520,63 26,53 42,07 6,02 9,36 2,11
   3,00 20 2,00 6,17 7,86 1,380 12,350 683,49 34,4 55,34 7,87 9,33 2,09
   3,75 20 2,50 7,64 9,74 1,367 12,325 840,96 41,8 68,23 9,65 9,29 2,07
   4,50 20 3,00 9,09 11,59 1,355 12,300 993,15 48,75 80,74 11,35 9,26 2,05
 280 60 2,25 20 1,50 5,01 6,38 1,296 13,850 682,35 27,35 49,27 6,07 10,34 2,07
   3,00 20 2,00 6,63 8,45 1,285 13,825 896,78 35,49 64,87 7,95 10,3 2,05
   3,75 20 2,50 8,22 10,48 1,273 13,800 1104,63 43,14 80,05 9,74 10,27 2,03
   4,50 20 3,00 9,79 12,47 1,261 13,775 1306,04 50,34 94,81 11,47 10,23 2,01
 300 60 2,25 20 1,50 5,25 6,68 1,239 14,850 807,77 27,85 54,4 6,11 10,99 2,04
   3,00 20 2,00 6,94 8,85 1,227 14,825 1062,29 36,14 71,66 7,99 10,96 2,02
   3,75 20 2,50 8,62 10,98 1,215 14,800 1309,38 43,96 88,47 9,8 10,92 2
   4,50 20 3,00 10,26 13,07 1,204 14,775 1549,18 51,31 104,85 11,54 10,89 1,98
 350 60 2,25 20 1,50 5,84 7,43 1,115 17,350 1181,45 28,92 68,1 6,17 12,61 1,97
   3,00 20 2,00 7,73 9,85 1,104 17,325 1555,84 37,55 89,8 8,08 12,57 1,95
   3,75 20 2,50 9,6 12,23 1,093 17,300 1920,43 45,71 111,01 9,92 12,53 1,93
   4,50 20 3,00 11,44 14,57 1,082 17,275 2275,4 53,39 131,72 11,69 12,5 1,91
 400 60 2,25 20 1,50 6,42 8,18 1,013 19,850 1648,56 29,79 83,05 6,22 14,19 1,91
   3,00 20 2,00 8,51 10,85 1,003 19,825 2173,35 38,71 109,63 8,16 14,16 1,89
   3,75 20 2,50 10,58 13,48 0,993 19,800 2685,68 47,14 135,64 10,02 14,12 1,87
   4,50 20 3,00 12,62 16,07 0,982 19,775 3185,75 55,1 161,1 11,81 14,08 1,85
 280 75 2,25 20 1,50 5,36 6,83 1,763 13,850 768,04 47,03 55,45 8,49 10,6 2,62
   3,00 20 2,00 7,1 9,05 1,751 13,825 1010,32 61,28 73,08 11,14 10,57 2,6
   3,75 20 2,50 8,81 11,23 1,739 13,800 1245,69 74,83 90,27 13,7 10,53 2,58
   4,50 20 3,00 10,5 13,37 1,726 13,775 1474,27 87,71 107,02 16,17 10,5 2,56
 350 75 2,25 20 1,50 6,19 7,88 1,530 17,350 1315,99 49,93 75,85 8,65 12,92 2,52
   3,00 20 2,00 8,2 10,45 1,519 17,325 1734,29 65,12 100,1 11,36 12,88 2,5
   3,75 20 2,50 10,19 12,98 1,507 17,300 2142,32 79,6 123,83 13,98 12,85 2,48
   4,50 20 3,00 12,14 15,47 1,496 17,275 2540,27 93,39 147,05 16,52 12,81 2,46
 400 75 2,25 20 1,50 6,78 8,63 1,398 19,850 1824,72 51,58 91,93 8,74 14,54 2,44
   3,00 20 2,00 8,99 11,45 1,387 19,825 2407,12 67,3 121,42 11,48 14,5 2,42
   3,75 20 2,50 11,17 14,23 1,376 19,800 2976,52 82,31 150,33 14,13 14,47 2,41
   4,50 20 3,00 13,32 16,97 1,365 19,775 3533,09 96,62 178,66 16,7 14,43 2,39

Rozvinutý pohled
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STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A 

Průřezové charakteristiky profi lu Σ

 H  Bg Bd HE d  C Al r  g  hmotnost  FA  x y Jx  Jy  Wx  Wy  ix  iy
     [mm]     [kg/m] [cm2]           [cm]                [cm4]              [cm3]            [cm]

 140 70 70 35 30 16 38,7 5 2,00 4,94 6,29 2,606 6,95 181,09 31,88 26,06 12,23 5,37 2,25
         2,50 6,13 7,81 2,613 6,95 223,00 38,80 32,09 14,85 5,34 2,23
         3,00 7,31 9,31 2,620 6,95 263,60 45,31 37,93 17,30 5,32 2,21
         3,20 7,77 9,90 2,622 6,95 279,48 47,81 40,21 18,23 5,31 2,20
 170 70 70 35 60 16 38,7 5 2,00 5,41 6,89 2,606 8,45 288,47 32,13 34,14 12,33 6,47 2,16
         2,50 6,72 8,56 2,614 8,45 355,89 39,11 42,12 14,96 6,45 2,14
         3,00 8,02 10,21 2,622 8,45 421,47 45,69 49,88 17,42 6,42 2,11
         3,20 8,53 10,87 2,625 8,45 447,20 48,21 52,92 18,36 6,41 2,11
 200 70 70 35 90 16 38,7 5 2,00 5,88 7,49 2,605 9,95 426,98 32,33 42,91 12,41 7,55 2,08
         2,50 7,31 9,32 2,615 9,95 527,46 39,35 53,01 15,05 7,52 2,06
         3,00 8,73 11,12 2,624 9,95 625,49 45,98 62,86 17,52 7,50 2,03
         3,20 9,29 11,83 2,628 9,95 664,02 48,52 66,74 18,46 7,49 2,02
 230 70 70 35 120 16 38,7 5 2,00 6,33 8,06 2,601 11,40 592,03 32,14 51,93 12,36 8,57 2,00
         2,50 7,87 10,03 2,612 11,40 732,06 39,12 64,22 14,98 8,54 1,97
         3,00 9,40 11,98 2,622 11,40 868,94 45,71 76,22 17,43 8,52 1,95
         3,20 10,01 12,75 2,627 11,40 922,82 48,23 80,95 18,36 8,51 1,95
 260 70 70 35 150 16 38,7 5 2,00 6,80 8,67 2,601 12,90 799,61 32,28 61,99 12,41 9,61 1,93
         2,50 8,46 10,78 2,613 12,90 989,52 39,30 76,71 15,04 9,58 1,91
         3,00 10,11 12,88 2,624 12,90 1175,49 45,91 91,12 17,50 9,55 1,89
         3,20 10,76 13,71 2,629 12,90 1248,79 48,45 96,81 18,43 9,54 1,88
 300 70 70 35 190 16 38,7 5 2,00 7,43 9,47 2,601 14,90 1137,96 32,44 76,37 12,47 10,96 1,85
         2,50 9,25 11,78 2,614 14,90 1409,44 39,50 94,59 15,11 10,94 1,83
         3,00 11,05 14,08 2,626 14,90 1675,78 46,15 112,47 17,57 10,91 1,81
         3,20 11,77 14,99 2,632 14,90 1780,88 48,70 119,52 18,51 10,90 1,80
 350 70 70 35 240 16 38,7 5 2,00 8,22 10,47 2,601 17,40 1668,95 32,61 95,92 12,54 12,63 1,76
         2,50 10,23 13,04 2,615 17,40 2068,84 39,70 118,90 15,18 12,60 1,75
         3,00 12,23 15,58 2,629 17,40 2461,86 46,39 141,49 17,65 12,57 1,73
         3,20 13,03 16,60 2,634 17,40 2617,16 48,95 150,41 18,58 12,56 1,72

H výška profi lu
Bg šířka horní pásnice
Bd šířka dolní pásnice
HE délka rovné části stojiny
r poloměr ohybu plechu
Cg délka ohybu při horní pásnici

Cd délka ohybu při dolní pásnici
AL délka ohybu stojiny
g tloušťka plechu
FA plocha průřezu
x vzdálenost těžiště profi lu od osy X
y vzdálenost těžiště profi lu od osy Y

Ix moment setrvačnosti k ose x
Iy moment setrvačnosti k ose y
Wx průřezový modul k ose x
Wy průřezový modul k ose y
ix poloměr setrvačnosti - osa x
iy poloměr setrvačnosti - osa y

Rozvinutý pohled
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STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A 

Statické tabulky profi lů Z, C, Σ
Profi ly dodávané společností SATJAM jsou vyráběny 
z pozinkovaného plechu a jsou dodávány ve fi nální 
podobě připravené pro montáž – s požadovanou délkou 
a montážními otvory. Profi ly jsou zhotovovány z ocelí tříd 
S280GD a zejména S350GD v tloušťkách 1,5 – 3,0mm 
a výsledné výšky profi lů se pohybují v rozmezí 100-400mm.
Průřez všech prvků  v různých tloušťkách byl vytvořen tak, 
aby byl využit optimálně a zejména ekonomicky i v místě 
vzájemného stykování. To umožňuje rychlou montáž 
šroubovými spoji mezi jednotlivými prvky i primární nosnou 
konstrukcí.
Krom primárního využití nosných profi lů na konstrukce hal, 
vaznice a paždíky, jsou hojně tyto nosné prvky využívány 
také jako prvky ztužující primární ocelovou konstrukci 
a všude tam, kde svými vlastnostmi výhodně nahradí 
klasické ocelové prvky válcované za tepla.
Vypracované statické tabulky umožňují projektantům, ale 
nejen jim, jednoduchý a rychlý výběr optimálního profi lu na 
základě roztečí podpůrné konstrukce a přípustného zatížení 
z hlediska 1. i 2. mezního stavu. 
Vypracované tabulky jsou vyčísleny pro prostý nosník až 
spojitý nosník o 5 polích a sklonu střešní roviny <25%.  
Hodnoty uváděné v tabulkách jsou hodnotami návrhovými 
(výpočtovými), bez vlastní tíhu prvku.  U 2.mezního stavu 
je samozřejmě počítáno s hodnotami charakteristickými 
(normovými). Spojité nosníky jsou vytvářeny optimálně 
a ekonomicky, např. spojité nosníky profi lů Z jsou 
realizované (a počítané)se vzájemným přesahem nad 
podporami, přičemž ve spojitých nosnících o více než 
3 polích jsou krajní nosníky zesílené i uprostřed rozpětí 
prvního pole, neboť zde dochází ke zvýšení momentu. Tento 
montážně rychlý a velmi únosný způsob spojitého nosníku 
dvou Z profi lů využívá rozdílných šířek pásnic, tak jak je 
uvedeno v předchozích kapitolách.
Tenkostěnné Z, C a Σ profi ly  se k hlavní nosné konstrukci 
připojují zásadně za stojiny profi lu prostřednictvím 
podporových botek – ocelových prvků, které přenášejí 
zatížení na primární nosnou konstrukci. Tvar botky závisí 
na příslušném zatížení, sklonu střechy a tvaru podpor. 
Mezi pásnicí profi lu Z, C a Σ a spodní konstrukcí musí 
být ponechána mezera tak, aby pásnice Z, C a Σ  nebyla 
v kontaktu s podporou. Botka je pak se stojinou profi lu 
spojena většinou šroubově, nejčastěji šrouby 8,8 nebo 
5,6 a k primární nosné konstrukci šroubováním nebo 
u ocelového primární konstrukce také přivařením. Při větších 
sklonech střešního pláště, případně u větších zatížení je 
vhodné botku ztužit výztuhou. 
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,29 -2,17 2,96
 x2.00 3,42 1 5,29 3,53 2,65 2,12 1,76 4,77 -2,84 3,87
 x2.50 4,26 1 6,84 4,56 3,42 2,74 2,28 6,36 -3,49 4,74
 x3.00 5,04 1 8,56 5,71 4,28 3,42 2,85 7,97 -4,10 5,57
 C150x48x1.50 3,16 1 6,41 4,27 3,21 2,56 2,14 5,59 -3,71 6,41
 x2.00 4,21 1 9,12 6,08 4,56 3,65 3,04 8,22 -4,84 9,12
 x2.50 5,20 1 11,64 7,76 5,82 4,66 3,88 10,83 -5,94 11,64
 x3.00 6,24 1 14,36 9,57 7,18 5,74 4,79 13,62 -7,00 14,36
 C200x48x1.50 3,76 1 8,81 5,88 4,41 3,53 2,94 7,81 -5,32 8,81
 x2.00 5,01 1 12,81 8,54 6,40 5,12 4,27 11,83 -7,16 12,81
 x2.50 6,20 1 17,12 11,41 8,56 6,85 5,71 16,05 -8,77 17,12
 x3.00 7,44 1 21,10 14,07 10,55 8,44 7,03 20,01 -10,32 21,10
 C250x48x1.50 4,36 1 11,60 7,73 5,80 4,64 3,87 10,14 -6,99 11,60
 x2.00 5,81 1 16,78 11,19 8,39 6,71 5,59 15,42 -9,60 16,78
 x2.50 7,20 1 22,20 14,80 11,10 8,88 7,40 21,10 -12,00 22,20
 x3.00 8,64 1 28,31 18,87 14,15 11,32 9,44 27,13 -14,11 28,31
 C280x48x1.50 4,63 1 13,20 8,80 6,60 5,28 4,40 11,56 -8,00 13,20
 x2.00 6,13 1 19,14 12,76 9,57 7,65 6,38 17,31 -11,04 19,14
 x2.50 7,59 1 25,22 16,81 12,61 10,09 8,41 23,70 -14,02 25,22
 x3.00 9,04 1 32,26 21,51 16,13 12,91 10,75 31,08 -16,53 32,26
 C300x48x1.50 4,96 1 14,44 9,62 7,22 5,77 4,81 12,65 -8,79 14,44
 x2.00 6,61 1 20,92 13,95 10,46 8,37 6,97 18,93 -12,16 20,92
 x2.50 8,20 1 27,98 18,65 13,99 11,19 9,33 26,19 -15,49 27,98
 x3.00 9,84 1 35,16 23,44 17,58 14,06 11,72 34,00 -18,44 35,16
 C100x60x1.50 2,88 1 4,24 2,82 2,12 1,69 1,41 3,76 -2,54 3,52
 x2.00 3,84 1 6,09 4,06 3,04 2,43 2,03 5,55 -3,33 4,61
 x2.50 4,70 1 7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,31 -4,09 5,66
 x3.00 5,64 1 9,67 6,45 4,83 3,87 3,22 9,05 -4,83 6,67
 C150x60x1.50 3,48 1 7,16 4,77 3,58 2,86 2,39 6,38 -4,44 7,16
 x2.00 4,64 1 10,42 6,95 5,21 4,17 3,47 9,51 -5,84 10,42
 x2.50 5,70 1 13,24 8,83 6,62 5,30 4,42 12,42 -7,20 13,24
 x3.00 6,84 1 16,25 10,83 8,13 6,50 5,42 15,49 -8,53 16,25
 C200x60x1.50 4,14 1 10,00 6,67 5,00 4,00 3,33 8,94 -6,34 10,00
 x2.00 5,52 1 14,64 9,76 7,32 5,86 4,88 13,63 -8,58 14,64
 x2.50 6,80 1 19,43 12,96 9,72 7,77 6,48 18,29 -10,56 19,43
 x3.00 8,16 1 23,78 15,86 11,89 9,51 7,93 22,67 -12,50 23,78
 C250x60x1.50 4,74 1 12,98 8,66 6,49 5,19 4,33 11,63 -8,30 12,98
 x2.00 6,32 1 18,81 12,54 9,41 7,53 6,27 17,70 -11,42 18,81
 x2.50 7,80 1 25,15 16,77 12,58 10,06 8,38 24,00 -14,38 25,15
 x3.00 9,36 1 31,89 21,26 15,95 12,76 10,63 30,66 -17,00 31,89
 C280x60x1.50 5,01 1 14,79 9,86 7,40 5,92 4,93 13,25 -9,49 14,79
 x2.00 6,63 1 21,72 14,48 10,86 8,69 7,24 19,91 -13,11 21,72
 x2.50 8,22 1 28,54 19,03 14,27 11,42 9,51 26,90 -16,71 28,54
 x3.00 9,79 1 36,30 24,20 18,15 14,52 12,10 35,05 -19,87 36,30
 C300x60x1.50 5,34 1 16,05 10,70 8,03 6,42 5,35 14,36 -10,31 16,05
 x2.00 7,10 1 23,53 15,69 11,76 9,41 7,84 21,59 -14,28 23,53
 x2.50 8,80 1 30,85 20,57 15,42 12,34 10,28 29,49 -18,24 30,85
 x3.00 10,56 1 39,31 26,20 19,65 15,72 13,10 38,08 -21,91 39,31
 C350x60x1.50 5,84 1 19,14 12,76 9,57 7,66 6,38 17,17 -12,40 19,14
 x2.00 7,73 1 28,15 18,77 14,07 11,26 9,38 25,80 -17,25 28,15
 x2.50 9,60 1 37,56 25,04 18,78 15,02 12,52 35,60 -22,14 37,56
 x3.00 11,44 1 46,86 31,24 23,43 18,74 15,62 45,77 -26,98 46,86
 C400x60x1.50 6,42 1 20,17 13,45 10,08 8,07 6,72 19,92 -14,54 20,17
 x2.00 8,51 1 32,47 21,65 16,24 12,99 10,82 30,03 -20,30 32,47
 x2.50 10,58 1 43,97 29,31 21,99 17,59 14,66 41,64 -26,16 43,97
 x3.00 12,62 1 55,85 37,23 27,92 22,34 18,62 53,56 -31,99 55,85
 C280x75x1.50 5,36 1 15,85 10,56 7,92 6,34 5,28 14,27 -10,48 15,85
 x2.00 7,10 1 23,87 15,91 11,93 9,55 7,96 22,38 -14,60 23,87
 x2.50 8,81 1 31,46 20,97 15,73 12,58 10,49 30,23 -18,54 31,46
 x3.00 10,50 1 39,59 26,39 19,79 15,83 13,20 38,26 -21,98 39,59
 C350x75x1.50 6,19 1 20,17 13,45 10,09 8,07 6,72 18,57 -13,21 20,17
 x2.00 8,20 1 31,04 20,69 15,52 12,42 10,35 29,08 -19,18 31,04
 x2.50 10,19 1 41,25 27,50 20,63 16,50 13,75 39,26 -24,52 41,25
 x3.00 12,14 1 51,13 34,09 25,57 20,45 17,04 49,97 -29,80 51,13
 C400x75x1.50 6,78 1 20,16 13,44 10,08 8,07 6,72 19,96 -14,93 20,16
 x2.00 8,99 1 35,88 23,92 17,94 14,35 11,96 33,98 -22,56 35,88
 x2.50 11,17 1 48,23 32,15 24,12 19,29 16,08 45,83 -28,94 48,23
 x3.00 13,32 1 60,76 40,51 30,38 24,30 20,25 58,43 -35,31 60,76
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,06 -1,38 1,51
 x2.00 3,42 1 3,37 2,25 1,69 1,35 1,13 3,00 -1,80 1,97
 x2.50 4,26 1 4,36 2,91 2,18 1,75 1,45 4,01 -2,19 2,41
 x3.00 5,04 1 5,46 3,64 2,73 2,18 1,82 5,12 -2,57 2,83
 C150x48x1.50 3,16 1 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,57 -2,29 3,89
 x2.00 4,21 1 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,26 -2,99 5,14
 x2.50 5,20 1 7,43 4,95 3,72 2,97 2,48 6,92 -3,65 6,32
 x3.00 6,24 1 9,16 6,11 4,58 3,67 3,06 8,54 -4,29 7,46
 C200x48x1.50 3,76 1 5,63 3,75 2,81 2,25 1,88 4,99 -3,28 5,63
 x2.00 5,01 1 8,18 5,45 4,09 3,27 2,73 7,44 -4,39 8,18
 x2.50 6,20 1 10,93 7,29 5,47 4,37 3,64 10,27 -5,36 10,93
 x3.00 7,44 1 13,48 8,98 6,74 5,39 4,49 12,79 -6,29 13,48
 C250x48x1.50 4,36 1 7,41 4,94 3,70 2,96 2,47 6,48 -4,29 7,41
 x2.00 5,81 1 10,72 7,14 5,36 4,29 3,57 9,85 -5,89 10,72
 x2.50 7,20 1 14,18 9,45 7,09 5,67 4,73 13,45 -7,32 14,18
 x3.00 8,64 1 18,08 12,06 9,04 7,23 6,03 17,34 -8,58 18,08
 C280x48x1.50 4,63 1 8,43 5,62 4,22 3,37 2,81 7,38 -4,90 8,43
 x2.00 6,13 1 12,22 8,15 6,11 4,89 4,07 11,24 -6,76 12,22
 x2.50 7,59 1 16,11 10,74 8,06 6,45 5,37 15,39 -8,57 16,11
 x3.00 9,04 1 20,61 13,74 10,31 8,25 6,87 19,78 -10,04 20,61
 C300x48x1.50 4,96 1 9,22 6,15 4,61 3,69 3,07 8,08 -5,40 9,22
 x2.00 6,61 1 13,36 8,91 6,68 5,35 4,46 12,30 -7,47 13,36
 x2.50 8,20 1 17,87 11,92 8,94 7,15 5,96 16,82 -9,50 17,87
 x3.00 9,84 1 22,46 14,98 11,23 8,99 7,49 21,71 -11,24 22,46
 C100x60x1.50 2,88 1 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,39 -1,63 1,79
 x2.00 3,84 1 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,49 -2,13 2,34
 x2.50 4,70 1 4,97 3,32 2,49 1,99 1,66 4,60 -2,62 2,88
 x3.00 5,64 1 6,17 4,11 3,08 2,47 2,06 5,81 -3,09 3,39
 C150x60x1.50 3,48 1 4,57 3,05 2,28 1,83 1,52 4,01 -2,81 4,57
 x2.00 4,64 1 6,65 4,43 3,33 2,66 2,22 6,08 -3,68 6,05
 x2.50 5,70 1 8,45 5,64 4,23 3,38 2,82 7,93 -4,54 7,45
 x3.00 6,84 1 10,37 6,92 5,19 4,15 3,46 9,72 -5,37 8,81
 C200x60x1.50 4,14 1 6,39 4,26 3,19 2,55 2,13 5,71 -4,00 6,39
 x2.00 5,52 1 9,35 6,23 4,68 3,74 3,12 8,57 -5,40 9,35
 x2.50 6,80 1 12,41 8,27 6,21 4,96 4,14 11,69 -6,64 12,41
 x3.00 8,16 1 15,19 10,13 7,60 6,08 5,06 14,49 -7,85 15,19
 C250x60x1.50 4,74 1 8,29 5,53 4,15 3,32 2,76 7,42 -5,23 8,29
 x2.00 6,32 1 12,01 8,01 6,01 4,81 4,01 11,30 -7,19 12,01
 x2.50 7,80 1 16,07 10,71 8,03 6,43 5,36 15,27 -9,03 16,07
 x3.00 9,36 1 20,37 13,58 10,19 8,15 6,79 19,59 -10,66 20,37
 C280x60x1.50 5,01 1 9,45 6,30 4,72 3,78 3,15 8,46 -5,97 9,45
 x2.00 6,63 1 13,87 9,25 6,94 5,55 4,63 12,87 -8,25 13,87
 x2.50 8,22 1 18,23 12,16 9,12 7,29 6,08 17,47 -10,51 18,23
 x3.00 9,79 1 23,20 15,46 11,60 9,28 7,73 22,25 -12,46 23,20
 C300x60x1.50 5,34 1 10,25 6,83 5,12 4,10 3,42 9,18 -6,49 10,25
 x2.00 7,10 1 15,03 10,02 7,52 6,01 5,01 13,94 -8,98 15,03
 x2.50 8,80 1 19,71 13,14 9,85 7,88 6,57 18,94 -11,46 19,71
 x3.00 10,56 1 25,11 16,74 12,56 10,05 8,37 24,32 -13,73 25,11
 C350x60x1.50 5,84 1 12,30 8,20 6,15 4,92 4,10 10,98 -7,79 12,30
 x2.00 7,73 1 17,98 11,99 8,99 7,19 6,00 16,70 -10,84 17,98
 x2.50 9,60 1 24,00 16,00 12,00 9,60 8,00 22,70 -13,91 24,00
 x3.00 11,44 1 29,95 19,96 14,97 11,98 9,98 29,14 -16,93 29,95
 C400x60x1.50 6,42 1 14,46 9,64 7,23 5,79 4,82 12,83 -9,13 14,46
 x2.00 8,51 1 21,02 14,01 10,51 8,41 7,01 19,53 -12,74 21,02
 x2.50 10,58 1 28,10 18,73 14,05 11,24 9,37 26,57 -16,41 28,10
 x3.00 12,62 1 35,69 23,79 17,85 14,28 11,90 34,09 -20,06 35,69
 C280x75x1.50 5,36 1 10,11 6,74 5,06 4,04 3,37 9,11 -6,68 10,11
 x2.00 7,10 1 15,25 10,16 7,62 6,10 5,08 14,29 -9,29 15,25
 x2.50 8,81 1 20,10 13,40 10,05 8,04 6,70 19,30 -11,79 20,10
 x3.00 10,50 1 25,29 16,86 12,65 10,12 8,43 24,18 -13,96 25,29
 C350x75x1.50 6,19 1 13,18 8,79 6,59 5,27 4,40 11,87 -8,48 13,18
 x2.00 8,20 1 19,82 13,21 9,91 7,93 6,61 18,57 -12,19 19,82
 x2.50 10,19 1 26,36 17,57 13,18 10,54 8,79 25,03 -15,58 26,36
 x3.00 12,14 1 32,68 21,78 16,34 13,07 10,89 31,83 -18,94 32,68
 C400x75x1.50 6,78 1 15,35 10,23 7,68 6,14 5,12 13,90 -9,58 15,35
 x2.00 8,99 1 23,25 15,50 11,62 9,30 7,75 21,71 -14,34 23,25
 x2.50 11,17 1 30,82 20,55 15,41 12,33 10,27 29,25 -18,38 30,82
 x3.00 13,32 1 38,83 25,89 19,42 15,53 12,94 37,19 -22,43 38,83

ROZPĚTÍ 3 m
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ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,44 -0,96 0,86
 x2.00 3,42 1 2,33 1,56 1,17 0,93 0,78 2,09 -1,25 1,12
 x2.50 4,26 1 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,78 -1,53 1,38
 x3.00 5,04 1 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,55 -1,78 1,62
 C150x48x1.50 3,16 1 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,45 -1,53 2,24
 x2.00 4,21 1 4,03 2,69 2,01 1,61 1,34 3,64 -1,99 2,95
 x2.50 5,20 1 5,14 3,43 2,57 2,06 1,71 4,72 -2,42 3,63
 x3.00 6,24 1 6,34 4,23 3,17 2,54 2,12 5,95 -2,83 4,29
 C200x48x1.50 3,76 1 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,42 -2,16 3,90
 x2.00 5,01 1 5,66 3,78 2,83 2,27 1,89 5,23 -2,87 5,66
 x2.50 6,20 1 7,57 5,05 3,79 3,03 2,52 7,12 -3,50 7,24
 x3.00 7,44 1 9,34 6,22 4,67 3,73 3,11 8,70 -4,09 8,57
 C250x48x1.50 4,36 1 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,43 -2,80 5,13
 x2.00 5,81 1 7,42 4,95 3,71 2,97 2,47 6,82 -3,85 7,42
 x2.50 7,20 1 9,82 6,55 4,91 3,93 3,27 9,33 -4,74 9,82
 x3.00 8,64 1 12,53 8,35 6,27 5,01 4,18 11,87 -5,54 12,53
 C280x48x1.50 4,63 1 5,84 3,89 2,92 2,34 1,95 5,05 -3,20 5,84
 x2.00 6,13 1 8,47 5,65 4,23 3,39 2,82 7,78 -4,40 8,47
 x2.50 7,59 1 11,16 7,44 5,58 4,47 3,72 10,66 -5,54 11,16
 x3.00 9,04 1 14,28 9,52 7,14 5,71 4,76 13,75 -6,47 14,28
 C300x48x1.50 4,96 1 6,39 4,26 3,19 2,55 2,13 5,52 -3,53 6,39
 x2.00 6,61 1 9,26 6,17 4,63 3,70 3,09 8,52 -4,87 9,26
 x2.50 8,20 1 12,39 8,26 6,19 4,95 4,13 11,66 -6,19 12,39
 x3.00 9,84 1 15,57 10,38 7,78 6,23 5,19 15,02 -7,26 15,57
 C100x60x1.50 2,88 1 1,87 1,24 0,93 0,75 0,62 1,66 -1,14 1,02
 x2.00 3,84 1 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,43 -1,50 1,34
 x2.50 4,70 1 3,44 2,29 1,72 1,38 1,15 3,20 -1,84 1,64
 x3.00 5,64 1 4,26 2,84 2,13 1,71 1,42 4,03 -2,16 1,94
 C150x60x1.50 3,48 1 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,81 -1,91 2,64
 x2.00 4,64 1 4,60 3,07 2,30 1,84 1,53 4,21 -2,51 3,48
 x2.50 5,70 1 5,85 3,90 2,93 2,34 1,95 5,41 -3,09 4,29
 x3.00 6,84 1 7,18 4,79 3,59 2,87 2,39 6,77 -3,65 5,07
 C200x60x1.50 4,14 1 4,42 2,95 2,21 1,77 1,47 3,93 -2,71 4,42
 x2.00 5,52 1 6,48 4,32 3,24 2,59 2,16 6,03 -3,65 6,48
 x2.50 6,80 1 8,60 5,73 4,30 3,44 2,87 8,11 -4,48 8,44
 x3.00 8,16 1 10,52 7,02 5,26 4,21 3,51 9,86 -5,29 10,01
 C250x60x1.50 4,74 1 5,74 3,83 2,87 2,30 1,91 5,08 -3,53 5,74
 x2.00 6,32 1 8,32 5,55 4,16 3,33 2,77 7,83 -4,85 8,32
 x2.50 7,80 1 11,13 7,42 5,57 4,45 3,71 10,61 -6,07 11,13
 x3.00 9,36 1 14,12 9,41 7,06 5,65 4,71 13,38 -7,16 14,12
 C280x60x1.50 5,01 1 6,54 4,36 3,27 2,62 2,18 5,76 -4,03 6,54
 x2.00 6,63 1 9,61 6,41 4,81 3,85 3,20 8,91 -5,56 9,61
 x2.50 8,22 1 12,63 8,42 6,32 5,05 4,21 12,10 -7,08 12,63
 x3.00 9,79 1 16,08 10,72 8,04 6,43 5,36 15,51 -8,36 16,08
 C300x60x1.50 5,34 1 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,23 -4,37 7,10
 x2.00 7,10 1 10,42 6,94 5,21 4,17 3,47 9,66 -6,05 10,42
 x2.50 8,80 1 13,66 9,11 6,83 5,46 4,55 13,12 -7,72 13,66
 x3.00 10,56 1 17,41 11,60 8,70 6,96 5,80 16,83 -9,21 17,41
 C350x60x1.50 5,84 1 8,52 5,68 4,26 3,41 2,84 7,60 -5,24 8,52
 x2.00 7,73 1 12,46 8,31 6,23 4,99 4,15 11,56 -7,29 12,46
 x2.50 9,60 1 16,63 11,09 8,32 6,65 5,55 15,74 -9,35 16,63
 x3.00 11,44 1 20,76 13,84 10,38 8,30 6,92 20,19 -11,37 20,76
 C400x60x1.50 6,42 1 10,00 6,66 5,00 4,00 3,33 8,89 -6,14 10,00
 x2.00 8,51 1 14,57 9,71 7,28 5,83 4,86 13,52 -8,56 14,57
 x2.50 10,58 1 19,48 12,99 9,74 7,79 6,49 18,42 -11,02 19,48
 x3.00 12,62 1 24,74 16,50 12,37 9,90 8,25 23,65 -13,46 24,74
 C280x75x1.50 5,36 1 7,00 4,67 3,50 2,80 2,34 6,30 -4,59 7,00
 x2.00 7,10 1 10,56 7,04 5,28 4,23 3,52 9,89 -6,38 10,56
 x2.50 8,81 1 13,93 9,29 6,96 5,57 4,64 13,36 -8,09 13,93
 x3.00 10,50 1 17,53 11,69 8,77 7,01 5,84 16,94 -9,56 17,53
 C350x75x1.50 6,19 1 9,10 6,07 4,55 3,64 3,03 8,22 -5,91 9,10
 x2.00 8,20 1 13,73 9,16 6,87 5,49 4,58 12,87 -8,36 13,73
 x2.50 10,19 1 18,27 12,18 9,14 7,31 6,09 17,35 -10,68 18,27
 x3.00 12,14 1 22,65 15,10 11,33 9,06 7,55 22,04 -12,97 22,65
 C400x75x1.50 6,78 1 10,69 7,13 5,35 4,28 3,57 9,62 -6,68 10,69
 x2.00 8,99 1 16,11 10,74 8,05 6,44 5,37 15,03 -9,82 16,11
 x2.50 11,17 1 21,37 14,24 10,68 8,55 7,12 20,28 -12,59 21,37
 x3.00 13,32 1 26,92 17,95 13,46 10,77 8,98 25,80 -15,36 26,92
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ROZPĚTÍ 4,2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,05 -0,73 0,53
 x2.00 3,42 1 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,53 -0,95 0,70
 x2.50 4,26 1 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,04 -1,15 0,85
 x3.00 5,04 1 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,60 -1,34 1,00
 C150x48x1.50 3,16 1 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,80 -1,10 1,40
 x2.00 4,21 1 2,95 1,97 1,47 1,18 0,98 2,63 -1,43 1,85
 x2.50 5,20 1 3,76 2,51 1,88 1,51 1,26 3,47 -1,73 2,27
 x3.00 6,24 1 4,64 3,10 2,32 1,86 1,55 4,37 -2,01 2,68
 C200x48x1.50 3,76 1 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,52 -1,50 2,70
 x2.00 5,01 1 4,15 2,76 2,07 1,66 1,38 3,83 -1,99 3,65
 x2.50 6,20 1 5,55 3,70 2,77 2,22 1,85 5,12 -2,41 4,54
 x3.00 7,44 1 6,84 4,56 3,42 2,74 2,28 6,41 -2,80 5,37
 C250x48x1.50 4,36 1 3,76 2,50 1,88 1,50 1,25 3,27 -1,92 3,76
 x2.00 5,81 1 5,44 3,63 2,72 2,18 1,81 4,99 -2,63 5,44
 x2.50 7,20 1 7,20 4,80 3,60 2,88 2,40 6,83 -3,21 7,20
 x3.00 8,64 1 9,18 6,12 4,59 3,67 3,06 8,76 -3,74 9,18
 C280x48x1.50 4,63 1 4,28 2,85 2,14 1,71 1,43 3,73 -2,18 4,28
 x2.00 6,13 1 6,20 4,14 3,10 2,48 2,07 5,70 -3,00 6,20
 x2.50 7,59 1 8,18 5,45 4,09 3,27 2,73 7,81 -3,73 8,18
 x3.00 9,04 1 10,47 6,98 5,23 4,19 3,49 10,07 -4,34 10,47
 C300x48x1.50 4,96 1 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,08 -2,40 4,68
 x2.00 6,61 1 6,78 4,52 3,39 2,71 2,26 6,24 -3,32 6,78
 x2.50 8,20 1 9,08 6,05 4,54 3,63 3,03 8,55 -4,19 9,08
 x3.00 9,84 1 11,41 7,61 5,71 4,56 3,80 11,00 -4,88 11,41
 C100x60x1.50 2,88 1 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,19 -0,86 0,63
 x2.00 3,84 1 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,78 -1,13 0,83
 x2.50 4,70 1 2,51 1,68 1,26 1,01 0,84 2,34 -1,39 1,02
 x3.00 5,64 1 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,95 -1,63 1,20
 C150x60x1.50 3,48 1 2,31 1,54 1,16 0,93 0,77 2,06 -1,38 1,65
 x2.00 4,64 1 3,37 2,25 1,68 1,35 1,12 3,04 -1,82 2,17
 x2.50 5,70 1 4,28 2,86 2,14 1,71 1,43 3,98 -2,23 2,68
 x3.00 6,84 1 5,26 3,50 2,63 2,10 1,75 4,97 -2,63 3,17
 C200x60x1.50 4,14 1 3,24 2,16 1,62 1,29 1,08 2,89 -1,93 3,16
 x2.00 5,52 1 4,74 3,16 2,37 1,90 1,58 4,41 -2,59 4,26
 x2.50 6,80 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 5,84 -3,18 5,29
 x3.00 8,16 1 7,71 5,14 3,85 3,08 2,57 7,26 -3,74 6,27
 C250x60x1.50 4,74 1 4,21 2,80 2,10 1,68 1,40 3,75 -2,49 4,21
 x2.00 6,32 1 6,10 4,07 3,05 2,44 2,03 5,73 -3,43 6,10
 x2.50 7,80 1 8,16 5,44 4,08 3,26 2,72 7,77 -4,27 8,16
 x3.00 9,36 1 10,35 6,90 5,17 4,14 3,45 9,88 -5,03 10,35
 C280x60x1.50 5,01 1 4,79 3,20 2,40 1,92 1,60 4,27 -2,84 4,79
 x2.00 6,63 1 7,04 4,70 3,52 2,82 2,35 6,53 -3,92 7,04
 x2.50 8,22 1 9,26 6,17 4,63 3,70 3,09 8,87 -4,98 9,26
 x3.00 9,79 1 11,78 7,85 5,89 4,71 3,93 11,36 -5,86 11,78
 C300x60x1.50 5,34 1 5,20 3,47 2,60 2,08 1,73 4,62 -3,08 5,20
 x2.00 7,10 1 7,63 5,09 3,82 3,05 2,54 7,08 -4,26 7,63
 x2.50 8,80 1 10,01 6,67 5,00 4,00 3,34 9,62 -5,43 10,01
 x3.00 10,56 1 12,76 8,51 6,38 5,10 4,25 12,33 -6,44 12,76
 C350x60x1.50 5,84 1 6,24 4,16 3,12 2,50 2,08 5,51 -3,68 6,24
 x2.00 7,73 1 9,13 6,09 4,57 3,65 3,05 8,47 -5,12 9,13
 x2.50 9,60 1 12,19 8,13 6,10 4,88 4,06 11,54 -6,56 12,19
 x3.00 11,44 1 15,22 10,14 7,61 6,09 5,07 14,81 -7,97 15,22
 C400x60x1.50 6,42 1 7,32 4,88 3,66 2,93 2,44 6,43 -4,30 7,32
 x2.00 8,51 1 10,68 7,12 5,34 4,27 3,56 9,91 -6,00 10,68
 x2.50 10,58 1 14,28 9,52 7,14 5,71 4,76 13,51 -7,72 14,28
 x3.00 12,62 1 18,14 12,09 9,07 7,26 6,05 17,36 -9,42 18,14
 C280x75x1.50 5,36 1 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,61 -3,31 5,13
 x2.00 7,10 1 7,74 5,16 3,87 3,10 2,58 7,24 -4,60 7,74
 x2.50 8,81 1 10,21 6,81 5,10 4,08 3,40 9,80 -5,83 10,21
 x3.00 10,50 1 12,85 8,57 6,42 5,14 4,28 12,41 -6,88 12,85
 C350x75x1.50 6,19 1 6,67 4,45 3,33 2,67 2,22 6,01 -4,36 6,67
 x2.00 8,20 1 10,07 6,71 5,03 4,03 3,36 9,43 -6,02 10,07
 x2.50 10,19 1 13,40 8,93 6,70 5,36 4,47 12,72 -7,69 13,40
 x3.00 12,14 1 16,61 11,07 8,30 6,64 5,54 16,17 -9,33 16,61
 C400x75x1.50 6,78 1 7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,05 -4,93 7,80
 x2.00 8,99 1 11,81 7,87 5,90 4,72 3,94 11,02 -7,06 11,81
 x2.50 11,17 1 15,66 10,44 7,83 6,27 5,22 14,88 -9,05 15,66
 x3.00 13,32 1 19,74 13,16 9,87 7,90 6,58 18,94 -11,03 19,74
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ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,95 0,63 0,47 0,38 0,32 0,81 -0,80 0,35
 x2.00 3,42 2 1,30 0,86 0,65 0,52 0,43 1,15 -1,06 0,46
 x2.50 4,26 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,56 -1,33 0,56
 x3.00 5,04 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,98 -1,61 0,65
 C150x48x1.50 3,16 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,37 -1,30 0,93
 x2.00 4,21 2 2,25 1,50 1,12 0,90 0,75 2,01 -1,75 1,22
 x2.50 5,20 2 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,65 -2,18 1,50
 x3.00 6,24 2 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 3,34 -2,62 1,78
 C200x48x1.50 3,76 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,92 -1,79 1,80
 x2.00 5,01 2 3,16 2,11 1,58 1,27 1,05 2,92 -2,53 2,43
 x2.50 6,20 2 4,23 2,82 2,12 1,69 1,41 3,93 -3,20 3,02
 x3.00 7,44 2 5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,91 -3,82 3,58
 C250x48x1.50 4,36 2 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,50 -2,31 2,87
 x2.00 5,81 2 4,15 2,77 2,07 1,66 1,38 3,81 -3,28 4,10
 x2.50 7,20 2 5,49 3,66 2,75 2,20 1,83 5,21 -4,30 5,19
 x3.00 8,64 2 7,01 4,67 3,50 2,80 2,34 6,72 -5,22 6,22
 C280x48x1.50 4,63 2 3,26 2,18 1,63 1,31 1,09 2,85 -2,59 3,26
 x2.00 6,13 2 4,73 3,16 2,37 1,89 1,58 4,35 -3,72 4,73
 x2.50 7,59 2 6,24 4,16 3,12 2,50 2,08 5,96 -4,90 6,24
 x3.00 9,04 2 7,99 5,33 4,00 3,20 2,66 7,69 -6,09 7,99
 C300x48x1.50 4,96 2 3,57 2,38 1,79 1,43 1,19 3,12 -2,78 3,57
 x2.00 6,61 2 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 4,76 -4,17 5,18
 x2.50 8,20 2 6,93 4,62 3,46 2,77 2,31 6,52 -5,41 6,93
 x3.00 9,84 2 8,71 5,81 4,36 3,49 2,90 8,41 -6,74 8,71
 C100x60x1.50 2,88 2 1,04 0,70 0,52 0,42 0,35 0,92 -0,93 0,42
 x2.00 3,84 2 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,36 -1,31 0,54
 x2.50 4,70 2 1,91 1,27 0,96 0,77 0,64 1,79 -1,65 0,67
 x3.00 5,64 2 2,37 1,58 1,19 0,95 0,79 2,25 -2,00 0,79
 C150x60x1.50 3,48 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,57 -1,50 1,09
 x2.00 4,64 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,33 -2,21 1,44
 x2.50 5,70 2 3,26 2,18 1,63 1,31 1,09 3,04 -2,77 1,78
 x3.00 6,84 2 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,80 -3,35 2,10
 C200x60x1.50 4,14 2 2,47 1,65 1,23 0,99 0,82 2,20 -1,99 2,11
 x2.00 5,52 2 3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 3,36 -3,16 2,84
 x2.50 6,80 2 4,80 3,20 2,40 1,92 1,60 4,48 -4,07 3,52
 x3.00 8,16 2 5,88 3,92 2,94 2,35 1,96 5,56 -4,89 4,18
 C250x60x1.50 4,74 2 3,21 2,14 1,60 1,28 1,07 2,87 -2,52 3,21
 x2.00 6,32 2 4,65 3,10 2,33 1,86 1,55 4,37 -3,95 4,65
 x2.50 7,80 2 6,23 4,15 3,11 2,49 2,08 5,93 -5,39 6,01
 x3.00 9,36 2 7,90 5,27 3,95 3,16 2,63 7,57 -6,67 7,19
 C280x60x1.50 5,01 2 3,66 2,44 1,83 1,46 1,22 3,27 -2,81 3,66
 x2.00 6,63 2 5,38 3,58 2,69 2,15 1,79 4,98 -4,41 5,38
 x2.50 8,22 2 7,07 4,71 3,53 2,83 2,36 6,77 -6,14 7,07
 x3.00 9,79 2 9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 8,67 -7,68 9,00
 C300x60x1.50 5,34 2 3,97 2,65 1,99 1,59 1,32 3,54 -3,01 3,97
 x2.00 7,10 2 5,83 3,88 2,91 2,33 1,94 5,40 -4,81 5,83
 x2.50 8,80 2 7,64 5,09 3,82 3,06 2,55 7,35 -6,65 7,64
 x3.00 10,56 2 9,74 6,49 4,87 3,90 3,25 9,42 -8,33 9,74
 C350x60x1.50 5,84 2 4,77 3,18 2,38 1,91 1,59 4,23 -3,52 4,77
 x2.00 7,73 2 6,97 4,65 3,49 2,79 2,32 6,47 -5,65 6,97
 x2.50 9,60 2 9,31 6,21 4,66 3,72 3,10 8,82 -7,94 9,31
 x3.00 11,44 2 11,62 7,75 5,81 4,65 3,87 11,32 -9,99 11,62
 C400x60x1.50 6,42 2 5,59 3,73 2,80 2,24 1,86 4,94 -4,03 5,59
 x2.00 8,51 2 8,15 5,44 4,08 3,26 2,72 7,57 -6,49 8,15
 x2.50 10,58 2 10,91 7,27 5,45 4,36 3,64 10,33 -9,40 10,91
 x3.00 12,62 2 13,86 9,24 6,93 5,54 4,62 13,27 -11,66 13,86
 C280x75x1.50 5,36 2 3,91 2,61 1,96 1,57 1,31 3,52 -2,74 3,91
 x2.00 7,10 2 5,91 3,94 2,95 2,36 1,97 5,53 -4,36 5,91
 x2.50 8,81 2 7,79 5,20 3,90 3,12 2,60 7,48 -6,27 7,79
 x3.00 10,50 2 9,81 6,54 4,91 3,92 3,27 9,47 -8,41 9,81
 C350x75x1.50 6,19 2 5,09 3,40 2,55 2,04 1,70 4,59 -3,35 5,09
 x2.00 8,20 2 7,69 5,12 3,84 3,07 2,56 7,20 -5,53 7,69
 x2.50 10,19 2 10,23 6,82 5,12 4,09 3,41 9,72 -7,85 10,23
 x3.00 12,14 2 12,68 8,46 6,34 5,07 4,23 12,36 -10,61 12,68
 C400x75x1.50 6,78 2 5,96 3,98 2,98 2,39 1,99 5,37 -3,79 5,96
 x2.00 8,99 2 9,02 6,01 4,51 3,61 3,01 8,41 -6,35 9,02
 x2.50 11,17 2 11,96 7,98 5,98 4,79 3,99 11,37 -9,16 11,96
 x3.00 13,32 2 15,08 10,05 7,54 6,03 5,03 14,48 -12,17 15,08

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,63 -0,62 0,24
 x2.00 3,42 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,92 -0,83 0,31
 x2.50 4,26 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,20 -1,03 0,38
 x3.00 5,04 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,56 -1,24 0,45
 C150x48x1.50 3,16 2 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,07 -0,99 0,64
 x2.00 4,21 2 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,59 -1,32 0,85
 x2.50 5,20 2 2,26 1,50 1,13 0,90 0,75 2,09 -1,63 1,04
 x3.00 6,24 2 2,78 1,86 1,39 1,11 0,93 2,63 -1,95 1,23
 C200x48x1.50 3,76 2 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,51 -1,35 1,25
 x2.00 5,01 2 2,49 1,66 1,24 1,00 0,83 2,29 -1,89 1,69
 x2.50 6,20 2 3,33 2,22 1,66 1,33 1,11 3,10 -2,36 2,10
 x3.00 7,44 2 4,11 2,74 2,05 1,64 1,37 3,87 -2,80 2,49
 C250x48x1.50 4,36 2 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 1,97 -1,72 2,10
 x2.00 5,81 2 3,26 2,18 1,63 1,31 1,09 3,00 -2,43 2,86
 x2.50 7,20 2 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 4,10 -3,17 3,63
 x3.00 8,64 2 5,52 3,68 2,76 2,21 1,84 5,29 -3,80 4,35
 C280x48x1.50 4,63 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,24 -1,95 2,57
 x2.00 6,13 2 3,73 2,48 1,86 1,49 1,24 3,42 -2,76 3,72
 x2.50 7,59 2 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,70 -3,61 4,73
 x3.00 9,04 2 6,29 4,20 3,15 2,52 2,10 6,05 -4,45 5,73
 C300x48x1.50 4,96 2 2,81 1,87 1,41 1,12 0,94 2,46 -2,19 2,81
 x2.00 6,61 2 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,75 -3,04 4,08
 x2.50 8,20 2 5,46 3,64 2,73 2,18 1,82 5,14 -4,00 5,46
 x3.00 9,84 2 6,86 4,57 3,43 2,74 2,29 6,62 -4,96 6,83
 C100x60x1.50 2,88 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,71 -0,75 0,28
 x2.00 3,84 2 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,06 -1,03 0,37
 x2.50 4,70 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,40 -1,29 0,45
 x3.00 5,64 2 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,77 -1,56 0,53
 C150x60x1.50 3,48 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,23 -1,19 0,76
 x2.00 4,64 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,84 -1,70 1,00
 x2.50 5,70 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,40 -2,13 1,23
 x3.00 6,84 2 3,15 2,10 1,58 1,26 1,05 2,99 -2,56 1,46
 C200x60x1.50 4,14 2 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,73 -1,59 1,47
 x2.00 5,52 2 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,65 -2,43 1,98
 x2.50 6,80 2 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,53 -3,10 2,46
 x3.00 8,16 2 4,63 3,09 2,31 1,85 1,54 4,39 -3,72 2,91
 C250x60x1.50 4,74 2 2,53 1,68 1,26 1,01 0,84 2,26 -1,97 2,45
 x2.00 6,32 2 3,66 2,44 1,83 1,47 1,22 3,44 -3,14 3,32
 x2.50 7,80 2 4,90 3,27 2,45 1,96 1,63 4,67 -4,12 4,20
 x3.00 9,36 2 6,22 4,15 3,11 2,49 2,07 5,98 -5,06 5,02
 C280x60x1.50 5,01 2 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,57 -2,20 2,88
 x2.00 6,63 2 4,23 2,82 2,12 1,69 1,41 3,92 -3,50 4,23
 x2.50 8,22 2 5,57 3,71 2,78 2,23 1,86 5,33 -4,69 5,45
 x3.00 9,79 2 7,09 4,72 3,54 2,83 2,36 6,83 -5,85 6,59
 C300x60x1.50 5,34 2 3,13 2,08 1,56 1,25 1,04 2,79 -2,39 3,13
 x2.00 7,10 2 4,59 3,06 2,29 1,84 1,53 4,25 -3,82 4,59
 x2.50 8,80 2 6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 5,79 -5,08 6,02
 x3.00 10,56 2 7,67 5,12 3,84 3,07 2,56 7,42 -6,35 7,67
 C350x60x1.50 5,84 2 3,76 2,50 1,88 1,50 1,25 3,34 -2,79 3,76
 x2.00 7,73 2 5,49 3,66 2,75 2,20 1,83 5,10 -4,48 5,49
 x2.50 9,60 2 7,33 4,89 3,67 2,93 2,45 6,95 -6,06 7,33
 x3.00 11,44 2 9,16 6,10 4,58 3,66 3,05 8,92 -7,61 9,16
 C400x60x1.50 6,42 2 4,41 2,94 2,20 1,76 1,47 3,90 -3,20 4,41
 x2.00 8,51 2 6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 5,96 -5,15 6,42
 x2.50 10,58 2 8,59 5,73 4,30 3,44 2,86 8,14 -7,20 8,59
 x3.00 12,62 2 10,92 7,28 5,46 4,37 3,64 10,47 -8,87 10,92
 C280x75x1.50 5,36 2 3,08 2,06 1,54 1,23 1,03 2,77 -2,18 3,08
 x2.00 7,10 2 4,65 3,10 2,33 1,86 1,55 4,35 -3,46 4,65
 x2.50 8,81 2 6,14 4,09 3,07 2,46 2,05 5,89 -4,97 6,14
 x3.00 10,50 2 7,73 5,15 3,86 3,09 2,58 7,46 -6,67 7,45
 C350x75x1.50 6,19 2 4,01 2,68 2,01 1,61 1,34 3,61 -2,67 4,01
 x2.00 8,20 2 6,05 4,04 3,03 2,42 2,02 5,67 -4,39 6,05
 x2.50 10,19 2 8,06 5,37 4,03 3,22 2,69 7,66 -6,22 8,06
 x3.00 12,14 2 9,99 6,66 5,00 4,00 3,33 9,74 -8,42 9,99
 C400x75x1.50 6,78 2 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 4,23 -3,01 4,70
 x2.00 8,99 2 7,10 4,74 3,55 2,84 2,37 6,63 -5,04 7,10
 x2.50 11,17 2 9,43 6,29 4,71 3,77 3,14 8,97 -7,26 9,43
 x3.00 13,32 2 11,88 7,92 5,94 4,75 3,96 11,42 -9,65 11,88
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ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,51 -0,50 0,17
 x2.00 3,42 2 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,74 -0,66 0,22
 x2.50 4,26 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,98 -0,83 0,27
 x3.00 5,04 2 1,33 0,88 0,66 0,53 0,44 1,23 -0,99 0,31
 C150x48x1.50 3,16 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,87 -0,77 0,46
 x2.00 4,21 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,28 -1,03 0,61
 x2.50 5,20 2 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,69 -1,26 0,75
 x3.00 6,24 2 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 2,12 -1,50 0,88
 C200x48x1.50 3,76 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,21 -1,04 0,90
 x2.00 5,01 2 2,00 1,34 1,00 0,80 0,67 1,85 -1,44 1,22
 x2.50 6,20 2 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,51 -1,78 1,52
 x3.00 7,44 2 3,31 2,21 1,66 1,32 1,10 3,13 -2,10 1,80
 C250x48x1.50 4,36 2 1,79 1,19 0,90 0,72 0,60 1,58 -1,32 1,52
 x2.00 5,81 2 2,63 1,76 1,32 1,05 0,88 2,42 -1,84 2,07
 x2.50 7,20 2 3,49 2,33 1,74 1,40 1,16 3,31 -2,39 2,62
 x3.00 8,64 2 4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 4,26 -2,82 3,15
 C280x48x1.50 4,63 2 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,81 -1,48 1,97
 x2.00 6,13 2 3,01 2,00 1,50 1,20 1,00 2,76 -2,08 2,70
 x2.50 7,59 2 3,97 2,64 1,98 1,59 1,32 3,79 -2,72 3,43
 x3.00 9,04 2 5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,89 -3,29 4,15
 C300x48x1.50 4,96 2 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 1,98 -1,64 2,27
 x2.00 6,61 2 3,29 2,19 1,64 1,32 1,10 3,02 -2,30 3,21
 x2.50 8,20 2 4,40 2,94 2,20 1,76 1,47 4,15 -3,01 4,08
 x3.00 9,84 2 5,54 3,69 2,77 2,22 1,85 5,35 -3,72 4,95
 C100x60x1.50 2,88 2 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,57 -0,61 0,20
 x2.00 3,84 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,86 -0,83 0,26
 x2.50 4,70 2 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,12 -1,04 0,32
 x3.00 5,64 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -1,25 0,38
 C150x60x1.50 3,48 2 1,10 0,74 0,55 0,44 0,37 0,99 -0,96 0,54
 x2.00 4,64 2 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,48 -1,34 0,72
 x2.50 5,70 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,93 -1,67 0,88
 x3.00 6,84 2 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,41 -2,01 1,04
 C200x60x1.50 4,14 2 1,57 1,04 0,78 0,63 0,52 1,38 -1,30 1,06
 x2.00 5,52 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,13 -1,90 1,43
 x2.50 6,80 2 3,05 2,03 1,52 1,22 1,02 2,86 -2,41 1,77
 x3.00 8,16 2 3,73 2,49 1,87 1,49 1,24 3,54 -2,88 2,10
 C250x60x1.50 4,74 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,82 -1,62 1,77
 x2.00 6,32 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,77 -2,45 2,41
 x2.50 7,80 2 3,95 2,64 1,98 1,58 1,32 3,77 -3,20 3,04
 x3.00 9,36 2 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,82 -3,90 3,64
 C280x60x1.50 5,01 2 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,07 -1,80 2,29
 x2.00 6,63 2 3,41 2,28 1,71 1,37 1,14 3,16 -2,78 3,12
 x2.50 8,22 2 4,49 2,99 2,25 1,80 1,50 4,30 -3,65 3,95
 x3.00 9,79 2 5,72 3,81 2,86 2,29 1,91 5,51 -4,53 4,78
 C300x60x1.50 5,34 2 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,25 -1,92 2,52
 x2.00 7,10 2 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 3,43 -3,00 3,66
 x2.50 8,80 2 4,86 3,24 2,43 1,94 1,62 4,67 -3,95 4,65
 x3.00 10,56 2 6,19 4,13 3,10 2,48 2,07 5,99 -4,92 5,63
 C350x60x1.50 5,84 2 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,69 -2,27 3,03
 x2.00 7,73 2 4,43 2,96 2,22 1,77 1,48 4,11 -3,64 4,43
 x2.50 9,60 2 5,92 3,95 2,96 2,37 1,97 5,61 -4,70 5,92
 x3.00 11,44 2 7,39 4,93 3,70 2,96 2,46 7,21 -5,89 7,39
 C400x60x1.50 6,42 2 3,56 2,37 1,78 1,42 1,19 3,15 -2,60 3,56
 x2.00 8,51 2 5,19 3,46 2,59 2,07 1,73 4,81 -4,19 5,19
 x2.50 10,58 2 6,94 4,63 3,47 2,78 2,31 6,58 -5,58 6,94
 x3.00 12,62 2 8,82 5,88 4,41 3,53 2,94 8,46 -6,87 8,82
 C280x75x1.50 5,36 2 2,49 1,66 1,24 1,00 0,83 2,24 -1,77 2,49
 x2.00 7,10 2 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,51 -2,82 3,54
 x2.50 8,81 2 4,95 3,30 2,48 1,98 1,65 4,75 -4,05 4,47
 x3.00 10,50 2 6,24 4,16 3,12 2,50 2,08 6,02 -5,39 5,40
 C350x75x1.50 6,19 2 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 2,91 -2,17 3,24
 x2.00 8,20 2 4,89 3,26 2,44 1,96 1,63 4,58 -3,57 4,89
 x2.50 10,19 2 6,51 4,34 3,25 2,60 2,17 6,19 -5,06 6,51
 x3.00 12,14 2 8,07 5,38 4,03 3,23 2,69 7,87 -6,84 8,07
 C400x75x1.50 6,78 2 3,80 2,53 1,90 1,52 1,27 3,42 -2,45 3,80
 x2.00 8,99 2 5,74 3,82 2,87 2,29 1,91 5,35 -4,10 5,74
 x2.50 11,17 2 7,61 5,08 3,81 3,05 2,54 7,24 -5,91 7,61
 x3.00 13,32 2 9,60 6,40 4,80 3,84 3,20 9,23 -7,85 9,60

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,49 0,32 0,24 0,19 0,16 0,41 -0,43 0,12
 x2.00 3,42 3 0,67 0,45 0,33 0,27 0,22 0,60 -0,57 0,16
 x2.50 4,26 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,80 -0,71 0,19
 x3.00 5,04 3 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 1,02 -0,86 0,22
 C150x48x1.50 3,16 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,71 -0,69 0,34
 x2.00 4,21 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,04 -0,93 0,45
 x2.50 5,20 3 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,39 -1,15 0,55
 x3.00 6,24 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,74 -1,38 0,65
 C200x48x1.50 3,76 3 1,15 0,76 0,57 0,46 0,38 1,00 -0,94 0,67
 x2.00 5,01 3 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,50 -1,33 0,91
 x2.50 6,20 3 2,21 1,47 1,10 0,88 0,74 2,06 -1,68 1,13
 x3.00 7,44 3 2,72 1,82 1,36 1,09 0,91 2,57 -2,00 1,33
 C250x48x1.50 4,36 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,29 -1,23 1,13
 x2.00 5,81 3 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,97 -1,72 1,55
 x2.50 7,20 3 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,72 -2,25 1,95
 x3.00 8,64 3 3,66 2,44 1,83 1,47 1,22 3,51 -2,72 2,34
 C280x48x1.50 4,63 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,46 -1,39 1,47
 x2.00 6,13 3 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,24 -1,96 2,01
 x2.50 7,59 3 3,26 2,18 1,63 1,31 1,09 3,12 -2,56 2,56
 x3.00 9,04 3 4,18 2,79 2,09 1,67 1,39 4,02 -3,17 3,10
 C300x48x1.50 4,96 3 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,63 -1,48 1,75
 x2.00 6,61 3 2,71 1,80 1,35 1,08 0,90 2,44 -2,15 2,39
 x2.50 8,20 3 3,62 2,42 1,81 1,45 1,21 3,41 -2,83 3,05
 x3.00 9,84 3 4,56 3,04 2,28 1,82 1,52 4,40 -3,51 3,70
 C100x60x1.50 2,88 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,47 -0,51 0,14
 x2.00 3,84 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,70 -0,70 0,19
 x2.50 4,70 3 0,99 0,66 0,49 0,40 0,33 0,92 -0,88 0,23
 x3.00 5,64 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,15 -1,06 0,27
 C150x60x1.50 3,48 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,80 -0,81 0,40
 x2.00 4,64 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,45 1,22 -1,17 0,53
 x2.50 5,70 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,59 -1,47 0,65
 x3.00 6,84 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,70 1,98 -1,77 0,77
 C200x60x1.50 4,14 3 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,14 -1,09 0,79
 x2.00 5,52 3 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,75 -1,68 1,06
 x2.50 6,80 3 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,35 -2,14 1,31
 x3.00 8,16 3 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,92 -2,57 1,56
 C250x60x1.50 4,74 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,47 -1,35 1,32
 x2.00 6,32 3 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,28 -2,12 1,79
 x2.50 7,80 3 3,25 2,17 1,63 1,30 1,08 3,10 -2,84 2,26
 x3.00 9,36 3 4,13 2,75 2,07 1,65 1,38 3,97 -3,49 2,71
 C280x60x1.50 5,01 3 1,91 1,28 0,96 0,77 0,64 1,70 -1,50 1,71
 x2.00 6,63 3 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,60 -2,37 2,33
 x2.50 8,22 3 3,70 2,46 1,85 1,48 1,23 3,54 -3,23 2,95
 x3.00 9,79 3 4,71 3,14 2,35 1,88 1,57 4,54 -4,03 3,56
 C300x60x1.50 5,34 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,85 -1,61 2,01
 x2.00 7,10 3 3,05 2,03 1,52 1,22 1,02 2,82 -2,58 2,73
 x2.50 8,80 3 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33 3,84 -3,50 3,47
 x3.00 10,56 3 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,93 -4,37 4,20
 C350x60x1.50 5,84 3 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,22 -1,86 2,50
 x2.00 7,73 3 3,65 2,43 1,82 1,46 1,22 3,38 -3,03 3,65
 x2.50 9,60 3 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,62 -4,17 4,88
 x3.00 11,44 3 6,09 4,06 3,04 2,44 2,03 5,94 -5,24 6,07
 C400x60x1.50 6,42 3 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,59 -2,16 2,93
 x2.00 8,51 3 4,27 2,85 2,14 1,71 1,42 3,96 -3,48 4,27
 x2.50 10,58 3 5,71 3,81 2,86 2,29 1,90 5,42 -4,96 5,71
 x3.00 12,62 3 7,26 4,84 3,63 2,91 2,42 6,97 -6,11 7,26
 C280x75x1.50 5,36 3 2,05 1,37 1,02 0,82 0,68 1,84 -1,48 1,90
 x2.00 7,10 3 3,09 2,06 1,54 1,24 1,03 2,89 -2,34 2,64
 x2.50 8,81 3 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,91 -3,36 3,34
 x3.00 10,50 3 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,96 -4,50 4,03
 C350x75x1.50 6,19 3 2,67 1,78 1,33 1,07 0,89 2,40 -1,81 2,67
 x2.00 8,20 3 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,77 -2,97 4,02
 x2.50 10,19 3 5,36 3,57 2,68 2,14 1,79 5,10 -4,20 5,36
 x3.00 12,14 3 6,65 4,43 3,32 2,66 2,22 6,48 -5,68 6,65
 C400x75x1.50 6,78 3 3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,81 -2,04 3,13
 x2.00 8,99 3 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,41 -3,40 4,72
 x2.50 11,17 3 6,27 4,18 3,14 2,51 2,09 5,97 -4,90 6,27
 x3.00 13,32 3 7,91 5,27 3,95 3,16 2,64 7,61 -6,51 7,91
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,36 0,09
 x2.00 3,42 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,50 -0,48 0,11
 x2.50 4,26 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,67 -0,59 0,14
 x3.00 5,04 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -0,71 0,16
 C150x48x1.50 3,16 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,59 -0,57 0,25
 x2.00 4,21 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,88 -0,76 0,33
 x2.50 5,20 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,42 1,14 -0,93 0,41
 x3.00 6,24 3 1,54 1,02 0,77 0,62 0,51 1,46 -1,11 0,48
 C200x48x1.50 3,76 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,83 -0,77 0,51
 x2.00 5,01 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,27 -1,08 0,69
 x2.50 6,20 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,73 -1,34 0,85
 x3.00 7,44 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,15 -1,59 1,01
 C250x48x1.50 4,36 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,08 -0,99 0,86
 x2.00 5,81 3 1,78 1,19 0,89 0,71 0,60 1,66 -1,39 1,18
 x2.50 7,20 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,28 -1,80 1,49
 x3.00 8,64 3 3,06 2,04 1,53 1,23 1,02 2,93 -2,16 1,79
 C280x48x1.50 4,63 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,23 -1,13 1,12
 x2.00 6,13 3 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,90 -1,58 1,54
 x2.50 7,59 3 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,61 -2,05 1,95
 x3.00 9,04 3 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 3,36 -2,52 2,36
 C300x48x1.50 4,96 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,34 -1,24 1,34
 x2.00 6,61 3 2,26 1,51 1,13 0,91 0,75 2,08 -1,74 1,83
 x2.50 8,20 3 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,85 -2,27 2,33
 x3.00 9,84 3 3,81 2,54 1,91 1,53 1,27 3,68 -2,81 2,83
 C100x60x1.50 2,88 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,39 -0,44 0,10
 x2.00 3,84 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,58 -0,59 0,13
 x2.50 4,70 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,77 -0,74 0,16
 x3.00 5,64 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -0,89 0,19
 C150x60x1.50 3,48 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,67 -0,69 0,30
 x2.00 4,64 3 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,01 -0,97 0,40
 x2.50 5,70 3 1,42 0,94 0,71 0,57 0,47 1,33 -1,21 0,49
 x3.00 6,84 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,66 -1,46 0,58
 C200x60x1.50 4,14 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,95 -0,92 0,60
 x2.00 5,52 3 1,57 1,05 0,79 0,63 0,53 1,45 -1,38 0,80
 x2.50 6,80 3 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 1,97 -1,76 1,00
 x3.00 8,16 3 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,44 -2,10 1,18
 C250x60x1.50 4,74 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,24 -1,15 1,01
 x2.00 6,32 3 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,90 -1,78 1,37
 x2.50 7,80 3 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,59 -2,33 1,73
 x3.00 9,36 3 3,46 2,30 1,73 1,38 1,15 3,32 -2,85 2,07
 C280x60x1.50 5,01 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,40 -1,28 1,31
 x2.00 6,63 3 2,35 1,57 1,17 0,94 0,78 2,17 -2,01 1,78
 x2.50 8,22 3 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,96 -2,65 2,25
 x3.00 9,79 3 3,94 2,63 1,97 1,58 1,31 3,80 -3,30 2,72
 C300x60x1.50 5,34 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,55 -1,36 1,53
 x2.00 7,10 3 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,35 -2,15 2,09
 x2.50 8,80 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,22 -2,87 2,65
 x3.00 10,56 3 4,27 2,85 2,13 1,71 1,42 4,13 -3,58 3,21
 C350x60x1.50 5,84 3 2,09 1,39 1,04 0,84 0,70 1,85 -1,58 2,09
 x2.00 7,73 3 3,05 2,04 1,53 1,22 1,02 2,79 -2,56 3,00
 x2.50 9,60 3 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,87 -3,42 3,82
 x3.00 11,44 3 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,97 -4,29 4,65
 C400x60x1.50 6,42 3 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 2,17 -1,80 2,45
 x2.00 8,51 3 3,57 2,38 1,79 1,43 1,19 3,32 -2,94 3,57
 x2.50 10,58 3 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,54 -4,07 4,78
 x3.00 12,62 3 6,08 4,06 3,04 2,43 2,03 5,84 -5,00 6,08
 C280x75x1.50 5,36 3 1,71 1,14 0,86 0,69 0,57 1,53 -1,24 1,45
 x2.00 7,10 3 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,39 -1,98 2,02
 x2.50 8,81 3 3,41 2,27 1,71 1,36 1,14 3,27 -2,84 2,55
 x3.00 10,50 3 4,30 2,86 2,15 1,72 1,43 4,15 -3,80 3,08
 C350x75x1.50 6,19 3 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,98 -1,53 2,23
 x2.00 8,20 3 3,37 2,24 1,68 1,35 1,12 3,15 -2,51 3,37
 x2.50 10,19 3 4,48 2,99 2,24 1,79 1,50 4,27 -3,55 4,30
 x3.00 12,14 3 5,56 3,71 2,78 2,23 1,85 5,43 -4,79 5,22
 C400x75x1.50 6,78 3 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,35 -1,73 2,62
 x2.00 8,99 3 3,95 2,64 1,98 1,58 1,32 3,69 -2,88 3,95
 x2.50 11,17 3 5,25 3,50 2,63 2,10 1,75 5,00 -4,14 5,25
 x3.00 13,32 3 6,62 4,41 3,31 2,65 2,21 6,37 -5,49 6,62
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,11 0,29 -0,31 0,06
 x2.00 3,42 3 0,47 0,31 0,23 0,19 0,16 0,42 -0,41 0,08
 x2.50 4,26 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,50 0,10
 x3.00 5,04 3 0,76 0,51 0,38 0,31 0,25 0,72 -0,60 0,12
 C150x48x1.50 3,16 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,50 -0,47 0,19
 x2.00 4,21 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,74 -0,63 0,25
 x2.50 5,20 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,98 -0,77 0,31
 x3.00 6,24 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,21 -0,92 0,37
 C200x48x1.50 3,76 3 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,70 -0,64 0,39
 x2.00 5,01 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,07 -0,88 0,53
 x2.50 6,20 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,46 -1,09 0,66
 x3.00 7,44 3 1,93 1,28 0,96 0,77 0,64 1,82 -1,29 0,78
 C250x48x1.50 4,36 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,92 -0,81 0,67
 x2.00 5,81 3 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,40 -1,13 0,91
 x2.50 7,20 3 2,03 1,35 1,02 0,81 0,68 1,89 -1,46 1,16
 x3.00 8,64 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,49 -1,73 1,39
 C280x48x1.50 4,63 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,05 -0,92 0,87
 x2.00 6,13 3 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,61 -1,28 1,20
 x2.50 7,59 3 2,31 1,54 1,16 0,93 0,77 2,19 -1,66 1,52
 x3.00 9,04 3 2,97 1,98 1,48 1,19 0,99 2,85 -2,02 1,84
 C300x48x1.50 4,96 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,15 -1,01 1,04
 x2.00 6,61 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,76 -1,42 1,43
 x2.50 8,20 3 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,41 -1,84 1,81
 x3.00 9,84 3 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 3,12 -2,27 2,20
 C100x60x1.50 2,88 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,33 -0,37 0,07
 x2.00 3,84 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,49 -0,51 0,10
 x2.50 4,70 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,65 -0,63 0,12
 x3.00 5,64 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,82 -0,76 0,14
 C150x60x1.50 3,48 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,57 -0,59 0,23
 x2.00 4,64 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,86 -0,81 0,30
 x2.50 5,70 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,11 -1,01 0,37
 x3.00 6,84 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,40 -1,22 0,44
 C200x60x1.50 4,14 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,81 -0,79 0,46
 x2.00 5,52 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,45 1,24 -1,15 0,62
 x2.50 6,80 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,67 -1,46 0,77
 x3.00 8,16 3 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 2,07 -1,74 0,91
 C250x60x1.50 4,74 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,05 -0,98 0,78
 x2.00 6,32 3 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,61 -1,49 1,06
 x2.50 7,80 3 2,31 1,54 1,15 0,92 0,77 2,20 -1,93 1,34
 x3.00 9,36 3 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,81 -2,35 1,61
 C280x60x1.50 5,01 3 1,36 0,90 0,68 0,54 0,45 1,20 -1,10 1,02
 x2.00 6,63 3 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,84 -1,69 1,38
 x2.50 8,22 3 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,51 -2,20 1,75
 x3.00 9,79 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,22 -2,73 2,12
 C300x60x1.50 5,34 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,30 -1,17 1,19
 x2.00 7,10 3 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 2,00 -1,82 1,63
 x2.50 8,80 3 2,84 1,89 1,42 1,13 0,95 2,73 -2,38 2,07
 x3.00 10,56 3 3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 3,50 -2,96 2,51
 C350x60x1.50 5,84 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,57 -1,36 1,71
 x2.00 7,73 3 2,59 1,73 1,29 1,04 0,86 2,40 -2,19 2,34
 x2.50 9,60 3 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,24 -2,84 2,99
 x3.00 11,44 3 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 4,22 -3,55 3,63
 C400x60x1.50 6,42 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,84 -1,55 2,08
 x2.00 8,51 3 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,80 -2,52 3,03
 x2.50 10,58 3 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,81 -3,36 4,06
 x3.00 12,62 3 5,16 3,44 2,58 2,07 1,72 4,96 -4,14 5,00
 C280x75x1.50 5,36 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,30 -1,08 1,13
 x2.00 7,10 3 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,05 -1,70 1,57
 x2.50 8,81 3 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,77 -2,43 1,99
 x3.00 10,50 3 3,64 2,43 1,82 1,46 1,21 3,52 -3,22 2,40
 C350x75x1.50 6,19 3 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,70 -1,30 1,89
 x2.00 8,20 3 2,86 1,90 1,43 1,14 0,95 2,64 -2,12 2,64
 x2.50 10,19 3 3,80 2,54 1,90 1,52 1,27 3,62 -3,04 3,36
 x3.00 12,14 3 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,61 -4,10 4,08
 C400x75x1.50 6,78 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 1,96 -1,47 2,22
 x2.00 8,99 3 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,13 -2,47 3,36
 x2.50 11,17 3 4,45 2,97 2,23 1,78 1,49 4,24 -3,55 4,45
 x3.00 13,32 3 5,62 3,75 2,81 2,25 1,87 5,41 -4,70 5,59
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,29 0,19 0,15 0,12 0,10 0,25 -0,26 0,04
 x2.00 3,42 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,36 -0,35 0,06
 x2.50 4,26 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,48 -0,44 0,07
 x3.00 5,04 3 0,65 0,43 0,33 0,26 0,22 0,61 -0,52 0,08
 C150x48x1.50 3,16 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,17 0,43 -0,40 0,15
 x2.00 4,21 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,63 -0,53 0,20
 x2.50 5,20 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,84 -0,65 0,24
 x3.00 6,24 3 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,05 -0,77 0,28
 C200x48x1.50 3,76 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,60 -0,53 0,31
 x2.00 5,01 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,92 -0,74 0,41
 x2.50 6,20 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,23 -0,90 0,51
 x3.00 7,44 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,56 -1,06 0,61
 C250x48x1.50 4,36 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,79 -0,67 0,53
 x2.00 5,81 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,20 -0,94 0,72
 x2.50 7,20 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,65 -1,20 0,91
 x3.00 8,64 3 2,23 1,48 1,11 0,89 0,74 2,13 -1,41 1,09
 C280x48x1.50 4,63 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,90 -0,75 0,69
 x2.00 6,13 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,37 -1,06 0,95
 x2.50 7,59 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,89 -1,36 1,20
 x3.00 9,04 3 2,54 1,70 1,27 1,02 0,85 2,45 -1,63 1,46
 C300x48x1.50 4,96 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 0,98 -0,83 0,82
 x2.00 6,61 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,51 -1,17 1,13
 x2.50 8,20 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,07 -1,51 1,44
 x3.00 9,84 3 2,77 1,85 1,39 1,11 0,93 2,68 -1,84 1,74
 C100x60x1.50 2,88 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,32 0,05
 x2.00 3,84 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,42 -0,44 0,07
 x2.50 4,70 3 0,59 0,39 0,30 0,24 0,20 0,55 -0,55 0,09
 x3.00 5,64 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,70 -0,66 0,10
 C150x60x1.50 3,48 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,49 -0,51 0,18
 x2.00 4,64 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,73 -0,69 0,23
 x2.50 5,70 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,94 -0,86 0,29
 x3.00 6,84 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,18 -1,03 0,34
 C200x60x1.50 4,14 3 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -0,69 0,36
 x2.00 5,52 3 1,15 0,76 0,57 0,46 0,38 1,06 -0,97 0,49
 x2.50 6,80 3 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,43 -1,22 0,60
 x3.00 8,16 3 1,86 1,24 0,93 0,75 0,62 1,77 -1,46 0,72
 C250x60x1.50 4,74 3 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,90 -0,86 0,62
 x2.00 6,32 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,38 -1,25 0,84
 x2.50 7,80 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,86 -1,62 1,06
 x3.00 9,36 3 2,51 1,67 1,26 1,01 0,84 2,41 -1,96 1,27
 C280x60x1.50 5,01 3 1,15 0,77 0,57 0,46 0,38 1,03 -0,94 0,80
 x2.00 6,63 3 1,69 1,12 0,84 0,67 0,56 1,58 -1,42 1,10
 x2.50 8,22 3 2,25 1,50 1,12 0,90 0,75 2,15 -1,84 1,39
 x3.00 9,79 3 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,76 -2,28 1,68
 C300x60x1.50 5,34 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,12 -1,02 0,95
 x2.00 7,10 3 1,82 1,22 0,91 0,73 0,61 1,71 -1,53 1,29
 x2.50 8,80 3 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,34 -1,99 1,64
 x3.00 10,56 3 3,11 2,07 1,55 1,24 1,04 3,00 -2,47 1,99
 C350x60x1.50 5,84 3 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,33 -1,19 1,36
 x2.00 7,73 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,06 -1,82 1,86
 x2.50 9,60 3 2,97 1,98 1,48 1,19 0,99 2,81 -2,37 2,37
 x3.00 11,44 3 3,71 2,47 1,86 1,48 1,24 3,62 -2,96 2,89
 C400x60x1.50 6,42 3 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,54 -1,36 1,78
 x2.00 8,51 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,41 -2,11 2,55
 x2.50 10,58 3 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,30 -2,80 3,26
 x3.00 12,62 3 4,43 2,95 2,22 1,77 1,48 4,26 -3,44 3,98
 C280x75x1.50 5,36 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,11 -0,93 0,89
 x2.00 7,10 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,75 -1,48 1,24
 x2.50 8,81 3 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,34 -2,11 1,57
 x3.00 10,50 3 3,13 2,08 1,56 1,25 1,04 3,02 -2,74 1,90
 C350x75x1.50 6,19 3 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,45 -1,14 1,51
 x2.00 8,20 3 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 2,29 -1,85 2,10
 x2.50 10,19 3 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 3,11 -2,64 2,67
 x3.00 12,14 3 4,05 2,70 2,03 1,62 1,35 3,96 -3,56 3,24
 C400x75x1.50 6,78 3 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,71 -1,28 1,91
 x2.00 8,99 3 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,68 -2,14 2,86
 x2.50 11,17 3 3,82 2,55 1,91 1,53 1,28 3,64 -3,07 3,65
 x3.00 13,32 3 4,83 3,22 2,41 1,93 1,61 4,65 -4,07 4,45
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,25 0,17 0,12 0,10 0,08 0,21 -0,23 0,03
 x2.00 3,42 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,11 0,31 -0,31 0,04
 x2.50 4,26 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,41 -0,38 0,05
 x3.00 5,04 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,53 -0,46 0,06
 C150x48x1.50 3,16 3 0,43 0,28 0,21 0,17 0,14 0,37 -0,35 0,11
 x2.00 4,21 3 0,61 0,40 0,30 0,24 0,20 0,55 -0,46 0,15
 x2.50 5,20 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,72 -0,56 0,19
 x3.00 6,24 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,91 -0,66 0,22
 C200x48x1.50 3,76 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,52 -0,45 0,24
 x2.00 5,01 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,79 -0,62 0,33
 x2.50 6,20 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,07 -0,76 0,41
 x3.00 7,44 3 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,32 -0,89 0,48
 C250x48x1.50 4,36 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,68 -0,56 0,42
 x2.00 5,81 3 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 1,04 -0,78 0,57
 x2.50 7,20 3 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,43 -0,99 0,73
 x3.00 8,64 3 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,85 -1,16 0,87
 C280x48x1.50 4,63 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,77 -0,63 0,55
 x2.00 6,13 3 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,19 -0,88 0,76
 x2.50 7,59 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,64 -1,13 0,96
 x3.00 9,04 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,12 -1,34 1,17
 C300x48x1.50 4,96 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,85 -0,69 0,66
 x2.00 6,61 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,30 -0,96 0,91
 x2.50 8,20 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,79 -1,25 1,15
 x3.00 9,84 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,29 -1,51 1,40
 C100x60x1.50 2,88 3 0,27 0,18 0,14 0,11 0,09 0,24 -0,29 0,04
 x2.00 3,84 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,36 -0,39 0,05
 x2.50 4,70 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,48 0,06
 x3.00 5,64 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,60 -0,58 0,07
 C150x60x1.50 3,48 3 0,47 0,31 0,24 0,19 0,16 0,41 -0,44 0,14
 x2.00 4,64 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,63 -0,60 0,18
 x2.50 5,70 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,83 -0,74 0,22
 x3.00 6,84 3 1,09 0,72 0,54 0,44 0,36 1,03 -0,89 0,26
 C200x60x1.50 4,14 3 0,67 0,45 0,33 0,27 0,22 0,59 -0,59 0,29
 x2.00 5,52 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,91 -0,83 0,39
 x2.50 6,80 3 1,31 0,88 0,66 0,53 0,44 1,21 -1,04 0,48
 x3.00 8,16 3 1,61 1,07 0,81 0,64 0,54 1,53 -1,24 0,57
 C250x60x1.50 4,74 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,78 -0,75 0,49
 x2.00 6,32 3 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,20 -1,06 0,67
 x2.50 7,80 3 1,71 1,14 0,86 0,68 0,57 1,63 -1,37 0,85
 x3.00 9,36 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,09 -1,65 1,01
 C280x60x1.50 5,01 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,89 -0,84 0,64
 x2.00 6,63 3 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,37 -1,20 0,88
 x2.50 8,22 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,86 -1,55 1,11
 x3.00 9,79 3 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,39 -1,91 1,35
 C300x60x1.50 5,34 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,97 -0,90 0,76
 x2.00 7,10 3 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,48 -1,30 1,04
 x2.50 8,80 3 2,11 1,40 1,05 0,84 0,70 2,02 -1,68 1,32
 x3.00 10,56 3 2,69 1,79 1,35 1,08 0,90 2,60 -2,08 1,60
 C350x60x1.50 5,84 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -1,04 1,09
 x2.00 7,73 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,78 -1,54 1,50
 x2.50 9,60 3 2,57 1,72 1,29 1,03 0,86 2,43 -2,00 1,91
 x3.00 11,44 3 3,22 2,14 1,61 1,29 1,07 3,11 -2,48 2,33
 C400x60x1.50 6,42 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,35 -1,19 1,50
 x2.00 8,51 3 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,09 -1,78 2,06
 x2.50 10,58 3 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,85 -2,35 2,63
 x3.00 12,62 3 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,69 -2,89 3,21
 C280x75x1.50 5,36 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,96 -0,82 0,72
 x2.00 7,10 3 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,52 -1,31 1,00
 x2.50 8,81 3 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 2,06 -1,85 1,26
 x3.00 10,50 3 2,71 1,81 1,35 1,08 0,90 2,61 -2,34 1,53
 C350x75x1.50 6,19 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,26 -1,00 1,22
 x2.00 8,20 3 2,12 1,42 1,06 0,85 0,71 1,98 -1,62 1,69
 x2.50 10,19 3 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,69 -2,31 2,15
 x3.00 12,14 3 3,51 2,34 1,76 1,41 1,17 3,43 -3,04 2,61
 C400x75x1.50 6,78 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,48 -1,13 1,65
 x2.00 8,99 3 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,32 -1,85 2,31
 x2.50 11,17 3 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,15 -2,69 2,95
 x3.00 13,32 3 4,19 2,79 2,09 1,67 1,40 3,98 -3,54 3,59
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

31

ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 2,90 1,93 1,45 1,16 0,97 2,23 -3,68 2,90
 x2.00 3,42 1 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,08 -5,00 3,84
 x2.50 4,26 1 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 3,93 -6,21 4,70
 x3.00 5,04 1 5,50 3,67 2,75 2,20 1,83 4,76 -7,42 5,50
 C150x48x1.50 3,16 1 4,99 3,32 2,49 1,99 1,66 3,89 -5,88 4,99
 x2.00 4,21 1 6,74 4,49 3,37 2,70 2,25 5,52 -8,46 6,74
 x2.50 5,20 1 8,33 5,55 4,16 3,33 2,78 7,15 -10,76 8,33
 x3.00 6,24 1 9,83 6,55 4,92 3,93 3,28 8,69 -12,89 9,83
 C200x48x1.50 3,76 1 6,84 4,56 3,42 2,74 2,28 5,68 -7,74 6,84
 x2.00 5,01 1 9,97 6,65 4,99 3,99 3,32 8,33 -11,59 9,97
 x2.50 6,20 1 12,65 8,43 6,33 5,06 4,22 10,90 -15,62 12,65
 x3.00 7,44 1 14,97 9,98 7,49 5,99 4,99 13,30 -19,07 14,97
 C250x48x1.50 4,36 1 8,73 5,82 4,36 3,49 2,91 7,54 -9,38 8,73
 x2.00 5,81 1 13,15 8,77 6,57 5,26 4,38 11,23 -14,34 13,15
 x2.50 7,20 1 17,28 11,52 8,64 6,91 5,76 15,21 -19,79 17,28
 x3.00 8,64 1 21,01 14,01 10,51 8,41 7,01 18,70 -25,52 21,01
 C280x48x1.50 4,63 1 9,81 6,54 4,90 3,92 3,27 8,50 -10,24 9,81
 x2.00 6,13 1 15,07 10,05 7,53 6,03 5,02 12,98 -15,84 15,07
 x2.50 7,59 1 19,90 13,26 9,95 7,96 6,63 17,64 -22,03 19,90
 x3.00 9,04 1 24,87 16,58 12,44 9,95 8,29 22,22 -28,74 24,87
 C300x48x1.50 4,96 1 10,52 7,01 5,26 4,21 3,51 9,12 -10,82 10,52
 x2.00 6,61 1 16,60 11,07 8,30 6,64 5,53 14,35 -16,87 16,60
 x2.50 8,20 1 21,88 14,59 10,94 8,75 7,29 19,54 -23,58 21,88
 x3.00 9,84 1 27,40 18,27 13,70 10,96 9,13 24,88 -30,86 27,40
 C100x60x1.50 2,88 1 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 2,62 -4,03 3,34
 x2.00 3,84 1 4,42 2,95 2,21 1,77 1,47 3,70 -5,62 4,42
 x2.50 4,70 1 5,42 3,61 2,71 2,17 1,81 4,74 -6,97 5,42
 x3.00 5,64 1 6,37 4,24 3,18 2,55 2,12 5,72 -8,29 6,37
 C150x60x1.50 3,48 1 5,57 3,71 2,78 2,23 1,86 4,63 -6,45 5,57
 x2.00 4,64 1 7,83 5,22 3,92 3,13 2,61 6,75 -9,42 7,83
 x2.50 5,70 1 9,66 6,44 4,83 3,86 3,22 8,65 -11,94 9,66
 x3.00 6,84 1 11,43 7,62 5,72 4,57 3,81 10,27 -14,27 11,43
 C200x60x1.50 4,14 1 7,43 4,95 3,71 2,97 2,48 6,46 -8,48 7,43
 x2.00 5,52 1 11,53 7,68 5,76 4,61 3,84 10,11 -12,83 11,53
 x2.50 6,80 1 14,52 9,68 7,26 5,81 4,84 13,03 -17,08 14,52
 x3.00 8,16 1 17,23 11,48 8,61 6,89 5,74 15,84 -20,89 17,23
 C250x60x1.50 4,74 1 9,23 6,15 4,62 3,69 3,08 8,14 -10,21 9,23
 x2.00 6,32 1 14,83 9,89 7,41 5,93 4,94 13,47 -15,69 14,83
 x2.50 7,80 1 19,84 13,23 9,92 7,94 6,61 18,08 -21,67 19,84
 x3.00 9,36 1 23,97 15,98 11,98 9,59 7,99 22,05 -27,59 23,97
 C280x60x1.50 5,01 1 10,52 7,01 5,26 4,21 3,51 9,14 -11,04 10,52
 x2.00 6,63 1 16,64 11,09 8,32 6,66 5,55 15,50 -17,19 16,64
 x2.50 8,22 1 22,79 15,20 11,40 9,12 7,60 20,88 -23,97 22,79
 x3.00 9,79 1 28,34 18,90 14,17 11,34 9,45 26,10 -31,27 28,34
 C300x60x1.50 5,34 1 11,12 7,42 5,56 4,45 3,71 9,81 -11,54 11,12
 x2.00 7,10 1 17,92 11,95 8,96 7,17 5,98 16,69 -18,13 17,92
 x2.50 8,80 1 24,82 16,55 12,41 9,93 8,27 22,83 -25,43 24,82
 x3.00 10,56 1 31,07 20,71 15,53 12,43 10,36 28,93 -33,34 31,07
 C350x60x1.50 5,84 1 12,47 8,31 6,24 4,99 4,16 11,41 -12,60 12,47
 x2.00 7,73 1 20,03 13,36 10,02 8,01 6,68 19,02 -20,20 20,03
 x2.50 9,60 1 28,55 19,03 14,27 11,42 9,52 27,06 -28,76 28,55
 x3.00 11,44 1 37,77 25,18 18,88 15,11 12,59 35,39 -38,11 37,77
 C400x60x1.50 6,42 1 13,28 8,85 6,64 5,31 4,43 12,24 -13,42 13,28
 x2.00 8,51 1 21,72 14,48 10,86 8,69 7,24 20,69 -21,91 21,72
 x2.50 10,58 1 31,38 20,92 15,69 12,55 10,46 30,05 -31,62 31,38
 x3.00 12,62 1 42,05 28,03 21,03 16,82 14,02 40,50 -42,33 42,05
 C280x75x1.50 5,36 1 10,16 6,77 5,08 4,06 3,39 8,92 -11,51 10,16
 x2.00 7,10 1 16,17 10,78 8,09 6,47 5,39 15,05 -18,29 16,17
 x2.50 8,81 1 23,31 15,54 11,65 9,32 7,77 22,12 -25,49 23,31
 x3.00 10,50 1 30,81 20,54 15,40 12,32 10,27 28,78 -33,11 30,81
 C350x75x1.50 6,19 1 12,51 8,34 6,26 5,00 4,17 10,89 -13,10 12,51
 x2.00 8,20 1 20,37 13,58 10,19 8,15 6,79 19,03 -21,21 20,37
 x2.50 10,19 1 29,46 19,64 14,73 11,78 9,82 28,15 -30,25 29,46
 x3.00 12,14 1 39,79 26,53 19,90 15,92 13,26 38,43 -40,06 39,79
 C400x75x1.50 6,78 1 13,73 9,15 6,87 5,49 4,58 12,28 -13,88 13,73
 x2.00 8,99 1 22,60 15,07 11,30 9,04 7,54 21,59 -22,80 22,60
 x2.50 11,17 1 32,75 21,83 16,38 13,10 10,92 31,22 -33,00 32,75
 x3.00 13,32 1 43,93 29,28 21,96 17,57 14,64 42,08 -44,22 43,93

31



32

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,41 -2,43 1,85
 x2.00 3,42 1 2,47 1,64 1,23 0,99 0,82 2,00 -3,32 2,47
 x2.50 4,26 1 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,56 -4,24 3,07
 x3.00 5,04 1 3,57 2,38 1,79 1,43 1,19 3,02 -5,06 3,57
 C150x48x1.50 3,16 1 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,40 -3,91 3,09
 x2.00 4,21 1 4,16 2,77 2,08 1,66 1,39 3,40 -5,60 4,16
 x2.50 5,20 1 5,20 3,46 2,60 2,08 1,73 4,30 -7,22 5,20
 x3.00 6,24 1 6,16 4,11 3,08 2,46 2,05 5,21 -8,74 6,16
 C200x48x1.50 3,76 1 4,36 2,90 2,18 1,74 1,45 3,49 -5,21 4,36
 x2.00 5,01 1 6,15 4,10 3,07 2,46 2,05 5,11 -7,72 6,15
 x2.50 6,20 1 7,77 5,18 3,89 3,11 2,59 6,57 -10,43 7,77
 x3.00 7,44 1 9,31 6,21 4,66 3,73 3,10 8,00 -12,90 9,31
 C250x48x1.50 4,36 1 5,64 3,76 2,82 2,26 1,88 4,63 -6,42 5,64
 x2.00 5,81 1 8,10 5,40 4,05 3,24 2,70 6,89 -9,67 8,10
 x2.50 7,20 1 10,61 7,07 5,31 4,24 3,54 9,16 -13,24 10,61
 x3.00 8,64 1 12,92 8,62 6,46 5,17 4,31 11,14 -17,05 12,92
 C280x48x1.50 4,63 1 6,33 4,22 3,17 2,53 2,11 5,33 -7,07 6,33
 x2.00 6,13 1 9,28 6,18 4,64 3,71 3,09 7,81 -10,76 9,28
 x2.50 7,59 1 12,21 8,14 6,11 4,88 4,07 10,64 -14,83 12,21
 x3.00 9,04 1 15,20 10,13 7,60 6,08 5,07 13,19 -19,21 15,20
 C300x48x1.50 4,96 1 6,79 4,52 3,39 2,71 2,26 5,89 -7,54 6,79
 x2.00 6,61 1 10,21 6,81 5,11 4,09 3,40 8,66 -11,54 10,21
 x2.50 8,20 1 13,47 8,98 6,74 5,39 4,49 11,80 -15,95 13,47
 x3.00 9,84 1 16,81 11,21 8,41 6,72 5,60 14,86 -20,72 16,81
 C100x60x1.50 2,88 1 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,64 -2,64 2,13
 x2.00 3,84 1 2,86 1,91 1,43 1,14 0,95 2,35 -3,75 2,86
 x2.50 4,70 1 3,52 2,34 1,76 1,41 1,17 3,02 -4,68 3,52
 x3.00 5,64 1 4,12 2,75 2,06 1,65 1,37 3,64 -5,58 4,12
 C150x60x1.50 3,48 1 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 2,90 -4,26 3,58
 x2.00 4,64 1 4,95 3,30 2,48 1,98 1,65 4,17 -6,25 4,95
 x2.50 5,70 1 6,18 4,12 3,09 2,47 2,06 5,33 -8,00 6,18
 x3.00 6,84 1 7,31 4,87 3,66 2,92 2,44 6,50 -9,57 7,31
 C200x60x1.50 4,14 1 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,17 -5,78 4,78
 x2.00 5,52 1 7,27 4,85 3,64 2,91 2,42 6,24 -8,58 7,27
 x2.50 6,80 1 9,23 6,15 4,62 3,69 3,08 8,13 -11,49 9,23
 x3.00 8,16 1 10,99 7,33 5,50 4,40 3,66 9,74 -14,04 10,99
 C250x60x1.50 4,74 1 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,25 -7,00 5,94
 x2.00 6,32 1 9,56 6,37 4,78 3,82 3,19 8,20 -10,65 9,56
 x2.50 7,80 1 12,51 8,34 6,25 5,00 4,17 11,21 -14,55 12,51
 x3.00 9,36 1 15,27 10,18 7,64 6,11 5,09 13,83 -18,70 15,27
 C280x60x1.50 5,01 1 6,77 4,51 3,39 2,71 2,26 5,89 -7,70 6,77
 x2.00 6,63 1 10,69 7,12 5,34 4,27 3,56 9,49 -11,78 10,69
 x2.50 8,22 1 14,37 9,58 7,18 5,75 4,79 12,70 -16,22 14,37
 x3.00 9,79 1 17,90 11,94 8,95 7,16 5,97 16,35 -20,98 17,90
 C300x60x1.50 5,34 1 7,26 4,84 3,63 2,91 2,42 6,33 -8,14 7,26
 x2.00 7,10 1 11,66 7,77 5,83 4,66 3,89 10,37 -12,51 11,66
 x2.50 8,80 1 15,65 10,43 7,82 6,26 5,22 14,02 -17,31 15,65
 x3.00 10,56 1 19,55 13,03 9,77 7,82 6,52 17,96 -22,48 19,55
 C350x60x1.50 5,84 1 8,51 5,67 4,25 3,40 2,84 7,42 -9,06 8,51
 x2.00 7,73 1 13,72 9,14 6,86 5,49 4,57 12,61 -14,18 13,72
 x2.50 9,60 1 18,90 12,60 9,45 7,56 6,30 17,26 -19,87 18,90
 x3.00 11,44 1 23,73 15,82 11,87 9,49 7,91 21,88 -26,05 23,73
 C400x60x1.50 6,42 1 9,61 6,41 4,81 3,85 3,20 8,54 -9,82 9,61
 x2.00 8,51 1 15,46 10,31 7,73 6,18 5,15 14,60 -15,65 15,46
 x2.50 10,58 1 21,95 14,63 10,98 8,78 7,32 20,46 -22,18 21,95
 x3.00 12,62 1 28,01 18,68 14,01 11,21 9,34 26,12 -29,33 28,01
 C280x75x1.50 5,36 1 6,55 4,36 3,27 2,62 2,18 5,77 -8,18 6,55
 x2.00 7,10 1 10,44 6,96 5,22 4,18 3,48 9,68 -12,68 10,44
 x2.50 8,81 1 15,05 10,03 7,52 6,02 5,02 14,02 -17,41 15,05
 x3.00 10,50 1 19,73 13,16 9,87 7,89 6,58 18,36 -22,39 19,73
 C350x75x1.50 6,19 1 8,05 5,37 4,03 3,22 2,68 7,03 -9,46 8,05
 x2.00 8,20 1 13,30 8,87 6,65 5,32 4,43 12,28 -15,08 13,30
 x2.50 10,19 1 18,92 12,62 9,46 7,57 6,31 18,14 -21,13 18,92
 x3.00 12,14 1 25,65 17,10 12,83 10,26 8,55 24,51 -27,62 25,65
 C400x75x1.50 6,78 1 9,08 6,05 4,54 3,63 3,03 7,93 -10,24 9,08
 x2.00 8,99 1 15,30 10,20 7,65 6,12 5,10 14,14 -16,50 15,30
 x2.50 11,17 1 22,13 14,75 11,07 8,85 7,38 20,92 -23,42 22,13
 x3.00 13,32 1 29,54 19,69 14,77 11,81 9,85 28,68 -30,94 29,54
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ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,00 -1,72 1,29
 x2.00 3,42 1 1,72 1,15 0,86 0,69 0,58 1,41 -2,35 1,72
 x2.50 4,26 1 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,81 -3,03 2,16
 x3.00 5,04 1 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,16 -3,67 2,54
 C150x48x1.50 3,16 1 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,58 -2,78 2,08
 x2.00 4,21 1 2,79 1,86 1,39 1,11 0,93 2,24 -3,97 2,79
 x2.50 5,20 1 3,46 2,30 1,73 1,38 1,15 2,88 -5,10 3,46
 x3.00 6,24 1 4,13 2,75 2,06 1,65 1,38 3,50 -6,29 4,13
 C200x48x1.50 3,76 1 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,22 -3,73 2,85
 x2.00 5,01 1 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,31 -5,50 4,02
 x2.50 6,20 1 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,15 -7,40 5,02
 x3.00 7,44 1 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,06 -9,15 5,98
 C250x48x1.50 4,36 1 3,70 2,46 1,85 1,48 1,23 2,98 -4,64 3,70
 x2.00 5,81 1 5,26 3,51 2,63 2,10 1,75 4,38 -6,93 5,26
 x2.50 7,20 1 6,86 4,57 3,43 2,74 2,29 5,86 -9,44 6,86
 x3.00 8,64 1 8,24 5,50 4,12 3,30 2,75 7,10 -12,13 8,24
 C280x48x1.50 4,63 1 4,30 2,87 2,15 1,72 1,43 3,42 -5,25 4,30
 x2.00 6,13 1 6,01 4,01 3,01 2,41 2,00 5,06 -7,75 6,01
 x2.50 7,59 1 7,88 5,26 3,94 3,15 2,63 6,84 -10,62 7,88
 x3.00 9,04 1 9,73 6,49 4,87 3,89 3,24 8,40 -13,70 9,73
 C300x48x1.50 4,96 1 4,73 3,15 2,37 1,89 1,58 3,80 -5,62 4,73
 x2.00 6,61 1 6,64 4,43 3,32 2,66 2,21 5,63 -8,35 6,64
 x2.50 8,20 1 8,73 5,82 4,37 3,49 2,91 7,52 -11,46 8,73
 x3.00 9,84 1 10,85 7,23 5,42 4,34 3,62 9,49 -14,82 10,85
 C100x60x1.50 2,88 1 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,16 -1,87 1,49
 x2.00 3,84 1 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,65 -2,66 2,00
 x2.50 4,70 1 2,51 1,67 1,26 1,00 0,84 2,11 -3,41 2,51
 x3.00 5,64 1 2,97 1,98 1,48 1,19 0,99 2,55 -4,11 2,97
 C150x60x1.50 3,48 1 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 1,93 -3,03 2,49
 x2.00 4,64 1 3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 2,77 -4,46 3,38
 x2.50 5,70 1 4,22 2,82 2,11 1,69 1,41 3,57 -5,72 4,22
 x3.00 6,84 1 5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,43 -7,01 5,08
 C200x60x1.50 4,14 1 3,34 2,22 1,67 1,33 1,11 2,77 -4,17 3,34
 x2.00 5,52 1 4,93 3,28 2,46 1,97 1,64 4,16 -6,15 4,93
 x2.50 6,80 1 6,23 4,15 3,11 2,49 2,08 5,26 -8,22 6,23
 x3.00 8,16 1 7,47 4,98 3,74 2,99 2,49 6,52 -10,13 7,47
 C250x60x1.50 4,74 1 4,23 2,82 2,11 1,69 1,41 3,62 -5,20 4,23
 x2.00 6,32 1 6,46 4,31 3,23 2,59 2,16 5,52 -7,70 6,46
 x2.50 7,80 1 8,45 5,63 4,22 3,38 2,82 7,41 -10,46 8,45
 x3.00 9,36 1 10,29 6,86 5,15 4,12 3,43 8,96 -13,39 10,29
 C280x60x1.50 5,01 1 4,73 3,16 2,37 1,89 1,58 4,06 -5,76 4,73
 x2.00 6,63 1 7,39 4,93 3,70 2,96 2,46 6,37 -8,57 7,39
 x2.50 8,22 1 9,71 6,47 4,85 3,88 3,24 8,48 -11,71 9,71
 x3.00 9,79 1 12,07 8,05 6,03 4,83 4,02 10,78 -15,08 12,07
 C300x60x1.50 5,34 1 5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,36 -6,11 5,08
 x2.00 7,10 1 8,03 5,35 4,02 3,21 2,68 6,96 -9,14 8,03
 x2.50 8,80 1 10,57 7,05 5,28 4,23 3,52 9,37 -12,54 10,57
 x3.00 10,56 1 13,18 8,78 6,59 5,27 4,39 11,89 -16,20 13,18
 C350x60x1.50 5,84 1 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,11 -6,80 5,94
 x2.00 7,73 1 9,59 6,40 4,80 3,84 3,20 8,48 -10,47 9,59
 x2.50 9,60 1 12,76 8,50 6,38 5,10 4,25 11,42 -14,52 12,76
 x3.00 11,44 1 15,99 10,66 8,00 6,40 5,33 14,56 -18,91 15,99
 C400x60x1.50 6,42 1 6,82 4,55 3,41 2,73 2,27 5,86 -7,48 6,82
 x2.00 8,51 1 11,05 7,37 5,52 4,42 3,68 10,05 -11,69 11,05
 x2.50 10,58 1 15,27 10,18 7,64 6,11 5,09 13,55 -16,37 15,27
 x3.00 12,62 1 18,86 12,57 9,43 7,54 6,29 17,29 -21,47 18,86
 C280x75x1.50 5,36 1 4,56 3,04 2,28 1,82 1,52 3,95 -6,04 4,56
 x2.00 7,10 1 7,28 4,85 3,64 2,91 2,43 6,78 -9,23 7,28
 x2.50 8,81 1 10,50 7,00 5,25 4,20 3,50 9,90 -12,59 10,50
 x3.00 10,50 1 13,53 9,02 6,77 5,41 4,51 12,45 -16,10 13,53
 C350x75x1.50 6,19 1 5,60 3,74 2,80 2,24 1,87 4,82 -7,23 5,60
 x2.00 8,20 1 9,27 6,18 4,64 3,71 3,09 8,56 -11,21 9,27
 x2.50 10,19 1 13,20 8,80 6,60 5,28 4,40 12,65 -15,51 13,20
 x3.00 12,14 1 17,93 11,95 8,97 7,17 5,98 16,72 -20,10 17,93
 C400x75x1.50 6,78 1 6,32 4,22 3,16 2,53 2,11 5,42 -7,81 6,32
 x2.00 8,99 1 10,66 7,11 5,33 4,26 3,55 9,85 -12,42 10,66
 x2.50 11,17 1 15,43 10,29 7,72 6,17 5,15 14,59 -17,38 15,43
 x3.00 13,32 1 20,59 13,73 10,29 8,24 6,86 19,84 -22,73 20,59

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,75 -1,28 0,96
 x2.00 3,42 1 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,05 -1,75 1,28
 x2.50 4,26 1 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,36 -2,26 1,61
 x3.00 5,04 1 1,91 1,27 0,96 0,77 0,64 1,64 -2,78 1,91
 C150x48x1.50 3,16 1 1,51 1,00 0,75 0,60 0,50 1,16 -2,08 1,51
 x2.00 4,21 1 2,02 1,34 1,01 0,81 0,67 1,63 -2,96 2,02
 x2.50 5,20 1 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,09 -3,80 2,49
 x3.00 6,24 1 2,96 1,98 1,48 1,19 0,99 2,53 -4,68 2,96
 C200x48x1.50 3,76 1 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,54 -2,80 1,98
 x2.00 5,01 1 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,23 -4,11 2,79
 x2.50 6,20 1 3,45 2,30 1,72 1,38 1,15 2,86 -5,52 3,45
 x3.00 7,44 1 4,07 2,72 2,04 1,63 1,36 3,46 -6,82 4,07
 C250x48x1.50 4,36 1 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 1,95 -3,57 2,50
 x2.00 5,81 1 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 2,94 -5,21 3,55
 x2.50 7,20 1 4,61 3,08 2,31 1,85 1,54 3,88 -7,07 4,61
 x3.00 8,64 1 5,45 3,64 2,73 2,18 1,82 4,61 -9,06 5,45
 C280x48x1.50 4,63 1 2,89 1,93 1,44 1,16 0,96 2,22 -3,99 2,89
 x2.00 6,13 1 4,04 2,69 2,02 1,61 1,35 3,36 -5,84 4,04
 x2.50 7,59 1 5,27 3,51 2,63 2,11 1,76 4,54 -7,96 5,27
 x3.00 9,04 1 6,39 4,26 3,20 2,56 2,13 5,50 -10,25 6,39
 C300x48x1.50 4,96 1 3,20 2,14 1,60 1,28 1,07 2,47 -4,30 3,20
 x2.00 6,61 1 4,47 2,98 2,23 1,79 1,49 3,75 -6,42 4,47
 x2.50 8,20 1 5,85 3,90 2,93 2,34 1,95 5,00 -8,61 5,85
 x3.00 9,84 1 7,23 4,82 3,61 2,89 2,41 6,24 -11,11 7,23
 C100x60x1.50 2,88 1 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,87 -1,39 1,10
 x2.00 3,84 1 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,24 -1,99 1,49
 x2.50 4,70 1 1,87 1,25 0,93 0,75 0,62 1,58 -2,55 1,87
 x3.00 5,64 1 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 1,93 -3,14 2,25
 C150x60x1.50 3,48 1 1,81 1,21 0,90 0,72 0,60 1,41 -2,27 1,81
 x2.00 4,64 1 2,45 1,64 1,23 0,98 0,82 2,02 -3,34 2,45
 x2.50 5,70 1 3,06 2,04 1,53 1,23 1,02 2,60 -4,27 3,06
 x3.00 6,84 1 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,16 -5,23 3,68
 C200x60x1.50 4,14 1 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 1,97 -3,14 2,46
 x2.00 5,52 1 3,49 2,33 1,75 1,40 1,17 2,89 -4,62 3,49
 x2.50 6,80 1 4,40 2,93 2,20 1,76 1,47 3,71 -6,17 4,40
 x3.00 8,16 1 5,26 3,50 2,63 2,10 1,75 4,51 -7,58 5,26
 C250x60x1.50 4,74 1 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,57 -3,95 3,12
 x2.00 6,32 1 4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 3,88 -5,82 4,55
 x2.50 7,80 1 5,93 3,95 2,97 2,37 1,98 5,04 -7,87 5,93
 x3.00 9,36 1 7,17 4,78 3,59 2,87 2,39 6,14 -10,04 7,17
 C280x60x1.50 5,01 1 3,49 2,33 1,74 1,40 1,16 2,94 -4,41 3,49
 x2.00 6,63 1 5,19 3,46 2,60 2,08 1,73 4,47 -6,50 5,19
 x2.50 8,22 1 6,80 4,54 3,40 2,72 2,27 5,91 -8,84 6,80
 x3.00 9,79 1 8,44 5,62 4,22 3,37 2,81 7,21 -11,34 8,44
 C300x60x1.50 5,34 1 3,74 2,49 1,87 1,50 1,25 3,20 -4,70 3,74
 x2.00 7,10 1 5,64 3,76 2,82 2,26 1,88 4,88 -6,95 5,64
 x2.50 8,80 1 7,41 4,94 3,70 2,96 2,47 6,51 -9,48 7,41
 x3.00 10,56 1 9,21 6,14 4,61 3,68 3,07 7,98 -12,20 9,21
 C350x60x1.50 5,84 1 4,38 2,92 2,19 1,75 1,46 3,79 -5,36 4,38
 x2.00 7,73 1 6,90 4,60 3,45 2,76 2,30 5,93 -8,02 6,90
 x2.50 9,60 1 8,93 5,95 4,46 3,57 2,98 7,93 -11,04 8,93
 x3.00 11,44 1 11,17 7,45 5,58 4,47 3,72 9,97 -14,31 11,17
 C400x60x1.50 6,42 1 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,36 -5,87 5,02
 x2.00 8,51 1 8,12 5,42 4,06 3,25 2,71 7,02 -9,03 8,12
 x2.50 10,58 1 10,67 7,11 5,34 4,27 3,56 9,41 -12,53 10,67
 x3.00 12,62 1 13,16 8,77 6,58 5,26 4,39 11,85 -16,33 13,16
 C280x75x1.50 5,36 1 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 2,94 -4,64 3,36
 x2.00 7,10 1 5,38 3,59 2,69 2,15 1,79 5,01 -7,01 5,38
 x2.50 8,81 1 7,76 5,18 3,88 3,11 2,59 7,08 -9,55 7,76
 x3.00 10,50 1 9,75 6,50 4,87 3,90 3,25 8,69 -12,16 9,75
 C350x75x1.50 6,19 1 4,13 2,75 2,07 1,65 1,38 3,59 -5,64 4,13
 x2.00 8,20 1 6,85 4,57 3,43 2,74 2,28 6,32 -8,65 6,85
 x2.50 10,19 1 9,76 6,50 4,88 3,90 3,25 9,36 -11,87 9,76
 x3.00 12,14 1 12,91 8,60 6,45 5,16 4,30 11,90 -15,29 12,91
 C400x75x1.50 6,78 1 4,67 3,11 2,33 1,87 1,56 4,05 -6,26 4,67
 x2.00 8,99 1 7,87 5,25 3,94 3,15 2,63 7,28 -9,68 7,87
 x2.50 11,17 1 11,41 7,61 5,70 4,56 3,80 10,79 -13,40 11,41
 x3.00 13,32 1 15,22 10,15 7,61 6,09 5,07 14,12 -17,40 15,22
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ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,60 -0,99 0,76
 x2.00 3,42 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,86 -1,35 1,02
 x2.50 4,26 2 1,27 0,85 0,64 0,51 0,43 1,10 -1,75 1,27
 x3.00 5,04 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,37 -2,18 1,54
 C150x48x1.50 3,16 2 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 0,97 -1,61 1,22
 x2.00 4,21 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,39 -2,30 1,65
 x2.50 5,20 2 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,79 -2,94 2,05
 x3.00 6,24 2 2,46 1,64 1,23 0,99 0,82 2,19 -3,62 2,46
 C200x48x1.50 3,76 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,39 -2,18 1,70
 x2.00 5,01 2 2,41 1,60 1,20 0,96 0,80 2,05 -3,19 2,41
 x2.50 6,20 2 3,05 2,03 1,53 1,22 1,02 2,64 -4,28 3,05
 x3.00 7,44 2 3,64 2,43 1,82 1,46 1,21 3,23 -5,28 3,64
 C250x48x1.50 4,36 2 2,21 1,47 1,10 0,88 0,74 1,82 -2,80 2,21
 x2.00 5,81 2 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,75 -4,05 3,14
 x2.50 7,20 2 4,14 2,76 2,07 1,65 1,38 3,65 -5,49 4,14
 x3.00 8,64 2 5,04 3,36 2,52 2,02 1,68 4,46 -7,02 5,04
 C280x48x1.50 4,63 2 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,08 -3,14 2,48
 x2.00 6,13 2 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,16 -4,64 3,58
 x2.50 7,59 2 4,74 3,16 2,37 1,89 1,58 4,26 -6,19 4,74
 x3.00 9,04 2 5,91 3,94 2,96 2,36 1,97 5,25 -7,96 5,91
 C300x48x1.50 4,96 2 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,30 -3,39 2,66
 x2.00 6,61 2 4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,52 -5,02 4,03
 x2.50 8,20 2 5,24 3,49 2,62 2,10 1,75 4,75 -6,71 5,24
 x3.00 9,84 2 6,56 4,37 3,28 2,62 2,19 5,94 -8,63 6,56
 C100x60x1.50 2,88 2 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,73 -1,09 0,87
 x2.00 3,84 2 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 1,05 -1,54 1,22
 x2.50 4,70 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,37 -1,98 1,54
 x3.00 5,64 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,63 1,70 -2,44 1,87
 C150x60x1.50 3,48 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,22 -1,79 1,41
 x2.00 4,64 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,79 -2,59 2,08
 x2.50 5,70 2 2,61 1,74 1,31 1,04 0,87 2,33 -3,31 2,61
 x3.00 6,84 2 3,16 2,10 1,58 1,26 1,05 2,88 -4,06 3,16
 C200x60x1.50 4,14 2 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,64 -2,45 1,88
 x2.00 5,52 2 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,66 -3,60 3,01
 x2.50 6,80 2 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,46 -4,80 3,88
 x3.00 8,16 2 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,27 -5,88 4,68
 C250x60x1.50 4,74 2 2,35 1,56 1,17 0,94 0,78 2,07 -3,10 2,35
 x2.00 6,32 2 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,51 -4,54 3,78
 x2.50 7,80 2 5,19 3,46 2,60 2,08 1,73 4,76 -6,13 5,19
 x3.00 9,36 2 6,44 4,29 3,22 2,58 2,15 5,88 -7,81 6,44
 C280x60x1.50 5,01 2 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,32 -3,47 2,67
 x2.00 6,63 2 4,22 2,82 2,11 1,69 1,41 3,95 -5,09 4,22
 x2.50 8,22 2 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,48 -6,89 5,94
 x3.00 9,79 2 7,45 4,97 3,72 2,98 2,48 6,91 -8,83 7,45
 C300x60x1.50 5,34 2 2,86 1,91 1,43 1,15 0,96 2,49 -3,72 2,86
 x2.00 7,10 2 4,61 3,07 2,31 1,84 1,54 4,25 -5,45 4,61
 x2.50 8,80 2 6,45 4,30 3,22 2,58 2,15 5,97 -7,41 6,45
 x3.00 10,56 2 8,11 5,40 4,05 3,24 2,70 7,59 -9,51 8,11
 C350x60x1.50 5,84 2 3,35 2,24 1,68 1,34 1,12 2,92 -4,28 3,35
 x2.00 7,73 2 5,42 3,61 2,71 2,17 1,81 5,00 -6,45 5,42
 x2.50 9,60 2 7,86 5,24 3,93 3,14 2,62 7,22 -8,66 7,86
 x3.00 11,44 2 9,76 6,51 4,88 3,91 3,25 9,21 -11,19 9,76
 C400x60x1.50 6,42 2 3,85 2,56 1,92 1,54 1,28 3,35 -4,71 3,85
 x2.00 8,51 2 6,24 4,16 3,12 2,50 2,08 5,76 -7,31 6,24
 x2.50 10,58 2 9,08 6,05 4,54 3,63 3,03 8,51 -10,06 9,08
 x3.00 12,62 2 11,43 7,62 5,72 4,57 3,81 10,87 -12,82 11,43
 C280x75x1.50 5,36 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,27 -3,67 2,58
 x2.00 7,10 2 4,13 2,75 2,06 1,65 1,38 3,84 -5,61 4,13
 x2.50 8,81 2 5,96 3,97 2,98 2,38 1,99 5,66 -7,48 5,96
 x3.00 10,50 2 8,02 5,35 4,01 3,21 2,68 7,63 -9,50 8,02
 C350x75x1.50 6,19 2 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 2,76 -4,52 3,17
 x2.00 8,20 2 5,26 3,51 2,63 2,10 1,75 4,85 -6,97 5,26
 x2.50 10,19 2 7,49 4,99 3,75 3,00 2,50 7,19 -9,35 7,49
 x3.00 12,14 2 10,17 6,78 5,08 4,07 3,39 9,82 -12,01 10,17
 C400x75x1.50 6,78 2 3,58 2,38 1,79 1,43 1,19 3,11 -5,06 3,58
 x2.00 8,99 2 6,04 4,03 3,02 2,42 2,01 5,58 -7,73 6,04
 x2.50 11,17 2 8,76 5,84 4,38 3,50 2,92 8,29 -10,62 8,76
 x3.00 13,32 2 11,69 7,79 5,84 4,67 3,90 11,36 -13,72 11,69

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,59 0,39 0,30 0,24 0,20 0,47 -0,79 0,59
 x2.00 3,42 2 0,79 0,53 0,40 0,32 0,27 0,67 -1,08 0,79
 x2.50 4,26 2 1,00 0,66 0,50 0,40 0,33 0,87 -1,40 0,97
 x3.00 5,04 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,06 -1,74 1,14
 C150x48x1.50 3,16 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,73 -1,29 0,92
 x2.00 4,21 2 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,03 -1,83 1,24
 x2.50 5,20 2 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,33 -2,35 1,53
 x3.00 6,24 2 1,82 1,22 0,91 0,73 0,61 1,62 -2,89 1,82
 C200x48x1.50 3,76 2 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,00 -1,75 1,25
 x2.00 5,01 2 1,76 1,18 0,88 0,71 0,59 1,48 -2,55 1,76
 x2.50 6,20 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,90 -3,41 2,20
 x3.00 7,44 2 2,62 1,74 1,31 1,05 0,87 2,32 -4,21 2,62
 C250x48x1.50 4,36 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,31 -2,22 1,62
 x2.00 5,81 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 1,98 -3,24 2,29
 x2.50 7,20 2 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,61 -4,38 3,00
 x3.00 8,64 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,18 -5,60 3,60
 C280x48x1.50 4,63 2 1,84 1,22 0,92 0,73 0,61 1,49 -2,48 1,84
 x2.00 6,13 2 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,27 -3,72 2,61
 x2.50 7,59 2 3,43 2,29 1,72 1,37 1,15 3,07 -4,95 3,43
 x3.00 9,04 2 4,24 2,83 2,12 1,70 1,42 3,74 -6,36 4,24
 C300x48x1.50 4,96 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,66 -2,73 2,07
 x2.00 6,61 2 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,54 -4,04 2,94
 x2.50 8,20 2 3,82 2,54 1,91 1,53 1,27 3,43 -5,37 3,82
 x3.00 9,84 2 4,75 3,17 2,38 1,90 1,59 4,25 -6,90 4,75
 C100x60x1.50 2,88 2 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,57 -0,87 0,68
 x2.00 3,84 2 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,83 -1,24 0,95
 x2.50 4,70 2 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,06 -1,58 1,16
 x3.00 5,64 2 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,29 -1,96 1,37
 C150x60x1.50 3,48 2 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,95 -1,43 1,11
 x2.00 4,64 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,36 -2,08 1,58
 x2.50 5,70 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,76 -2,65 1,98
 x3.00 6,84 2 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,17 -3,24 2,39
 C200x60x1.50 4,14 2 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,27 -1,96 1,49
 x2.00 5,52 2 2,29 1,53 1,14 0,92 0,76 2,00 -2,88 2,29
 x2.50 6,80 2 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,59 -3,84 2,92
 x3.00 8,16 2 3,51 2,34 1,75 1,40 1,17 3,18 -4,70 3,51
 C250x60x1.50 4,74 2 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,63 -2,50 1,86
 x2.00 6,32 2 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,66 -3,65 2,98
 x2.50 7,80 2 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 3,56 -4,91 3,93
 x3.00 9,36 2 4,83 3,22 2,42 1,93 1,61 4,38 -6,25 4,83
 C280x60x1.50 5,01 2 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,83 -2,81 2,07
 x2.00 6,63 2 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 3,05 -4,09 3,33
 x2.50 8,22 2 4,49 3,00 2,25 1,80 1,50 4,10 -5,53 4,49
 x3.00 9,79 2 5,62 3,75 2,81 2,25 1,87 5,16 -7,07 5,62
 C300x60x1.50 5,34 2 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 1,96 -3,01 2,26
 x2.00 7,10 2 3,64 2,43 1,82 1,46 1,21 3,32 -4,39 3,64
 x2.50 8,80 2 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,47 -5,95 4,88
 x3.00 10,56 2 6,12 4,08 3,06 2,45 2,04 5,69 -7,62 6,12
 C350x60x1.50 5,84 2 2,65 1,76 1,32 1,06 0,88 2,30 -3,50 2,65
 x2.00 7,73 2 4,28 2,85 2,14 1,71 1,43 3,95 -5,22 4,28
 x2.50 9,60 2 5,85 3,90 2,93 2,34 1,95 5,42 -6,97 5,85
 x3.00 11,44 2 7,37 4,92 3,69 2,95 2,46 6,90 -8,98 7,37
 C400x60x1.50 6,42 2 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,65 -3,94 3,03
 x2.00 8,51 2 4,93 3,28 2,46 1,97 1,64 4,55 -5,95 4,93
 x2.50 10,58 2 6,99 4,66 3,50 2,80 2,33 6,38 -8,14 6,99
 x3.00 12,62 2 8,63 5,76 4,32 3,45 2,88 8,15 -10,32 8,63
 C280x75x1.50 5,36 2 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,79 -2,97 2,03
 x2.00 7,10 2 3,26 2,17 1,63 1,30 1,09 3,04 -4,52 3,26
 x2.50 8,81 2 4,71 3,14 2,36 1,89 1,57 4,48 -6,01 4,71
 x3.00 10,50 2 6,35 4,23 3,17 2,54 2,12 6,06 -7,62 6,35
 C350x75x1.50 6,19 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,18 -3,69 2,50
 x2.00 8,20 2 4,15 2,77 2,08 1,66 1,39 3,83 -5,66 4,15
 x2.50 10,19 2 5,92 3,95 2,96 2,37 1,97 5,68 -7,55 5,92
 x3.00 12,14 2 8,04 5,36 4,02 3,22 2,68 7,77 -9,67 8,04
 C400x75x1.50 6,78 2 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,46 -4,16 2,82
 x2.00 8,99 2 4,78 3,18 2,39 1,91 1,59 4,41 -6,42 4,78
 x2.50 11,17 2 6,93 4,62 3,46 2,77 2,31 6,56 -8,61 6,93
 x3.00 13,32 2 9,24 6,16 4,62 3,70 3,08 9,00 -11,08 9,24
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ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,38 -0,65 0,44
 x2.00 3,42 2 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,54 -0,89 0,57
 x2.50 4,26 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,70 -1,14 0,70
 x3.00 5,04 2 0,95 0,63 0,47 0,38 0,32 0,86 -1,43 0,82
 C150x48x1.50 3,16 2 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,57 -1,06 0,72
 x2.00 4,21 2 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,81 -1,50 0,96
 x2.50 5,20 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,03 -1,92 1,20
 x3.00 6,24 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,26 -2,36 1,42
 C200x48x1.50 3,76 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,74 -1,44 0,94
 x2.00 5,01 2 1,33 0,89 0,66 0,53 0,44 1,08 -2,08 1,33
 x2.50 6,20 2 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,41 -2,79 1,64
 x3.00 7,44 2 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,70 -3,44 1,93
 C250x48x1.50 4,36 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 0,95 -1,83 1,20
 x2.00 5,81 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,44 -2,66 1,70
 x2.50 7,20 2 2,21 1,47 1,11 0,88 0,74 1,89 -3,58 2,21
 x3.00 8,64 2 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,29 -4,58 2,61
 C280x48x1.50 4,63 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,46 1,07 -2,05 1,36
 x2.00 6,13 2 1,93 1,28 0,96 0,77 0,64 1,65 -3,05 1,93
 x2.50 7,59 2 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,22 -4,05 2,52
 x3.00 9,04 2 3,06 2,04 1,53 1,23 1,02 2,69 -5,19 3,06
 C300x48x1.50 4,96 2 1,51 1,01 0,76 0,61 0,51 1,21 -2,22 1,51
 x2.00 6,61 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,85 -3,31 2,14
 x2.50 8,20 2 2,81 1,88 1,41 1,13 0,94 2,50 -4,40 2,81
 x3.00 9,84 2 3,49 2,33 1,74 1,40 1,16 3,07 -5,64 3,49
 C100x60x1.50 2,88 2 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,46 -0,71 0,52
 x2.00 3,84 2 0,77 0,51 0,39 0,31 0,26 0,67 -1,01 0,68
 x2.50 4,70 2 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,86 -1,30 0,83
 x3.00 5,64 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,05 -1,60 0,98
 C150x60x1.50 3,48 2 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,74 -1,16 0,88
 x2.00 4,64 2 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,06 -1,70 1,25
 x2.50 5,70 2 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,38 -2,17 1,56
 x3.00 6,84 2 1,87 1,25 0,93 0,75 0,62 1,68 -2,65 1,87
 C200x60x1.50 4,14 2 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,02 -1,61 1,21
 x2.00 5,52 2 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,54 -2,36 1,77
 x2.50 6,80 2 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,97 -3,14 2,24
 x3.00 8,16 2 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,41 -3,85 2,68
 C250x60x1.50 4,74 2 1,51 1,00 0,75 0,60 0,50 1,29 -2,05 1,51
 x2.00 6,32 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,03 -2,99 2,29
 x2.50 7,80 2 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,70 -4,02 3,01
 x3.00 9,36 2 3,67 2,45 1,84 1,47 1,22 3,30 -5,11 3,67
 C280x60x1.50 5,01 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,48 -2,31 1,68
 x2.00 6,63 2 2,61 1,74 1,31 1,05 0,87 2,33 -3,36 2,61
 x2.50 8,22 2 3,44 2,30 1,72 1,38 1,15 3,12 -4,53 3,44
 x3.00 9,79 2 4,30 2,86 2,15 1,72 1,43 3,89 -5,79 4,30
 C300x60x1.50 5,34 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,59 -2,49 1,80
 x2.00 7,10 2 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,53 -3,67 2,83
 x2.50 8,80 2 3,74 2,49 1,87 1,50 1,25 3,41 -4,88 3,74
 x3.00 10,56 2 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,30 -6,24 4,68
 C350x60x1.50 5,84 2 2,14 1,42 1,07 0,85 0,71 1,86 -2,91 2,14
 x2.00 7,73 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,06 -4,31 3,46
 x2.50 9,60 2 4,49 2,99 2,24 1,79 1,50 4,13 -5,84 4,49
 x3.00 11,44 2 5,64 3,76 2,82 2,26 1,88 5,23 -7,37 5,64
 C400x60x1.50 6,42 2 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 2,14 -3,29 2,45
 x2.00 8,51 2 3,98 2,66 1,99 1,59 1,33 3,60 -4,93 3,98
 x2.50 10,58 2 5,36 3,57 2,68 2,14 1,79 4,86 -6,72 5,36
 x3.00 12,62 2 6,60 4,40 3,30 2,64 2,20 6,18 -8,64 6,60
 C280x75x1.50 5,36 2 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,45 -2,45 1,64
 x2.00 7,10 2 2,64 1,76 1,32 1,05 0,88 2,45 -3,72 2,64
 x2.50 8,81 2 3,81 2,54 1,91 1,53 1,27 3,62 -4,94 3,81
 x3.00 10,50 2 5,14 3,43 2,57 2,06 1,71 4,80 -6,25 5,14
 C350x75x1.50 6,19 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,76 -3,07 2,02
 x2.00 8,20 2 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,10 -4,69 3,36
 x2.50 10,19 2 4,79 3,19 2,40 1,92 1,60 4,60 -6,23 4,79
 x3.00 12,14 2 6,51 4,34 3,26 2,61 2,17 6,30 -7,95 6,51
 C400x75x1.50 6,78 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 1,99 -3,48 2,28
 x2.00 8,99 2 3,86 2,58 1,93 1,55 1,29 3,57 -5,34 3,86
 x2.50 11,17 2 5,61 3,74 2,80 2,24 1,87 5,31 -7,25 5,61
 x3.00 13,32 2 7,48 4,99 3,74 2,99 2,50 7,29 -9,13 7,48
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,33 -0,54 0,32
 x2.00 3,42 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,47 -0,74 0,42
 x2.50 4,26 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,61 -0,95 0,51
 x3.00 5,04 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,75 -1,19 0,60
 C150x48x1.50 3,16 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,52 -0,88 0,65
 x2.00 4,21 3 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,75 -1,25 0,88
 x2.50 5,20 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,97 -1,60 1,09
 x3.00 6,24 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,17 -1,96 1,31
 C200x48x1.50 3,76 3 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,74 -1,21 0,89
 x2.00 5,01 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,09 -1,74 1,27
 x2.50 6,20 3 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,43 -2,32 1,61
 x3.00 7,44 3 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,75 -2,86 1,93
 C250x48x1.50 4,36 3 1,15 0,76 0,57 0,46 0,38 0,95 -1,53 1,15
 x2.00 5,81 3 1,66 1,10 0,83 0,66 0,55 1,44 -2,21 1,66
 x2.50 7,20 3 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 1,98 -2,98 2,18
 x3.00 8,64 3 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,42 -3,81 2,67
 C280x48x1.50 4,63 3 1,28 0,86 0,64 0,51 0,43 1,09 -1,72 1,28
 x2.00 6,13 3 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,68 -2,55 1,89
 x2.50 7,59 3 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,28 -3,37 2,50
 x3.00 9,04 3 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,85 -4,32 3,12
 C300x48x1.50 4,96 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,19 -1,87 1,38
 x2.00 6,61 3 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,87 -2,77 2,13
 x2.50 8,20 3 2,77 1,84 1,38 1,11 0,92 2,54 -3,66 2,77
 x3.00 9,84 3 3,47 2,31 1,74 1,39 1,16 3,21 -4,70 3,47
 C100x60x1.50 2,88 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,39 -0,60 0,38
 x2.00 3,84 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,58 -0,85 0,50
 x2.50 4,70 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,76 -1,08 0,62
 x3.00 5,64 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,94 -1,34 0,72
 C150x60x1.50 3,48 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,63 -0,98 0,73
 x2.00 4,64 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 0,98 -1,42 1,12
 x2.50 5,70 3 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,28 -1,81 1,41
 x3.00 6,84 3 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,58 -2,21 1,71
 C200x60x1.50 4,14 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,33 0,99
 x2.00 5,52 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,45 -1,97 1,58
 x2.50 6,80 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,91 -2,62 2,10
 x3.00 8,16 3 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,35 -3,21 2,53
 C250x60x1.50 4,74 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,08 -1,72 1,24
 x2.00 6,32 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,84 -2,50 1,98
 x2.50 7,80 3 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,59 -3,36 2,80
 x3.00 9,36 3 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 3,24 -4,26 3,50
 C280x60x1.50 5,01 3 1,39 0,93 0,69 0,56 0,46 1,20 -1,94 1,39
 x2.00 6,63 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,04 -2,81 2,22
 x2.50 8,22 3 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,98 -3,79 3,20
 x3.00 9,79 3 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,79 -4,83 4,02
 C300x60x1.50 5,34 3 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,29 -2,09 1,49
 x2.00 7,10 3 2,42 1,62 1,21 0,97 0,81 2,20 -3,08 2,42
 x2.50 8,80 3 3,47 2,31 1,73 1,39 1,16 3,24 -4,08 3,47
 x3.00 10,56 3 4,37 2,91 2,19 1,75 1,46 4,13 -5,21 4,37
 C350x60x1.50 5,84 3 1,73 1,15 0,87 0,69 0,58 1,53 -2,45 1,73
 x2.00 7,73 3 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,58 -3,62 2,85
 x2.50 9,60 3 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,91 -4,89 4,14
 x3.00 11,44 3 5,25 3,50 2,63 2,10 1,75 5,00 -6,16 5,25
 C400x60x1.50 6,42 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,76 -2,79 2,02
 x2.00 8,51 3 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,03 -4,15 3,28
 x2.50 10,58 3 4,79 3,19 2,39 1,91 1,60 4,52 -5,64 4,79
 x3.00 12,62 3 6,25 4,17 3,13 2,50 2,08 5,89 -7,23 6,25
 C280x75x1.50 5,36 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,18 -2,06 1,35
 x2.00 7,10 3 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 2,02 -3,12 2,17
 x2.50 8,81 3 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,99 -4,13 3,14
 x3.00 10,50 3 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 4,07 -5,22 4,24
 C350x75x1.50 6,19 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,45 -2,59 1,66
 x2.00 8,20 3 2,77 1,85 1,38 1,11 0,92 2,55 -3,95 2,77
 x2.50 10,19 3 3,95 2,63 1,98 1,58 1,32 3,80 -5,22 3,95
 x3.00 12,14 3 5,37 3,58 2,69 2,15 1,79 5,20 -6,65 5,37
 C400x75x1.50 6,78 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,64 -2,95 1,88
 x2.00 8,99 3 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,94 -4,51 3,18
 x2.50 11,17 3 4,63 3,08 2,31 1,85 1,54 4,38 -6,10 4,63
 x3.00 13,32 3 6,18 4,12 3,09 2,47 2,06 6,02 -7,66 6,18
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ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,27 -0,46 0,24
 x2.00 3,42 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,39 -0,63 0,32
 x2.50 4,26 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,50 -0,81 0,39
 x3.00 5,04 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,62 -1,01 0,45
 C150x48x1.50 3,16 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,42 -0,75 0,52
 x2.00 4,21 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,60 -1,05 0,70
 x2.50 5,20 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,35 0,87
 x3.00 6,24 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,93 -1,66 1,04
 C200x48x1.50 3,76 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,57 -1,03 0,71
 x2.00 5,01 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,47 1,00
 x2.50 6,20 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,09 -1,96 1,26
 x3.00 7,44 3 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,35 -2,42 1,49
 C250x48x1.50 4,36 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,75 -1,31 0,92
 x2.00 5,81 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,13 -1,88 1,30
 x2.50 7,20 3 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,53 -2,52 1,71
 x3.00 8,64 3 2,06 1,37 1,03 0,82 0,69 1,85 -3,22 2,06
 C280x48x1.50 4,63 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,85 -1,47 1,05
 x2.00 6,13 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,29 -2,12 1,48
 x2.50 7,59 3 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,76 -2,86 1,95
 x3.00 9,04 3 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,19 -3,65 2,43
 C300x48x1.50 4,96 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 0,95 -1,59 1,15
 x2.00 6,61 3 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,44 -2,35 1,65
 x2.50 8,20 3 2,17 1,45 1,08 0,87 0,72 1,97 -3,10 2,17
 x3.00 9,84 3 2,71 1,81 1,36 1,08 0,90 2,49 -3,97 2,71
 C100x60x1.50 2,88 3 0,37 0,25 0,19 0,15 0,12 0,32 -0,51 0,29
 x2.00 3,84 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,48 -0,72 0,38
 x2.50 4,70 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,62 -0,92 0,46
 x3.00 5,64 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,78 -1,14 0,55
 C150x60x1.50 3,48 3 0,61 0,41 0,31 0,24 0,20 0,52 -0,83 0,61
 x2.00 4,64 3 0,91 0,61 0,46 0,36 0,30 0,80 -1,21 0,91
 x2.50 5,70 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,03 -1,53 1,14
 x3.00 6,84 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,25 -1,88 1,38
 C200x60x1.50 4,14 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,71 -1,14 0,83
 x2.00 5,52 3 1,31 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -1,67 1,31
 x2.50 6,80 3 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,53 -2,22 1,69
 x3.00 8,16 3 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,88 -2,72 2,03
 C250x60x1.50 4,74 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,90 -1,46 1,04
 x2.00 6,32 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,53 -2,13 1,66
 x2.50 7,80 3 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,08 -2,85 2,26
 x3.00 9,36 3 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,59 -3,61 2,81
 C280x60x1.50 5,01 3 1,16 0,78 0,58 0,47 0,39 1,01 -1,65 1,16
 x2.00 6,63 3 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,73 -2,39 1,86
 x2.50 8,22 3 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,39 -3,21 2,58
 x3.00 9,79 3 3,25 2,16 1,62 1,30 1,08 3,04 -4,09 3,25
 C300x60x1.50 5,34 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,08 -1,78 1,25
 x2.00 7,10 3 1,99 1,33 1,00 0,80 0,67 1,87 -2,57 1,99
 x2.50 8,80 3 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,61 -3,46 2,80
 x3.00 10,56 3 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 3,32 -4,42 3,53
 C350x60x1.50 5,84 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,27 -2,09 1,45
 x2.00 7,73 3 2,39 1,59 1,19 0,95 0,80 2,20 -3,09 2,39
 x2.50 9,60 3 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 3,15 -4,15 3,42
 x3.00 11,44 3 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 4,02 -5,23 4,24
 C400x60x1.50 6,42 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,44 -2,39 1,66
 x2.00 8,51 3 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,52 -3,55 2,75
 x2.50 10,58 3 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,71 -4,80 4,01
 x3.00 12,62 3 5,05 3,37 2,52 2,02 1,68 4,74 -6,15 5,05
 C280x75x1.50 5,36 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,99 -1,76 1,12
 x2.00 7,10 3 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,68 -2,65 1,82
 x2.50 8,81 3 2,63 1,76 1,32 1,05 0,88 2,50 -3,51 2,63
 x3.00 10,50 3 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 3,41 -4,43 3,55
 C350x75x1.50 6,19 3 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,20 -2,22 1,37
 x2.00 8,20 3 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,12 -3,37 2,32
 x2.50 10,19 3 3,31 2,21 1,66 1,32 1,10 3,18 -4,44 3,31
 x3.00 12,14 3 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,36 -5,65 4,50
 C400x75x1.50 6,78 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,35 -2,53 1,54
 x2.00 8,99 3 2,67 1,78 1,33 1,07 0,89 2,44 -3,86 2,67
 x2.50 11,17 3 3,88 2,58 1,94 1,55 1,29 3,67 -5,20 3,88
 x3.00 13,32 3 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 5,05 -6,51 5,18

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,22 -0,39 0,19
 x2.00 3,42 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,32 -0,54 0,24
 x2.50 4,26 3 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,42 -0,70 0,30
 x3.00 5,04 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,52 -0,87 0,35
 C150x48x1.50 3,16 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,14 0,34 -0,64 0,43
 x2.00 4,21 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,49 -0,91 0,58
 x2.50 5,20 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,63 -1,16 0,72
 x3.00 6,24 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,77 -1,43 0,85
 C200x48x1.50 3,76 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,45 -0,88 0,57
 x2.00 5,01 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,68 -1,27 0,80
 x2.50 6,20 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,87 -1,68 0,99
 x3.00 7,44 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,04 -2,07 1,17
 C250x48x1.50 4,36 3 0,73 0,49 0,36 0,29 0,24 0,58 -1,13 0,73
 x2.00 5,81 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,89 -1,62 1,03
 x2.50 7,20 3 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,18 -2,17 1,34
 x3.00 8,64 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,43 -2,76 1,60
 C280x48x1.50 4,63 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,66 -1,27 0,83
 x2.00 6,13 3 1,18 0,78 0,59 0,47 0,39 1,01 -1,83 1,18
 x2.50 7,59 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,37 -2,45 1,53
 x3.00 9,04 3 1,88 1,26 0,94 0,75 0,63 1,69 -3,13 1,88
 C300x48x1.50 4,96 3 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,74 -1,38 0,92
 x2.00 6,61 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,13 -1,99 1,31
 x2.50 8,20 3 1,71 1,14 0,86 0,68 0,57 1,54 -2,66 1,71
 x3.00 9,84 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 1,93 -3,41 2,13
 C100x60x1.50 2,88 3 0,31 0,21 0,16 0,13 0,11 0,27 -0,44 0,22
 x2.00 3,84 3 0,46 0,31 0,23 0,19 0,15 0,40 -0,62 0,29
 x2.50 4,70 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,52 -0,79 0,35
 x3.00 5,64 3 0,71 0,47 0,36 0,28 0,24 0,65 -0,98 0,42
 C150x60x1.50 3,48 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,44 -0,71 0,51
 x2.00 4,64 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,66 -1,04 0,75
 x2.50 5,70 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,85 -1,32 0,94
 x3.00 6,84 3 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,03 -1,61 1,14
 C200x60x1.50 4,14 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,60 -0,99 0,70
 x2.00 5,52 3 1,07 0,72 0,54 0,43 0,36 0,94 -1,44 1,07
 x2.50 6,80 3 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,23 -1,91 1,37
 x3.00 8,16 3 1,64 1,10 0,82 0,66 0,55 1,51 -2,33 1,64
 C250x60x1.50 4,74 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,76 -1,25 0,87
 x2.00 6,32 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,25 -1,83 1,40
 x2.50 7,80 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,68 -2,44 1,84
 x3.00 9,36 3 2,26 1,51 1,13 0,91 0,76 2,08 -3,10 2,26
 C280x60x1.50 5,01 3 0,99 0,66 0,49 0,40 0,33 0,86 -1,41 0,99
 x2.00 6,63 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,43 -2,06 1,58
 x2.50 8,22 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,94 -2,76 2,10
 x3.00 9,79 3 2,63 1,76 1,32 1,05 0,88 2,45 -3,51 2,63
 C300x60x1.50 5,34 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,92 -1,54 1,06
 x2.00 7,10 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,56 -2,22 1,70
 x2.50 8,80 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,11 -2,97 2,28
 x3.00 10,56 3 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,68 -3,79 2,87
 C350x60x1.50 5,84 3 1,24 0,82 0,62 0,49 0,41 1,08 -1,81 1,24
 x2.00 7,73 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,86 -2,66 2,02
 x2.50 9,60 3 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,55 -3,57 2,78
 x3.00 11,44 3 3,45 2,30 1,72 1,38 1,15 3,25 -4,49 3,45
 C400x60x1.50 6,42 3 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,23 -2,07 1,41
 x2.00 8,51 3 2,33 1,55 1,17 0,93 0,78 2,15 -3,06 2,33
 x2.50 10,58 3 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 3,00 -4,14 3,27
 x3.00 12,62 3 4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,83 -5,29 4,03
 C280x75x1.50 5,36 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,83 -1,52 0,94
 x2.00 7,10 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,43 -2,28 1,54
 x2.50 8,81 3 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 2,12 -3,02 2,23
 x3.00 10,50 3 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,89 -3,81 3,02
 C350x75x1.50 6,19 3 1,16 0,78 0,58 0,47 0,39 1,02 -1,92 1,16
 x2.00 8,20 3 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,81 -2,91 1,93
 x2.50 10,19 3 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,70 -3,82 2,81
 x3.00 12,14 3 3,83 2,55 1,91 1,53 1,28 3,70 -4,86 3,83
 C400x75x1.50 6,78 3 1,31 0,88 0,66 0,53 0,44 1,15 -2,20 1,31
 x2.00 8,99 3 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,09 -3,34 2,26
 x2.50 11,17 3 3,29 2,19 1,65 1,32 1,10 3,07 -4,49 3,29
 x3.00 13,32 3 4,40 2,93 2,20 1,76 1,47 4,29 -5,70 4,40
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 0,19 -0,34 0,14
 x2.00 3,42 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,27 -0,47 0,19
 x2.50 4,26 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,36 -0,61 0,23
 x3.00 5,04 3 0,49 0,33 0,24 0,20 0,16 0,44 -0,75 0,27
 C150x48x1.50 3,16 3 0,36 0,24 0,18 0,14 0,12 0,28 -0,56 0,36
 x2.00 4,21 3 0,49 0,32 0,24 0,19 0,16 0,41 -0,79 0,49
 x2.50 5,20 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,53 -1,01 0,60
 x3.00 6,24 3 0,71 0,47 0,36 0,28 0,24 0,64 -1,24 0,71
 C200x48x1.50 3,76 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,36 -0,77 0,46
 x2.00 5,01 3 0,65 0,43 0,33 0,26 0,22 0,54 -1,10 0,65
 x2.50 6,20 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,70 -1,46 0,80
 x3.00 7,44 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,84 -1,80 0,94
 C250x48x1.50 4,36 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,45 -0,97 0,58
 x2.00 5,81 3 0,81 0,54 0,41 0,32 0,27 0,70 -1,41 0,81
 x2.50 7,20 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,92 -1,88 1,07
 x3.00 8,64 3 1,25 0,84 0,63 0,50 0,42 1,10 -2,40 1,25
 C280x48x1.50 4,63 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,51 -1,11 0,66
 x2.00 6,13 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,79 -1,60 0,93
 x2.50 7,59 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,06 -2,13 1,22
 x3.00 9,04 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,31 -2,72 1,47
 C300x48x1.50 4,96 3 0,74 0,49 0,37 0,29 0,25 0,58 -1,20 0,74
 x2.00 6,61 3 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,89 -1,73 1,05
 x2.50 8,20 3 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,20 -2,31 1,36
 x3.00 9,84 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,50 -2,96 1,68
 C100x60x1.50 2,88 3 0,27 0,18 0,13 0,11 0,09 0,23 -0,38 0,17
 x2.00 3,84 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,54 0,22
 x2.50 4,70 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,69 0,27
 x3.00 5,64 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,55 -0,85 0,32
 C150x60x1.50 3,48 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,62 0,44
 x2.00 4,64 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,55 -0,90 0,62
 x2.50 5,70 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,71 -1,15 0,77
 x3.00 6,84 3 0,95 0,63 0,48 0,38 0,32 0,87 -1,40 0,91
 C200x60x1.50 4,14 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,51 -0,85 0,60
 x2.00 5,52 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,78 -1,25 0,88
 x2.50 6,80 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,38 1,00 -1,66 1,12
 x3.00 8,16 3 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,21 -2,03 1,34
 C250x60x1.50 4,74 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,64 -1,10 0,75
 x2.00 6,32 3 1,15 0,77 0,57 0,46 0,38 1,02 -1,60 1,15
 x2.50 7,80 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,37 -2,12 1,50
 x3.00 9,36 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,68 -2,69 1,84
 C280x60x1.50 5,01 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,73 -1,23 0,83
 x2.00 6,63 3 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,17 -1,80 1,31
 x2.50 8,22 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,54 -2,40 1,72
 x3.00 9,79 3 2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 1,98 -3,05 2,15
 C300x60x1.50 5,34 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,79 -1,33 0,90
 x2.00 7,10 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,27 -1,94 1,42
 x2.50 8,80 3 1,87 1,24 0,93 0,75 0,62 1,69 -2,58 1,87
 x3.00 10,56 3 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,17 -3,29 2,34
 C350x60x1.50 5,84 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,92 -1,56 1,06
 x2.00 7,73 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,53 -2,28 1,70
 x2.50 9,60 3 2,23 1,49 1,12 0,89 0,75 2,06 -3,11 2,23
 x3.00 11,44 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,64 -3,90 2,82
 C400x60x1.50 6,42 3 1,21 0,81 0,61 0,49 0,40 1,06 -1,79 1,21
 x2.00 8,51 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,79 -2,67 2,00
 x2.50 10,58 3 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,44 -3,60 2,67
 x3.00 12,62 3 3,29 2,20 1,65 1,32 1,10 3,11 -4,59 3,29
 C280x75x1.50 5,36 3 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,71 -1,32 0,81
 x2.00 7,10 3 1,33 0,88 0,66 0,53 0,44 1,23 -1,99 1,33
 x2.50 8,81 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,82 -2,63 1,92
 x3.00 10,50 3 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,48 -3,31 2,59
 C350x75x1.50 6,19 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,88 -1,68 1,00
 x2.00 8,20 3 1,66 1,11 0,83 0,67 0,55 1,55 -2,54 1,66
 x2.50 10,19 3 2,41 1,61 1,21 0,96 0,80 2,32 -3,39 2,41
 x3.00 12,14 3 3,29 2,19 1,64 1,31 1,10 3,18 -4,23 3,29
 C400x75x1.50 6,78 3 1,13 0,76 0,57 0,45 0,38 0,99 -1,93 1,13
 x2.00 8,99 3 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,79 -2,92 1,94
 x2.50 11,17 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,67 -3,91 2,82
 x3.00 13,32 3 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,68 -4,97 3,78
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,20 0,14 0,10 0,08 0,07 0,16 -0,30 0,11
 x2.00 3,42 3 0,27 0,18 0,14 0,11 0,09 0,23 -0,42 0,15
 x2.50 4,26 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,12 0,31 -0,53 0,18
 x3.00 5,04 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,38 -0,66 0,21
 C150x48x1.50 3,16 3 0,31 0,21 0,15 0,12 0,10 0,24 -0,49 0,31
 x2.00 4,21 3 0,41 0,28 0,21 0,17 0,14 0,35 -0,69 0,41
 x2.50 5,20 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,45 -0,89 0,51
 x3.00 6,24 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,54 -1,09 0,60
 C200x48x1.50 3,76 3 0,38 0,26 0,19 0,15 0,13 0,29 -0,68 0,38
 x2.00 5,01 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,45 -0,96 0,54
 x2.50 6,20 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,57 -1,28 0,66
 x3.00 7,44 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -1,55 0,78
 C250x48x1.50 4,36 3 0,47 0,31 0,23 0,19 0,16 0,35 -0,86 0,47
 x2.00 5,81 3 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,56 -1,24 0,67
 x2.50 7,20 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,29 0,73 -1,65 0,85
 x3.00 8,64 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,89 -2,03 1,00
 C280x48x1.50 4,63 3 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,40 -0,97 0,53
 x2.00 6,13 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,63 -1,41 0,75
 x2.50 7,59 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,85 -1,88 0,98
 x3.00 9,04 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,01 -2,35 1,16
 C300x48x1.50 4,96 3 0,59 0,39 0,29 0,24 0,20 0,45 -1,05 0,59
 x2.00 6,61 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,70 -1,53 0,83
 x2.50 8,20 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,96 -2,03 1,09
 x3.00 9,84 3 1,33 0,88 0,66 0,53 0,44 1,17 -2,61 1,33
 C100x60x1.50 2,88 3 0,23 0,15 0,11 0,09 0,08 0,19 -0,34 0,13
 x2.00 3,84 3 0,34 0,22 0,17 0,14 0,11 0,29 -0,48 0,17
 x2.50 4,70 3 0,43 0,28 0,21 0,17 0,14 0,38 -0,61 0,21
 x3.00 5,64 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,47 -0,75 0,25
 C150x60x1.50 3,48 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,32 -0,55 0,38
 x2.00 4,64 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,47 -0,79 0,50
 x2.50 5,70 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,61 -1,01 0,61
 x3.00 6,84 3 0,81 0,54 0,41 0,32 0,27 0,74 -1,23 0,73
 C200x60x1.50 4,14 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,42 -0,75 0,51
 x2.00 5,52 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,65 -1,10 0,74
 x2.50 6,80 3 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,84 -1,45 0,93
 x3.00 8,16 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,01 -1,78 1,12
 C250x60x1.50 4,74 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,54 -0,96 0,65
 x2.00 6,32 3 0,95 0,63 0,48 0,38 0,32 0,83 -1,41 0,95
 x2.50 7,80 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,11 -1,86 1,24
 x3.00 9,36 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,37 -2,36 1,50
 C280x60x1.50 5,01 3 0,73 0,49 0,36 0,29 0,24 0,62 -1,09 0,73
 x2.00 6,63 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,96 -1,58 1,08
 x2.50 8,22 3 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,28 -2,10 1,41
 x3.00 9,79 3 1,76 1,18 0,88 0,71 0,59 1,61 -2,67 1,76
 C300x60x1.50 5,34 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,68 -1,17 0,78
 x2.00 7,10 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,04 -1,71 1,17
 x2.50 8,80 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,40 -2,27 1,53
 x3.00 10,56 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,77 -2,89 1,92
 C350x60x1.50 5,84 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,80 -1,38 0,92
 x2.00 7,73 3 1,40 0,94 0,70 0,56 0,47 1,25 -2,01 1,40
 x2.50 9,60 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,70 -2,73 1,84
 x3.00 11,44 3 2,31 1,54 1,16 0,92 0,77 2,16 -3,42 2,31
 C400x60x1.50 6,42 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,92 -1,58 1,05
 x2.00 8,51 3 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,47 -2,35 1,64
 x2.50 10,58 3 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,00 -3,16 2,19
 x3.00 12,62 3 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,54 -4,03 2,70
 C280x75x1.50 5,36 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,62 -1,16 0,70
 x2.00 7,10 3 1,15 0,77 0,57 0,46 0,38 1,06 -1,75 1,15
 x2.50 8,81 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,56 -2,31 1,66
 x3.00 10,50 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,08 -2,91 2,22
 C350x75x1.50 6,19 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,75 -1,48 0,87
 x2.00 8,20 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,34 -2,24 1,44
 x2.50 10,19 3 2,09 1,39 1,04 0,84 0,70 2,00 -2,98 2,09
 x3.00 12,14 3 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,76 -3,71 2,85
 C400x75x1.50 6,78 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,85 -1,70 0,98
 x2.00 8,99 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,55 -2,58 1,65
 x2.50 11,17 3 2,45 1,63 1,22 0,98 0,82 2,31 -3,45 2,45
 x3.00 13,32 3 3,28 2,18 1,64 1,31 1,09 3,14 -4,37 3,28
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 3,47 2,31 1,73 1,39 1,16 2,62 -4,55 3,47
 x2.00 3,42 1 4,59 3,06 2,30 1,84 1,53 3,68 -6,18 4,59
 x2.50 4,26 1 5,60 3,73 2,80 2,24 1,87 4,60 -7,68 5,60
 x3.00 5,04 1 6,54 4,36 3,27 2,62 2,18 5,57 -9,18 6,54
 C150x48x1.50 3,16 1 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 4,58 -7,16 6,00
 x2.00 4,21 1 8,06 5,37 4,03 3,22 2,69 6,49 -10,37 8,06
 x2.50 5,20 1 9,94 6,62 4,97 3,97 3,31 8,40 -13,27 9,94
 x3.00 6,24 1 11,71 7,81 5,86 4,68 3,90 10,23 -15,90 11,71
 C200x48x1.50 3,76 1 8,51 5,67 4,26 3,41 2,84 6,73 -9,27 8,51
 x2.00 5,01 1 11,99 7,99 5,99 4,80 4,00 9,79 -14,04 11,99
 x2.50 6,20 1 15,11 10,07 7,56 6,04 5,04 12,83 -19,02 15,11
 x3.00 7,44 1 17,86 11,91 8,93 7,14 5,95 15,68 -23,38 17,86
 C250x48x1.50 4,36 1 10,78 7,19 5,39 4,31 3,59 8,97 -11,03 10,78
 x2.00 5,81 1 15,87 10,58 7,94 6,35 5,29 13,32 -17,12 15,87
 x2.50 7,20 1 20,77 13,85 10,39 8,31 6,93 17,97 -23,85 20,77
 x3.00 8,64 1 25,09 16,72 12,54 10,03 8,36 22,06 -30,86 25,09
 C280x48x1.50 4,63 1 11,79 7,86 5,90 4,72 3,93 10,35 -11,90 11,79
 x2.00 6,13 1 18,25 12,17 9,12 7,30 6,08 15,45 -18,73 18,25
 x2.50 7,59 1 23,97 15,98 11,99 9,59 7,99 20,96 -26,34 23,97
 x3.00 9,04 1 29,81 19,87 14,90 11,92 9,94 26,23 -34,61 29,81
 C300x48x1.50 4,96 1 12,36 8,24 6,18 4,94 4,12 11,21 -12,47 12,36
 x2.00 6,61 1 19,66 13,11 9,83 7,86 6,55 17,10 -19,80 19,66
 x2.50 8,20 1 26,40 17,60 13,20 10,56 8,80 23,27 -28,01 26,40
 x3.00 9,84 1 32,94 21,96 16,47 13,17 10,98 29,56 -36,96 32,94
 C100x60x1.50 2,88 1 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,07 -4,98 4,01
 x2.00 3,84 1 5,27 3,51 2,64 2,11 1,76 4,45 -6,93 5,27
 x2.50 4,70 1 6,44 4,29 3,22 2,58 2,15 5,56 -8,59 6,44
 x3.00 5,64 1 7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 6,72 -10,23 7,56
 C150x60x1.50 3,48 1 6,97 4,65 3,49 2,79 2,32 5,45 -7,85 6,97
 x2.00 4,64 1 9,37 6,24 4,68 3,75 3,12 7,98 -11,50 9,37
 x2.50 5,70 1 11,53 7,69 5,77 4,61 3,84 10,24 -14,69 11,53
 x3.00 6,84 1 13,63 9,09 6,81 5,45 4,54 12,41 -17,56 13,63
 C200x60x1.50 4,14 1 9,29 6,20 4,65 3,72 3,10 7,94 -10,11 9,29
 x2.00 5,52 1 13,85 9,23 6,93 5,54 4,62 11,96 -15,43 13,85
 x2.50 6,80 1 17,35 11,56 8,67 6,94 5,78 15,44 -20,69 17,35
 x3.00 8,16 1 20,56 13,70 10,28 8,22 6,85 18,77 -25,52 20,56
 C250x60x1.50 4,74 1 11,65 7,77 5,82 4,66 3,88 10,18 -11,86 11,65
 x2.00 6,32 1 18,28 12,18 9,14 7,31 6,09 16,08 -18,54 18,28
 x2.50 7,80 1 23,84 15,89 11,92 9,54 7,95 21,47 -25,91 23,84
 x3.00 9,36 1 28,62 19,08 14,31 11,45 9,54 26,16 -33,18 28,62
 C280x60x1.50 5,01 1 12,55 8,37 6,28 5,02 4,18 11,41 -12,66 12,55
 x2.00 6,63 1 19,96 13,31 9,98 7,99 6,65 18,54 -20,11 19,96
 x2.50 8,22 1 27,44 18,30 13,72 10,98 9,15 24,94 -28,40 27,44
 x3.00 9,79 1 33,87 22,58 16,94 13,55 11,29 30,97 -37,37 33,87
 C300x60x1.50 5,34 1 13,02 8,68 6,51 5,21 4,34 11,88 -13,14 13,02
 x2.00 7,10 1 20,90 13,94 10,45 8,36 6,97 19,79 -21,06 20,90
 x2.50 8,80 1 29,76 19,84 14,88 11,90 9,92 27,29 -29,94 29,76
 x3.00 10,56 1 37,32 24,88 18,66 14,93 12,44 34,41 -39,63 37,32
 C350x60x1.50 5,84 1 13,97 9,31 6,98 5,59 4,66 12,86 -14,10 13,97
 x2.00 7,73 1 22,90 15,27 11,45 9,16 7,63 21,79 -23,07 22,90
 x2.50 9,60 1 33,13 22,09 16,56 13,25 11,04 31,92 -33,34 33,13
 x3.00 11,44 1 44,42 29,61 22,21 17,77 14,81 42,34 -44,67 44,42
 C400x60x1.50 6,42 1 14,66 9,77 7,33 5,86 4,89 13,60 -14,80 14,66
 x2.00 8,51 1 24,45 16,30 12,23 9,78 8,15 23,36 -24,64 24,45
 x2.50 10,58 1 35,87 23,91 17,94 14,35 11,96 34,67 -36,10 35,87
 x3.00 12,62 1 48,64 32,42 24,32 19,45 16,21 47,35 -48,91 48,64
 C280x75x1.50 5,36 1 12,72 8,48 6,36 5,09 4,24 11,14 -13,18 12,72
 x2.00 7,10 1 20,25 13,50 10,13 8,10 6,75 18,83 -21,20 20,25
 x2.50 8,81 1 29,16 19,44 14,58 11,66 9,72 27,67 -29,98 29,16
 x3.00 10,50 1 36,81 24,54 18,40 14,72 12,27 34,22 -39,28 36,81
 C350x75x1.50 6,19 1 14,43 9,62 7,21 5,77 4,81 13,35 -14,56 14,43
 x2.00 8,20 1 23,80 15,87 11,90 9,52 7,93 22,71 -23,98 23,80
 x2.50 10,19 1 34,54 23,03 17,27 13,82 11,51 33,38 -34,77 34,54
 x3.00 12,14 1 46,34 30,90 23,17 18,54 15,45 45,06 -46,61 46,34
 C400x75x1.50 6,78 1 15,02 10,01 7,51 6,01 5,01 14,01 -15,17 15,02
 x2.00 8,99 1 25,20 16,80 12,60 10,08 8,40 24,16 -25,40 25,20
 x2.50 11,17 1 37,11 24,74 18,55 14,84 12,37 35,97 -37,35 37,11
 x3.00 13,32 1 50,41 33,61 25,21 20,16 16,80 49,16 -50,70 50,41
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 1,66 -2,99 2,22
 x2.00 3,42 1 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,34 -3,98 2,95
 x2.50 4,26 1 3,67 2,44 1,83 1,47 1,22 2,99 -4,98 3,67
 x3.00 5,04 1 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 3,53 -5,99 4,26
 C150x48x1.50 3,16 1 3,73 2,49 1,87 1,49 1,24 2,84 -4,79 3,73
 x2.00 4,21 1 4,99 3,33 2,49 2,00 1,66 4,01 -6,68 4,99
 x2.50 5,20 1 6,21 4,14 3,11 2,49 2,07 5,15 -8,30 6,21
 x3.00 6,24 1 7,35 4,90 3,68 2,94 2,45 6,09 -9,94 7,35
 C200x48x1.50 3,76 1 5,27 3,51 2,64 2,11 1,76 4,15 -6,31 5,27
 x2.00 5,01 1 7,41 4,94 3,70 2,96 2,47 6,03 -9,44 7,41
 x2.50 6,20 1 9,31 6,21 4,65 3,72 3,10 7,74 -12,26 9,31
 x3.00 7,44 1 11,13 7,42 5,56 4,45 3,71 9,41 -14,61 11,13
 C250x48x1.50 4,36 1 6,90 4,60 3,45 2,76 2,30 5,53 -7,67 6,90
 x2.00 5,81 1 9,80 6,53 4,90 3,92 3,27 8,20 -11,70 9,80
 x2.50 7,20 1 12,78 8,52 6,39 5,11 4,26 10,79 -16,12 12,78
 x3.00 8,64 1 15,46 10,31 7,73 6,19 5,15 13,11 -20,01 15,46
 C280x48x1.50 4,63 1 7,93 5,29 3,97 3,17 2,64 6,37 -8,38 7,93
 x2.00 6,13 1 11,24 7,49 5,62 4,50 3,75 9,49 -12,92 11,24
 x2.50 7,59 1 14,74 9,83 7,37 5,90 4,91 12,64 -17,95 14,74
 x3.00 9,04 1 18,28 12,19 9,14 7,31 6,09 15,53 -23,43 18,28
 C300x48x1.50 4,96 1 8,50 5,67 4,25 3,40 2,83 7,05 -8,86 8,50
 x2.00 6,61 1 12,39 8,26 6,19 4,96 4,13 10,53 -13,78 12,39
 x2.50 8,20 1 16,28 10,86 8,14 6,51 5,43 14,04 -19,23 16,28
 x3.00 9,84 1 20,25 13,50 10,12 8,10 6,75 17,56 -25,13 20,25
 C100x60x1.50 2,88 1 2,56 1,71 1,28 1,02 0,85 1,92 -3,27 2,56
 x2.00 3,84 1 3,41 2,27 1,71 1,36 1,14 2,75 -4,63 3,41
 x2.50 4,70 1 4,19 2,79 2,09 1,68 1,40 3,54 -5,79 4,19
 x3.00 5,64 1 4,90 3,27 2,45 1,96 1,63 4,27 -6,90 4,90
 C150x60x1.50 3,48 1 4,41 2,94 2,21 1,77 1,47 3,41 -5,23 4,41
 x2.00 4,64 1 5,93 3,95 2,96 2,37 1,98 4,92 -7,68 5,93
 x2.50 5,70 1 7,39 4,93 3,69 2,96 2,46 6,41 -9,88 7,39
 x3.00 6,84 1 8,72 5,82 4,36 3,49 2,91 7,66 -11,82 8,72
 C200x60x1.50 4,14 1 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 4,97 -6,89 5,98
 x2.00 5,52 1 8,75 5,83 4,38 3,50 2,92 7,37 -10,43 8,75
 x2.50 6,80 1 11,04 7,36 5,52 4,42 3,68 9,61 -14,03 11,04
 x3.00 8,16 1 13,12 8,75 6,56 5,25 4,38 11,75 -17,25 13,12
 C250x60x1.50 4,74 1 7,44 4,96 3,72 2,98 2,48 6,57 -8,33 7,44
 x2.00 6,32 1 11,54 7,69 5,77 4,62 3,85 9,92 -12,78 11,54
 x2.50 7,80 1 15,04 10,03 7,52 6,02 5,01 13,31 -17,62 15,04
 x3.00 9,36 1 18,25 12,16 9,12 7,30 6,08 16,37 -22,75 18,25
 C280x60x1.50 5,01 1 8,48 5,65 4,24 3,39 2,83 7,37 -9,04 8,48
 x2.00 6,63 1 13,22 8,82 6,61 5,29 4,41 11,45 -14,02 13,22
 x2.50 8,22 1 17,32 11,54 8,66 6,93 5,77 15,44 -19,51 17,32
 x3.00 9,79 1 21,50 14,33 10,75 8,60 7,17 19,36 -25,41 21,50
 C300x60x1.50 5,34 1 9,09 6,06 4,55 3,64 3,03 7,92 -9,46 9,09
 x2.00 7,10 1 14,40 9,60 7,20 5,76 4,80 12,51 -14,80 14,40
 x2.50 8,80 1 18,88 12,59 9,44 7,55 6,29 16,90 -20,72 18,88
 x3.00 10,56 1 23,51 15,67 11,75 9,40 7,84 21,40 -27,11 23,51
 C350x60x1.50 5,84 1 10,23 6,82 5,11 4,09 3,41 9,29 -10,36 10,23
 x2.00 7,73 1 16,37 10,91 8,19 6,55 5,46 15,23 -16,54 16,37
 x2.50 9,60 1 22,90 15,27 11,45 9,16 7,63 20,47 -23,49 22,90
 x3.00 11,44 1 28,63 19,09 14,31 11,45 9,54 26,26 -31,06 28,63
 C400x60x1.50 6,42 1 10,92 7,28 5,46 4,37 3,64 10,06 -11,06 10,92
 x2.00 8,51 1 17,80 11,87 8,90 7,12 5,93 16,67 -17,99 17,80
 x2.50 10,58 1 25,65 17,10 12,82 10,26 8,55 24,55 -25,88 25,65
 x3.00 12,62 1 33,95 22,63 16,98 13,58 11,32 31,23 -34,58 33,95
 C280x75x1.50 5,36 1 8,20 5,46 4,10 3,28 2,73 7,22 -9,42 8,20
 x2.00 7,10 1 13,07 8,71 6,53 5,23 4,36 12,17 -14,97 13,07
 x2.50 8,81 1 18,83 12,55 9,42 7,53 6,28 17,56 -20,81 18,83
 x3.00 10,50 1 23,67 15,78 11,84 9,47 7,89 21,80 -26,98 23,67
 C350x75x1.50 6,19 1 10,09 6,73 5,04 4,04 3,36 8,81 -10,79 10,09
 x2.00 8,20 1 16,40 10,94 8,20 6,56 5,47 15,28 -17,42 16,40
 x2.50 10,19 1 23,74 15,83 11,87 9,50 7,91 22,74 -24,77 23,74
 x3.00 12,14 1 31,49 20,99 15,74 12,60 10,50 29,48 -32,73 31,49
 C400x75x1.50 6,78 1 11,29 7,53 5,64 4,52 3,76 9,93 -11,47 11,29
 x2.00 8,99 1 18,57 12,38 9,29 7,43 6,19 17,70 -18,77 18,57
 x2.50 11,17 1 26,84 17,89 13,42 10,73 8,95 25,98 -27,08 26,84
 x3.00 13,32 1 35,91 23,94 17,96 14,37 11,97 34,96 -36,21 35,91
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,18 -2,03 1,56
 x2.00 3,42 1 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,66 -2,69 2,07
 x2.50 4,26 1 2,59 1,73 1,29 1,04 0,86 2,13 -3,34 2,59
 x3.00 5,04 1 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,53 -4,00 3,03
 C150x48x1.50 3,16 1 2,51 1,68 1,26 1,01 0,84 1,90 -3,24 2,51
 x2.00 4,21 1 3,35 2,23 1,67 1,34 1,12 2,64 -4,30 3,35
 x2.50 5,20 1 4,15 2,77 2,08 1,66 1,38 3,39 -5,30 4,15
 x3.00 6,24 1 4,94 3,30 2,47 1,98 1,65 4,12 -6,30 4,94
 C200x48x1.50 3,76 1 3,46 2,31 1,73 1,39 1,15 2,70 -4,42 3,46
 x2.00 5,01 1 4,86 3,24 2,43 1,94 1,62 3,92 -6,20 4,86
 x2.50 6,20 1 6,04 4,03 3,02 2,42 2,01 5,02 -7,68 6,04
 x3.00 7,44 1 7,18 4,79 3,59 2,87 2,39 5,96 -9,09 7,18
 C250x48x1.50 4,36 1 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 3,57 -5,61 4,50
 x2.00 5,81 1 6,38 4,25 3,19 2,55 2,13 5,31 -8,03 6,38
 x2.50 7,20 1 8,29 5,53 4,15 3,32 2,76 6,94 -10,41 8,29
 x3.00 8,64 1 9,91 6,60 4,95 3,96 3,30 8,41 -12,36 9,91
 C280x48x1.50 4,63 1 5,24 3,49 2,62 2,10 1,75 4,11 -6,18 5,24
 x2.00 6,13 1 7,31 4,87 3,65 2,92 2,44 6,13 -9,12 7,31
 x2.50 7,59 1 9,55 6,37 4,78 3,82 3,18 8,16 -11,89 9,55
 x3.00 9,04 1 11,70 7,80 5,85 4,68 3,90 9,94 -14,48 11,70
 C300x48x1.50 4,96 1 5,80 3,86 2,90 2,32 1,93 4,56 -6,58 5,80
 x2.00 6,61 1 8,08 5,39 4,04 3,23 2,69 6,83 -10,07 8,08
 x2.50 8,20 1 10,59 7,06 5,29 4,24 3,53 9,10 -13,17 10,59
 x3.00 9,84 1 13,11 8,74 6,55 5,24 4,37 11,24 -16,27 13,11
 C100x60x1.50 2,88 1 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,36 -2,32 1,79
 x2.00 3,84 1 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 1,94 -3,30 2,40
 x2.50 4,70 1 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,47 -4,16 3,00
 x3.00 5,64 1 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 2,99 -5,01 3,53
 C150x60x1.50 3,48 1 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,33 -3,74 3,02
 x2.00 4,64 1 4,05 2,70 2,03 1,62 1,35 3,26 -5,50 4,05
 x2.50 5,70 1 5,06 3,37 2,53 2,02 1,69 4,20 -6,90 5,06
 x3.00 6,84 1 6,07 4,05 3,04 2,43 2,02 5,21 -8,28 6,07
 C200x60x1.50 4,14 1 4,19 2,79 2,09 1,67 1,40 3,36 -5,07 4,19
 x2.00 5,52 1 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 4,91 -7,53 5,94
 x2.50 6,80 1 7,46 4,98 3,73 2,99 2,49 6,32 -10,08 7,46
 x3.00 8,16 1 8,94 5,96 4,47 3,58 2,98 7,68 -12,05 8,94
 C250x60x1.50 4,74 1 5,30 3,53 2,65 2,12 1,77 4,45 -6,13 5,30
 x2.00 6,32 1 7,82 5,21 3,91 3,13 2,61 6,51 -9,33 7,82
 x2.50 7,80 1 10,18 6,79 5,09 4,07 3,39 8,76 -12,76 10,18
 x3.00 9,36 1 12,32 8,21 6,16 4,93 4,11 10,80 -16,41 12,32
 C280x60x1.50 5,01 1 5,93 3,95 2,97 2,37 1,98 5,13 -6,73 5,93
 x2.00 6,63 1 8,96 5,97 4,48 3,58 2,99 7,55 -10,32 8,96
 x2.50 8,22 1 11,71 7,81 5,86 4,69 3,91 10,19 -14,22 11,71
 x3.00 9,79 1 14,52 9,68 7,26 5,81 4,84 12,75 -18,40 14,52
 C300x60x1.50 5,34 1 6,36 4,24 3,18 2,54 2,12 5,54 -7,11 6,36
 x2.00 7,10 1 9,74 6,49 4,87 3,90 3,25 8,25 -10,95 9,74
 x2.50 8,80 1 12,77 8,51 6,39 5,11 4,26 11,01 -15,17 12,77
 x3.00 10,56 1 15,87 10,58 7,94 6,35 5,29 14,15 -19,70 15,87
 C350x60x1.50 5,84 1 7,45 4,96 3,72 2,98 2,48 6,50 -7,91 7,45
 x2.00 7,73 1 11,73 7,82 5,87 4,69 3,91 10,07 -12,40 11,73
 x2.50 9,60 1 15,46 10,30 7,73 6,18 5,15 13,65 -17,39 15,46
 x3.00 11,44 1 19,32 12,88 9,66 7,73 6,44 17,20 -22,80 19,32
 C400x60x1.50 6,42 1 8,42 5,61 4,21 3,37 2,81 7,47 -8,57 8,42
 x2.00 8,51 1 13,48 8,99 6,74 5,39 4,49 11,94 -13,67 13,48
 x2.50 10,58 1 18,20 12,13 9,10 7,28 6,07 16,22 -19,39 18,20
 x3.00 12,62 1 22,84 15,22 11,42 9,13 7,61 20,70 -25,65 22,84
 C280x75x1.50 5,36 1 5,71 3,81 2,86 2,29 1,90 5,04 -7,14 5,71
 x2.00 7,10 1 9,12 6,08 4,56 3,65 3,04 8,49 -11,08 9,12
 x2.50 8,81 1 13,16 8,77 6,58 5,26 4,39 11,69 -15,21 13,16
 x3.00 10,50 1 16,25 10,83 8,12 6,50 5,42 14,77 -19,57 16,25
 C350x75x1.50 6,19 1 7,02 4,68 3,51 2,81 2,34 6,14 -8,25 7,02
 x2.00 8,20 1 11,61 7,74 5,81 4,65 3,87 10,72 -13,16 11,61
 x2.50 10,19 1 16,53 11,02 8,26 6,61 5,51 15,86 -18,44 16,53
 x3.00 12,14 1 21,61 14,41 10,81 8,65 7,21 19,91 -24,12 21,61
 C400x75x1.50 6,78 1 7,92 5,28 3,96 3,17 2,64 6,92 -8,93 7,92
 x2.00 8,99 1 13,35 8,90 6,68 5,34 4,45 12,34 -14,38 13,35
 x2.50 11,17 1 19,33 12,88 9,66 7,73 6,44 18,27 -20,43 19,33
 x3.00 13,32 1 25,56 17,04 12,78 10,22 8,52 23,80 -27,00 25,56
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 0,89 -1,48 1,04
 x2.00 3,42 1 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,26 -1,96 1,36
 x2.50 4,26 1 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,61 -2,42 1,67
 x3.00 5,04 1 2,29 1,53 1,15 0,92 0,77 1,93 -2,88 1,96
 C150x48x1.50 3,16 1 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,37 -2,26 1,83
 x2.00 4,21 1 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 1,93 -2,97 2,43
 x2.50 5,20 1 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,47 -3,64 3,00
 x3.00 6,24 1 3,56 2,38 1,78 1,43 1,19 2,99 -4,29 3,56
 C200x48x1.50 3,76 1 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 1,83 -2,99 2,41
 x2.00 5,01 1 3,38 2,26 1,69 1,35 1,13 2,71 -4,15 3,38
 x2.50 6,20 1 4,16 2,78 2,08 1,67 1,39 3,39 -5,08 4,16
 x3.00 7,44 1 4,91 3,28 2,46 1,97 1,64 4,10 -5,97 4,91
 C250x48x1.50 4,36 1 3,05 2,04 1,53 1,22 1,02 2,38 -3,76 3,05
 x2.00 5,81 1 4,33 2,88 2,16 1,73 1,44 3,56 -5,31 4,33
 x2.50 7,20 1 5,59 3,72 2,79 2,23 1,86 4,63 -6,79 5,59
 x3.00 8,64 1 6,59 4,39 3,29 2,64 2,20 5,59 -7,97 6,59
 C280x48x1.50 4,63 1 3,53 2,35 1,76 1,41 1,18 2,72 -4,32 3,53
 x2.00 6,13 1 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,02 -6,00 4,92
 x2.50 7,59 1 6,41 4,27 3,20 2,56 2,14 5,43 -7,78 6,41
 x3.00 9,04 1 7,72 5,15 3,86 3,09 2,58 6,56 -9,28 7,72
 C300x48x1.50 4,96 1 3,91 2,61 1,96 1,57 1,30 3,03 -4,78 3,91
 x2.00 6,61 1 5,45 3,63 2,73 2,18 1,82 4,48 -6,64 5,45
 x2.50 8,20 1 7,12 4,75 3,56 2,85 2,37 6,08 -8,64 7,12
 x3.00 9,84 1 8,74 5,83 4,37 3,50 2,92 7,43 -10,50 8,74
 C100x60x1.50 2,88 1 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,02 -1,73 1,24
 x2.00 3,84 1 1,79 1,19 0,90 0,72 0,60 1,46 -2,44 1,62
 x2.50 4,70 1 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,86 -3,04 1,99
 x3.00 5,64 1 2,69 1,79 1,34 1,08 0,90 2,26 -3,65 2,35
 C150x60x1.50 3,48 1 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 1,67 -2,81 2,19
 x2.00 4,64 1 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,39 -3,91 2,95
 x2.50 5,70 1 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,06 -4,85 3,68
 x3.00 6,84 1 4,40 2,94 2,20 1,76 1,47 3,72 -5,80 4,40
 C200x60x1.50 4,14 1 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,33 -3,84 3,01
 x2.00 5,52 1 4,22 2,82 2,11 1,69 1,41 3,48 -5,55 4,22
 x2.50 6,80 1 5,29 3,52 2,64 2,11 1,76 4,37 -6,95 5,29
 x3.00 8,16 1 6,31 4,21 3,15 2,52 2,10 5,32 -8,27 6,31
 C250x60x1.50 4,74 1 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,12 -4,78 3,84
 x2.00 6,32 1 5,51 3,67 2,76 2,21 1,84 4,61 -7,10 5,51
 x2.50 7,80 1 7,17 4,78 3,58 2,87 2,39 6,08 -9,30 7,17
 x3.00 9,36 1 8,61 5,74 4,31 3,45 2,87 7,24 -11,17 8,61
 C280x60x1.50 5,01 1 4,37 2,92 2,19 1,75 1,46 3,59 -5,28 4,37
 x2.00 6,63 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 5,32 -7,88 6,30
 x2.50 8,22 1 8,23 5,49 4,12 3,29 2,74 6,97 -10,60 8,23
 x3.00 9,79 1 10,14 6,76 5,07 4,05 3,38 8,68 -13,06 10,14
 C300x60x1.50 5,34 1 4,69 3,13 2,35 1,88 1,56 3,91 -5,59 4,69
 x2.00 7,10 1 6,85 4,57 3,43 2,74 2,28 5,81 -8,40 6,85
 x2.50 8,80 1 8,97 5,98 4,49 3,59 2,99 7,70 -11,49 8,97
 x3.00 10,56 1 11,12 7,41 5,56 4,45 3,71 9,62 -14,24 11,12
 C350x60x1.50 5,84 1 5,49 3,66 2,74 2,20 1,83 4,74 -6,22 5,49
 x2.00 7,73 1 8,39 5,59 4,19 3,36 2,80 7,08 -9,60 8,39
 x2.50 9,60 1 10,84 7,23 5,42 4,34 3,61 9,49 -13,34 10,84
 x3.00 11,44 1 13,52 9,01 6,76 5,41 4,51 11,80 -17,11 13,52
 C400x60x1.50 6,42 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 5,51 -6,82 6,30
 x2.00 8,51 1 9,89 6,59 4,95 3,96 3,30 8,40 -10,69 9,89
 x2.50 10,58 1 12,75 8,50 6,38 5,10 4,25 11,28 -15,01 12,75
 x3.00 12,62 1 15,97 10,65 7,98 6,39 5,32 14,18 -19,70 15,97
 C280x75x1.50 5,36 1 4,22 2,81 2,11 1,69 1,41 3,67 -5,53 4,22
 x2.00 7,10 1 6,74 4,50 3,37 2,70 2,25 6,23 -8,50 6,74
 x2.50 8,81 1 9,52 6,35 4,76 3,81 3,17 8,35 -11,62 9,52
 x3.00 10,50 1 11,70 7,80 5,85 4,68 3,90 10,27 -14,87 11,70
 C350x75x1.50 6,19 1 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 4,47 -6,61 5,18
 x2.00 8,20 1 8,59 5,72 4,29 3,43 2,86 7,93 -10,28 8,59
 x2.50 10,19 1 12,22 8,15 6,11 4,89 4,07 11,26 -14,25 12,22
 x3.00 12,14 1 15,58 10,39 7,79 6,23 5,19 14,22 -18,51 15,58
 C400x75x1.50 6,78 1 5,85 3,90 2,93 2,34 1,95 5,04 -7,12 5,85
 x2.00 8,99 1 9,87 6,58 4,93 3,95 3,29 9,12 -11,36 9,87
 x2.50 11,17 1 14,29 9,53 7,15 5,72 4,76 13,37 -15,94 14,29
 x3.00 13,32 1 18,41 12,28 9,21 7,37 6,14 16,92 -20,88 18,41
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,94 0,62 0,47 0,37 0,31 0,74 -1,23 0,69
 x2.00 3,42 2 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,04 -1,68 0,90
 x2.50 4,26 2 1,57 1,04 0,78 0,63 0,52 1,35 -2,17 1,10
 x3.00 5,04 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,66 -2,70 1,30
 C150x48x1.50 3,16 2 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,19 -1,99 1,51
 x2.00 4,21 2 2,03 1,35 1,02 0,81 0,68 1,69 -2,84 2,03
 x2.50 5,20 2 2,53 1,68 1,26 1,01 0,84 2,17 -3,65 2,53
 x3.00 6,24 2 3,03 2,02 1,51 1,21 1,01 2,66 -4,44 3,03
 C200x48x1.50 3,76 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,69 -2,68 2,10
 x2.00 5,01 2 2,97 1,98 1,49 1,19 0,99 2,49 -3,94 2,97
 x2.50 6,20 2 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,21 -5,29 3,75
 x3.00 7,44 2 4,48 2,98 2,24 1,79 1,49 3,92 -6,50 4,48
 C250x48x1.50 4,36 2 2,77 1,85 1,38 1,11 0,92 2,22 -3,41 2,77
 x2.00 5,81 2 3,89 2,59 1,94 1,55 1,30 3,36 -4,98 3,89
 x2.50 7,20 2 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,52 -6,77 5,10
 x3.00 8,64 2 6,20 4,13 3,10 2,48 2,07 5,41 -8,68 6,20
 C280x48x1.50 4,63 2 3,11 2,08 1,56 1,25 1,04 2,54 -3,80 3,11
 x2.00 6,13 2 4,43 2,95 2,22 1,77 1,48 3,87 -5,58 4,43
 x2.50 7,59 2 5,85 3,90 2,92 2,34 1,95 5,21 -7,62 5,85
 x3.00 9,04 2 7,28 4,86 3,64 2,91 2,43 6,51 -9,81 7,28
 C300x48x1.50 4,96 2 3,34 2,22 1,67 1,34 1,11 2,82 -4,09 3,34
 x2.00 6,61 2 4,98 3,32 2,49 1,99 1,66 4,31 -6,12 4,98
 x2.50 8,20 2 6,47 4,31 3,24 2,59 2,16 5,81 -8,23 6,47
 x3.00 9,84 2 8,09 5,39 4,04 3,23 2,70 7,20 -10,63 8,09
 C100x60x1.50 2,88 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,90 -1,34 0,82
 x2.00 3,84 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,28 -1,91 1,08
 x2.50 4,70 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,66 -2,45 1,32
 x3.00 5,64 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,06 -3,03 1,55
 C150x60x1.50 3,48 2 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,52 -2,18 1,77
 x2.00 4,64 2 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,17 -3,21 2,55
 x2.50 5,70 2 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,83 -4,11 3,20
 x3.00 6,84 2 3,87 2,58 1,93 1,55 1,29 3,51 -5,03 3,87
 C200x60x1.50 4,14 2 2,36 1,57 1,18 0,94 0,79 2,06 -3,00 2,36
 x2.00 5,52 2 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,23 -4,43 3,72
 x2.50 6,80 2 4,76 3,17 2,38 1,91 1,59 4,21 -5,92 4,76
 x3.00 8,16 2 5,73 3,82 2,87 2,29 1,91 5,19 -7,28 5,73
 C250x60x1.50 4,74 2 2,99 2,00 1,50 1,20 1,00 2,59 -3,77 2,99
 x2.00 6,32 2 4,74 3,16 2,37 1,90 1,58 4,32 -5,56 4,74
 x2.50 7,80 2 6,39 4,26 3,20 2,56 2,13 5,78 -7,54 6,39
 x3.00 9,36 2 7,89 5,26 3,95 3,16 2,63 7,14 -9,63 7,89
 C280x60x1.50 5,01 2 3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 2,90 -4,19 3,35
 x2.00 6,63 2 5,30 3,53 2,65 2,12 1,77 4,96 -6,20 5,30
 x2.50 8,22 2 7,32 4,88 3,66 2,93 2,44 6,70 -8,45 7,32
 x3.00 9,79 2 9,16 6,10 4,58 3,66 3,05 8,39 -10,86 9,16
 C300x60x1.50 5,34 2 3,59 2,40 1,80 1,44 1,20 3,12 -4,47 3,59
 x2.00 7,10 2 5,78 3,85 2,89 2,31 1,93 5,33 -6,63 5,78
 x2.50 8,80 2 7,95 5,30 3,97 3,18 2,65 7,31 -9,06 7,95
 x3.00 10,56 2 9,97 6,65 4,99 3,99 3,32 9,27 -11,68 9,97
 C350x60x1.50 5,84 2 4,21 2,80 2,10 1,68 1,40 3,65 -4,99 4,21
 x2.00 7,73 2 6,80 4,53 3,40 2,72 2,27 6,27 -7,63 6,80
 x2.50 9,60 2 9,54 6,36 4,77 3,82 3,18 8,85 -10,53 9,54
 x3.00 11,44 2 12,03 8,02 6,01 4,81 4,01 11,28 -13,66 12,03
 C400x60x1.50 6,42 2 4,82 3,22 2,41 1,93 1,61 4,20 -5,54 4,82
 x2.00 8,51 2 7,82 5,22 3,91 3,13 2,61 7,23 -8,56 7,82
 x2.50 10,58 2 11,38 7,59 5,69 4,55 3,79 10,44 -11,92 11,38
 x3.00 12,62 2 14,10 9,40 7,05 5,64 4,70 13,33 -15,57 14,10
 C280x75x1.50 5,36 2 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 2,84 -4,24 3,23
 x2.00 7,10 2 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 4,82 -6,70 5,18
 x2.50 8,81 2 7,48 4,98 3,74 2,99 2,49 7,10 -9,14 7,48
 x3.00 10,50 2 10,06 6,71 5,03 4,02 3,35 9,53 -11,66 10,06
 C350x75x1.50 6,19 2 3,97 2,65 1,99 1,59 1,32 3,46 -5,20 3,97
 x2.00 8,20 2 6,59 4,40 3,30 2,64 2,20 6,09 -8,23 6,59
 x2.50 10,19 2 9,39 6,26 4,70 3,76 3,13 9,01 -11,31 9,39
 x3.00 12,14 2 12,74 8,50 6,37 5,10 4,25 12,31 -14,61 12,74
 C400x75x1.50 6,78 2 4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 3,90 -5,88 4,49
 x2.00 8,99 2 7,58 5,05 3,79 3,03 2,53 7,00 -9,17 7,58
 x2.50 11,17 2 10,98 7,32 5,49 4,39 3,66 10,39 -12,74 10,98
 x3.00 13,32 2 14,64 9,76 7,32 5,86 4,88 14,23 -16,59 14,64
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,73 0,49 0,37 0,29 0,25 0,58 -0,98 0,48
 x2.00 3,42 2 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,83 -1,34 0,62
 x2.50 4,26 2 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,06 -1,72 0,76
 x3.00 5,04 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,30 -2,08 0,90
 C150x48x1.50 3,16 2 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 0,89 -1,59 1,14
 x2.00 4,21 2 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,27 -2,20 1,53
 x2.50 5,20 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,63 -2,73 1,89
 x3.00 6,24 2 2,25 1,50 1,12 0,90 0,75 1,97 -3,27 2,25
 C200x48x1.50 3,76 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,23 -2,15 1,55
 x2.00 5,01 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,81 -3,12 2,18
 x2.50 6,20 2 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,32 -3,95 2,72
 x3.00 7,44 2 3,23 2,15 1,61 1,29 1,08 2,82 -4,71 3,23
 C250x48x1.50 4,36 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,61 -2,71 2,00
 x2.00 5,81 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,43 -4,00 2,84
 x2.50 7,20 2 3,71 2,47 1,85 1,48 1,24 3,18 -5,26 3,71
 x3.00 8,64 2 4,44 2,96 2,22 1,78 1,48 3,87 -6,40 4,44
 C280x48x1.50 4,63 2 2,31 1,54 1,16 0,93 0,77 1,83 -3,08 2,31
 x2.00 6,13 2 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 2,79 -4,49 3,23
 x2.50 7,59 2 4,25 2,83 2,13 1,70 1,42 3,74 -5,98 4,25
 x3.00 9,04 2 5,23 3,49 2,62 2,09 1,74 4,56 -7,46 5,23
 C300x48x1.50 4,96 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,05 -3,32 2,57
 x2.00 6,61 2 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,12 -4,94 3,58
 x2.50 8,20 2 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,21 -6,61 4,72
 x3.00 9,84 2 5,87 3,92 2,94 2,35 1,96 5,17 -8,28 5,87
 C100x60x1.50 2,88 2 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,70 -1,08 0,57
 x2.00 3,84 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,00 -1,53 0,74
 x2.50 4,70 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,50 1,30 -1,96 0,91
 x3.00 5,64 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,60 -2,42 1,07
 C150x60x1.50 3,48 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,16 -1,77 1,39
 x2.00 4,64 2 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,66 -2,57 1,95
 x2.50 5,70 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,14 -3,28 2,41
 x3.00 6,84 2 2,94 1,96 1,47 1,17 0,98 2,64 -4,02 2,85
 C200x60x1.50 4,14 2 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,63 -2,41 1,86
 x2.00 5,52 2 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,44 -3,55 2,82
 x2.50 6,80 2 3,59 2,39 1,80 1,44 1,20 3,15 -4,74 3,59
 x3.00 8,16 2 4,31 2,87 2,15 1,72 1,44 3,88 -5,82 4,31
 C250x60x1.50 4,74 2 2,32 1,55 1,16 0,93 0,78 2,05 -3,05 2,32
 x2.00 6,32 2 3,69 2,46 1,84 1,48 1,23 3,25 -4,48 3,69
 x2.50 7,80 2 4,84 3,23 2,42 1,94 1,61 4,33 -6,05 4,84
 x3.00 9,36 2 5,94 3,96 2,97 2,37 1,98 5,33 -7,71 5,94
 C280x60x1.50 5,01 2 2,65 1,76 1,32 1,06 0,88 2,30 -3,41 2,65
 x2.00 6,63 2 4,19 2,79 2,09 1,68 1,40 3,74 -5,01 4,19
 x2.50 8,22 2 5,54 3,70 2,77 2,22 1,85 5,02 -6,80 5,54
 x3.00 9,79 2 6,92 4,61 3,46 2,77 2,31 6,27 -8,71 6,92
 C300x60x1.50 5,34 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,47 -3,64 2,84
 x2.00 7,10 2 4,57 3,05 2,28 1,83 1,52 4,07 -5,36 4,57
 x2.50 8,80 2 6,02 4,02 3,01 2,41 2,01 5,48 -7,30 6,02
 x3.00 10,56 2 7,54 5,03 3,77 3,02 2,51 6,94 -9,38 7,54
 C350x60x1.50 5,84 2 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 2,89 -4,17 3,32
 x2.00 7,73 2 5,37 3,58 2,69 2,15 1,79 4,92 -6,31 5,37
 x2.50 9,60 2 7,23 4,82 3,61 2,89 2,41 6,64 -8,51 7,23
 x3.00 11,44 2 9,10 6,06 4,55 3,64 3,03 8,46 -11,01 9,10
 C400x60x1.50 6,42 2 3,81 2,54 1,91 1,52 1,27 3,32 -4,58 3,81
 x2.00 8,51 2 6,18 4,12 3,09 2,47 2,06 5,71 -7,13 6,18
 x2.50 10,58 2 8,64 5,76 4,32 3,46 2,88 7,84 -9,85 8,64
 x3.00 12,62 2 10,66 7,11 5,33 4,27 3,56 10,00 -12,59 10,66
 C280x75x1.50 5,36 2 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,25 -3,36 2,55
 x2.00 7,10 2 4,09 2,73 2,05 1,64 1,37 3,81 -5,36 4,09
 x2.50 8,81 2 5,92 3,94 2,96 2,37 1,97 5,62 -7,37 5,92
 x3.00 10,50 2 7,96 5,31 3,98 3,19 2,66 7,47 -9,38 7,96
 C350x75x1.50 6,19 2 3,14 2,09 1,57 1,26 1,05 2,74 -4,12 3,14
 x2.00 8,20 2 5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,81 -6,81 5,22
 x2.50 10,19 2 7,43 4,95 3,72 2,97 2,48 7,13 -9,18 7,43
 x3.00 12,14 2 10,09 6,72 5,04 4,03 3,36 9,75 -11,81 10,09
 C400x75x1.50 6,78 2 3,55 2,37 1,77 1,42 1,18 3,09 -4,66 3,55
 x2.00 8,99 2 5,99 4,00 3,00 2,40 2,00 5,54 -7,54 5,99
 x2.50 11,17 2 8,69 5,79 4,34 3,48 2,90 8,22 -10,39 8,69
 x3.00 13,32 2 11,59 7,73 5,80 4,64 3,86 11,27 -13,47 11,59
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,59 0,39 0,29 0,24 0,20 0,47 -0,80 0,34
 x2.00 3,42 2 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,67 -1,09 0,45
 x2.50 4,26 2 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,37 0,55
 x3.00 5,04 2 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,05 -1,65 0,64
 C150x48x1.50 3,16 2 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,70 -1,26 0,89
 x2.00 4,21 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 0,99 -1,69 1,20
 x2.50 5,20 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,28 -2,09 1,47
 x3.00 6,24 2 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,54 -2,49 1,74
 C200x48x1.50 3,76 2 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 0,92 -1,68 1,17
 x2.00 5,01 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,35 -2,37 1,65
 x2.50 6,20 2 2,03 1,35 1,01 0,81 0,68 1,73 -2,95 2,03
 x3.00 7,44 2 2,39 1,59 1,20 0,96 0,80 2,09 -3,49 2,39
 C250x48x1.50 4,36 2 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,17 -2,11 1,49
 x2.00 5,81 2 2,11 1,41 1,05 0,84 0,70 1,78 -3,01 2,11
 x2.50 7,20 2 2,74 1,83 1,37 1,10 0,91 2,32 -3,93 2,74
 x3.00 8,64 2 3,23 2,15 1,61 1,29 1,08 2,81 -4,70 3,23
 C280x48x1.50 4,63 2 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,33 -2,43 1,69
 x2.00 6,13 2 2,39 1,60 1,20 0,96 0,80 2,03 -3,39 2,39
 x2.50 7,59 2 3,13 2,09 1,57 1,25 1,04 2,71 -4,46 3,13
 x3.00 9,04 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,29 -5,48 3,79
 C300x48x1.50 4,96 2 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,49 -2,69 1,88
 x2.00 6,61 2 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,28 -3,82 2,66
 x2.50 8,20 2 3,49 2,33 1,75 1,40 1,16 3,08 -4,94 3,49
 x3.00 9,84 2 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 3,75 -6,15 4,32
 C100x60x1.50 2,88 2 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,57 -0,88 0,41
 x2.00 3,84 2 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,81 -1,25 0,53
 x2.50 4,70 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,04 -1,60 0,65
 x3.00 5,64 2 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,26 -1,98 0,77
 C150x60x1.50 3,48 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 0,91 -1,43 1,08
 x2.00 4,64 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,31 -2,10 1,41
 x2.50 5,70 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,68 -2,68 1,74
 x3.00 6,84 2 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 2,05 -3,29 2,06
 C200x60x1.50 4,14 2 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,26 -1,98 1,51
 x2.00 5,52 2 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 1,87 -2,91 2,18
 x2.50 6,80 2 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,41 -3,88 2,76
 x3.00 8,16 2 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 2,94 -4,76 3,30
 C250x60x1.50 4,74 2 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,65 -2,51 1,89
 x2.00 6,32 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,49 -3,68 2,84
 x2.50 7,80 2 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,29 -4,96 3,72
 x3.00 9,36 2 4,52 3,01 2,26 1,81 1,51 4,03 -6,32 4,52
 C280x60x1.50 5,01 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,86 -2,81 2,10
 x2.00 6,63 2 3,24 2,16 1,62 1,29 1,08 2,86 -4,12 3,24
 x2.50 8,22 2 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 3,83 -5,58 4,26
 x3.00 9,79 2 5,30 3,53 2,65 2,12 1,77 4,74 -7,14 5,30
 C300x60x1.50 5,34 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,77 1,99 -3,01 2,29
 x2.00 7,10 2 3,51 2,34 1,75 1,40 1,17 3,12 -4,42 3,51
 x2.50 8,80 2 4,63 3,08 2,31 1,85 1,54 4,18 -6,00 4,63
 x3.00 10,56 2 5,78 3,85 2,89 2,31 1,93 5,24 -7,70 5,78
 C350x60x1.50 5,84 2 2,69 1,79 1,34 1,07 0,90 2,34 -3,49 2,69
 x2.00 7,73 2 4,29 2,86 2,14 1,72 1,43 3,77 -5,24 4,29
 x2.50 9,60 2 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 5,07 -7,02 5,55
 x3.00 11,44 2 6,97 4,65 3,49 2,79 2,32 6,42 -9,06 6,97
 C400x60x1.50 6,42 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,69 -3,85 3,08
 x2.00 8,51 2 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,43 -5,95 5,00
 x2.50 10,58 2 6,63 4,42 3,31 2,65 2,21 5,98 -8,17 6,63
 x3.00 12,62 2 8,17 5,45 4,09 3,27 2,72 7,59 -10,38 8,17
 C280x75x1.50 5,36 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,82 -2,74 2,07
 x2.00 7,10 2 3,31 2,21 1,66 1,33 1,11 3,09 -4,36 3,31
 x2.50 8,81 2 4,79 3,19 2,40 1,92 1,60 4,55 -6,07 4,79
 x3.00 10,50 2 6,33 4,22 3,17 2,53 2,11 5,85 -7,70 6,33
 C350x75x1.50 6,19 2 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,22 -3,35 2,54
 x2.00 8,20 2 4,22 2,82 2,11 1,69 1,41 3,90 -5,53 4,22
 x2.50 10,19 2 6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 5,78 -7,60 6,02
 x3.00 12,14 2 8,17 5,45 4,09 3,27 2,72 7,84 -9,74 8,17
 C400x75x1.50 6,78 2 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,50 -3,79 2,87
 x2.00 8,99 2 4,85 3,24 2,43 1,94 1,62 4,48 -6,35 4,85
 x2.50 11,17 2 7,04 4,69 3,52 2,82 2,35 6,66 -8,63 7,04
 x3.00 13,32 2 9,39 6,26 4,70 3,76 3,13 9,14 -11,14 9,39
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,50 0,34 0,25 0,20 0,17 0,41 -0,67 0,25
 x2.00 3,42 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,58 -0,90 0,33
 x2.50 4,26 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,29 0,76 -1,12 0,40
 x3.00 5,04 3 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,93 -1,36 0,47
 C150x48x1.50 3,16 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,65 -1,09 0,68
 x2.00 4,21 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,93 -1,47 0,89
 x2.50 5,20 3 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,17 -1,82 1,09
 x3.00 6,24 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,47 -2,18 1,29
 C200x48x1.50 3,76 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 0,92 -1,48 1,12
 x2.00 5,01 3 1,59 1,06 0,79 0,63 0,53 1,37 -2,11 1,59
 x2.50 6,20 3 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,77 -2,67 2,01
 x3.00 7,44 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,16 -3,18 2,40
 C250x48x1.50 4,36 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,18 -1,87 1,44
 x2.00 5,81 3 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,82 -2,72 2,07
 x2.50 7,20 3 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,45 -3,57 2,72
 x3.00 8,64 3 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 2,98 -4,34 3,32
 C280x48x1.50 4,63 3 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,37 -2,10 1,61
 x2.00 6,13 3 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,09 -3,09 2,35
 x2.50 7,59 3 3,11 2,08 1,56 1,25 1,04 2,82 -4,06 3,11
 x3.00 9,04 3 3,89 2,59 1,95 1,56 1,30 3,51 -5,06 3,89
 C300x48x1.50 4,96 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,51 -2,27 1,72
 x2.00 6,61 3 2,65 1,77 1,33 1,06 0,88 2,33 -3,40 2,65
 x2.50 8,20 3 3,45 2,30 1,72 1,38 1,15 3,15 -4,49 3,45
 x3.00 9,84 3 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 3,98 -5,60 4,32
 C100x60x1.50 2,88 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,49 -0,74 0,30
 x2.00 3,84 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,72 -1,04 0,39
 x2.50 4,70 3 1,04 0,70 0,52 0,42 0,35 0,94 -1,34 0,48
 x3.00 5,64 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,15 -1,65 0,56
 C150x60x1.50 3,48 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,80 -1,20 0,80
 x2.00 4,64 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,22 -1,76 1,05
 x2.50 5,70 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,58 -2,24 1,29
 x3.00 6,84 3 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 1,96 -2,74 1,53
 C200x60x1.50 4,14 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,08 -1,66 1,25
 x2.00 5,52 3 1,99 1,33 0,99 0,80 0,66 1,80 -2,43 1,99
 x2.50 6,80 3 2,61 1,74 1,31 1,04 0,87 2,35 -3,24 2,58
 x3.00 8,16 3 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,90 -3,97 3,06
 C250x60x1.50 4,74 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,34 -2,06 1,56
 x2.00 6,32 3 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,32 -3,08 2,50
 x2.50 7,80 3 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,21 -4,14 3,48
 x3.00 9,36 3 4,33 2,89 2,17 1,73 1,45 3,99 -5,27 4,33
 C280x60x1.50 5,01 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,53 -2,29 1,74
 x2.00 6,63 3 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,61 -3,45 2,79
 x2.50 8,22 3 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,69 -4,67 3,98
 x3.00 9,79 3 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,69 -5,96 5,00
 C300x60x1.50 5,34 3 1,86 1,24 0,93 0,75 0,62 1,64 -2,50 1,86
 x2.00 7,10 3 3,05 2,03 1,52 1,22 1,02 2,81 -3,70 3,05
 x2.50 8,80 3 4,31 2,88 2,16 1,73 1,44 4,02 -5,02 4,31
 x3.00 10,56 3 5,43 3,62 2,72 2,17 1,81 5,11 -6,43 5,43
 C350x60x1.50 5,84 3 2,21 1,48 1,11 0,89 0,74 1,93 -2,92 2,21
 x2.00 7,73 3 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,31 -4,41 3,58
 x2.50 9,60 3 5,20 3,47 2,60 2,08 1,74 4,85 -5,99 5,20
 x3.00 11,44 3 6,53 4,35 3,26 2,61 2,18 6,20 -7,58 6,53
 C400x60x1.50 6,42 3 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,22 -3,33 2,54
 x2.00 8,51 3 4,13 2,75 2,06 1,65 1,38 3,81 -5,03 4,13
 x2.50 10,58 3 6,01 4,01 3,01 2,40 2,00 5,68 -6,88 6,01
 x3.00 12,62 3 7,77 5,18 3,89 3,11 2,59 7,30 -8,71 7,77
 C280x75x1.50 5,36 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,50 -2,27 1,70
 x2.00 7,10 3 2,73 1,82 1,37 1,09 0,91 2,55 -3,62 2,73
 x2.50 8,81 3 3,95 2,64 1,98 1,58 1,32 3,76 -5,08 3,95
 x3.00 10,50 3 5,33 3,55 2,67 2,13 1,78 5,11 -6,44 5,33
 C350x75x1.50 6,19 3 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 1,83 -2,78 2,09
 x2.00 8,20 3 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,21 -4,59 3,48
 x2.50 10,19 3 4,97 3,31 2,48 1,99 1,66 4,77 -6,39 4,97
 x3.00 12,14 3 6,75 4,50 3,38 2,70 2,25 6,53 -8,17 6,75
 C400x75x1.50 6,78 3 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,06 -3,14 2,37
 x2.00 8,99 3 4,00 2,67 2,00 1,60 1,34 3,70 -5,26 4,00
 x2.50 11,17 3 5,81 3,88 2,91 2,33 1,94 5,50 -7,28 5,81
 x3.00 13,32 3 7,76 5,17 3,88 3,10 2,59 7,55 -9,37 7,76
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,34 -0,56 0,19
 x2.00 3,42 3 0,56 0,38 0,28 0,23 0,19 0,48 -0,74 0,24
 x2.50 4,26 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,63 -0,93 0,30
 x3.00 5,04 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,77 -1,12 0,35
 C150x48x1.50 3,16 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,52 -0,87 0,52
 x2.00 4,21 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,75 -1,19 0,68
 x2.50 5,20 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,94 -1,47 0,83
 x3.00 6,24 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,15 -1,75 0,98
 C200x48x1.50 3,76 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,71 -1,21 0,88
 x2.00 5,01 3 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,06 -1,69 1,25
 x2.50 6,20 3 1,57 1,05 0,78 0,63 0,52 1,37 -2,12 1,57
 x3.00 7,44 3 1,86 1,24 0,93 0,75 0,62 1,67 -2,52 1,86
 C250x48x1.50 4,36 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 0,93 -1,55 1,15
 x2.00 5,81 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,42 -2,18 1,62
 x2.50 7,20 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 1,89 -2,85 2,13
 x3.00 8,64 3 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,30 -3,42 2,57
 C280x48x1.50 4,63 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,06 -1,75 1,31
 x2.00 6,13 3 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,62 -2,47 1,85
 x2.50 7,59 3 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,19 -3,24 2,44
 x3.00 9,04 3 3,03 2,02 1,51 1,21 1,01 2,71 -4,01 3,03
 C300x48x1.50 4,96 3 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,17 -1,92 1,45
 x2.00 6,61 3 2,09 1,39 1,04 0,84 0,70 1,82 -2,77 2,09
 x2.50 8,20 3 2,71 1,81 1,35 1,08 0,90 2,46 -3,58 2,71
 x3.00 9,84 3 3,38 2,26 1,69 1,35 1,13 3,08 -4,45 3,38
 C100x60x1.50 2,88 3 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,41 -0,63 0,22
 x2.00 3,84 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,60 -0,89 0,29
 x2.50 4,70 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,78 -1,14 0,36
 x3.00 5,64 3 1,06 0,70 0,53 0,42 0,35 0,96 -1,40 0,42
 C150x60x1.50 3,48 3 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,66 -1,02 0,61
 x2.00 4,64 3 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 0,99 -1,49 0,80
 x2.50 5,70 3 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,28 -1,90 0,98
 x3.00 6,84 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,58 -2,31 1,16
 C200x60x1.50 4,14 3 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,91 -1,40 1,05
 x2.00 5,52 3 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,45 -2,06 1,60
 x2.50 6,80 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,89 -2,75 1,97
 x3.00 8,16 3 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,32 -3,35 2,34
 C250x60x1.50 4,74 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,13 -1,75 1,31
 x2.00 6,32 3 2,09 1,39 1,05 0,84 0,70 1,92 -2,62 2,09
 x2.50 7,80 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,58 -3,51 2,82
 x3.00 9,36 3 3,49 2,32 1,74 1,40 1,16 3,20 -4,47 3,49
 C280x60x1.50 5,01 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,26 -1,94 1,46
 x2.00 6,63 3 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,19 -2,94 2,34
 x2.50 8,22 3 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 2,97 -3,96 3,22
 x3.00 9,79 3 4,04 2,69 2,02 1,62 1,35 3,77 -5,06 4,04
 C300x60x1.50 5,34 3 1,56 1,04 0,78 0,63 0,52 1,35 -2,08 1,56
 x2.00 7,10 3 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,35 -3,21 2,55
 x2.50 8,80 3 3,49 2,33 1,75 1,40 1,17 3,23 -4,26 3,49
 x3.00 10,56 3 4,39 2,93 2,20 1,76 1,46 4,11 -5,45 4,39
 C350x60x1.50 5,84 3 1,82 1,22 0,91 0,73 0,61 1,61 -2,46 1,82
 x2.00 7,73 3 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,77 -3,77 3,00
 x2.50 9,60 3 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 3,91 -5,10 4,26
 x3.00 11,44 3 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 4,99 -6,44 5,28
 C400x60x1.50 6,42 3 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,85 -2,82 2,13
 x2.00 8,51 3 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,19 -4,31 3,46
 x2.50 10,58 3 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,60 -5,87 5,00
 x3.00 12,62 3 6,29 4,19 3,14 2,51 2,10 5,88 -7,54 6,29
 C280x75x1.50 5,36 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,48 1,24 -1,92 1,42
 x2.00 7,10 3 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,13 -3,05 2,29
 x2.50 8,81 3 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,15 -4,33 3,32
 x3.00 10,50 3 4,47 2,98 2,24 1,79 1,49 4,29 -5,47 4,47
 C350x75x1.50 6,19 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,53 -2,35 1,75
 x2.00 8,20 3 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,69 -3,87 2,92
 x2.50 10,19 3 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 4,00 -5,45 4,17
 x3.00 12,14 3 5,66 3,78 2,83 2,27 1,89 5,48 -6,95 5,66
 C400x75x1.50 6,78 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,73 -2,66 1,98
 x2.00 8,99 3 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,10 -4,44 3,36
 x2.50 11,17 3 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,62 -6,33 4,88
 x3.00 13,32 3 6,51 4,34 3,25 2,60 2,17 6,34 -7,98 6,51
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

52

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,28 -0,47 0,14
 x2.00 3,42 3 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,41 -0,63 0,19
 x2.50 4,26 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,53 -0,79 0,23
 x3.00 5,04 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,65 -0,94 0,27
 C150x48x1.50 3,16 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,43 -0,74 0,40
 x2.00 4,21 3 0,73 0,48 0,36 0,29 0,24 0,61 -0,98 0,52
 x2.50 5,20 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,79 -1,21 0,64
 x3.00 6,24 3 1,06 0,71 0,53 0,43 0,36 0,93 -1,44 0,76
 C200x48x1.50 3,76 3 0,71 0,47 0,36 0,28 0,24 0,56 -0,99 0,71
 x2.00 5,01 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,85 -1,38 1,00
 x2.50 6,20 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,07 -1,71 1,24
 x3.00 7,44 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,31 -2,03 1,47
 C250x48x1.50 4,36 3 0,91 0,61 0,46 0,36 0,30 0,73 -1,26 0,91
 x2.00 5,81 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,10 -1,77 1,29
 x2.50 7,20 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,47 -2,30 1,68
 x3.00 8,64 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,78 -2,73 2,00
 C280x48x1.50 4,63 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,83 -1,42 1,04
 x2.00 6,13 3 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,25 -1,99 1,47
 x2.50 7,59 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,72 -2,61 1,92
 x3.00 9,04 3 2,35 1,57 1,18 0,94 0,79 2,10 -3,19 2,35
 C300x48x1.50 4,96 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 0,93 -1,57 1,16
 x2.00 6,61 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,40 -2,20 1,63
 x2.50 8,20 3 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,93 -2,89 2,14
 x3.00 9,84 3 2,67 1,78 1,33 1,07 0,89 2,39 -3,58 2,67
 C100x60x1.50 2,88 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,54 0,17
 x2.00 3,84 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,50 -0,76 0,22
 x2.50 4,70 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,65 -0,98 0,27
 x3.00 5,64 3 0,89 0,59 0,45 0,36 0,30 0,81 -1,20 0,32
 C150x60x1.50 3,48 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,56 -0,88 0,47
 x2.00 4,64 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,82 -1,28 0,62
 x2.50 5,70 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,05 -1,60 0,76
 x3.00 6,84 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,27 -1,92 0,90
 C200x60x1.50 4,14 3 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,21 0,88
 x2.00 5,52 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,16 -1,77 1,24
 x2.50 6,80 3 1,71 1,14 0,86 0,68 0,57 1,53 -2,31 1,54
 x3.00 8,16 3 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,87 -2,76 1,82
 C250x60x1.50 4,74 3 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 0,95 -1,50 1,11
 x2.00 6,32 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,54 -2,25 1,74
 x2.50 7,80 3 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,09 -3,02 2,30
 x3.00 9,36 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,57 -3,75 2,82
 C280x60x1.50 5,01 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,08 -1,67 1,24
 x2.00 6,63 3 1,99 1,32 0,99 0,79 0,66 1,76 -2,53 1,99
 x2.50 8,22 3 2,63 1,75 1,31 1,05 0,88 2,41 -3,41 2,63
 x3.00 9,79 3 3,28 2,19 1,64 1,31 1,10 3,03 -4,33 3,28
 C300x60x1.50 5,34 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,16 -1,78 1,33
 x2.00 7,10 3 2,17 1,44 1,08 0,87 0,72 1,95 -2,77 2,17
 x2.50 8,80 3 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,62 -3,67 2,85
 x3.00 10,56 3 3,57 2,38 1,79 1,43 1,19 3,33 -4,70 3,57
 C350x60x1.50 5,84 3 1,55 1,03 0,78 0,62 0,52 1,35 -2,11 1,55
 x2.00 7,73 3 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,35 -3,25 2,55
 x2.50 9,60 3 3,41 2,27 1,71 1,36 1,14 3,17 -4,39 3,41
 x3.00 11,44 3 4,30 2,87 2,15 1,72 1,43 4,04 -5,55 4,30
 C400x60x1.50 6,42 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,57 -2,41 1,80
 x2.00 8,51 3 2,94 1,96 1,47 1,17 0,98 2,71 -3,73 2,94
 x2.50 10,58 3 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,73 -5,06 4,08
 x3.00 12,62 3 5,03 3,35 2,52 2,01 1,68 4,76 -6,49 5,03
 C280x75x1.50 5,36 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,06 -1,65 1,19
 x2.00 7,10 3 1,94 1,30 0,97 0,78 0,65 1,78 -2,61 1,94
 x2.50 8,81 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,68 -3,73 2,82
 x3.00 10,50 3 3,80 2,53 1,90 1,52 1,27 3,64 -4,70 3,80
 C350x75x1.50 6,19 3 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,28 -2,01 1,49
 x2.00 8,20 3 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,26 -3,31 2,48
 x2.50 10,19 3 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 3,40 -4,69 3,54
 x3.00 12,14 3 4,82 3,21 2,41 1,93 1,61 4,66 -5,98 4,82
 C400x75x1.50 6,78 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,43 -2,27 1,68
 x2.00 8,99 3 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,59 -3,80 2,85
 x2.50 11,17 3 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,92 -5,47 4,14
 x3.00 13,32 3 5,53 3,69 2,77 2,21 1,84 5,39 -6,88 5,53
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

53

ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,30 0,20 0,15 0,12 0,10 0,24 -0,41 0,11
 x2.00 3,42 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,14 0,35 -0,54 0,14
 x2.50 4,26 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,67 0,17
 x3.00 5,04 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,21 0,55 -0,81 0,20
 C150x48x1.50 3,16 3 0,46 0,30 0,23 0,18 0,15 0,36 -0,62 0,31
 x2.00 4,21 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,20 0,52 -0,82 0,41
 x2.50 5,20 3 0,76 0,50 0,38 0,30 0,25 0,66 -1,01 0,51
 x3.00 6,24 3 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,80 -1,20 0,60
 C200x48x1.50 3,76 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,45 -0,82 0,58
 x2.00 5,01 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,68 -1,14 0,81
 x2.50 6,20 3 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,88 -1,41 1,01
 x3.00 7,44 3 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 1,05 -1,66 1,19
 C250x48x1.50 4,36 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,57 -1,04 0,73
 x2.00 5,81 3 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,88 -1,45 1,04
 x2.50 7,20 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,16 -1,87 1,34
 x3.00 8,64 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,40 -2,20 1,58
 C280x48x1.50 4,63 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,65 -1,17 0,83
 x2.00 6,13 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,00 -1,63 1,17
 x2.50 7,59 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,35 -2,12 1,53
 x3.00 9,04 3 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,63 -2,56 1,85
 C300x48x1.50 4,96 3 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,73 -1,29 0,92
 x2.00 6,61 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,11 -1,81 1,31
 x2.50 8,20 3 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,52 -2,36 1,71
 x3.00 9,84 3 2,11 1,41 1,05 0,84 0,70 1,87 -2,90 2,11
 C100x60x1.50 2,88 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,11 0,29 -0,47 0,13
 x2.00 3,84 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,17 0,43 -0,67 0,17
 x2.50 4,70 3 0,62 0,42 0,31 0,25 0,21 0,56 -0,85 0,21
 x3.00 5,64 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,69 -1,03 0,25
 C150x60x1.50 3,48 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,47 -0,76 0,37
 x2.00 4,64 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,27 0,69 -1,08 0,49
 x2.50 5,70 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,89 -1,35 0,60
 x3.00 6,84 3 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,07 -1,62 0,71
 C200x60x1.50 4,14 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,64 -1,05 0,74
 x2.00 5,52 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,97 -1,52 0,99
 x2.50 6,80 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,26 -1,93 1,22
 x3.00 8,16 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,53 -2,30 1,44
 C250x60x1.50 4,74 3 0,95 0,63 0,47 0,38 0,32 0,83 -1,30 0,95
 x2.00 6,32 3 1,44 0,96 0,72 0,57 0,48 1,27 -1,95 1,44
 x2.50 7,80 3 1,88 1,26 0,94 0,75 0,63 1,71 -2,55 1,88
 x3.00 9,36 3 2,29 1,53 1,15 0,92 0,77 2,08 -3,10 2,29
 C280x60x1.50 5,01 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,93 -1,45 1,07
 x2.00 6,63 3 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,45 -2,21 1,64
 x2.50 8,22 3 2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 1,96 -2,90 2,15
 x3.00 9,79 3 2,69 1,79 1,34 1,07 0,90 2,45 -3,60 2,69
 C300x60x1.50 5,34 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,00 -1,55 1,14
 x2.00 7,10 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,57 -2,37 1,77
 x2.50 8,80 3 2,34 1,56 1,17 0,93 0,78 2,14 -3,14 2,34
 x3.00 10,56 3 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,70 -3,91 2,92
 C350x60x1.50 5,84 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,45 1,16 -1,80 1,33
 x2.00 7,73 3 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,88 -2,84 2,16
 x2.50 9,60 3 2,80 1,86 1,40 1,12 0,93 2,59 -3,73 2,80
 x3.00 11,44 3 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 3,28 -4,67 3,52
 C400x60x1.50 6,42 3 1,52 1,02 0,76 0,61 0,51 1,33 -2,09 1,52
 x2.00 8,51 3 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,25 -3,26 2,52
 x2.50 10,58 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,05 -4,41 3,34
 x3.00 12,62 3 4,12 2,74 2,06 1,65 1,37 3,87 -5,44 4,12
 C280x75x1.50 5,36 3 1,03 0,69 0,51 0,41 0,34 0,91 -1,43 1,03
 x2.00 7,10 3 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,55 -2,26 1,67
 x2.50 8,81 3 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,30 -3,25 2,42
 x3.00 10,50 3 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 3,09 -4,09 3,27
 C350x75x1.50 6,19 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,11 -1,75 1,26
 x2.00 8,20 3 2,09 1,39 1,05 0,84 0,70 1,96 -2,87 2,09
 x2.50 10,19 3 3,04 2,03 1,52 1,22 1,01 2,92 -4,06 3,04
 x3.00 12,14 3 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 4,01 -5,21 4,14
 C400x75x1.50 6,78 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,24 -1,97 1,42
 x2.00 8,99 3 2,45 1,63 1,22 0,98 0,82 2,26 -3,29 2,45
 x2.50 11,17 3 3,56 2,37 1,78 1,42 1,19 3,37 -4,73 3,56
 x3.00 13,32 3 4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,64 -6,00 4,76
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,26 0,17 0,13 0,10 0,09 0,21 -0,36 0,08
 x2.00 3,42 3 0,35 0,23 0,17 0,14 0,12 0,30 -0,47 0,11
 x2.50 4,26 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,39 -0,59 0,13
 x3.00 5,04 3 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,48 -0,70 0,16
 C150x48x1.50 3,16 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,30 -0,53 0,25
 x2.00 4,21 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,44 -0,70 0,33
 x2.50 5,20 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,22 0,56 -0,86 0,40
 x3.00 6,24 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,68 -1,02 0,47
 C200x48x1.50 3,76 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,37 -0,69 0,48
 x2.00 5,01 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,57 -0,95 0,68
 x2.50 6,20 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,72 -1,17 0,83
 x3.00 7,44 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,87 -1,38 0,98
 C250x48x1.50 4,36 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,45 -0,86 0,59
 x2.00 5,81 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,70 -1,21 0,83
 x2.50 7,20 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,92 -1,54 1,08
 x3.00 8,64 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,09 -1,80 1,26
 C280x48x1.50 4,63 3 0,67 0,45 0,33 0,27 0,22 0,51 -0,96 0,67
 x2.00 6,13 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,79 -1,36 0,93
 x2.50 7,59 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,05 -1,75 1,23
 x3.00 9,04 3 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,29 -2,09 1,46
 C300x48x1.50 4,96 3 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,57 -1,07 0,74
 x2.00 6,61 3 1,06 0,70 0,53 0,42 0,35 0,89 -1,50 1,06
 x2.50 8,20 3 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,21 -1,94 1,37
 x3.00 9,84 3 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,47 -2,36 1,67
 C100x60x1.50 2,88 3 0,29 0,20 0,15 0,12 0,10 0,25 -0,41 0,10
 x2.00 3,84 3 0,43 0,28 0,21 0,17 0,14 0,37 -0,59 0,13
 x2.50 4,70 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,48 -0,74 0,16
 x3.00 5,64 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,59 -0,90 0,19
 C150x60x1.50 3,48 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,40 -0,67 0,29
 x2.00 4,64 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,59 -0,93 0,39
 x2.50 5,70 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,76 -1,16 0,48
 x3.00 6,84 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,93 -1,38 0,56
 C200x60x1.50 4,14 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,52 -0,92 0,60
 x2.00 5,52 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,81 -1,30 0,79
 x2.50 6,80 3 1,18 0,78 0,59 0,47 0,39 1,04 -1,63 0,98
 x3.00 8,16 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,24 -1,94 1,16
 C250x60x1.50 4,74 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,68 -1,15 0,83
 x2.00 6,32 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,05 -1,65 1,19
 x2.50 7,80 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,40 -2,15 1,56
 x3.00 9,36 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,70 -2,59 1,88
 C280x60x1.50 5,01 3 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,78 -1,28 0,92
 x2.00 6,63 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,19 -1,86 1,35
 x2.50 8,22 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,61 -2,44 1,77
 x3.00 9,79 3 2,21 1,47 1,10 0,88 0,74 2,00 -3,02 2,21
 C300x60x1.50 5,34 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,85 -1,36 0,99
 x2.00 7,10 3 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,30 -2,01 1,47
 x2.50 8,80 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,75 -2,63 1,92
 x3.00 10,56 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,21 -3,27 2,40
 C350x60x1.50 5,84 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,01 -1,58 1,16
 x2.00 7,73 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,55 -2,42 1,75
 x2.50 9,60 3 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 2,12 -3,13 2,30
 x3.00 11,44 3 2,89 1,93 1,45 1,16 0,97 2,69 -3,91 2,89
 C400x60x1.50 6,42 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -1,80 1,32
 x2.00 8,51 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,70 1,81 -2,82 2,08
 x2.50 10,58 3 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,50 -3,70 2,75
 x3.00 12,62 3 3,39 2,26 1,69 1,35 1,13 3,17 -4,54 3,39
 C280x75x1.50 5,36 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,77 -1,24 0,88
 x2.00 7,10 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,34 -1,98 1,45
 x2.50 8,81 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,99 -2,84 2,10
 x3.00 10,50 3 2,77 1,85 1,39 1,11 0,92 2,59 -3,59 2,77
 C350x75x1.50 6,19 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,37 0,96 -1,53 1,09
 x2.00 8,20 3 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,70 -2,51 1,82
 x2.50 10,19 3 2,64 1,76 1,32 1,06 0,88 2,50 -3,55 2,64
 x3.00 12,14 3 3,59 2,40 1,80 1,44 1,20 3,44 -4,58 3,59
 C400x75x1.50 6,78 3 1,24 0,82 0,62 0,49 0,41 1,08 -1,73 1,24
 x2.00 8,99 3 2,12 1,42 1,06 0,85 0,71 1,96 -2,88 2,12
 x2.50 11,17 3 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,92 -4,14 3,09
 x3.00 13,32 3 4,13 2,75 2,07 1,65 1,38 4,03 -5,27 4,13
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

55

ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 2,50 -4,26 3,28
 x2.00 3,42 1 4,35 2,90 2,17 1,74 1,45 3,51 -5,79 4,35
 x2.50 4,26 1 5,31 3,54 2,65 2,12 1,77 4,39 -7,20 5,31
 x3.00 5,04 1 6,21 4,14 3,10 2,48 2,07 5,31 -8,60 6,21
 C150x48x1.50 3,16 1 5,67 3,78 2,83 2,27 1,89 4,36 -6,75 5,67
 x2.00 4,21 1 7,63 5,09 3,82 3,05 2,54 6,18 -9,75 7,63
 x2.50 5,20 1 9,42 6,28 4,71 3,77 3,14 8,00 -12,45 9,42
 x3.00 6,24 1 11,10 7,40 5,55 4,44 3,70 9,74 -14,91 11,10
 C200x48x1.50 3,76 1 8,00 5,33 4,00 3,20 2,67 6,39 -8,78 8,00
 x2.00 5,01 1 11,33 7,56 5,67 4,53 3,78 9,33 -13,24 11,33
 x2.50 6,20 1 14,32 9,54 7,16 5,73 4,77 12,21 -17,91 14,32
 x3.00 7,44 1 16,93 11,29 8,46 6,77 5,64 14,92 -21,97 16,93
 C250x48x1.50 4,36 1 10,19 6,79 5,10 4,08 3,40 8,51 -10,51 10,19
 x2.00 5,81 1 14,99 9,99 7,49 6,00 5,00 12,65 -16,24 14,99
 x2.50 7,20 1 19,64 13,09 9,82 7,86 6,55 17,10 -22,54 19,64
 x3.00 8,64 1 23,77 15,85 11,89 9,51 7,92 20,98 -29,13 23,77
 C280x48x1.50 4,63 1 11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 9,82 -11,38 11,28
 x2.00 6,13 1 17,20 11,47 8,60 6,88 5,73 14,66 -17,81 17,20
 x2.50 7,59 1 22,65 15,10 11,32 9,06 7,55 19,89 -24,96 22,65
 x3.00 9,04 1 28,24 18,82 14,12 11,29 9,41 24,94 -32,72 28,24
 C300x48x1.50 4,96 1 11,85 7,90 5,93 4,74 3,95 10,64 -11,96 11,85
 x2.00 6,61 1 18,74 12,49 9,37 7,50 6,25 16,22 -18,88 18,74
 x2.50 8,20 1 24,93 16,62 12,46 9,97 8,31 22,07 -26,61 24,93
 x3.00 9,84 1 31,14 20,76 15,57 12,46 10,38 28,07 -35,01 31,14
 C100x60x1.50 2,88 1 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 2,92 -4,67 3,79
 x2.00 3,84 1 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,23 -6,50 5,00
 x2.50 4,70 1 6,11 4,07 3,06 2,44 2,04 5,30 -8,06 6,11
 x3.00 5,64 1 7,17 4,78 3,59 2,87 2,39 6,40 -9,59 7,17
 C150x60x1.50 3,48 1 6,50 4,34 3,25 2,60 2,17 5,19 -7,40 6,50
 x2.00 4,64 1 8,87 5,91 4,44 3,55 2,96 7,59 -10,82 8,87
 x2.50 5,70 1 10,92 7,28 5,46 4,37 3,64 9,73 -13,79 10,92
 x3.00 6,84 1 12,92 8,61 6,46 5,17 4,31 11,79 -16,48 12,92
 C200x60x1.50 4,14 1 8,67 5,78 4,34 3,47 2,89 7,54 -9,59 8,67
 x2.00 5,52 1 13,10 8,73 6,55 5,24 4,37 11,37 -14,59 13,10
 x2.50 6,80 1 16,43 10,95 8,22 6,57 5,48 14,67 -19,52 16,43
 x3.00 8,16 1 19,48 12,99 9,74 7,79 6,49 17,83 -24,01 19,48
 C250x60x1.50 4,74 1 10,82 7,22 5,41 4,33 3,61 9,50 -11,35 10,82
 x2.00 6,32 1 17,25 11,50 8,62 6,90 5,75 15,23 -17,64 17,25
 x2.50 7,80 1 22,54 15,03 11,27 9,02 7,51 20,39 -24,55 22,54
 x3.00 9,36 1 27,12 18,08 13,56 10,85 9,04 24,84 -31,38 27,12
 C280x60x1.50 5,01 1 12,05 8,04 6,03 4,82 4,02 10,66 -12,17 12,05
 x2.00 6,63 1 19,05 12,70 9,53 7,62 6,35 17,56 -19,20 19,05
 x2.50 8,22 1 25,93 17,29 12,97 10,37 8,65 23,63 -26,99 25,93
 x3.00 9,79 1 32,09 21,39 16,04 12,83 10,70 29,40 -35,42 32,09
 C300x60x1.50 5,34 1 12,54 8,36 6,27 5,01 4,18 11,42 -12,65 12,54
 x2.00 7,10 1 20,00 13,33 10,00 8,00 6,67 18,92 -20,15 20,00
 x2.50 8,80 1 28,31 18,87 14,15 11,32 9,44 25,85 -28,52 28,31
 x3.00 10,56 1 35,29 23,53 17,65 14,12 11,76 32,66 -37,63 35,29
 C350x60x1.50 5,84 1 13,52 9,01 6,76 5,41 4,51 12,42 -13,65 13,52
 x2.00 7,73 1 22,03 14,68 11,01 8,81 7,34 20,94 -22,20 22,03
 x2.50 9,60 1 31,71 21,14 15,86 12,68 10,57 30,54 -31,92 31,71
 x3.00 11,44 1 42,37 28,24 21,18 16,95 14,12 40,09 -42,62 42,37
 C400x60x1.50 6,42 1 14,25 9,50 7,13 5,70 4,75 13,19 -14,39 14,25
 x2.00 8,51 1 23,63 15,75 11,82 9,45 7,88 22,55 -23,82 23,63
 x2.50 10,58 1 34,50 23,00 17,25 13,80 11,50 33,33 -34,74 34,50
 x3.00 12,62 1 46,61 31,07 23,30 18,64 15,54 45,36 -46,88 46,61
 C280x75x1.50 5,36 1 11,86 7,91 5,93 4,75 3,95 10,40 -12,67 11,86
 x2.00 7,10 1 18,88 12,59 9,44 7,55 6,29 17,57 -20,30 18,88
 x2.50 8,81 1 27,21 18,14 13,61 10,88 9,07 25,82 -28,57 27,21
 x3.00 10,50 1 34,87 23,25 17,44 13,95 11,62 32,47 -37,35 34,87
 C350x75x1.50 6,19 1 14,01 9,34 7,00 5,60 4,67 12,70 -14,14 14,01
 x2.00 8,20 1 22,96 15,31 11,48 9,19 7,65 21,89 -23,14 22,96
 x2.50 10,19 1 33,15 22,10 16,58 13,26 11,05 32,02 -33,38 33,15
 x3.00 12,14 1 44,31 29,54 22,15 17,72 14,77 43,07 -44,57 44,31
 C400x75x1.50 6,78 1 14,64 9,76 7,32 5,86 4,88 13,62 -14,79 14,64
 x2.00 8,99 1 24,43 16,28 12,21 9,77 8,14 23,39 -24,63 24,43
 x2.50 11,17 1 35,79 23,86 17,89 14,32 11,93 34,67 -36,03 35,79
 x3.00 13,32 1 48,42 32,28 24,21 19,37 16,14 47,20 -48,72 48,42
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,58 -2,81 2,10
 x2.00 3,42 1 2,80 1,86 1,40 1,12 0,93 2,23 -3,85 2,80
 x2.50 4,26 1 3,47 2,32 1,74 1,39 1,16 2,85 -4,92 3,47
 x3.00 5,04 1 4,04 2,69 2,02 1,61 1,35 3,37 -5,87 4,04
 C150x48x1.50 3,16 1 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 2,70 -4,50 3,52
 x2.00 4,21 1 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 3,82 -6,47 4,72
 x2.50 5,20 1 5,88 3,92 2,94 2,35 1,96 4,90 -8,36 5,88
 x3.00 6,24 1 6,97 4,64 3,48 2,79 2,32 5,81 -10,13 6,97
 C200x48x1.50 3,76 1 4,97 3,32 2,49 1,99 1,66 3,94 -5,96 4,97
 x2.00 5,01 1 7,00 4,67 3,50 2,80 2,33 5,74 -8,88 7,00
 x2.50 6,20 1 8,81 5,88 4,41 3,53 2,94 7,36 -12,02 8,81
 x3.00 7,44 1 10,54 7,03 5,27 4,22 3,51 8,96 -14,91 10,54
 C250x48x1.50 4,36 1 6,58 4,39 3,29 2,63 2,20 5,24 -7,27 6,58
 x2.00 5,81 1 9,24 6,16 4,62 3,70 3,08 7,78 -11,04 9,24
 x2.50 7,20 1 12,08 8,05 6,04 4,83 4,03 10,27 -15,18 12,08
 x3.00 8,64 1 14,64 9,76 7,32 5,86 4,88 12,48 -19,62 14,64
 C280x48x1.50 4,63 1 7,40 4,93 3,70 2,96 2,47 6,03 -7,97 7,40
 x2.00 6,13 1 10,60 7,07 5,30 4,24 3,53 9,00 -12,23 10,60
 x2.50 7,59 1 13,92 9,28 6,96 5,57 4,64 11,99 -16,94 13,92
 x3.00 9,04 1 17,28 11,52 8,64 6,91 5,76 14,78 -22,03 17,28
 C300x48x1.50 4,96 1 7,93 5,28 3,96 3,17 2,64 6,68 -8,45 7,93
 x2.00 6,61 1 11,68 7,79 5,84 4,67 3,89 9,98 -13,06 11,68
 x2.50 8,20 1 15,37 10,25 7,68 6,15 5,12 13,32 -18,17 15,37
 x3.00 9,84 1 19,13 12,75 9,57 7,65 6,38 16,70 -23,70 19,13
 C100x60x1.50 2,88 1 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 1,83 -3,06 2,42
 x2.00 3,84 1 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 2,62 -4,34 3,23
 x2.50 4,70 1 3,97 2,65 1,99 1,59 1,32 3,37 -5,42 3,97
 x3.00 5,64 1 4,65 3,10 2,33 1,86 1,55 4,07 -6,46 4,65
 C150x60x1.50 3,48 1 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 3,25 -4,91 4,17
 x2.00 4,64 1 5,61 3,74 2,81 2,25 1,87 4,68 -7,21 5,61
 x2.50 5,70 1 7,00 4,67 3,50 2,80 2,33 5,97 -9,26 7,00
 x3.00 6,84 1 8,27 5,51 4,13 3,31 2,76 7,29 -11,08 8,27
 C200x60x1.50 4,14 1 5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 4,72 -6,50 5,58
 x2.00 5,52 1 8,27 5,51 4,14 3,31 2,76 7,00 -9,83 8,27
 x2.50 6,80 1 10,45 6,97 5,23 4,18 3,49 9,14 -13,20 10,45
 x3.00 8,16 1 12,44 8,29 6,22 4,97 4,15 11,17 -16,20 12,44
 C250x60x1.50 4,74 1 6,94 4,63 3,47 2,78 2,31 6,13 -7,91 6,94
 x2.00 6,32 1 10,89 7,26 5,45 4,36 3,63 9,40 -12,10 10,89
 x2.50 7,80 1 14,22 9,48 7,11 5,69 4,74 12,65 -16,63 14,22
 x3.00 9,36 1 17,29 11,52 8,64 6,91 5,76 15,56 -21,44 17,29
 C280x60x1.50 5,01 1 7,91 5,27 3,95 3,16 2,64 6,88 -8,63 7,91
 x2.00 6,63 1 12,48 8,32 6,24 4,99 4,16 10,66 -13,31 12,48
 x2.50 8,22 1 16,36 10,91 8,18 6,54 5,45 14,63 -18,46 16,36
 x3.00 9,79 1 20,33 13,56 10,17 8,13 6,78 18,39 -23,98 20,33
 C300x60x1.50 5,34 1 8,48 5,66 4,24 3,39 2,83 7,39 -9,05 8,48
 x2.00 7,10 1 13,40 8,93 6,70 5,36 4,47 11,65 -14,08 13,40
 x2.50 8,80 1 17,83 11,89 8,92 7,13 5,94 16,01 -19,63 17,83
 x3.00 10,56 1 22,22 14,82 11,11 8,89 7,41 20,29 -25,62 22,22
 C350x60x1.50 5,84 1 9,81 6,54 4,90 3,92 3,27 8,67 -9,96 9,81
 x2.00 7,73 1 15,64 10,42 7,82 6,26 5,21 14,17 -15,81 15,64
 x2.50 9,60 1 21,58 14,39 10,79 8,63 7,19 19,52 -22,35 21,58
 x3.00 11,44 1 27,04 18,02 13,52 10,81 9,01 24,49 -29,46 27,04
 C400x60x1.50 6,42 1 10,55 7,03 5,27 4,22 3,52 9,70 -10,69 10,55
 x2.00 8,51 1 17,08 11,39 8,54 6,83 5,69 16,04 -17,27 17,08
 x2.50 10,58 1 24,50 16,33 12,25 9,80 8,17 23,23 -24,73 24,50
 x3.00 12,62 1 31,99 21,33 16,00 12,80 10,66 29,64 -32,92 31,99
 C280x75x1.50 5,36 1 7,65 5,10 3,82 3,06 2,55 6,74 -8,99 7,65
 x2.00 7,10 1 12,19 8,13 6,10 4,88 4,06 11,16 -14,25 12,19
 x2.50 8,81 1 17,57 11,71 8,79 7,03 5,86 16,64 -19,72 17,57
 x3.00 10,50 1 22,40 14,93 11,20 8,96 7,47 20,70 -25,50 22,40
 C350x75x1.50 6,19 1 9,41 6,27 4,70 3,76 3,14 8,22 -10,39 9,41
 x2.00 8,20 1 15,53 10,35 7,77 6,21 5,18 14,31 -16,70 15,53
 x2.50 10,19 1 22,10 14,73 11,05 8,84 7,37 21,20 -23,63 22,10
 x3.00 12,14 1 29,75 19,84 14,88 11,90 9,92 27,51 -31,11 29,75
 C400x75x1.50 6,78 1 10,61 7,07 5,31 4,24 3,54 9,26 -11,11 10,61
 x2.00 8,99 1 17,67 11,78 8,83 7,07 5,89 16,51 -18,08 17,67
 x2.50 11,17 1 25,60 17,06 12,80 10,24 8,53 24,45 -25,95 25,60
 x3.00 13,32 1 34,27 22,84 17,13 13,71 11,42 33,20 -34,56 34,27
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

57

ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,10 -1,99 1,47
 x2.00 3,42 1 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,58 -2,72 1,96
 x2.50 4,26 1 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 2,03 -3,51 2,45
 x3.00 5,04 1 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,41 -4,25 2,87
 C150x48x1.50 3,16 1 2,37 1,58 1,19 0,95 0,79 1,77 -3,21 2,37
 x2.00 4,21 1 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 2,51 -4,60 3,17
 x2.50 5,20 1 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 3,23 -5,73 3,93
 x3.00 6,24 1 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 3,92 -6,82 4,68
 C200x48x1.50 3,76 1 3,26 2,18 1,63 1,31 1,09 2,56 -4,29 3,26
 x2.00 5,01 1 4,58 3,06 2,29 1,83 1,53 3,72 -6,34 4,58
 x2.50 6,20 1 5,71 3,81 2,86 2,28 1,90 4,77 -8,30 5,71
 x3.00 7,44 1 6,79 4,53 3,40 2,72 2,26 5,67 -9,84 6,79
 C250x48x1.50 4,36 1 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 3,38 -5,30 4,24
 x2.00 5,81 1 6,01 4,01 3,01 2,41 2,01 5,03 -7,96 6,01
 x2.50 7,20 1 7,83 5,22 3,91 3,13 2,61 6,59 -10,89 7,83
 x3.00 8,64 1 9,37 6,24 4,68 3,75 3,12 7,99 -13,40 9,37
 C280x48x1.50 4,63 1 4,93 3,29 2,47 1,97 1,64 3,88 -5,85 4,93
 x2.00 6,13 1 6,89 4,59 3,44 2,75 2,30 5,70 -8,87 6,89
 x2.50 7,59 1 9,01 6,01 4,50 3,60 3,00 7,73 -12,19 9,01
 x3.00 9,04 1 11,06 7,37 5,53 4,43 3,69 9,44 -15,70 11,06
 C300x48x1.50 4,96 1 5,46 3,64 2,73 2,18 1,82 4,32 -6,24 5,46
 x2.00 6,61 1 7,61 5,07 3,81 3,04 2,54 6,35 -9,52 7,61
 x2.50 8,20 1 9,98 6,66 4,99 3,99 3,33 8,62 -13,13 9,98
 x3.00 9,84 1 12,37 8,25 6,19 4,95 4,12 10,68 -17,06 12,37
 C100x60x1.50 2,88 1 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,30 -2,17 1,69
 x2.00 3,84 1 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 1,84 -3,09 2,27
 x2.50 4,70 1 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,36 -3,95 2,84
 x3.00 5,64 1 3,35 2,23 1,67 1,34 1,12 2,85 -4,76 3,35
 C150x60x1.50 3,48 1 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,21 -3,51 2,85
 x2.00 4,64 1 3,83 2,56 1,92 1,53 1,28 3,10 -5,15 3,83
 x2.50 5,70 1 4,79 3,19 2,39 1,92 1,60 4,00 -6,62 4,79
 x3.00 6,84 1 5,75 3,83 2,88 2,30 1,92 4,96 -8,12 5,75
 C200x60x1.50 4,14 1 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,19 -4,77 3,90
 x2.00 5,52 1 5,61 3,74 2,80 2,24 1,87 4,67 -7,08 5,61
 x2.50 6,80 1 7,06 4,71 3,53 2,83 2,35 6,01 -9,48 7,06
 x3.00 8,16 1 8,46 5,64 4,23 3,39 2,82 7,31 -11,71 8,46
 C250x60x1.50 4,74 1 4,94 3,29 2,47 1,98 1,65 4,22 -5,90 4,94
 x2.00 6,32 1 7,38 4,92 3,69 2,95 2,46 6,20 -8,81 7,38
 x2.50 7,80 1 9,62 6,41 4,81 3,85 3,21 8,33 -12,01 9,62
 x3.00 9,36 1 11,66 7,78 5,83 4,67 3,89 10,27 -15,42 11,66
 C280x60x1.50 5,01 1 5,53 3,69 2,77 2,21 1,84 4,82 -6,38 5,53
 x2.00 6,63 1 8,45 5,63 4,22 3,38 2,82 7,17 -9,76 8,45
 x2.50 8,22 1 11,06 7,37 5,53 4,42 3,69 9,49 -13,41 11,06
 x3.00 9,79 1 13,72 9,15 6,86 5,49 4,57 12,12 -17,32 13,72
 C300x60x1.50 5,34 1 5,93 3,96 2,97 2,37 1,98 5,17 -6,76 5,93
 x2.00 7,10 1 9,18 6,12 4,59 3,67 3,06 7,84 -10,37 9,18
 x2.50 8,80 1 12,05 8,04 6,03 4,82 4,02 10,49 -14,32 12,05
 x3.00 10,56 1 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 13,42 -18,57 15,00
 C350x60x1.50 5,84 1 6,94 4,63 3,47 2,78 2,32 6,06 -7,57 6,94
 x2.00 7,73 1 11,21 7,47 5,60 4,48 3,74 9,56 -11,79 11,21
 x2.50 9,60 1 14,58 9,72 7,29 5,83 4,86 12,93 -16,47 14,58
 x3.00 11,44 1 18,23 12,16 9,12 7,29 6,08 16,37 -21,55 18,23
 C400x60x1.50 6,42 1 7,97 5,31 3,99 3,19 2,66 6,97 -8,24 7,97
 x2.00 8,51 1 12,91 8,61 6,46 5,16 4,30 11,34 -13,05 12,91
 x2.50 10,58 1 17,45 11,64 8,73 6,98 5,82 15,35 -18,44 17,45
 x3.00 12,62 1 21,54 14,36 10,77 8,62 7,18 19,60 -24,32 21,54
 C280x75x1.50 5,36 1 5,33 3,55 2,66 2,13 1,78 4,70 -6,79 5,33
 x2.00 7,10 1 8,51 5,67 4,25 3,40 2,84 7,92 -10,49 8,51
 x2.50 8,81 1 12,26 8,18 6,13 4,91 4,09 11,12 -14,37 12,26
 x3.00 10,50 1 15,37 10,25 7,69 6,15 5,12 14,02 -18,44 15,37
 C350x75x1.50 6,19 1 6,55 4,37 3,28 2,62 2,18 5,73 -7,89 6,55
 x2.00 8,20 1 10,83 7,22 5,42 4,33 3,61 10,00 -12,55 10,83
 x2.50 10,19 1 15,42 10,28 7,71 6,17 5,14 14,78 -17,51 15,42
 x3.00 12,14 1 20,42 13,61 10,21 8,17 6,81 18,94 -22,83 20,42
 C400x75x1.50 6,78 1 7,39 4,93 3,69 2,96 2,46 6,46 -8,59 7,39
 x2.00 8,99 1 12,45 8,30 6,23 4,98 4,15 11,51 -13,78 12,45
 x2.50 11,17 1 18,03 12,02 9,01 7,21 6,01 17,04 -19,47 18,03
 x3.00 13,32 1 24,13 16,08 12,06 9,65 8,04 22,51 -25,65 24,13
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,84 -1,48 1,10
 x2.00 3,42 1 1,46 0,97 0,73 0,59 0,49 1,19 -2,03 1,45
 x2.50 4,26 1 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,53 -2,60 1,77
 x3.00 5,04 1 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 1,84 -3,10 2,09
 C150x48x1.50 3,16 1 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,30 -2,41 1,72
 x2.00 4,21 1 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 1,84 -3,19 2,30
 x2.50 5,20 1 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,35 -3,92 2,84
 x3.00 6,24 1 3,37 2,25 1,68 1,35 1,12 2,84 -4,62 3,37
 C200x48x1.50 3,76 1 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 1,74 -3,19 2,27
 x2.00 5,01 1 3,19 2,13 1,60 1,28 1,06 2,57 -4,46 3,19
 x2.50 6,20 1 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,22 -5,46 3,93
 x3.00 7,44 1 4,64 3,09 2,32 1,86 1,55 3,90 -6,42 4,64
 C250x48x1.50 4,36 1 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,21 -4,01 2,87
 x2.00 5,81 1 4,07 2,72 2,04 1,63 1,36 3,31 -5,68 4,07
 x2.50 7,20 1 5,27 3,51 2,64 2,11 1,76 4,39 -7,31 5,27
 x3.00 8,64 1 6,22 4,15 3,11 2,49 2,07 5,30 -8,58 6,22
 C280x48x1.50 4,63 1 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 2,57 -4,55 3,32
 x2.00 6,13 1 4,63 3,09 2,32 1,85 1,54 3,81 -6,41 4,63
 x2.50 7,59 1 6,04 4,02 3,02 2,41 2,01 5,15 -8,34 6,04
 x3.00 9,04 1 7,29 4,86 3,65 2,92 2,43 6,22 -9,99 7,29
 C300x48x1.50 4,96 1 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 2,86 -4,88 3,68
 x2.00 6,61 1 5,13 3,42 2,56 2,05 1,71 4,25 -7,09 5,13
 x2.50 8,20 1 6,70 4,47 3,35 2,68 2,23 5,76 -9,26 6,70
 x3.00 9,84 1 8,25 5,50 4,13 3,30 2,75 7,05 -11,32 8,25
 C100x60x1.50 2,88 1 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 0,97 -1,62 1,26
 x2.00 3,84 1 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,39 -2,31 1,69
 x2.50 4,70 1 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 1,77 -2,95 2,12
 x3.00 5,64 1 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,15 -3,65 2,50
 C150x60x1.50 3,48 1 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,59 -2,62 2,07
 x2.00 4,64 1 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,27 -3,87 2,79
 x2.50 5,70 1 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 2,91 -4,95 3,48
 x3.00 6,84 1 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 3,54 -6,07 4,17
 C200x60x1.50 4,14 1 2,84 1,89 1,42 1,13 0,95 2,22 -3,61 2,84
 x2.00 5,52 1 3,99 2,66 1,99 1,59 1,33 3,24 -5,33 3,99
 x2.50 6,80 1 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,16 -7,13 5,00
 x3.00 8,16 1 5,97 3,98 2,98 2,39 1,99 5,06 -8,78 5,97
 C250x60x1.50 4,74 1 3,64 2,43 1,82 1,46 1,21 2,90 -4,51 3,64
 x2.00 6,32 1 5,20 3,47 2,60 2,08 1,73 4,37 -6,68 5,20
 x2.50 7,80 1 6,76 4,51 3,38 2,71 2,26 5,78 -9,06 6,76
 x3.00 9,36 1 8,15 5,43 4,07 3,26 2,72 6,89 -11,60 8,15
 C280x60x1.50 5,01 1 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,39 -5,00 4,08
 x2.00 6,63 1 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,04 -7,43 5,94
 x2.50 8,22 1 7,77 5,18 3,88 3,11 2,59 6,63 -10,15 7,77
 x3.00 9,79 1 9,58 6,39 4,79 3,83 3,20 8,09 -13,06 9,58
 C300x60x1.50 5,34 1 4,37 2,92 2,19 1,75 1,46 3,70 -5,31 4,37
 x2.00 7,10 1 6,45 4,30 3,23 2,58 2,15 5,51 -7,93 6,45
 x2.50 8,80 1 8,46 5,64 4,23 3,38 2,82 7,33 -10,87 8,46
 x3.00 10,56 1 10,50 7,00 5,25 4,20 3,50 9,15 -14,03 10,50
 C350x60x1.50 5,84 1 5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,47 -5,92 5,12
 x2.00 7,73 1 7,90 5,27 3,95 3,16 2,63 6,71 -9,10 7,90
 x2.50 9,60 1 10,22 6,81 5,11 4,09 3,41 8,99 -12,60 10,22
 x3.00 11,44 1 12,75 8,50 6,38 5,10 4,25 11,23 -16,38 12,75
 C400x60x1.50 6,42 1 5,87 3,91 2,94 2,35 1,96 5,06 -6,52 5,87
 x2.00 8,51 1 9,31 6,21 4,66 3,73 3,10 7,96 -10,17 9,31
 x2.50 10,58 1 12,01 8,00 6,00 4,80 4,00 10,67 -14,21 12,01
 x3.00 12,62 1 15,05 10,03 7,53 6,02 5,02 13,42 -18,62 15,05
 C280x75x1.50 5,36 1 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,43 -5,25 3,93
 x2.00 7,10 1 6,29 4,19 3,14 2,52 2,10 5,86 -8,02 6,29
 x2.50 8,81 1 8,99 5,99 4,50 3,60 3,00 7,95 -10,94 8,99
 x3.00 10,50 1 11,07 7,38 5,54 4,43 3,69 9,76 -13,98 11,07
 C350x75x1.50 6,19 1 4,83 3,22 2,42 1,93 1,61 4,18 -6,30 4,83
 x2.00 8,20 1 8,01 5,34 4,00 3,20 2,67 7,39 -9,76 8,01
 x2.50 10,19 1 11,40 7,60 5,70 4,56 3,80 10,67 -13,49 11,40
 x3.00 12,14 1 14,71 9,81 7,36 5,88 4,90 13,47 -17,47 14,71
 C400x75x1.50 6,78 1 5,46 3,64 2,73 2,18 1,82 4,71 -6,81 5,46
 x2.00 8,99 1 9,20 6,14 4,60 3,68 3,07 8,51 -10,83 9,20
 x2.50 11,17 1 13,33 8,89 6,67 5,33 4,44 12,62 -15,13 13,33
 x3.00 13,32 1 17,37 11,58 8,69 6,95 5,79 16,01 -19,77 17,37
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,69 -1,15 0,74
 x2.00 3,42 2 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 0,99 -1,57 0,96
 x2.50 4,26 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,28 -2,03 1,18
 x3.00 5,04 2 1,78 1,18 0,89 0,71 0,59 1,56 -2,53 1,38
 C150x48x1.50 3,16 2 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,12 -1,87 1,41
 x2.00 4,21 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,64 1,59 -2,66 1,90
 x2.50 5,20 2 2,37 1,58 1,19 0,95 0,79 2,05 -3,41 2,37
 x3.00 6,24 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,50 -4,21 2,84
 C200x48x1.50 3,76 2 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,59 -2,52 1,96
 x2.00 5,01 2 2,78 1,86 1,39 1,11 0,93 2,34 -3,69 2,78
 x2.50 6,20 2 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 3,03 -4,96 3,52
 x3.00 7,44 2 4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 3,70 -6,13 4,20
 C250x48x1.50 4,36 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,09 -3,21 2,58
 x2.00 5,81 2 3,64 2,43 1,82 1,46 1,21 3,16 -4,67 3,64
 x2.50 7,20 2 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,18 -6,34 4,78
 x3.00 8,64 2 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,10 -8,13 5,82
 C280x48x1.50 4,63 2 2,90 1,94 1,45 1,16 0,97 2,39 -3,59 2,90
 x2.00 6,13 2 4,15 2,77 2,08 1,66 1,38 3,64 -5,24 4,15
 x2.50 7,59 2 5,48 3,65 2,74 2,19 1,83 4,91 -7,15 5,48
 x3.00 9,04 2 6,83 4,55 3,42 2,73 2,28 6,01 -9,20 6,83
 C300x48x1.50 4,96 2 3,11 2,07 1,56 1,24 1,04 2,65 -3,86 3,11
 x2.00 6,61 2 4,67 3,11 2,34 1,87 1,56 4,05 -5,76 4,67
 x2.50 8,20 2 6,07 4,04 3,03 2,43 2,02 5,46 -7,73 6,07
 x3.00 9,84 2 7,58 5,06 3,79 3,03 2,53 6,79 -9,97 7,58
 C100x60x1.50 2,88 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,84 -1,26 0,88
 x2.00 3,84 2 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,21 -1,79 1,15
 x2.50 4,70 2 1,78 1,18 0,89 0,71 0,59 1,57 -2,29 1,40
 x3.00 5,64 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,94 -2,83 1,65
 C150x60x1.50 3,48 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,42 -2,04 1,65
 x2.00 4,64 2 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,05 -3,01 2,40
 x2.50 5,70 2 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,67 -3,84 3,01
 x3.00 6,84 2 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,30 -4,71 3,63
 C200x60x1.50 4,14 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,92 -2,82 2,20
 x2.00 5,52 2 3,49 2,33 1,75 1,40 1,16 3,04 -4,16 3,49
 x2.50 6,80 2 4,47 2,98 2,24 1,79 1,49 3,96 -5,55 4,47
 x3.00 8,16 2 5,38 3,59 2,69 2,15 1,80 4,89 -6,82 5,38
 C250x60x1.50 4,74 2 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,42 -3,55 2,79
 x2.00 6,32 2 4,42 2,94 2,21 1,77 1,47 4,06 -5,23 4,42
 x2.50 7,80 2 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 5,45 -7,07 6,00
 x3.00 9,36 2 7,42 4,94 3,71 2,97 2,47 6,73 -9,03 7,42
 C280x60x1.50 5,01 2 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,71 -3,96 3,12
 x2.00 6,63 2 4,94 3,29 2,47 1,98 1,65 4,62 -5,84 4,94
 x2.50 8,22 2 6,86 4,58 3,43 2,75 2,29 6,30 -7,94 6,86
 x3.00 9,79 2 8,60 5,73 4,30 3,44 2,87 7,90 -10,19 8,60
 C300x60x1.50 5,34 2 3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 2,91 -4,23 3,35
 x2.00 7,10 2 5,39 3,59 2,70 2,16 1,80 4,97 -6,24 5,39
 x2.50 8,80 2 7,45 4,97 3,73 2,98 2,48 6,87 -8,52 7,45
 x3.00 10,56 2 9,36 6,24 4,68 3,74 3,12 8,73 -10,96 9,36
 C350x60x1.50 5,84 2 3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,41 -4,83 3,92
 x2.00 7,73 2 6,34 4,23 3,17 2,54 2,11 5,85 -7,21 6,34
 x2.50 9,60 2 8,94 5,96 4,47 3,58 2,98 8,32 -9,92 8,94
 x3.00 11,44 2 11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 10,60 -12,86 11,28
 C400x60x1.50 6,42 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 3,92 -5,28 4,50
 x2.00 8,51 2 7,30 4,86 3,65 2,92 2,43 6,74 -8,12 7,30
 x2.50 10,58 2 10,61 7,08 5,31 4,25 3,54 9,80 -11,26 10,61
 x3.00 12,62 2 13,22 8,82 6,61 5,29 4,41 12,52 -14,68 13,22
 C280x75x1.50 5,36 2 3,01 2,01 1,51 1,21 1,01 2,65 -4,17 3,01
 x2.00 7,10 2 4,83 3,22 2,41 1,93 1,61 4,50 -6,31 4,83
 x2.50 8,81 2 6,97 4,65 3,49 2,79 2,32 6,62 -8,60 6,97
 x3.00 10,50 2 9,38 6,25 4,69 3,75 3,13 8,90 -10,95 9,38
 C350x75x1.50 6,19 2 3,70 2,47 1,85 1,48 1,24 3,23 -5,08 3,70
 x2.00 8,20 2 6,15 4,10 3,07 2,46 2,05 5,68 -7,78 6,15
 x2.50 10,19 2 8,76 5,84 4,38 3,50 2,92 8,40 -10,68 8,76
 x3.00 12,14 2 11,88 7,92 5,94 4,75 3,96 11,48 -13,76 11,88
 C400x75x1.50 6,78 2 4,19 2,79 2,09 1,67 1,40 3,64 -5,64 4,19
 x2.00 8,99 2 7,07 4,71 3,53 2,83 2,36 6,53 -8,71 7,07
 x2.50 11,17 2 10,24 6,83 5,12 4,10 3,41 9,69 -12,06 10,24
 x3.00 13,32 2 13,66 9,11 6,83 5,46 4,55 13,28 -15,66 13,66
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,54 -0,92 0,51
 x2.00 3,42 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,78 -1,26 0,66
 x2.50 4,26 2 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,00 -1,62 0,81
 x3.00 5,04 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,21 -2,02 0,96
 C150x48x1.50 3,16 2 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,84 -1,49 1,07
 x2.00 4,21 2 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,19 -2,13 1,43
 x2.50 5,20 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,53 -2,72 1,77
 x3.00 6,24 2 2,11 1,41 1,05 0,84 0,70 1,86 -3,31 2,11
 C200x48x1.50 3,76 2 1,45 0,97 0,72 0,58 0,48 1,13 -2,02 1,45
 x2.00 5,01 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,70 -2,95 2,04
 x2.50 6,20 2 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,19 -3,96 2,55
 x3.00 7,44 2 3,02 2,02 1,51 1,21 1,01 2,66 -4,77 3,02
 C250x48x1.50 4,36 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,51 -2,55 1,87
 x2.00 5,81 2 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,28 -3,75 2,66
 x2.50 7,20 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,00 -5,07 3,48
 x3.00 8,64 2 4,16 2,77 2,08 1,67 1,39 3,65 -6,49 4,16
 C280x48x1.50 4,63 2 2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 1,72 -2,90 2,16
 x2.00 6,13 2 3,03 2,02 1,51 1,21 1,01 2,62 -4,28 3,03
 x2.50 7,59 2 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,52 -5,73 3,98
 x3.00 9,04 2 4,91 3,27 2,45 1,96 1,64 4,29 -7,37 4,91
 C300x48x1.50 4,96 2 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 1,92 -3,13 2,40
 x2.00 6,61 2 3,35 2,24 1,68 1,34 1,12 2,93 -4,64 3,35
 x2.50 8,20 2 4,42 2,95 2,21 1,77 1,47 3,95 -6,20 4,42
 x3.00 9,84 2 5,50 3,67 2,75 2,20 1,84 4,87 -7,98 5,50
 C100x60x1.50 2,88 2 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,66 -1,01 0,61
 x2.00 3,84 2 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,95 -1,43 0,79
 x2.50 4,70 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,20 -1,83 0,97
 x3.00 5,64 2 1,69 1,13 0,84 0,68 0,56 1,51 -2,27 1,15
 C150x60x1.50 3,48 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,07 -1,66 1,30
 x2.00 4,64 2 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,56 -2,40 1,83
 x2.50 5,70 2 2,29 1,53 1,14 0,92 0,76 2,01 -3,07 2,29
 x3.00 6,84 2 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,48 -3,76 2,76
 C200x60x1.50 4,14 2 1,73 1,16 0,87 0,69 0,58 1,52 -2,27 1,73
 x2.00 5,52 2 2,65 1,77 1,32 1,06 0,88 2,30 -3,33 2,65
 x2.50 6,80 2 3,37 2,25 1,69 1,35 1,12 2,96 -4,44 3,37
 x3.00 8,16 2 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,65 -5,45 4,05
 C250x60x1.50 4,74 2 2,17 1,45 1,08 0,87 0,72 1,91 -2,87 2,17
 x2.00 6,32 2 3,46 2,30 1,73 1,38 1,15 3,06 -4,20 3,46
 x2.50 7,80 2 4,54 3,03 2,27 1,82 1,51 4,08 -5,67 4,54
 x3.00 9,36 2 5,57 3,72 2,79 2,23 1,86 5,02 -7,23 5,57
 C280x60x1.50 5,01 2 2,47 1,64 1,23 0,99 0,82 2,14 -3,21 2,47
 x2.00 6,63 2 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,51 -4,71 3,90
 x2.50 8,22 2 5,20 3,47 2,60 2,08 1,73 4,72 -6,38 5,20
 x3.00 9,79 2 6,49 4,33 3,25 2,60 2,16 5,91 -8,17 6,49
 C300x60x1.50 5,34 2 2,65 1,76 1,32 1,06 0,88 2,30 -3,44 2,65
 x2.00 7,10 2 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 3,82 -5,04 4,26
 x2.50 8,80 2 5,65 3,76 2,82 2,26 1,88 5,15 -6,85 5,65
 x3.00 10,56 2 7,07 4,72 3,54 2,83 2,36 6,54 -8,80 7,07
 C350x60x1.50 5,84 2 3,10 2,06 1,55 1,24 1,03 2,70 -3,96 3,10
 x2.00 7,73 2 5,01 3,34 2,50 2,00 1,67 4,62 -5,96 5,01
 x2.50 9,60 2 6,77 4,52 3,39 2,71 2,26 6,24 -8,01 6,77
 x3.00 11,44 2 8,53 5,69 4,26 3,41 2,84 7,95 -10,35 8,53
 C400x60x1.50 6,42 2 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 3,10 -4,36 3,55
 x2.00 8,51 2 5,76 3,84 2,88 2,31 1,92 5,32 -6,75 5,76
 x2.50 10,58 2 8,10 5,40 4,05 3,24 2,70 7,36 -9,30 8,10
 x3.00 12,62 2 9,99 6,66 5,00 4,00 3,33 9,39 -11,85 9,99
 C280x75x1.50 5,36 2 2,38 1,59 1,19 0,95 0,79 2,10 -3,39 2,38
 x2.00 7,10 2 3,82 2,54 1,91 1,53 1,27 3,55 -5,19 3,82
 x2.50 8,81 2 5,52 3,68 2,76 2,21 1,84 5,24 -6,93 5,52
 x3.00 10,50 2 7,43 4,95 3,71 2,97 2,48 7,04 -8,80 7,43
 C350x75x1.50 6,19 2 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,56 -4,17 2,93
 x2.00 8,20 2 4,86 3,24 2,43 1,95 1,62 4,49 -6,44 4,86
 x2.50 10,19 2 6,93 4,62 3,46 2,77 2,31 6,65 -8,65 6,93
 x3.00 12,14 2 9,41 6,27 4,70 3,76 3,14 9,09 -11,11 9,41
 C400x75x1.50 6,78 2 3,31 2,20 1,65 1,32 1,10 2,88 -4,67 3,31
 x2.00 8,99 2 5,59 3,73 2,79 2,24 1,86 5,16 -7,14 5,59
 x2.50 11,17 2 8,10 5,40 4,05 3,24 2,70 7,67 -9,82 8,10
 x3.00 13,32 2 10,81 7,21 5,40 4,32 3,60 10,51 -12,69 10,81
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,44 -0,75 0,36
 x2.00 3,42 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,63 -1,03 0,48
 x2.50 4,26 2 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,81 -1,32 0,58
 x3.00 5,04 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 0,99 -1,65 0,68
 C150x48x1.50 3,16 2 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,66 -1,22 0,83
 x2.00 4,21 2 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 0,94 -1,72 1,13
 x2.50 5,20 2 1,39 0,93 0,69 0,56 0,46 1,20 -2,12 1,39
 x3.00 6,24 2 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,45 -2,52 1,64
 C200x48x1.50 3,76 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,86 -1,66 1,10
 x2.00 5,01 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,27 -2,42 1,54
 x2.50 6,20 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,62 -3,00 1,90
 x3.00 7,44 2 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,96 -3,55 2,24
 C250x48x1.50 4,36 2 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,08 -2,10 1,40
 x2.00 5,81 2 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,67 -3,08 1,97
 x2.50 7,20 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,18 -4,01 2,57
 x3.00 8,64 2 3,02 2,02 1,51 1,21 1,01 2,64 -4,77 3,02
 C280x48x1.50 4,63 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,25 -2,35 1,58
 x2.00 6,13 2 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,91 -3,47 2,24
 x2.50 7,59 2 2,93 1,96 1,47 1,17 0,98 2,55 -4,55 2,93
 x3.00 9,04 2 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 3,09 -5,57 3,55
 C300x48x1.50 4,96 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,40 -2,54 1,76
 x2.00 6,61 2 2,49 1,66 1,24 1,00 0,83 2,14 -3,82 2,49
 x2.50 8,20 2 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 2,89 -5,05 3,27
 x3.00 9,84 2 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,53 -6,26 4,05
 C100x60x1.50 2,88 2 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,53 -0,83 0,43
 x2.00 3,84 2 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,77 -1,17 0,57
 x2.50 4,70 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,38 0,99 -1,50 0,70
 x3.00 5,64 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,19 -1,86 0,82
 C150x60x1.50 3,48 2 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,86 -1,36 1,05
 x2.00 4,64 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,23 -1,97 1,44
 x2.50 5,70 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,58 -2,51 1,80
 x3.00 6,84 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,93 -3,08 2,16
 C200x60x1.50 4,14 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,16 -1,86 1,41
 x2.00 5,52 2 2,05 1,36 1,02 0,82 0,68 1,76 -2,73 2,05
 x2.50 6,80 2 2,59 1,73 1,29 1,04 0,86 2,26 -3,64 2,59
 x3.00 8,16 2 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,77 -4,46 3,09
 C250x60x1.50 4,74 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,54 -2,36 1,76
 x2.00 6,32 2 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,34 -3,45 2,66
 x2.50 7,80 2 3,49 2,32 1,74 1,39 1,16 3,10 -4,65 3,49
 x3.00 9,36 2 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 3,79 -5,92 4,24
 C280x60x1.50 5,01 2 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,73 -2,65 1,96
 x2.00 6,63 2 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,69 -3,87 3,03
 x2.50 8,22 2 3,99 2,66 2,00 1,60 1,33 3,60 -5,24 3,99
 x3.00 9,79 2 4,97 3,31 2,49 1,99 1,66 4,46 -6,69 4,97
 C300x60x1.50 5,34 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,86 -2,85 2,14
 x2.00 7,10 2 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 2,93 -4,15 3,28
 x2.50 8,80 2 4,33 2,89 2,17 1,73 1,45 3,92 -5,63 4,33
 x3.00 10,56 2 5,42 3,61 2,71 2,17 1,81 4,93 -7,22 5,42
 C350x60x1.50 5,84 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,18 -3,30 2,50
 x2.00 7,73 2 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,53 -4,94 4,02
 x2.50 9,60 2 5,20 3,47 2,60 2,08 1,73 4,76 -6,60 5,20
 x3.00 11,44 2 6,53 4,36 3,27 2,61 2,18 6,03 -8,50 6,53
 C400x60x1.50 6,42 2 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,51 -3,71 2,87
 x2.00 8,51 2 4,66 3,11 2,33 1,87 1,55 4,16 -5,62 4,66
 x2.50 10,58 2 6,21 4,14 3,10 2,48 2,07 5,61 -7,70 6,21
 x3.00 12,62 2 7,65 5,10 3,83 3,06 2,55 7,13 -9,76 7,65
 C280x75x1.50 5,36 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,70 -2,81 1,92
 x2.00 7,10 2 3,09 2,06 1,54 1,24 1,03 2,88 -4,28 3,09
 x2.50 8,81 2 4,47 2,98 2,23 1,79 1,49 4,24 -5,70 4,47
 x3.00 10,50 2 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,50 -7,22 5,94
 C350x75x1.50 6,19 2 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,07 -3,48 2,37
 x2.00 8,20 2 3,94 2,62 1,97 1,57 1,31 3,63 -5,35 3,94
 x2.50 10,19 2 5,61 3,74 2,80 2,24 1,87 5,39 -7,15 5,61
 x3.00 12,14 2 7,62 5,08 3,81 3,05 2,54 7,36 -9,15 7,62
 C400x75x1.50 6,78 2 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,33 -3,92 2,67
 x2.00 8,99 2 4,52 3,02 2,26 1,81 1,51 4,18 -6,06 4,52
 x2.50 11,17 2 6,56 4,37 3,28 2,63 2,19 6,21 -8,14 6,56
 x3.00 13,32 2 8,76 5,84 4,38 3,50 2,92 8,52 -10,49 8,76
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,47 0,31 0,24 0,19 0,16 0,38 -0,62 0,27
 x2.00 3,42 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,54 -0,86 0,35
 x2.50 4,26 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,71 -1,10 0,43
 x3.00 5,04 3 0,97 0,65 0,48 0,39 0,32 0,87 -1,38 0,50
 C150x48x1.50 3,16 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,61 -1,02 0,72
 x2.00 4,21 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,87 -1,45 0,95
 x2.50 5,20 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,11 -1,85 1,17
 x3.00 6,24 3 1,52 1,02 0,76 0,61 0,51 1,37 -2,25 1,38
 C200x48x1.50 3,76 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,86 -1,39 1,05
 x2.00 5,01 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,29 -2,01 1,48
 x2.50 6,20 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,66 -2,69 1,88
 x3.00 7,44 3 2,24 1,50 1,12 0,90 0,75 2,02 -3,28 2,24
 C250x48x1.50 4,36 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,11 -1,76 1,34
 x2.00 5,81 3 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,70 -2,56 1,93
 x2.50 7,20 3 2,54 1,70 1,27 1,02 0,85 2,29 -3,46 2,54
 x3.00 8,64 3 3,11 2,07 1,55 1,24 1,04 2,80 -4,42 3,11
 C280x48x1.50 4,63 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,29 -1,98 1,50
 x2.00 6,13 3 2,20 1,46 1,10 0,88 0,73 1,95 -2,94 2,20
 x2.50 7,59 3 2,91 1,94 1,45 1,16 0,97 2,64 -3,91 2,91
 x3.00 9,04 3 3,64 2,42 1,82 1,45 1,21 3,30 -5,01 3,64
 C300x48x1.50 4,96 3 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,38 -2,14 1,61
 x2.00 6,61 3 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,18 -3,19 2,48
 x2.50 8,20 3 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 2,95 -4,24 3,22
 x3.00 9,84 3 4,04 2,69 2,02 1,62 1,35 3,73 -5,44 4,04
 C100x60x1.50 2,88 3 0,53 0,35 0,27 0,21 0,18 0,45 -0,69 0,32
 x2.00 3,84 3 0,77 0,51 0,39 0,31 0,26 0,67 -0,98 0,42
 x2.50 4,70 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,88 -1,25 0,51
 x3.00 5,64 3 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,08 -1,55 0,60
 C150x60x1.50 3,48 3 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,74 -1,13 0,85
 x2.00 4,64 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,12 -1,64 1,12
 x2.50 5,70 3 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,48 -2,10 1,38
 x3.00 6,84 3 1,99 1,32 0,99 0,79 0,66 1,83 -2,57 1,63
 C200x60x1.50 4,14 3 1,16 0,78 0,58 0,47 0,39 1,01 -1,56 1,16
 x2.00 5,52 3 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,69 -2,28 1,85
 x2.50 6,80 3 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,21 -3,03 2,44
 x3.00 8,16 3 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,72 -3,72 2,94
 C250x60x1.50 4,74 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,25 -1,98 1,45
 x2.00 6,32 3 2,32 1,55 1,16 0,93 0,78 2,16 -2,89 2,32
 x2.50 7,80 3 3,25 2,17 1,63 1,30 1,09 3,01 -3,88 3,25
 x3.00 9,36 3 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,74 -4,94 4,06
 C280x60x1.50 5,01 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,42 -2,23 1,62
 x2.00 6,63 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,43 -3,24 2,60
 x2.50 8,22 3 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,45 -4,38 3,72
 x3.00 9,79 3 4,67 3,12 2,34 1,87 1,56 4,39 -5,59 4,67
 C300x60x1.50 5,34 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,53 -2,39 1,74
 x2.00 7,10 3 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,62 -3,54 2,84
 x2.50 8,80 3 4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,76 -4,71 4,03
 x3.00 10,56 3 5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,79 -6,03 5,08
 C350x60x1.50 5,84 3 2,06 1,37 1,03 0,83 0,69 1,79 -2,79 2,06
 x2.00 7,73 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,08 -4,15 3,34
 x2.50 9,60 3 4,85 3,23 2,43 1,94 1,62 4,54 -5,63 4,85
 x3.00 11,44 3 6,11 4,07 3,05 2,44 2,04 5,80 -7,11 6,11
 C400x60x1.50 6,42 3 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,06 -3,16 2,37
 x2.00 8,51 3 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,55 -4,75 3,84
 x2.50 10,58 3 5,60 3,74 2,80 2,24 1,87 5,29 -6,47 5,60
 x3.00 12,62 3 7,27 4,85 3,63 2,91 2,42 6,84 -8,32 7,27
 C280x75x1.50 5,36 3 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,40 -2,36 1,58
 x2.00 7,10 3 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,37 -3,59 2,55
 x2.50 8,81 3 3,68 2,46 1,84 1,47 1,23 3,50 -4,77 3,68
 x3.00 10,50 3 4,97 3,31 2,48 1,99 1,66 4,76 -6,04 4,97
 C350x75x1.50 6,19 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,70 -2,90 1,95
 x2.00 8,20 3 3,25 2,16 1,62 1,30 1,08 2,99 -4,52 3,25
 x2.50 10,19 3 4,63 3,09 2,31 1,85 1,54 4,45 -6,00 4,63
 x3.00 12,14 3 6,29 4,19 3,15 2,52 2,10 6,09 -7,67 6,29
 C400x75x1.50 6,78 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,92 -3,27 2,20
 x2.00 8,99 3 3,73 2,49 1,87 1,49 1,24 3,45 -5,14 3,73
 x2.50 11,17 3 5,42 3,61 2,71 2,17 1,81 5,13 -6,98 5,42
 x3.00 13,32 3 7,23 4,82 3,62 2,89 2,41 7,04 -8,81 7,23
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,31 -0,53 0,20
 x2.00 3,42 3 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,45 -0,73 0,26
 x2.50 4,26 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,59 -0,93 0,32
 x3.00 5,04 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,72 -1,15 0,38
 C150x48x1.50 3,16 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,49 -0,87 0,55
 x2.00 4,21 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,70 -1,23 0,72
 x2.50 5,20 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,90 -1,52 0,89
 x3.00 6,24 3 1,21 0,81 0,61 0,49 0,40 1,08 -1,81 1,05
 C200x48x1.50 3,76 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,67 -1,18 0,83
 x2.00 5,01 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,00 -1,70 1,17
 x2.50 6,20 3 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,29 -2,19 1,46
 x3.00 7,44 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,56 -2,60 1,74
 C250x48x1.50 4,36 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,87 -1,50 1,08
 x2.00 5,81 3 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,31 -2,17 1,52
 x2.50 7,20 3 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,77 -2,94 1,99
 x3.00 8,64 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,15 -3,53 2,40
 C280x48x1.50 4,63 3 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 0,99 -1,69 1,22
 x2.00 6,13 3 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,49 -2,49 1,73
 x2.50 7,59 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,05 -3,33 2,28
 x3.00 9,04 3 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,54 -4,13 2,83
 C300x48x1.50 4,96 3 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,10 -1,83 1,35
 x2.00 6,61 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,70 -2,71 1,92
 x2.50 8,20 3 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,30 -3,60 2,53
 x3.00 9,84 3 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,89 -4,60 3,16
 C100x60x1.50 2,88 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,59 0,24
 x2.00 3,84 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,56 -0,83 0,31
 x2.50 4,70 3 0,81 0,54 0,41 0,32 0,27 0,73 -1,05 0,38
 x3.00 5,64 3 0,99 0,66 0,49 0,39 0,33 0,90 -1,32 0,45
 C150x60x1.50 3,48 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,62 -0,96 0,65
 x2.00 4,64 3 1,06 0,71 0,53 0,43 0,35 0,93 -1,39 0,85
 x2.50 5,70 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,18 -1,78 1,05
 x3.00 6,84 3 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,48 -2,18 1,24
 C200x60x1.50 4,14 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,84 -1,30 0,98
 x2.00 5,52 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,36 -1,93 1,53
 x2.50 6,80 3 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,77 -2,57 1,97
 x3.00 8,16 3 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,17 -3,15 2,37
 C250x60x1.50 4,74 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,06 -1,69 1,22
 x2.00 6,32 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,80 -2,45 1,95
 x2.50 7,80 3 2,63 1,76 1,32 1,05 0,88 2,42 -3,29 2,63
 x3.00 9,36 3 3,26 2,17 1,63 1,31 1,09 3,00 -4,18 3,26
 C280x60x1.50 5,01 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,18 -1,90 1,36
 x2.00 6,63 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,00 -2,76 2,18
 x2.50 8,22 3 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,78 -3,71 3,01
 x3.00 9,79 3 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,53 -4,74 3,78
 C300x60x1.50 5,34 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,26 -2,04 1,46
 x2.00 7,10 3 2,38 1,59 1,19 0,95 0,79 2,17 -3,01 2,38
 x2.50 8,80 3 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 3,03 -4,00 3,27
 x3.00 10,56 3 4,11 2,74 2,05 1,64 1,37 3,85 -5,11 4,11
 C350x60x1.50 5,84 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,50 -2,39 1,70
 x2.00 7,73 3 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,54 -3,54 2,80
 x2.50 9,60 3 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,66 -4,79 3,98
 x3.00 11,44 3 4,94 3,29 2,47 1,98 1,65 4,67 -6,04 4,94
 C400x60x1.50 6,42 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,73 -2,72 1,98
 x2.00 8,51 3 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 2,97 -4,06 3,22
 x2.50 10,58 3 4,67 3,12 2,34 1,87 1,56 4,31 -5,52 4,67
 x3.00 12,62 3 5,88 3,92 2,94 2,35 1,96 5,50 -7,08 5,88
 C280x75x1.50 5,36 3 1,33 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -2,00 1,33
 x2.00 7,10 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 1,98 -3,06 2,13
 x2.50 8,81 3 3,09 2,06 1,54 1,24 1,03 2,93 -4,05 3,09
 x3.00 10,50 3 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 3,99 -5,12 4,17
 C350x75x1.50 6,19 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,43 -2,45 1,63
 x2.00 8,20 3 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,51 -3,86 2,72
 x2.50 10,19 3 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,73 -5,11 3,88
 x3.00 12,14 3 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 5,11 -6,52 5,28
 C400x75x1.50 6,78 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,62 1,61 -2,76 1,84
 x2.00 8,99 3 3,13 2,08 1,56 1,25 1,04 2,89 -4,41 3,13
 x2.50 11,17 3 4,54 3,03 2,27 1,82 1,51 4,30 -5,96 4,54
 x3.00 13,32 3 6,06 4,04 3,03 2,43 2,02 5,91 -7,50 6,06
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,26 -0,46 0,15
 x2.00 3,42 3 0,44 0,30 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,62 0,20
 x2.50 4,26 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,49 -0,80 0,24
 x3.00 5,04 3 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,61 -0,97 0,29
 C150x48x1.50 3,16 3 0,50 0,34 0,25 0,20 0,17 0,40 -0,74 0,43
 x2.00 4,21 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,57 -1,01 0,56
 x2.50 5,20 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,74 -1,25 0,69
 x3.00 6,24 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,89 -1,48 0,81
 C200x48x1.50 3,76 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,53 -1,02 0,66
 x2.00 5,01 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,79 -1,43 0,93
 x2.50 6,20 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,01 -1,77 1,16
 x3.00 7,44 3 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,23 -2,09 1,37
 C250x48x1.50 4,36 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,68 -1,30 0,84
 x2.00 5,81 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,03 -1,83 1,20
 x2.50 7,20 3 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,38 -2,37 1,57
 x3.00 8,64 3 1,87 1,24 0,93 0,75 0,62 1,67 -2,82 1,87
 C280x48x1.50 4,63 3 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,77 -1,46 0,97
 x2.00 6,13 3 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,17 -2,06 1,37
 x2.50 7,59 3 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,60 -2,70 1,79
 x3.00 9,04 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,96 -3,29 2,20
 C300x48x1.50 4,96 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,87 -1,58 1,08
 x2.00 6,61 3 1,52 1,02 0,76 0,61 0,51 1,31 -2,28 1,52
 x2.50 8,20 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,80 -2,99 2,00
 x3.00 9,84 3 2,49 1,66 1,24 1,00 0,83 2,24 -3,70 2,49
 C100x60x1.50 2,88 3 0,37 0,25 0,19 0,15 0,12 0,32 -0,51 0,18
 x2.00 3,84 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,47 -0,72 0,24
 x2.50 4,70 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,61 -0,92 0,29
 x3.00 5,64 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,76 -1,13 0,34
 C150x60x1.50 3,48 3 0,61 0,40 0,30 0,24 0,20 0,52 -0,82 0,50
 x2.00 4,64 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,20 0,66
 x2.50 5,70 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,98 -1,53 0,81
 x3.00 6,84 3 1,33 0,88 0,66 0,53 0,44 1,19 -1,87 0,96
 C200x60x1.50 4,14 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,71 -1,13 0,83
 x2.00 5,52 3 1,25 0,84 0,63 0,50 0,42 1,10 -1,66 1,25
 x2.50 6,80 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,43 -2,21 1,60
 x3.00 8,16 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,75 -2,70 1,92
 C250x60x1.50 4,74 3 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,90 -1,43 1,04
 x2.00 6,32 3 1,63 1,09 0,81 0,65 0,54 1,45 -2,11 1,63
 x2.50 7,80 3 2,14 1,43 1,07 0,86 0,72 1,96 -2,83 2,14
 x3.00 9,36 3 2,64 1,76 1,32 1,06 0,88 2,41 -3,59 2,64
 C280x60x1.50 5,01 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,01 -1,64 1,16
 x2.00 6,63 3 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,65 -2,38 1,85
 x2.50 8,22 3 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 2,25 -3,19 2,45
 x3.00 9,79 3 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,84 -4,07 3,07
 C300x60x1.50 5,34 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,08 -1,77 1,24
 x2.00 7,10 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,79 -2,55 1,98
 x2.50 8,80 3 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,45 -3,44 2,66
 x3.00 10,56 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,11 -4,39 3,34
 C350x60x1.50 5,84 3 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,26 -2,07 1,45
 x2.00 7,73 3 2,37 1,58 1,19 0,95 0,79 2,19 -3,06 2,37
 x2.50 9,60 3 3,19 2,12 1,59 1,27 1,06 2,97 -4,12 3,19
 x3.00 11,44 3 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,78 -5,19 4,02
 C400x60x1.50 6,42 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,44 -2,36 1,65
 x2.00 8,51 3 2,73 1,82 1,37 1,09 0,91 2,48 -3,51 2,73
 x2.50 10,58 3 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,49 -4,76 3,81
 x3.00 12,62 3 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 4,46 -6,10 4,70
 C280x75x1.50 5,36 3 1,11 0,74 0,56 0,44 0,37 0,99 -1,71 1,11
 x2.00 7,10 3 1,81 1,21 0,90 0,72 0,60 1,68 -2,63 1,81
 x2.50 8,81 3 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,49 -3,49 2,62
 x3.00 10,50 3 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 3,39 -4,41 3,54
 C350x75x1.50 6,19 3 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,20 -2,09 1,36
 x2.00 8,20 3 2,31 1,54 1,15 0,92 0,77 2,12 -3,34 2,31
 x2.50 10,19 3 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 3,17 -4,41 3,30
 x3.00 12,14 3 4,49 2,99 2,24 1,79 1,50 4,34 -5,61 4,49
 C400x75x1.50 6,78 3 1,54 1,02 0,77 0,61 0,51 1,34 -2,36 1,54
 x2.00 8,99 3 2,65 1,77 1,33 1,06 0,89 2,43 -3,82 2,65
 x2.50 11,17 3 3,86 2,57 1,93 1,54 1,29 3,65 -5,15 3,86
 x3.00 13,32 3 5,16 3,44 2,58 2,06 1,72 5,03 -6,46 5,16
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,22 -0,40 0,12
 x2.00 3,42 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,32 -0,54 0,15
 x2.50 4,26 3 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,42 -0,69 0,19
 x3.00 5,04 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,52 -0,83 0,22
 C150x48x1.50 3,16 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,33 -0,64 0,33
 x2.00 4,21 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,48 -0,85 0,44
 x2.50 5,20 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,62 -1,05 0,54
 x3.00 6,24 3 0,83 0,56 0,42 0,33 0,28 0,75 -1,24 0,64
 C200x48x1.50 3,76 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,42 -0,85 0,54
 x2.00 5,01 3 0,76 0,51 0,38 0,31 0,26 0,64 -1,18 0,76
 x2.50 6,20 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,82 -1,45 0,93
 x3.00 7,44 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,98 -1,71 1,11
 C250x48x1.50 4,36 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,53 -1,07 0,68
 x2.00 5,81 3 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,82 -1,50 0,97
 x2.50 7,20 3 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,06 -1,93 1,25
 x3.00 8,64 3 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,31 -2,28 1,47
 C280x48x1.50 4,63 3 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,60 -1,21 0,77
 x2.00 6,13 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,93 -1,69 1,10
 x2.50 7,59 3 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,26 -2,20 1,43
 x3.00 9,04 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,53 -2,65 1,72
 C300x48x1.50 4,96 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,68 -1,33 0,85
 x2.00 6,61 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,04 -1,87 1,22
 x2.50 8,20 3 1,59 1,06 0,80 0,64 0,53 1,42 -2,44 1,59
 x3.00 9,84 3 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,75 -2,99 1,97
 C100x60x1.50 2,88 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,27 -0,44 0,14
 x2.00 3,84 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,40 -0,62 0,18
 x2.50 4,70 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,52 -0,80 0,22
 x3.00 5,64 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,64 -0,98 0,26
 C150x60x1.50 3,48 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,44 -0,72 0,40
 x2.00 4,64 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,64 -1,04 0,52
 x2.50 5,70 3 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,83 -1,32 0,64
 x3.00 6,84 3 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,01 -1,62 0,76
 C200x60x1.50 4,14 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,59 -0,98 0,71
 x2.00 5,52 3 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,91 -1,44 1,04
 x2.50 6,80 3 1,31 0,88 0,66 0,53 0,44 1,15 -1,92 1,30
 x3.00 8,16 3 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,43 -2,35 1,54
 C250x60x1.50 4,74 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,25 0,88
 x2.00 6,32 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,19 -1,84 1,34
 x2.50 7,80 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,60 -2,45 1,76
 x3.00 9,36 3 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,95 -3,11 2,14
 C280x60x1.50 5,01 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,41 0,99
 x2.00 6,63 3 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,36 -2,07 1,53
 x2.50 8,22 3 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,84 -2,77 2,01
 x3.00 9,79 3 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,30 -3,53 2,51
 C300x60x1.50 5,34 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,93 -1,52 1,07
 x2.00 7,10 3 1,66 1,10 0,83 0,66 0,55 1,47 -2,23 1,66
 x2.50 8,80 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,00 -2,98 2,18
 x3.00 10,56 3 2,73 1,82 1,37 1,09 0,91 2,53 -3,81 2,73
 C350x60x1.50 5,84 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,08 -1,81 1,24
 x2.00 7,73 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,77 -2,66 1,98
 x2.50 9,60 3 2,61 1,74 1,31 1,04 0,87 2,42 -3,58 2,61
 x3.00 11,44 3 3,29 2,19 1,64 1,32 1,10 3,07 -4,50 3,29
 C400x60x1.50 6,42 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,24 -2,04 1,42
 x2.00 8,51 3 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,10 -3,07 2,34
 x2.50 10,58 3 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,85 -4,15 3,12
 x3.00 12,62 3 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,62 -5,30 3,84
 C280x75x1.50 5,36 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,84 -1,48 0,96
 x2.00 7,10 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,44 -2,29 1,56
 x2.50 8,81 3 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,14 -3,04 2,25
 x3.00 10,50 3 3,04 2,03 1,52 1,22 1,01 2,89 -3,83 3,04
 C350x75x1.50 6,19 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,03 -1,82 1,17
 x2.00 8,20 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,82 -2,92 1,95
 x2.50 10,19 3 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,72 -3,84 2,83
 x3.00 12,14 3 3,86 2,57 1,93 1,54 1,29 3,73 -4,88 3,86
 C400x75x1.50 6,78 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -2,05 1,32
 x2.00 8,99 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,10 -3,35 2,28
 x2.50 11,17 3 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,09 -4,50 3,32
 x3.00 13,32 3 4,43 2,95 2,22 1,77 1,48 4,32 -5,63 4,43
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

66

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 0,19 -0,35 0,09
 x2.00 3,42 3 0,32 0,22 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,48 0,12
 x2.50 4,26 3 0,41 0,27 0,20 0,16 0,14 0,36 -0,60 0,14
 x3.00 5,04 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,16 0,44 -0,72 0,17
 C150x48x1.50 3,16 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,28 -0,55 0,27
 x2.00 4,21 3 0,49 0,32 0,24 0,20 0,16 0,41 -0,73 0,35
 x2.50 5,20 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,53 -0,89 0,43
 x3.00 6,24 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,63 -1,05 0,51
 C200x48x1.50 3,76 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,35 -0,72 0,45
 x2.00 5,01 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,53 -0,99 0,64
 x2.50 6,20 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,67 -1,21 0,78
 x3.00 7,44 3 0,91 0,61 0,46 0,37 0,30 0,81 -1,42 0,91
 C250x48x1.50 4,36 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,42 -0,89 0,55
 x2.00 5,81 3 0,79 0,52 0,39 0,31 0,26 0,65 -1,25 0,79
 x2.50 7,20 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,59 1,00
 x3.00 8,64 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,03 -1,86 1,17
 C280x48x1.50 4,63 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,47 -1,00 0,62
 x2.00 6,13 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,74 -1,40 0,88
 x2.50 7,59 3 1,15 0,76 0,57 0,46 0,38 0,99 -1,81 1,15
 x3.00 9,04 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,20 -2,15 1,36
 C300x48x1.50 4,96 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,53 -1,11 0,69
 x2.00 6,61 3 0,99 0,66 0,49 0,39 0,33 0,83 -1,55 0,99
 x2.50 8,20 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,11 -2,01 1,28
 x3.00 9,84 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,37 -2,44 1,56
 C100x60x1.50 2,88 3 0,27 0,18 0,14 0,11 0,09 0,23 -0,39 0,11
 x2.00 3,84 3 0,40 0,26 0,20 0,16 0,13 0,35 -0,55 0,14
 x2.50 4,70 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,70 0,17
 x3.00 5,64 3 0,61 0,41 0,31 0,24 0,20 0,55 -0,87 0,20
 C150x60x1.50 3,48 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,37 -0,63 0,31
 x2.00 4,64 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,55 -0,91 0,41
 x2.50 5,70 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,71 -1,16 0,51
 x3.00 6,84 3 0,95 0,63 0,48 0,38 0,32 0,87 -1,42 0,60
 C200x60x1.50 4,14 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,49 -0,87 0,61
 x2.00 5,52 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,76 -1,27 0,84
 x2.50 6,80 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,97 -1,68 1,04
 x3.00 8,16 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,17 -2,00 1,23
 C250x60x1.50 4,74 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,64 -1,11 0,77
 x2.00 6,32 3 1,11 0,74 0,56 0,44 0,37 0,98 -1,62 1,11
 x2.50 7,80 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,31 -2,16 1,45
 x3.00 9,36 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,59 -2,68 1,76
 C280x60x1.50 5,01 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,73 -1,25 0,85
 x2.00 6,63 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,12 -1,82 1,26
 x2.50 8,22 3 1,66 1,10 0,83 0,66 0,55 1,50 -2,43 1,66
 x3.00 9,79 3 2,06 1,37 1,03 0,82 0,69 1,87 -3,11 2,06
 C300x60x1.50 5,34 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,79 -1,34 0,92
 x2.00 7,10 3 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,21 -1,96 1,37
 x2.50 8,80 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,64 -2,62 1,80
 x3.00 10,56 3 2,24 1,50 1,12 0,90 0,75 2,07 -3,35 2,24
 C350x60x1.50 5,84 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,94 -1,58 1,08
 x2.00 7,73 3 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,46 -2,31 1,64
 x2.50 9,60 3 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 1,95 -3,15 2,15
 x3.00 11,44 3 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,51 -3,97 2,70
 C400x60x1.50 6,42 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,08 -1,81 1,23
 x2.00 8,51 3 1,94 1,30 0,97 0,78 0,65 1,70 -2,70 1,94
 x2.50 10,58 3 2,56 1,71 1,28 1,03 0,85 2,31 -3,64 2,56
 x3.00 12,62 3 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,96 -4,58 3,16
 C280x75x1.50 5,36 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,73 -1,29 0,83
 x2.00 7,10 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,25 -2,02 1,35
 x2.50 8,81 3 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,85 -2,67 1,95
 x3.00 10,50 3 2,59 1,73 1,29 1,04 0,86 2,42 -3,36 2,59
 C350x75x1.50 6,19 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,89 -1,59 1,02
 x2.00 8,20 3 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,58 -2,57 1,69
 x2.50 10,19 3 2,45 1,64 1,23 0,98 0,82 2,35 -3,38 2,45
 x3.00 12,14 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,12 3,22 -4,29 3,34
 C400x75x1.50 6,78 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,00 -1,79 1,15
 x2.00 8,99 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,82 -2,95 1,98
 x2.50 11,17 3 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,72 -3,96 2,88
 x3.00 13,32 3 3,85 2,56 1,92 1,54 1,28 3,75 -5,03 3,85
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 3,33 2,22 1,66 1,33 1,11 2,53 -4,34 3,33
 x2.00 3,42 1 4,41 2,94 2,21 1,76 1,47 3,55 -5,89 4,41
 x2.50 4,26 1 5,38 3,59 2,69 2,15 1,79 4,44 -7,32 5,38
 x3.00 5,04 1 6,29 4,20 3,15 2,52 2,10 5,38 -8,74 6,29
 C150x48x1.50 3,16 1 5,75 3,83 2,88 2,30 1,92 4,42 -6,85 5,75
 x2.00 4,21 1 7,74 5,16 3,87 3,10 2,58 6,26 -9,90 7,74
 x2.50 5,20 1 9,55 6,36 4,77 3,82 3,18 8,10 -12,65 9,55
 x3.00 6,24 1 11,26 7,50 5,63 4,50 3,75 9,87 -15,16 11,26
 C200x48x1.50 3,76 1 8,15 5,43 4,07 3,26 2,72 6,47 -8,90 8,15
 x2.00 5,01 1 11,50 7,67 5,75 4,60 3,83 9,44 -13,44 11,50
 x2.50 6,20 1 14,52 9,68 7,26 5,81 4,84 12,37 -18,19 14,52
 x3.00 7,44 1 17,16 11,44 8,58 6,87 5,72 15,11 -22,33 17,16
 C250x48x1.50 4,36 1 10,21 6,80 5,10 4,08 3,40 8,63 -10,64 10,21
 x2.00 5,81 1 15,21 10,14 7,61 6,08 5,07 12,82 -16,46 15,21
 x2.50 7,20 1 19,93 13,28 9,96 7,97 6,64 17,32 -22,87 19,93
 x3.00 8,64 1 24,10 16,07 12,05 9,64 8,04 21,26 -29,57 24,10
 C280x48x1.50 4,63 1 11,41 7,61 5,71 4,57 3,80 9,95 -11,51 11,41
 x2.00 6,13 1 17,46 11,64 8,73 6,98 5,82 14,86 -18,05 17,46
 x2.50 7,59 1 22,98 15,32 11,49 9,19 7,66 20,17 -25,31 22,98
 x3.00 9,04 1 28,63 19,09 14,32 11,45 9,55 25,27 -33,20 28,63
 C300x48x1.50 4,96 1 11,98 7,99 5,99 4,79 4,00 10,83 -12,09 11,98
 x2.00 6,61 1 18,98 12,65 9,49 7,59 6,33 16,44 -19,12 18,98
 x2.50 8,20 1 25,30 16,87 12,65 10,12 8,43 22,37 -26,96 25,30
 x3.00 9,84 1 31,59 21,06 15,80 12,64 10,53 28,45 -35,50 31,59
 C100x60x1.50 2,88 1 3,85 2,56 1,92 1,54 1,28 2,96 -4,74 3,85
 x2.00 3,84 1 5,07 3,38 2,53 2,03 1,69 4,29 -6,61 5,07
 x2.50 4,70 1 6,20 4,13 3,10 2,48 2,07 5,37 -8,19 6,20
 x3.00 5,64 1 7,27 4,85 3,64 2,91 2,42 6,48 -9,76 7,27
 C150x60x1.50 3,48 1 6,62 4,41 3,31 2,65 2,21 5,25 -7,51 6,62
 x2.00 4,64 1 9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 7,69 -10,99 9,00
 x2.50 5,70 1 11,08 7,39 5,54 4,43 3,69 9,86 -14,01 11,08
 x3.00 6,84 1 13,10 8,73 6,55 5,24 4,37 11,95 -16,75 13,10
 C200x60x1.50 4,14 1 8,83 5,88 4,41 3,53 2,94 7,64 -9,73 8,83
 x2.00 5,52 1 13,29 8,86 6,64 5,32 4,43 11,52 -14,80 13,29
 x2.50 6,80 1 16,66 11,11 8,33 6,67 5,55 14,86 -19,82 16,66
 x3.00 8,16 1 19,75 13,17 9,88 7,90 6,58 18,07 -24,39 19,75
 C250x60x1.50 4,74 1 11,03 7,35 5,51 4,41 3,68 9,67 -11,48 11,03
 x2.00 6,32 1 17,51 11,67 8,75 7,00 5,84 15,45 -17,87 17,51
 x2.50 7,80 1 22,87 15,25 11,44 9,15 7,62 20,67 -24,90 22,87
 x3.00 9,36 1 27,50 18,33 13,75 11,00 9,17 25,18 -31,84 27,50
 C280x60x1.50 5,01 1 12,18 8,12 6,09 4,87 4,06 10,85 -12,29 12,18
 x2.00 6,63 1 19,28 12,86 9,64 7,71 6,43 17,81 -19,43 19,28
 x2.50 8,22 1 26,31 17,54 13,16 10,53 8,77 23,96 -27,35 26,31
 x3.00 9,79 1 32,54 21,69 16,27 13,01 10,85 29,80 -35,92 32,54
 C300x60x1.50 5,34 1 12,66 8,44 6,33 5,06 4,22 11,54 -12,78 12,66
 x2.00 7,10 1 20,23 13,49 10,11 8,09 6,74 19,14 -20,38 20,23
 x2.50 8,80 1 28,70 19,13 14,35 11,48 9,57 26,21 -28,89 28,70
 x3.00 10,56 1 35,80 23,87 17,90 14,32 11,93 33,10 -38,14 35,80
 C350x60x1.50 5,84 1 13,64 9,09 6,82 5,45 4,55 12,53 -13,76 13,64
 x2.00 7,73 1 22,25 14,83 11,13 8,90 7,42 21,16 -22,42 22,25
 x2.50 9,60 1 32,08 21,38 16,04 12,83 10,69 30,90 -32,29 32,08
 x3.00 11,44 1 42,89 28,59 21,45 17,16 14,30 40,66 -43,14 42,89
 C400x60x1.50 6,42 1 14,36 9,57 7,18 5,74 4,79 13,30 -14,50 14,36
 x2.00 8,51 1 23,84 15,90 11,92 9,54 7,95 22,76 -24,03 23,84
 x2.50 10,58 1 34,86 23,24 17,43 13,94 11,62 33,68 -35,09 34,86
 x3.00 12,62 1 47,13 31,42 23,56 18,85 15,71 45,87 -47,41 47,13
 C280x75x1.50 5,36 1 12,08 8,05 6,04 4,83 4,03 10,59 -12,80 12,08
 x2.00 7,10 1 19,22 12,81 9,61 7,69 6,41 17,88 -20,53 19,22
 x2.50 8,81 1 27,70 18,47 13,85 11,08 9,23 26,28 -28,93 27,70
 x3.00 10,50 1 35,36 23,57 17,68 14,14 11,79 32,91 -37,84 35,36
 C350x75x1.50 6,19 1 14,12 9,41 7,06 5,65 4,71 12,93 -14,26 14,12
 x2.00 8,20 1 23,18 15,45 11,59 9,27 7,73 22,10 -23,36 23,18
 x2.50 10,19 1 33,51 22,34 16,76 13,40 11,17 32,37 -33,74 33,51
 x3.00 12,14 1 44,83 29,89 22,41 17,93 14,94 43,58 -45,10 44,83
 C400x75x1.50 6,78 1 14,74 9,83 7,37 5,90 4,91 13,72 -14,89 14,74
 x2.00 8,99 1 24,63 16,42 12,31 9,85 8,21 23,59 -24,83 24,63
 x2.50 11,17 1 36,13 24,09 18,06 14,45 12,04 35,01 -36,38 36,13
 x3.00 13,32 1 48,94 32,62 24,47 19,57 16,31 47,71 -49,23 48,94
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

68

ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,60 -2,86 2,13
 x2.00 3,42 1 2,84 1,89 1,42 1,13 0,95 2,26 -3,92 2,84
 x2.50 4,26 1 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 2,89 -5,00 3,52
 x3.00 5,04 1 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,41 -5,97 4,09
 C150x48x1.50 3,16 1 3,58 2,38 1,79 1,43 1,19 2,73 -4,58 3,58
 x2.00 4,21 1 4,79 3,19 2,39 1,92 1,60 3,87 -6,58 4,79
 x2.50 5,20 1 5,97 3,98 2,98 2,39 1,99 4,96 -8,50 5,97
 x3.00 6,24 1 7,06 4,71 3,53 2,83 2,36 5,88 -10,30 7,06
 C200x48x1.50 3,76 1 5,05 3,37 2,52 2,02 1,68 3,99 -6,05 5,05
 x2.00 5,01 1 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 5,81 -9,02 7,10
 x2.50 6,20 1 8,94 5,96 4,47 3,58 2,98 7,46 -12,22 8,94
 x3.00 7,44 1 10,69 7,13 5,35 4,28 3,56 9,07 -15,16 10,69
 C250x48x1.50 4,36 1 6,70 4,47 3,35 2,68 2,23 5,31 -7,37 6,70
 x2.00 5,81 1 9,38 6,26 4,69 3,75 3,13 7,88 -11,21 9,38
 x2.50 7,20 1 12,26 8,17 6,13 4,90 4,09 10,40 -15,42 12,26
 x3.00 8,64 1 14,85 9,90 7,42 5,94 4,95 12,64 -19,93 14,85
 C280x48x1.50 4,63 1 7,53 5,02 3,77 3,01 2,51 6,12 -8,07 7,53
 x2.00 6,13 1 10,76 7,18 5,38 4,31 3,59 9,12 -12,41 10,76
 x2.50 7,59 1 14,13 9,42 7,06 5,65 4,71 12,16 -17,20 14,13
 x3.00 9,04 1 17,53 11,69 8,77 7,01 5,85 14,97 -22,37 17,53
 C300x48x1.50 4,96 1 8,07 5,38 4,04 3,23 2,69 6,77 -8,55 8,07
 x2.00 6,61 1 11,86 7,90 5,93 4,74 3,95 10,12 -13,25 11,86
 x2.50 8,20 1 15,60 10,40 7,80 6,24 5,20 13,50 -18,44 15,60
 x3.00 9,84 1 19,41 12,94 9,71 7,77 6,47 16,92 -24,06 19,41
 C100x60x1.50 2,88 1 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 1,85 -3,11 2,46
 x2.00 3,84 1 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 2,65 -4,41 3,28
 x2.50 4,70 1 4,03 2,68 2,01 1,61 1,34 3,42 -5,51 4,03
 x3.00 5,64 1 4,72 3,14 2,36 1,89 1,57 4,12 -6,57 4,72
 C150x60x1.50 3,48 1 4,23 2,82 2,11 1,69 1,41 3,29 -4,99 4,23
 x2.00 4,64 1 5,69 3,80 2,85 2,28 1,90 4,74 -7,33 5,69
 x2.50 5,70 1 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,05 -9,42 7,10
 x3.00 6,84 1 8,38 5,59 4,19 3,35 2,79 7,38 -11,27 8,38
 C200x60x1.50 4,14 1 5,68 3,79 2,84 2,27 1,89 4,78 -6,60 5,68
 x2.00 5,52 1 8,39 5,60 4,20 3,36 2,80 7,10 -9,98 8,39
 x2.50 6,80 1 10,60 7,07 5,30 4,24 3,53 9,26 -13,41 10,60
 x3.00 8,16 1 12,61 8,41 6,31 5,04 4,20 11,32 -16,46 12,61
 C250x60x1.50 4,74 1 7,07 4,71 3,53 2,83 2,36 6,24 -8,02 7,07
 x2.00 6,32 1 11,05 7,37 5,53 4,42 3,69 9,53 -12,27 11,05
 x2.50 7,80 1 14,43 9,62 7,21 5,77 4,81 12,82 -16,88 14,43
 x3.00 9,36 1 17,53 11,69 8,76 7,01 5,84 15,76 -21,77 17,53
 C280x60x1.50 5,01 1 8,05 5,37 4,03 3,22 2,68 7,00 -8,73 8,05
 x2.00 6,63 1 12,66 8,44 6,33 5,07 4,22 10,80 -13,49 12,66
 x2.50 8,22 1 16,60 11,07 8,30 6,64 5,53 14,84 -18,72 16,60
 x3.00 9,79 1 20,63 13,75 10,31 8,25 6,88 18,64 -24,34 20,63
 C300x60x1.50 5,34 1 8,64 5,76 4,32 3,45 2,88 7,52 -9,15 8,64
 x2.00 7,10 1 13,65 9,10 6,83 5,46 4,55 11,80 -14,26 13,65
 x2.50 8,80 1 18,10 12,06 9,05 7,24 6,03 16,24 -19,91 18,10
 x3.00 10,56 1 22,55 15,03 11,27 9,02 7,52 20,57 -26,00 22,55
 C350x60x1.50 5,84 1 9,93 6,62 4,97 3,97 3,31 8,82 -10,06 9,93
 x2.00 7,73 1 15,83 10,55 7,91 6,33 5,28 14,36 -16,00 15,83
 x2.50 9,60 1 21,91 14,61 10,96 8,77 7,30 19,76 -22,64 21,91
 x3.00 11,44 1 27,44 18,29 13,72 10,98 9,15 24,80 -29,87 27,44
 C400x60x1.50 6,42 1 10,64 7,10 5,32 4,26 3,55 9,79 -10,78 10,64
 x2.00 8,51 1 17,27 11,51 8,63 6,91 5,76 16,20 -17,45 17,27
 x2.50 10,58 1 24,79 16,53 12,40 9,92 8,26 23,56 -25,02 24,79
 x3.00 12,62 1 32,48 21,66 16,24 12,99 10,83 30,07 -33,35 32,48
 C280x75x1.50 5,36 1 7,78 5,19 3,89 3,11 2,59 6,86 -9,10 7,78
 x2.00 7,10 1 12,41 8,27 6,21 4,97 4,14 11,35 -14,43 12,41
 x2.50 8,81 1 17,88 11,92 8,94 7,15 5,96 16,87 -20,00 17,88
 x3.00 10,50 1 22,72 15,15 11,36 9,09 7,57 20,98 -25,88 22,72
 C350x75x1.50 6,19 1 9,58 6,38 4,79 3,83 3,19 8,36 -10,49 9,58
 x2.00 8,20 1 15,81 10,54 7,91 6,32 5,27 14,55 -16,88 15,81
 x2.50 10,19 1 22,49 15,00 11,25 9,00 7,50 21,59 -23,92 22,49
 x3.00 12,14 1 30,19 20,13 15,10 12,08 10,06 27,86 -31,52 30,19
 C400x75x1.50 6,78 1 10,64 7,09 5,32 4,26 3,55 9,43 -11,20 10,64
 x2.00 8,99 1 18,01 12,01 9,01 7,20 6,00 16,80 -18,26 18,01
 x2.50 11,17 1 26,00 17,33 13,00 10,40 8,67 24,91 -26,24 26,00
 x3.00 13,32 1 34,69 23,13 17,34 13,88 11,56 33,68 -34,98 34,69
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

69

ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,14 -2,03 1,49
 x2.00 3,42 1 1,99 1,33 0,99 0,80 0,66 1,60 -2,77 1,99
 x2.50 4,26 1 2,48 1,66 1,24 0,99 0,83 2,05 -3,54 2,48
 x3.00 5,04 1 2,91 1,94 1,46 1,17 0,97 2,44 -4,24 2,91
 C150x48x1.50 3,16 1 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 1,79 -3,26 2,41
 x2.00 4,21 1 3,21 2,14 1,61 1,29 1,07 2,55 -4,54 3,21
 x2.50 5,20 1 3,98 2,66 1,99 1,59 1,33 3,27 -5,61 3,98
 x3.00 6,24 1 4,75 3,16 2,37 1,90 1,58 3,97 -6,68 4,75
 C200x48x1.50 3,76 1 3,31 2,21 1,66 1,33 1,10 2,59 -4,36 3,31
 x2.00 5,01 1 4,65 3,10 2,33 1,86 1,55 3,77 -6,46 4,65
 x2.50 6,20 1 5,79 3,86 2,90 2,32 1,93 4,83 -8,13 5,79
 x3.00 7,44 1 6,89 4,59 3,44 2,76 2,30 5,75 -9,63 6,89
 C250x48x1.50 4,36 1 4,30 2,87 2,15 1,72 1,44 3,43 -5,37 4,30
 x2.00 5,81 1 6,11 4,07 3,05 2,44 2,04 5,10 -8,08 6,11
 x2.50 7,20 1 7,94 5,30 3,97 3,18 2,65 6,68 -10,99 7,94
 x3.00 8,64 1 9,50 6,34 4,75 3,80 3,17 8,09 -13,11 9,50
 C280x48x1.50 4,63 1 5,01 3,34 2,50 2,00 1,67 3,94 -5,93 5,01
 x2.00 6,13 1 6,99 4,66 3,50 2,80 2,33 5,78 -9,00 6,99
 x2.50 7,59 1 9,14 6,10 4,57 3,66 3,05 7,84 -12,43 9,14
 x3.00 9,04 1 11,22 7,48 5,61 4,49 3,74 9,57 -15,36 11,22
 C300x48x1.50 4,96 1 5,54 3,70 2,77 2,22 1,85 4,38 -6,33 5,54
 x2.00 6,61 1 7,73 5,15 3,86 3,09 2,58 6,44 -9,66 7,73
 x2.50 8,20 1 10,13 6,76 5,07 4,05 3,38 8,74 -13,34 10,13
 x3.00 9,84 1 12,56 8,37 6,28 5,02 4,19 10,82 -17,20 12,56
 C100x60x1.50 2,88 1 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,32 -2,21 1,72
 x2.00 3,84 1 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 1,87 -3,14 2,30
 x2.50 4,70 1 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,39 -4,02 2,88
 x3.00 5,64 1 3,40 2,26 1,70 1,36 1,13 2,88 -4,84 3,40
 C150x60x1.50 3,48 1 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,24 -3,56 2,89
 x2.00 4,64 1 3,89 2,59 1,94 1,56 1,30 3,14 -5,24 3,89
 x2.50 5,70 1 4,86 3,24 2,43 1,94 1,62 4,05 -6,74 4,86
 x3.00 6,84 1 5,83 3,89 2,92 2,33 1,94 5,02 -8,26 5,83
 C200x60x1.50 4,14 1 3,97 2,65 1,99 1,59 1,32 3,23 -4,85 3,97
 x2.00 5,52 1 5,69 3,79 2,85 2,28 1,90 4,73 -7,19 5,69
 x2.50 6,80 1 7,16 4,78 3,58 2,87 2,39 6,09 -9,64 7,16
 x3.00 8,16 1 8,58 5,72 4,29 3,43 2,86 7,41 -11,91 8,58
 C250x60x1.50 4,74 1 5,03 3,35 2,52 2,01 1,68 4,28 -5,98 5,03
 x2.00 6,32 1 7,49 4,99 3,74 3,00 2,50 6,28 -8,94 7,49
 x2.50 7,80 1 9,76 6,51 4,88 3,90 3,25 8,44 -12,20 9,76
 x3.00 9,36 1 11,83 7,89 5,91 4,73 3,94 10,40 -15,67 11,83
 C280x60x1.50 5,01 1 5,63 3,75 2,82 2,25 1,88 4,90 -6,47 5,63
 x2.00 6,63 1 8,58 5,72 4,29 3,43 2,86 7,27 -9,90 8,58
 x2.50 8,22 1 11,23 7,48 5,61 4,49 3,74 9,61 -13,61 11,23
 x3.00 9,79 1 13,92 9,28 6,96 5,57 4,64 12,28 -17,59 13,92
 C300x60x1.50 5,34 1 6,04 4,03 3,02 2,42 2,01 5,26 -6,85 6,04
 x2.00 7,10 1 9,32 6,21 4,66 3,73 3,11 7,94 -10,52 9,32
 x2.50 8,80 1 12,23 8,16 6,12 4,89 4,08 10,62 -14,53 12,23
 x3.00 10,56 1 15,22 10,14 7,61 6,09 5,07 13,60 -18,85 15,22
 C350x60x1.50 5,84 1 7,07 4,71 3,54 2,83 2,36 6,17 -7,66 7,07
 x2.00 7,73 1 11,41 7,61 5,70 4,56 3,80 9,69 -11,95 11,41
 x2.50 9,60 1 14,80 9,87 7,40 5,92 4,93 13,11 -16,71 14,80
 x3.00 11,44 1 18,51 12,34 9,25 7,40 6,17 16,58 -21,86 18,51
 C400x60x1.50 6,42 1 8,11 5,41 4,06 3,25 2,71 7,10 -8,33 8,11
 x2.00 8,51 1 13,14 8,76 6,57 5,26 4,38 11,49 -13,21 13,14
 x2.50 10,58 1 17,41 11,61 8,71 6,97 5,80 15,57 -18,68 17,41
 x3.00 12,62 1 21,87 14,58 10,93 8,75 7,29 19,87 -24,65 21,87
 C280x75x1.50 5,36 1 5,42 3,62 2,71 2,17 1,81 4,79 -6,88 5,42
 x2.00 7,10 1 8,66 5,77 4,33 3,46 2,89 8,06 -10,64 8,66
 x2.50 8,81 1 12,48 8,32 6,24 4,99 4,16 11,26 -14,58 12,48
 x3.00 10,50 1 15,59 10,40 7,80 6,24 5,20 14,21 -18,73 15,59
 C350x75x1.50 6,19 1 6,67 4,45 3,33 2,67 2,22 5,83 -7,99 6,67
 x2.00 8,20 1 11,03 7,35 5,51 4,41 3,68 10,18 -12,70 11,03
 x2.50 10,19 1 15,69 10,46 7,85 6,28 5,23 15,05 -17,75 15,69
 x3.00 12,14 1 20,72 13,81 10,36 8,29 6,91 19,19 -23,16 20,72
 C400x75x1.50 6,78 1 7,52 5,02 3,76 3,01 2,51 6,58 -8,68 7,52
 x2.00 8,99 1 12,68 8,45 6,34 5,07 4,23 11,72 -13,93 12,68
 x2.50 11,17 1 18,35 12,23 9,18 7,34 6,12 17,35 -19,72 18,35
 x3.00 13,32 1 24,49 16,33 12,24 9,80 8,16 22,84 -25,99 24,49
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 1 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 0,86 -1,51 1,09
 x2.00 3,42 1 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,21 -2,06 1,43
 x2.50 4,26 1 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,55 -2,55 1,75
 x3.00 5,04 1 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,86 -3,04 2,05
 C150x48x1.50 3,16 1 1,75 1,16 0,87 0,70 0,58 1,32 -2,38 1,75
 x2.00 4,21 1 2,33 1,55 1,17 0,93 0,78 1,86 -3,13 2,33
 x2.50 5,20 1 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,38 -3,84 2,88
 x3.00 6,24 1 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 2,88 -4,53 3,42
 C200x48x1.50 3,76 1 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 1,76 -3,14 2,30
 x2.00 5,01 1 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 2,60 -4,38 3,24
 x2.50 6,20 1 3,99 2,66 2,00 1,60 1,33 3,26 -5,36 3,99
 x3.00 7,44 1 4,71 3,14 2,36 1,88 1,57 3,95 -6,30 4,71
 C250x48x1.50 4,36 1 2,92 1,94 1,46 1,17 0,97 2,24 -3,94 2,92
 x2.00 5,81 1 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,35 -5,58 4,14
 x2.50 7,20 1 5,35 3,57 2,68 2,14 1,78 4,45 -7,16 5,35
 x3.00 8,64 1 6,31 4,21 3,16 2,52 2,10 5,37 -8,41 6,31
 C280x48x1.50 4,63 1 3,37 2,25 1,69 1,35 1,12 2,60 -4,52 3,37
 x2.00 6,13 1 4,71 3,14 2,35 1,88 1,57 3,86 -6,30 4,71
 x2.50 7,59 1 6,13 4,09 3,07 2,45 2,04 5,22 -8,19 6,13
 x3.00 9,04 1 7,40 4,93 3,70 2,96 2,47 6,30 -9,80 7,40
 C300x48x1.50 4,96 1 3,74 2,49 1,87 1,50 1,25 2,90 -4,95 3,74
 x2.00 6,61 1 5,21 3,47 2,61 2,08 1,74 4,31 -6,97 5,21
 x2.50 8,20 1 6,81 4,54 3,40 2,72 2,27 5,84 -9,09 6,81
 x3.00 9,84 1 8,38 5,59 4,19 3,35 2,79 7,14 -11,10 8,38
 C100x60x1.50 2,88 1 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 0,97 -1,65 1,28
 x2.00 3,84 1 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,41 -2,35 1,70
 x2.50 4,70 1 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 1,80 -3,00 2,09
 x3.00 5,64 1 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,18 -3,71 2,46
 C150x60x1.50 3,48 1 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,61 -2,67 2,10
 x2.00 4,64 1 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,30 -3,93 2,83
 x2.50 5,70 1 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 2,95 -5,04 3,53
 x3.00 6,84 1 4,23 2,82 2,11 1,69 1,41 3,59 -6,14 4,23
 C200x60x1.50 4,14 1 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,25 -3,67 2,88
 x2.00 5,52 1 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,28 -5,42 4,05
 x2.50 6,80 1 5,07 3,38 2,54 2,03 1,69 4,22 -7,25 5,07
 x3.00 8,16 1 6,05 4,04 3,03 2,42 2,02 5,13 -8,76 6,05
 C250x60x1.50 4,74 1 3,64 2,43 1,82 1,46 1,22 2,94 -4,58 3,64
 x2.00 6,32 1 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 4,43 -6,78 5,28
 x2.50 7,80 1 6,87 4,58 3,43 2,75 2,29 5,86 -9,21 6,87
 x3.00 9,36 1 8,26 5,51 4,13 3,31 2,75 6,98 -11,79 8,26
 C280x60x1.50 5,01 1 4,15 2,77 2,08 1,66 1,38 3,44 -5,08 4,15
 x2.00 6,63 1 6,03 4,02 3,02 2,41 2,01 5,11 -7,55 6,03
 x2.50 8,22 1 7,89 5,26 3,94 3,15 2,63 6,72 -10,31 7,89
 x3.00 9,79 1 9,72 6,48 4,86 3,89 3,24 8,19 -13,27 9,72
 C300x60x1.50 5,34 1 4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 3,75 -5,38 4,45
 x2.00 7,10 1 6,55 4,37 3,28 2,62 2,19 5,59 -8,05 6,55
 x2.50 8,80 1 8,59 5,73 4,29 3,44 2,86 7,42 -11,04 8,59
 x3.00 10,56 1 10,66 7,10 5,33 4,26 3,55 9,27 -14,26 10,66
 C350x60x1.50 5,84 1 5,21 3,47 2,61 2,08 1,74 4,55 -6,00 5,21
 x2.00 7,73 1 8,02 5,35 4,01 3,21 2,68 6,81 -9,22 8,02
 x2.50 9,60 1 10,37 6,92 5,19 4,15 3,46 9,12 -12,79 10,37
 x3.00 11,44 1 12,95 8,63 6,47 5,18 4,32 11,37 -16,64 12,95
 C400x60x1.50 6,42 1 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,15 -6,60 5,98
 x2.00 8,51 1 9,46 6,31 4,73 3,78 3,15 8,07 -10,30 9,46
 x2.50 10,58 1 12,19 8,13 6,10 4,88 4,06 10,83 -14,42 12,19
 x3.00 12,62 1 15,28 10,19 7,64 6,11 5,09 13,61 -18,89 15,28
 C280x75x1.50 5,36 1 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33 3,49 -5,33 4,00
 x2.00 7,10 1 6,40 4,27 3,20 2,56 2,13 5,96 -8,14 6,40
 x2.50 8,81 1 9,12 6,08 4,56 3,65 3,04 8,05 -11,11 9,12
 x3.00 10,50 1 11,23 7,49 5,62 4,49 3,74 9,89 -14,20 11,23
 C350x75x1.50 6,19 1 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,25 -6,38 4,92
 x2.00 8,20 1 8,15 5,43 4,08 3,26 2,72 7,53 -9,89 8,15
 x2.50 10,19 1 11,61 7,74 5,80 4,64 3,87 10,82 -13,68 11,61
 x3.00 12,14 1 14,93 9,95 7,46 5,97 4,98 13,66 -17,73 14,93
 C400x75x1.50 6,78 1 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 4,79 -6,89 5,55
 x2.00 8,99 1 9,37 6,25 4,69 3,75 3,12 8,66 -10,97 9,37
 x2.50 11,17 1 13,57 9,05 6,79 5,43 4,52 12,83 -15,33 13,57
 x3.00 13,32 1 17,64 11,76 8,82 7,05 5,88 16,24 -20,05 17,64
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ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,89 0,59 0,45 0,36 0,30 0,71 -1,17 0,72
 x2.00 3,42 2 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,00 -1,60 0,94
 x2.50 4,26 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,30 -2,06 1,16
 x3.00 5,04 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,59 -2,57 1,36
 C150x48x1.50 3,16 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,14 -1,90 1,44
 x2.00 4,21 2 1,94 1,29 0,97 0,77 0,65 1,61 -2,71 1,94
 x2.50 5,20 2 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 2,08 -3,47 2,41
 x3.00 6,24 2 2,89 1,92 1,44 1,16 0,96 2,54 -4,28 2,89
 C200x48x1.50 3,76 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,62 -2,56 2,00
 x2.00 5,01 2 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,38 -3,75 2,83
 x2.50 6,20 2 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,07 -5,04 3,58
 x3.00 7,44 2 4,27 2,85 2,14 1,71 1,42 3,76 -6,23 4,27
 C250x48x1.50 4,36 2 2,63 1,75 1,32 1,05 0,88 2,13 -3,26 2,63
 x2.00 5,81 2 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 3,21 -4,75 3,70
 x2.50 7,20 2 4,86 3,24 2,43 1,95 1,62 4,24 -6,45 4,86
 x3.00 8,64 2 5,91 3,94 2,96 2,37 1,97 5,18 -8,27 5,91
 C280x48x1.50 4,63 2 2,96 1,97 1,48 1,18 0,99 2,43 -3,64 2,96
 x2.00 6,13 2 4,22 2,81 2,11 1,69 1,41 3,70 -5,33 4,22
 x2.50 7,59 2 5,57 3,71 2,79 2,23 1,86 4,99 -7,27 5,57
 x3.00 9,04 2 6,94 4,63 3,47 2,78 2,32 6,10 -9,36 6,94
 C300x48x1.50 4,96 2 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 2,70 -3,92 3,17
 x2.00 6,61 2 4,75 3,17 2,37 1,90 1,58 4,12 -5,86 4,75
 x2.50 8,20 2 6,17 4,11 3,08 2,47 2,06 5,55 -7,86 6,17
 x3.00 9,84 2 7,71 5,14 3,86 3,08 2,57 6,89 -10,13 7,71
 C100x60x1.50 2,88 2 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,86 -1,28 0,86
 x2.00 3,84 2 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,22 -1,82 1,13
 x2.50 4,70 2 1,81 1,20 0,90 0,72 0,60 1,59 -2,33 1,38
 x3.00 5,64 2 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 1,97 -2,88 1,63
 C150x60x1.50 3,48 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,44 -2,07 1,68
 x2.00 4,64 2 2,44 1,62 1,22 0,97 0,81 2,08 -3,06 2,44
 x2.50 5,70 2 3,06 2,04 1,53 1,22 1,02 2,71 -3,91 3,06
 x3.00 6,84 2 3,69 2,46 1,85 1,48 1,23 3,35 -4,79 3,69
 C200x60x1.50 4,14 2 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,95 -2,87 2,24
 x2.00 5,52 2 3,55 2,37 1,77 1,42 1,18 3,09 -4,22 3,55
 x2.50 6,80 2 4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 4,02 -5,65 4,55
 x3.00 8,16 2 5,47 3,65 2,74 2,19 1,82 4,97 -6,94 5,47
 C250x60x1.50 4,74 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,46 -3,61 2,84
 x2.00 6,32 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,12 -5,31 4,50
 x2.50 7,80 2 6,10 4,06 3,05 2,44 2,03 5,53 -7,19 6,10
 x3.00 9,36 2 7,54 5,02 3,77 3,01 2,51 6,83 -9,18 7,54
 C280x60x1.50 5,01 2 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,76 -4,02 3,18
 x2.00 6,63 2 5,03 3,35 2,51 2,01 1,68 4,71 -5,93 5,03
 x2.50 8,22 2 6,98 4,65 3,49 2,79 2,33 6,40 -8,07 6,98
 x3.00 9,79 2 8,74 5,82 4,37 3,49 2,91 8,02 -10,36 8,74
 C300x60x1.50 5,34 2 3,41 2,28 1,71 1,37 1,14 2,96 -4,29 3,41
 x2.00 7,10 2 5,49 3,66 2,74 2,20 1,83 5,06 -6,34 5,49
 x2.50 8,80 2 7,58 5,05 3,79 3,03 2,53 6,98 -8,66 7,58
 x3.00 10,56 2 9,51 6,34 4,76 3,81 3,17 8,87 -11,14 9,51
 C350x60x1.50 5,84 2 3,99 2,66 2,00 1,60 1,33 3,47 -4,89 3,99
 x2.00 7,73 2 6,45 4,30 3,23 2,58 2,15 5,95 -7,32 6,45
 x2.50 9,60 2 9,09 6,06 4,55 3,64 3,03 8,45 -10,08 9,09
 x3.00 11,44 2 11,47 7,64 5,73 4,59 3,82 10,77 -13,06 11,47
 C400x60x1.50 6,42 2 4,58 3,05 2,29 1,83 1,53 3,99 -5,35 4,58
 x2.00 8,51 2 7,43 4,95 3,71 2,97 2,48 6,86 -8,23 7,43
 x2.50 10,58 2 10,80 7,20 5,40 4,32 3,60 9,96 -11,43 10,80
 x3.00 12,62 2 13,44 8,96 6,72 5,38 4,48 12,72 -14,90 13,44
 C280x75x1.50 5,36 2 3,07 2,05 1,53 1,23 1,02 2,70 -4,24 3,07
 x2.00 7,10 2 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,58 -6,41 4,92
 x2.50 8,81 2 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,74 -8,73 7,10
 x3.00 10,50 2 9,55 6,37 4,78 3,82 3,18 9,06 -11,12 9,55
 C350x75x1.50 6,19 2 3,77 2,51 1,89 1,51 1,26 3,29 -5,15 3,77
 x2.00 8,20 2 6,26 4,17 3,13 2,50 2,09 5,78 -7,90 6,26
 x2.50 10,19 2 8,92 5,94 4,46 3,57 2,97 8,55 -10,84 8,92
 x3.00 12,14 2 12,10 8,07 6,05 4,84 4,03 11,69 -13,98 12,10
 C400x75x1.50 6,78 2 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 3,70 -5,70 4,26
 x2.00 8,99 2 7,19 4,80 3,60 2,88 2,40 6,65 -8,83 7,19
 x2.50 11,17 2 10,42 6,95 5,21 4,17 3,48 9,86 -12,23 10,42
 x3.00 13,32 2 13,90 9,27 6,95 5,56 4,64 13,52 -15,89 13,90

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,55 -0,94 0,50
 x2.00 3,42 2 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,79 -1,28 0,65
 x2.50 4,26 2 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,01 -1,65 0,80
 x3.00 5,04 2 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,22 -2,06 0,94
 C150x48x1.50 3,16 2 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 0,85 -1,52 1,09
 x2.00 4,21 2 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,21 -2,16 1,46
 x2.50 5,20 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,55 -2,76 1,80
 x3.00 6,24 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,72 1,89 -3,30 2,14
 C200x48x1.50 3,76 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,18 -2,06 1,47
 x2.00 5,01 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,73 -3,00 2,08
 x2.50 6,20 2 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,22 -3,99 2,59
 x3.00 7,44 2 3,07 2,05 1,54 1,23 1,03 2,70 -4,75 3,07
 C250x48x1.50 4,36 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,53 -2,59 1,90
 x2.00 5,81 2 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,32 -3,81 2,70
 x2.50 7,20 2 3,53 2,36 1,77 1,41 1,18 3,04 -5,16 3,53
 x3.00 8,64 2 4,23 2,82 2,12 1,69 1,41 3,70 -6,47 4,23
 C280x48x1.50 4,63 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,75 -2,94 2,20
 x2.00 6,13 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,66 -4,35 3,08
 x2.50 7,59 2 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,58 -5,82 4,05
 x3.00 9,04 2 4,99 3,33 2,50 2,00 1,66 4,36 -7,52 4,99
 C300x48x1.50 4,96 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,82 1,95 -3,18 2,44
 x2.00 6,61 2 3,41 2,27 1,71 1,36 1,14 2,98 -4,72 3,41
 x2.50 8,20 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,02 -6,30 4,50
 x3.00 9,84 2 5,60 3,73 2,80 2,24 1,87 4,95 -8,12 5,60
 C100x60x1.50 2,88 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,67 -1,03 0,60
 x2.00 3,84 2 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 0,96 -1,46 0,78
 x2.50 4,70 2 1,42 0,94 0,71 0,57 0,47 1,22 -1,86 0,96
 x3.00 5,64 2 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,53 -2,31 1,13
 C150x60x1.50 3,48 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,09 -1,68 1,32
 x2.00 4,64 2 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,59 -2,45 1,86
 x2.50 5,70 2 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,04 -3,12 2,33
 x3.00 6,84 2 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,52 -3,83 2,80
 C200x60x1.50 4,14 2 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,55 -2,30 1,77
 x2.00 5,52 2 2,69 1,79 1,35 1,08 0,90 2,33 -3,39 2,69
 x2.50 6,80 2 3,43 2,28 1,71 1,37 1,14 3,01 -4,52 3,43
 x3.00 8,16 2 4,11 2,74 2,06 1,65 1,37 3,71 -5,54 4,11
 C250x60x1.50 4,74 2 2,21 1,47 1,10 0,88 0,74 1,94 -2,91 2,21
 x2.00 6,32 2 3,51 2,34 1,76 1,41 1,17 3,11 -4,27 3,51
 x2.50 7,80 2 4,62 3,08 2,31 1,85 1,54 4,14 -5,77 4,62
 x3.00 9,36 2 5,66 3,78 2,83 2,27 1,89 5,10 -7,35 5,66
 C280x60x1.50 5,01 2 2,51 1,67 1,26 1,00 0,84 2,18 -3,26 2,51
 x2.00 6,63 2 3,97 2,65 1,99 1,59 1,32 3,57 -4,78 3,97
 x2.50 8,22 2 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 4,80 -6,48 5,28
 x3.00 9,79 2 6,60 4,40 3,30 2,64 2,20 6,00 -8,31 6,60
 C300x60x1.50 5,34 2 2,69 1,80 1,35 1,08 0,90 2,34 -3,49 2,69
 x2.00 7,10 2 4,34 2,89 2,17 1,73 1,45 3,89 -5,12 4,34
 x2.50 8,80 2 5,74 3,83 2,87 2,30 1,91 5,23 -6,96 5,74
 x3.00 10,56 2 7,19 4,79 3,60 2,88 2,40 6,64 -8,94 7,19
 C350x60x1.50 5,84 2 3,15 2,10 1,58 1,26 1,05 2,74 -4,01 3,15
 x2.00 7,73 2 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,70 -6,05 5,10
 x2.50 9,60 2 6,89 4,59 3,44 2,76 2,30 6,34 -8,14 6,89
 x3.00 11,44 2 8,67 5,78 4,34 3,47 2,89 8,08 -10,51 8,67
 C400x60x1.50 6,42 2 3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 3,15 -4,42 3,62
 x2.00 8,51 2 5,87 3,91 2,93 2,35 1,96 5,42 -6,85 5,87
 x2.50 10,58 2 8,23 5,49 4,12 3,29 2,74 7,48 -9,44 8,23
 x3.00 12,62 2 10,16 6,78 5,08 4,07 3,39 9,54 -12,04 10,16
 C280x75x1.50 5,36 2 2,42 1,62 1,21 0,97 0,81 2,14 -3,44 2,42
 x2.00 7,10 2 3,89 2,59 1,94 1,55 1,30 3,62 -5,27 3,89
 x2.50 8,81 2 5,62 3,74 2,81 2,25 1,87 5,33 -7,04 5,62
 x3.00 10,50 2 7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 7,15 -8,94 7,56
 C350x75x1.50 6,19 2 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,60 -4,23 2,98
 x2.00 8,20 2 4,95 3,30 2,48 1,98 1,65 4,57 -6,54 4,95
 x2.50 10,19 2 7,05 4,70 3,53 2,82 2,35 6,77 -8,79 7,05
 x3.00 12,14 2 9,58 6,38 4,79 3,83 3,19 9,25 -11,29 9,58
 C400x75x1.50 6,78 2 3,37 2,24 1,68 1,35 1,12 2,93 -4,73 3,37
 x2.00 8,99 2 5,69 3,79 2,84 2,28 1,90 5,26 -7,24 5,69
 x2.50 11,17 2 8,25 5,50 4,12 3,30 2,75 7,81 -9,96 8,25
 x3.00 13,32 2 11,00 7,34 5,50 4,40 3,67 10,70 -12,89 11,00
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ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 2 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,45 -0,76 0,36
 x2.00 3,42 2 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,64 -1,04 0,47
 x2.50 4,26 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,82 -1,35 0,57
 x3.00 5,04 2 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,00 -1,66 0,67
 C150x48x1.50 3,16 2 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,67 -1,24 0,85
 x2.00 4,21 2 1,15 0,76 0,57 0,46 0,38 0,95 -1,71 1,15
 x2.50 5,20 2 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,22 -2,12 1,41
 x3.00 6,24 2 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,47 -2,51 1,67
 C200x48x1.50 3,76 2 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,87 -1,69 1,12
 x2.00 5,01 2 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,29 -2,40 1,57
 x2.50 6,20 2 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,65 -2,99 1,93
 x3.00 7,44 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,00 -3,53 2,28
 C250x48x1.50 4,36 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,10 -2,13 1,42
 x2.00 5,81 2 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,70 -3,06 2,01
 x2.50 7,20 2 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,21 -3,99 2,61
 x3.00 8,64 2 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,68 -4,75 3,07
 C280x48x1.50 4,63 2 1,61 1,07 0,81 0,64 0,54 1,27 -2,39 1,61
 x2.00 6,13 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 1,94 -3,45 2,28
 x2.50 7,59 2 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,59 -4,53 2,98
 x3.00 9,04 2 3,61 2,41 1,81 1,44 1,20 3,14 -5,55 3,61
 C300x48x1.50 4,96 2 1,79 1,19 0,89 0,71 0,60 1,42 -2,62 1,79
 x2.00 6,61 2 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,18 -3,88 2,53
 x2.50 8,20 2 3,32 2,22 1,66 1,33 1,11 2,94 -5,02 3,32
 x3.00 9,84 2 4,12 2,74 2,06 1,65 1,37 3,58 -6,23 4,12
 C100x60x1.50 2,88 2 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,54 -0,84 0,43
 x2.00 3,84 2 0,91 0,61 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,19 0,56
 x2.50 4,70 2 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,00 -1,53 0,68
 x3.00 5,64 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,21 -1,89 0,81
 C150x60x1.50 3,48 2 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,87 -1,38 1,07
 x2.00 4,64 2 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,25 -2,00 1,47
 x2.50 5,70 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,61 -2,56 1,82
 x3.00 6,84 2 2,20 1,46 1,10 0,88 0,73 1,96 -3,13 2,15
 C200x60x1.50 4,14 2 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,18 -1,89 1,43
 x2.00 5,52 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,79 -2,78 2,08
 x2.50 6,80 2 2,63 1,75 1,32 1,05 0,88 2,30 -3,70 2,63
 x3.00 8,16 2 3,15 2,10 1,57 1,26 1,05 2,81 -4,54 3,15
 C250x60x1.50 4,74 2 1,79 1,19 0,90 0,72 0,60 1,57 -2,40 1,79
 x2.00 6,32 2 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,38 -3,51 2,70
 x2.50 7,80 2 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 3,15 -4,73 3,54
 x3.00 9,36 2 4,31 2,87 2,16 1,72 1,44 3,85 -6,02 4,31
 C280x60x1.50 5,01 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,76 -2,70 2,00
 x2.00 6,63 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,73 -3,94 3,08
 x2.50 8,22 2 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,66 -5,32 4,06
 x3.00 9,79 2 5,05 3,37 2,53 2,02 1,68 4,53 -6,81 5,05
 C300x60x1.50 5,34 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,89 -2,89 2,18
 x2.00 7,10 2 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 2,97 -4,22 3,34
 x2.50 8,80 2 4,41 2,94 2,20 1,76 1,47 3,99 -5,72 4,41
 x3.00 10,56 2 5,51 3,67 2,75 2,20 1,84 5,01 -7,34 5,51
 C350x60x1.50 5,84 2 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,22 -3,35 2,55
 x2.00 7,73 2 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,59 -5,01 4,08
 x2.50 9,60 2 5,29 3,53 2,64 2,12 1,76 4,84 -6,70 5,29
 x3.00 11,44 2 6,64 4,43 3,32 2,66 2,21 6,13 -8,64 6,64
 C400x60x1.50 6,42 2 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,55 -3,70 2,92
 x2.00 8,51 2 4,75 3,17 2,37 1,90 1,58 4,23 -5,70 4,75
 x2.50 10,58 2 6,31 4,21 3,16 2,53 2,10 5,70 -7,82 6,31
 x3.00 12,62 2 7,78 5,19 3,89 3,11 2,59 7,24 -9,92 7,78
 C280x75x1.50 5,36 2 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,73 -2,82 1,96
 x2.00 7,10 2 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,93 -4,35 3,14
 x2.50 8,81 2 4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 4,32 -5,79 4,55
 x3.00 10,50 2 6,04 4,03 3,02 2,42 2,01 5,59 -7,34 6,04
 C350x75x1.50 6,19 2 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 2,11 -3,45 2,41
 x2.00 8,20 2 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,70 -5,43 4,01
 x2.50 10,19 2 5,71 3,81 2,86 2,28 1,90 5,48 -7,26 5,71
 x3.00 12,14 2 7,76 5,17 3,88 3,10 2,59 7,48 -9,30 7,76
 C400x75x1.50 6,78 2 2,72 1,82 1,36 1,09 0,91 2,37 -3,90 2,72
 x2.00 8,99 2 4,61 3,07 2,30 1,84 1,54 4,26 -6,15 4,61
 x2.50 11,17 2 6,68 4,45 3,34 2,67 2,23 6,32 -8,26 6,68
 x3.00 13,32 2 8,91 5,94 4,46 3,57 2,97 8,68 -10,65 8,91

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,39 -0,63 0,26
 x2.00 3,42 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,55 -0,87 0,34
 x2.50 4,26 3 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,72 -1,12 0,42
 x3.00 5,04 3 0,99 0,66 0,49 0,39 0,33 0,89 -1,39 0,49
 C150x48x1.50 3,16 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,62 -1,03 0,71
 x2.00 4,21 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,89 -1,47 0,93
 x2.50 5,20 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,12 -1,87 1,15
 x3.00 6,24 3 1,55 1,03 0,78 0,62 0,52 1,40 -2,23 1,35
 C200x48x1.50 3,76 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,87 -1,42 1,07
 x2.00 5,01 3 1,51 1,00 0,75 0,60 0,50 1,31 -2,04 1,51
 x2.50 6,20 3 1,91 1,28 0,96 0,77 0,64 1,68 -2,73 1,91
 x3.00 7,44 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,06 -3,25 2,28
 C250x48x1.50 4,36 3 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,13 -1,79 1,37
 x2.00 5,81 3 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,73 -2,60 1,96
 x2.50 7,20 3 2,59 1,73 1,29 1,04 0,86 2,33 -3,52 2,59
 x3.00 8,64 3 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,84 -4,44 3,16
 C280x48x1.50 4,63 3 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,31 -2,01 1,53
 x2.00 6,13 3 2,24 1,49 1,12 0,89 0,75 1,99 -2,99 2,24
 x2.50 7,59 3 2,96 1,97 1,48 1,18 0,99 2,69 -3,97 2,96
 x3.00 9,04 3 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 3,35 -5,11 3,70
 C300x48x1.50 4,96 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,55 1,44 -2,17 1,63
 x2.00 6,61 3 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,21 -3,24 2,52
 x2.50 8,20 3 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,00 -4,31 3,28
 x3.00 9,84 3 4,11 2,74 2,06 1,64 1,37 3,79 -5,53 4,11
 C100x60x1.50 2,88 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,46 -0,70 0,31
 x2.00 3,84 3 0,79 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -1,00 0,41
 x2.50 4,70 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,89 -1,27 0,50
 x3.00 5,64 3 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,10 -1,58 0,59
 C150x60x1.50 3,48 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,76 -1,14 0,84
 x2.00 4,64 3 1,33 0,89 0,66 0,53 0,44 1,14 -1,67 1,10
 x2.50 5,70 3 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 1,51 -2,13 1,35
 x3.00 6,84 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,86 -2,61 1,60
 C200x60x1.50 4,14 3 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 1,02 -1,58 1,19
 x2.00 5,52 3 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,72 -2,32 1,89
 x2.50 6,80 3 2,48 1,66 1,24 0,99 0,83 2,24 -3,08 2,48
 x3.00 8,16 3 2,99 2,00 1,50 1,20 1,00 2,76 -3,78 2,99
 C250x60x1.50 4,74 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,27 -2,01 1,48
 x2.00 6,32 3 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,20 -2,94 2,37
 x2.50 7,80 3 3,31 2,21 1,66 1,32 1,10 3,06 -3,95 3,31
 x3.00 9,36 3 4,13 2,75 2,06 1,65 1,38 3,81 -5,02 4,13
 C280x60x1.50 5,01 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,45 -2,27 1,65
 x2.00 6,63 3 2,65 1,77 1,32 1,06 0,88 2,48 -3,30 2,65
 x2.50 8,22 3 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,51 -4,45 3,78
 x3.00 9,79 3 4,75 3,17 2,38 1,90 1,59 4,47 -5,68 4,75
 C300x60x1.50 5,34 3 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,56 -2,43 1,77
 x2.00 7,10 3 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,66 -3,60 2,89
 x2.50 8,80 3 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,83 -4,79 4,10
 x3.00 10,56 3 5,17 3,45 2,58 2,07 1,72 4,87 -6,13 5,17
 C350x60x1.50 5,84 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,83 -2,84 2,10
 x2.00 7,73 3 3,40 2,27 1,70 1,36 1,13 3,14 -4,22 3,40
 x2.50 9,60 3 4,94 3,29 2,47 1,98 1,65 4,62 -5,72 4,94
 x3.00 11,44 3 6,21 4,14 3,11 2,48 2,07 5,90 -7,23 6,21
 C400x60x1.50 6,42 3 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 2,10 -3,20 2,41
 x2.00 8,51 3 3,91 2,61 1,96 1,57 1,31 3,62 -4,82 3,91
 x2.50 10,58 3 5,70 3,80 2,85 2,28 1,90 5,39 -6,58 5,70
 x3.00 12,62 3 7,39 4,93 3,70 2,96 2,47 6,95 -8,46 7,39
 C280x75x1.50 5,36 3 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,42 -2,34 1,61
 x2.00 7,10 3 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,41 -3,65 2,59
 x2.50 8,81 3 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,56 -4,85 3,75
 x3.00 10,50 3 5,06 3,37 2,53 2,02 1,69 4,85 -6,14 5,06
 C350x75x1.50 6,19 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,74 -2,87 1,98
 x2.00 8,20 3 3,31 2,20 1,65 1,32 1,10 3,05 -4,59 3,31
 x2.50 10,19 3 4,71 3,14 2,36 1,89 1,57 4,53 -6,10 4,71
 x3.00 12,14 3 6,41 4,27 3,20 2,56 2,14 6,20 -7,80 6,41
 C400x75x1.50 6,78 3 2,24 1,50 1,12 0,90 0,75 1,96 -3,24 2,24
 x2.00 8,99 3 3,80 2,53 1,90 1,52 1,27 3,51 -5,21 3,80
 x2.50 11,17 3 5,52 3,68 2,76 2,21 1,84 5,22 -7,09 5,52
 x3.00 13,32 3 7,36 4,91 3,68 2,94 2,45 7,17 -8,95 7,36
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ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,40 0,26 0,20 0,16 0,13 0,32 -0,54 0,20
 x2.00 3,42 3 0,54 0,36 0,27 0,21 0,18 0,46 -0,74 0,26
 x2.50 4,26 3 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,60 -0,95 0,31
 x3.00 5,04 3 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,73 -1,14 0,37
 C150x48x1.50 3,16 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,50 -0,88 0,54
 x2.00 4,21 3 0,84 0,56 0,42 0,33 0,28 0,71 -1,22 0,71
 x2.50 5,20 3 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,91 -1,50 0,87
 x3.00 6,24 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,10 -1,79 1,03
 C200x48x1.50 3,76 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,68 -1,20 0,83
 x2.00 5,01 3 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,01 -1,74 1,19
 x2.50 6,20 3 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,31 -2,17 1,49
 x3.00 7,44 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,59 -2,58 1,77
 C250x48x1.50 4,36 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,37 0,89 -1,53 1,09
 x2.00 5,81 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,33 -2,22 1,54
 x2.50 7,20 3 2,03 1,35 1,01 0,81 0,68 1,80 -2,92 2,03
 x3.00 8,64 3 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,19 -3,50 2,44
 C280x48x1.50 4,63 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,42 1,01 -1,71 1,24
 x2.00 6,13 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,54 -2,49 1,76
 x2.50 7,59 3 2,32 1,54 1,16 0,93 0,77 2,09 -3,32 2,32
 x3.00 9,04 3 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,58 -4,10 2,88
 C300x48x1.50 4,96 3 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,12 -1,85 1,37
 x2.00 6,61 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,73 -2,75 1,95
 x2.50 8,20 3 2,57 1,72 1,29 1,03 0,86 2,34 -3,67 2,57
 x3.00 9,84 3 3,22 2,14 1,61 1,29 1,07 2,94 -4,56 3,22
 C100x60x1.50 2,88 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,39 -0,60 0,23
 x2.00 3,84 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,57 -0,85 0,31
 x2.50 4,70 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,28 0,74 -1,08 0,38
 x3.00 5,64 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,92 -1,34 0,44
 C150x60x1.50 3,48 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,63 -0,98 0,64
 x2.00 4,64 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,94 -1,42 0,84
 x2.50 5,70 3 1,36 0,90 0,68 0,54 0,45 1,19 -1,81 1,03
 x3.00 6,84 3 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,50 -2,21 1,22
 C200x60x1.50 4,14 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,33 0,99
 x2.00 5,52 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,38 -1,97 1,56
 x2.50 6,80 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,80 -2,61 2,00
 x3.00 8,16 3 2,41 1,60 1,20 0,96 0,80 2,21 -3,20 2,41
 C250x60x1.50 4,74 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,08 -1,71 1,24
 x2.00 6,32 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,83 -2,49 1,98
 x2.50 7,80 3 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,46 -3,35 2,68
 x3.00 9,36 3 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,05 -4,25 3,32
 C280x60x1.50 5,01 3 1,39 0,92 0,69 0,56 0,46 1,20 -1,93 1,39
 x2.00 6,63 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,07 -2,80 2,22
 x2.50 8,22 3 3,06 2,04 1,53 1,23 1,02 2,83 -3,78 3,06
 x3.00 9,79 3 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,59 -4,82 3,84
 C300x60x1.50 5,34 3 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,29 -2,08 1,49
 x2.00 7,10 3 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,20 -3,06 2,42
 x2.50 8,80 3 3,32 2,22 1,66 1,33 1,11 3,08 -4,06 3,32
 x3.00 10,56 3 4,18 2,79 2,09 1,67 1,39 3,92 -5,20 4,18
 C350x60x1.50 5,84 3 1,73 1,15 0,87 0,69 0,58 1,53 -2,43 1,73
 x2.00 7,73 3 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,58 -3,60 2,85
 x2.50 9,60 3 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,72 -4,86 4,05
 x3.00 11,44 3 5,02 3,35 2,51 2,01 1,68 4,75 -6,14 5,02
 C400x60x1.50 6,42 3 2,02 1,34 1,01 0,81 0,67 1,76 -2,76 2,02
 x2.00 8,51 3 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,03 -4,12 3,28
 x2.50 10,58 3 4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,38 -5,61 4,76
 x3.00 12,62 3 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,60 -7,20 5,98
 C280x75x1.50 5,36 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,18 -1,98 1,35
 x2.00 7,10 3 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 2,02 -3,11 2,17
 x2.50 8,81 3 3,15 2,10 1,57 1,26 1,05 2,99 -4,12 3,15
 x3.00 10,50 3 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 4,07 -5,21 4,24
 C350x75x1.50 6,19 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,45 -2,42 1,66
 x2.00 8,20 3 2,77 1,85 1,38 1,11 0,92 2,55 -3,92 2,77
 x2.50 10,19 3 3,95 2,63 1,98 1,58 1,32 3,80 -5,20 3,95
 x3.00 12,14 3 5,37 3,58 2,69 2,15 1,79 5,20 -6,63 5,37
 C400x75x1.50 6,78 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,64 -2,73 1,88
 x2.00 8,99 3 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,94 -4,47 3,18
 x2.50 11,17 3 4,63 3,08 2,31 1,85 1,54 4,38 -6,06 4,63
 x3.00 13,32 3 6,18 4,12 3,09 2,47 2,06 6,02 -7,62 6,18

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,27 -0,46 0,15
 x2.00 3,42 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,39 -0,63 0,19
 x2.50 4,26 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,50 -0,80 0,24
 x3.00 5,04 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,62 -0,96 0,28
 C150x48x1.50 3,16 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,41 -0,75 0,42
 x2.00 4,21 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,58 -1,00 0,55
 x2.50 5,20 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,75 -1,24 0,67
 x3.00 6,24 3 1,01 0,67 0,51 0,40 0,34 0,91 -1,47 0,80
 C200x48x1.50 3,76 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,53 -1,01 0,68
 x2.00 5,01 3 0,95 0,63 0,47 0,38 0,32 0,80 -1,42 0,95
 x2.50 6,20 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,02 -1,75 1,18
 x3.00 7,44 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,25 -2,07 1,40
 C250x48x1.50 4,36 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,69 -1,29 0,86
 x2.00 5,81 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,05 -1,81 1,23
 x2.50 7,20 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,40 -2,35 1,60
 x3.00 8,64 3 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,70 -2,79 1,90
 C280x48x1.50 4,63 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,79 -1,46 0,99
 x2.00 6,13 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,47 1,19 -2,04 1,39
 x2.50 7,59 3 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,63 -2,67 1,83
 x3.00 9,04 3 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,99 -3,26 2,24
 C300x48x1.50 4,96 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,88 -1,60 1,10
 x2.00 6,61 3 1,55 1,03 0,78 0,62 0,52 1,33 -2,26 1,55
 x2.50 8,20 3 2,04 1,36 1,02 0,81 0,68 1,83 -2,96 2,04
 x3.00 9,84 3 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,28 -3,67 2,53
 C100x60x1.50 2,88 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,33 -0,51 0,18
 x2.00 3,84 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,48 -0,73 0,23
 x2.50 4,70 3 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,62 -0,93 0,29
 x3.00 5,64 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,77 -1,15 0,34
 C150x60x1.50 3,48 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,53 -0,84 0,49
 x2.00 4,64 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,22 0,65
 x2.50 5,70 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,55 0,80
 x3.00 6,84 3 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,21 -1,90 0,94
 C200x60x1.50 4,14 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,72 -1,15 0,84
 x2.00 5,52 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,43 1,11 -1,69 1,27
 x2.50 6,80 3 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,46 -2,24 1,61
 x3.00 8,16 3 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,78 -2,75 1,91
 C250x60x1.50 4,74 3 1,06 0,70 0,53 0,42 0,35 0,92 -1,48 1,06
 x2.00 6,32 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,47 -2,15 1,66
 x2.50 7,80 3 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 1,99 -2,87 2,18
 x3.00 9,36 3 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,45 -3,65 2,68
 C280x60x1.50 5,01 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,03 -1,67 1,18
 x2.00 6,63 3 1,88 1,26 0,94 0,75 0,63 1,68 -2,41 1,88
 x2.50 8,22 3 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,29 -3,24 2,50
 x3.00 9,79 3 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,89 -4,13 3,12
 C300x60x1.50 5,34 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,10 -1,79 1,26
 x2.00 7,10 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,82 -2,60 2,02
 x2.50 8,80 3 2,71 1,81 1,35 1,08 0,90 2,50 -3,49 2,71
 x3.00 10,56 3 3,40 2,27 1,70 1,36 1,13 3,17 -4,46 3,40
 C350x60x1.50 5,84 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,28 -2,10 1,47
 x2.00 7,73 3 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,23 -3,11 2,42
 x2.50 9,60 3 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 3,02 -4,19 3,24
 x3.00 11,44 3 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,84 -5,27 4,09
 C400x60x1.50 6,42 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,46 -2,40 1,68
 x2.00 8,51 3 2,78 1,86 1,39 1,11 0,93 2,57 -3,57 2,78
 x2.50 10,58 3 3,88 2,58 1,94 1,55 1,29 3,55 -4,84 3,88
 x3.00 12,62 3 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,53 -6,20 4,78
 C280x75x1.50 5,36 3 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 1,01 -1,69 1,13
 x2.00 7,10 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,71 -2,68 1,84
 x2.50 8,81 3 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,54 -3,55 2,67
 x3.00 10,50 3 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,46 -4,48 3,60
 C350x75x1.50 6,19 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,22 -2,07 1,41
 x2.00 8,20 3 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,15 -3,39 2,35
 x2.50 10,19 3 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,22 -4,48 3,36
 x3.00 12,14 3 4,57 3,05 2,28 1,83 1,52 4,42 -5,71 4,57
 C400x75x1.50 6,78 3 1,59 1,06 0,80 0,64 0,53 1,36 -2,34 1,59
 x2.00 8,99 3 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,47 -3,88 2,70
 x2.50 11,17 3 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,72 -5,23 3,93
 x3.00 13,32 3 5,25 3,50 2,63 2,10 1,75 5,12 -6,57 5,25
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ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,10 0,23 -0,40 0,11
 x2.00 3,42 3 0,38 0,26 0,19 0,15 0,13 0,33 -0,55 0,15
 x2.50 4,26 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,43 -0,69 0,18
 x3.00 5,04 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,53 -0,82 0,21
 C150x48x1.50 3,16 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,14 0,34 -0,64 0,33
 x2.00 4,21 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,49 -0,84 0,43
 x2.50 5,20 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,63 -1,04 0,53
 x3.00 6,24 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,76 -1,23 0,63
 C200x48x1.50 3,76 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,43 -0,84 0,55
 x2.00 5,01 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,65 -1,17 0,78
 x2.50 6,20 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,83 -1,44 0,96
 x3.00 7,44 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,00 -1,69 1,13
 C250x48x1.50 4,36 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,54 -1,05 0,69
 x2.00 5,81 3 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,83 -1,48 0,98
 x2.50 7,20 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,08 -1,92 1,27
 x3.00 8,64 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,33 -2,26 1,50
 C280x48x1.50 4,63 3 0,79 0,53 0,39 0,32 0,26 0,61 -1,20 0,79
 x2.00 6,13 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,93 -1,67 1,12
 x2.50 7,59 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,28 -2,18 1,45
 x3.00 9,04 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,55 -2,62 1,75
 C300x48x1.50 4,96 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,69 -1,32 0,87
 x2.00 6,61 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,06 -1,85 1,24
 x2.50 8,20 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,44 -2,41 1,62
 x3.00 9,84 3 2,00 1,34 1,00 0,80 0,67 1,78 -2,97 2,00
 C100x60x1.50 2,88 3 0,32 0,22 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,45 0,14
 x2.00 3,84 3 0,47 0,31 0,23 0,19 0,16 0,41 -0,63 0,18
 x2.50 4,70 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,53 -0,81 0,22
 x3.00 5,64 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,66 -1,00 0,26
 C150x60x1.50 3,48 3 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,45 -0,73 0,39
 x2.00 4,64 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,66 -1,05 0,51
 x2.50 5,70 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,85 -1,35 0,63
 x3.00 6,84 3 1,13 0,76 0,57 0,45 0,38 1,03 -1,65 0,74
 C200x60x1.50 4,14 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,60 -1,00 0,72
 x2.00 5,52 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,93 -1,47 1,03
 x2.50 6,80 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,17 -1,95 1,27
 x3.00 8,16 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,45 -2,36 1,51
 C250x60x1.50 4,74 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,27 0,90
 x2.00 6,32 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,46 1,21 -1,87 1,36
 x2.50 7,80 3 1,79 1,19 0,89 0,72 0,60 1,62 -2,50 1,79
 x3.00 9,36 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,98 -3,17 2,18
 C280x60x1.50 5,01 3 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,88 -1,43 1,01
 x2.00 6,63 3 1,55 1,04 0,78 0,62 0,52 1,38 -2,10 1,55
 x2.50 8,22 3 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,87 -2,82 2,04
 x3.00 9,79 3 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,33 -3,59 2,55
 C300x60x1.50 5,34 3 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 0,94 -1,54 1,09
 x2.00 7,10 3 1,69 1,12 0,84 0,67 0,56 1,50 -2,26 1,69
 x2.50 8,80 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,04 -3,03 2,22
 x3.00 10,56 3 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,57 -3,88 2,78
 C350x60x1.50 5,84 3 1,27 0,84 0,63 0,51 0,42 1,10 -1,84 1,27
 x2.00 7,73 3 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,80 -2,71 2,05
 x2.50 9,60 3 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,46 -3,64 2,66
 x3.00 11,44 3 3,35 2,23 1,67 1,34 1,12 3,12 -4,58 3,35
 C400x60x1.50 6,42 3 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,26 -2,07 1,45
 x2.00 8,51 3 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,14 -3,11 2,39
 x2.50 10,58 3 3,17 2,12 1,59 1,27 1,06 2,90 -4,21 3,17
 x3.00 12,62 3 3,91 2,61 1,96 1,57 1,30 3,69 -5,39 3,91
 C280x75x1.50 5,36 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,85 -1,47 0,98
 x2.00 7,10 3 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,47 -2,33 1,58
 x2.50 8,81 3 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,18 -3,09 2,29
 x3.00 10,50 3 3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,94 -3,89 3,10
 C350x75x1.50 6,19 3 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,05 -1,80 1,19
 x2.00 8,20 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,86 -2,95 1,98
 x2.50 10,19 3 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,77 -3,90 2,88
 x3.00 12,14 3 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 3,80 -4,97 3,93
 C400x75x1.50 6,78 3 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,18 -2,03 1,35
 x2.00 8,99 3 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,14 -3,38 2,32
 x2.50 11,17 3 3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 3,20 -4,57 3,38
 x3.00 13,32 3 4,51 3,01 2,26 1,81 1,50 4,40 -5,72 4,51

TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU C
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 C100x48x1.50 2,57 3 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 0,20 -0,36 0,09
 x2.00 3,42 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,28 -0,48 0,12
 x2.50 4,26 3 0,41 0,28 0,21 0,17 0,14 0,37 -0,60 0,14
 x3.00 5,04 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,72 0,17
 C150x48x1.50 3,16 3 0,37 0,25 0,19 0,15 0,12 0,29 -0,55 0,26
 x2.00 4,21 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,42 -0,72 0,34
 x2.50 5,20 3 0,61 0,41 0,31 0,24 0,20 0,53 -0,88 0,42
 x3.00 6,24 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,65 -1,04 0,50
 C200x48x1.50 3,76 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,35 -0,71 0,46
 x2.00 5,01 3 0,65 0,43 0,33 0,26 0,22 0,54 -0,98 0,65
 x2.50 6,20 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,69 -1,20 0,80
 x3.00 7,44 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,83 -1,41 0,92
 C250x48x1.50 4,36 3 0,56 0,37 0,28 0,23 0,19 0,43 -0,89 0,56
 x2.00 5,81 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,67 -1,24 0,80
 x2.50 7,20 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,88 -1,58 1,02
 x3.00 8,64 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,04 -1,85 1,20
 C280x48x1.50 4,63 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,48 -0,99 0,63
 x2.00 6,13 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,75 -1,39 0,90
 x2.50 7,59 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,00 -1,79 1,17
 x3.00 9,04 3 1,39 0,93 0,69 0,56 0,46 1,22 -2,14 1,39
 C300x48x1.50 4,96 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,54 -1,10 0,71
 x2.00 6,61 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,84 -1,53 1,00
 x2.50 8,20 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,13 -1,99 1,30
 x3.00 9,84 3 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,40 -2,41 1,58
 C100x60x1.50 2,88 3 0,28 0,18 0,14 0,11 0,09 0,24 -0,39 0,11
 x2.00 3,84 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,35 -0,56 0,14
 x2.50 4,70 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,46 -0,71 0,17
 x3.00 5,64 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,56 -0,88 0,20
 C150x60x1.50 3,48 3 0,46 0,30 0,23 0,18 0,15 0,38 -0,64 0,31
 x2.00 4,64 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,56 -0,93 0,41
 x2.50 5,70 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,72 -1,18 0,50
 x3.00 6,84 3 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,88 -1,42 0,59
 C200x60x1.50 4,14 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,50 -0,88 0,62
 x2.00 5,52 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,29 0,83
 x2.50 6,80 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,99 -1,67 1,02
 x3.00 8,16 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,19 -1,98 1,21
 C250x60x1.50 4,74 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,65 -1,13 0,78
 x2.00 6,32 3 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 0,99 -1,64 1,13
 x2.50 7,80 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,34 -2,20 1,48
 x3.00 9,36 3 1,79 1,19 0,89 0,71 0,60 1,62 -2,65 1,79
 C280x60x1.50 5,01 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,74 -1,27 0,87
 x2.00 6,63 3 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,14 -1,85 1,29
 x2.50 8,22 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,53 -2,48 1,68
 x3.00 9,79 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,90 -3,09 2,10
 C300x60x1.50 5,34 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,81 -1,36 0,94
 x2.00 7,10 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,23 -1,99 1,39
 x2.50 8,80 3 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,67 -2,67 1,83
 x3.00 10,56 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,11 -3,35 2,28
 C350x60x1.50 5,84 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,94 -1,60 1,10
 x2.00 7,73 3 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 1,48 -2,34 1,67
 x2.50 9,60 3 2,19 1,46 1,09 0,88 0,73 1,98 -3,15 2,19
 x3.00 11,44 3 2,75 1,83 1,38 1,10 0,92 2,56 -4,00 2,75
 C400x60x1.50 6,42 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,10 -1,83 1,26
 x2.00 8,51 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,73 -2,74 1,98
 x2.50 10,58 3 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,34 -3,70 2,61
 x3.00 12,62 3 3,22 2,14 1,61 1,29 1,07 3,02 -4,66 3,22
 C280x75x1.50 5,36 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,74 -1,27 0,85
 x2.00 7,10 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,27 -2,05 1,38
 x2.50 8,81 3 1,99 1,33 0,99 0,80 0,66 1,89 -2,71 1,99
 x3.00 10,50 3 2,63 1,76 1,32 1,05 0,88 2,47 -3,42 2,63
 C350x75x1.50 6,19 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,91 -1,58 1,04
 x2.00 8,20 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,58 1,61 -2,58 1,72
 x2.50 10,19 3 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,39 -3,43 2,50
 x3.00 12,14 3 3,41 2,27 1,70 1,36 1,14 3,27 -4,36 3,41
 C400x75x1.50 6,78 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,02 -1,78 1,17
 x2.00 8,99 3 2,01 1,34 1,01 0,81 0,67 1,85 -2,96 2,01
 x2.50 11,17 3 2,93 1,95 1,47 1,17 0,98 2,77 -4,03 2,93
 x3.00 13,32 3 3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,82 -5,11 3,92
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   3,77 2,51 1,89 1,51 1,26 3,22 -2,62 2,97
 x2.00 3,52   5,07 3,38 2,53 2,03 1,69 4,58 -3,47 3,84
 x2.50 4,40   6,46 4,31 3,23 2,58 2,15 6,02 -4,28 4,64
 x3.00 5,16   7,97 5,31 3,98 3,19 2,66 7,44 -5,11 5,39
 Z150x53/48x1.50 3,24   6,26 4,17 3,13 2,51 2,09 5,49 -3,48 6,26
 x2.00 4,32   8,85 5,90 4,42 3,54 2,95 8,00 -4,57 8,85
 x2.50 5,34   11,16 7,44 5,58 4,47 3,72 10,41 -5,57 11,16
 x3.00 6,41   13,61 9,07 6,80 5,44 4,54 12,92 -6,52 13,61
 Z200x53/48x1.50 3,84   8,80 5,86 4,40 3,52 2,93 7,70 -4,23 8,80
 x2.00 5,09   12,46 8,31 6,23 4,99 4,16 11,55 -5,64 12,46
 Z280x53/48x1.50 4,72   13,01 8,67 6,51 5,20 4,34 11,43 -5,47 13,01
 x2.00 6,24   18,74 12,49 9,37 7,50 6,25 17,13 -7,55 18,74
 Z200x55/48x2.50 6,21   16,60 11,06 8,30 6,64 5,53 15,65 -6,75 16,60
 x3.00 7,38   20,32 13,55 10,16 8,13 6,77 19,29 -7,86 20,32
 Z280x55/48x2.50 7,77   24,58 16,39 12,29 9,83 8,19 23,46 -9,06 24,58
 x3.00 9,25   31,29 20,86 15,65 12,52 10,43 30,22 -10,53 31,29
 Z100x68/60x1.50 3,00   4,16 2,78 2,08 1,67 1,39 3,70 -3,13 3,49
 x2.00 4,00   5,89 3,93 2,95 2,36 1,96 5,38 -4,25 4,63
 x2.50 4,90   7,33 4,89 3,67 2,93 2,44 6,86 -5,26 5,59
 x3.00 5,88   9,13 6,09 4,57 3,65 3,04 8,53 -6,40 6,54
 Z150x68/60x1.50 3,60   7,03 4,69 3,51 2,81 2,34 6,27 -4,31 7,03
 x2.00 4,80   10,18 6,79 5,09 4,07 3,39 9,31 -5,86 10,18
 x2.50 5,90   12,63 8,42 6,31 5,05 4,21 11,83 -7,16 12,63
 x3.00 7,08   15,55 10,37 7,77 6,22 5,18 14,81 -8,63 15,55
 Z180x68/60x1.50 3,96   8,69 5,79 4,35 3,48 2,90 7,77 -4,97 8,69
 x2.00 5,28   12,68 8,46 6,34 5,07 4,23 11,79 -6,80 12,68
 x2.50 6,52   16,19 10,79 8,10 6,48 5,40 15,17 -8,28 16,19
 x3.00 7,80   19,84 13,23 9,92 7,94 6,61 18,90 -9,96 19,84
 Z200x68/60x1.50 4,20   9,84 6,56 4,92 3,94 3,28 8,80 -5,40 9,84
 x2.00 5,60   14,32 9,55 7,16 5,73 4,77 13,37 -7,47 14,32
 x2.50 6,90   18,68 12,45 9,34 7,47 6,23 17,61 -9,08 18,68
 x3.00 8,28   22,97 15,31 11,48 9,19 7,66 21,89 -10,91 22,97
 Z250x68/60x1.50 4,80   12,79 8,53 6,39 5,12 4,26 11,45 -6,54 12,79
 x2.00 6,40   18,43 12,29 9,22 7,37 6,15 17,21 -9,19 18,43
 x2.50 7,90   24,27 16,18 12,14 9,71 8,09 23,20 -11,22 24,27
 x3.00 9,48   30,94 20,62 15,47 12,37 10,31 29,77 -13,46 30,94
 Z250x75/65x1.50 4,94   13,17 8,78 6,59 5,27 4,39 11,86 -7,06 13,17
 x2.00 6,59   19,16 12,77 9,58 7,67 6,39 17,89 -9,77 19,16
 x2.50 8,16   25,36 16,91 12,68 10,15 8,46 24,28 -12,17 25,36
 x3.00 9,79   32,20 21,47 16,10 12,88 10,73 31,02 -14,62 32,20
 Z280x75/65x1.50 5,25   15,02 10,01 7,51 6,01 5,01 13,52 -7,82 15,02
 x2.00 6,94   22,16 14,77 11,08 8,86 7,39 20,54 -10,83 22,16
 x2.50 8,62   28,82 19,21 14,41 11,53 9,61 27,52 -13,65 28,82
 x3.00 10,31   36,71 24,47 18,35 14,68 12,24 35,53 -16,39 36,71
 Z300x75/65x1.50 5,58   16,37 10,91 8,19 6,55 5,46 14,76 -8,47 16,37
 x2.00 7,44   24,19 16,13 12,09 9,68 8,06 22,47 -11,72 24,19
 x2.50 9,20   31,44 20,96 15,72 12,58 10,48 30,38 -14,92 31,44
 x3.00 11,04   40,17 26,78 20,08 16,07 13,39 38,54 -17,91 40,17
 Z350x75/65x1.50 6,10   19,66 13,11 9,83 7,86 6,55 17,71 -9,82 19,66
 x2.00 8,07   28,95 19,30 14,48 11,58 9,65 26,89 -13,58 28,95
 x2.50 10,03   38,34 25,56 19,17 15,34 12,78 36,41 -17,32 38,34
 x3.00 12,00   47,94 31,96 23,97 19,17 15,98 46,89 -21,14 47,94
 Z400x75/65x1.50 6,68   20,17 13,44 10,08 8,07 6,72 19,96 -11,19 20,17
 x2.00 8,86   33,57 22,38 16,79 13,43 11,19 31,35 -15,46 33,57
 x2.50 11,01   44,93 29,95 22,46 17,97 14,98 42,61 -19,73 44,93
 x3.00 13,18   57,18 38,12 28,59 22,87 19,06 54,89 -24,30 57,18
 Z280x85/75x1.50 5,53   15,77 10,51 7,88 6,31 5,26 14,28 -9,22 15,77
 x2.00 7,32   23,80 15,86 11,90 9,52 7,93 22,18 -12,78 23,80
 x2.50 9,09   31,22 20,81 15,61 12,49 10,41 29,83 -16,29 31,22
 x3.00 10,83   39,19 26,13 19,59 15,68 13,06 37,96 -19,31 39,19
 Z350x85/75x1.50 6,35   20,17 13,45 10,08 8,07 6,72 18,61 -11,49 20,17
 x2.00 8,42   30,99 20,66 15,49 12,39 10,33 28,71 -15,85 30,99
 x2.50 10,46   41,05 27,37 20,53 16,42 13,68 39,08 -20,28 41,05
 x3.00 12,47   50,69 33,80 25,35 20,28 16,90 49,60 -24,56 50,69
 Z400x85/75x1.50 6,94   20,16 13,44 10,08 8,07 6,72 19,98 -13,10 20,16
 x2.00 9,21   35,88 23,92 17,94 14,35 11,96 33,39 -18,06 35,88
 x2.50 11,44   48,04 32,03 24,02 19,22 16,01 45,67 -23,11 48,04
 x3.00 13,65   60,36 40,24 30,18 24,14 20,12 58,04 -28,09 60,36
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

80

ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,02 -1,78 1,51
 x2.00 3,52   3,23 2,15 1,62 1,29 1,08 2,88 -2,35 1,95
 x2.50 4,40   4,12 2,74 2,06 1,65 1,37 3,79 -2,90 2,36
 x3.00 5,16   5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,77 -3,45 2,74
 Z150x53/48x1.50 3,24   4,00 2,66 2,00 1,60 1,33 3,45 -2,35 3,94
 x2.00 4,32   5,65 3,76 2,82 2,26 1,88 5,11 -3,08 5,13
 x2.50 5,34   7,12 4,75 3,56 2,85 2,37 6,65 -3,74 6,24
 x3.00 6,41   8,68 5,79 4,34 3,47 2,90 8,12 -4,35 7,30
 Z200x53/48x1.50 3,84   5,61 3,74 2,81 2,25 1,87 4,82 -2,71 5,61
 x2.00 5,09   7,96 5,31 3,98 3,18 2,65 7,32 -3,63 7,96
 Z280x53/48x1.50 4,72   8,31 5,54 4,15 3,32 2,77 7,30 -3,22 8,31
 x2.00 6,24   11,97 7,98 5,98 4,79 3,99 11,02 -4,49 11,97
 Z200x55/48x2.50 6,21   10,60 7,07 5,30 4,24 3,53 10,00 -4,37 10,60
 x3.00 7,38   12,97 8,65 6,49 5,19 4,33 12,33 -5,05 12,97
 Z280x55/48x2.50 7,77   15,70 10,47 7,85 6,28 5,23 15,03 -5,40 15,70
 x3.00 9,25   19,99 13,33 10,00 8,00 6,66 19,30 -6,23 19,99
 Z100x68/60x1.50 3,00   2,65 1,77 1,33 1,06 0,88 2,34 -2,16 1,77
 x2.00 4,00   3,76 2,50 1,88 1,50 1,25 3,38 -2,94 2,35
 x2.50 4,90   4,67 3,12 2,34 1,87 1,56 4,32 -3,63 2,84
 x3.00 5,88   5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,48 -4,41 3,32
 Z150x68/60x1.50 3,60   4,48 2,99 2,24 1,79 1,50 3,96 -2,92 4,48
 x2.00 4,00   6,50 4,33 3,25 2,60 2,17 5,95 -3,98 6,08
 x2.50 5,90   8,06 5,37 4,03 3,22 2,69 7,56 -4,87 7,38
 x3.00 7,08   9,92 6,62 4,96 3,97 3,31 9,29 -5,83 8,70
 Z180x68/60x1.50 3,96   5,55 3,70 2,77 2,22 1,85 4,89 -3,24 5,55
 x2.00 5,28   8,10 5,40 4,05 3,24 2,70 7,53 -4,49 8,10
 x2.50 6,52   10,34 6,89 5,17 4,14 3,45 9,70 -5,48 10,34
 x3.00 7,80   12,67 8,45 6,33 5,07 4,22 12,08 -6,54 12,67
 Z200x68/60x1.50 4,20   6,28 4,19 3,14 2,51 2,09 5,52 -3,45 6,28
 x2.00 5,60   9,14 6,10 4,57 3,66 3,05 8,46 -4,83 9,14
 x2.50 6,90   11,93 7,95 5,97 4,77 3,98 11,26 -5,88 11,93
 x3.00 8,28   14,67 9,78 7,33 5,87 4,89 13,99 -7,02 14,67
 Z250x68/60x1.50 4,80   8,17 5,44 4,08 3,27 2,72 7,31 -3,97 8,17
 x2.00 6,40   11,77 7,85 5,89 4,71 3,92 11,10 -5,68 11,77
 x2.50 7,90   15,50 10,33 7,75 6,20 5,17 14,81 -6,93 15,50
 x3.00 9,48   19,76 13,18 9,88 7,91 6,59 19,02 -8,26 19,76
 Z250x75/65x1.50 4,94   8,41 5,61 4,21 3,36 2,80 7,47 -4,31 8,41
 x2.00 6,59   12,24 8,16 6,12 4,90 4,08 11,55 -6,09 12,24
 x2.50 8,16   16,20 10,80 8,10 6,48 5,40 15,50 -7,60 16,20
 x3.00 9,79   20,57 13,71 10,28 8,23 6,86 19,81 -9,08 20,57
 Z280x75/65x1.50 5,25   9,59 6,39 4,79 3,84 3,20 8,64 -4,70 9,59
 x2.00 6,94   14,15 9,44 7,08 5,66 4,72 13,16 -6,62 14,15
 x2.50 8,62   18,41 12,27 9,21 7,37 6,14 17,69 -8,35 18,41
 x3.00 10,31   23,45 15,64 11,73 9,38 7,82 22,66 -9,99 23,45
 Z300x75/65x1.50 5,58   10,44 6,96 5,22 4,17 3,48 9,43 -5,04 10,44
 x2.00 7,44   15,45 10,30 7,73 6,18 5,15 14,38 -7,08 15,45
 x2.50 9,20   20,09 13,39 10,04 8,03 6,70 19,36 -9,03 20,09
 x3.00 11,04   25,66 17,11 12,83 10,27 8,56 24,90 -10,81 25,66
 Z350x75/65x1.50 6,10   12,55 8,37 6,27 5,02 4,18 11,32 -5,76 12,55
 x2.00 8,07   18,50 12,33 9,25 7,40 6,17 17,23 -8,07 18,50
 x2.50 10,03   24,50 16,33 12,25 9,80 8,17 23,23 -10,34 24,50
 x3.00 12,00   30,63 20,42 15,32 12,25 10,21 29,86 -12,55 30,63
 Z400x75/65x1.50 6,68   14,80 9,87 7,40 5,92 4,93 13,28 -6,51 14,80
 x2.00 8,86   21,63 14,42 10,81 8,65 7,21 20,15 -9,08 21,63
 x2.50 11,01   28,71 19,14 14,35 11,48 9,57 27,20 -11,65 28,71
 x3.00 13,18   36,55 24,36 18,27 14,62 12,18 34,96 -14,37 36,55
 Z280x85/75x1.50 5,53   10,07 6,72 5,04 4,03 3,36 9,13 -5,63 10,07
 x2.00 7,32   15,23 10,15 7,61 6,09 5,08 14,30 -7,88 15,23
 x2.50 9,09   19,95 13,30 9,97 7,98 6,65 19,19 -10,07 19,95
 x3.00 10,83   25,04 16,69 12,52 10,02 8,35 24,16 -11,92 25,04
 Z350x85/75x1.50 6,35   13,17 8,78 6,58 5,27 4,39 11,71 -6,90 13,17
 x2.00 8,42   19,81 13,21 9,91 7,93 6,61 18,56 -9,60 19,81
 x2.50 10,46   26,23 17,49 13,12 10,49 8,74 24,93 -12,32 26,23
 x3.00 12,47   32,39 21,60 16,20 12,96 10,80 31,59 -14,88 32,39
 Z400x85/75x1.50 6,94   15,36 10,24 7,68 6,14 5,12 13,98 -7,82 15,36
 x2.00 9,21   23,22 15,48 11,61 9,29 7,74 21,68 -10,86 23,22
 x2.50 11,44   30,70 20,46 15,35 12,28 10,23 29,16 -13,94 30,70
 x3.00 13,65   38,58 25,72 19,29 15,43 12,86 36,96 -16,97 38,58
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

81

ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,41 -1,14 0,86
 x2.00 3,52   2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 2,00 -1,45 1,11
 x2.50 4,40   2,84 1,90 1,42 1,14 0,95 2,63 -1,78 1,35
 x3.00 5,16   3,51 2,34 1,76 1,40 1,17 3,31 -2,15 1,56
 Z150x53/48x1.50 3,24   2,76 1,84 1,38 1,11 0,92 2,41 -1,70 2,27
 x2.00 4,32   3,91 2,60 1,95 1,56 1,30 3,47 -2,23 2,95
 x2.50 5,34   4,93 3,29 2,47 1,97 1,64 4,54 -2,70 3,59
 x3.00 6,41   6,01 4,01 3,01 2,40 2,00 5,65 -3,14 4,20
 Z200x53/48x1.50 3,84   3,89 2,59 1,94 1,55 1,30 3,38 -1,93 3,89
 x2.00 5,09   5,51 3,67 2,76 2,20 1,84 5,10 -2,60 5,51
 Z280x53/48x1.50 4,72   5,75 3,84 2,88 2,30 1,92 5,01 -2,17 5,75
 x2.00 6,24   8,29 5,53 4,15 3,32 2,76 7,63 -3,07 8,29
 Z200x55/48x2.50 6,21   7,34 4,89 3,67 2,94 2,45 6,92 -3,16 7,27
 x3.00 7,38   8,99 5,99 4,49 3,59 3,00 8,40 -3,63 8,53
 Z280x55/48x2.50 7,77   10,88 7,25 5,44 4,35 3,63 10,42 -3,71 10,88
 x3.00 9,25   13,85 9,23 6,93 5,54 4,62 13,35 -4,25 13,85
 Z100x68/60x1.50 3,00   1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,62 -1,51 1,01
 x2.00 4,00   2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,35 -2,14 1,34
 x2.50 4,90   3,23 2,15 1,62 1,29 1,08 3,00 -2,63 1,62
 x3.00 5,88   4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,80 -3,20 1,90
 Z150x68/60x1.50 3,60   3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,77 -2,15 2,63
 x2.00 4,80   4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,04 -2,94 3,50
 x2.50 5,90   5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,15 -3,59 4,25
 x3.00 7,08   6,87 4,58 3,43 2,75 2,29 6,47 -4,29 5,01
 Z180x68/60x1.50 3,96   3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,43 -2,35 3,84
 x2.00 5,28   5,61 3,74 2,80 2,24 1,87 5,16 -3,29 5,35
 x2.50 6,52   7,16 4,77 3,58 2,86 2,39 6,59 -4,01 6,51
 x3.00 7,80   8,77 5,85 4,39 3,51 2,92 8,24 -4,77 7,70
 Z200x68/60x1.50 4,20   4,35 2,90 2,17 1,74 1,45 3,87 -2,46 4,35
 x2.00 5,60   6,33 4,22 3,17 2,53 2,11 5,91 -3,50 6,33
 x2.50 6,90   8,26 5,51 4,13 3,31 2,75 7,80 -4,26 8,26
 x3.00 8,28   10,16 6,77 5,08 4,06 3,39 9,53 -5,06 9,92
 Z250x68/60x1.50 4,80   5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 5,01 -2,73 5,66
 x2.00 6,40   8,15 5,44 4,08 3,26 2,72 7,69 -3,96 8,15
 x2.50 7,90   10,74 7,16 5,37 4,30 3,58 10,25 -4,85 10,74
 x3.00 9,48   13,69 9,13 6,85 5,48 4,56 13,02 -5,75 13,69
 Z250x75/65x1.50 4,94   5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,24 -2,95 5,82
 x2.00 6,59   8,48 5,65 4,24 3,39 2,83 8,00 -4,26 8,48
 x2.50 8,16   11,22 7,48 5,61 4,49 3,74 10,73 -5,34 11,22
 x3.00 9,79   14,25 9,50 7,13 5,70 4,75 13,57 -6,37 14,25
 Z280x75/65x1.50 5,25   6,64 4,43 3,32 2,66 2,21 5,98 -3,15 6,64
 x2.00 6,94   9,81 6,54 4,90 3,92 3,27 9,12 -4,53 9,81
 x2.50 8,62   12,76 8,51 6,38 5,10 4,25 12,25 -5,75 12,76
 x3.00 10,31   16,25 10,83 8,13 6,50 5,42 15,72 -6,86 16,25
 Z300x75/65x1.50 5,58   7,23 4,82 3,61 2,89 2,41 6,51 -3,32 7,23
 x2.00 7,44   10,71 7,14 5,35 4,28 3,57 9,96 -4,77 10,71
 x2.50 9,20   13,92 9,28 6,96 5,57 4,64 13,42 -6,12 13,92
 x3.00 11,04   17,79 11,86 8,89 7,11 5,93 17,23 -7,30 17,79
 Z350x75/65x1.50 6,10   8,68 5,79 4,34 3,47 2,89 7,75 -3,69 8,68
 x2.00 8,07   12,82 8,55 6,41 5,13 4,27 11,93 -5,28 12,82
 x2.50 10,03   16,98 11,32 8,49 6,79 5,66 16,10 -6,83 16,98
 x3.00 12,00   21,23 14,15 10,62 8,49 7,08 20,70 -8,23 21,23
 Z400x75/65x1.50 6,68   10,21 6,81 5,10 4,08 3,40 9,20 -4,10 10,21
 x2.00 8,86   14,99 9,99 7,50 6,00 5,00 13,96 -5,82 14,99
 x2.50 11,01   19,90 13,27 9,95 7,96 6,63 18,86 -7,53 19,90
 x3.00 13,18   25,33 16,89 12,67 10,13 8,45 24,26 -9,24 25,33
 Z280x85/75x1.50 5,53   6,98 4,65 3,49 2,79 2,33 6,30 -3,75 6,98
 x2.00 7,32   10,55 7,03 5,27 4,22 3,52 9,90 -5,37 10,55
 x2.50 9,09   13,82 9,21 6,91 5,53 4,61 13,30 -6,91 13,82
 x3.00 10,83   17,35 11,57 8,68 6,94 5,78 16,80 -8,19 17,35
 Z350x85/75x1.50 6,35   9,08 6,05 4,54 3,63 3,03 8,24 -4,45 9,08
 x2.00 8,42   13,73 9,16 6,87 5,49 4,58 12,86 -6,31 13,73
 x2.50 10,46   18,18 12,12 9,09 7,27 6,06 17,29 -8,17 18,18
 x3.00 12,47   22,45 14,97 11,23 8,98 7,49 21,89 -9,85 22,45
 Z400x85/75x1.50 6,94   10,69 7,13 5,35 4,28 3,56 9,69 -4,99 10,69
 x2.00 9,21   16,09 10,73 8,05 6,44 5,36 15,02 -7,03 16,09
 x2.50 11,44   21,28 14,19 10,64 8,51 7,09 20,22 -9,10 21,28
 x3.00 13,65   26,74 17,83 13,37 10,70 8,91 25,65 -11,10 26,74
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   1,21 0,81 0,61 0,49 0,40 1,03 -0,70 0,53
 x2.00 3,52   1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,47 -0,90 0,69
 x2.50 4,40   2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,93 -1,11 0,83
 x3.00 5,16   2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,42 -1,34 0,97
 Z150x53/48x1.50 3,24   2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,77 -1,25 1,42
 x2.00 4,32   2,86 1,91 1,43 1,14 0,95 2,56 -1,53 1,84
 x2.50 5,34   3,61 2,40 1,80 1,44 1,20 3,34 -1,81 2,24
 x3.00 6,41   4,40 2,93 2,20 1,76 1,47 4,15 -2,09 2,62
 Z200x53/48x1.50 3,84   2,84 1,90 1,42 1,14 0,95 2,48 -1,45 2,75
 x2.00 5,09   4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,73 -1,97 3,68
 Z280x53/48x1.50 4,72   4,21 2,81 2,11 1,69 1,40 3,69 -1,60 4,21
 x2.00 6,24   6,07 4,05 3,04 2,43 2,02 5,59 -2,28 6,07
 Z200x55/48x2.50 6,21   5,37 3,58 2,69 2,15 1,79 5,00 -2,40 4,56
 x3.00 7,38   6,58 4,39 3,29 2,63 2,19 6,18 -2,76 5,35
 Z280x55/48x2.50 7,77   7,97 5,31 3,98 3,19 2,66 7,63 -2,77 7,97
 x3.00 9,25   10,15 6,77 5,08 4,06 3,38 9,78 -3,17 10,15
 Z100x68/60x1.50 3,00   1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,17 -1,12 0,63
 x2.00 4,00   1,90 1,26 0,95 0,76 0,63 1,72 -1,42 0,83
 x2.50 4,90   2,36 1,57 1,18 0,94 0,79 2,20 -1,72 1,00
 x3.00 5,88   2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,78 -2,13 1,17
 Z150x68/60x1.50 3,60   2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 2,02 -1,64 1,64
 x2.00 4,80   3,29 2,19 1,65 1,32 1,10 2,98 -2,24 2,19
 x2.50 5,90   4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,79 -2,74 2,65
 x3.00 7,08   5,03 3,35 2,51 2,01 1,68 4,75 -3,28 3,13
 Z180x68/60x1.50 3,96   2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,51 -1,79 2,49
 x2.00 5,28   4,10 2,74 2,05 1,64 1,37 3,81 -2,52 3,35
 x2.50 6,52   5,24 3,49 2,62 2,10 1,75 4,85 -3,08 4,08
 x3.00 7,80   6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 6,06 -3,66 4,82
 Z200x68/60x1.50 4,20   3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,84 -1,87 3,17
 x2.00 5,60   4,64 3,09 2,32 1,85 1,55 4,32 -2,68 4,31
 x2.50 6,90   6,05 4,03 3,03 2,42 2,02 5,63 -3,27 5,25
 x3.00 8,28   7,44 4,96 3,72 2,98 2,48 7,01 -3,88 6,22
 Z250x68/60x1.50 4,80   4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,70 -2,03 4,14
 x2.00 6,40   5,97 3,98 2,99 2,39 1,99 5,63 -2,98 5,97
 x2.50 7,90   7,87 5,25 3,93 3,15 2,62 7,51 -3,67 7,87
 x3.00 9,48   10,03 6,69 5,02 4,01 3,34 9,61 -4,34 10,03
 Z250x75/65x1.50 4,94   4,26 2,84 2,13 1,71 1,42 3,83 -2,20 4,26
 x2.00 6,59   6,21 4,14 3,10 2,48 2,07 5,86 -3,22 6,21
 x2.50 8,16   8,22 5,48 4,11 3,29 2,74 7,86 -4,07 8,22
 x3.00 9,79   10,44 6,96 5,22 4,18 3,48 10,01 -4,84 10,44
 Z280x75/65x1.50 5,25   4,86 3,24 2,43 1,95 1,62 4,37 -2,30 4,86
 x2.00 6,94   7,18 4,79 3,59 2,87 2,39 6,68 -3,37 7,18
 x2.50 8,62   9,35 6,23 4,67 3,74 3,12 8,98 -4,32 9,35
 x3.00 10,31   11,91 7,94 5,96 4,76 3,97 11,51 -5,13 11,91
 Z300x75/65x1.50 5,58   5,30 3,53 2,65 2,12 1,77 4,78 -2,39 5,30
 x2.00 7,44   7,84 5,23 3,92 3,14 2,62 7,30 -3,51 7,84
 x2.50 9,20   10,20 6,80 5,10 4,08 3,40 9,84 -4,54 10,20
 x3.00 11,04   13,04 8,69 6,52 5,21 4,35 12,63 -5,40 13,04
 Z350x75/65x1.50 6,10   6,36 4,24 3,18 2,54 2,12 5,74 -2,58 6,36
 x2.00 8,07   9,39 6,26 4,70 3,76 3,13 8,75 -3,78 9,39
 x2.50 10,03   12,45 8,30 6,22 4,98 4,15 11,81 -4,93 12,45
 x3.00 12,00   15,56 10,38 7,78 6,23 5,19 15,19 -5,93 15,56
 Z400x75/65x1.50 6,68   7,46 4,98 3,73 2,99 2,49 6,71 -2,79 7,46
 x2.00 8,86   10,99 7,33 5,49 4,40 3,66 10,23 -4,06 10,99
 x2.50 11,01   14,59 9,73 7,29 5,84 4,86 13,84 -5,30 14,59
 x3.00 13,18   18,57 12,38 9,29 7,43 6,19 17,81 -6,49 18,57
 Z280x85/75x1.50 5,53   5,11 3,41 2,56 2,04 1,70 4,62 -2,71 5,11
 x2.00 7,32   7,73 5,15 3,86 3,09 2,58 7,25 -3,97 7,73
 x2.50 9,09   10,13 6,75 5,06 4,05 3,38 9,75 -5,16 10,13
 x3.00 10,83   12,72 8,48 6,36 5,09 4,24 12,30 -6,12 12,72
 Z350x85/75x1.50 6,35   6,65 4,44 3,33 2,66 2,22 6,03 -3,09 6,65
 x2.00 8,42   10,06 6,71 5,03 4,03 3,36 9,42 -4,49 10,06
 x2.50 10,46   13,33 8,88 6,66 5,33 4,44 12,68 -5,88 13,33
 x3.00 12,47   16,46 10,97 8,23 6,58 5,49 16,06 -7,09 16,46
 Z400x85/75x1.50 6,94   7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,08 -3,40 7,80
 x2.00 9,21   11,80 7,86 5,90 4,72 3,93 11,01 -4,89 11,80
 x2.50 11,44   15,60 10,40 7,80 6,24 5,20 14,84 -6,40 15,60
 x3.00 13,65   19,61 13,07 9,80 7,84 6,54 18,83 -7,84 19,61
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ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,79 -0,75 0,35
 x2.00 3,52 1 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,10 -0,99 0,45
 x2.50 4,40 1 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,47 -1,23 0,54
 x3.00 5,16 1 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,85 -1,47 0,63
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,35 -1,09 0,94
 x2.00 4,32 1 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,96 -1,44 1,22
 x2.50 5,34 1 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,55 -1,76 1,49
 x3.00 6,41 1 3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 3,17 -2,08 1,73
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 1,89 -1,37 1,83
 x2.00 5,09 1 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,85 -1,89 2,45
 Z280x53/48x1.50 4,72 1 3,21 2,14 1,61 1,29 1,07 2,82 -1,84 3,21
 x2.00 6,24 1 4,63 3,09 2,32 1,85 1,54 4,26 -2,59 4,63
 Z200x55/48x2.50 6,21 1 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,83 -2,31 3,03
 x3.00 7,38 1 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,73 -2,71 3,56
 Z280x55/48x2.50 7,77 1 6,08 4,05 3,04 2,43 2,03 5,83 -3,33 6,08
 x3.00 9,25 1 7,75 5,17 3,87 3,10 2,58 7,47 -3,89 7,75
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,90 -0,87 0,41
 x2.00 4,00 1 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,31 -1,24 0,54
 x2.50 4,90 1 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,67 -1,53 0,66
 x3.00 5,88 1 2,24 1,49 1,12 0,89 0,75 2,12 -1,88 0,77
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,54 -1,39 1,09
 x2.00 4,80 1 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,28 -1,89 1,45
 x2.50 5,90 1 3,11 2,07 1,55 1,24 1,04 2,90 -2,32 1,76
 x3.00 7,08 1 3,83 2,55 1,92 1,53 1,28 3,63 -2,81 2,07
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,91 -1,63 1,65
 x2.00 5,28 1 3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,91 -2,30 2,23
 x2.50 6,52 1 4,00 2,66 2,00 1,60 1,33 3,72 -2,81 2,71
 x3.00 7,80 1 4,90 3,27 2,45 1,96 1,63 4,64 -3,39 3,20
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,17 -1,80 2,11
 x2.00 5,60 1 3,54 2,36 1,77 1,41 1,18 3,30 -2,57 2,87
 x2.50 6,90 1 4,62 3,08 2,31 1,85 1,54 4,31 -3,16 3,50
 x3.00 8,28 1 5,68 3,78 2,84 2,27 1,89 5,37 -3,81 4,14
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,82 -2,24 3,16
 x2.00 6,40 1 4,56 3,04 2,28 1,82 1,52 4,30 -3,21 4,56
 x2.50 7,90 1 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 5,73 -4,10 6,00
 x3.00 9,48 1 7,66 5,11 3,83 3,06 2,55 7,37 -4,94 7,15
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 3,25 2,17 1,63 1,30 1,08 2,92 -2,37 3,25
 x2.00 6,59 1 4,74 3,16 2,37 1,90 1,58 4,47 -3,46 4,74
 x2.50 8,16 1 6,28 4,18 3,14 2,51 2,09 6,00 -4,49 6,28
 x3.00 9,79 1 7,97 5,31 3,99 3,19 2,66 7,67 -5,44 7,57
 Z280x75/65x1.50 5,25 1 3,71 2,48 1,86 1,49 1,24 3,34 -2,66 3,71
 x2.00 6,94 1 5,48 3,66 2,74 2,19 1,83 5,10 -3,89 5,48
 x2.50 8,62 1 7,13 4,76 3,57 2,85 2,38 6,86 -5,05 7,13
 x3.00 10,31 1 9,09 6,06 4,55 3,64 3,03 8,78 -6,26 9,09
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 4,04 2,70 2,02 1,62 1,35 3,64 -2,92 4,04
 x2.00 7,44 1 5,99 3,99 2,99 2,40 2,00 5,57 -4,22 5,99
 x2.50 9,20 1 7,79 5,19 3,89 3,11 2,60 7,51 -5,51 7,79
 x3.00 11,04 1 9,95 6,64 4,98 3,98 3,32 9,65 -6,89 9,95
 Z350x75/65x1.50 6,10 1 4,86 3,24 2,43 1,94 1,62 4,38 -3,38 4,86
 x2.00 8,07 1 7,17 4,78 3,59 2,87 2,39 6,68 -4,96 7,17
 x2.50 10,03 1 9,50 6,34 4,75 3,80 3,17 9,02 -6,49 9,50
 x3.00 12,00 1 11,88 7,92 5,94 4,75 3,96 11,61 -8,15 11,88
 Z400x75/65x1.50 6,68 1 5,70 3,80 2,85 2,28 1,90 5,14 -3,83 5,70
 x2.00 8,86 1 8,39 5,59 4,20 3,36 2,80 7,81 -5,83 8,39
 x2.50 11,01 1 11,14 7,43 5,57 4,46 3,71 10,58 -7,47 11,14
 x3.00 13,18 1 14,19 9,46 7,09 5,68 4,73 13,62 -9,41 14,19
 Z280x85/75x1.50 5,53 1 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,53 -2,64 3,90
 x2.00 7,32 1 5,90 3,93 2,95 2,36 1,97 5,54 -4,38 5,90
 x2.50 9,09 1 7,73 5,15 3,87 3,09 2,58 7,44 -5,94 7,73
 x3.00 10,83 1 9,71 6,47 4,85 3,88 3,24 9,39 -7,32 9,71
 Z350x85/75x1.50 6,35 1 5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,60 -3,23 5,08
 x2.00 8,42 1 7,68 5,12 3,84 3,07 2,56 7,19 -5,57 7,68
 x2.50 10,46 1 10,18 6,78 5,09 4,07 3,39 9,69 -7,54 10,18
 x3.00 12,47 1 12,57 8,38 6,29 5,03 4,19 12,27 -9,35 12,57
 Z400x85/75x1.50 6,94 1 5,96 3,97 2,98 2,38 1,99 5,40 -3,65 5,96
 x2.00 9,21 1 9,01 6,01 4,50 3,60 3,00 8,41 -6,38 9,01
 x2.50 11,44 1 11,91 7,94 5,96 4,77 3,97 11,34 -8,70 11,91
 x3.00 13,65 1 14,98 9,99 7,49 5,99 4,99 14,40 -10,81 14,98

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,62 -0,59 0,24
 x2.00 3,52 1 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,88 -0,78 0,31
 x2.50 4,40 1 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,14 -0,97 0,37
 x3.00 5,16 1 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,45 -1,16 0,43
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,21 0,81 0,61 0,49 0,40 1,06 -0,85 0,65
 x2.00 4,32 1 1,71 1,14 0,86 0,68 0,57 1,54 -1,12 0,84
 x2.50 5,34 1 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 2,01 -1,37 1,03
 x3.00 6,41 1 2,63 1,76 1,32 1,05 0,88 2,49 -1,61 1,20
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 1,69 1,12 0,84 0,67 0,56 1,49 -1,04 1,27
 x2.00 5,09 1 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,24 -1,43 1,71
 Z280x53/48x1.50 4,72 1 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,22 -1,35 2,53
 x2.00 6,24 1 3,65 2,43 1,82 1,46 1,22 3,36 -1,90 3,65
 Z200x55/48x2.50 6,21 1 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 3,02 -1,75 2,11
 x3.00 7,38 1 3,95 2,63 1,97 1,58 1,32 3,73 -2,04 2,48
 Z280x55/48x2.50 7,77 1 4,79 3,19 2,39 1,92 1,60 4,59 -2,41 4,79
 x3.00 9,25 1 6,10 4,07 3,05 2,44 2,03 5,88 -2,81 5,75
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,69 -0,69 0,28
 x2.00 4,00 1 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 1,02 -0,99 0,37
 x2.50 4,90 1 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,22 0,45
 x3.00 5,88 1 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,66 -1,50 0,52
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,21 -1,09 0,75
 x2.00 4,80 1 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,79 -1,48 1,00
 x2.50 5,90 1 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,28 -1,81 1,22
 x3.00 7,08 1 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,86 -2,19 1,43
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,47 -1,26 1,15
 x2.00 5,28 1 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,28 -1,77 1,55
 x2.50 6,52 1 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,93 -2,16 1,88
 x3.00 7,80 1 3,85 2,57 1,93 1,54 1,28 3,65 -2,60 2,23
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,70 -1,38 1,47
 x2.00 5,60 1 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,59 -1,97 2,00
 x2.50 6,90 1 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,40 -2,41 2,44
 x3.00 8,28 1 4,47 2,98 2,23 1,79 1,49 4,23 -2,89 2,88
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 2,49 1,66 1,24 1,00 0,83 2,22 -1,68 2,47
 x2.00 6,40 1 3,59 2,39 1,79 1,43 1,20 3,38 -2,40 3,37
 x2.50 7,90 1 4,73 3,15 2,36 1,89 1,58 4,51 -3,06 4,20
 x3.00 9,48 1 6,03 4,02 3,01 2,41 2,01 5,80 -3,67 4,99
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 2,56 1,71 1,28 1,02 0,85 2,30 -1,85 2,56
 x2.00 6,59 1 3,73 2,49 1,86 1,49 1,24 3,52 -2,62 3,56
 x2.50 8,16 1 4,94 3,29 2,47 1,98 1,65 4,72 -3,39 4,45
 x3.00 9,79 1 6,28 4,18 3,14 2,51 2,09 6,04 -4,08 5,29
 Z280x75/65x1.50 5,25 1 2,92 1,95 1,46 1,17 0,98 2,62 -2,06 2,92
 x2.00 6,94 1 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 4,01 -2,91 4,32
 x2.50 8,62 1 5,62 3,75 2,81 2,25 1,87 5,40 -3,79 5,62
 x3.00 10,31 1 7,16 4,77 3,58 2,86 2,39 6,92 -4,65 6,95
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 3,19 2,12 1,59 1,27 1,06 2,87 -2,24 3,19
 x2.00 7,44 1 4,71 3,14 2,36 1,89 1,57 4,39 -3,15 4,71
 x2.50 9,20 1 6,13 4,09 3,07 2,45 2,04 5,92 -4,11 6,13
 x3.00 11,04 1 7,84 5,23 3,92 3,14 2,61 7,60 -5,13 7,84
 Z350x75/65x1.50 6,10 1 3,83 2,55 1,91 1,53 1,28 3,45 -2,61 3,83
 x2.00 8,07 1 5,65 3,77 2,82 2,26 1,88 5,26 -3,68 5,65
 x2.50 10,03 1 7,49 4,99 3,74 2,99 2,50 7,11 -4,81 7,49
 x3.00 12,00 1 9,36 6,24 4,68 3,75 3,12 9,15 -6,04 9,36
 Z400x75/65x1.50 6,68 1 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,05 -3,04 4,50
 x2.00 8,86 1 6,61 4,41 3,30 2,64 2,20 6,16 -4,31 6,61
 x2.50 11,01 1 8,78 5,85 4,39 3,51 2,93 8,34 -5,52 8,78
 x3.00 13,18 1 11,18 7,45 5,59 4,47 3,73 10,74 -6,95 11,18
 Z280x85/75x1.50 5,53 1 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,78 -2,10 3,07
 x2.00 7,32 1 4,64 3,10 2,32 1,86 1,55 4,36 -3,46 4,64
 x2.50 9,09 1 6,09 4,06 3,04 2,44 2,03 5,86 -4,51 6,09
 x3.00 10,83 1 7,65 5,10 3,82 3,06 2,55 7,40 -5,52 7,55
 Z350x85/75x1.50 6,35 1 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,62 -2,57 4,01
 x2.00 8,42 1 6,05 4,03 3,03 2,42 2,02 5,67 -4,42 6,05
 x2.50 10,46 1 8,02 5,34 4,01 3,21 2,67 7,63 -5,70 8,02
 x3.00 12,47 1 9,90 6,60 4,95 3,96 3,30 9,68 -7,05 9,90
 Z400x85/75x1.50 6,94 1 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 4,25 -2,90 4,70
 x2.00 9,21 1 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,62 -5,06 7,10
 x2.50 11,44 1 9,39 6,26 4,69 3,76 3,13 8,94 -6,55 9,39
 x3.00 13,65 1 11,80 7,87 5,90 4,72 3,93 11,36 -8,14 11,80
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ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,49 -0,48 0,17
 x2.00 3,52 1 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,70 -0,64 0,21
 x2.50 4,40 1 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,93 -0,79 0,26
 x3.00 5,16 1 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,15 -0,95 0,30
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,85 -0,69 0,47
 x2.00 4,32 1 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,24 -0,90 0,60
 x2.50 5,34 1 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,62 -1,10 0,74
 x3.00 6,41 1 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,01 -1,29 0,86
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,19 -0,83 0,92
 x2.00 5,09 1 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,80 -1,13 1,23
 Z280x53/48x1.50 4,72 1 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,79 -1,03 2,02
 x2.00 6,24 1 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,71 -1,45 2,73
 Z200x55/48x2.50 6,21 1 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,44 -1,39 1,52
 x3.00 7,38 1 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 3,01 -1,61 1,79
 Z280x55/48x2.50 7,77 1 3,86 2,57 1,93 1,54 1,29 3,70 -1,83 3,49
 x3.00 9,25 1 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,75 -2,12 4,17
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,56 -0,57 0,20
 x2.00 4,00 1 0,91 0,60 0,45 0,36 0,30 0,83 -0,81 0,26
 x2.50 4,90 1 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,05 -1,00 0,31
 x3.00 5,88 1 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,22 0,37
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,96 -0,88 0,54
 x2.00 4,80 1 1,59 1,06 0,79 0,63 0,53 1,45 -1,20 0,72
 x2.50 5,90 1 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,84 -1,46 0,87
 x3.00 7,08 1 2,42 1,62 1,21 0,97 0,81 2,30 -1,77 1,03
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 1,36 0,90 0,68 0,54 0,45 1,21 -1,01 0,83
 x2.00 5,28 1 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,84 -1,41 1,12
 x2.50 6,52 1 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,36 -1,73 1,36
 x3.00 7,80 1 3,10 2,07 1,55 1,24 1,04 2,95 -2,07 1,60
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,36 -1,09 1,06
 x2.00 5,60 1 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 2,09 -1,56 1,44
 x2.50 6,90 1 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,75 -1,90 1,76
 x3.00 8,28 1 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,42 -2,28 2,08
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,79 -1,30 1,79
 x2.00 6,40 1 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,73 -1,87 2,44
 x2.50 7,90 1 3,81 2,54 1,91 1,53 1,27 3,64 -2,36 3,04
 x3.00 9,48 1 4,86 3,24 2,43 1,95 1,62 4,68 -2,83 3,61
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,85 -1,44 1,87
 x2.00 6,59 1 3,01 2,00 1,50 1,20 1,00 2,84 -2,04 2,58
 x2.50 8,16 1 3,98 2,66 1,99 1,59 1,33 3,81 -2,64 3,22
 x3.00 9,79 1 5,06 3,38 2,53 2,03 1,69 4,87 -3,16 3,83
 Z280x75/65x1.50 5,25 1 2,36 1,57 1,18 0,94 0,79 2,12 -1,59 2,36
 x2.00 6,94 1 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,24 -2,25 3,34
 x2.50 8,62 1 4,53 3,02 2,27 1,81 1,51 4,36 -2,93 4,20
 x3.00 10,31 1 5,78 3,85 2,89 2,31 1,93 5,58 -3,57 5,04
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 2,57 1,71 1,29 1,03 0,86 2,31 -1,71 2,57
 x2.00 7,44 1 3,80 2,54 1,90 1,52 1,27 3,54 -2,42 3,80
 x2.50 9,20 1 4,95 3,30 2,47 1,98 1,65 4,77 -3,16 4,95
 x3.00 11,04 1 6,33 4,22 3,16 2,53 2,11 6,14 -3,91 6,00
 Z350x75/65x1.50 6,10 1 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,78 -1,99 3,09
 x2.00 8,07 1 4,56 3,04 2,28 1,82 1,52 4,24 -2,80 4,56
 x2.50 10,03 1 6,04 4,03 3,02 2,42 2,01 5,74 -3,66 6,04
 x3.00 12,00 1 7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 7,39 -4,59 7,56
 Z400x75/65x1.50 6,68 1 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,27 -2,27 3,63
 x2.00 8,86 1 5,33 3,56 2,67 2,13 1,78 4,97 -3,25 5,33
 x2.50 11,01 1 7,09 4,72 3,54 2,84 2,36 6,74 -4,17 7,09
 x3.00 13,18 1 9,03 6,02 4,51 3,61 3,01 8,68 -5,25 9,03
 Z280x85/75x1.50 5,53 1 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,24 -1,71 2,48
 x2.00 7,32 1 3,75 2,50 1,87 1,50 1,25 3,52 -2,70 3,65
 x2.50 9,09 1 4,91 3,27 2,46 1,97 1,64 4,73 -3,51 4,59
 x3.00 10,83 1 6,17 4,11 3,09 2,47 2,06 5,97 -4,28 5,48
 Z350x85/75x1.50 6,35 1 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 2,92 -2,10 3,23
 x2.00 8,42 1 4,88 3,26 2,44 1,95 1,63 4,57 -3,36 4,88
 x2.50 10,46 1 6,47 4,31 3,24 2,59 2,16 6,17 -4,39 6,47
 x3.00 12,47 1 8,00 5,33 4,00 3,20 2,67 7,82 -5,43 8,00
 Z400x85/75x1.50 6,94 1 3,79 2,53 1,90 1,52 1,27 3,43 -2,37 3,79
 x2.00 9,21 1 5,73 3,82 2,86 2,29 1,91 5,35 -3,92 5,73
 x2.50 11,44 1 7,58 5,05 3,79 3,03 2,53 7,22 -5,03 7,58
 x3.00 13,65 1 9,53 6,35 4,77 3,81 3,18 9,18 -6,24 9,53

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,47 0,31 0,24 0,19 0,16 0,40 -0,44 0,12
 x2.00 3,52 2 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,58 -0,58 0,15
 x2.50 4,40 2 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,76 -0,72 0,18
 x3.00 5,16 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,95 -0,87 0,21
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,70 -0,66 0,34
 x2.00 4,32 2 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 1,02 -0,88 0,44
 x2.50 5,34 2 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,33 -1,09 0,54
 x3.00 6,41 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,65 -1,29 0,63
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,38 0,98 -0,86 0,68
 x2.00 5,09 2 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,47 -1,20 0,91
 Z280x53/48x1.50 4,72 2 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,44 -1,19 1,51
 x2.00 6,24 2 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,21 -1,67 2,04
 Z200x55/48x2.50 6,21 2 2,14 1,42 1,07 0,85 0,71 2,01 -1,50 1,13
 x3.00 7,38 2 2,62 1,74 1,31 1,05 0,87 2,48 -1,76 1,32
 Z280x55/48x2.50 7,77 2 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 3,05 -2,19 2,60
 x3.00 9,25 2 4,05 2,70 2,03 1,62 1,35 3,91 -2,66 3,11
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,46 -0,47 0,14
 x2.00 4,00 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,68 -0,73 0,19
 x2.50 4,90 2 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,86 -0,91 0,22
 x3.00 5,88 2 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,09 -1,11 0,26
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,80 -0,75 0,40
 x2.00 4,80 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,17 -1,16 0,53
 x2.50 5,90 2 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,51 -1,43 0,64
 x3.00 7,08 2 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,89 -1,73 0,75
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,10 0,74 0,55 0,44 0,37 0,99 -0,91 0,61
 x2.00 5,28 2 1,63 1,09 0,81 0,65 0,54 1,51 -1,43 0,83
 x2.50 6,52 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,94 -1,77 1,00
 x3.00 7,80 2 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,42 -2,14 1,19
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,12 -1,01 0,79
 x2.00 5,60 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,72 -1,60 1,07
 x2.50 6,90 2 2,41 1,60 1,20 0,96 0,80 2,26 -2,01 1,30
 x3.00 8,28 2 2,96 1,97 1,48 1,18 0,99 2,81 -2,44 1,54
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,45 -1,27 1,33
 x2.00 6,40 2 2,38 1,59 1,19 0,95 0,79 2,20 -2,03 1,82
 x2.50 7,90 2 3,14 2,09 1,57 1,25 1,05 2,99 -2,63 2,26
 x3.00 9,48 2 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33 3,85 -3,26 2,69
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,52 -1,27 1,39
 x2.00 6,59 2 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,33 -2,03 1,92
 x2.50 8,16 2 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,13 -2,88 2,40
 x3.00 9,79 2 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 4,01 -3,58 2,85
 Z280x75/65x1.50 5,25 2 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,71 -1,44 1,81
 x2.00 6,94 2 2,86 1,91 1,43 1,15 0,96 2,66 -2,27 2,49
 x2.50 8,62 2 3,73 2,49 1,86 1,49 1,24 3,59 -3,23 3,13
 x3.00 10,31 2 4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,60 -4,10 3,76
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 1,90 -1,57 2,12
 x2.00 7,44 2 3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,91 -2,48 2,94
 x2.50 9,20 2 4,07 2,71 2,04 1,63 1,36 3,93 -3,54 3,71
 x3.00 11,04 2 5,21 3,47 2,60 2,08 1,74 5,05 -4,49 4,48
 Z350x75/65x1.50 6,10 2 2,54 1,70 1,27 1,02 0,85 2,29 -1,82 2,54
 x2.00 8,07 2 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,49 -2,94 3,75
 x2.50 10,03 2 4,98 3,32 2,49 1,99 1,66 4,73 -4,14 4,98
 x3.00 12,00 2 6,22 4,15 3,11 2,49 2,08 6,09 -5,34 6,22
 Z400x75/65x1.50 6,68 2 2,99 1,99 1,50 1,20 1,00 2,69 -2,06 2,99
 x2.00 8,86 2 4,39 2,93 2,20 1,76 1,46 4,09 -3,37 4,39
 x2.50 11,01 2 5,84 3,89 2,92 2,33 1,95 5,55 -4,84 5,84
 x3.00 13,18 2 7,44 4,96 3,72 2,97 2,48 7,15 -6,29 7,44
 Z280x85/75x1.50 5,53 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,84 -1,43 1,94
 x2.00 7,32 2 3,08 2,06 1,54 1,23 1,03 2,89 -2,35 2,72
 x2.50 9,09 2 4,04 2,70 2,02 1,62 1,35 3,89 -3,36 3,42
 x3.00 10,83 2 5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,91 -4,46 4,09
 Z350x85/75x1.50 6,35 2 2,66 1,78 1,33 1,07 0,89 2,41 -1,75 2,66
 x2.00 8,42 2 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,76 -2,99 4,02
 x2.50 10,46 2 5,33 3,55 2,66 2,13 1,78 5,08 -4,20 5,33
 x3.00 12,47 2 6,58 4,39 3,29 2,63 2,20 6,44 -5,63 6,58
 Z400x85/75x1.50 6,94 2 3,13 2,08 1,56 1,25 1,04 2,83 -1,97 3,13
 x2.00 9,21 2 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,40 -3,42 4,72
 x2.50 11,44 2 6,24 4,16 3,12 2,50 2,08 5,95 -4,88 6,24
 x3.00 13,65 2 7,85 5,23 3,93 3,14 2,62 7,56 -6,46 7,85
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ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,33 -0,37 0,09
 x2.00 3,52 2 0,53 0,35 0,27 0,21 0,18 0,48 -0,49 0,11
 x2.50 4,40 2 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,63 -0,61 0,13
 x3.00 5,16 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,79 -0,73 0,15
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,67 0,45 0,33 0,27 0,22 0,58 -0,55 0,26
 x2.00 4,32 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,85 -0,73 0,33
 x2.50 5,34 2 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,10 -0,89 0,40
 x3.00 6,41 2 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,38 -1,06 0,47
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,82 -0,69 0,52
 x2.00 5,09 2 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,24 -0,96 0,69
 Z280x53/48x1.50 4,72 2 1,39 0,92 0,69 0,56 0,46 1,22 -0,94 1,15
 x2.00 6,24 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,86 -1,33 1,56
 Z200x55/48x2.50 6,21 2 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,68 -1,20 0,85
 x3.00 7,38 2 2,19 1,46 1,09 0,87 0,73 2,07 -1,41 1,00
 Z280x55/48x2.50 7,77 2 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,55 -1,72 1,98
 x3.00 9,25 2 3,39 2,26 1,69 1,36 1,13 3,27 -2,06 2,37
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,44 0,29 0,22 0,17 0,15 0,38 -0,40 0,10
 x2.00 4,00 2 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,56 -0,61 0,13
 x2.50 4,90 2 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,72 -0,76 0,16
 x3.00 5,88 2 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,91 -0,94 0,19
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,66 -0,64 0,30
 x2.00 4,80 2 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 0,99 -0,96 0,40
 x2.50 5,90 2 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,24 -1,18 0,48
 x3.00 7,08 2 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,58 -1,43 0,57
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,81 -0,77 0,46
 x2.00 5,28 2 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,25 -1,18 0,62
 x2.50 6,52 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,63 -1,44 0,76
 x3.00 7,80 2 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 2,03 -1,75 0,90
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,94 -0,86 0,60
 x2.00 5,60 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,43 -1,31 0,81
 x2.50 6,90 2 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,89 -1,63 0,99
 x3.00 8,28 2 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,35 -1,97 1,17
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,22 -1,08 1,02
 x2.00 6,40 2 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,87 -1,64 1,39
 x2.50 7,90 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,50 -2,12 1,73
 x3.00 9,48 2 3,35 2,23 1,67 1,34 1,12 3,22 -2,60 2,05
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,27 -1,09 1,06
 x2.00 6,59 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,95 -1,72 1,46
 x2.50 8,16 2 2,74 1,83 1,37 1,10 0,91 2,62 -2,33 1,83
 x3.00 9,79 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,35 -2,88 2,18
 Z280x75/65x1.50 5,25 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,45 -1,21 1,38
 x2.00 6,94 2 2,39 1,60 1,20 0,96 0,80 2,22 -1,92 1,90
 x2.50 8,62 2 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 3,00 -2,63 2,39
 x3.00 10,31 2 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,85 -3,31 2,87
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,57 -1,32 1,64
 x2.00 7,44 2 2,62 1,74 1,31 1,05 0,87 2,43 -2,10 2,25
 x2.50 9,20 2 3,41 2,27 1,70 1,36 1,14 3,29 -2,86 2,84
 x3.00 11,04 2 4,36 2,91 2,18 1,74 1,45 4,23 -3,62 3,43
 Z350x75/65x1.50 6,10 2 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,91 -1,54 2,13
 x2.00 8,07 2 3,14 2,09 1,57 1,26 1,05 2,89 -2,48 3,14
 x2.50 10,03 2 4,16 2,78 2,08 1,67 1,39 3,96 -3,44 4,08
 x3.00 12,00 2 5,21 3,47 2,60 2,08 1,74 5,10 -4,29 4,96
 Z400x75/65x1.50 6,68 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,25 -1,75 2,50
 x2.00 8,86 2 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,42 -2,85 3,68
 x2.50 11,01 2 4,88 3,26 2,44 1,95 1,63 4,65 -3,99 4,88
 x3.00 13,18 2 6,23 4,15 3,11 2,49 2,08 5,99 -4,97 6,23
 Z280x85/75x1.50 5,53 2 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,53 -1,20 1,48
 x2.00 7,32 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,40 -1,99 2,08
 x2.50 9,09 2 3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 3,25 -2,84 2,62
 x3.00 10,83 2 4,25 2,83 2,12 1,70 1,42 4,11 -3,77 3,12
 Z350x85/75x1.50 6,35 2 2,23 1,49 1,11 0,89 0,74 1,99 -1,48 2,23
 x2.00 8,42 2 3,36 2,24 1,68 1,35 1,12 3,15 -2,53 3,36
 x2.50 10,46 2 4,46 2,97 2,23 1,78 1,49 4,25 -3,55 4,42
 x3.00 12,47 2 5,51 3,67 2,76 2,20 1,84 5,39 -4,76 5,33
 Z400x85/75x1.50 6,94 2 2,62 1,74 1,31 1,05 0,87 2,36 -1,67 2,62
 x2.00 9,21 2 3,95 2,63 1,97 1,58 1,32 3,68 -2,89 3,95
 x2.50 11,44 2 5,23 3,48 2,61 2,09 1,74 4,98 -4,12 5,23
 x3.00 13,65 2 6,57 4,38 3,29 2,63 2,19 6,34 -5,46 6,57

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

87



TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
prostý nosník (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,31 0,06
 x2.00 3,52 2 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,40 -0,42 0,08
 x2.50 4,40 2 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,53 -0,52 0,09
 x3.00 5,16 2 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,67 -0,62 0,11
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,56 0,38 0,28 0,23 0,19 0,49 -0,46 0,19
 x2.00 4,32 2 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,72 -0,61 0,25
 x2.50 5,34 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,94 -0,75 0,31
 x3.00 6,41 2 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,15 -0,88 0,36
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,69 -0,58 0,40
 x2.00 5,09 2 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,04 -0,80 0,53
 Z280x53/48x1.50 4,72 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,04 -0,76 0,89
 x2.00 6,24 2 1,69 1,12 0,84 0,67 0,56 1,57 -1,07 1,21
 Z200x55/48x2.50 6,21 2 1,51 1,01 0,76 0,60 0,50 1,42 -0,99 0,66
 x3.00 7,38 2 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,75 -1,16 0,77
 Z280x55/48x2.50 7,77 2 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,16 -1,39 1,54
 x3.00 9,25 2 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,77 -1,64 1,85
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,37 0,25 0,18 0,15 0,12 0,32 -0,35 0,07
 x2.00 4,00 2 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,47 -0,53 0,10
 x2.50 4,90 2 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,60 -0,65 0,12
 x3.00 5,88 2 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,77 -0,80 0,14
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,56 -0,55 0,23
 x2.00 4,80 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,84 -0,81 0,30
 x2.50 5,90 2 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,06 -1,00 0,37
 x3.00 7,08 2 1,40 0,94 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,21 0,43
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,70 -0,66 0,36
 x2.00 5,28 2 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,06 -0,98 0,48
 x2.50 6,52 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,38 -1,21 0,58
 x3.00 7,80 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,71 -1,45 0,69
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,79 -0,74 0,46
 x2.00 5,60 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,21 -1,09 0,63
 x2.50 6,90 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,60 -1,35 0,76
 x3.00 8,28 2 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 1,99 -1,63 0,90
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,15 0,77 0,58 0,46 0,39 1,04 -0,93 0,79
 x2.00 6,40 2 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,58 -1,35 1,08
 x2.50 7,90 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,12 -1,73 1,34
 x3.00 9,48 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,73 -2,11 1,60
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,07 -0,93 0,83
 x2.00 6,59 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,65 -1,47 1,14
 x2.50 8,16 2 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,22 -1,92 1,42
 x3.00 9,79 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,84 -2,36 1,69
 Z280x75/65x1.50 5,25 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,23 -1,04 1,08
 x2.00 6,94 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,88 -1,65 1,48
 x2.50 8,62 2 2,64 1,76 1,32 1,06 0,88 2,54 -2,15 1,86
 x3.00 10,31 2 3,37 2,25 1,69 1,35 1,12 3,26 -2,70 2,24
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,34 -1,14 1,27
 x2.00 7,44 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,06 -1,79 1,76
 x2.50 9,20 2 2,89 1,92 1,44 1,16 0,96 2,75 -2,34 2,21
 x3.00 11,04 2 3,70 2,46 1,85 1,48 1,23 3,59 -2,95 2,67
 Z350x75/65x1.50 6,10 2 1,81 1,20 0,90 0,72 0,60 1,60 -1,31 1,81
 x2.00 8,07 2 2,66 1,77 1,33 1,07 0,89 2,48 -2,10 2,52
 x2.50 10,03 2 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 3,33 -2,75 3,19
 x3.00 12,00 2 4,42 2,95 2,21 1,77 1,47 4,33 -3,49 3,88
 Z400x75/65x1.50 6,68 2 2,12 1,42 1,06 0,85 0,71 1,90 -1,48 2,12
 x2.00 8,86 2 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,90 -2,44 3,12
 x2.50 11,01 2 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,93 -3,24 4,14
 x3.00 13,18 2 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 5,09 -4,03 5,28
 Z280x85/75x1.50 5,53 2 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,30 -1,04 1,15
 x2.00 7,32 2 2,19 1,46 1,09 0,87 0,73 2,05 -1,71 1,62
 x2.50 9,09 2 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,76 -2,43 2,04
 x3.00 10,83 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,49 -3,15 2,43
 Z350x85/75x1.50 6,35 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,70 -1,26 1,89
 x2.00 8,42 2 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,66 -2,14 2,74
 x2.50 10,46 2 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,54 -3,04 3,45
 x3.00 12,47 2 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,58 -4,04 4,17
 Z400x85/75x1.50 6,94 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 1,98 -1,44 2,22
 x2.00 9,21 2 3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 3,09 -2,48 3,35
 x2.50 11,44 2 4,43 2,96 2,22 1,77 1,48 4,17 -3,53 4,43
 x3.00 13,65 2 5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,38 -4,67 5,58
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ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,24 -0,27 0,04
 x2.00 3,52 2 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,34 -0,36 0,06
 x2.50 4,40 2 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,45 -0,45 0,07
 x3.00 5,16 2 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,57 -0,54 0,08
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,42 -0,40 0,15
 x2.00 4,32 2 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,61 -0,52 0,19
 x2.50 5,34 2 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,80 -0,64 0,24
 x3.00 6,41 2 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,99 -0,75 0,27
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,59 -0,49 0,31
 x2.00 5,09 2 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,89 -0,68 0,42
 Z280x53/48x1.50 4,72 2 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,89 -0,62 0,71
 x2.00 6,24 2 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,35 -0,88 0,96
 Z200x55/48x2.50 6,21 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,20 -0,83 0,52
 x3.00 7,38 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,50 -0,97 0,60
 Z280x55/48x2.50 7,77 2 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,84 -1,14 1,22
 x3.00 9,25 2 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,37 -1,33 1,46
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,31 0,21 0,16 0,13 0,10 0,27 -0,30 0,05
 x2.00 4,00 2 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,40 -0,46 0,07
 x2.50 4,90 2 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,51 -0,57 0,08
 x3.00 5,88 2 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,65 -0,69 0,10
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,54 0,36 0,27 0,21 0,18 0,48 -0,48 0,17
 x2.00 4,80 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,72 -0,69 0,23
 x2.50 5,90 2 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,91 -0,85 0,28
 x3.00 7,08 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,03 0,33
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,67 0,45 0,33 0,27 0,22 0,59 -0,57 0,28
 x2.00 5,28 2 0,99 0,66 0,49 0,39 0,33 0,91 -0,84 0,37
 x2.50 6,52 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,16 -1,02 0,45
 x3.00 7,80 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,47 -1,23 0,54
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,68 -0,64 0,36
 x2.00 5,60 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,04 -0,91 0,49
 x2.50 6,90 2 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,37 -1,14 0,60
 x3.00 8,28 2 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,71 -1,37 0,71
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,00 0,66 0,50 0,40 0,33 0,88 -0,79 0,62
 x2.00 6,40 2 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,36 -1,13 0,85
 x2.50 7,90 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,81 -1,45 1,06
 x3.00 9,48 2 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,34 -1,75 1,26
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,92 -0,81 0,65
 x2.00 6,59 2 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,41 -1,24 0,90
 x2.50 8,16 2 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,88 -1,61 1,12
 x3.00 9,79 2 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,44 -1,96 1,33
 Z280x75/65x1.50 5,25 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,05 -0,91 0,85
 x2.00 6,94 2 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,61 -1,38 1,17
 x2.50 8,62 2 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 2,18 -1,79 1,47
 x3.00 10,31 2 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,80 -2,24 1,77
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,15 -1,00 1,01
 x2.00 7,44 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,77 -1,49 1,39
 x2.50 9,20 2 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,39 -1,94 1,75
 x3.00 11,04 2 3,17 2,11 1,59 1,27 1,06 3,08 -2,44 2,12
 Z350x75/65x1.50 6,10 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,39 -1,15 1,45
 x2.00 8,07 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,12 -1,74 2,01
 x2.50 10,03 2 3,03 2,02 1,51 1,21 1,01 2,87 -2,27 2,53
 x3.00 12,00 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,71 -2,87 3,08
 Z400x75/65x1.50 6,68 2 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,61 -1,29 1,82
 x2.00 8,86 2 2,68 1,78 1,34 1,07 0,89 2,49 -2,03 2,68
 x2.50 11,01 2 3,56 2,37 1,78 1,42 1,19 3,37 -2,65 3,49
 x3.00 13,18 2 4,54 3,02 2,27 1,81 1,51 4,37 -3,30 4,25
 Z280x85/75x1.50 5,53 2 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,11 -0,90 0,91
 x2.00 7,32 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,75 -1,49 1,28
 x2.50 9,09 2 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,34 -2,11 1,61
 x3.00 10,83 2 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,99 -2,64 1,93
 Z350x85/75x1.50 6,35 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,46 -1,10 1,54
 x2.00 8,42 2 2,45 1,63 1,22 0,98 0,82 2,29 -1,86 2,17
 x2.50 10,46 2 3,25 2,16 1,62 1,30 1,08 3,09 -2,64 2,74
 x3.00 12,47 2 4,01 2,68 2,01 1,61 1,34 3,93 -3,36 3,31
 Z400x85/75x1.50 6,94 2 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,72 -1,24 1,91
 x2.00 9,21 2 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,68 -2,12 2,88
 x2.50 11,44 2 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,62 -3,06 3,76
 x3.00 13,65 2 4,79 3,19 2,40 1,92 1,60 4,62 -3,88 4,55
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ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 0,20 -0,24 0,03
 x2.00 3,52 2 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,29 -0,31 0,04
 x2.50 4,40 2 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,39 -0,38 0,05
 x3.00 5,16 2 0,52 0,34 0,26 0,21 0,17 0,49 -0,46 0,05
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,36 -0,34 0,12
 x2.00 4,32 2 0,59 0,39 0,29 0,23 0,20 0,53 -0,46 0,15
 x2.50 5,34 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,69 -0,56 0,18
 x3.00 6,41 2 0,91 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -0,65 0,21
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,59 0,39 0,29 0,24 0,20 0,51 -0,42 0,25
 x2.00 5,09 2 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,76 -0,58 0,33
 Z280x53/48x1.50 4,72 2 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,76 -0,53 0,57
 x2.00 6,24 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,16 -0,74 0,77
 Z200x55/48x2.50 6,21 2 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,05 -0,72 0,41
 x3.00 7,38 2 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,28 -0,83 0,48
 Z280x55/48x2.50 7,77 2 1,67 1,12 0,84 0,67 0,56 1,59 -0,95 0,98
 x3.00 9,25 2 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 2,03 -1,10 1,17
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,27 0,18 0,13 0,11 0,09 0,23 -0,27 0,04
 x2.00 4,00 2 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,34 -0,40 0,05
 x2.50 4,90 2 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,44 -0,50 0,06
 x3.00 5,88 2 0,59 0,39 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,61 0,07
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,46 0,31 0,23 0,19 0,15 0,41 -0,42 0,14
 x2.00 4,80 2 0,67 0,45 0,34 0,27 0,23 0,62 -0,61 0,18
 x2.50 5,90 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,78 -0,74 0,22
 x3.00 7,08 2 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,98 -0,90 0,26
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,51 -0,51 0,22
 x2.00 5,28 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,78 -0,72 0,29
 x2.50 6,52 2 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 1,01 -0,88 0,36
 x3.00 7,80 2 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,25 -1,06 0,42
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,58 -0,55 0,29
 x2.00 5,60 2 0,97 0,65 0,48 0,39 0,32 0,89 -0,79 0,39
 x2.50 6,90 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,17 -0,98 0,47
 x3.00 8,28 2 1,55 1,03 0,78 0,62 0,52 1,48 -1,18 0,56
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,77 -0,67 0,50
 x2.00 6,40 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,17 -0,95 0,68
 x2.50 7,90 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,57 -1,23 0,85
 x3.00 9,48 2 2,11 1,40 1,05 0,84 0,70 2,02 -1,47 1,01
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 0,89 0,59 0,45 0,36 0,30 0,79 -0,71 0,52
 x2.00 6,59 2 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,22 -1,05 0,72
 x2.50 8,16 2 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,64 -1,37 0,90
 x3.00 9,79 2 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,11 -1,65 1,07
 Z280x75/65x1.50 5,25 2 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,91 -0,80 0,68
 x2.00 6,94 2 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,40 -1,17 0,94
 x2.50 8,62 2 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,88 -1,51 1,18
 x3.00 10,31 2 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,42 -1,88 1,42
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,99 -0,87 0,81
 x2.00 7,44 2 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,53 -1,25 1,12
 x2.50 9,20 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 2,06 -1,63 1,41
 x3.00 11,04 2 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,66 -2,05 1,70
 Z350x75/65x1.50 6,10 2 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,20 -1,00 1,17
 x2.00 8,07 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,84 -1,45 1,62
 x2.50 10,03 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,88 2,48 -1,89 2,04
 x3.00 12,00 2 3,29 2,19 1,64 1,31 1,10 3,20 -2,39 2,48
 Z400x75/65x1.50 6,68 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,41 -1,14 1,58
 x2.00 8,86 2 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,15 -1,66 2,22
 x2.50 11,01 2 3,08 2,06 1,54 1,23 1,03 2,92 -2,20 2,81
 x3.00 13,18 2 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,78 -2,74 3,43
 Z280x85/75x1.50 5,53 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,96 -0,79 0,73
 x2.00 7,32 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,52 -1,32 1,03
 x2.50 9,09 2 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 2,05 -1,81 1,30
 x3.00 10,83 2 2,68 1,78 1,34 1,07 0,89 2,59 -2,24 1,55
 Z350x85/75x1.50 6,35 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,26 -0,97 1,24
 x2.00 8,42 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 1,98 -1,64 1,75
 x2.50 10,46 2 2,81 1,88 1,41 1,13 0,94 2,67 -2,26 2,21
 x3.00 12,47 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,35 -2,82 2,67
 Z400x85/75x1.50 6,94 2 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,48 -1,10 1,65
 x2.00 9,21 2 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,32 -1,86 2,40
 x2.50 11,44 2 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 3,13 -2,65 3,04
 x3.00 13,65 2 4,15 2,77 2,08 1,66 1,38 3,99 -3,25 3,68
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 2,94 -4,31 3,81
 x2.00 3,52   4,83 3,22 2,41 1,93 1,61 4,03 -5,73 4,83
 x2.50 4,40   5,70 3,80 2,85 2,28 1,90 4,85 -7,15 5,70
 x3.00 5,16   6,44 4,30 3,22 2,58 2,15 5,64 -8,63 6,44
 Z150x53/48x1.50 3,24   5,89 3,93 2,95 2,36 1,97 4,40 -6,35 5,89
 x2.00 4,32   7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 6,18 -8,35 7,56
 x2.50 5,34   9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 7,71 -10,30 9,00
 x3.00 6,41   10,27 6,85 5,14 4,11 3,42 9,02 -12,24 10,27
 Z200x53/48x1.50 3,84   7,87 5,24 3,93 3,15 2,62 5,95 -8,46 7,87
 x2.00 5,09   10,67 7,12 5,34 4,27 3,56 8,63 -11,23 10,67
 Z280x53/48x1.50 5,19   11,24 7,49 5,62 4,50 3,75 8,44 -11,73 11,24
 x2.00 6,86   15,65 10,43 7,82 6,26 5,22 12,83 -15,98 15,65
 Z200x55/48x2.50 6,83   12,95 8,63 6,47 5,18 4,32 11,04 -13,28 12,95
 x3.00 8,11   14,88 9,92 7,44 5,95 4,96 13,06 -15,64 14,88
 Z280x55/48x2.50 8,55   20,00 13,33 10,00 8,00 6,67 16,89 -19,06 20,00
 x3.00 10,17   23,25 15,50 11,63 9,30 7,75 20,27 -22,31 23,25
 Z100x68/60x1.50 3,00   4,07 2,71 2,03 1,63 1,36 3,27 -5,20 4,07
 x2.00 4,00   5,25 3,50 2,63 2,10 1,75 4,59 -7,01 5,25
 x2.50 4,90   6,21 4,14 3,10 2,48 2,07 5,50 -8,74 6,21
 x3.00 5,88   7,11 4,74 3,56 2,84 2,37 6,47 -10,72 7,11
 Z150x68/60x1.50 3,60   6,45 4,30 3,23 2,58 2,15 5,11 -7,90 6,45
 x2.00 4,80   8,47 5,65 4,24 3,39 2,82 7,35 -10,62 8,47
 x2.50 5,90   10,01 6,68 5,01 4,01 3,34 8,98 -12,98 10,01
 x3.00 7,08   11,70 7,80 5,85 4,68 3,90 10,75 -15,81 11,70
 Z180x68/60x1.50 3,96   8,09 5,39 4,05 3,24 2,70 6,36 -9,51 8,09
 x2.00 5,28   10,65 7,10 5,33 4,26 3,55 9,21 -12,84 10,65
 x2.50 6,52   12,63 8,42 6,32 5,05 4,21 11,30 -15,64 12,63
 x3.00 7,80   14,83 9,89 7,42 5,93 4,94 13,61 -18,97 14,83
 Z200x68/60x1.50 4,20   9,15 6,10 4,57 3,66 3,05 7,28 -10,55 9,15
 x2.00 5,60   12,27 8,18 6,14 4,91 4,09 10,58 -14,39 12,27
 x2.50 6,90   14,58 9,72 7,29 5,83 4,86 13,03 -17,49 14,58
 x3.00 8,28   17,16 11,44 8,58 6,86 5,72 15,73 -21,17 17,16
 Z250x68/60x1.50 4,80   11,82 7,88 5,91 4,73 3,94 9,53 -13,16 11,82
 x2.00 6,40   16,60 11,07 8,30 6,64 5,53 14,38 -18,26 16,60
 x2.50 7,90   20,05 13,36 10,02 8,02 6,68 17,86 -22,27 20,05
 x3.00 9,48   23,70 15,80 11,85 9,48 7,90 21,68 -26,84 23,70
 Z250x75/65x1.50 4,94   12,49 8,33 6,25 5,00 4,16 10,24 -13,98 12,49
 x2.00 6,59   17,21 11,47 8,61 6,89 5,74 15,05 -19,10 17,21
 x2.50 8,16   21,02 14,01 10,51 8,41 7,01 18,98 -23,72 21,02
 x3.00 9,79   24,86 16,57 12,43 9,94 8,29 23,00 -28,57 24,86
 Z280x75/65x1.50 5,77   14,32 9,55 7,16 5,73 4,77 11,76 -14,81 14,32
 x2.00 7,64   19,76 13,17 9,88 7,90 6,59 17,53 -21,36 19,76
 x2.50 9,48   24,80 16,54 12,40 9,92 8,27 22,38 -26,81 24,80
 x3.00 11,34   29,39 19,59 14,69 11,75 9,80 27,16 -32,25 29,39
 Z300x75/65x1.50 5,58   15,19 10,13 7,60 6,08 5,06 13,05 -15,32 15,19
 x2.00 7,44   21,88 14,59 10,94 8,75 7,29 19,51 -23,23 21,88
 x2.50 9,20   27,92 18,61 13,96 11,17 9,31 25,27 -29,41 27,92
 x3.00 11,04   33,18 22,12 16,59 13,27 11,06 30,71 -35,37 33,18
 Z350x75/65x1.50 6,70   16,11 10,74 8,06 6,45 5,37 14,95 -16,26 16,11
 x2.00 8,88   26,68 17,79 13,34 10,67 8,90 23,85 -26,88 26,68
 x2.50 11,03   34,10 22,74 17,05 13,64 11,37 31,34 -34,36 34,10
 x3.00 13,20   42,12 28,08 21,06 16,85 14,04 38,94 -41,89 42,12
 Z400x75/65x1.50 7,35   16,76 11,17 8,38 6,71 5,59 15,69 -16,92 16,76
 x2.00 9,75   28,22 18,81 14,11 11,29 9,41 27,11 -28,44 28,22
 x2.50 12,11   40,62 27,08 20,31 16,25 13,54 37,46 -39,29 40,62
 x3.00 14,50   50,45 33,63 25,22 20,18 16,82 47,23 -48,23 50,45
 Z280x85/75x1.50 6,08   14,75 9,84 7,38 5,90 4,92 13,08 -15,22 14,75
 x2.00 8,05   21,52 14,35 10,76 8,61 7,17 19,34 -24,61 21,52
 x2.50 10,00   26,75 17,83 13,37 10,70 8,92 24,54 -31,47 26,75
 x3.00 11,91   31,25 20,84 15,63 12,50 10,42 29,23 -37,32 31,25
 Z350x85/75x1.50 6,99   16,41 10,94 8,21 6,57 5,47 15,29 -16,57 16,41
 x2.00 9,26   27,31 18,21 13,65 10,92 9,10 25,89 -27,51 27,31
 x2.50 11,51   36,54 24,36 18,27 14,62 12,18 33,96 -39,48 36,54
 x3.00 13,72   43,90 29,27 21,95 17,56 14,63 41,01 -47,64 43,90
 Z400x85/75x1.50 7,64   16,99 11,33 8,49 6,80 5,66 15,95 -17,16 16,99
 x2.00 10,13   28,72 19,15 14,36 11,49 9,57 27,64 -28,95 28,72
 x2.50 12,59   42,58 28,38 21,29 17,03 14,19 40,61 -42,86 42,58
 x3.00 15,02   53,08 35,39 26,54 21,23 17,69 50,08 -54,63 53,08
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ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,17 -2,87 2,83
 x2.00 3,52   3,66 2,44 1,83 1,47 1,22 2,95 -3,80 3,66
 x2.50 4,40   4,33 2,88 2,16 1,73 1,44 3,63 -4,71 4,33
 x3.00 5,16   4,90 3,26 2,45 1,96 1,63 4,21 -5,64 4,90
 Z150x53/48x1.50 3,24   4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,01 -3,96 4,14
 x2.00 4,32   5,40 3,60 2,70 2,16 1,80 4,25 -5,20 5,40
 x2.50 5,34   6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 5,29 -6,38 6,42
 x3.00 6,41   7,29 4,86 3,65 2,92 2,43 6,07 -7,52 7,29
 Z200x53/48x1.50 3,84   5,25 3,50 2,63 2,10 1,75 3,89 -5,09 5,25
 x2.00 5,09   7,24 4,83 3,62 2,90 2,41 5,57 -6,73 7,24
 Z280x53/48x1.50 5,19   6,90 4,60 3,45 2,76 2,30 5,02 -6,89 6,90
 x2.00 6,86   9,78 6,52 4,89 3,91 3,26 7,64 -9,42 9,78
 Z200x55/48x2.50 6,83   8,69 5,79 4,34 3,48 2,90 7,08 -7,98 8,69
 x3.00 8,11   9,92 6,61 4,96 3,97 3,31 8,34 -9,35 9,92
 Z280x55/48x2.50 8,55   12,61 8,41 6,30 5,04 4,20 10,19 -11,20 12,61
 x3.00 10,17   14,60 9,73 7,30 5,84 4,87 12,22 -13,06 14,60
 Z100x68/60x1.50 3,00   2,98 1,98 1,49 1,19 0,99 2,41 -3,43 2,98
 x2.00 4,00   3,91 2,61 1,95 1,56 1,30 3,33 -4,64 3,91
 x2.50 4,90   4,64 3,09 2,32 1,85 1,55 4,09 -5,77 4,64
 x3.00 5,88   5,30 3,53 2,65 2,12 1,77 4,79 -7,04 5,30
 Z150x68/60x1.50 3,60   4,47 2,98 2,24 1,79 1,49 3,48 -4,97 4,47
 x2.00 4,80   5,92 3,94 2,96 2,37 1,97 5,04 -6,70 5,92
 x2.50 5,90   7,02 4,68 3,51 2,81 2,34 6,06 -8,19 7,02
 x3.00 7,08   8,15 5,44 4,08 3,26 2,72 7,26 -9,93 8,15
 Z180x68/60x1.50 3,96   5,40 3,60 2,70 2,16 1,80 4,17 -5,90 5,40
 x2.00 5,28   7,22 4,82 3,61 2,89 2,41 6,11 -7,98 7,22
 x2.50 6,52   8,59 5,73 4,29 3,44 2,86 7,53 -9,70 8,59
 x3.00 7,80   10,03 6,69 5,02 4,01 3,34 8,87 -11,73 10,03
 Z200x68/60x1.50 4,20   6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 4,68 -6,51 6,02
 x2.00 5,60   8,18 5,45 4,09 3,27 2,73 6,89 -8,88 8,18
 x2.50 6,90   9,74 6,49 4,87 3,89 3,25 8,51 -10,78 9,74
 x3.00 8,28   11,40 7,60 5,70 4,56 3,80 10,25 -13,01 11,40
 Z250x68/60x1.50 4,80   7,47 4,98 3,73 2,99 2,49 5,86 -8,05 7,47
 x2.00 6,40   10,67 7,11 5,33 4,27 3,56 9,03 -11,20 10,67
 x2.50 7,90   12,91 8,61 6,45 5,16 4,30 11,22 -13,61 12,91
 x3.00 9,48   15,20 10,14 7,60 6,08 5,07 13,61 -16,37 15,20
 Z250x75/65x1.50 4,94   7,90 5,27 3,95 3,16 2,63 6,35 -8,64 7,90
 x2.00 6,59   11,08 7,39 5,54 4,43 3,70 9,51 -11,84 11,08
 x2.50 8,16   13,58 9,05 6,79 5,43 4,53 12,05 -14,66 13,58
 x3.00 9,79   16,03 10,69 8,02 6,41 5,34 14,60 -17,64 16,03
 Z280x75/65x1.50 5,77   8,90 5,93 4,45 3,56 2,97 7,14 -9,64 8,90
 x2.00 7,64   12,48 8,32 6,24 4,99 4,16 10,87 -13,21 12,48
 x2.50 9,48   15,83 10,56 7,92 6,33 5,28 14,01 -16,55 15,83
 x3.00 11,34   18,73 12,49 9,37 7,49 6,24 17,03 -19,88 18,73
 Z300x75/65x1.50 5,58   9,74 6,49 4,87 3,90 3,25 7,85 -10,46 9,74
 x2.00 7,44   13,67 9,11 6,84 5,47 4,56 11,96 -14,36 13,67
 x2.50 9,20   17,56 11,71 8,78 7,03 5,85 15,68 -18,14 17,56
 x3.00 11,04   21,03 14,02 10,51 8,41 7,01 19,15 -21,80 21,03
 Z350x75/65x1.50 6,70   11,70 7,80 5,85 4,68 3,90 9,39 -12,12 11,70
 x2.00 8,88   16,31 10,87 8,15 6,52 5,44 14,32 -16,73 16,31
 x2.50 11,03   21,03 14,02 10,51 8,41 7,01 19,00 -21,22 21,03
 x3.00 13,20   26,05 17,37 13,03 10,42 8,68 23,96 -25,81 26,05
 Z400x75/65x1.50 7,35   12,66 8,44 6,33 5,06 4,22 11,04 -12,82 12,66
 x2.00 9,75   19,11 12,74 9,56 7,64 6,37 16,86 -19,09 19,11
 x2.50 12,11   24,72 16,48 12,36 9,89 8,24 22,41 -24,25 24,72
 x3.00 14,50   30,76 20,51 15,38 12,31 10,25 28,37 -29,78 30,76
 Z280x85/75x1.50 6,08   9,64 6,43 4,82 3,86 3,21 8,11 -11,03 9,64
 x2.00 8,05   13,67 9,12 6,84 5,47 4,56 12,14 -15,57 13,67
 x2.50 10,00   17,26 11,51 8,63 6,90 5,75 15,64 -19,68 17,26
 x3.00 11,91   20,16 13,44 10,08 8,06 6,72 18,65 -23,33 20,16
 Z350x85/75x1.50 6,99   11,86 7,91 5,93 4,74 3,95 10,52 -12,44 11,86
 x2.00 9,26   17,84 11,89 8,92 7,14 5,95 15,94 -19,41 17,84
 x2.50 11,51   22,89 15,26 11,45 9,16 7,63 21,05 -24,70 22,89
 x3.00 13,72   27,83 18,56 13,92 11,13 9,28 25,84 -29,76 27,83
 Z400x85/75x1.50 7,64   12,92 8,61 6,46 5,17 4,31 11,88 -13,09 12,92
 x2.00 10,13   21,13 14,09 10,57 8,45 7,04 18,87 -21,61 21,13
 x2.50 12,59   27,07 18,05 13,53 10,83 9,02 24,98 -28,21 27,07
 x3.00 15,02   33,05 22,03 16,52 13,22 11,02 30,89 -34,17 33,05
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 1,71 -2,11 2,15
 x2.00 3,52   2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,37 -2,78 2,87
 x2.50 4,40   3,45 2,30 1,72 1,38 1,15 2,92 -3,44 3,45
 x3.00 5,16   3,92 2,62 1,96 1,57 1,31 3,37 -4,09 3,92
 Z150x53/48x1.50 3,24   3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,37 -2,78 3,16
 x2.00 4,32   4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,30 -3,64 4,14
 x2.50 5,34   5,01 3,34 2,50 2,00 1,67 4,02 -4,44 5,01
 x3.00 6,41   5,68 3,79 2,84 2,27 1,89 4,63 -5,20 5,68
 Z200x53/48x1.50 3,84   3,87 2,58 1,94 1,55 1,29 2,93 -3,41 3,87
 x2.00 5,09   5,36 3,57 2,68 2,15 1,79 4,14 -4,50 5,36
 Z280x53/48x1.50 5,19   4,81 3,21 2,41 1,93 1,61 3,54 -4,39 4,81
 x2.00 6,86   6,92 4,61 3,46 2,77 2,31 5,45 -6,04 6,92
 Z200x55/48x2.50 6,83   6,47 4,31 3,24 2,59 2,16 5,12 -5,36 6,47
 x3.00 8,11   7,38 4,92 3,69 2,95 2,46 5,83 -6,23 7,38
 Z280x55/48x2.50 8,55   9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 7,04 -7,16 9,00
 x3.00 10,17   10,44 6,96 5,22 4,17 3,48 8,28 -8,32 10,44
 Z100x68/60x1.50 3,00   2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 1,86 -2,51 2,16
 x2.00 4,00   3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,68 -3,41 3,13
 x2.50 4,90   3,77 2,51 1,88 1,51 1,26 3,32 -4,23 3,77
 x3.00 5,88   4,31 2,88 2,16 1,73 1,44 3,89 -5,14 4,31
 Z150x68/60x1.50 3,60   3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 2,61 -3,47 3,38
 x2.00 4,80   4,57 3,05 2,29 1,83 1,52 3,76 -4,70 4,57
 x2.50 5,90   5,47 3,65 2,74 2,19 1,82 4,67 -5,74 5,47
 x3.00 7,08   6,38 4,25 3,19 2,55 2,13 5,61 -6,92 6,38
 Z180x68/60x1.50 3,96   3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,03 -4,03 3,98
 x2.00 5,28   5,44 3,62 2,72 2,18 1,81 4,50 -5,47 5,44
 x2.50 6,52   6,52 4,34 3,26 2,61 2,17 5,49 -6,65 6,52
 x3.00 7,80   7,64 5,10 3,82 3,06 2,55 6,65 -8,00 7,64
 Z200x68/60x1.50 4,20   4,37 2,92 2,19 1,75 1,46 3,32 -4,38 4,37
 x2.00 5,60   6,05 4,04 3,03 2,42 2,02 4,98 -6,00 6,05
 x2.50 6,90   7,26 4,84 3,63 2,90 2,42 6,20 -7,29 7,26
 x3.00 8,28   8,55 5,70 4,27 3,42 2,85 7,39 -8,76 8,55
 Z250x68/60x1.50 4,80   5,29 3,52 2,64 2,12 1,76 4,03 -5,30 5,29
 x2.00 6,40   7,58 5,05 3,79 3,03 2,53 6,25 -7,42 7,58
 x2.50 7,90   9,26 6,18 4,63 3,71 3,09 7,83 -8,99 9,26
 x3.00 9,48   10,95 7,30 5,48 4,38 3,65 9,56 -10,78 10,95
 Z250x75/65x1.50 4,94   5,57 3,71 2,78 2,23 1,86 4,38 -5,74 5,57
 x2.00 6,59   7,87 5,25 3,94 3,15 2,63 6,63 -7,92 7,87
 x2.50 8,16   9,76 6,51 4,88 3,91 3,26 8,47 -9,79 9,76
 x3.00 9,79   11,53 7,69 5,77 4,61 3,84 10,30 -11,75 11,53
 Z280x75/65x1.50 5,77   6,13 4,09 3,07 2,45 2,04 4,80 -6,37 6,13
 x2.00 7,64   8,79 5,86 4,40 3,52 2,93 7,46 -8,78 8,79
 x2.50 9,48   11,17 7,45 5,59 4,47 3,72 9,66 -10,97 11,17
 x3.00 11,34   13,23 8,82 6,62 5,29 4,41 11,79 -13,17 13,23
 Z300x75/65x1.50 5,58   6,61 4,41 3,31 2,64 2,20 5,18 -6,90 6,61
 x2.00 7,44   9,48 6,32 4,74 3,79 3,16 8,13 -9,51 9,48
 x2.50 9,20   12,30 8,20 6,15 4,92 4,10 10,71 -12,00 12,30
 x3.00 11,04   14,66 9,78 7,33 5,87 4,89 13,09 -14,40 14,66
 Z350x75/65x1.50 6,70   7,65 5,10 3,82 3,06 2,55 5,97 -8,00 7,65
 x2.00 8,88   10,97 7,31 5,48 4,39 3,66 9,41 -11,03 10,97
 x2.50 11,03   14,30 9,53 7,15 5,72 4,77 12,67 -14,02 14,30
 x3.00 13,20   17,77 11,85 8,88 7,11 5,92 16,03 -16,99 17,77
 Z400x75/65x1.50 7,35   8,97 5,98 4,48 3,59 2,99 6,84 -9,12 8,97
 x2.00 9,75   12,53 8,35 6,26 5,01 4,18 10,77 -12,56 12,53
 x2.50 12,11   16,37 10,92 8,19 6,55 5,46 14,53 -15,98 16,37
 x3.00 14,50   20,45 13,63 10,23 8,18 6,82 18,52 -19,64 20,45
 Z280x85/75x1.50 6,08   6,73 4,49 3,36 2,69 2,24 5,47 -7,61 6,73
 x2.00 8,05   9,58 6,39 4,79 3,83 3,19 8,39 -10,48 9,58
 x2.50 10,00   12,17 8,11 6,08 4,87 4,06 10,87 -13,23 12,17
 x3.00 11,91   14,22 9,48 7,11 5,69 4,74 12,98 -15,67 14,22
 Z350x85/75x1.50 6,99   8,26 5,50 4,13 3,30 2,75 6,91 -9,46 8,26
 x2.00 9,26   12,07 8,05 6,04 4,83 4,02 10,60 -13,01 12,07
 x2.50 11,51   15,64 10,43 7,82 6,26 5,21 14,18 -16,57 15,64
 x3.00 13,72   19,10 12,73 9,55 7,64 6,37 17,51 -19,92 19,10
 Z400x85/75x1.50 7,64   9,35 6,24 4,68 3,74 3,12 8,06 -10,32 9,35
 x2.00 10,13   14,00 9,33 7,00 5,60 4,67 12,33 -14,82 14,00
 x2.50 12,59   18,16 12,11 9,08 7,26 6,05 16,51 -18,89 18,16
 x3.00 15,02   22,26 14,84 11,13 8,91 7,42 20,54 -22,90 22,26
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,33 -1,64 1,55
 x2.00 3,52   2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,93 -2,16 2,00
 x2.50 4,40   2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,44 -2,66 2,42
 x3.00 5,16   3,19 2,12 1,59 1,27 1,06 2,83 -3,16 2,81
 Z150x53/48x1.50 3,24   2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 1,91 -2,10 2,48
 x2.00 4,32   3,31 2,21 1,66 1,32 1,10 2,68 -2,76 3,31
 x2.50 5,34   4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,35 -3,35 4,03
 x3.00 6,41   4,64 3,09 2,32 1,85 1,55 3,91 -3,90 4,64
 Z200x53/48x1.50 3,84   3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,33 -2,49 3,01
 x2.00 5,09   4,23 2,82 2,11 1,69 1,41 3,35 -3,29 4,23
 Z280x53/48x1.50 5,19   3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 2,70 -3,04 3,62
 x2.00 6,86   5,26 3,51 2,63 2,10 1,75 4,22 -4,18 5,26
 Z200x55/48x2.50 6,83   5,11 3,41 2,55 2,04 1,70 4,07 -3,93 5,11
 x3.00 8,11   5,88 3,92 2,94 2,35 1,96 4,76 -4,55 5,88
 Z280x55/48x2.50 8,55   6,84 4,56 3,42 2,74 2,28 5,39 -4,98 6,84
 x3.00 10,17   7,87 5,25 3,94 3,15 2,62 6,33 -5,76 7,87
 Z100x68/60x1.50 3,00   1,59 1,06 0,80 0,64 0,53 1,39 -1,96 1,59
 x2.00 4,00   2,51 1,67 1,26 1,01 0,84 2,16 -2,66 2,41
 x2.50 4,90   3,05 2,03 1,52 1,22 1,02 2,70 -3,29 2,91
 x3.00 5,88   3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,23 -4,00 3,41
 Z150x68/60x1.50 3,60   2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,06 -2,62 2,60
 x2.00 4,80   3,69 2,46 1,85 1,48 1,23 3,02 -3,56 3,69
 x2.50 5,90   4,44 2,96 2,22 1,78 1,48 3,77 -4,35 4,44
 x3.00 7,08   5,23 3,49 2,62 2,09 1,74 4,56 -5,22 5,23
 Z180x68/60x1.50 3,96   3,11 2,08 1,56 1,25 1,04 2,40 -2,97 3,11
 x2.00 5,28   4,34 2,89 2,17 1,74 1,45 3,46 -4,05 4,34
 x2.50 6,52   5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,34 -4,93 5,22
 x3.00 7,80   6,15 4,10 3,07 2,46 2,05 5,27 -5,91 6,15
 Z200x68/60x1.50 4,20   3,39 2,26 1,69 1,35 1,13 2,58 -3,18 3,39
 x2.00 5,60   4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 3,85 -4,39 4,78
 x2.50 6,90   5,76 3,84 2,88 2,30 1,92 4,73 -5,34 5,76
 x3.00 8,28   6,78 4,52 3,39 2,71 2,26 5,76 -6,38 6,78
 Z250x68/60x1.50 4,80   4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,02 -3,73 4,03
 x2.00 6,40   5,80 3,86 2,90 2,32 1,93 4,66 -5,27 5,80
 x2.50 7,90   7,15 4,76 3,57 2,86 2,38 5,87 -6,39 7,15
 x3.00 9,48   8,43 5,62 4,22 3,37 2,81 7,04 -7,63 8,43
 Z250x75/65x1.50 4,94   4,22 2,81 2,11 1,69 1,41 3,23 -4,06 4,22
 x2.00 6,59   6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 4,96 -5,66 6,02
 x2.50 8,16   7,52 5,01 3,76 3,01 2,51 6,38 -6,99 7,52
 x3.00 9,79   8,89 5,93 4,45 3,56 2,96 7,65 -8,38 8,89
 Z280x75/65x1.50 5,77   4,59 3,06 2,29 1,84 1,53 3,51 -4,45 4,59
 x2.00 7,64   6,65 4,43 3,33 2,66 2,22 5,47 -6,20 6,65
 x2.50 9,48   8,47 5,64 4,23 3,39 2,82 7,14 -7,75 8,47
 x3.00 11,34   10,03 6,69 5,01 4,01 3,34 8,57 -9,27 10,03
 Z300x75/65x1.50 5,58   4,88 3,26 2,44 1,95 1,63 3,74 -4,79 4,88
 x2.00 7,44   7,15 4,77 3,57 2,86 2,38 5,93 -6,67 7,15
 x2.50 9,20   9,19 6,13 4,60 3,68 3,06 7,83 -8,41 9,19
 x3.00 11,04   11,00 7,33 5,50 4,40 3,67 9,60 -10,08 11,00
 Z350x75/65x1.50 6,70   5,47 3,65 2,74 2,19 1,82 4,14 -5,51 5,47
 x2.00 8,88   8,04 5,36 4,02 3,22 2,68 6,75 -7,65 8,04
 x2.50 11,03   10,61 7,07 5,30 4,24 3,54 9,17 -9,76 10,61
 x3.00 13,20   13,15 8,76 6,57 5,26 4,38 11,42 -11,76 13,15
 Z400x75/65x1.50 7,35   6,22 4,15 3,11 2,49 2,07 4,56 -6,25 6,22
 x2.00 9,75   8,93 5,95 4,47 3,57 2,98 7,48 -8,65 8,93
 x2.50 12,11   11,83 7,89 5,91 4,73 3,94 10,13 -11,05 11,83
 x3.00 14,50   14,84 9,89 7,42 5,94 4,95 13,19 -13,53 14,84
 Z280x85/75x1.50 6,08   4,96 3,31 2,48 1,99 1,66 3,98 -5,36 4,96
 x2.00 8,05   7,24 4,83 3,62 2,90 2,41 6,19 -7,44 7,24
 x2.50 10,00   9,23 6,16 4,62 3,69 3,08 8,11 -9,40 9,23
 x3.00 11,91   10,84 7,22 5,42 4,34 3,61 9,57 -11,13 10,84
 Z350x85/75x1.50 6,99   6,10 4,06 3,05 2,44 2,03 4,80 -6,61 6,10
 x2.00 9,26   8,81 5,87 4,40 3,52 2,94 7,46 -9,14 8,81
 x2.50 11,51   11,55 7,70 5,78 4,62 3,85 10,13 -11,67 11,55
 x3.00 13,72   14,16 9,44 7,08 5,66 4,72 12,68 -13,99 14,16
 Z400x85/75x1.50 7,64   6,90 4,60 3,45 2,76 2,30 5,43 -7,51 6,90
 x2.00 10,13   9,96 6,64 4,98 3,98 3,32 8,60 -10,37 9,96
 x2.50 12,59   13,10 8,73 6,55 5,24 4,37 11,68 -13,25 13,10
 x3.00 15,02   16,16 10,78 8,08 6,47 5,39 14,44 -16,08 16,16
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ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,21 0,81 0,61 0,48 0,40 1,02 -1,46 1,03
 x2.00 3,52 1 1,73 1,16 0,87 0,69 0,58 1,54 -1,96 1,33
 x2.50 4,40 1 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 2,01 -2,49 1,61
 x3.00 5,16 1 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,48 -3,06 1,86
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,68 -2,30 1,95
 x2.00 4,32 1 2,77 1,85 1,39 1,11 0,92 2,42 -3,08 2,77
 x2.50 5,34 1 3,44 2,30 1,72 1,38 1,15 3,12 -3,77 3,44
 x3.00 6,41 1 4,11 2,74 2,06 1,64 1,37 3,78 -4,45 4,11
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,11 -2,91 2,53
 x2.00 5,09 1 3,66 2,44 1,83 1,46 1,22 3,26 -4,12 3,66
 Z280x53/48x1.50 5,19 1 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 2,77 -4,00 3,42
 x2.00 6,86 1 4,83 3,22 2,41 1,93 1,61 4,26 -5,60 4,83
 Z200x55/48x2.50 6,83 1 4,69 3,13 2,35 1,88 1,56 4,27 -5,09 4,69
 x3.00 8,11 1 5,54 3,70 2,77 2,22 1,85 5,07 -5,97 5,54
 Z280x55/48x2.50 8,55 1 6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 5,89 -7,34 6,42
 x3.00 10,17 1 7,92 5,28 3,96 3,17 2,64 7,29 -8,78 7,92
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,06 -1,60 1,22
 x2.00 4,00 1 1,93 1,28 0,96 0,77 0,64 1,74 -2,25 1,60
 x2.50 4,90 1 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,34 -2,80 1,94
 x3.00 5,88 1 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 3,00 -3,48 2,26
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,71 -2,60 1,99
 x2.00 4,80 1 3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,80 -3,80 3,13
 x2.50 5,90 1 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,81 -4,76 4,14
 x3.00 7,08 1 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,82 -5,85 5,13
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,11 -3,20 2,40
 x2.00 5,28 1 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,48 -4,69 3,90
 x2.50 6,52 1 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 4,75 -6,02 5,18
 x3.00 7,80 1 6,31 4,21 3,16 2,53 2,10 5,90 -7,43 6,31
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 2,68 1,78 1,34 1,07 0,89 2,36 -3,57 2,68
 x2.00 5,60 1 4,41 2,94 2,20 1,76 1,47 4,05 -5,25 4,41
 x2.50 6,90 1 5,90 3,93 2,95 2,36 1,97 5,47 -6,92 5,90
 x3.00 8,28 1 7,14 4,76 3,57 2,86 2,38 6,64 -8,43 7,14
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 3,44 2,29 1,72 1,38 1,15 2,98 -4,46 3,44
 x2.00 6,40 1 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 5,15 -6,59 5,55
 x2.50 7,90 1 7,52 5,02 3,76 3,01 2,51 6,98 -8,82 7,52
 x3.00 9,48 1 9,41 6,27 4,70 3,76 3,14 8,87 -11,15 9,41
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 3,44 2,29 1,72 1,38 1,15 3,02 -4,57 3,44
 x2.00 6,59 1 5,50 3,67 2,75 2,20 1,83 5,10 -6,79 5,50
 x2.50 8,16 1 7,85 5,23 3,92 3,14 2,62 7,41 -9,14 7,85
 x3.00 9,79 1 10,21 6,81 5,11 4,09 3,41 9,68 -11,70 10,21
 Z280x75/65x1.50 5,77 1 3,87 2,58 1,93 1,55 1,29 3,39 -5,06 3,87
 x2.00 7,64 1 6,16 4,10 3,08 2,46 2,05 5,74 -7,55 6,16
 x2.50 9,48 1 8,83 5,89 4,42 3,53 2,94 8,36 -10,24 8,83
 x3.00 11,34 1 11,65 7,77 5,83 4,66 3,89 10,99 -13,19 11,65
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 4,25 2,83 2,12 1,70 1,42 3,72 -5,40 4,25
 x2.00 7,44 1 6,74 4,50 3,37 2,70 2,25 6,31 -8,09 6,74
 x2.50 9,20 1 9,70 6,47 4,85 3,88 3,23 9,23 -11,04 9,70
 x3.00 11,04 1 12,77 8,51 6,38 5,11 4,26 12,25 -14,29 12,77
 Z350x75/65x1.50 6,70 1 4,93 3,28 2,46 1,97 1,64 4,30 -6,11 4,93
 x2.00 8,88 1 8,02 5,35 4,01 3,21 2,67 7,42 -9,27 8,02
 x2.50 11,03 1 11,37 7,58 5,69 4,55 3,79 10,90 -12,79 11,37
 x3.00 13,20 1 15,24 10,16 7,62 6,10 5,08 14,68 -16,67 15,24
 Z400x75/65x1.50 7,35 1 5,59 3,73 2,79 2,24 1,86 4,85 -6,62 5,59
 x2.00 9,75 1 9,23 6,16 4,62 3,69 3,08 8,55 -10,33 9,23
 x2.50 12,11 1 13,31 8,88 6,66 5,33 4,44 12,58 -14,41 13,31
 x3.00 14,50 1 18,08 12,05 9,04 7,23 6,03 17,20 -18,92 18,08
 Z280x85/75x1.50 6,08 1 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,38 -5,17 3,81
 x2.00 8,05 1 6,37 4,25 3,18 2,55 2,12 5,94 -8,02 6,37
 x2.50 10,00 1 9,11 6,07 4,55 3,64 3,04 8,59 -10,90 9,11
 x3.00 11,91 1 12,11 8,07 6,06 4,85 4,04 11,55 -13,90 12,11
 Z350x85/75x1.50 6,99 1 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,14 -6,30 4,68
 x2.00 9,26 1 7,96 5,31 3,98 3,19 2,65 7,50 -9,73 7,96
 x2.50 11,51 1 11,46 7,64 5,73 4,58 3,82 10,97 -13,43 11,46
 x3.00 13,72 1 15,43 10,28 7,71 6,17 5,14 14,89 -17,37 15,43
 Z400x85/75x1.50 7,64 1 5,29 3,53 2,65 2,12 1,76 4,65 -6,80 5,29
 x2.00 10,13 1 9,30 6,20 4,65 3,72 3,10 8,61 -10,78 9,30
 x2.50 12,59 1 13,35 8,90 6,68 5,34 4,45 12,64 -15,07 13,35
 x3.00 15,02 1 17,75 11,83 8,87 7,10 5,92 17,20 -19,66 17,75

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,81 -1,16 0,71
 x2.00 3,52 1 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,22 -1,57 0,92
 x2.50 4,40 1 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,58 -1,99 1,11
 x3.00 5,16 1 2,09 1,39 1,05 0,84 0,70 1,96 -2,38 1,29
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,54 1,02 0,77 0,61 0,51 1,32 -1,78 1,54
 x2.00 4,32 1 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 1,91 -2,36 2,17
 x2.50 5,34 1 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,45 -2,89 2,70
 x3.00 6,41 1 3,22 2,14 1,61 1,29 1,07 2,99 -3,39 3,22
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,64 -2,19 1,97
 x2.00 5,09 1 2,84 1,90 1,42 1,14 0,95 2,49 -3,08 2,84
 Z280x53/48x1.50 5,19 1 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 1,96 -2,87 2,50
 x2.00 6,86 1 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,13 -4,04 3,58
 Z200x55/48x2.50 6,83 1 3,64 2,43 1,82 1,46 1,22 3,26 -3,79 3,64
 x3.00 8,11 1 4,30 2,86 2,15 1,72 1,43 3,94 -4,43 4,30
 Z280x55/48x2.50 8,55 1 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,27 -5,28 4,78
 x3.00 10,17 1 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,32 -6,18 5,82
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,83 -1,28 0,86
 x2.00 4,00 1 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,37 -1,80 1,11
 x2.50 4,90 1 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,85 -2,24 1,34
 x3.00 5,88 1 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,37 -2,78 1,57
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,36 -2,09 1,57
 x2.00 4,80 1 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,22 -3,05 2,47
 x2.50 5,90 1 3,27 2,18 1,64 1,31 1,09 3,02 -3,81 3,27
 x3.00 7,08 1 4,04 2,69 2,02 1,61 1,35 3,80 -4,68 4,04
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 1,90 1,26 0,95 0,76 0,63 1,67 -2,53 1,90
 x2.00 5,28 1 3,08 2,06 1,54 1,23 1,03 2,77 -3,76 3,08
 x2.50 6,52 1 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,74 -4,68 4,08
 x3.00 7,80 1 4,94 3,29 2,47 1,98 1,65 4,63 -5,64 4,94
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 2,11 1,41 1,06 0,84 0,70 1,87 -2,87 2,11
 x2.00 5,60 1 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,15 -4,23 3,48
 x2.50 6,90 1 4,60 3,06 2,30 1,84 1,53 4,19 -5,25 4,60
 x3.00 8,28 1 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 5,18 -6,31 5,55
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 2,71 1,81 1,36 1,09 0,91 2,36 -3,61 2,71
 x2.00 6,40 1 4,39 2,92 2,19 1,76 1,46 4,01 -5,19 4,39
 x2.50 7,90 1 5,73 3,82 2,87 2,29 1,91 5,31 -6,71 5,73
 x3.00 9,48 1 7,11 4,74 3,56 2,85 2,37 6,57 -8,14 7,11
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,40 -3,68 2,72
 x2.00 6,59 1 4,35 2,90 2,18 1,74 1,45 4,03 -5,48 4,35
 x2.50 8,16 1 6,21 4,14 3,10 2,48 2,07 5,77 -7,37 6,21
 x3.00 9,79 1 7,77 5,18 3,89 3,11 2,59 7,22 -9,12 7,77
 Z280x75/65x1.50 5,77 1 3,05 2,04 1,53 1,22 1,02 2,69 -4,13 3,05
 x2.00 7,64 1 4,87 3,25 2,43 1,95 1,62 4,53 -6,12 4,87
 x2.50 9,48 1 6,96 4,64 3,48 2,79 2,32 6,55 -8,28 6,96
 x3.00 11,34 1 8,78 5,86 4,39 3,51 2,93 8,25 -10,49 8,78
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 3,35 2,24 1,68 1,34 1,12 2,96 -4,42 3,35
 x2.00 7,44 1 5,33 3,56 2,67 2,13 1,78 4,99 -6,57 5,33
 x2.50 9,20 1 7,53 5,02 3,77 3,01 2,51 7,12 -8,93 7,53
 x3.00 11,04 1 9,56 6,37 4,78 3,82 3,19 9,12 -11,45 9,56
 Z350x75/65x1.50 6,70 1 3,89 2,59 1,95 1,56 1,30 3,42 -5,05 3,89
 x2.00 8,88 1 6,35 4,23 3,17 2,54 2,12 5,87 -7,57 6,35
 x2.50 11,03 1 8,88 5,92 4,44 3,55 2,96 8,44 -10,38 8,88
 x3.00 13,20 1 11,30 7,53 5,65 4,52 3,77 10,84 -13,52 11,30
 Z400x75/65x1.50 7,35 1 4,42 2,94 2,21 1,77 1,47 3,85 -5,50 4,42
 x2.00 9,75 1 7,30 4,87 3,65 2,92 2,43 6,76 -8,50 7,30
 x2.50 12,11 1 10,52 7,01 5,26 4,21 3,51 9,83 -11,76 10,52
 x3.00 14,50 1 13,33 8,89 6,66 5,33 4,44 12,64 -15,38 13,33
 Z280x85/75x1.50 6,08 1 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,67 -4,10 3,01
 x2.00 8,05 1 5,04 3,36 2,52 2,01 1,68 4,70 -6,50 5,04
 x2.50 10,00 1 7,21 4,81 3,61 2,89 2,41 6,85 -8,82 7,21
 x3.00 11,91 1 9,60 6,40 4,80 3,84 3,20 9,01 -11,21 9,60
 Z350x85/75x1.50 6,99 1 3,70 2,46 1,85 1,48 1,23 3,29 -5,01 3,70
 x2.00 9,26 1 6,41 4,28 3,21 2,57 2,14 5,93 -7,99 6,41
 x2.50 11,51 1 9,07 6,05 4,54 3,63 3,02 8,69 -10,95 9,07
 x3.00 13,72 1 12,22 8,15 6,11 4,89 4,07 11,79 -14,09 12,22
 Z400x85/75x1.50 7,64 1 4,18 2,79 2,09 1,67 1,39 3,70 -5,67 4,18
 x2.00 10,13 1 7,36 4,91 3,68 2,95 2,46 6,82 -8,91 7,36
 x2.50 12,59 1 10,57 7,05 5,29 4,23 3,53 10,02 -12,35 10,57
 x3.00 15,02 1 14,06 9,37 7,03 5,62 4,69 13,64 -16,02 14,06
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ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,65 -0,95 0,51
 x2.00 3,52 1 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,96 -1,28 0,66
 x2.50 4,40 1 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,27 -1,59 0,80
 x3.00 5,16 1 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,58 -1,91 0,93
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,06 -1,41 1,24
 x2.00 4,32 1 1,75 1,16 0,87 0,70 0,58 1,53 -1,87 1,75
 x2.50 5,34 1 2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 1,97 -2,28 2,16
 x3.00 6,41 1 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,40 -2,68 2,53
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,31 -1,71 1,58
 x2.00 5,09 1 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 2,00 -2,39 2,27
 Z280x53/48x1.50 5,19 1 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,50 -2,16 1,94
 x2.00 6,86 1 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,43 -3,05 2,80
 Z200x55/48x2.50 6,83 1 2,91 1,94 1,46 1,17 0,97 2,61 -2,95 2,91
 x3.00 8,11 1 3,43 2,29 1,72 1,37 1,14 3,15 -3,43 3,43
 Z280x55/48x2.50 8,55 1 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,34 -3,96 3,75
 x3.00 10,17 1 4,53 3,02 2,26 1,81 1,51 4,12 -4,59 4,53
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,67 -1,06 0,61
 x2.00 4,00 1 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,09 -1,48 0,80
 x2.50 4,90 1 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,50 -1,84 0,97
 x3.00 5,88 1 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,91 -2,28 1,13
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,27 0,85 0,63 0,51 0,42 1,08 -1,71 1,27
 x2.00 4,80 1 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,80 -2,50 2,00
 x2.50 5,90 1 2,65 1,76 1,32 1,06 0,88 2,45 -3,09 2,56
 x3.00 7,08 1 3,25 2,17 1,63 1,30 1,08 3,06 -3,73 3,02
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,36 -2,09 1,53
 x2.00 5,28 1 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,25 -3,02 2,50
 x2.50 6,52 1 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,01 -3,69 3,28
 x3.00 7,80 1 3,97 2,65 1,99 1,59 1,33 3,73 -4,43 3,97
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,51 -2,29 1,70
 x2.00 5,60 1 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,56 -3,32 2,82
 x2.50 6,90 1 3,69 2,46 1,84 1,48 1,23 3,37 -4,10 3,69
 x3.00 8,28 1 4,45 2,97 2,23 1,78 1,49 4,16 -4,91 4,45
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 1,91 -2,73 2,19
 x2.00 6,40 1 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,16 -3,99 3,46
 x2.50 7,90 1 4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 4,21 -5,15 4,55
 x3.00 9,48 1 5,62 3,75 2,81 2,25 1,87 5,20 -6,18 5,62
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 2,20 1,46 1,10 0,88 0,73 1,94 -2,99 2,20
 x2.00 6,59 1 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 3,26 -4,39 3,52
 x2.50 8,16 1 4,95 3,30 2,47 1,98 1,65 4,64 -5,75 4,95
 x3.00 9,79 1 6,15 4,10 3,08 2,46 2,05 5,73 -6,97 6,15
 Z280x75/65x1.50 5,77 1 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,18 -3,36 2,47
 x2.00 7,64 1 3,94 2,63 1,97 1,58 1,31 3,67 -4,85 3,94
 x2.50 9,48 1 5,44 3,63 2,72 2,18 1,82 5,12 -6,38 5,44
 x3.00 11,34 1 6,88 4,59 3,44 2,75 2,29 6,44 -7,93 6,88
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 2,71 1,81 1,36 1,09 0,90 2,40 -3,68 2,71
 x2.00 7,44 1 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 4,04 -5,23 4,32
 x2.50 9,20 1 5,84 3,89 2,92 2,34 1,95 5,50 -6,89 5,84
 x3.00 11,04 1 7,41 4,94 3,71 2,97 2,47 7,03 -8,67 7,41
 Z350x75/65x1.50 6,70 1 3,15 2,10 1,57 1,26 1,05 2,77 -4,24 3,15
 x2.00 8,88 1 5,14 3,43 2,57 2,06 1,71 4,69 -6,19 5,14
 x2.50 11,03 1 6,74 4,49 3,37 2,70 2,25 6,38 -8,00 6,74
 x3.00 13,20 1 8,59 5,73 4,30 3,44 2,86 8,20 -10,13 8,59
 Z400x75/65x1.50 7,35 1 3,57 2,38 1,79 1,43 1,19 3,12 -4,74 3,57
 x2.00 9,75 1 5,91 3,94 2,96 2,37 1,97 5,40 -7,10 5,91
 x2.50 12,11 1 7,89 5,26 3,95 3,16 2,63 7,34 -9,32 7,89
 x3.00 14,50 1 9,85 6,57 4,92 3,94 3,28 9,45 -11,62 9,85
 Z280x85/75x1.50 6,08 1 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,16 -3,33 2,43
 x2.00 8,05 1 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,81 -5,38 4,08
 x2.50 10,00 1 5,85 3,90 2,92 2,34 1,95 5,55 -7,28 5,85
 x3.00 11,91 1 7,79 5,20 3,90 3,12 2,60 7,33 -9,22 7,79
 Z350x85/75x1.50 6,99 1 2,99 1,99 1,50 1,20 1,00 2,66 -4,08 2,99
 x2.00 9,26 1 5,20 3,46 2,60 2,08 1,73 4,81 -6,65 5,20
 x2.50 11,51 1 7,35 4,90 3,68 2,94 2,45 7,05 -9,08 7,35
 x3.00 13,72 1 9,91 6,61 4,96 3,96 3,30 9,54 -11,65 9,91
 Z400x85/75x1.50 7,64 1 3,38 2,26 1,69 1,35 1,13 3,00 -4,61 3,38
 x2.00 10,13 1 5,97 3,98 2,98 2,39 1,99 5,52 -7,48 5,97
 x2.50 12,59 1 8,57 5,72 4,29 3,43 2,86 8,12 -10,29 8,57
 x3.00 15,02 1 11,40 7,60 5,70 4,56 3,80 11,06 -13,29 11,40
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,62 0,42 0,31 0,25 0,21 0,53 -0,79 0,38
 x2.00 3,52 2 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,75 -1,07 0,49
 x2.50 4,40 2 1,06 0,71 0,53 0,43 0,35 0,97 -1,36 0,59
 x3.00 5,16 2 1,28 0,86 0,64 0,51 0,43 1,18 -1,64 0,68
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,79 -1,24 0,96
 x2.00 4,32 2 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,12 -1,66 1,31
 x2.50 5,34 2 1,61 1,07 0,81 0,64 0,54 1,46 -2,04 1,61
 x3.00 6,41 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,64 1,76 -2,42 1,88
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 0,95 -1,61 1,20
 x2.00 5,09 2 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,47 -2,26 1,71
 Z280x53/48x1.50 5,19 2 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,31 -2,26 1,63
 x2.00 6,86 2 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,03 -3,15 2,33
 Z200x55/48x2.50 6,83 2 2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 1,91 -2,80 2,15
 x3.00 8,11 2 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,31 -3,30 2,53
 Z280x55/48x2.50 8,55 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,76 -4,12 3,08
 x3.00 10,17 2 3,74 2,49 1,87 1,49 1,25 3,35 -4,98 3,74
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,64 0,42 0,32 0,25 0,21 0,55 -0,88 0,45
 x2.00 4,00 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,91 -1,23 0,59
 x2.50 4,90 2 1,28 0,86 0,64 0,51 0,43 1,17 -1,53 0,71
 x3.00 5,88 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,49 -1,91 0,83
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,04 0,70 0,52 0,42 0,35 0,90 -1,43 1,04
 x2.00 4,80 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,49 -2,09 1,57
 x2.50 5,90 2 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,89 -2,60 1,91
 x3.00 7,08 2 2,50 1,66 1,25 1,00 0,83 2,34 -3,20 2,25
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,11 -1,74 1,26
 x2.00 5,28 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,82 -2,58 2,04
 x2.50 6,52 2 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,31 -3,30 2,52
 x3.00 7,80 2 3,05 2,03 1,53 1,22 1,02 2,85 -4,03 3,05
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,23 -1,93 1,41
 x2.00 5,60 2 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 2,06 -2,89 2,27
 x2.50 6,90 2 2,86 1,91 1,43 1,14 0,95 2,61 -3,79 2,86
 x3.00 8,28 2 3,46 2,30 1,73 1,38 1,15 3,22 -4,59 3,46
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,81 1,21 0,90 0,72 0,60 1,58 -2,47 1,81
 x2.00 6,40 2 2,87 1,92 1,44 1,15 0,96 2,63 -3,66 2,87
 x2.50 7,90 2 3,73 2,49 1,87 1,49 1,24 3,47 -4,87 3,73
 x3.00 9,48 2 4,63 3,09 2,32 1,85 1,54 4,30 -6,12 4,63
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,81 1,21 0,91 0,72 0,60 1,60 -2,48 1,81
 x2.00 6,59 2 2,90 1,94 1,45 1,16 0,97 2,69 -3,79 2,90
 x2.50 8,16 2 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,84 -5,06 4,10
 x3.00 9,79 2 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,77 -6,45 5,10
 Z280x75/65x1.50 5,77 2 2,04 1,36 1,02 0,81 0,68 1,80 -2,78 2,04
 x2.00 7,64 2 3,25 2,17 1,63 1,30 1,08 3,03 -4,25 3,25
 x2.50 9,48 2 4,67 3,11 2,34 1,87 1,56 4,39 -5,70 4,67
 x3.00 11,34 2 5,89 3,93 2,95 2,36 1,96 5,58 -7,30 5,89
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,24 1,49 1,12 0,89 0,75 1,98 -3,05 2,24
 x2.00 7,44 2 3,56 2,37 1,78 1,43 1,19 3,33 -4,57 3,56
 x2.50 9,20 2 5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,83 -6,17 5,12
 x3.00 11,04 2 6,48 4,32 3,24 2,59 2,16 6,19 -7,93 6,48
 Z350x75/65x1.50 6,70 2 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,29 -3,54 2,60
 x2.00 8,88 2 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 3,92 -5,42 4,24
 x2.50 11,03 2 6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 5,77 -7,22 6,02
 x3.00 13,20 2 7,76 5,17 3,88 3,10 2,59 7,46 -9,34 7,76
 Z400x75/65x1.50 7,35 2 2,95 1,96 1,47 1,18 0,98 2,58 -4,01 2,95
 x2.00 9,75 2 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,52 -6,14 4,88
 x2.50 12,11 2 7,05 4,70 3,52 2,82 2,35 6,66 -8,40 7,05
 x3.00 14,50 2 9,21 6,14 4,61 3,69 3,07 8,76 -10,71 9,21
 Z280x85/75x1.50 6,08 2 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,78 -2,76 2,01
 x2.00 8,05 2 3,36 2,24 1,68 1,35 1,12 3,14 -4,54 3,36
 x2.50 10,00 2 4,83 3,22 2,42 1,93 1,61 4,58 -6,10 4,83
 x3.00 11,91 2 6,44 4,30 3,22 2,58 2,15 6,08 -7,72 6,44
 Z350x85/75x1.50 6,99 2 2,47 1,64 1,23 0,99 0,82 2,19 -3,38 2,47
 x2.00 9,26 2 4,29 2,86 2,15 1,72 1,43 3,97 -5,73 4,29
 x2.50 11,51 2 6,07 4,05 3,04 2,43 2,03 5,82 -7,65 6,07
 x3.00 13,72 2 8,19 5,46 4,10 3,28 2,73 7,90 -9,78 8,19
 Z400x85/75x1.50 7,64 2 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,48 -3,82 2,79
 x2.00 10,13 2 4,93 3,28 2,46 1,97 1,64 4,56 -6,35 4,93
 x2.50 12,59 2 7,08 4,72 3,54 2,83 2,36 6,71 -8,70 7,08
 x3.00 15,02 2 9,42 6,28 4,71 3,77 3,14 9,15 -11,20 9,42
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ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,44 -0,67 0,29
 x2.00 3,52 2 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,62 -0,91 0,37
 x2.50 4,40 2 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,81 -1,14 0,44
 x3.00 5,16 2 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,99 -1,37 0,51
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,66 -1,03 0,78
 x2.00 4,32 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,94 -1,37 1,01
 x2.50 5,34 2 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,20 -1,67 1,23
 x3.00 6,41 2 1,57 1,05 0,79 0,63 0,53 1,45 -1,98 1,43
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,78 -1,30 0,98
 x2.00 5,09 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,19 -1,82 1,39
 Z280x53/48x1.50 5,19 2 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 0,97 -1,75 1,26
 x2.00 6,86 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,54 -2,48 1,80
 Z200x55/48x2.50 6,83 2 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,56 -2,25 1,75
 x3.00 8,11 2 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,87 -2,63 2,05
 Z280x55/48x2.50 8,55 2 2,38 1,59 1,19 0,95 0,80 2,10 -3,24 2,38
 x3.00 10,17 2 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,54 -3,85 2,85
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,46 -0,75 0,34
 x2.00 4,00 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,76 -1,05 0,44
 x2.50 4,90 2 1,07 0,71 0,54 0,43 0,36 0,99 -1,30 0,54
 x3.00 5,88 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,22 -1,62 0,63
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,75 -1,22 0,86
 x2.00 4,80 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,24 -1,77 1,20
 x2.50 5,90 2 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,57 -2,20 1,45
 x3.00 7,08 2 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,95 -2,69 1,71
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,93 -1,47 1,06
 x2.00 5,28 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,50 -2,19 1,68
 x2.50 6,52 2 2,08 1,38 1,04 0,83 0,69 1,90 -2,71 2,08
 x3.00 7,80 2 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,34 -3,28 2,51
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,04 -1,63 1,18
 x2.00 5,60 2 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,67 -2,46 1,85
 x2.50 6,90 2 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,12 -3,07 2,33
 x3.00 8,28 2 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,62 -3,70 2,81
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,32 -2,09 1,51
 x2.00 6,40 2 2,29 1,52 1,14 0,91 0,76 2,07 -3,09 2,29
 x2.50 7,90 2 2,97 1,98 1,49 1,19 0,99 2,74 -3,98 2,97
 x3.00 9,48 2 3,65 2,44 1,83 1,46 1,22 3,38 -4,87 3,65
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,32 -2,10 1,52
 x2.00 6,59 2 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,25 -3,23 2,43
 x2.50 8,16 2 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,07 -4,30 3,28
 x3.00 9,79 2 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,79 -5,40 4,06
 Z280x75/65x1.50 5,77 2 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,50 -2,35 1,70
 x2.00 7,64 2 2,72 1,82 1,36 1,09 0,91 2,54 -3,62 2,72
 x2.50 9,48 2 3,71 2,47 1,86 1,48 1,24 3,48 -4,85 3,71
 x3.00 11,34 2 4,69 3,12 2,34 1,87 1,56 4,40 -6,21 4,69
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,66 -2,58 1,87
 x2.00 7,44 2 2,99 1,99 1,49 1,19 1,00 2,79 -3,90 2,99
 x2.50 9,20 2 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,82 -5,25 4,06
 x3.00 11,04 2 5,15 3,43 2,57 2,06 1,72 4,89 -6,76 5,15
 Z350x75/65x1.50 6,70 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,91 -2,98 2,18
 x2.00 8,88 2 3,56 2,37 1,78 1,42 1,19 3,29 -4,64 3,56
 x2.50 11,03 2 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,59 -6,16 4,92
 x3.00 13,20 2 6,15 4,10 3,08 2,46 2,05 5,89 -7,97 6,15
 Z400x75/65x1.50 7,35 2 2,47 1,65 1,23 0,99 0,82 2,16 -3,38 2,47
 x2.00 9,75 2 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,79 -5,28 4,09
 x2.50 12,11 2 5,75 3,84 2,88 2,30 1,92 5,37 -7,19 5,75
 x3.00 14,50 2 7,17 4,78 3,58 2,87 2,39 6,91 -9,13 7,17
 Z280x85/75x1.50 6,08 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,47 -2,33 1,68
 x2.00 8,05 2 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,63 -3,86 2,82
 x2.50 10,00 2 4,05 2,70 2,03 1,62 1,35 3,85 -5,19 4,05
 x3.00 11,91 2 5,41 3,61 2,70 2,16 1,80 5,11 -6,56 5,41
 Z350x85/75x1.50 6,99 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,83 -2,86 2,07
 x2.00 9,26 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,33 -4,91 3,60
 x2.50 11,51 2 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,89 -6,53 5,10
 x3.00 13,72 2 6,88 4,58 3,44 2,75 2,29 6,64 -8,33 6,88
 Z400x85/75x1.50 7,64 2 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,07 -3,22 2,34
 x2.00 10,13 2 4,13 2,75 2,07 1,65 1,38 3,82 -5,57 4,13
 x2.50 12,59 2 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,63 -7,58 5,94
 x3.00 15,02 2 7,91 5,27 3,95 3,16 2,64 7,68 -9,56 7,91
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,37 -0,58 0,22
 x2.00 3,52 2 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,53 -0,78 0,28
 x2.50 4,40 2 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,68 -0,97 0,34
 x3.00 5,16 2 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,84 -1,16 0,39
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,55 -0,86 0,60
 x2.00 4,32 2 0,91 0,61 0,46 0,36 0,30 0,79 -1,14 0,78
 x2.50 5,34 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,40 0,95
 x3.00 6,41 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,20 -1,65 1,11
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,64 -1,08 0,81
 x2.00 5,09 2 1,16 0,78 0,58 0,47 0,39 0,99 -1,50 1,16
 Z280x53/48x1.50 5,19 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,75 -1,41 1,00
 x2.00 6,86 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,19 -1,99 1,44
 Z200x55/48x2.50 6,83 2 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,30 -1,84 1,46
 x3.00 8,11 2 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,55 -2,16 1,71
 Z280x55/48x2.50 8,55 2 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,65 -2,60 1,91
 x3.00 10,17 2 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 1,99 -3,05 2,25
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,64 0,26
 x2.00 4,00 2 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,64 -0,90 0,34
 x2.50 4,90 2 0,91 0,60 0,45 0,36 0,30 0,84 -1,12 0,41
 x3.00 5,88 2 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,04 -1,39 0,48
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,63 -1,04 0,71
 x2.00 4,80 2 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,04 -1,52 0,93
 x2.50 5,90 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,33 -1,87 1,13
 x3.00 7,08 2 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,64 -2,26 1,33
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,89 0,59 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,26 0,89
 x2.00 5,28 2 1,42 0,94 0,71 0,57 0,47 1,26 -1,85 1,42
 x2.50 6,52 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,60 -2,26 1,74
 x3.00 7,80 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,97 -2,72 2,07
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,88 -1,40 1,01
 x2.00 5,60 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,39 -2,05 1,55
 x2.50 6,90 2 1,94 1,30 0,97 0,78 0,65 1,77 -2,53 1,94
 x3.00 8,28 2 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,18 -3,05 2,34
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,27 0,85 0,63 0,51 0,42 1,04 -1,76 1,27
 x2.00 6,40 2 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,67 -2,53 1,86
 x2.50 7,90 2 2,42 1,62 1,21 0,97 0,81 2,22 -3,26 2,42
 x3.00 9,48 2 2,96 1,97 1,48 1,18 0,99 2,73 -3,95 2,96
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,27 0,84 0,63 0,51 0,42 1,13 -1,80 1,27
 x2.00 6,59 2 2,04 1,36 1,02 0,81 0,68 1,85 -2,76 2,04
 x2.50 8,16 2 2,68 1,79 1,34 1,07 0,90 2,50 -3,60 2,68
 x3.00 9,79 2 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 3,07 -4,41 3,30
 Z280x75/65x1.50 5,77 2 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,26 -2,01 1,45
 x2.00 7,64 2 2,27 1,51 1,14 0,91 0,76 2,07 -3,09 2,27
 x2.50 9,48 2 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,80 -4,05 3,00
 x3.00 11,34 2 3,79 2,52 1,89 1,51 1,26 3,52 -5,07 3,79
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,59 1,06 0,79 0,64 0,53 1,40 -2,21 1,59
 x2.00 7,44 2 2,47 1,64 1,23 0,99 0,82 2,26 -3,35 2,47
 x2.50 9,20 2 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 3,06 -4,40 3,27
 x3.00 11,04 2 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,92 -5,54 4,14
 Z350x75/65x1.50 6,70 2 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,62 -2,55 1,85
 x2.00 8,88 2 2,99 1,99 1,49 1,20 1,00 2,69 -4,02 2,99
 x2.50 11,03 2 3,86 2,58 1,93 1,55 1,29 3,64 -5,18 3,86
 x3.00 13,20 2 4,92 3,28 2,46 1,97 1,64 4,68 -6,55 4,92
 Z400x75/65x1.50 7,35 2 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 1,83 -2,89 2,09
 x2.00 9,75 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,14 -4,59 3,48
 x2.50 12,11 2 4,59 3,06 2,29 1,84 1,53 4,26 -6,08 4,59
 x3.00 14,50 2 5,72 3,81 2,86 2,29 1,91 5,48 -7,57 5,72
 Z280x85/75x1.50 6,08 2 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,26 -2,00 1,43
 x2.00 8,05 2 2,39 1,60 1,20 0,96 0,80 2,24 -3,30 2,39
 x2.50 10,00 2 3,44 2,30 1,72 1,38 1,15 3,27 -4,48 3,44
 x3.00 11,91 2 4,43 2,96 2,22 1,77 1,48 4,21 -5,65 4,43
 Z350x85/75x1.50 6,99 2 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,55 -2,45 1,75
 x2.00 9,26 2 3,06 2,04 1,53 1,22 1,02 2,83 -4,20 3,06
 x2.50 11,51 2 4,33 2,89 2,17 1,73 1,44 4,15 -5,64 4,33
 x3.00 13,72 2 5,74 3,83 2,87 2,30 1,91 5,52 -7,19 5,74
 Z400x85/75x1.50 7,64 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,76 -2,76 1,98
 x2.00 10,13 2 3,51 2,34 1,76 1,40 1,17 3,25 -4,81 3,51
 x2.50 12,59 2 5,05 3,37 2,53 2,02 1,69 4,79 -6,57 5,05
 x3.00 15,02 2 6,72 4,48 3,36 2,69 2,24 6,48 -8,26 6,72
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ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,37 0,25 0,19 0,15 0,12 0,31 -0,50 0,17
 x2.00 3,52 2 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,67 0,22
 x2.50 4,40 2 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,58 -0,83 0,26
 x3.00 5,16 2 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,71 -1,00 0,30
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,47 -0,74 0,48
 x2.00 4,32 2 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,67 -0,98 0,62
 x2.50 5,34 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,86 -1,19 0,75
 x3.00 6,41 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,38 1,03 -1,40 0,88
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,54 -0,91 0,69
 x2.00 5,09 2 0,99 0,66 0,49 0,39 0,33 0,84 -1,26 0,99
 Z280x53/48x1.50 5,19 2 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,60 -1,16 0,82
 x2.00 6,86 2 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 0,98 -1,64 1,19
 Z200x55/48x2.50 6,83 2 1,24 0,82 0,62 0,49 0,41 1,08 -1,55 1,24
 x3.00 8,11 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,31 -1,81 1,44
 Z280x55/48x2.50 8,55 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,35 -2,13 1,58
 x3.00 10,17 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,63 -2,47 1,84
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,32 -0,56 0,20
 x2.00 4,00 2 0,61 0,40 0,30 0,24 0,20 0,55 -0,79 0,26
 x2.50 4,90 2 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,72 -0,98 0,32
 x3.00 5,88 2 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,90 -1,21 0,37
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,54 -0,91 0,56
 x2.00 4,80 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,90 -1,30 0,74
 x2.50 5,90 2 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,12 -1,59 0,89
 x3.00 7,08 2 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,40 -1,93 1,05
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,67 -1,10 0,77
 x2.00 5,28 2 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,06 -1,56 1,14
 x2.50 6,52 2 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,36 -1,91 1,39
 x3.00 7,80 2 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,67 -2,30 1,64
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,74 -1,21 0,86
 x2.00 5,60 2 1,31 0,88 0,66 0,53 0,44 1,15 -1,73 1,31
 x2.50 6,90 2 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,50 -2,13 1,65
 x3.00 8,28 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,85 -2,56 1,98
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,06 0,70 0,53 0,42 0,35 0,86 -1,47 1,06
 x2.00 6,40 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,36 -2,10 1,55
 x2.50 7,90 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,68 1,84 -2,71 2,02
 x3.00 9,48 2 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,26 -3,26 2,46
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,97 -1,56 1,09
 x2.00 6,59 2 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,53 -2,31 1,69
 x2.50 8,16 2 2,24 1,50 1,12 0,90 0,75 2,08 -3,01 2,24
 x3.00 9,79 2 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,56 -3,65 2,75
 Z280x75/65x1.50 5,77 2 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 1,06 -1,75 1,22
 x2.00 7,64 2 1,86 1,24 0,93 0,75 0,62 1,69 -2,56 1,86
 x2.50 9,48 2 2,47 1,65 1,24 0,99 0,83 2,30 -3,36 2,47
 x3.00 11,34 2 3,11 2,08 1,56 1,25 1,04 2,88 -4,18 3,11
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,14 -1,91 1,36
 x2.00 7,44 2 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,83 -2,77 2,01
 x2.50 9,20 2 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,48 -3,64 2,67
 x3.00 11,04 2 3,38 2,26 1,69 1,35 1,13 3,17 -4,58 3,38
 Z350x75/65x1.50 6,70 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,38 -2,21 1,58
 x2.00 8,88 2 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 2,15 -3,30 2,41
 x2.50 11,03 2 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,92 -4,26 3,12
 x3.00 13,20 2 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,76 -5,38 3,98
 Z400x75/65x1.50 7,35 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,57 -2,50 1,80
 x2.00 9,75 2 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,50 -3,80 2,80
 x2.50 12,11 2 3,68 2,46 1,84 1,47 1,23 3,40 -4,98 3,68
 x3.00 14,50 2 4,60 3,07 2,30 1,84 1,53 4,38 -6,19 4,60
 Z280x85/75x1.50 6,08 2 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 1,08 -1,73 1,22
 x2.00 8,05 2 2,05 1,37 1,03 0,82 0,69 1,92 -2,86 2,05
 x2.50 10,00 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,77 -3,90 2,95
 x3.00 11,91 2 3,67 2,45 1,84 1,47 1,22 3,47 -4,93 3,67
 Z350x85/75x1.50 6,99 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,32 -2,12 1,50
 x2.00 9,26 2 2,63 1,75 1,31 1,05 0,88 2,43 -3,63 2,63
 x2.50 11,51 2 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,57 -4,92 3,72
 x3.00 13,72 2 4,71 3,14 2,35 1,88 1,57 4,51 -6,28 4,71
 Z400x85/75x1.50 7,64 2 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,51 -2,39 1,70
 x2.00 10,13 2 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,79 -4,16 3,02
 x2.50 12,59 2 4,35 2,90 2,17 1,74 1,45 4,12 -5,75 4,35
 x3.00 15,02 2 5,48 3,65 2,74 2,19 1,83 5,28 -7,22 5,48
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,27 -0,44 0,13
 x2.00 3,52 2 0,44 0,29 0,22 0,17 0,15 0,38 -0,59 0,17
 x2.50 4,40 2 0,55 0,36 0,27 0,22 0,18 0,50 -0,73 0,20
 x3.00 5,16 2 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,61 -0,87 0,24
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,49 0,33 0,25 0,20 0,16 0,40 -0,64 0,38
 x2.00 4,32 2 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,58 -0,84 0,49
 x2.50 5,34 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,74 -1,03 0,60
 x3.00 6,41 2 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,89 -1,21 0,70
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,59 0,39 0,29 0,24 0,20 0,46 -0,78 0,59
 x2.00 5,09 2 0,83 0,56 0,42 0,33 0,28 0,72 -1,06 0,83
 Z280x53/48x1.50 5,19 2 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,49 -0,96 0,68
 x2.00 6,86 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,82 -1,38 1,00
 Z200x55/48x2.50 6,83 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,93 -1,32 1,06
 x3.00 8,11 2 1,24 0,82 0,62 0,49 0,41 1,10 -1,54 1,24
 Z280x55/48x2.50 8,55 2 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,13 -1,77 1,33
 x3.00 10,17 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,36 -2,05 1,55
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,49 0,16
 x2.00 4,00 2 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,47 -0,69 0,21
 x2.50 4,90 2 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,62 -0,86 0,25
 x3.00 5,88 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,77 -1,07 0,29
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,47 -0,80 0,45
 x2.00 4,80 2 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,77 -1,13 0,59
 x2.50 5,90 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,97 -1,38 0,71
 x3.00 7,08 2 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,19 -1,67 0,84
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,58 -0,94 0,66
 x2.00 5,28 2 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,92 -1,35 0,92
 x2.50 6,52 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,15 -1,64 1,12
 x3.00 7,80 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,44 -1,98 1,32
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,63 -1,03 0,74
 x2.00 5,60 2 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,01 -1,48 1,13
 x2.50 6,90 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,29 -1,82 1,42
 x3.00 8,28 2 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,59 -2,19 1,70
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,71 -1,24 0,88
 x2.00 6,40 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -1,78 1,32
 x2.50 7,90 2 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,56 -2,29 1,72
 x3.00 9,48 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,92 -2,74 2,08
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,80 -1,35 0,94
 x2.00 6,59 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,29 -1,95 1,44
 x2.50 8,16 2 1,91 1,27 0,96 0,76 0,64 1,77 -2,55 1,91
 x3.00 9,79 2 2,34 1,56 1,17 0,93 0,78 2,17 -3,08 2,34
 Z280x75/65x1.50 5,77 2 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,87 -1,51 1,07
 x2.00 7,64 2 1,57 1,04 0,78 0,63 0,52 1,39 -2,16 1,57
 x2.50 9,48 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,92 -2,83 2,08
 x3.00 11,34 2 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,41 -3,49 2,61
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 0,93 -1,64 1,16
 x2.00 7,44 2 1,67 1,12 0,84 0,67 0,56 1,48 -2,32 1,67
 x2.50 9,20 2 2,23 1,48 1,11 0,89 0,74 2,06 -3,05 2,23
 x3.00 11,04 2 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,62 -3,83 2,82
 Z350x75/65x1.50 6,70 2 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,08 -1,90 1,35
 x2.00 8,88 2 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,74 -2,74 1,96
 x2.50 11,03 2 2,56 1,70 1,28 1,02 0,85 2,38 -3,54 2,56
 x3.00 13,20 2 3,26 2,17 1,63 1,30 1,09 3,06 -4,47 3,26
 Z400x75/65x1.50 7,35 2 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,27 -2,19 1,56
 x2.00 9,75 2 2,26 1,51 1,13 0,91 0,75 2,00 -3,14 2,26
 x2.50 12,11 2 2,99 1,99 1,49 1,19 1,00 2,73 -4,11 2,99
 x3.00 14,50 2 3,74 2,49 1,87 1,49 1,25 3,53 -5,12 3,74
 Z280x85/75x1.50 6,08 2 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,93 -1,52 1,05
 x2.00 8,05 2 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,64 -2,50 1,78
 x2.50 10,00 2 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,33 -3,39 2,48
 x3.00 11,91 2 3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,90 -4,19 3,09
 Z350x85/75x1.50 6,99 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,15 -1,86 1,30
 x2.00 9,26 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,09 -3,18 2,28
 x2.50 11,51 2 3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,94 -4,25 3,10
 x3.00 13,72 2 3,89 2,59 1,95 1,56 1,30 3,71 -5,30 3,89
 Z400x85/75x1.50 7,64 2 1,48 0,98 0,74 0,59 0,49 1,29 -2,10 1,48
 x2.00 10,13 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,40 -3,64 2,62
 x2.50 12,59 2 3,67 2,44 1,83 1,47 1,22 3,42 -4,97 3,67
 x3.00 15,02 2 4,51 3,00 2,25 1,80 1,50 4,33 -6,10 4,51
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ROZPĚTÍ 9,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,23 -0,39 0,10
 x2.00 3,52 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,33 -0,53 0,13
 x2.50 4,40 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,43 -0,67 0,16
 x3.00 5,16 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,53 -0,81 0,19
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,14 0,35 -0,61 0,31
 x2.00 4,32 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,20 0,51 -0,81 0,40
 x2.50 5,34 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,65 -0,99 0,49
 x3.00 6,41 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,29 0,79 -1,17 0,57
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,53 0,35 0,26 0,21 0,18 0,42 -0,77 0,53
 x2.00 5,09 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,65 -1,06 0,76
 Z280x53/48x1.50 5,19 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,53 -1,04 0,69
 x2.00 6,86 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,84 -1,47 0,99
 Z200x55/48x2.50 6,83 3 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,85 -1,33 0,95
 x3.00 8,11 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,01 -1,56 1,12
 Z280x55/48x2.50 8,55 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,16 -1,91 1,30
 x3.00 10,17 3 1,55 1,04 0,78 0,62 0,52 1,39 -2,29 1,55
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,24 -0,44 0,13
 x2.00 4,00 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,41 -0,61 0,16
 x2.50 4,90 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,54 -0,76 0,20
 x3.00 5,88 3 0,71 0,48 0,36 0,29 0,24 0,67 -0,95 0,23
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,40 -0,71 0,36
 x2.00 4,80 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,68 -1,03 0,48
 x2.50 5,90 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,86 -1,28 0,58
 x3.00 7,08 3 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,06 -1,57 0,68
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,50 -0,85 0,57
 x2.00 5,28 3 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,83 -1,27 0,75
 x2.50 6,52 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,04 -1,60 0,91
 x3.00 7,80 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,26 -1,94 1,07
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,56 -0,95 0,65
 x2.00 5,60 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,91 -1,43 0,97
 x2.50 6,90 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,15 -1,81 1,18
 x3.00 8,28 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,44 -2,19 1,40
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,71 -1,19 0,83
 x2.00 6,40 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,14 -1,82 1,26
 x2.50 7,90 3 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,51 -2,35 1,64
 x3.00 9,48 3 2,02 1,34 1,01 0,81 0,67 1,87 -2,88 2,02
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,73 -1,20 0,83
 x2.00 6,59 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,24 -1,89 1,34
 x2.50 8,16 3 1,81 1,21 0,91 0,73 0,61 1,69 -2,50 1,81
 x3.00 9,79 3 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,11 -3,17 2,25
 Z280x75/65x1.50 5,77 3 0,94 0,62 0,47 0,37 0,31 0,81 -1,34 0,94
 x2.00 7,64 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,39 -2,13 1,50
 x2.50 9,48 3 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,92 -2,82 2,05
 x3.00 11,34 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,46 -3,60 2,60
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,90 -1,48 1,02
 x2.00 7,44 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,54 -2,30 1,65
 x2.50 9,20 3 2,25 1,50 1,12 0,90 0,75 2,12 -3,06 2,25
 x3.00 11,04 3 2,86 1,90 1,43 1,14 0,95 2,71 -3,92 2,86
 Z350x75/65x1.50 6,70 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,05 -1,71 1,18
 x2.00 8,88 3 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,81 -2,75 1,93
 x2.50 11,03 3 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,54 -3,68 2,73
 x3.00 13,20 3 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 3,27 -4,64 3,42
 Z400x75/65x1.50 7,35 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,18 -1,94 1,34
 x2.00 9,75 3 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,09 -3,16 2,26
 x2.50 12,11 3 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,98 -4,25 3,20
 x3.00 14,50 3 3,98 2,66 1,99 1,59 1,33 3,85 -5,45 3,98
 Z280x85/75x1.50 6,08 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,80 -1,34 0,92
 x2.00 8,05 3 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,45 -2,21 1,56
 x2.50 10,00 3 2,25 1,50 1,12 0,90 0,75 2,13 -3,04 2,25
 x3.00 11,91 3 3,01 2,00 1,50 1,20 1,00 2,85 -3,82 3,01
 Z350x85/75x1.50 6,99 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,64 1,12
 x2.00 9,26 3 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,84 -2,80 1,96
 x2.50 11,51 3 2,83 1,89 1,41 1,13 0,94 2,71 -3,86 2,83
 x3.00 13,72 3 3,82 2,55 1,91 1,53 1,27 3,69 -4,88 3,82
 Z400x85/75x1.50 7,64 3 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,13 -1,85 1,29
 x2.00 10,13 3 2,29 1,53 1,14 0,92 0,76 2,12 -3,21 2,29
 x2.50 12,59 3 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 3,13 -4,51 3,30
 x3.00 15,02 3 4,40 2,93 2,20 1,76 1,47 4,28 -5,72 4,40
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 10,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,24 0,16 0,12 0,10 0,08 0,20 -0,35 0,08
 x2.00 3,52 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,29 -0,47 0,11
 x2.50 4,40 3 0,41 0,28 0,21 0,17 0,14 0,38 -0,60 0,13
 x3.00 5,16 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,72 0,15
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,31 -0,53 0,25
 x2.00 4,32 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,44 -0,71 0,33
 x2.50 5,34 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,57 -0,87 0,40
 x3.00 6,41 3 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,69 -1,02 0,46
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,46 0,30 0,23 0,18 0,15 0,36 -0,67 0,46
 x2.00 5,09 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,56 -0,92 0,66
 Z280x53/48x1.50 5,19 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,42 -0,89 0,57
 x2.00 6,86 3 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,69 -1,25 0,82
 Z200x55/48x2.50 6,83 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,73 -1,15 0,83
 x3.00 8,11 3 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,88 -1,35 0,97
 Z280x55/48x2.50 8,55 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,95 -1,62 1,09
 x3.00 10,17 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,15 -1,92 1,29
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,25 0,16 0,12 0,10 0,08 0,21 -0,39 0,10
 x2.00 4,00 3 0,40 0,26 0,20 0,16 0,13 0,36 -0,55 0,13
 x2.50 4,90 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,68 0,15
 x3.00 5,88 3 0,62 0,42 0,31 0,25 0,21 0,59 -0,85 0,18
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,41 0,28 0,21 0,17 0,14 0,35 -0,63 0,30
 x2.00 4,80 3 0,65 0,43 0,33 0,26 0,22 0,59 -0,91 0,39
 x2.50 5,90 3 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,75 -1,14 0,47
 x3.00 7,08 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,92 -1,39 0,55
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,50 0,34 0,25 0,20 0,17 0,44 -0,76 0,47
 x2.00 5,28 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,72 -1,14 0,61
 x2.50 6,52 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,91 -1,40 0,75
 x3.00 7,80 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,11 -1,68 0,88
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,49 -0,85 0,57
 x2.00 5,60 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,79 -1,26 0,80
 x2.50 6,90 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 1,01 -1,57 0,97
 x3.00 8,28 3 1,34 0,89 0,67 0,53 0,45 1,22 -1,89 1,15
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,60 -1,06 0,72
 x2.00 6,40 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,96 -1,57 1,08
 x2.50 7,90 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,28 -2,02 1,39
 x3.00 9,48 3 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,58 -2,46 1,70
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,73 0,48 0,36 0,29 0,24 0,64 -1,08 0,73
 x2.00 6,59 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,07 -1,69 1,18
 x2.50 8,16 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,44 -2,23 1,55
 x3.00 9,79 3 1,91 1,27 0,96 0,76 0,64 1,79 -2,74 1,91
 Z280x75/65x1.50 5,77 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,72 -1,20 0,82
 x2.00 7,64 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,20 -1,89 1,32
 x2.50 9,48 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,62 -2,50 1,74
 x3.00 11,34 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,06 -3,15 2,20
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,30 0,90
 x2.00 7,44 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,31 -2,06 1,44
 x2.50 9,20 3 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,78 -2,73 1,90
 x3.00 11,04 3 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 2,28 -3,44 2,41
 Z350x75/65x1.50 6,70 3 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,92 -1,53 1,05
 x2.00 8,88 3 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,57 -2,45 1,70
 x2.50 11,03 3 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,10 -3,21 2,25
 x3.00 13,20 3 2,87 1,92 1,44 1,15 0,96 2,74 -4,07 2,87
 Z400x75/65x1.50 7,35 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,04 -1,73 1,18
 x2.00 9,75 3 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,82 -2,82 1,99
 x2.50 12,11 3 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,47 -3,78 2,68
 x3.00 14,50 3 3,35 2,23 1,67 1,34 1,12 3,21 -4,70 3,35
 Z280x85/75x1.50 6,08 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,71 -1,19 0,81
 x2.00 8,05 3 1,37 0,92 0,69 0,55 0,46 1,28 -1,97 1,37
 x2.50 10,00 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,87 -2,72 1,98
 x3.00 11,91 3 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,46 -3,41 2,58
 Z350x85/75x1.50 6,99 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,88 -1,46 0,99
 x2.00 9,26 3 1,73 1,15 0,87 0,69 0,58 1,62 -2,50 1,73
 x2.50 11,51 3 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,34 -3,45 2,49
 x3.00 13,72 3 3,37 2,24 1,68 1,35 1,12 3,23 -4,35 3,37
 Z400x85/75x1.50 7,64 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,65 1,12
 x2.00 10,13 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,86 -2,86 1,98
 x2.50 12,59 3 2,91 1,94 1,45 1,16 0,97 2,74 -4,03 2,91
 x3.00 15,02 3 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,77 -5,11 3,88
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ROZPĚTÍ 10,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,21 0,14 0,11 0,09 0,07 0,18 -0,32 0,06
 x2.00 3,52 3 0,29 0,19 0,15 0,12 0,10 0,25 -0,43 0,08
 x2.50 4,40 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,33 -0,53 0,10
 x3.00 5,16 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,41 -0,64 0,11
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,27 -0,47 0,21
 x2.00 4,32 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,39 -0,62 0,27
 x2.50 5,34 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,50 -0,77 0,32
 x3.00 6,41 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,60 -0,90 0,38
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,31 -0,59 0,40
 x2.00 5,09 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,49 -0,82 0,57
 Z280x53/48x1.50 5,19 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,35 -0,76 0,48
 x2.00 6,86 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,24 0,58 -1,08 0,70
 Z200x55/48x2.50 6,83 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,64 -1,01 0,70
 x3.00 8,11 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,77 -1,18 0,82
 Z280x55/48x2.50 8,55 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,81 -1,39 0,93
 x3.00 10,17 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,96 -1,63 1,09
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,22 0,14 0,11 0,09 0,07 0,18 -0,35 0,08
 x2.00 4,00 3 0,35 0,23 0,17 0,14 0,12 0,31 -0,50 0,10
 x2.50 4,90 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,41 -0,62 0,12
 x3.00 5,88 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,52 -0,76 0,14
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,31 -0,57 0,24
 x2.00 4,80 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,52 -0,82 0,32
 x2.50 5,90 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,66 -1,02 0,39
 x3.00 7,08 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,82 -1,24 0,45
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,44 0,30 0,22 0,18 0,15 0,39 -0,68 0,39
 x2.00 5,28 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,63 -1,00 0,51
 x2.50 6,52 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,80 -1,23 0,62
 x3.00 7,80 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,98 -1,48 0,73
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,43 -0,76 0,50
 x2.00 5,60 3 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -1,11 0,67
 x2.50 6,90 3 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,89 -1,38 0,81
 x3.00 8,28 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,08 -1,65 0,96
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,51 -0,95 0,63
 x2.00 6,40 3 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,82 -1,36 0,92
 x2.50 7,90 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,08 -1,75 1,20
 x3.00 9,48 3 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,35 -2,12 1,46
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,56 -0,97 0,64
 x2.00 6,59 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,91 -1,49 1,02
 x2.50 8,16 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,22 -1,94 1,34
 x3.00 9,79 3 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,53 -2,38 1,65
 Z280x75/65x1.50 5,77 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,64 -1,08 0,72
 x2.00 7,64 3 1,13 0,76 0,57 0,45 0,38 1,02 -1,66 1,13
 x2.50 9,48 3 1,49 0,99 0,74 0,60 0,50 1,37 -2,17 1,49
 x3.00 11,34 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,75 -2,73 1,88
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,70 -1,18 0,80
 x2.00 7,44 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,11 -1,80 1,23
 x2.50 9,20 3 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,49 -2,36 1,61
 x3.00 11,04 3 2,05 1,37 1,02 0,82 0,68 1,93 -2,97 2,05
 Z350x75/65x1.50 6,70 3 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,81 -1,36 0,93
 x2.00 8,88 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,31 -2,11 1,45
 x2.50 11,03 3 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,79 -2,77 1,90
 x3.00 13,20 3 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,30 -3,50 2,43
 Z400x75/65x1.50 7,35 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,92 -1,53 1,05
 x2.00 9,75 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,53 -2,48 1,68
 x2.50 12,11 3 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,09 -3,25 2,26
 x3.00 14,50 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,70 -4,04 2,82
 Z280x85/75x1.50 6,08 3 0,71 0,47 0,36 0,29 0,24 0,63 -1,07 0,71
 x2.00 8,05 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,13 -1,77 1,22
 x2.50 10,00 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,66 -2,44 1,75
 x3.00 11,91 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,11 -3,06 2,22
 Z350x85/75x1.50 6,99 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,76 -1,30 0,87
 x2.00 9,26 3 1,54 1,02 0,77 0,61 0,51 1,43 -2,21 1,54
 x2.50 11,51 3 2,21 1,47 1,10 0,88 0,74 2,11 -3,10 2,21
 x3.00 13,72 3 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,76 -3,91 2,87
 Z400x85/75x1.50 7,64 3 1,00 0,66 0,50 0,40 0,33 0,88 -1,48 1,00
 x2.00 10,13 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,65 -2,56 1,76
 x2.50 12,59 3 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,44 -3,63 2,58
 x3.00 15,02 3 3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 3,24 -4,59 3,35
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 11,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,19 0,13 0,09 0,08 0,06 0,16 -0,29 0,05
 x2.00 3,52 3 0,26 0,17 0,13 0,10 0,09 0,22 -0,39 0,06
 x2.50 4,40 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,29 -0,48 0,08
 x3.00 5,16 3 0,39 0,26 0,19 0,16 0,13 0,36 -0,58 0,09
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,29 0,19 0,15 0,12 0,10 0,24 -0,42 0,17
 x2.00 4,32 3 0,40 0,26 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,56 0,22
 x2.50 5,34 3 0,49 0,33 0,24 0,20 0,16 0,44 -0,69 0,27
 x3.00 6,41 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,53 -0,81 0,31
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,27 -0,52 0,35
 x2.00 5,09 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,43 -0,72 0,47
 Z280x53/48x1.50 5,19 3 0,41 0,27 0,21 0,17 0,14 0,29 -0,66 0,41
 x2.00 6,86 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,50 -0,94 0,61
 Z200x55/48x2.50 6,83 3 0,64 0,42 0,32 0,25 0,21 0,56 -0,89 0,58
 x3.00 8,11 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,67 -1,04 0,68
 Z280x55/48x2.50 8,55 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,69 -1,21 0,80
 x3.00 10,17 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,83 -1,41 0,94
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,19 0,13 0,10 0,08 0,06 0,16 -0,32 0,06
 x2.00 4,00 3 0,31 0,21 0,15 0,12 0,10 0,28 -0,45 0,08
 x2.50 4,90 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,36 -0,56 0,10
 x3.00 5,88 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,46 -0,69 0,11
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,32 0,22 0,16 0,13 0,11 0,27 -0,52 0,20
 x2.00 4,80 3 0,52 0,34 0,26 0,21 0,17 0,46 -0,75 0,26
 x2.50 5,90 3 0,64 0,42 0,32 0,26 0,21 0,59 -0,91 0,32
 x3.00 7,08 3 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,73 -1,08 0,38
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,62 0,32
 x2.00 5,28 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,56 -0,88 0,42
 x2.50 6,52 3 0,77 0,51 0,39 0,31 0,26 0,71 -1,08 0,51
 x3.00 7,80 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,87 -1,32 0,61
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,69 0,42
 x2.00 5,60 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,60 -0,98 0,56
 x2.50 6,90 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,78 -1,22 0,68
 x3.00 8,28 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,96 -1,46 0,80
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,43 -0,84 0,54
 x2.00 6,40 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,27 0,71 -1,20 0,79
 x2.50 7,90 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,95 -1,54 1,05
 x3.00 9,48 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,15 -1,85 1,28
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,49 -0,87 0,57
 x2.00 6,59 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,79 -1,31 0,88
 x2.50 8,16 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,07 -1,71 1,17
 x3.00 9,79 3 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,34 -2,08 1,43
 Z280x75/65x1.50 5,77 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,54 -0,98 0,64
 x2.00 7,64 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,87 -1,46 0,98
 x2.50 9,48 3 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,19 -1,90 1,29
 x3.00 11,34 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,50 -2,37 1,62
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,59 -1,07 0,71
 x2.00 7,44 3 1,06 0,70 0,53 0,42 0,35 0,94 -1,58 1,06
 x2.50 9,20 3 1,39 0,93 0,69 0,56 0,46 1,29 -2,06 1,39
 x3.00 11,04 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,65 -2,59 1,76
 Z350x75/65x1.50 6,70 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,70 -1,23 0,83
 x2.00 8,88 3 1,24 0,82 0,62 0,49 0,41 1,10 -1,84 1,24
 x2.50 11,03 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,51 -2,40 1,62
 x3.00 13,20 3 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,95 -3,04 2,07
 Z400x75/65x1.50 7,35 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,82 -1,38 0,94
 x2.00 9,75 3 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,28 -2,14 1,43
 x2.50 12,11 3 1,91 1,27 0,96 0,76 0,64 1,75 -2,80 1,91
 x3.00 14,50 3 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,27 -3,49 2,39
 Z280x85/75x1.50 6,08 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,56 -0,97 0,63
 x2.00 8,05 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 1,00 -1,60 1,09
 x2.50 10,00 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,45 -2,21 1,55
 x3.00 11,91 3 1,93 1,28 0,96 0,77 0,64 1,82 -2,77 1,93
 Z350x85/75x1.50 6,99 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -1,18 0,78
 x2.00 9,26 3 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,27 -1,99 1,37
 x2.50 11,51 3 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,86 -2,81 1,97
 x3.00 13,72 3 2,47 1,64 1,23 0,99 0,82 2,36 -3,55 2,47
 Z400x85/75x1.50 7,64 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,32 0,88
 x2.00 10,13 3 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,47 -2,31 1,57
 x2.50 12,59 3 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,18 -3,29 2,30
 x3.00 15,02 3 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,77 -4,09 2,87
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ROZPĚTÍ 12,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,17 0,11 0,08 0,07 0,06 0,14 -0,26 0,04
 x2.00 3,52 3 0,23 0,15 0,11 0,09 0,08 0,20 -0,35 0,05
 x2.50 4,40 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,10 0,26 -0,44 0,06
 x3.00 5,16 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,12 0,32 -0,52 0,07
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,26 0,17 0,13 0,10 0,09 0,21 -0,38 0,14
 x2.00 4,32 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,30 -0,50 0,18
 x2.50 5,34 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,14 0,39 -0,62 0,22
 x3.00 6,41 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,47 -0,73 0,26
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,31 0,21 0,16 0,12 0,10 0,24 -0,46 0,31
 x2.00 5,09 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,38 -0,64 0,40
 Z280x53/48x1.50 5,19 3 0,36 0,24 0,18 0,14 0,12 0,25 -0,58 0,36
 x2.00 6,86 3 0,53 0,35 0,27 0,21 0,18 0,43 -0,83 0,53
 Z200x55/48x2.50 6,83 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,50 -0,79 0,49
 x3.00 8,11 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,59 -0,93 0,57
 Z280x55/48x2.50 8,55 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,60 -1,06 0,71
 x3.00 10,17 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,72 -1,23 0,82
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,17 0,11 0,08 0,07 0,06 0,14 -0,29 0,05
 x2.00 4,00 3 0,27 0,18 0,14 0,11 0,09 0,24 -0,41 0,06
 x2.50 4,90 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,32 -0,51 0,07
 x3.00 5,88 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,14 0,40 -0,63 0,09
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,29 0,19 0,14 0,12 0,10 0,24 -0,47 0,17
 x2.00 4,80 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,41 -0,67 0,22
 x2.50 5,90 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,52 -0,82 0,26
 x3.00 7,08 3 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,64 -0,99 0,31
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,30 -0,56 0,27
 x2.00 5,28 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,49 -0,80 0,36
 x2.50 6,52 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,63 -0,98 0,43
 x3.00 7,80 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,77 -1,18 0,51
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,33 -0,62 0,36
 x2.00 5,60 3 0,61 0,40 0,30 0,24 0,20 0,53 -0,88 0,47
 x2.50 6,90 3 0,76 0,51 0,38 0,31 0,25 0,69 -1,08 0,57
 x3.00 8,28 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,85 -1,30 0,67
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,37 -0,74 0,47
 x2.00 6,40 3 0,71 0,47 0,36 0,29 0,24 0,62 -1,06 0,71
 x2.50 7,90 3 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,84 -1,36 0,93
 x3.00 9,48 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,02 -1,63 1,12
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,50 0,34 0,25 0,20 0,17 0,42 -0,79 0,50
 x2.00 6,59 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -1,17 0,78
 x2.50 8,16 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,95 -1,51 1,03
 x3.00 9,79 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,15 -1,83 1,26
 Z280x75/65x1.50 5,77 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,45 -0,89 0,57
 x2.00 7,64 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,75 -1,29 0,85
 x2.50 9,48 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,04 -1,68 1,13
 x3.00 11,34 3 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,31 -2,08 1,41
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,62 0,42 0,31 0,25 0,21 0,50 -0,97 0,62
 x2.00 7,44 3 0,91 0,61 0,46 0,37 0,30 0,81 -1,39 0,91
 x2.50 9,20 3 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,11 -1,81 1,21
 x3.00 11,04 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,43 -2,27 1,53
 Z350x75/65x1.50 6,70 3 0,74 0,49 0,37 0,29 0,25 0,59 -1,12 0,74
 x2.00 8,88 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,93 -1,61 1,06
 x2.50 11,03 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,28 -2,10 1,39
 x3.00 13,20 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,66 -2,65 1,77
 Z400x75/65x1.50 7,35 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,68 -1,26 0,84
 x2.00 9,75 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,08 -1,84 1,22
 x2.50 12,11 3 1,60 1,06 0,80 0,64 0,53 1,48 -2,44 1,60
 x3.00 14,50 3 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,88 -3,03 2,03
 Z280x85/75x1.50 6,08 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,50 -0,88 0,56
 x2.00 8,05 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,90 -1,46 0,98
 x2.50 10,00 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,26 -2,00 1,35
 x3.00 11,91 3 1,69 1,13 0,84 0,68 0,56 1,59 -2,48 1,69
 Z350x85/75x1.50 6,99 3 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,61 -1,08 0,70
 x2.00 9,26 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,14 -1,81 1,23
 x2.50 11,51 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,60 -2,51 1,70
 x3.00 13,72 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 2,03 -3,13 2,13
 Z400x85/75x1.50 7,64 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,70 -1,21 0,79
 x2.00 10,13 3 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,31 -2,07 1,41
 x2.50 12,59 3 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,87 -2,94 2,01
 x3.00 15,02 3 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,34 -3,60 2,47
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   4,97 3,31 2,48 1,99 1,66 3,58 -3,92 4,97
 x2.00 3,52   6,43 4,29 3,22 2,57 2,14 4,89 -5,20 6,43
 x2.50 4,40   7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 5,96 -6,48 7,70
 x3.00 5,16   8,65 5,76 4,32 3,46 2,88 6,65 -7,81 8,65
 Z150x53/48x1.50 3,24   7,50 5,00 3,75 3,00 2,50 5,18 -5,73 7,50
 x2.00 4,32   9,72 6,48 4,86 3,89 3,24 7,17 -7,53 9,72
 x2.50 5,34   11,69 7,79 5,85 4,68 3,90 8,85 -9,28 11,69
 x3.00 6,41   13,34 8,89 6,67 5,34 4,45 10,21 -11,00 13,34
 Z200x53/48x1.50 3,84   10,15 6,77 5,08 4,06 3,38 7,16 -7,57 10,15
 x2.00 5,09   13,53 9,02 6,77 5,41 4,51 9,83 -10,11 13,53
 Z280x53/48x1.50 5,82   14,73 9,82 7,36 5,89 4,91 10,52 -10,50 14,73
 x2.00 7,69   20,28 13,52 10,14 8,11 6,76 14,93 -14,38 20,28
 Z200x55/48x2.50 7,66   16,51 11,01 8,26 6,61 5,50 12,42 -12,01 16,51
 x3.00 9,10   19,04 12,69 9,52 7,62 6,35 14,53 -14,14 19,04
 Z280x55/48x2.50 9,58   25,50 17,00 12,75 10,20 8,50 19,04 -17,32 25,50
 x3.00 11,41   29,50 19,66 14,75 11,80 9,83 22,48 -20,27 29,50
 Z100x68/60x1.50 3,00   5,46 3,64 2,73 2,19 1,82 3,90 -4,73 5,46
 x2.00 4,00   7,23 4,82 3,61 2,89 2,41 5,59 -6,38 7,23
 x2.50 4,90   8,67 5,78 4,34 3,47 2,89 7,01 -7,94 8,67
 x3.00 5,88   9,94 6,63 4,97 3,98 3,32 8,20 -9,74 9,94
 Z150x68/60x1.50 3,60   8,45 5,63 4,22 3,38 2,82 5,86 -7,16 8,45
 x2.00 4,80   11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 8,52 -9,64 11,28
 x2.50 5,90   13,43 8,95 6,71 5,37 4,48 10,66 -11,78 13,43
 x3.00 7,08   15,82 10,55 7,91 6,33 5,27 13,09 -14,35 15,82
 Z180x68/60x1.50 3,96   10,39 6,93 5,20 4,16 3,47 7,19 -8,60 10,39
 x2.00 5,28   13,98 9,32 6,99 5,59 4,66 10,45 -11,67 13,98
 x2.50 6,52   16,66 11,11 8,33 6,66 5,55 13,13 -14,22 16,66
 x3.00 7,80   19,75 13,17 9,88 7,90 6,58 16,27 -17,24 19,75
 Z200x68/60x1.50 4,20   11,72 7,81 5,86 4,69 3,91 8,17 -9,55 11,72
 x2.00 5,60   15,98 10,65 7,99 6,39 5,33 11,88 -13,10 15,98
 x2.50 6,90   19,04 12,70 9,52 7,62 6,35 14,96 -15,93 19,04
 x3.00 8,28   22,65 15,10 11,32 9,06 7,55 18,61 -19,27 22,65
 Z250x68/60x1.50 4,80   15,29 10,19 7,64 6,12 5,10 10,80 -11,92 15,29
 x2.00 6,40   21,28 14,19 10,64 8,51 7,10 15,86 -16,61 21,28
 x2.50 7,90   25,72 17,15 12,86 10,29 8,58 20,05 -20,38 25,72
 x3.00 9,48   30,67 20,45 15,33 12,27 10,22 25,08 -24,56 30,67
 Z250x75/65x1.50 4,94   16,11 10,74 8,06 6,45 5,37 11,43 -12,72 16,11
 x2.00 6,59   21,98 14,65 10,99 8,79 7,33 16,97 -17,45 21,98
 x2.50 8,16   27,11 18,08 13,56 10,85 9,04 22,01 -21,79 27,11
 x3.00 9,79   32,32 21,55 16,16 12,93 10,77 27,35 -26,24 32,32
 Z280x75/65x1.50 6,47   18,52 12,35 9,26 7,41 6,17 13,21 -14,22 18,52
 x2.00 8,56   25,34 16,89 12,67 10,14 8,45 19,79 -19,53 25,34
 x2.50 10,63   31,81 21,21 15,90 12,72 10,60 25,74 -24,69 31,81
 x3.00 12,71   37,93 25,29 18,97 15,17 12,64 32,04 -29,70 37,93
 Z300x75/65x1.50 5,58   20,68 13,79 10,34 8,27 6,89 14,74 -15,45 20,68
 x2.00 7,44   28,18 18,79 14,09 11,27 9,40 22,21 -21,24 28,18
 x2.50 9,20   35,64 23,76 17,82 14,26 11,88 29,14 -27,01 35,64
 x3.00 11,04   42,86 28,57 21,43 17,14 14,29 36,31 -32,62 42,86
 Z350x75/65x1.50 7,52   21,04 14,03 10,52 8,42 7,01 18,50 -18,03 21,04
 x2.00 9,96   34,46 22,97 17,23 13,78 11,49 27,29 -24,82 34,46
 x2.50 12,37   43,81 29,21 21,91 17,52 14,60 36,38 -31,60 43,81
 x3.00 14,80   53,85 35,90 26,92 21,54 17,95 45,63 -38,78 53,85
 Z400x75/65x1.50 8,24   21,23 14,16 10,62 8,49 7,08 20,33 -20,78 21,23
 x2.00 10,93   37,30 24,87 18,65 14,92 12,43 32,67 -28,39 37,30
 x2.50 13,58   52,42 34,95 26,21 20,97 17,47 43,72 -36,18 52,42
 x3.00 16,26   64,74 43,16 32,37 25,89 21,58 55,64 -44,56 64,74
 Z280x85/75x1.50 6,82   20,24 13,49 10,12 8,09 6,75 14,73 -16,42 20,24
 x2.00 9,03   27,49 18,32 13,74 10,99 9,16 22,45 -22,72 27,49
 x2.50 11,21   34,46 22,97 17,23 13,78 11,49 29,20 -28,96 34,46
 x3.00 13,35   40,32 26,88 20,16 16,13 13,44 35,26 -34,38 40,32
 Z350x85/75x1.50 7,84   21,12 14,08 10,56 8,45 7,04 20,12 -20,80 21,12
 x2.00 10,38   36,95 24,63 18,48 14,78 12,32 30,26 -28,42 36,95
 x2.50 12,90   46,67 31,11 23,34 18,67 15,56 40,22 -36,31 46,67
 x3.00 15,39   56,20 37,47 28,10 22,48 18,73 49,06 -44,08 56,20
 Z400x85/75x1.50 8,56   21,29 14,19 10,64 8,52 7,10 20,50 -21,51 21,29
 x2.00 11,35   37,44 24,96 18,72 14,98 12,48 36,24 -32,49 37,44
 x2.50 14,11   55,97 37,32 27,99 22,39 18,66 48,32 -41,54 55,97
 x3.00 16,84   67,64 45,09 33,82 27,05 22,55 59,80 -50,49 67,64
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ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   3,65 2,43 1,82 1,46 1,22 2,74 -2,61 3,24
 x2.00 3,52   4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 3,77 -3,46 4,18
 x2.50 4,40   5,78 3,86 2,89 2,31 1,93 4,58 -4,28 5,06
 x3.00 5,16   6,66 4,44 3,33 2,66 2,22 5,33 -5,12 5,87
 Z150x53/48x1.50 3,24   5,32 3,55 2,66 2,13 1,77 3,79 -3,59 5,32
 x2.00 4,32   6,95 4,63 3,47 2,78 2,32 5,27 -4,71 6,95
 x2.50 5,34   8,38 5,59 4,19 3,35 2,79 6,51 -5,76 8,38
 x3.00 6,41   9,65 6,44 4,83 3,86 3,22 7,43 -6,78 9,65
 Z200x53/48x1.50 3,84   6,80 4,53 3,40 2,72 2,27 4,82 -4,54 6,80
 x2.00 5,09   9,21 6,14 4,60 3,68 3,07 6,82 -6,03 9,21
 Z280x53/48x1.50 5,82   9,10 6,07 4,55 3,64 3,04 6,47 -6,06 9,10
 x2.00 7,69   12,76 8,51 6,38 5,10 4,25 9,47 -8,34 12,76
 Z200x55/48x2.50 7,66   11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 8,64 -7,19 11,28
 x3.00 9,10   13,00 8,67 6,50 5,20 4,33 10,09 -8,40 13,00
 Z280x55/48x2.50 9,58   16,16 10,77 8,08 6,46 5,39 12,18 -10,00 16,16
 x3.00 11,41   18,63 12,42 9,32 7,45 6,21 14,35 -11,65 18,63
 Z100x68/60x1.50 3,00   4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 2,98 -3,14 3,85
 x2.00 4,00   5,34 3,56 2,67 2,14 1,78 4,23 -4,25 5,04
 x2.50 4,90   6,45 4,30 3,23 2,58 2,15 5,11 -5,27 6,09
 x3.00 5,88   7,55 5,04 3,78 3,02 2,52 6,04 -6,43 7,13
 Z150x68/60x1.50 3,60   5,90 3,93 2,95 2,36 1,97 4,20 -4,51 5,90
 x2.00 4,80   7,95 5,30 3,97 3,18 2,65 6,07 -6,09 7,95
 x2.50 5,90   9,52 6,35 4,76 3,81 3,17 7,41 -7,44 9,52
 x3.00 7,08   11,30 7,54 5,65 4,52 3,77 8,73 -9,01 11,30
 Z180x68/60x1.50 3,96   7,01 4,67 3,50 2,80 2,34 4,96 -5,32 7,01
 x2.00 5,28   9,57 6,38 4,79 3,83 3,19 7,22 -7,22 9,57
 x2.50 6,52   11,47 7,65 5,73 4,59 3,82 8,83 -8,79 11,47
 x3.00 7,80   13,62 9,08 6,81 5,45 4,54 10,62 -10,61 13,62
 Z200x68/60x1.50 4,20   7,76 5,17 3,88 3,10 2,59 5,51 -5,84 7,76
 x2.00 5,60   10,74 7,16 5,37 4,30 3,58 8,06 -8,03 10,74
 x2.50 6,90   12,88 8,59 6,44 5,15 4,29 9,87 -9,75 12,88
 x3.00 8,28   15,31 10,20 7,65 6,12 5,10 11,90 -11,75 15,31
 Z250x68/60x1.50 4,80   9,70 6,47 4,85 3,88 3,23 6,91 -7,20 9,70
 x2.00 6,40   13,72 9,15 6,86 5,49 4,57 10,34 -10,07 13,72
 x2.50 7,90   16,71 11,14 8,36 6,69 5,57 12,72 -12,29 16,71
 x3.00 9,48   19,90 13,26 9,95 7,96 6,63 15,40 -14,78 19,90
 Z250x75/65x1.50 4,94   10,24 6,83 5,12 4,10 3,41 7,32 -7,78 10,24
 x2.00 6,59   14,20 9,47 7,10 5,68 4,73 10,68 -10,71 14,20
 x2.50 8,16   17,65 11,76 8,82 7,06 5,88 13,49 -13,33 17,65
 x3.00 9,79   21,03 14,02 10,52 8,41 7,01 16,88 -16,03 21,03
 Z280x75/65x1.50 6,47   11,58 7,72 5,79 4,63 3,86 8,30 -8,67 11,58
 x2.00 8,56   16,08 10,72 8,04 6,43 5,36 12,25 -11,94 16,08
 x2.50 10,63   20,33 13,55 10,17 8,13 6,78 15,47 -15,06 20,33
 x3.00 12,71   24,25 16,17 12,12 9,70 8,08 19,39 -18,09 24,25
 Z300x75/65x1.50 5,58   12,73 8,49 6,37 5,09 4,24 9,18 -9,41 12,73
 x2.00 8,99   17,70 11,80 8,85 7,08 5,90 13,58 -12,98 17,70
 x2.50 9,20   22,53 15,02 11,27 9,01 7,51 17,34 -16,51 22,53
 x3.00 11,04   27,09 18,06 13,55 10,84 9,03 21,77 -19,85 27,09
 Z350x75/65x1.50 7,52   15,35 10,23 7,68 6,14 5,12 11,08 -10,96 15,35
 x2.00 9,96   21,25 14,17 10,63 8,50 7,08 16,44 -15,13 21,25
 x2.50 12,37   27,18 18,12 13,59 10,87 9,06 21,32 -19,28 27,18
 x3.00 14,80   33,46 22,31 16,73 13,39 11,15 26,80 -23,58 33,46
 Z400x75/65x1.50 8,24   16,75 11,16 8,37 6,70 5,58 13,13 -12,53 16,75
 x2.00 10,93   25,04 16,69 12,52 10,02 8,35 19,55 -17,28 25,04
 x2.50 13,58   32,13 21,42 16,06 12,85 10,71 25,43 -22,04 32,13
 x3.00 16,26   39,75 26,50 19,88 15,90 13,25 32,40 -27,16 39,75
 Z280x85/75x1.50 6,82   12,70 8,47 6,35 5,08 4,23 9,14 -10,21 12,70
 x2.00 9,03   17,53 11,69 8,77 7,01 5,84 13,66 -14,13 17,53
 x2.50 11,21   22,11 14,74 11,06 8,85 7,37 17,97 -17,97 22,11
 x3.00 13,35   25,92 17,28 12,96 10,37 8,64 21,84 -21,30 25,92
 Z350x85/75x1.50 7,84   16,62 11,08 8,31 6,65 5,54 12,15 -12,79 16,62
 x2.00 10,38   23,07 15,38 11,54 9,23 7,69 18,07 -17,64 23,07
 x2.50 12,90   29,38 19,59 14,69 11,75 9,79 24,27 -22,52 29,38
 x3.00 15,39   35,45 23,63 17,73 14,18 11,82 29,73 -27,32 35,45
 Z400x85/75x1.50 8,56   16,82 11,21 8,41 6,73 5,61 14,47 -14,63 16,82
 x2.00 11,35   27,37 18,25 13,69 10,95 9,12 21,49 -20,14 27,37
 x2.50 14,11   34,92 23,28 17,46 13,97 11,64 28,94 -25,75 34,92
 x3.00 16,84   42,33 28,22 21,17 16,93 14,11 36,02 -31,30 42,33
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,77 1,85 1,39 1,11 0,92 2,15 -1,91 1,86
 x2.00 3,52   3,64 2,43 1,82 1,46 1,22 2,93 -2,53 2,40
 x2.50 4,40   4,47 2,98 2,24 1,79 1,49 3,68 -3,12 2,91
 x3.00 5,16   5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 4,38 -3,71 3,37
 Z150x53/48x1.50 3,24   4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,01 -2,53 4,08
 x2.00 4,32   5,37 3,58 2,69 2,15 1,79 4,21 -3,32 5,37
 x2.50 5,34   6,51 4,34 3,26 2,60 2,17 5,22 -4,04 6,51
 x3.00 6,41   7,54 5,03 3,77 3,02 2,51 6,01 -4,72 7,54
 Z200x53/48x1.50 3,84   5,04 3,36 2,52 2,02 1,68 3,68 -3,05 5,04
 x2.00 5,09   6,94 4,63 3,47 2,78 2,31 5,26 -4,05 6,94
 Z280x53/48x1.50 5,82   6,38 4,25 3,19 2,55 2,13 4,50 -3,85 6,38
 x2.00 7,69   9,07 6,05 4,53 3,63 3,02 6,86 -5,33 9,07
 Z200x55/48x2.50 7,66   8,55 5,70 4,27 3,42 2,85 6,70 -4,85 8,55
 x3.00 9,10   9,86 6,57 4,93 3,94 3,29 7,83 -5,63 9,86
 Z280x55/48x2.50 9,58   11,61 7,74 5,81 4,65 3,87 8,87 -6,37 11,61
 x3.00 11,41   13,38 8,92 6,69 5,35 4,46 10,44 -7,39 13,38
 Z100x68/60x1.50 3,00   3,09 2,06 1,55 1,24 1,03 2,38 -2,30 2,19
 x2.00 4,00   4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,33 -3,12 2,90
 x2.50 4,90   5,03 3,36 2,52 2,01 1,68 4,14 -3,86 3,50
 x3.00 5,88   6,02 4,02 3,01 2,41 2,01 5,00 -4,69 4,10
 Z150x68/60x1.50 3,60   4,53 3,02 2,26 1,81 1,51 3,31 -3,16 4,53
 x2.00 4,80   6,13 4,09 3,07 2,45 2,04 4,82 -4,30 6,13
 x2.50 5,90   7,40 4,93 3,70 2,96 2,47 5,81 -5,25 7,40
 x3.00 7,08   8,80 5,87 4,40 3,52 2,93 7,02 -6,32 8,80
 Z180x68/60x1.50 3,96   5,23 3,49 2,62 2,09 1,74 3,82 -3,64 5,23
 x2.00 5,28   7,26 4,84 3,63 2,90 2,42 5,60 -4,97 7,26
 x2.50 6,52   8,76 5,84 4,38 3,50 2,92 6,90 -6,05 8,76
 x3.00 7,80   10,40 6,94 5,20 4,16 3,47 8,15 -7,26 10,40
 Z200x68/60x1.50 4,20   5,71 3,80 2,85 2,28 1,90 4,16 -3,94 5,71
 x2.00 5,60   8,04 5,36 4,02 3,22 2,68 6,15 -5,44 8,04
 x2.50 6,90   9,70 6,47 4,85 3,88 3,23 7,58 -6,61 9,70
 x3.00 8,28   11,52 7,68 5,76 4,61 3,84 8,95 -7,92 11,52
 Z250x68/60x1.50 4,80   6,89 4,59 3,44 2,76 2,30 4,98 -4,71 6,89
 x2.00 6,40   9,89 6,59 4,94 3,95 3,30 7,58 -6,65 9,89
 x2.50 7,90   12,18 8,12 6,09 4,87 4,06 9,40 -8,09 12,18
 x3.00 9,48   14,49 9,66 7,24 5,80 4,83 11,36 -9,69 14,49
 Z250x75/65x1.50 4,94   7,23 4,82 3,62 2,89 2,41 5,23 -5,13 7,23
 x2.00 6,59   10,21 6,81 5,10 4,08 3,40 7,81 -7,13 10,21
 x2.50 8,16   12,82 8,55 6,41 5,13 4,27 9,90 -8,85 12,82
 x3.00 9,79   15,28 10,19 7,64 6,11 5,09 11,99 -10,62 15,28
 Z280x75/65x1.50 6,47   8,01 5,34 4,01 3,21 2,67 5,79 -5,67 8,01
 x2.00 8,56   11,35 7,57 5,68 4,54 3,78 8,73 -7,87 11,35
 x2.50 10,63   14,51 9,67 7,25 5,80 4,84 11,16 -9,90 14,51
 x3.00 12,71   17,31 11,54 8,66 6,92 5,77 13,54 -11,87 17,31
 Z300x75/65x1.50 5,58   8,68 5,79 4,34 3,47 2,89 6,28 -6,13 8,68
 x2.00 8,99   12,32 8,22 6,16 4,93 4,11 9,53 -8,51 12,32
 x2.50 9,20   15,84 10,56 7,92 6,34 5,28 12,29 -10,81 15,84
 x3.00 11,04   19,09 12,73 9,55 7,64 6,36 14,95 -12,97 19,09
 Z350x75/65x1.50 7,52   10,11 6,74 5,06 4,05 3,37 7,32 -7,10 10,11
 x2.00 9,96   14,37 9,58 7,18 5,75 4,79 11,17 -9,85 14,37
 x2.50 12,37   18,57 12,38 9,29 7,43 6,19 14,66 -12,58 18,57
 x3.00 14,80   22,93 15,29 11,46 9,17 7,64 17,94 -15,30 22,93
 Z400x75/65x1.50 8,24   11,67 7,78 5,84 4,67 3,89 8,45 -8,08 11,67
 x2.00 10,93   16,52 11,01 8,26 6,61 5,51 12,92 -11,20 16,52
 x2.50 13,58   21,42 14,28 10,71 8,57 7,14 17,04 -14,32 21,42
 x3.00 16,26   26,59 17,73 13,29 10,64 8,86 21,22 -17,66 26,59
 Z280x85/75x1.50 6,82   8,76 5,84 4,38 3,50 2,92 6,34 -6,80 8,76
 x2.00 9,03   12,31 8,21 6,16 4,93 4,11 9,44 -9,43 12,31
 x2.50 11,21   15,70 10,47 7,85 6,28 5,23 12,15 -11,98 15,70
 x3.00 13,35   18,46 12,30 9,23 7,38 6,15 14,88 -14,19 18,46
 Z350x85/75x1.50 7,84   11,20 7,47 5,60 4,48 3,74 8,14 -8,46 11,20
 x2.00 10,38   15,68 10,45 7,84 6,27 5,23 12,12 -11,68 15,68
 x2.50 12,90   20,16 13,44 10,08 8,06 6,72 15,85 -14,95 20,16
 x3.00 15,39   24,43 16,28 12,21 9,77 8,14 19,53 -18,07 24,43
 Z400x85/75x1.50 8,56   13,25 8,83 6,62 5,30 4,42 9,56 -9,64 13,25
 x2.00 11,35   18,29 12,19 9,14 7,32 6,10 14,24 -13,31 18,29
 x2.50 14,11   23,55 15,70 11,77 9,42 7,85 18,66 -17,05 23,55
 x3.00 16,84   28,66 19,11 14,33 11,46 9,55 23,28 -20,73 28,66
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ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 1,67 -1,47 1,16
 x2.00 3,52   2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,34 -1,95 1,50
 x2.50 4,40   3,50 2,34 1,75 1,40 1,17 2,96 -2,39 1,81
 x3.00 5,16   4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 3,56 -2,84 2,10
 Z150x53/48x1.50 3,24   3,22 2,14 1,61 1,29 1,07 2,46 -1,91 3,05
 x2.00 4,32   4,29 2,86 2,14 1,71 1,43 3,45 -2,51 3,96
 x2.50 5,34   5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,24 -3,05 4,82
 x3.00 6,41   6,08 4,06 3,04 2,43 2,03 5,01 -3,55 5,64
 Z200x53/48x1.50 3,84   3,94 2,63 1,97 1,58 1,31 2,96 -2,24 3,94
 x2.00 5,09   5,52 3,68 2,76 2,21 1,84 4,29 -2,98 5,52
 Z280x53/48x1.50 5,82   4,81 3,21 2,41 1,93 1,61 3,46 -2,68 4,81
 x2.00 7,69   6,92 4,62 3,46 2,77 2,31 5,35 -3,72 6,92
 Z200x55/48x2.50 7,66   6,82 4,55 3,41 2,73 2,28 5,49 -3,58 6,82
 x3.00 9,10   7,89 5,26 3,95 3,16 2,63 6,31 -4,14 7,89
 Z280x55/48x2.50 9,58   8,98 5,99 4,49 3,59 2,99 6,98 -4,46 8,98
 x3.00 11,41   10,35 6,90 5,18 4,14 3,45 8,22 -5,15 10,35
 Z100x68/60x1.50 3,00   2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 1,89 -1,79 1,36
 x2.00 4,00   3,26 2,17 1,63 1,30 1,09 2,70 -2,42 1,81
 x2.50 4,90   3,99 2,66 1,99 1,59 1,33 3,37 -2,99 2,18
 x3.00 5,88   4,81 3,21 2,41 1,92 1,60 4,11 -3,63 2,55
 Z150x68/60x1.50 3,60   3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 2,74 -2,39 3,55
 x2.00 4,80   4,94 3,29 2,47 1,97 1,65 3,99 -3,26 4,70
 x2.50 5,90   5,99 3,99 2,99 2,39 2,00 4,86 -3,99 5,70
 x3.00 7,08   7,15 4,77 3,58 2,86 2,38 5,88 -4,78 6,72
 Z180x68/60x1.50 3,96   4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,13 -2,69 4,14
 x2.00 5,28   5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 4,61 -3,70 5,82
 x2.50 6,52   7,06 4,71 3,53 2,83 2,35 5,60 -4,51 7,06
 x3.00 7,80   8,41 5,61 4,20 3,36 2,80 6,78 -5,39 8,41
 Z200x68/60x1.50 4,20   4,48 2,98 2,24 1,79 1,49 3,35 -2,87 4,48
 x2.00 5,60   6,41 4,27 3,20 2,56 2,14 5,01 -4,00 6,41
 x2.50 6,90   7,78 5,18 3,89 3,11 2,59 6,22 -4,86 7,78
 x3.00 8,28   9,25 6,16 4,62 3,70 3,08 7,37 -5,81 9,25
 Z250x68/60x1.50 4,80   5,26 3,51 2,63 2,11 1,75 3,87 -3,33 5,26
 x2.00 6,40   7,65 5,10 3,83 3,06 2,55 6,01 -4,74 7,65
 x2.50 7,90   9,55 6,37 4,78 3,82 3,18 7,50 -5,77 9,55
 x3.00 9,48   11,36 7,57 5,68 4,54 3,79 9,06 -6,88 11,36
 Z250x75/65x1.50 4,94   5,52 3,68 2,76 2,21 1,84 4,05 -3,62 5,52
 x2.00 6,59   7,91 5,27 3,95 3,16 2,64 6,18 -5,10 7,91
 x2.50 8,16   10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 7,89 -6,34 10,05
 x3.00 9,79   11,99 7,99 5,99 4,79 4,00 9,55 -7,59 11,99
 Z280x75/65x1.50 6,47   6,01 4,01 3,01 2,41 2,01 4,39 -3,95 6,01
 x2.00 8,56   8,66 5,78 4,33 3,47 2,89 6,76 -5,56 8,66
 x2.50 10,63   11,18 7,46 5,59 4,47 3,73 8,74 -6,99 11,18
 x3.00 12,71   13,39 8,93 6,69 5,36 4,46 10,61 -8,36 13,39
 Z300x75/65x1.50 5,58   6,43 4,29 3,22 2,57 2,14 4,70 -4,23 6,43
 x2.00 8,99   9,30 6,20 4,65 3,72 3,10 7,28 -5,95 9,30
 x2.50 9,20   12,06 8,04 6,03 4,82 4,02 9,51 -7,56 12,06
 x3.00 11,04   14,60 9,74 7,30 5,84 4,87 11,57 -9,05 14,60
 Z350x75/65x1.50 7,52   7,27 4,85 3,64 2,91 2,42 5,27 -4,84 7,27
 x2.00 9,96   10,57 7,05 5,29 4,23 3,52 8,28 -6,78 10,57
 x2.50 12,37   13,81 9,21 6,90 5,52 4,60 11,00 -8,69 13,81
 x3.00 14,80   17,11 11,40 8,55 6,84 5,70 13,53 -10,51 17,11
 Z400x75/65x1.50 8,24   8,29 5,52 4,14 3,31 2,76 5,85 -5,46 8,29
 x2.00 10,93   11,83 7,89 5,92 4,73 3,94 9,29 -7,63 11,83
 x2.50 13,58   15,54 10,36 7,77 6,22 5,18 12,44 -9,80 15,54
 x3.00 16,26   19,37 12,92 9,69 7,75 6,46 15,59 -12,07 19,37
 Z280x85/75x1.50 6,82   6,51 4,34 3,25 2,60 2,17 4,76 -4,76 6,51
 x2.00 9,03   9,33 6,22 4,66 3,73 3,11 7,23 -6,67 9,33
 x2.50 11,21   12,03 8,02 6,01 4,81 4,01 9,36 -8,49 12,03
 x3.00 13,35   14,20 9,47 7,10 5,68 4,73 11,18 -10,05 14,20
 Z350x85/75x1.50 7,84   8,03 5,36 4,02 3,21 2,68 5,83 -5,84 8,03
 x2.00 10,38   11,48 7,66 5,74 4,59 3,83 8,93 -8,13 11,48
 x2.50 12,90   14,93 9,95 7,46 5,97 4,98 11,83 -10,45 14,93
 x3.00 15,39   18,19 12,13 9,10 7,28 6,06 14,26 -12,58 18,19
 Z400x85/75x1.50 8,56   9,19 6,12 4,59 3,67 3,06 6,66 -6,63 9,19
 x2.00 11,35   13,08 8,72 6,54 5,23 4,36 10,22 -9,21 13,08
 x2.50 14,11   17,06 11,37 8,53 6,82 5,69 13,59 -11,83 17,06
 x3.00 16,84   20,89 13,93 10,45 8,36 6,96 16,67 -14,41 20,89
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,35 -1,34 0,77
 x2.00 3,52 1 2,23 1,48 1,11 0,89 0,74 1,89 -1,78 0,99
 x2.50 4,40 1 2,79 1,86 1,39 1,12 0,93 2,42 -2,21 1,20
 x3.00 5,16 1 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 2,94 -2,66 1,39
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 2,63 1,75 1,31 1,05 0,88 2,10 -2,01 2,03
 x2.00 4,32 1 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 2,97 -2,68 2,64
 x2.50 5,34 1 4,35 2,90 2,18 1,74 1,45 3,71 -3,29 3,21
 x3.00 6,41 1 5,14 3,43 2,57 2,06 1,72 4,47 -3,88 3,75
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 3,35 2,23 1,67 1,34 1,12 2,69 -2,53 3,35
 x2.00 5,09 1 4,76 3,17 2,38 1,91 1,59 4,00 -3,59 4,76
 Z280x53/48x1.50 5,82 1 4,57 3,05 2,28 1,83 1,52 3,57 -3,49 4,57
 x2.00 7,69 1 6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 5,48 -4,88 6,42
 Z200x55/48x2.50 7,66 1 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,15 -4,45 5,98
 x3.00 9,10 1 7,02 4,68 3,51 2,81 2,34 6,17 -5,22 7,02
 Z280x55/48x2.50 9,58 1 8,44 5,63 4,22 3,38 2,82 7,40 -6,41 8,44
 x3.00 11,41 1 10,18 6,79 5,09 4,07 3,39 8,90 -7,68 10,18
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,75 1,17 0,87 0,70 0,58 1,56 -1,53 0,90
 x2.00 4,00 1 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,27 -2,26 1,19
 x2.50 4,90 1 3,14 2,09 1,57 1,26 1,05 2,88 -2,79 1,44
 x3.00 5,88 1 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,59 -3,43 1,69
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,55 -2,44 2,35
 x2.00 4,80 1 4,31 2,88 2,16 1,73 1,44 3,63 -3,57 3,13
 x2.50 5,90 1 5,27 3,51 2,64 2,11 1,76 4,60 -4,37 3,80
 x3.00 7,08 1 6,39 4,26 3,19 2,55 2,13 5,73 -5,31 4,48
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,07 -2,92 3,57
 x2.00 5,28 1 5,35 3,56 2,67 2,14 1,78 4,57 -4,38 4,80
 x2.50 6,52 1 6,53 4,35 3,27 2,61 2,18 5,78 -5,37 5,83
 x3.00 7,80 1 7,88 5,26 3,94 3,15 2,63 7,04 -6,50 6,89
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,40 -3,24 3,98
 x2.00 5,60 1 5,96 3,97 2,98 2,38 1,99 5,17 -4,87 5,96
 x2.50 6,90 1 7,42 4,95 3,71 2,97 2,47 6,55 -6,10 7,42
 x3.00 8,28 1 8,94 5,96 4,47 3,58 2,98 7,95 -7,36 8,89
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 5,04 3,36 2,52 2,02 1,68 4,31 -4,10 5,04
 x2.00 6,40 1 7,52 5,01 3,76 3,01 2,51 6,50 -6,11 7,52
 x2.50 7,90 1 9,68 6,46 4,84 3,87 3,23 8,66 -7,91 9,68
 x3.00 9,48 1 11,85 7,90 5,93 4,74 3,95 10,72 -9,75 11,85
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,40 -4,19 5,13
 x2.00 6,59 1 8,02 5,35 4,01 3,21 2,67 7,05 -6,54 8,02
 x2.50 8,16 1 10,44 6,96 5,22 4,18 3,48 9,48 -8,73 10,44
 x3.00 9,79 1 12,81 8,54 6,41 5,12 4,27 11,75 -10,82 12,81
 Z280x75/65x1.50 6,47 1 5,74 3,83 2,87 2,30 1,91 4,93 -4,68 5,74
 x2.00 8,56 1 9,02 6,01 4,51 3,61 3,01 8,05 -7,31 9,02
 x2.50 10,63 1 11,88 7,92 5,94 4,75 3,96 10,66 -9,86 11,88
 x3.00 12,71 1 14,89 9,93 7,44 5,96 4,96 13,71 -12,43 14,89
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 5,53 -5,13 6,30
 x2.00 8,99 1 9,88 6,58 4,94 3,95 3,29 8,87 -8,15 9,88
 x2.50 9,20 1 13,04 8,69 6,52 5,22 4,35 11,90 -10,75 13,04
 x3.00 11,04 1 16,41 10,94 8,21 6,56 5,47 15,26 -13,61 16,41
 Z350x75/65x1.50 7,52 1 7,37 4,91 3,68 2,95 2,46 6,48 -5,99 7,37
 x2.00 9,96 1 11,81 7,87 5,91 4,72 3,94 10,70 -9,56 11,81
 x2.50 12,37 1 15,62 10,41 7,81 6,25 5,21 14,44 -12,94 15,62
 x3.00 14,80 1 19,76 13,17 9,88 7,91 6,59 18,48 -16,18 19,76
 Z400x75/65x1.50 8,24 1 8,46 5,64 4,23 3,38 2,82 7,45 -6,86 8,46
 x2.00 10,93 1 13,59 9,06 6,80 5,44 4,53 12,58 -10,99 13,59
 x2.50 13,58 1 18,64 12,43 9,32 7,46 6,21 17,01 -15,07 18,64
 x3.00 16,26 1 23,18 15,45 11,59 9,27 7,73 21,82 -18,74 23,18
 Z280x85/75x1.50 6,82 1 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,18 -4,77 5,82
 x2.00 9,03 1 9,28 6,18 4,64 3,71 3,09 8,69 -7,58 9,28
 x2.50 11,21 1 13,30 8,87 6,65 5,32 4,43 12,34 -10,84 13,30
 x3.00 13,35 1 16,56 11,04 8,28 6,62 5,52 15,50 -14,35 16,56
 Z350x85/75x1.50 7,84 1 7,35 4,90 3,68 2,94 2,45 6,52 -6,00 7,35
 x2.00 10,38 1 11,83 7,88 5,91 4,73 3,94 10,97 -9,64 11,83
 x2.50 12,90 1 16,72 11,15 8,36 6,69 5,57 16,10 -13,58 16,72
 x3.00 15,39 1 21,78 14,52 10,89 8,71 7,26 20,59 -18,29 21,78
 Z400x85/75x1.50 8,56 1 8,34 5,56 4,17 3,34 2,78 7,35 -6,79 8,34
 x2.00 11,35 1 13,58 9,06 6,79 5,43 4,53 12,60 -11,05 13,58
 x2.50 14,11 1 19,59 13,06 9,80 7,84 6,53 18,56 -15,89 19,59
 x3.00 16,84 1 25,59 17,06 12,79 10,24 8,53 24,30 -21,37 25,59
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ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,08 -1,04 0,53
 x2.00 3,52 1 1,75 1,17 0,87 0,70 0,58 1,54 -1,39 0,68
 x2.50 4,40 1 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,96 -1,73 0,83
 x3.00 5,16 1 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,39 -2,07 0,96
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 2,08 1,38 1,04 0,83 0,69 1,64 -1,55 1,41
 x2.00 4,32 1 2,80 1,87 1,40 1,12 0,94 2,33 -2,06 1,84
 x2.50 5,34 1 3,45 2,30 1,73 1,38 1,15 2,96 -2,52 2,24
 x3.00 6,41 1 4,07 2,72 2,04 1,63 1,36 3,56 -2,96 2,61
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,61 1,74 1,31 1,04 0,87 2,06 -1,91 2,61
 x2.00 5,09 1 3,73 2,48 1,86 1,49 1,24 3,13 -2,68 3,68
 Z280x53/48x1.50 5,82 1 3,37 2,25 1,68 1,35 1,12 2,58 -2,50 3,37
 x2.00 7,69 1 4,80 3,20 2,40 1,92 1,60 4,05 -3,52 4,80
 Z200x55/48x2.50 7,66 1 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,04 -3,31 4,55
 x3.00 9,10 1 5,48 3,66 2,74 2,19 1,83 4,75 -3,87 5,34
 Z280x55/48x2.50 9,58 1 6,33 4,22 3,17 2,53 2,11 5,50 -4,61 6,33
 x3.00 11,41 1 7,55 5,04 3,78 3,02 2,52 6,59 -5,41 7,55
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,37 0,92 0,69 0,55 0,46 1,20 -1,22 0,62
 x2.00 4,00 1 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,82 -1,78 0,82
 x2.50 4,90 1 2,47 1,65 1,23 0,99 0,82 2,30 -2,19 1,00
 x3.00 5,88 1 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,85 -2,69 1,16
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 2,35 1,57 1,18 0,94 0,79 2,03 -1,94 1,64
 x2.00 4,80 1 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 2,89 -2,76 2,18
 x2.50 5,90 1 4,19 2,79 2,09 1,68 1,40 3,63 -3,38 2,65
 x3.00 7,08 1 5,07 3,38 2,54 2,03 1,69 4,52 -4,09 3,12
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,83 1,89 1,41 1,13 0,94 2,37 -2,32 2,49
 x2.00 5,28 1 4,21 2,81 2,11 1,69 1,41 3,60 -3,34 3,35
 x2.50 6,52 1 5,15 3,44 2,58 2,06 1,72 4,44 -4,08 4,07
 x3.00 7,80 1 6,21 4,14 3,11 2,49 2,07 5,51 -4,92 4,81
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,60 -2,55 3,14
 x2.00 5,60 1 4,67 3,11 2,33 1,87 1,56 4,05 -3,69 4,31
 x2.50 6,90 1 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 4,98 -4,58 5,25
 x3.00 8,28 1 7,00 4,67 3,50 2,80 2,33 6,19 -5,51 6,22
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 3,99 2,66 2,00 1,60 1,33 3,23 -3,17 3,99
 x2.00 6,40 1 5,74 3,83 2,87 2,30 1,91 4,97 -4,53 5,74
 x2.50 7,90 1 7,42 4,95 3,71 2,97 2,47 6,55 -5,85 7,42
 x3.00 9,48 1 9,03 6,02 4,52 3,61 3,01 8,08 -7,11 9,03
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,54 -3,32 4,06
 x2.00 6,59 1 6,14 4,09 3,07 2,46 2,05 5,35 -4,97 6,14
 x2.50 8,16 1 8,03 5,35 4,01 3,21 2,68 7,22 -6,51 8,03
 x3.00 9,79 1 9,81 6,54 4,91 3,92 3,27 8,92 -7,98 9,81
 Z280x75/65x1.50 6,47 1 4,54 3,03 2,27 1,82 1,51 3,98 -3,71 4,54
 x2.00 8,56 1 6,87 4,58 3,44 2,75 2,29 6,02 -5,54 6,87
 x2.50 10,63 1 9,01 6,01 4,51 3,61 3,00 8,03 -7,29 9,01
 x3.00 12,71 1 11,29 7,53 5,65 4,52 3,76 10,26 -9,17 11,29
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 4,99 3,32 2,49 1,99 1,66 4,37 -4,07 4,99
 x2.00 8,99 1 7,48 4,98 3,74 2,99 2,49 6,59 -6,01 7,48
 x2.50 9,20 1 9,83 6,55 4,91 3,93 3,28 8,90 -7,92 9,83
 x3.00 11,04 1 12,36 8,24 6,18 4,95 4,12 11,39 -10,00 12,36
 Z350x75/65x1.50 7,52 1 5,83 3,89 2,92 2,33 1,94 5,03 -4,75 5,83
 x2.00 9,96 1 9,04 6,03 4,52 3,62 3,01 7,88 -7,21 9,04
 x2.50 12,37 1 11,66 7,77 5,83 4,66 3,89 10,65 -9,31 11,66
 x3.00 14,80 1 14,75 9,83 7,37 5,90 4,92 13,65 -11,81 14,75
 Z400x75/65x1.50 8,24 1 6,69 4,46 3,35 2,68 2,23 5,78 -5,44 6,69
 x2.00 10,93 1 10,57 7,05 5,29 4,23 3,52 9,25 -8,34 10,57
 x2.50 13,58 1 13,84 9,23 6,92 5,54 4,61 12,49 -10,95 13,84
 x3.00 16,26 1 17,22 11,48 8,61 6,89 5,74 16,05 -13,64 17,22
 Z280x85/75x1.50 6,82 1 4,61 3,07 2,31 1,84 1,54 4,06 -3,78 4,61
 x2.00 9,03 1 7,35 4,90 3,68 2,94 2,45 6,89 -6,01 7,35
 x2.50 11,21 1 10,28 6,86 5,14 4,11 3,43 9,43 -8,59 10,28
 x3.00 13,35 1 12,70 8,47 6,35 5,08 4,23 11,77 -10,77 12,70
 Z350x85/75x1.50 7,84 1 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,09 -4,76 5,82
 x2.00 10,38 1 9,37 6,25 4,69 3,75 3,12 8,69 -7,64 9,37
 x2.50 12,90 1 13,28 8,85 6,64 5,31 4,43 12,37 -10,76 13,28
 x3.00 15,39 1 16,56 11,04 8,28 6,62 5,52 15,55 -13,80 16,56
 Z400x85/75x1.50 8,56 1 6,60 4,40 3,30 2,64 2,20 5,73 -5,39 6,60
 x2.00 11,35 1 10,76 7,18 5,38 4,31 3,59 9,99 -8,76 10,76
 x2.50 14,11 1 15,53 10,35 7,77 6,21 5,18 14,55 -12,59 15,53
 x3.00 16,84 1 19,42 12,95 9,71 7,77 6,47 18,32 -15,98 19,42

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,89 -0,85 0,38
 x2.00 3,52 1 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,27 -1,12 0,49
 x2.50 4,40 1 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,63 -1,39 0,59
 x3.00 5,16 1 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,98 -1,66 0,68
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,35 -1,23 1,02
 x2.00 4,32 1 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 1,91 -1,63 1,32
 x2.50 5,34 1 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,43 -1,99 1,61
 x3.00 6,41 1 3,31 2,21 1,66 1,33 1,10 2,92 -2,34 1,88
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,67 -1,49 2,00
 x2.00 5,09 1 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,52 -2,09 2,67
 Z280x53/48x1.50 5,82 1 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 1,99 -1,86 2,62
 x2.00 7,69 1 3,77 2,51 1,88 1,51 1,26 3,11 -2,66 3,77
 Z200x55/48x2.50 7,66 1 3,77 2,52 1,89 1,51 1,26 3,21 -2,58 3,30
 x3.00 9,10 1 4,42 2,94 2,21 1,77 1,47 3,84 -3,00 3,87
 Z280x55/48x2.50 9,58 1 4,99 3,33 2,50 2,00 1,66 4,31 -3,46 4,99
 x3.00 11,41 1 5,92 3,94 2,96 2,37 1,97 5,16 -4,02 5,92
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 0,98 -0,99 0,44
 x2.00 4,00 1 1,61 1,07 0,81 0,64 0,54 1,47 -1,44 0,59
 x2.50 4,90 1 1,99 1,32 0,99 0,80 0,66 1,85 -1,77 0,71
 x3.00 5,88 1 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,30 -2,17 0,83
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,63 -1,58 1,18
 x2.00 4,80 1 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,38 -2,20 1,57
 x2.50 5,90 1 3,41 2,28 1,71 1,37 1,14 2,98 -2,69 1,91
 x3.00 7,08 1 4,13 2,76 2,07 1,65 1,38 3,67 -3,25 2,25
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,29 1,53 1,14 0,92 0,76 1,93 -1,84 1,80
 x2.00 5,28 1 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 2,88 -2,63 2,42
 x2.50 6,52 1 4,18 2,79 2,09 1,67 1,39 3,62 -3,22 2,95
 x3.00 7,80 1 5,04 3,36 2,52 2,02 1,68 4,45 -3,87 3,48
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 2,54 1,70 1,27 1,02 0,85 2,10 -2,00 2,31
 x2.00 5,60 1 3,77 2,51 1,88 1,51 1,26 3,21 -2,89 3,13
 x2.50 6,90 1 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 4,05 -3,58 3,81
 x3.00 8,28 1 5,65 3,77 2,83 2,26 1,88 4,97 -4,29 4,51
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 3,10 2,06 1,55 1,24 1,03 2,48 -2,38 3,10
 x2.00 6,40 1 4,56 3,04 2,28 1,83 1,52 3,95 -3,48 4,56
 x2.50 7,90 1 5,91 3,94 2,96 2,37 1,97 5,21 -4,49 5,91
 x3.00 9,48 1 7,18 4,78 3,59 2,87 2,39 6,26 -5,40 7,18
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 3,29 2,19 1,64 1,32 1,10 2,72 -2,70 3,29
 x2.00 6,59 1 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,25 -3,83 4,88
 x2.50 8,16 1 6,40 4,27 3,20 2,56 2,13 5,70 -5,02 6,40
 x3.00 9,79 1 7,81 5,21 3,91 3,13 2,60 6,92 -6,09 7,81
 Z280x75/65x1.50 6,47 1 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,06 -2,99 3,68
 x2.00 8,56 1 5,39 3,59 2,69 2,15 1,80 4,71 -4,23 5,39
 x2.50 10,63 1 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,28 -5,57 7,10
 x3.00 12,71 1 8,87 5,91 4,44 3,55 2,96 7,98 -6,93 8,87
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 4,04 2,69 2,02 1,62 1,35 3,31 -3,23 4,04
 x2.00 8,99 1 5,80 3,87 2,90 2,32 1,93 5,09 -4,56 5,80
 x2.50 9,20 1 7,66 5,11 3,83 3,07 2,55 6,88 -6,01 7,66
 x3.00 11,04 1 9,64 6,43 4,82 3,86 3,21 8,79 -7,57 9,64
 Z350x75/65x1.50 7,52 1 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 3,90 -3,78 4,72
 x2.00 9,96 1 6,88 4,59 3,44 2,75 2,29 5,97 -5,40 6,88
 x2.50 12,37 1 8,92 5,95 4,46 3,57 2,97 8,06 -6,98 8,92
 x3.00 14,80 1 11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 10,31 -8,85 11,28
 Z400x75/65x1.50 8,24 1 5,42 3,61 2,71 2,17 1,81 4,54 -4,35 5,42
 x2.00 10,93 1 7,98 5,32 3,99 3,19 2,66 6,92 -6,20 7,98
 x2.50 13,58 1 10,46 6,97 5,23 4,18 3,49 9,35 -8,14 10,46
 x3.00 16,26 1 13,03 8,69 6,52 5,21 4,34 12,02 -10,14 13,03
 Z280x85/75x1.50 6,82 1 3,73 2,49 1,87 1,49 1,25 3,31 -3,08 3,73
 x2.00 9,03 1 5,96 3,97 2,98 2,38 1,99 5,48 -4,89 5,96
 x2.50 11,21 1 8,11 5,41 4,06 3,25 2,71 7,41 -6,68 8,11
 x3.00 13,35 1 10,03 6,69 5,02 4,01 3,34 9,04 -8,29 10,03
 Z350x85/75x1.50 7,84 1 4,72 3,14 2,36 1,89 1,57 4,15 -3,87 4,72
 x2.00 10,38 1 7,60 5,07 3,80 3,04 2,53 7,04 -6,21 7,60
 x2.50 12,90 1 10,32 6,88 5,16 4,13 3,44 9,51 -8,40 10,32
 x3.00 15,39 1 12,84 8,56 6,42 5,14 4,28 11,97 -10,50 12,84
 Z400x85/75x1.50 8,56 1 5,35 3,56 2,67 2,14 1,78 4,68 -4,38 5,35
 x2.00 11,35 1 8,73 5,82 4,37 3,49 2,91 8,10 -7,12 8,73
 x2.50 14,11 1 12,21 8,14 6,11 4,89 4,07 11,12 -9,87 12,21
 x3.00 16,84 1 14,97 9,98 7,49 5,99 4,99 14,02 -12,11 14,97
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ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,73 -0,73 0,28
 x2.00 3,52 2 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,02 -0,97 0,36
 x2.50 4,40 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,31 -1,21 0,43
 x3.00 5,16 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,60 -1,46 0,50
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,06 -1,11 0,76
 x2.00 4,32 2 1,81 1,21 0,91 0,73 0,61 1,54 -1,49 0,98
 x2.50 5,34 2 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,96 -1,83 1,20
 x3.00 6,41 2 2,63 1,75 1,32 1,05 0,88 2,36 -2,17 1,40
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,33 -1,44 1,49
 x2.00 5,09 2 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 1,99 -2,02 1,99
 Z280x53/48x1.50 5,82 2 2,33 1,56 1,17 0,93 0,78 1,80 -2,02 2,33
 x2.00 7,69 2 3,27 2,18 1,64 1,31 1,09 2,79 -2,82 3,27
 Z200x55/48x2.50 7,66 2 2,99 1,99 1,50 1,20 1,00 2,59 -2,53 2,46
 x3.00 9,10 2 3,51 2,34 1,75 1,40 1,17 3,11 -2,98 2,89
 Z280x55/48x2.50 9,58 2 4,31 2,87 2,16 1,72 1,44 3,83 -3,71 4,31
 x3.00 11,41 2 5,20 3,47 2,60 2,08 1,73 4,64 -4,52 5,20
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,91 0,61 0,45 0,36 0,30 0,80 -0,83 0,32
 x2.00 4,00 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,18 -1,23 0,43
 x2.50 4,90 2 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,52 -1,52 0,52
 x3.00 5,88 2 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,89 -1,87 0,61
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,56 1,04 0,78 0,63 0,52 1,36 -1,31 0,88
 x2.00 4,80 2 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,02 -1,96 1,17
 x2.50 5,90 2 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,55 -2,41 1,42
 x3.00 7,08 2 3,43 2,29 1,72 1,37 1,14 3,17 -2,93 1,67
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,63 -1,57 1,34
 x2.00 5,28 2 2,84 1,89 1,42 1,13 0,95 2,46 -2,42 1,81
 x2.50 6,52 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,11 -2,99 2,19
 x3.00 7,80 2 4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 3,86 -3,62 2,59
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,81 -1,75 1,72
 x2.00 5,60 2 3,15 2,10 1,58 1,26 1,05 2,77 -2,71 2,33
 x2.50 6,90 2 3,95 2,63 1,97 1,58 1,32 3,52 -3,41 2,84
 x3.00 8,28 2 4,76 3,18 2,38 1,91 1,59 4,36 -4,13 3,36
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 2,66 1,78 1,33 1,07 0,89 2,32 -2,17 2,66
 x2.00 6,40 2 4,01 2,67 2,01 1,60 1,34 3,60 -3,43 3,94
 x2.50 7,90 2 5,19 3,46 2,59 2,07 1,73 4,68 -4,45 4,90
 x3.00 9,48 2 6,39 4,26 3,19 2,56 2,13 5,81 -5,53 5,82
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,71 1,81 1,36 1,09 0,90 2,36 -2,25 2,71
 x2.00 6,59 2 4,27 2,84 2,13 1,71 1,42 3,93 -3,50 4,15
 x2.50 8,16 2 5,68 3,78 2,84 2,27 1,89 5,22 -4,87 5,19
 x3.00 9,79 2 7,03 4,68 3,51 2,81 2,34 6,46 -6,08 6,17
 Z280x75/65x1.50 6,47 2 3,04 2,03 1,52 1,22 1,01 2,65 -2,51 3,04
 x2.00 8,56 2 4,77 3,18 2,39 1,91 1,59 4,48 -3,91 4,77
 x2.50 10,63 2 6,47 4,31 3,23 2,59 2,16 6,02 -5,51 6,47
 x3.00 12,71 2 8,15 5,44 4,08 3,26 2,72 7,55 -6,96 8,11
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 2,91 -2,75 3,33
 x2.00 8,99 2 5,33 3,55 2,66 2,13 1,78 4,93 -4,36 5,33
 x2.50 9,20 2 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,63 -6,02 7,10
 x3.00 11,04 2 8,98 5,99 4,49 3,59 2,99 8,47 -7,63 8,98
 Z350x75/65x1.50 7,52 2 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,42 -3,21 3,90
 x2.00 9,96 2 6,26 4,18 3,13 2,51 2,09 5,80 -5,11 6,26
 x2.50 12,37 2 8,48 5,66 4,24 3,39 2,83 8,00 -7,27 8,48
 x3.00 14,80 2 10,79 7,19 5,39 4,32 3,60 10,26 -9,08 10,79
 Z400x75/65x1.50 8,24 2 4,48 2,98 2,24 1,79 1,49 3,93 -3,67 4,48
 x2.00 10,93 2 7,21 4,81 3,60 2,88 2,40 6,69 -5,87 7,21
 x2.50 13,58 2 10,13 6,75 5,06 4,05 3,38 9,39 -8,44 10,13
 x3.00 16,26 2 12,60 8,40 6,30 5,04 4,20 12,06 -10,72 12,60
 Z280x85/75x1.50 6,82 2 3,08 2,06 1,54 1,23 1,03 2,74 -2,56 3,08
 x2.00 9,03 2 4,93 3,28 2,46 1,97 1,64 4,62 -4,06 4,93
 x2.50 11,21 2 7,08 4,72 3,54 2,83 2,36 6,75 -5,79 7,08
 x3.00 13,35 2 9,03 6,02 4,52 3,61 3,01 8,72 -7,73 8,81
 Z350x85/75x1.50 7,84 2 3,89 2,60 1,95 1,56 1,30 3,44 -3,22 3,89
 x2.00 10,38 2 6,28 4,19 3,14 2,51 2,10 5,83 -5,15 6,28
 x2.50 12,90 2 8,89 5,93 4,45 3,56 2,96 8,57 -7,25 8,89
 x3.00 15,39 2 11,72 7,81 5,86 4,69 3,91 11,41 -9,76 11,72
 Z400x85/75x1.50 8,56 2 4,42 2,94 2,21 1,77 1,47 3,88 -3,64 4,42
 x2.00 11,35 2 7,22 4,81 3,61 2,89 2,41 6,70 -5,90 7,22
 x2.50 14,11 2 10,42 6,95 5,21 4,17 3,47 9,89 -8,48 10,42
 x3.00 16,84 2 13,92 9,28 6,96 5,57 4,64 13,38 -11,39 13,92
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,61 -0,61 0,21
 x2.00 3,52 2 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,86 -0,82 0,26
 x2.50 4,40 2 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,09 -1,01 0,32
 x3.00 5,16 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,35 -1,22 0,37
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,90 -0,90 0,57
 x2.00 4,32 2 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,28 -1,22 0,74
 x2.50 5,34 2 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,63 -1,50 0,91
 x3.00 6,41 2 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 1,96 -1,77 1,06
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,46 1,06 -1,16 1,14
 x2.00 5,09 2 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,62 -1,63 1,52
 Z280x53/48x1.50 5,82 2 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,36 -1,57 1,77
 x2.00 7,69 2 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,13 -2,22 2,54
 Z200x55/48x2.50 7,66 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,11 -2,02 1,88
 x3.00 9,10 2 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,54 -2,37 2,20
 Z280x55/48x2.50 9,58 2 3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 2,93 -2,91 3,35
 x3.00 11,41 2 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,46 -3,48 3,98
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,76 0,51 0,38 0,31 0,25 0,66 -0,70 0,24
 x2.00 4,00 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,00 -1,03 0,32
 x2.50 4,90 2 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,24 -1,28 0,39
 x3.00 5,88 2 1,66 1,11 0,83 0,67 0,55 1,58 -1,57 0,45
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,14 -1,11 0,67
 x2.00 4,80 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,68 -1,62 0,89
 x2.50 5,90 2 2,36 1,57 1,18 0,95 0,79 2,13 -1,99 1,07
 x3.00 7,08 2 2,86 1,91 1,43 1,14 0,95 2,63 -2,41 1,27
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,34 -1,33 1,02
 x2.00 5,28 2 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,02 -1,99 1,38
 x2.50 6,52 2 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,57 -2,43 1,67
 x3.00 7,80 2 3,46 2,31 1,73 1,39 1,15 3,17 -2,94 1,98
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,46 -1,48 1,31
 x2.00 5,60 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,26 -2,21 1,78
 x2.50 6,90 2 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 2,87 -2,76 2,17
 x3.00 8,28 2 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,55 -3,33 2,57
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 2,20 1,46 1,10 0,88 0,73 1,82 -1,84 2,20
 x2.00 6,40 2 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,84 -2,76 3,02
 x2.50 7,90 2 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,70 -3,58 3,76
 x3.00 9,48 2 5,06 3,37 2,53 2,02 1,69 4,59 -4,40 4,46
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 1,98 -1,90 2,27
 x2.00 6,59 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,13 -2,96 3,18
 x2.50 8,16 2 4,56 3,04 2,28 1,82 1,52 4,16 -3,94 3,98
 x3.00 9,79 2 5,61 3,74 2,81 2,24 1,87 5,14 -4,88 4,72
 Z280x75/65x1.50 6,47 2 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,22 -2,12 2,55
 x2.00 8,56 2 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,55 -3,30 3,93
 x2.50 10,63 2 5,17 3,44 2,58 2,07 1,72 4,77 -4,45 5,17
 x3.00 12,71 2 6,50 4,34 3,25 2,60 2,17 5,97 -5,60 6,22
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,80 1,86 1,40 1,12 0,93 2,44 -2,32 2,80
 x2.00 8,99 2 4,29 2,86 2,15 1,72 1,43 3,91 -3,68 4,29
 x2.50 9,20 2 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 5,25 -4,85 5,66
 x3.00 11,04 2 7,15 4,77 3,58 2,86 2,39 6,68 -6,13 7,15
 Z350x75/65x1.50 7,52 2 3,27 2,18 1,64 1,31 1,09 2,87 -2,71 3,27
 x2.00 9,96 2 5,23 3,49 2,62 2,09 1,74 4,69 -4,31 5,23
 x2.50 12,37 2 6,75 4,50 3,37 2,70 2,25 6,32 -5,83 6,75
 x3.00 14,80 2 8,57 5,72 4,29 3,43 2,86 8,11 -7,28 8,57
 Z400x75/65x1.50 8,24 2 3,76 2,50 1,88 1,50 1,25 3,30 -3,10 3,76
 x2.00 10,93 2 6,05 4,03 3,03 2,42 2,02 5,48 -4,95 6,05
 x2.50 13,58 2 8,04 5,36 4,02 3,22 2,68 7,41 -6,78 8,04
 x3.00 16,26 2 10,01 6,67 5,00 4,00 3,34 9,53 -8,43 10,01
 Z280x85/75x1.50 6,82 2 2,59 1,72 1,29 1,03 0,86 2,30 -2,16 2,59
 x2.00 9,03 2 4,14 2,76 2,07 1,65 1,38 3,87 -3,42 4,14
 x2.50 11,21 2 5,94 3,96 2,97 2,38 1,98 5,66 -4,89 5,65
 x3.00 13,35 2 7,50 5,00 3,75 3,00 2,50 7,02 -6,46 6,75
 Z350x85/75x1.50 7,84 2 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 2,89 -2,72 3,27
 x2.00 10,38 2 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 4,89 -4,35 5,28
 x2.50 12,90 2 7,47 4,98 3,73 2,99 2,49 7,20 -6,12 7,47
 x3.00 15,39 2 9,79 6,53 4,90 3,92 3,27 9,35 -8,23 9,79
 Z400x85/75x1.50 8,56 2 3,70 2,47 1,85 1,48 1,24 3,26 -3,07 3,70
 x2.00 11,35 2 6,06 4,04 3,03 2,42 2,02 5,62 -4,98 6,06
 x2.50 14,11 2 8,76 5,84 4,38 3,50 2,92 8,31 -7,15 8,76
 x3.00 16,84 2 11,45 7,64 5,73 4,58 3,82 11,01 -9,60 11,45
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ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,51 -0,52 0,15
 x2.00 3,52 2 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,73 -0,69 0,20
 x2.50 4,40 2 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,94 -0,86 0,24
 x3.00 5,16 2 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,13 -1,03 0,28
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,76 -0,77 0,44
 x2.00 4,32 2 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,07 -1,02 0,57
 x2.50 5,34 2 1,56 1,04 0,78 0,63 0,52 1,38 -1,25 0,70
 x3.00 6,41 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,66 -1,48 0,82
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 0,90 -0,95 0,89
 x2.00 5,09 2 1,63 1,09 0,82 0,65 0,55 1,36 -1,35 1,18
 Z280x53/48x1.50 5,82 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,03 -1,27 1,41
 x2.00 7,69 2 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,69 -1,78 2,03
 Z200x55/48x2.50 7,66 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,77 -1,66 1,46
 x3.00 9,10 2 2,38 1,59 1,19 0,95 0,79 2,12 -1,94 1,71
 Z280x55/48x2.50 9,58 2 2,69 1,80 1,35 1,08 0,90 2,27 -2,33 2,69
 x3.00 11,41 2 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,74 -2,75 3,16
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,56 -0,61 0,18
 x2.00 4,00 2 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,85 -0,88 0,24
 x2.50 4,90 2 1,15 0,77 0,57 0,46 0,38 1,06 -1,09 0,29
 x3.00 5,88 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,33 0,34
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,10 0,74 0,55 0,44 0,37 0,95 -0,96 0,51
 x2.00 4,80 2 1,63 1,09 0,81 0,65 0,54 1,42 -1,36 0,68
 x2.50 5,90 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,80 -1,67 0,83
 x3.00 7,08 2 2,42 1,62 1,21 0,97 0,81 2,23 -2,02 0,98
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,11 -1,15 0,79
 x2.00 5,28 2 1,97 1,32 0,99 0,79 0,66 1,71 -1,66 1,07
 x2.50 6,52 2 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,16 -2,03 1,30
 x3.00 7,80 2 2,92 1,94 1,46 1,17 0,97 2,67 -2,44 1,53
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,21 -1,27 1,02
 x2.00 5,60 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,89 -1,83 1,39
 x2.50 6,90 2 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,40 -2,28 1,69
 x3.00 8,28 2 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 2,96 -2,74 2,00
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,79 1,19 0,89 0,71 0,60 1,45 -1,58 1,75
 x2.00 6,40 2 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,30 -2,26 2,37
 x2.50 7,90 2 3,39 2,26 1,69 1,35 1,13 3,00 -2,92 2,93
 x3.00 9,48 2 4,11 2,74 2,05 1,64 1,37 3,71 -3,56 3,48
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,64 -1,61 1,82
 x2.00 6,59 2 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,54 -2,47 2,49
 x2.50 8,16 2 3,74 2,49 1,87 1,50 1,25 3,39 -3,24 3,11
 x3.00 9,79 2 4,58 3,05 2,29 1,83 1,53 4,18 -3,98 3,69
 Z280x75/65x1.50 6,47 2 2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 1,84 -1,79 2,16
 x2.00 8,56 2 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,85 -2,77 3,18
 x2.50 10,63 2 4,19 2,79 2,09 1,68 1,40 3,84 -3,64 4,06
 x3.00 12,71 2 5,27 3,51 2,63 2,11 1,76 4,79 -4,57 4,86
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,38 1,58 1,19 0,95 0,79 2,02 -1,96 2,38
 x2.00 8,99 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,12 -3,05 3,46
 x2.50 9,20 2 4,57 3,04 2,28 1,83 1,52 4,21 -3,95 4,57
 x3.00 11,04 2 5,77 3,85 2,88 2,31 1,92 5,33 -4,99 5,77
 Z350x75/65x1.50 7,52 2 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,40 -2,32 2,78
 x2.00 9,96 2 4,19 2,79 2,10 1,68 1,40 3,72 -3,61 4,19
 x2.50 12,37 2 5,41 3,61 2,71 2,17 1,80 5,03 -4,65 5,41
 x3.00 14,80 2 6,87 4,58 3,44 2,75 2,29 6,46 -5,91 6,87
 Z400x75/65x1.50 8,24 2 3,19 2,13 1,60 1,28 1,06 2,80 -2,66 3,19
 x2.00 10,93 2 4,89 3,26 2,45 1,96 1,63 4,34 -4,18 4,89
 x2.50 13,58 2 6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 5,88 -5,49 6,42
 x3.00 16,26 2 8,01 5,34 4,00 3,20 2,67 7,58 -6,82 8,01
 Z280x85/75x1.50 6,82 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,95 -1,86 2,20
 x2.00 9,03 2 3,52 2,34 1,76 1,41 1,17 3,29 -2,93 3,52
 x2.50 11,21 2 4,95 3,30 2,48 1,98 1,65 4,62 -4,18 4,42
 x3.00 13,35 2 6,14 4,09 3,07 2,46 2,05 5,72 -5,33 5,28
 Z350x85/75x1.50 7,84 2 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,46 -2,33 2,78
 x2.00 10,38 2 4,49 2,99 2,25 1,80 1,50 4,16 -3,72 4,49
 x2.50 12,90 2 6,36 4,24 3,18 2,54 2,12 6,02 -5,23 6,36
 x3.00 15,39 2 7,98 5,32 3,99 3,19 2,66 7,59 -6,84 7,98
 Z400x85/75x1.50 8,56 2 3,15 2,10 1,58 1,26 1,05 2,77 -2,63 3,15
 x2.00 11,35 2 5,16 3,44 2,58 2,06 1,72 4,78 -4,26 5,16
 x2.50 14,11 2 7,46 4,97 3,73 2,98 2,49 7,07 -6,12 7,46
 x3.00 16,84 2 9,33 6,22 4,66 3,73 3,11 8,93 -7,93 9,33
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,44 -0,45 0,12
 x2.00 3,52 2 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,63 -0,60 0,15
 x2.50 4,40 2 0,89 0,59 0,44 0,36 0,30 0,81 -0,74 0,18
 x3.00 5,16 2 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 0,98 -0,89 0,21
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,65 -0,66 0,35
 x2.00 4,32 2 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 0,93 -0,87 0,45
 x2.50 5,34 2 1,34 0,89 0,67 0,53 0,45 1,16 -1,07 0,55
 x3.00 6,41 2 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,42 -1,26 0,64
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,76 -0,81 0,70
 x2.00 5,09 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,16 -1,13 0,93
 Z280x53/48x1.50 5,82 2 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 0,84 -1,04 1,16
 x2.00 7,69 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,38 -1,47 1,68
 Z200x55/48x2.50 7,66 2 1,73 1,16 0,87 0,69 0,58 1,51 -1,39 1,15
 x3.00 9,10 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,80 -1,63 1,35
 Z280x55/48x2.50 9,58 2 2,23 1,49 1,11 0,89 0,74 1,86 -1,91 2,23
 x3.00 11,41 2 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,24 -2,23 2,60
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,48 -0,53 0,14
 x2.00 4,00 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,72 -0,76 0,18
 x2.50 4,90 2 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,92 -0,94 0,22
 x3.00 5,88 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,15 0,26
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,95 0,63 0,48 0,38 0,32 0,83 -0,83 0,40
 x2.00 4,80 2 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,22 -1,17 0,54
 x2.50 5,90 2 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,54 -1,43 0,65
 x3.00 7,08 2 2,08 1,38 1,04 0,83 0,69 1,90 -1,73 0,77
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 0,95 -0,98 0,63
 x2.00 5,28 2 1,69 1,12 0,84 0,67 0,56 1,46 -1,40 0,84
 x2.50 6,52 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,84 -1,72 1,02
 x3.00 7,80 2 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,27 -2,07 1,21
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,02 -1,08 0,81
 x2.00 5,60 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,61 -1,55 1,10
 x2.50 6,90 2 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,04 -1,92 1,33
 x3.00 8,28 2 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,51 -2,30 1,58
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,19 -1,31 1,39
 x2.00 6,40 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,91 -1,88 1,88
 x2.50 7,90 2 2,83 1,89 1,42 1,13 0,95 2,50 -2,43 2,33
 x3.00 9,48 2 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 3,08 -2,94 2,76
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,63 1,09 0,81 0,65 0,54 1,34 -1,40 1,45
 x2.00 6,59 2 2,38 1,58 1,19 0,95 0,79 2,11 -2,07 1,98
 x2.50 8,16 2 3,14 2,09 1,57 1,25 1,05 2,82 -2,70 2,47
 x3.00 9,79 2 3,82 2,55 1,91 1,53 1,27 3,48 -3,30 2,93
 Z280x75/65x1.50 6,47 2 1,81 1,21 0,91 0,73 0,61 1,48 -1,56 1,81
 x2.00 8,56 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,33 -2,30 2,58
 x2.50 10,63 2 3,46 2,31 1,73 1,39 1,16 3,16 -3,02 3,24
 x3.00 12,71 2 4,33 2,89 2,16 1,73 1,44 3,93 -3,78 3,87
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,61 -1,71 1,97
 x2.00 8,99 2 2,83 1,88 1,41 1,13 0,94 2,53 -2,48 2,83
 x2.50 9,20 2 3,74 2,50 1,87 1,50 1,25 3,43 -3,27 3,74
 x3.00 11,04 2 4,73 3,15 2,36 1,89 1,58 4,33 -4,12 4,62
 Z350x75/65x1.50 7,52 2 2,38 1,58 1,19 0,95 0,79 1,91 -1,98 2,38
 x2.00 9,96 2 3,39 2,26 1,69 1,36 1,13 2,98 -2,96 3,39
 x2.50 12,37 2 4,39 2,92 2,19 1,75 1,46 4,04 -3,82 4,39
 x3.00 14,80 2 5,57 3,71 2,79 2,23 1,86 5,20 -4,84 5,57
 Z400x75/65x1.50 8,24 2 2,74 1,83 1,37 1,10 0,92 2,22 -2,30 2,74
 x2.00 10,93 2 3,94 2,63 1,97 1,58 1,31 3,47 -3,42 3,94
 x2.50 13,58 2 5,17 3,45 2,59 2,07 1,73 4,70 -4,48 5,17
 x3.00 16,26 2 6,46 4,31 3,23 2,58 2,15 6,07 -5,58 6,46
 Z280x85/75x1.50 6,82 2 1,89 1,26 0,94 0,76 0,63 1,67 -1,61 1,89
 x2.00 9,03 2 3,02 2,02 1,51 1,21 1,01 2,83 -2,54 2,81
 x2.50 11,21 2 4,11 2,74 2,05 1,64 1,37 3,82 -3,59 3,52
 x3.00 13,35 2 5,10 3,40 2,55 2,04 1,70 4,72 -4,45 4,20
 Z350x85/75x1.50 7,84 2 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,11 -2,02 2,39
 x2.00 10,38 2 3,86 2,58 1,93 1,55 1,29 3,58 -3,22 3,86
 x2.50 12,90 2 5,25 3,50 2,62 2,10 1,75 4,92 -4,53 5,25
 x3.00 15,39 2 6,56 4,37 3,28 2,62 2,19 6,21 -5,68 6,56
 Z400x85/75x1.50 8,56 2 2,71 1,81 1,35 1,08 0,90 2,38 -2,29 2,71
 x2.00 11,35 2 4,44 2,96 2,22 1,78 1,48 4,12 -3,69 4,44
 x2.50 14,11 2 6,23 4,15 3,12 2,49 2,08 5,76 -5,30 6,23
 x3.00 16,84 2 7,65 5,10 3,82 3,06 2,55 7,28 -6,57 7,65
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ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,39 0,09
 x2.00 3,52 2 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,54 -0,52 0,11
 x2.50 4,40 2 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,70 -0,65 0,14
 x3.00 5,16 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,86 -0,77 0,16
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,56 -0,57 0,27
 x2.00 4,32 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,80 -0,76 0,36
 x2.50 5,34 2 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,01 -0,92 0,43
 x3.00 6,41 2 1,36 0,90 0,68 0,54 0,45 1,20 -1,08 0,51
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,65 -0,70 0,56
 x2.00 5,09 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 0,99 -0,96 0,75
 Z280x53/48x1.50 5,82 2 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,70 -0,87 0,97
 x2.00 7,69 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,16 -1,23 1,42
 Z200x55/48x2.50 7,66 2 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,30 -1,19 0,92
 x3.00 9,10 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,55 -1,39 1,08
 Z280x55/48x2.50 9,58 2 1,89 1,26 0,94 0,76 0,63 1,57 -1,60 1,89
 x3.00 11,41 2 2,19 1,46 1,09 0,88 0,73 1,89 -1,85 2,19
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,47 0,32 0,24 0,19 0,16 0,41 -0,47 0,11
 x2.00 4,00 2 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,62 -0,67 0,14
 x2.50 4,90 2 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,79 -0,82 0,17
 x3.00 5,88 2 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,98 -1,01 0,20
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,71 -0,73 0,32
 x2.00 4,80 2 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,05 -1,01 0,43
 x2.50 5,90 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,50 1,33 -1,24 0,52
 x3.00 7,08 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,64 -1,49 0,61
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,82 -0,85 0,50
 x2.00 5,28 2 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,26 -1,21 0,67
 x2.50 6,52 2 1,79 1,19 0,89 0,71 0,60 1,59 -1,48 0,82
 x3.00 7,80 2 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 1,96 -1,77 0,97
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,88 -0,93 0,65
 x2.00 5,60 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,39 -1,33 0,88
 x2.50 6,90 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,76 -1,64 1,07
 x3.00 8,28 2 2,38 1,58 1,19 0,95 0,79 2,16 -1,97 1,26
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 0,99 -1,11 1,12
 x2.00 6,40 2 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,62 -1,59 1,52
 x2.50 7,90 2 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,13 -2,05 1,88
 x3.00 9,48 2 2,91 1,94 1,45 1,16 0,97 2,62 -2,47 2,23
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,10 -1,23 1,17
 x2.00 6,59 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,79 -1,75 1,60
 x2.50 8,16 2 2,68 1,79 1,34 1,07 0,89 2,40 -2,29 1,99
 x3.00 9,79 2 3,25 2,17 1,63 1,30 1,09 2,96 -2,78 2,36
 Z280x75/65x1.50 6,47 2 1,51 1,01 0,76 0,60 0,50 1,22 -1,36 1,51
 x2.00 8,56 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,95 -1,93 2,08
 x2.50 10,63 2 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,65 -2,54 2,62
 x3.00 12,71 2 3,64 2,43 1,82 1,46 1,21 3,29 -3,16 3,12
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,31 -1,47 1,63
 x2.00 8,99 2 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,09 -2,08 2,35
 x2.50 9,20 2 3,13 2,09 1,57 1,25 1,04 2,85 -2,74 3,11
 x3.00 11,04 2 3,95 2,64 1,98 1,58 1,32 3,59 -3,45 3,73
 Z350x75/65x1.50 7,52 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,53 -1,71 1,90
 x2.00 9,96 2 2,77 1,85 1,38 1,11 0,92 2,42 -2,46 2,77
 x2.50 12,37 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,29 -3,18 3,60
 x3.00 14,80 2 4,58 3,05 2,29 1,83 1,53 4,24 -4,02 4,58
 Z400x75/65x1.50 8,24 2 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 1,77 -1,95 2,24
 x2.00 10,93 2 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,79 -2,82 3,20
 x2.50 13,58 2 4,21 2,80 2,10 1,68 1,40 3,79 -3,70 4,21
 x3.00 16,26 2 5,26 3,51 2,63 2,10 1,75 4,90 -4,61 5,26
 Z280x85/75x1.50 6,82 2 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,45 -1,41 1,64
 x2.00 9,03 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,36 -2,23 2,27
 x2.50 11,21 2 3,46 2,31 1,73 1,39 1,16 3,20 -3,04 2,85
 x3.00 13,35 2 4,30 2,87 2,15 1,72 1,43 3,96 -3,76 3,39
 Z350x85/75x1.50 7,84 2 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,83 -1,77 2,07
 x2.00 10,38 2 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 2,99 -2,82 3,36
 x2.50 12,90 2 4,35 2,90 2,17 1,74 1,45 4,05 -3,81 4,35
 x3.00 15,39 2 5,44 3,63 2,72 2,18 1,81 5,12 -4,76 5,44
 Z400x85/75x1.50 8,56 2 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,07 -2,00 2,35
 x2.00 11,35 2 3,86 2,57 1,93 1,54 1,29 3,48 -3,23 3,86
 x2.50 14,11 2 5,14 3,42 2,57 2,05 1,71 4,73 -4,47 5,14
 x3.00 16,84 2 6,31 4,21 3,16 2,52 2,10 5,98 -5,49 6,31

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

119



TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

120

ROZPĚTÍ 9,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,38 0,26 0,19 0,15 0,13 0,33 -0,36 0,07
 x2.00 3,52 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,47 -0,48 0,09
 x2.50 4,40 3 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,62 -0,59 0,10
 x3.00 5,16 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,76 -0,71 0,12
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,50 -0,53 0,22
 x2.00 4,32 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,73 -0,71 0,28
 x2.50 5,34 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,93 -0,87 0,35
 x3.00 6,41 3 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 1,10 -1,03 0,40
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,76 0,51 0,38 0,31 0,25 0,60 -0,67 0,45
 x2.00 5,09 3 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 0,92 -0,93 0,61
 Z280x53/48x1.50 5,82 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,76 -0,92 0,99
 x2.00 7,69 3 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,18 -1,29 1,41
 Z200x55/48x2.50 7,66 3 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,20 -1,17 0,75
 x3.00 9,10 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,44 -1,37 0,88
 Z280x55/48x2.50 9,58 3 1,87 1,25 0,93 0,75 0,62 1,63 -1,67 1,79
 x3.00 11,41 3 2,23 1,49 1,11 0,89 0,74 1,97 -2,00 2,10
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,41 0,27 0,21 0,16 0,14 0,36 -0,41 0,08
 x2.00 4,00 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,54 -0,60 0,11
 x2.50 4,90 3 0,74 0,49 0,37 0,29 0,25 0,69 -0,74 0,13
 x3.00 5,88 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,85 -0,91 0,15
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,71 0,48 0,36 0,29 0,24 0,62 -0,65 0,26
 x2.00 4,80 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,96 -0,94 0,34
 x2.50 5,90 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,19 -1,15 0,41
 x3.00 7,08 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,50 -1,39 0,49
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,76 -0,78 0,40
 x2.00 5,28 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,16 -1,14 0,54
 x2.50 6,52 3 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,47 -1,40 0,66
 x3.00 7,80 3 1,96 1,31 0,98 0,79 0,65 1,82 -1,69 0,78
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,83 -0,86 0,52
 x2.00 5,60 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,30 -1,27 0,71
 x2.50 6,90 3 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,65 -1,58 0,87
 x3.00 8,28 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,03 -1,91 1,02
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,02 -1,06 0,90
 x2.00 6,40 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,61 -1,59 1,23
 x2.50 7,90 3 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,13 -2,05 1,53
 x3.00 9,48 3 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,64 -2,52 1,81
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,09 -1,10 0,95
 x2.00 6,59 3 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,78 -1,71 1,29
 x2.50 8,16 3 2,59 1,73 1,29 1,04 0,86 2,40 -2,25 1,62
 x3.00 9,79 3 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,97 -2,79 1,92
 Z280x75/65x1.50 6,47 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,22 -1,22 1,24
 x2.00 8,56 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,02 -1,90 1,69
 x2.50 10,63 3 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,72 -2,54 2,12
 x3.00 12,71 3 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 3,46 -3,19 2,55
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,33 -1,33 1,47
 x2.00 8,99 3 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,22 -2,08 2,00
 x2.50 9,20 3 3,21 2,14 1,60 1,28 1,07 3,00 -2,77 2,52
 x3.00 11,04 3 4,07 2,71 2,03 1,63 1,36 3,84 -3,49 3,05
 Z350x75/65x1.50 7,52 3 1,79 1,19 0,89 0,71 0,60 1,59 -1,55 1,79
 x2.00 9,96 3 2,92 1,95 1,46 1,17 0,98 2,67 -2,47 2,88
 x2.50 12,37 3 3,89 2,59 1,94 1,56 1,30 3,60 -3,32 3,64
 x3.00 14,80 3 4,87 3,25 2,43 1,95 1,62 4,63 -4,14 4,43
 Z400x75/65x1.50 8,24 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,70 1,83 -1,76 2,08
 x2.00 10,93 3 3,37 2,25 1,68 1,35 1,12 3,12 -2,84 3,37
 x2.50 13,58 3 4,56 3,04 2,28 1,82 1,52 4,22 -3,86 4,56
 x3.00 16,26 3 5,68 3,79 2,84 2,27 1,89 5,44 -4,79 5,68
 Z280x85/75x1.50 6,82 3 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,26 -1,24 1,34
 x2.00 9,03 3 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,15 -1,97 1,85
 x2.50 11,21 3 3,31 2,21 1,66 1,33 1,10 3,16 -2,80 2,32
 x3.00 13,35 3 4,19 2,80 2,10 1,68 1,40 4,05 -3,68 2,77
 Z350x85/75x1.50 7,84 3 1,81 1,21 0,91 0,73 0,61 1,60 -1,57 1,81
 x2.00 10,38 3 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,72 -2,50 2,94
 x2.50 12,90 3 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 4,02 -3,50 3,94
 x3.00 15,39 3 5,45 3,63 2,73 2,18 1,82 5,31 -4,70 4,74
 Z400x85/75x1.50 8,56 3 2,06 1,37 1,03 0,82 0,69 1,81 -1,77 2,06
 x2.00 11,35 3 3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 3,13 -2,86 3,38
 x2.50 14,11 3 4,89 3,26 2,45 1,96 1,63 4,64 -4,09 4,89
 x3.00 16,84 3 6,48 4,32 3,24 2,59 2,16 6,24 -5,48 6,48
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ROZPĚTÍ 10,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,34 0,22 0,17 0,13 0,11 0,29 -0,32 0,05
 x2.00 3,52 3 0,46 0,30 0,23 0,18 0,15 0,41 -0,43 0,07
 x2.50 4,40 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,20 0,54 -0,53 0,08
 x3.00 5,16 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,66 -0,63 0,09
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,44 -0,47 0,18
 x2.00 4,32 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,63 -0,62 0,23
 x2.50 5,34 3 0,91 0,60 0,45 0,36 0,30 0,81 -0,76 0,28
 x3.00 6,41 3 1,07 0,71 0,54 0,43 0,36 0,97 -0,90 0,32
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,52 -0,59 0,37
 x2.00 5,09 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,80 -0,82 0,49
 Z280x53/48x1.50 5,82 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,62 -0,78 0,83
 x2.00 7,69 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 0,99 -1,09 1,16
 Z200x55/48x2.50 7,66 3 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,03 -1,01 0,61
 x3.00 9,10 3 1,39 0,92 0,69 0,56 0,46 1,25 -1,18 0,72
 Z280x55/48x2.50 9,58 3 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,36 -1,42 1,47
 x3.00 11,41 3 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,64 -1,68 1,73
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,36 0,24 0,18 0,14 0,12 0,31 -0,37 0,06
 x2.00 4,00 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,47 -0,54 0,08
 x2.50 4,90 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,60 -0,66 0,10
 x3.00 5,88 3 0,79 0,53 0,39 0,32 0,26 0,75 -0,81 0,11
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,54 -0,58 0,21
 x2.00 4,80 3 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,84 -0,82 0,27
 x2.50 5,90 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,05 -1,01 0,33
 x3.00 7,08 3 1,39 0,93 0,69 0,56 0,46 1,32 -1,22 0,39
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,66 -0,69 0,33
 x2.00 5,28 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,01 -0,99 0,44
 x2.50 6,52 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,28 -1,22 0,54
 x3.00 7,80 3 1,71 1,14 0,86 0,69 0,57 1,58 -1,48 0,63
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,71 -0,77 0,43
 x2.00 5,60 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,10 -1,11 0,58
 x2.50 6,90 3 1,59 1,06 0,79 0,63 0,53 1,43 -1,38 0,71
 x3.00 8,28 3 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,76 -1,66 0,84
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,86 -0,94 0,75
 x2.00 6,40 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,35 -1,37 1,01
 x2.50 7,90 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,81 -1,76 1,26
 x3.00 9,48 3 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,23 -2,15 1,49
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,96 -0,98 0,78
 x2.00 6,59 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,49 -1,50 1,07
 x2.50 8,16 3 2,21 1,48 1,11 0,89 0,74 2,04 -1,95 1,34
 x3.00 9,79 3 2,72 1,82 1,36 1,09 0,91 2,52 -2,40 1,58
 Z280x75/65x1.50 6,47 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,08 -1,09 1,02
 x2.00 8,56 3 1,88 1,26 0,94 0,75 0,63 1,67 -1,68 1,40
 x2.50 10,63 3 2,49 1,66 1,24 0,99 0,83 2,30 -2,19 1,76
 x3.00 12,71 3 3,14 2,09 1,57 1,26 1,05 2,91 -2,75 2,10
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,18 -1,19 1,21
 x2.00 8,99 3 2,05 1,37 1,03 0,82 0,68 1,86 -1,82 1,66
 x2.50 9,20 3 2,71 1,81 1,36 1,09 0,90 2,52 -2,38 2,09
 x3.00 11,04 3 3,44 2,29 1,72 1,38 1,15 3,23 -3,00 2,52
 Z350x75/65x1.50 7,52 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,38 -1,38 1,58
 x2.00 9,96 3 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,23 -2,17 2,39
 x2.50 12,37 3 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 3,02 -2,80 3,03
 x3.00 14,80 3 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,88 -3,55 3,68
 Z400x75/65x1.50 8,24 3 1,84 1,22 0,92 0,73 0,61 1,61 -1,58 1,84
 x2.00 10,93 3 2,91 1,94 1,46 1,16 0,97 2,61 -2,52 2,91
 x2.50 13,58 3 3,83 2,55 1,92 1,53 1,28 3,53 -3,30 3,83
 x3.00 16,26 3 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,56 -4,10 4,78
 Z280x85/75x1.50 6,82 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,11 -1,12 1,10
 x2.00 9,03 3 2,03 1,35 1,01 0,81 0,68 1,88 -1,76 1,53
 x2.50 11,21 3 2,92 1,95 1,46 1,17 0,98 2,77 -2,50 1,91
 x3.00 13,35 3 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,48 -3,19 2,29
 Z350x85/75x1.50 7,84 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,39 -1,38 1,60
 x2.00 10,38 3 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,38 -2,19 2,59
 x2.50 12,90 3 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,55 -3,12 3,26
 x3.00 15,39 3 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,57 -4,09 3,93
 Z400x85/75x1.50 8,56 3 1,81 1,21 0,91 0,73 0,60 1,59 -1,58 1,81
 x2.00 11,35 3 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,73 -2,55 2,98
 x2.50 14,11 3 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 4,10 -3,64 4,32
 x3.00 16,84 3 5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,38 -4,73 5,41
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ROZPĚTÍ 10,8 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,30 0,20 0,15 0,12 0,10 0,25 -0,29 0,04
 x2.00 3,52 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,36 -0,38 0,05
 x2.50 4,40 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,48 -0,47 0,06
 x3.00 5,16 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,58 -0,57 0,07
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,39 -0,42 0,14
 x2.00 4,32 3 0,65 0,43 0,33 0,26 0,22 0,56 -0,55 0,18
 x2.50 5,34 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,71 -0,68 0,22
 x3.00 6,41 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,86 -0,80 0,26
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,45 -0,52 0,31
 x2.00 5,09 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,70 -0,72 0,41
 Z280x53/48x1.50 5,82 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,51 -0,67 0,70
 x2.00 7,69 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,84 -0,95 0,97
 Z200x55/48x2.50 7,66 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,92 -0,89 0,50
 x3.00 9,10 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,08 -1,04 0,59
 Z280x55/48x2.50 9,58 3 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,15 -1,23 1,23
 x3.00 11,41 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,39 -1,44 1,44
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,34 0,05
 x2.00 4,00 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,42 -0,48 0,06
 x2.50 4,90 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,53 -0,60 0,07
 x3.00 5,88 3 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,66 -0,73 0,08
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,48 -0,52 0,17
 x2.00 4,80 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,74 -0,73 0,22
 x2.50 5,90 3 1,01 0,67 0,51 0,40 0,34 0,92 -0,90 0,27
 x3.00 7,08 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,15 -1,09 0,32
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,57 -0,62 0,27
 x2.00 5,28 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,89 -0,87 0,36
 x2.50 6,52 3 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,11 -1,08 0,44
 x3.00 7,80 3 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,39 -1,30 0,52
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,62 -0,68 0,35
 x2.00 5,60 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,98 -0,96 0,48
 x2.50 6,90 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,25 -1,21 0,58
 x3.00 8,28 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,54 -1,45 0,69
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,73 -0,84 0,62
 x2.00 6,40 3 1,33 0,88 0,66 0,53 0,44 1,17 -1,20 0,84
 x2.50 7,90 3 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,56 -1,53 1,05
 x3.00 9,48 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,92 -1,86 1,24
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,83 -0,88 0,65
 x2.00 6,59 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,29 -1,31 0,89
 x2.50 8,16 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,76 -1,70 1,11
 x3.00 9,79 3 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,17 -2,08 1,32
 Z280x75/65x1.50 6,47 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,93 -0,97 0,85
 x2.00 8,56 3 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,43 -1,46 1,17
 x2.50 10,63 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 1,96 -1,90 1,46
 x3.00 12,71 3 2,69 1,79 1,34 1,08 0,90 2,47 -2,38 1,75
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,01 -1,07 1,01
 x2.00 8,99 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,55 -1,58 1,39
 x2.50 9,20 3 2,31 1,54 1,16 0,93 0,77 2,14 -2,06 1,74
 x3.00 11,04 3 2,93 1,95 1,47 1,17 0,98 2,74 -2,60 2,10
 Z350x75/65x1.50 7,52 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,21 -1,25 1,40
 x2.00 9,96 3 2,11 1,41 1,05 0,84 0,70 1,87 -1,85 2,00
 x2.50 12,37 3 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,54 -2,42 2,54
 x3.00 14,80 3 3,47 2,32 1,74 1,39 1,16 3,27 -3,06 3,08
 Z400x75/65x1.50 8,24 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,41 -1,42 1,60
 x2.00 10,93 3 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,18 -2,16 2,46
 x2.50 13,58 3 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 2,97 -2,84 3,23
 x3.00 16,26 3 4,04 2,69 2,02 1,62 1,35 3,83 -3,52 4,04
 Z280x85/75x1.50 6,82 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,99 -1,00 0,92
 x2.00 9,03 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,68 -1,59 1,28
 x2.50 11,21 3 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,38 -2,24 1,60
 x3.00 13,35 3 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 2,98 -2,79 1,91
 Z350x85/75x1.50 7,84 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,24 -1,25 1,42
 x2.00 10,38 3 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,13 -1,97 2,17
 x2.50 12,90 3 3,27 2,18 1,63 1,31 1,09 3,09 -2,80 2,73
 x3.00 15,39 3 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,91 -3,56 3,29
 Z400x85/75x1.50 8,56 3 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,39 -1,41 1,61
 x2.00 11,35 3 2,65 1,76 1,32 1,06 0,88 2,45 -2,28 2,65
 x2.50 14,11 3 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,63 -3,26 3,75
 x3.00 16,84 3 4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 4,59 -4,11 4,54
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 11,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,26 0,17 0,13 0,11 0,09 0,22 -0,26 0,03
 x2.00 3,52 3 0,36 0,24 0,18 0,14 0,12 0,32 -0,35 0,04
 x2.50 4,40 3 0,46 0,30 0,23 0,18 0,15 0,42 -0,43 0,04
 x3.00 5,16 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,52 -0,51 0,05
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,34 -0,38 0,12
 x2.00 4,32 3 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,49 -0,50 0,15
 x2.50 5,34 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,63 -0,61 0,18
 x3.00 6,41 3 0,83 0,56 0,42 0,33 0,28 0,76 -0,71 0,21
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,40 -0,46 0,25
 x2.00 5,09 3 0,74 0,49 0,37 0,29 0,25 0,62 -0,64 0,34
 Z280x53/48x1.50 5,82 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,43 -0,59 0,60
 x2.00 7,69 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,72 -0,83 0,82
 Z200x55/48x2.50 7,66 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,81 -0,79 0,42
 x3.00 9,10 3 1,07 0,72 0,54 0,43 0,36 0,96 -0,92 0,49
 Z280x55/48x2.50 9,58 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 0,98 -1,07 1,03
 x3.00 11,41 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,46 1,20 -1,25 1,21
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,24 -0,31 0,03
 x2.00 4,00 3 0,41 0,27 0,20 0,16 0,14 0,37 -0,44 0,04
 x2.50 4,90 3 0,50 0,34 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,54 0,05
 x3.00 5,88 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,58 -0,66 0,06
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,16 0,43 -0,47 0,14
 x2.00 4,80 3 0,73 0,49 0,36 0,29 0,24 0,66 -0,66 0,18
 x2.50 5,90 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,83 -0,81 0,22
 x3.00 7,08 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 1,02 -0,97 0,26
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,51 -0,56 0,22
 x2.00 5,28 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,79 -0,79 0,30
 x2.50 6,52 3 1,11 0,74 0,56 0,44 0,37 1,00 -0,96 0,36
 x3.00 7,80 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,21 -1,16 0,43
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,54 -0,61 0,29
 x2.00 5,60 3 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,87 -0,87 0,40
 x2.50 6,90 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,09 -1,07 0,48
 x3.00 8,28 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,36 -1,29 0,57
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,79 0,52 0,39 0,31 0,26 0,63 -0,73 0,52
 x2.00 6,40 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,02 -1,05 0,71
 x2.50 7,90 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,36 -1,35 0,88
 x3.00 9,48 3 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,67 -1,63 1,04
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,71 -0,80 0,54
 x2.00 6,59 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,13 -1,16 0,74
 x2.50 8,16 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,54 -1,50 0,93
 x3.00 9,79 3 2,06 1,37 1,03 0,82 0,69 1,89 -1,82 1,10
 Z280x75/65x1.50 6,47 3 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,79 -0,89 0,72
 x2.00 8,56 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,24 -1,28 0,98
 x2.50 10,63 3 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,69 -1,67 1,23
 x3.00 12,71 3 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,13 -2,08 1,47
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,85 -0,97 0,85
 x2.00 8,99 3 1,51 1,00 0,75 0,60 0,50 1,33 -1,39 1,17
 x2.50 9,20 3 1,99 1,33 1,00 0,80 0,67 1,83 -1,80 1,47
 x3.00 11,04 3 2,53 1,68 1,26 1,01 0,84 2,34 -2,27 1,77
 Z350x75/65x1.50 7,52 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,00 -1,13 1,24
 x2.00 9,96 3 1,76 1,18 0,88 0,71 0,59 1,56 -1,61 1,70
 x2.50 12,37 3 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,15 -2,10 2,15
 x3.00 14,80 3 2,96 1,98 1,48 1,19 0,99 2,78 -2,66 2,61
 Z400x75/65x1.50 8,24 3 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,18 -1,29 1,43
 x2.00 10,93 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,84 -1,85 2,08
 x2.50 13,58 3 2,74 1,83 1,37 1,10 0,91 2,50 -2,45 2,74
 x3.00 16,26 3 3,43 2,28 1,71 1,37 1,14 3,23 -3,05 3,43
 Z280x85/75x1.50 6,82 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,87 -0,91 0,77
 x2.00 9,03 3 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,50 -1,44 1,07
 x2.50 11,21 3 2,21 1,47 1,11 0,88 0,74 2,06 -1,98 1,34
 x3.00 13,35 3 2,75 1,84 1,38 1,10 0,92 2,58 -2,45 1,60
 Z350x85/75x1.50 7,84 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,11 -1,14 1,25
 x2.00 10,38 3 2,05 1,37 1,03 0,82 0,69 1,90 -1,78 1,83
 x2.50 12,90 3 2,81 1,88 1,41 1,13 0,94 2,65 -2,49 2,31
 x3.00 15,39 3 3,53 2,35 1,76 1,41 1,18 3,35 -3,11 2,78
 Z400x85/75x1.50 8,56 3 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,25 -1,28 1,43
 x2.00 11,35 3 2,36 1,58 1,18 0,95 0,79 2,19 -2,03 2,36
 x2.50 14,11 3 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,10 -2,93 3,17
 x3.00 16,84 3 4,11 2,74 2,05 1,64 1,37 3,93 -3,59 3,84
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 12,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,23 0,16 0,12 0,09 0,08 0,20 -0,24 0,02
 x2.00 3,52 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,28 -0,31 0,02
 x2.50 4,40 3 0,41 0,27 0,20 0,16 0,14 0,38 -0,39 0,03
 x3.00 5,16 3 0,49 0,33 0,24 0,20 0,16 0,46 -0,46 0,03
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,30 -0,34 0,09
 x2.00 4,32 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,44 -0,45 0,12
 x2.50 5,34 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,56 -0,55 0,15
 x3.00 6,41 3 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,68 -0,64 0,17
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,35 -0,41 0,21
 x2.00 5,09 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,55 -0,57 0,28
 Z280x53/48x1.50 5,82 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,18 0,37 -0,52 0,51
 x2.00 7,69 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,63 -0,73 0,69
 Z200x55/48x2.50 7,66 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,72 -0,70 0,35
 x3.00 9,10 3 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,86 -0,82 0,40
 Z280x55/48x2.50 9,58 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,87 -0,93 0,87
 x3.00 11,41 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,03 -1,09 1,02
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,25 0,17 0,12 0,10 0,08 0,22 -0,28 0,02
 x2.00 4,00 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,33 -0,40 0,03
 x2.50 4,90 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,42 -0,49 0,04
 x3.00 5,88 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,52 -0,60 0,04
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,43 0,11
 x2.00 4,80 3 0,65 0,43 0,33 0,26 0,22 0,59 -0,59 0,15
 x2.50 5,90 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,74 -0,73 0,18
 x3.00 7,08 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,91 -0,88 0,21
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,45 -0,50 0,18
 x2.00 5,28 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,71 -0,71 0,25
 x2.50 6,52 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,89 -0,87 0,30
 x3.00 7,80 3 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,09 -1,04 0,35
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,48 -0,54 0,24
 x2.00 5,60 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,77 -0,78 0,33
 x2.50 6,90 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,98 -0,96 0,40
 x3.00 8,28 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,19 -1,15 0,48
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,54 -0,65 0,44
 x2.00 6,40 3 1,03 0,69 0,51 0,41 0,34 0,90 -0,94 0,59
 x2.50 7,90 3 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,20 -1,20 0,74
 x3.00 9,48 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,47 -1,44 0,87
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,62 -0,72 0,46
 x2.00 6,59 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,00 -1,02 0,63
 x2.50 8,16 3 1,49 0,99 0,74 0,60 0,50 1,36 -1,33 0,78
 x3.00 9,79 3 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,67 -1,61 0,93
 Z280x75/65x1.50 6,47 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,67 -0,80 0,61
 x2.00 8,56 3 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 1,08 -1,14 0,83
 x2.50 10,63 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,48 -1,47 1,04
 x3.00 12,71 3 2,03 1,35 1,02 0,81 0,68 1,86 -1,83 1,24
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,72 -0,86 0,73
 x2.00 8,99 3 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,16 -1,22 0,99
 x2.50 9,20 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,59 -1,59 1,25
 x3.00 11,04 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,03 -1,99 1,50
 Z350x75/65x1.50 7,52 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,85 -0,99 1,06
 x2.00 9,96 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,33 -1,42 1,44
 x2.50 12,37 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,84 -1,84 1,83
 x3.00 14,80 3 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,37 -2,32 2,22
 Z400x75/65x1.50 8,24 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 0,98 -1,15 1,23
 x2.00 10,93 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,52 -1,62 1,77
 x2.50 13,58 3 2,34 1,56 1,17 0,93 0,78 2,12 -2,14 2,34
 x3.00 16,26 3 2,92 1,95 1,46 1,17 0,98 2,74 -2,66 2,92
 Z280x85/75x1.50 6,82 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,77 -0,82 0,65
 x2.00 9,03 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,32 -1,31 0,91
 x2.50 11,21 3 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,80 -1,75 1,14
 x3.00 13,35 3 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,25 -2,17 1,35
 Z350x85/75x1.50 7,84 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,02 1,12
 x2.00 10,38 3 1,81 1,21 0,91 0,73 0,60 1,66 -1,62 1,56
 x2.50 12,90 3 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,28 -2,20 1,96
 x3.00 15,39 3 3,05 2,03 1,53 1,22 1,02 2,89 -2,74 2,37
 Z400x85/75x1.50 8,56 3 1,27 0,85 0,63 0,51 0,42 1,12 -1,17 1,27
 x2.00 11,35 3 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 1,92 -1,85 2,12
 x2.50 14,11 3 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,66 -2,57 2,71
 x3.00 16,84 3 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 3,37 -3,15 3,28
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)
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ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   5,31 3,54 2,65 2,12 1,77 3,99 -8,49 5,31
 x2.00 3,52   6,86 4,57 3,43 2,74 2,29 5,60 -11,35 6,86
 x2.50 4,40   8,19 5,46 4,09 3,28 2,73 6,97 -13,93 8,19
 x3.00 5,16   9,18 6,12 4,59 3,67 3,06 7,85 -16,44 9,18
 Z150x53/48x1.50 3,24   7,98 5,32 3,99 3,19 2,66 5,76 -13,66 7,98
 x2.00 4,32   10,33 6,89 5,17 4,13 3,44 8,24 -19,46 10,33
 x2.50 5,34   12,40 8,27 6,20 4,96 4,13 10,38 -24,40 12,40
 x3.00 6,41   14,13 9,42 7,06 5,65 4,71 12,17 -29,01 14,13
 Z200x53/48x1.50 3,84   10,82 7,22 5,41 4,33 3,61 7,92 -16,92 10,82
 x2.00 5,09   14,37 9,58 7,19 5,75 4,79 11,25 -26,44 14,37
 Z280x53/48x1.50 7,48   15,75 10,50 7,88 6,30 5,25 11,53 -18,95 15,75
 x2.00 9,89   21,64 14,42 10,82 8,65 7,21 16,94 -31,96 21,64
 Z200x55/48x2.50 9,84   17,52 11,68 8,76 7,01 5,84 14,62 -35,33 17,52
 x3.00 11,69   20,17 13,45 10,09 8,07 6,72 17,37 -42,36 20,17
 Z280x55/48x2.50 12,32   27,09 18,06 13,54 10,83 9,03 22,25 -47,17 27,09
 x3.00 14,66   31,29 20,86 15,65 12,52 10,43 26,69 -60,72 31,29
 Z100x68/60x1.50 3,00   5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 4,61 -9,37 5,82
 x2.00 4,00   7,69 5,13 3,85 3,08 2,56 6,66 -12,80 7,69
 x2.50 4,90   9,22 6,15 4,61 3,69 3,07 8,18 -15,56 9,22
 x3.00 5,88   10,55 7,04 5,28 4,22 3,52 9,45 -18,37 10,55
 Z150x68/60x1.50 3,60   8,97 5,98 4,49 3,59 2,99 6,96 -15,13 8,97
 x2.00 4,80   11,98 7,98 5,99 4,79 3,99 10,26 -21,54 11,98
 x2.50 5,90   14,23 9,49 7,12 5,69 4,74 12,64 -26,97 14,23
 x3.00 7,08   16,75 11,17 8,38 6,70 5,58 15,26 -32,03 16,75
 Z180x68/60x1.50 3,96   11,05 7,37 5,53 4,42 3,69 8,70 -16,86 11,05
 x2.00 5,28   14,84 9,89 7,42 5,94 4,95 12,65 -26,44 14,84
 x2.50 6,52   17,65 11,77 8,83 7,06 5,88 15,62 -33,89 17,65
 x3.00 7,80   20,91 13,94 10,45 8,36 6,97 19,01 -41,15 20,91
 Z200x68/60x1.50 4,20   12,47 8,32 6,24 4,99 4,16 9,90 -17,63 12,47
 x2.00 5,60   16,95 11,30 8,48 6,78 5,65 14,40 -28,32 16,95
 x2.50 6,90   20,18 13,45 10,09 8,07 6,73 17,82 -38,59 20,18
 x3.00 8,28   23,98 15,99 11,99 9,59 7,99 21,77 -47,19 23,98
 Z250x68/60x1.50 4,80   16,29 10,86 8,15 6,52 5,43 12,97 -18,88 16,29
 x2.00 6,40   22,64 15,10 11,32 9,06 7,55 19,28 -31,66 22,64
 x2.50 7,90   27,26 18,17 13,63 10,90 9,09 23,96 -45,77 27,26
 x3.00 9,48   32,48 21,65 16,24 12,99 10,83 29,40 -60,84 32,48
 Z250x75/65x1.50 4,94   17,16 11,44 8,58 6,87 5,72 13,66 -19,07 17,16
 x2.00 6,59   23,36 15,57 11,68 9,34 7,79 20,20 -31,93 23,36
 x2.50 8,16   28,72 19,15 14,36 11,49 9,57 25,66 -46,37 28,72
 x3.00 9,79   34,22 22,81 17,11 13,69 11,41 31,39 -61,81 34,22
 Z280x75/65x1.50 8,32   19,14 12,76 9,57 7,66 6,38 16,08 -19,49 19,14
 x2.00 11,01   26,95 17,97 13,48 10,78 8,99 23,51 -33,16 26,95
 x2.50 13,66   33,70 22,46 16,85 13,48 11,23 30,05 -48,93 33,70
 x3.00 16,34   40,17 26,78 20,08 16,07 13,39 36,80 -66,21 40,17
 Z300x75/65x1.50 5,58   19,39 12,93 9,70 7,76 6,46 17,93 -19,72 19,39
 x2.00 7,44   30,01 20,01 15,01 12,00 10,00 26,30 -33,80 30,01
 x2.50 9,20   37,87 25,25 18,93 15,15 12,62 33,96 -50,37 37,87
 x3.00 11,04   45,40 30,27 22,70 18,16 15,13 41,64 -68,76 45,40
 Z350x75/65x1.50 9,66   19,80 13,20 9,90 7,92 6,60 18,80 -20,11 19,80
 x2.00 12,80   34,36 22,91 17,18 13,74 11,45 32,33 -34,85 34,36
 x2.50 15,90   46,61 31,08 23,31 18,65 15,54 42,34 -52,85 46,61
 x3.00 19,03   57,20 38,13 28,60 22,88 19,07 52,43 -73,35 57,20
 Z400x75/65x1.50 10,59   20,06 13,37 10,03 8,02 6,69 19,19 -20,35 20,06
 x2.00 14,04   35,07 23,38 17,53 14,03 11,69 34,12 -35,52 35,07
 x2.50 17,45   53,72 35,81 26,86 21,49 17,91 50,88 -54,38 53,72
 x3.00 20,89   68,85 45,90 34,43 27,54 22,95 63,84 -76,38 68,85
 Z280x85/75x1.50 8,76   19,35 12,90 9,68 7,74 6,45 17,88 -19,68 19,35
 x2.00 11,60   29,21 19,47 14,60 11,68 9,74 25,92 -33,53 29,21
 x2.50 14,40   36,47 24,32 18,24 14,59 12,16 33,18 -49,71 36,47
 x3.00 17,16   42,65 28,43 21,32 17,06 14,22 39,63 -67,45 42,65
 Z350x85/75x1.50 10,07   19,91 13,28 9,96 7,97 6,64 18,99 -20,21 19,91
 x2.00 13,35   34,63 23,09 17,32 13,85 11,54 33,59 -35,12 34,63
 x2.50 16,58   49,59 33,06 24,79 19,83 16,53 45,71 -53,27 49,59
 x3.00 19,77   59,55 39,70 29,78 23,82 19,85 55,23 -74,04 59,55
 Z400x85/75x1.50 11,00   20,13 13,42 10,07 8,05 6,71 19,31 -20,42 20,13
 x2.00 14,59   35,26 23,50 17,63 14,10 11,75 34,36 -35,71 35,26
 x2.50 18,14   54,10 36,07 27,05 21,64 18,03 53,06 -54,72 54,10
 x3.00 21,64   71,81 47,88 35,91 28,73 23,94 67,30 -76,86 71,81

125



126

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 2,91 -5,55 3,90
 x2.00 3,52   5,09 3,39 2,54 2,03 1,70 4,06 -7,48 5,09
 x2.50 4,40   6,15 4,10 3,07 2,46 2,05 4,84 -9,49 6,15
 x3.00 5,16   6,94 4,63 3,47 2,78 2,31 5,62 -11,19 6,94
 Z150x53/48x1.50 3,24   5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 4,00 -8,80 5,66
 x2.00 4,32   7,39 4,92 3,69 2,95 2,46 5,64 -11,64 7,39
 x2.50 5,34   8,89 5,93 4,44 3,56 2,96 7,11 -14,42 8,89
 x3.00 6,41   10,22 6,82 5,11 4,09 3,41 8,39 -17,24 10,22
 Z200x53/48x1.50 3,84   7,24 4,83 3,62 2,90 2,41 5,07 -11,21 7,24
 x2.00 5,09   9,76 6,51 4,88 3,91 3,25 7,24 -15,23 9,76
 Z280x53/48x1.50 7,48   9,72 6,48 4,86 3,89 3,24 6,84 -14,43 9,72
 x2.00 9,89   13,58 9,06 6,79 5,43 4,53 9,97 -21,09 13,58
 Z200x55/48x2.50 9,84   11,96 7,97 5,98 4,78 3,99 9,50 -20,16 11,96
 x3.00 11,69   13,75 9,17 6,88 5,50 4,59 11,27 -23,95 13,75
 Z280x55/48x2.50 12,32   17,13 11,42 8,56 6,85 5,71 13,31 -28,83 17,13
 x3.00 14,66   19,74 13,16 9,87 7,90 6,58 15,97 -34,05 19,74
 Z100x68/60x1.50 3,00   4,28 2,85 2,14 1,71 1,43 3,30 -6,11 4,28
 x2.00 4,00   5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 4,68 -8,54 5,58
 x2.50 4,90   6,61 4,41 3,30 2,64 2,20 5,63 -10,45 6,61
 x3.00 5,88   7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 6,64 -12,33 7,56
 Z150x68/60x1.50 3,60   6,26 4,17 3,13 2,50 2,09 4,75 -9,90 6,26
 x2.00 4,80   8,43 5,62 4,22 3,37 2,81 7,09 -14,40 8,43
 x2.50 5,90   10,08 6,72 5,04 4,03 3,36 8,79 -18,08 10,08
 x3.00 7,08   11,96 7,97 5,98 4,78 3,99 10,70 -21,46 11,96
 Z180x68/60x1.50 3,96   7,44 4,96 3,72 2,98 2,48 5,62 -12,02 7,44
 x2.00 5,28   10,14 6,76 5,07 4,06 3,38 8,45 -17,79 10,14
 x2.50 6,52   12,13 8,09 6,07 4,85 4,04 10,50 -22,84 12,13
 x3.00 7,80   14,40 9,60 7,20 5,76 4,80 12,82 -27,55 14,40
 Z200x68/60x1.50 4,20   8,24 5,49 4,12 3,29 2,75 6,23 -13,06 8,24
 x2.00 5,60   11,37 7,58 5,69 4,55 3,79 9,43 -19,87 11,37
 x2.50 6,90   13,62 9,08 6,81 5,45 4,54 11,74 -26,14 13,62
 x3.00 8,28   16,17 10,78 8,09 6,47 5,39 14,37 -31,70 16,17
 Z250x68/60x1.50 4,80   10,32 6,88 5,16 4,13 3,44 7,77 -14,36 10,32
 x2.00 6,40   14,56 9,71 7,28 5,83 4,85 12,06 -23,61 14,56
 x2.50 7,90   17,67 11,78 8,84 7,07 5,89 15,11 -33,47 17,67
 x3.00 9,48   21,02 14,01 10,51 8,41 7,01 18,57 -40,32 21,02
 Z250x75/65x1.50 4,94   10,88 7,25 5,44 4,35 3,63 8,44 -14,58 10,88
 x2.00 6,59   15,05 10,03 7,53 6,02 5,02 12,74 -24,02 15,05
 x2.50 8,16   18,64 12,43 9,32 7,46 6,21 16,33 -34,34 18,64
 x3.00 9,79   22,21 14,81 11,10 8,88 7,40 20,01 -43,62 22,21
 Z280x75/65x1.50 8,32   12,31 8,21 6,16 4,93 4,10 9,53 -15,05 12,31
 x2.00 11,01   17,06 11,37 8,53 6,83 5,69 14,53 -25,14 17,06
 x2.50 13,66   21,48 14,32 10,74 8,59 7,16 18,75 -36,75 21,48
 x3.00 16,34   25,61 17,07 12,80 10,24 8,54 23,03 -48,89 25,61
 Z300x75/65x1.50 5,58   13,55 9,03 6,77 5,42 4,52 10,53 -15,31 13,55
 x2.00 7,44   18,80 12,53 9,40 7,52 6,27 16,08 -25,80 18,80
 x2.50 9,20   23,88 15,92 11,94 9,55 7,96 20,96 -38,13 23,88
 x3.00 11,04   28,63 19,09 14,32 11,45 9,54 25,78 -51,28 28,63
 Z350x75/65x1.50 9,66   15,43 10,29 7,71 6,17 5,14 12,66 -15,76 15,43
 x2.00 12,80   22,60 15,07 11,30 9,04 7,53 19,38 -26,96 22,60
 x2.50 15,90   28,84 19,23 14,42 11,54 9,62 25,60 -40,44 28,84
 x3.00 19,03   35,44 23,63 17,72 14,18 11,81 31,80 -55,74 35,44
 Z400x75/65x1.50 10,59   15,73 10,49 7,87 6,29 5,25 14,87 -16,05 15,73
 x2.00 14,04   26,83 17,89 13,42 10,73 8,95 22,94 -27,74 26,83
 x2.50 17,45   34,14 22,76 17,07 13,66 11,38 30,39 -42,04 34,14
 x3.00 20,89   42,18 28,12 21,09 16,87 14,06 38,33 -58,69 42,18
 Z280x85/75x1.50 8,76   13,51 9,01 6,76 5,41 4,50 10,82 -15,26 13,51
 x2.00 11,60   18,57 12,38 9,29 7,43 6,19 16,22 -25,68 18,57
 x2.50 14,40   23,34 15,56 11,67 9,33 7,78 20,94 -37,58 23,34
 x3.00 17,16   27,33 18,22 13,67 10,93 9,11 25,09 -50,15 27,33
 Z350x85/75x1.50 10,07   15,57 10,38 7,78 6,23 5,19 14,29 -15,88 15,57
 x2.00 13,35   24,48 16,32 12,24 9,79 8,16 21,48 -27,29 24,48
 x2.50 16,58   31,12 20,75 15,56 12,45 10,37 28,25 -41,04 31,12
 x3.00 19,77   37,42 24,95 18,71 14,97 12,47 34,25 -56,53 37,42
 Z400x85/75x1.50 11,00   15,83 10,55 7,92 6,33 5,28 15,10 -16,14 15,83
 x2.00 14,59   27,49 18,33 13,74 11,00 9,16 25,56 -27,98 27,49
 x2.50 18,14   37,04 24,69 18,52 14,81 12,35 33,70 -42,50 37,04
 x3.00 21,64   44,81 29,88 22,41 17,93 14,94 41,42 -59,37 44,81
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ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,97 1,98 1,49 1,19 0,99 2,29 -3,92 2,97
 x2.00 3,52   3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,11 -5,28 3,90
 x2.50 4,40   4,78 3,19 2,39 1,91 1,59 3,91 -6,72 4,78
 x3.00 5,16   5,54 3,69 2,77 2,22 1,85 4,59 -8,09 5,54
 Z150x53/48x1.50 3,24   4,35 2,90 2,18 1,74 1,45 3,18 -5,94 4,35
 x2.00 4,32   5,72 3,82 2,86 2,29 1,91 4,45 -7,82 5,72
 x2.50 5,34   6,92 4,62 3,46 2,77 2,31 5,51 -9,60 6,92
 x3.00 6,41   8,00 5,33 4,00 3,20 2,67 6,32 -11,37 8,00
 Z200x53/48x1.50 3,84   5,37 3,58 2,68 2,15 1,79 3,88 -7,28 5,37
 x2.00 5,09   7,37 4,91 3,68 2,95 2,46 5,54 -9,80 7,37
 Z280x53/48x1.50 7,48   6,80 4,54 3,40 2,72 2,27 4,75 -9,35 6,80
 x2.00 9,89   9,65 6,43 4,82 3,86 3,22 7,21 -13,07 9,65
 Z200x55/48x2.50 9,84   9,07 6,04 4,53 3,63 3,02 7,05 -12,77 9,07
 x3.00 11,69   10,44 6,96 5,22 4,18 3,48 8,23 -15,02 10,44
 Z280x55/48x2.50 12,32   12,30 8,20 6,15 4,92 4,10 9,33 -17,52 12,30
 x3.00 14,66   14,16 9,44 7,08 5,67 4,72 10,97 -20,55 14,16
 Z100x68/60x1.50 3,00   3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 2,55 -4,31 3,30
 x2.00 4,00   4,42 2,95 2,21 1,77 1,47 3,60 -6,04 4,42
 x2.50 4,90   5,30 3,54 2,65 2,12 1,77 4,47 -7,51 5,30
 x3.00 5,88   6,05 4,04 3,03 2,42 2,02 5,24 -9,06 6,05
 Z150x68/60x1.50 3,60   4,81 3,21 2,40 1,92 1,60 3,58 -7,01 4,81
 x2.00 4,80   6,52 4,35 3,26 2,61 2,17 5,28 -10,23 6,52
 x2.50 5,90   7,85 5,23 3,93 3,14 2,62 6,55 -12,80 7,85
 x3.00 7,08   9,21 6,14 4,60 3,68 3,07 7,77 -15,69 9,21
 Z180x68/60x1.50 3,96   5,56 3,71 2,78 2,22 1,85 4,11 -8,64 5,56
 x2.00 5,28   7,69 5,13 3,85 3,08 2,57 6,26 -12,66 7,69
 x2.50 6,52   9,27 6,18 4,64 3,71 3,09 7,84 -15,52 9,27
 x3.00 7,80   11,00 7,34 5,50 4,40 3,67 9,38 -18,64 11,00
 Z200x68/60x1.50 4,20   6,06 4,04 3,03 2,42 2,02 4,47 -9,52 6,06
 x2.00 5,60   8,51 5,67 4,26 3,41 2,84 6,86 -13,98 8,51
 x2.50 6,90   10,26 6,84 5,13 4,10 3,42 8,62 -17,11 10,26
 x3.00 8,28   12,18 8,12 6,09 4,87 4,06 10,55 -20,52 12,18
 Z250x68/60x1.50 4,80   7,31 4,88 3,66 2,93 2,44 5,31 -11,33 7,31
 x2.00 6,40   10,48 6,99 5,24 4,19 3,49 8,44 -17,07 10,48
 x2.50 7,90   12,87 8,58 6,43 5,15 4,29 10,67 -21,33 12,87
 x3.00 9,48   15,30 10,20 7,65 6,12 5,10 13,14 -25,57 15,30
 Z250x75/65x1.50 4,94   7,67 5,12 3,84 3,07 2,56 5,79 -11,50 7,67
 x2.00 6,59   10,81 7,21 5,41 4,33 3,60 8,96 -18,45 10,81
 x2.50 8,16   13,53 9,02 6,77 5,41 4,51 11,59 -24,78 13,53
 x3.00 9,79   16,12 10,75 8,06 6,45 5,37 14,23 -29,80 16,12
 Z280x75/65x1.50 8,32   8,51 5,67 4,25 3,40 2,84 6,38 -12,03 8,51
 x2.00 11,01   12,03 8,02 6,02 4,81 4,01 9,98 -19,75 12,03
 x2.50 13,66   15,31 10,21 7,66 6,13 5,10 13,04 -27,74 15,31
 x3.00 16,34   18,26 12,17 9,13 7,31 6,09 16,07 -33,55 18,26
 Z300x75/65x1.50 5,58   9,23 6,15 4,61 3,69 3,08 6,93 -12,31 9,23
 x2.00 7,44   13,07 8,72 6,54 5,23 4,36 10,89 -20,41 13,07
 x2.50 9,20   16,76 11,18 8,38 6,71 5,59 14,38 -29,71 16,76
 x3.00 11,04   20,15 13,43 10,07 8,06 6,72 17,75 -36,59 20,15
 Z350x75/65x1.50 9,66   10,77 7,18 5,38 4,31 3,59 8,03 -12,81 10,77
 x2.00 12,80   15,26 10,17 7,63 6,11 5,09 12,70 -21,61 15,26
 x2.50 15,90   19,68 13,12 9,84 7,87 6,56 17,03 -32,00 19,68
 x3.00 19,03   24,24 16,16 12,12 9,70 8,08 21,25 -42,96 24,24
 Z400x75/65x1.50 10,59   12,60 8,40 6,30 5,04 4,20 9,24 -13,14 12,60
 x2.00 14,04   17,57 11,72 8,79 7,03 5,86 14,64 -22,46 17,57
 x2.50 17,45   22,74 15,16 11,37 9,10 7,58 19,70 -33,68 22,74
 x3.00 20,89   28,19 18,79 14,09 11,27 9,40 25,02 -46,55 28,19
 Z280x85/75x1.50 8,76   9,30 6,20 4,65 3,72 3,10 7,28 -12,21 9,30
 x2.00 11,60   13,02 8,68 6,51 5,21 4,34 11,17 -20,29 13,02
 x2.50 14,40   16,54 11,03 8,27 6,62 5,52 14,61 -29,40 16,54
 x3.00 17,16   19,44 12,96 9,72 7,77 6,48 17,58 -37,58 19,44
 Z350x85/75x1.50 10,07   11,96 7,97 5,98 4,78 3,99 9,28 -12,95 11,96
 x2.00 13,35   16,62 11,08 8,31 6,65 5,54 14,26 -21,97 16,62
 x2.50 16,58   21,32 14,21 10,66 8,53 7,11 19,01 -32,62 21,32
 x3.00 19,77   25,74 17,16 12,87 10,29 8,58 23,17 -44,60 25,74
 Z400x85/75x1.50 11,00   12,92 8,61 6,46 5,17 4,31 10,85 -13,24 12,92
 x2.00 14,59   19,40 12,93 9,70 7,76 6,47 16,69 -22,73 19,40
 x2.50 18,14   24,94 16,63 12,47 9,98 8,31 22,27 -34,16 24,94
 x3.00 21,64   30,30 20,20 15,15 12,12 10,10 27,54 -47,26 30,30
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 1,78 -2,92 2,26
 x2.00 3,52   3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,49 -3,92 2,92
 x2.50 4,40   3,75 2,50 1,87 1,50 1,25 3,15 -4,99 3,54
 x3.00 5,16   4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 3,78 -6,12 4,10
 Z150x53/48x1.50 3,24   3,44 2,29 1,72 1,38 1,15 2,61 -4,33 3,44
 x2.00 4,32   4,57 3,05 2,29 1,83 1,52 3,66 -5,68 4,57
 x2.50 5,34   5,56 3,71 2,78 2,23 1,86 4,48 -6,94 5,56
 x3.00 6,41   6,47 4,32 3,24 2,59 2,16 5,29 -8,16 6,47
 Z200x53/48x1.50 3,84   4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 3,13 -5,16 4,20
 x2.00 5,09   5,87 3,91 2,93 2,35 1,96 4,53 -6,91 5,87
 Z280x53/48x1.50 7,48   5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 3,65 -6,30 5,13
 x2.00 9,89   7,37 4,91 3,69 2,95 2,46 5,64 -8,82 7,37
 Z200x55/48x2.50 9,84   7,25 4,84 3,63 2,90 2,42 5,79 -8,89 7,25
 x3.00 11,69   8,38 5,58 4,19 3,35 2,79 6,78 -10,36 8,38
 Z280x55/48x2.50 12,32   9,52 6,35 4,76 3,81 3,17 7,35 -11,57 9,52
 x3.00 14,66   10,96 7,31 5,48 4,39 3,66 8,64 -13,47 10,96
 Z100x68/60x1.50 3,00   2,47 1,65 1,23 0,99 0,82 2,00 -3,21 2,47
 x2.00 4,00   3,49 2,33 1,75 1,40 1,16 2,90 -4,51 3,49
 x2.50 4,90   4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 3,66 -5,60 4,26
 x3.00 5,88   5,09 3,39 2,54 2,03 1,70 4,37 -6,93 4,98
 Z150x68/60x1.50 3,60   3,85 2,57 1,93 1,54 1,28 2,89 -5,23 3,85
 x2.00 4,80   5,25 3,50 2,62 2,10 1,75 4,17 -7,65 5,25
 x2.50 5,90   6,28 4,19 3,14 2,51 2,09 5,00 -9,55 6,28
 x3.00 7,08   7,39 4,93 3,70 2,96 2,47 6,08 -11,46 7,39
 Z180x68/60x1.50 3,96   4,41 2,94 2,20 1,76 1,47 3,29 -6,42 4,41
 x2.00 5,28   6,19 4,12 3,09 2,47 2,06 4,88 -9,05 6,19
 x2.50 6,52   7,48 4,99 3,74 2,99 2,49 5,84 -11,05 7,48
 x3.00 7,80   8,82 5,88 4,41 3,53 2,94 7,14 -13,18 8,82
 Z200x68/60x1.50 4,20   4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 3,52 -7,05 4,76
 x2.00 5,60   6,80 4,53 3,40 2,72 2,27 5,34 -9,88 6,80
 x2.50 6,90   8,24 5,49 4,12 3,30 2,75 6,60 -12,04 8,24
 x3.00 8,28   9,79 6,53 4,89 3,92 3,26 7,90 -14,34 9,79
 Z250x68/60x1.50 4,80   5,59 3,73 2,80 2,24 1,86 4,07 -8,29 5,59
 x2.00 6,40   8,12 5,41 4,06 3,25 2,71 6,36 -11,78 8,12
 x2.50 7,90   10,10 6,73 5,05 4,04 3,37 8,10 -14,59 10,10
 x3.00 9,48   12,00 8,00 6,00 4,80 4,00 10,00 -17,37 12,00
 Z250x75/65x1.50 4,94   5,85 3,90 2,93 2,34 1,95 4,29 -9,28 5,85
 x2.00 6,59   8,38 5,58 4,19 3,35 2,79 6,79 -13,46 8,38
 x2.50 8,16   10,61 7,08 5,31 4,25 3,54 8,87 -17,05 10,61
 x3.00 9,79   12,65 8,44 6,33 5,06 4,22 10,92 -20,37 12,65
 Z280x75/65x1.50 8,32   6,38 4,25 3,19 2,55 2,13 4,64 -9,82 6,38
 x2.00 11,01   9,18 6,12 4,59 3,67 3,06 7,41 -14,72 9,18
 x2.50 13,66   11,83 7,89 5,91 4,73 3,94 9,81 -19,00 11,83
 x3.00 16,34   14,13 9,42 7,06 5,65 4,71 12,13 -22,71 14,13
 Z300x75/65x1.50 5,58   6,83 4,55 3,42 2,73 2,28 4,97 -10,13 6,83
 x2.00 7,44   9,86 6,57 4,93 3,94 3,29 7,99 -15,75 9,86
 x2.50 9,20   12,76 8,51 6,38 5,11 4,25 10,69 -20,36 12,76
 x3.00 11,04   15,41 10,27 7,71 6,16 5,14 13,25 -24,66 15,41
 Z350x75/65x1.50 9,66   7,73 5,15 3,87 3,09 2,58 5,55 -10,67 7,73
 x2.00 12,80   11,22 7,48 5,61 4,49 3,74 9,06 -17,75 11,22
 x2.50 15,90   14,63 9,75 7,32 5,85 4,88 12,32 -23,35 14,63
 x3.00 19,03   18,10 12,06 9,05 7,24 6,03 15,46 -28,98 18,10
 Z400x75/65x1.50 10,59   8,67 5,78 4,33 3,47 2,89 6,16 -11,03 8,67
 x2.00 14,04   12,58 8,39 6,29 5,03 4,19 10,13 -18,63 12,58
 x2.50 17,45   16,49 10,99 8,24 6,60 5,50 13,88 -26,36 16,49
 x3.00 20,89   20,52 13,68 10,26 8,21 6,84 17,76 -32,84 20,52
 Z280x85/75x1.50 8,76   6,90 4,60 3,45 2,76 2,30 5,28 -10,00 6,90
 x2.00 11,60   9,86 6,57 4,93 3,95 3,29 8,30 -16,45 9,86
 x2.50 14,40   12,68 8,46 6,34 5,07 4,23 11,00 -22,38 12,68
 x3.00 17,16   14,95 9,97 7,48 5,98 4,98 13,30 -26,81 14,95
 Z350x85/75x1.50 10,07   8,52 5,68 4,26 3,41 2,84 6,43 -10,81 8,52
 x2.00 13,35   12,16 8,11 6,08 4,86 4,05 10,20 -18,13 12,16
 x2.50 16,58   15,78 10,52 7,89 6,31 5,26 13,80 -26,60 15,78
 x3.00 19,77   19,18 12,78 9,59 7,67 6,39 16,94 -33,64 19,18
 Z400x85/75x1.50 11,00   9,78 6,52 4,89 3,91 3,26 7,32 -11,15 9,78
 x2.00 14,59   13,86 9,24 6,93 5,55 4,62 11,63 -18,93 13,86
 x2.50 18,14   18,05 12,03 9,03 7,22 6,02 15,79 -28,15 18,05
 x3.00 21,64   22,07 14,71 11,04 8,83 7,36 19,69 -38,11 22,07
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ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,47 -2,26 1,50
 x2.00 3,52 1 2,41 1,61 1,20 0,96 0,80 2,08 -3,03 1,94
 x2.50 4,40 1 3,00 2,00 1,50 1,20 1,00 2,68 -3,86 2,35
 x3.00 5,16 1 3,55 2,36 1,77 1,42 1,18 3,20 -4,76 2,72
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 2,83 1,88 1,41 1,13 0,94 2,29 -3,69 2,83
 x2.00 4,32 1 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,27 -5,22 3,81
 x2.50 5,34 1 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,10 -6,61 4,68
 x3.00 6,41 1 5,53 3,69 2,76 2,21 1,84 4,98 -8,01 5,53
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 3,61 2,41 1,80 1,44 1,20 2,92 -5,02 3,61
 x2.00 5,09 1 5,13 3,42 2,56 2,05 1,71 4,39 -7,31 5,13
 Z280x53/48x1.50 7,48 1 4,93 3,29 2,46 1,97 1,64 3,87 -7,16 4,93
 x2.00 9,89 1 6,92 4,62 3,46 2,77 2,31 5,99 -10,55 6,92
 Z200x55/48x2.50 9,84 1 6,44 4,29 3,22 2,58 2,15 5,71 -9,68 6,44
 x3.00 11,69 1 7,55 5,03 3,77 3,02 2,52 6,87 -11,44 7,55
 Z280x55/48x2.50 12,32 1 9,10 6,07 4,55 3,64 3,04 8,15 -14,28 9,10
 x3.00 14,66 1 10,96 7,31 5,48 4,39 3,66 9,87 -17,74 10,96
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,64 -2,48 1,80
 x2.00 4,00 1 2,84 1,90 1,42 1,14 0,95 2,51 -3,49 2,34
 x2.50 4,90 1 3,47 2,31 1,74 1,39 1,16 3,15 -4,34 2,83
 x3.00 5,88 1 4,16 2,77 2,08 1,66 1,39 3,85 -5,40 3,31
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,67 -4,11 3,08
 x2.00 4,80 1 4,64 3,09 2,32 1,86 1,55 4,14 -5,93 4,64
 x2.50 5,90 1 5,67 3,78 2,83 2,27 1,89 5,11 -7,40 5,67
 x3.00 7,08 1 6,83 4,56 3,42 2,73 2,28 6,28 -9,10 6,83
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,29 -5,03 3,72
 x2.00 5,28 1 5,75 3,83 2,88 2,30 1,92 5,11 -7,35 5,75
 x2.50 6,52 1 7,02 4,68 3,51 2,81 2,34 6,43 -9,41 7,02
 x3.00 7,80 1 8,47 5,65 4,24 3,39 2,82 7,78 -11,57 8,47
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,68 -5,65 4,14
 x2.00 5,60 1 6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 5,78 -8,26 6,42
 x2.50 6,90 1 7,98 5,32 3,99 3,19 2,66 7,29 -10,83 7,98
 x3.00 8,28 1 9,61 6,41 4,81 3,85 3,20 8,98 -13,32 9,61
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 5,32 3,55 2,66 2,13 1,77 4,64 -7,17 5,32
 x2.00 6,40 1 8,11 5,40 4,05 3,24 2,70 7,22 -10,47 8,11
 x2.50 7,90 1 10,43 6,95 5,22 4,17 3,48 9,63 -13,91 10,43
 x3.00 9,48 1 12,75 8,50 6,38 5,10 4,25 11,87 -17,80 12,75
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 5,32 3,55 2,66 2,13 1,78 4,71 -7,36 5,32
 x2.00 6,59 1 8,51 5,67 4,25 3,40 2,84 7,74 -10,81 8,51
 x2.50 8,16 1 11,24 7,50 5,62 4,50 3,75 10,47 -14,45 11,24
 x3.00 9,79 1 13,78 9,19 6,89 5,51 4,59 12,93 -18,42 13,78
 Z280x75/65x1.50 8,32 1 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,30 -8,15 5,98
 x2.00 11,01 1 9,52 6,35 4,76 3,81 3,17 8,87 -12,13 9,52
 x2.50 13,66 1 12,80 8,53 6,40 5,12 4,27 11,74 -16,29 12,80
 x3.00 16,34 1 16,03 10,69 8,02 6,41 5,35 15,10 -20,86 16,03
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 6,57 4,38 3,28 2,63 2,19 5,82 -8,46 6,57
 x2.00 7,44 1 10,43 6,95 5,22 4,17 3,48 9,77 -13,15 10,43
 x2.50 9,20 1 14,05 9,37 7,03 5,62 4,68 13,09 -17,64 14,05
 x3.00 11,04 1 17,68 11,79 8,84 7,07 5,89 16,77 -22,69 17,68
 Z350x75/65x1.50 9,66 1 7,62 5,08 3,81 3,05 2,54 6,73 -9,04 7,62
 x2.00 12,80 1 12,41 8,27 6,20 4,96 4,14 11,48 -14,84 12,41
 x2.50 15,90 1 16,85 11,23 8,43 6,74 5,62 15,91 -20,82 16,85
 x3.00 19,03 1 21,30 14,20 10,65 8,52 7,10 20,25 -26,74 21,30
 Z400x75/65x1.50 10,59 1 8,65 5,77 4,33 3,46 2,88 7,58 -9,42 8,65
 x2.00 14,04 1 14,04 9,36 7,02 5,62 4,68 13,22 -15,73 14,04
 x2.50 17,45 1 20,11 13,41 10,06 8,04 6,70 18,74 -23,07 20,11
 x3.00 20,89 1 25,00 16,67 12,50 10,00 8,33 23,97 -30,96 25,00
 Z280x85/75x1.50 8,76 1 5,89 3,93 2,95 2,36 1,96 5,17 -8,33 5,89
 x2.00 11,60 1 9,85 6,57 4,92 3,94 3,28 9,12 -12,96 9,85
 x2.50 14,40 1 14,09 9,39 7,04 5,63 4,70 13,38 -17,41 14,09
 x3.00 17,16 1 17,83 11,88 8,91 7,13 5,94 16,97 -22,04 17,83
 Z350x85/75x1.50 10,07 1 7,23 4,82 3,62 2,89 2,41 6,43 -9,17 7,23
 x2.00 13,35 1 12,31 8,21 6,16 4,93 4,11 11,59 -15,23 12,31
 x2.50 16,58 1 17,72 11,81 8,86 7,09 5,91 16,97 -22,05 17,72
 x3.00 19,77 1 23,46 15,64 11,73 9,39 7,82 22,52 -27,97 23,46
 Z400x85/75x1.50 11,00 1 8,19 5,46 4,10 3,28 2,73 7,29 -9,55 8,19
 x2.00 14,59 1 14,15 9,43 7,07 5,66 4,72 13,32 -16,04 14,15
 x2.50 18,14 1 20,65 13,76 10,32 8,26 6,88 19,55 -23,62 20,65
 x3.00 21,64 1 27,44 18,29 13,72 10,97 9,15 26,60 -32,06 27,44
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,45 0,97 0,73 0,58 0,49 1,18 -1,80 1,04
 x2.00 3,52 1 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,66 -2,42 1,35
 x2.50 4,40 1 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,14 -3,08 1,63
 x3.00 5,16 1 2,86 1,90 1,43 1,14 0,95 2,56 -3,79 1,89
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,76 -2,94 2,23
 x2.00 4,32 1 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,53 -4,16 3,01
 x2.50 5,34 1 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 3,24 -5,10 3,70
 x3.00 6,41 1 4,37 2,91 2,18 1,75 1,46 3,92 -6,02 4,37
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,20 -4,00 2,81
 x2.00 5,09 1 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,39 -5,56 4,01
 Z280x53/48x1.50 7,48 1 3,63 2,42 1,81 1,45 1,21 2,77 -5,46 3,63
 x2.00 9,89 1 5,16 3,44 2,58 2,07 1,72 4,39 -7,64 5,16
 Z200x55/48x2.50 9,84 1 5,03 3,35 2,51 2,01 1,68 4,43 -7,06 5,03
 x3.00 11,69 1 5,89 3,92 2,94 2,36 1,96 5,22 -8,29 5,89
 Z280x55/48x2.50 12,32 1 6,82 4,55 3,41 2,73 2,27 6,01 -10,42 6,82
 x3.00 14,66 1 8,12 5,41 4,06 3,25 2,71 7,23 -12,39 8,12
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,29 -1,98 1,25
 x2.00 4,00 1 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,01 -2,79 1,63
 x2.50 4,90 1 2,77 1,85 1,39 1,11 0,93 2,51 -3,47 1,96
 x3.00 5,88 1 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,07 -4,31 2,30
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,07 -3,28 2,43
 x2.00 4,80 1 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,21 -4,74 3,68
 x2.50 5,90 1 4,49 3,00 2,25 1,80 1,50 4,04 -5,90 4,49
 x3.00 7,08 1 5,39 3,59 2,69 2,16 1,80 4,94 -7,26 5,39
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,93 1,96 1,47 1,17 0,98 2,55 -4,02 2,93
 x2.00 5,28 1 4,53 3,02 2,26 1,81 1,51 4,00 -5,87 4,53
 x2.50 6,52 1 5,53 3,69 2,77 2,21 1,84 4,95 -7,51 5,53
 x3.00 7,80 1 6,67 4,45 3,33 2,67 2,22 6,09 -9,23 6,67
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 3,26 2,18 1,63 1,31 1,09 2,85 -4,52 3,26
 x2.00 5,60 1 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,49 -6,60 5,02
 x2.50 6,90 1 6,24 4,16 3,12 2,50 2,08 5,68 -8,65 6,24
 x3.00 8,28 1 7,51 5,01 3,76 3,01 2,50 6,87 -10,63 7,51
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 3,54 -5,76 4,20
 x2.00 6,40 1 6,18 4,12 3,09 2,47 2,06 5,50 -8,39 6,18
 x2.50 7,90 1 7,98 5,32 3,99 3,19 2,66 7,31 -11,12 7,98
 x3.00 9,48 1 9,70 6,47 4,85 3,88 3,23 8,99 -14,21 9,70
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 3,67 -5,92 4,20
 x2.00 6,59 1 6,61 4,40 3,30 2,64 2,20 5,95 -8,67 6,61
 x2.50 8,16 1 8,63 5,75 4,32 3,45 2,88 7,99 -11,56 8,63
 x3.00 9,79 1 10,54 7,03 5,27 4,22 3,51 9,85 -14,72 10,54
 Z280x75/65x1.50 8,32 1 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,11 -6,66 4,72
 x2.00 11,01 1 7,40 4,93 3,70 2,96 2,47 6,68 -9,74 7,40
 x2.50 13,66 1 9,70 6,46 4,85 3,88 3,23 8,88 -13,05 9,70
 x3.00 16,34 1 12,14 8,09 6,07 4,86 4,05 11,33 -16,69 12,14
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 5,18 3,46 2,59 2,07 1,73 4,51 -7,18 5,18
 x2.00 7,44 1 8,05 5,37 4,03 3,22 2,68 7,31 -10,53 8,05
 x2.50 9,20 1 10,58 7,05 5,29 4,23 3,53 9,82 -14,15 10,58
 x3.00 11,04 1 13,30 8,87 6,65 5,32 4,43 12,54 -18,17 13,30
 Z350x75/65x1.50 9,66 1 6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 5,31 -7,75 6,02
 x2.00 12,80 1 9,74 6,49 4,87 3,90 3,25 8,73 -12,42 9,74
 x2.50 15,90 1 12,56 8,37 6,28 5,02 4,19 11,77 -16,65 12,56
 x3.00 19,03 1 15,88 10,58 7,94 6,35 5,29 15,00 -21,45 15,88
 Z400x75/65x1.50 10,59 1 6,83 4,55 3,41 2,73 2,28 5,99 -8,16 6,83
 x2.00 14,04 1 11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 10,21 -13,45 11,28
 x2.50 17,45 1 14,91 9,94 7,45 5,96 4,97 13,80 -19,28 14,91
 x3.00 20,89 1 18,55 12,36 9,27 7,42 6,18 17,67 -24,77 18,55
 Z280x85/75x1.50 8,76 1 4,65 3,10 2,33 1,86 1,55 4,13 -6,72 4,65
 x2.00 11,60 1 7,78 5,19 3,89 3,11 2,60 7,27 -10,58 7,78
 x2.50 14,40 1 11,07 7,38 5,53 4,43 3,69 10,34 -13,98 11,07
 x3.00 17,16 1 13,65 9,10 6,82 5,46 4,55 12,91 -17,66 13,65
 Z350x85/75x1.50 10,07 1 5,71 3,81 2,86 2,29 1,90 5,02 -7,87 5,71
 x2.00 13,35 1 9,91 6,61 4,96 3,97 3,30 9,17 -12,97 9,91
 x2.50 16,58 1 14,02 9,35 7,01 5,61 4,67 13,43 -17,69 14,02
 x3.00 19,77 1 17,82 11,88 8,91 7,13 5,94 17,03 -22,48 17,82
 Z400x85/75x1.50 11,00 1 6,46 4,31 3,23 2,59 2,15 5,64 -8,28 6,46
 x2.00 14,59 1 11,38 7,59 5,69 4,55 3,79 10,54 -13,78 11,38
 x2.50 18,14 1 16,34 10,89 8,17 6,54 5,45 15,47 -20,08 16,34
 x3.00 21,64 1 20,91 13,94 10,45 8,36 6,97 20,06 -25,96 20,91
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ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 0,96 -1,47 0,75
 x2.00 3,52 1 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,37 -1,98 0,97
 x2.50 4,40 1 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,76 -2,52 1,17
 x3.00 5,16 1 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,09 -3,10 1,36
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,81 1,21 0,90 0,72 0,60 1,44 -2,41 1,81
 x2.00 4,32 1 2,45 1,63 1,22 0,98 0,82 2,05 -3,28 2,45
 x2.50 5,34 1 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,62 -4,00 3,01
 x3.00 6,41 1 3,55 2,37 1,77 1,42 1,18 3,17 -4,71 3,55
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 1,78 -3,10 2,25
 x2.00 5,09 1 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 2,70 -4,27 3,22
 Z280x53/48x1.50 7,48 1 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,13 -4,06 2,82
 x2.00 9,89 1 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,32 -5,69 4,05
 Z200x55/48x2.50 9,84 1 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,47 -5,39 4,05
 x3.00 11,69 1 4,73 3,16 2,37 1,89 1,58 4,18 -6,28 4,73
 Z280x55/48x2.50 12,32 1 5,36 3,58 2,68 2,15 1,79 4,66 -7,71 5,36
 x3.00 14,66 1 6,35 4,23 3,18 2,54 2,12 5,60 -9,00 6,35
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,04 -1,62 0,90
 x2.00 4,00 1 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,64 -2,28 1,17
 x2.50 4,90 1 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,06 -2,84 1,41
 x3.00 5,88 1 2,72 1,82 1,36 1,09 0,91 2,51 -3,53 1,65
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,68 -2,68 1,96
 x2.00 4,80 1 2,99 1,99 1,50 1,20 1,00 2,61 -3,88 2,99
 x2.50 5,90 1 3,66 2,44 1,83 1,46 1,22 3,27 -4,82 3,66
 x3.00 7,08 1 4,37 2,91 2,18 1,75 1,46 4,00 -5,93 4,37
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,08 -3,29 2,37
 x2.00 5,28 1 3,66 2,44 1,83 1,47 1,22 3,17 -4,80 3,66
 x2.50 6,52 1 4,48 2,99 2,24 1,79 1,49 4,00 -6,14 4,48
 x3.00 7,80 1 5,37 3,58 2,69 2,15 1,79 4,89 -7,54 5,37
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 2,64 1,76 1,32 1,05 0,88 2,29 -3,70 2,64
 x2.00 5,60 1 4,04 2,70 2,02 1,62 1,35 3,61 -5,40 4,04
 x2.50 6,90 1 5,04 3,36 2,52 2,02 1,68 4,49 -7,06 5,04
 x3.00 8,28 1 6,06 4,04 3,03 2,42 2,02 5,50 -8,65 6,06
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 2,75 -4,73 3,38
 x2.00 6,40 1 4,90 3,27 2,45 1,96 1,63 4,34 -6,87 4,90
 x2.50 7,90 1 6,35 4,23 3,17 2,54 2,12 5,78 -9,12 6,35
 x3.00 9,48 1 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 6,95 -11,25 7,70
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 3,40 2,26 1,70 1,36 1,13 2,97 -4,86 3,40
 x2.00 6,59 1 5,24 3,50 2,62 2,10 1,75 4,70 -7,11 5,24
 x2.50 8,16 1 6,87 4,58 3,44 2,75 2,29 6,34 -9,46 6,87
 x3.00 9,79 1 8,38 5,59 4,19 3,35 2,79 7,65 -12,04 8,38
 Z280x75/65x1.50 8,32 1 3,82 2,54 1,91 1,53 1,27 3,35 -5,48 3,82
 x2.00 11,01 1 5,79 3,86 2,89 2,32 1,93 5,20 -7,99 5,79
 x2.50 13,66 1 7,63 5,08 3,81 3,05 2,54 6,97 -10,69 7,63
 x3.00 16,34 1 9,52 6,35 4,76 3,81 3,17 8,84 -13,66 9,52
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 4,19 2,79 2,10 1,68 1,40 3,62 -5,92 4,19
 x2.00 7,44 1 6,23 4,16 3,12 2,49 2,08 5,62 -8,80 6,23
 x2.50 9,20 1 8,24 5,49 4,12 3,29 2,75 7,62 -11,60 8,24
 x3.00 11,04 1 10,36 6,91 5,18 4,14 3,45 9,72 -14,88 10,36
 Z350x75/65x1.50 9,66 1 4,86 3,24 2,43 1,95 1,62 4,26 -6,70 4,86
 x2.00 12,80 1 7,40 4,94 3,70 2,96 2,47 6,57 -10,18 7,40
 x2.50 15,90 1 9,59 6,39 4,80 3,84 3,20 8,92 -13,90 9,59
 x3.00 19,03 1 12,13 8,09 6,07 4,85 4,04 11,37 -17,59 12,13
 Z400x75/65x1.50 10,59 1 5,52 3,68 2,76 2,21 1,84 4,84 -7,13 5,52
 x2.00 14,04 1 8,58 5,72 4,29 3,43 2,86 7,60 -11,63 8,58
 x2.50 17,45 1 11,25 7,50 5,63 4,50 3,75 10,33 -15,79 11,25
 x3.00 20,89 1 14,02 9,35 7,01 5,61 4,67 13,26 -20,29 14,02
 Z280x85/75x1.50 8,76 1 3,76 2,51 1,88 1,51 1,25 3,33 -5,46 3,76
 x2.00 11,60 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 5,88 -8,69 6,30
 x2.50 14,40 1 8,71 5,81 4,36 3,49 2,91 8,14 -11,47 8,71
 x3.00 17,16 1 10,77 7,18 5,38 4,31 3,59 10,12 -14,47 10,77
 Z350x85/75x1.50 10,07 1 4,62 3,08 2,31 1,85 1,54 4,09 -6,70 4,62
 x2.00 13,35 1 8,03 5,35 4,01 3,21 2,68 7,42 -10,85 8,03
 x2.50 16,58 1 11,09 7,39 5,55 4,44 3,70 10,45 -14,50 11,09
 x3.00 19,77 1 13,80 9,20 6,90 5,52 4,60 13,13 -18,46 13,80
 Z400x85/75x1.50 11,00 1 5,23 3,48 2,61 2,09 1,74 4,60 -7,24 5,23
 x2.00 14,59 1 9,22 6,14 4,61 3,69 3,07 8,53 -11,96 9,22
 x2.50 18,14 1 13,13 8,76 6,57 5,25 4,38 12,23 -16,76 13,13
 x3.00 21,64 1 16,10 10,73 8,05 6,44 5,37 15,38 -21,26 16,10
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,78 -1,23 0,55
 x2.00 3,52 2 1,27 0,84 0,63 0,51 0,42 1,09 -1,65 0,71
 x2.50 4,40 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,43 -2,10 0,86
 x3.00 5,16 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,76 -2,58 1,00
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,17 -2,00 1,44
 x2.00 4,32 2 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,67 -2,83 1,93
 x2.50 5,34 2 2,39 1,60 1,20 0,96 0,80 2,14 -3,58 2,35
 x3.00 6,41 2 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,58 -4,35 2,75
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,44 -2,73 1,80
 x2.00 5,09 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,15 -3,95 2,57
 Z280x53/48x1.50 7,48 2 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 1,94 -4,01 2,51
 x2.00 9,89 2 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 3,02 -5,84 3,52
 Z200x55/48x2.50 9,84 2 3,21 2,14 1,61 1,29 1,07 2,81 -5,26 3,21
 x3.00 11,69 2 3,77 2,51 1,88 1,51 1,26 3,40 -6,45 3,77
 Z280x55/48x2.50 12,32 2 4,64 3,09 2,32 1,86 1,55 4,17 -7,71 4,64
 x3.00 14,66 2 5,59 3,73 2,80 2,24 1,86 5,06 -9,83 5,59
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,85 -1,35 0,66
 x2.00 4,00 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,38 -1,90 0,86
 x2.50 4,90 2 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,75 -2,37 1,04
 x3.00 5,88 2 2,31 1,54 1,15 0,92 0,77 2,16 -2,94 1,22
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,39 -2,24 1,61
 x2.00 4,80 2 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,20 -3,23 2,30
 x2.50 5,90 2 3,04 2,03 1,52 1,22 1,01 2,78 -4,02 2,79
 x3.00 7,08 2 3,69 2,46 1,84 1,47 1,23 3,44 -4,94 3,28
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,72 -2,74 1,95
 x2.00 5,28 2 3,05 2,03 1,52 1,22 1,02 2,67 -4,00 3,05
 x2.50 6,52 2 3,74 2,49 1,87 1,49 1,25 3,39 -5,11 3,74
 x3.00 7,80 2 4,51 3,01 2,26 1,81 1,51 4,19 -6,27 4,51
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 2,17 1,45 1,08 0,87 0,72 1,92 -3,09 2,17
 x2.00 5,60 2 3,39 2,26 1,70 1,36 1,13 3,02 -4,50 3,39
 x2.50 6,90 2 4,24 2,83 2,12 1,70 1,41 3,83 -5,88 4,24
 x3.00 8,28 2 5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,74 -7,23 5,12
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,42 -3,95 2,79
 x2.00 6,40 2 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 3,92 -5,73 4,32
 x2.50 7,90 2 5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,09 -7,58 5,58
 x3.00 9,48 2 6,87 4,58 3,44 2,75 2,29 6,31 -9,67 6,87
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,80 1,86 1,40 1,12 0,93 2,47 -4,07 2,80
 x2.00 6,59 2 4,49 2,99 2,24 1,79 1,50 4,16 -5,93 4,49
 x2.50 8,16 2 6,11 4,07 3,06 2,44 2,04 5,66 -7,89 6,11
 x3.00 9,79 2 7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 7,00 -10,03 7,56
 Z280x75/65x1.50 8,32 2 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,77 -4,56 3,14
 x2.00 11,01 2 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,68 -6,68 5,02
 x2.50 13,66 2 6,96 4,64 3,48 2,79 2,32 6,54 -8,92 6,96
 x3.00 16,34 2 8,78 5,85 4,39 3,51 2,93 8,19 -11,38 8,78
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 3,45 2,30 1,73 1,38 1,15 3,04 -4,96 3,45
 x2.00 7,44 2 5,50 3,67 2,75 2,20 1,83 5,15 -7,36 5,50
 x2.50 9,20 2 7,64 5,10 3,82 3,06 2,55 7,21 -9,68 7,64
 x3.00 11,04 2 9,67 6,45 4,84 3,87 3,22 9,18 -12,41 9,67
 Z350x75/65x1.50 9,66 2 4,01 2,67 2,00 1,60 1,34 3,52 -5,80 4,01
 x2.00 12,80 2 6,55 4,37 3,27 2,62 2,18 6,05 -8,67 6,55
 x2.50 15,90 2 9,15 6,10 4,57 3,66 3,05 8,69 -11,63 9,15
 x3.00 19,03 2 11,62 7,75 5,81 4,65 3,87 11,13 -14,69 11,62
 Z400x75/65x1.50 10,59 2 4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 3,96 -6,27 4,55
 x2.00 14,04 2 7,53 5,02 3,77 3,01 2,51 6,97 -9,82 7,53
 x2.50 17,45 2 10,88 7,25 5,44 4,35 3,63 10,20 -13,44 10,88
 x3.00 20,89 2 13,58 9,06 6,79 5,43 4,53 13,09 -17,27 13,58
 Z280x85/75x1.50 8,76 2 3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,75 -4,53 3,10
 x2.00 11,60 2 5,20 3,46 2,60 2,08 1,73 4,85 -7,27 5,20
 x2.50 14,40 2 7,46 4,97 3,73 2,98 2,49 7,08 -9,58 7,46
 x3.00 17,16 2 9,95 6,63 4,97 3,98 3,32 9,32 -12,07 9,95
 Z350x85/75x1.50 10,07 2 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,38 -5,55 3,81
 x2.00 13,35 2 6,63 4,42 3,31 2,65 2,21 6,13 -9,22 6,63
 x2.50 16,58 2 9,38 6,25 4,69 3,75 3,13 8,98 -12,13 9,38
 x3.00 19,77 2 12,64 8,43 6,32 5,06 4,21 12,20 -15,43 12,64
 Z400x85/75x1.50 11,00 2 4,31 2,87 2,15 1,72 1,44 3,81 -6,28 4,31
 x2.00 14,59 2 7,61 5,07 3,80 3,04 2,54 7,04 -10,46 7,61
 x2.50 18,14 2 10,93 7,29 5,47 4,37 3,64 10,35 -13,99 10,93
 x3.00 21,64 2 14,54 9,69 7,27 5,82 4,85 14,10 -17,78 14,54
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ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,65 -1,04 0,42
 x2.00 3,52 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,93 -1,39 0,54
 x2.50 4,40 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,17 -1,77 0,65
 x3.00 5,16 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,46 -2,18 0,75
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 0,97 -1,69 1,13
 x2.00 4,32 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,39 -2,39 1,47
 x2.50 5,34 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,77 -3,02 1,79
 x3.00 6,41 2 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,14 -3,64 2,10
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,46 0,97 0,73 0,59 0,49 1,16 -2,31 1,46
 x2.00 5,09 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,75 -3,35 2,10
 Z280x53/48x1.50 7,48 2 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,45 -3,40 1,93
 x2.00 9,89 2 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,30 -4,85 2,73
 Z200x55/48x2.50 9,84 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,29 -4,40 2,62
 x3.00 11,69 2 3,06 2,04 1,53 1,22 1,02 2,76 -5,20 3,06
 Z280x55/48x2.50 12,32 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,17 -6,57 3,60
 x3.00 14,66 2 4,27 2,85 2,14 1,71 1,42 3,83 -8,08 4,27
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,71 -1,15 0,50
 x2.00 4,00 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,14 -1,61 0,65
 x2.50 4,90 2 1,59 1,06 0,80 0,64 0,53 1,47 -2,01 0,78
 x3.00 5,88 2 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,81 -2,49 0,92
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,17 -1,89 1,34
 x2.00 4,80 2 2,06 1,38 1,03 0,83 0,69 1,83 -2,74 1,75
 x2.50 5,90 2 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,31 -3,40 2,12
 x3.00 7,08 2 3,07 2,05 1,53 1,23 1,02 2,86 -4,18 2,50
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,63 1,09 0,81 0,65 0,54 1,44 -2,32 1,63
 x2.00 5,28 2 2,51 1,68 1,26 1,01 0,84 2,20 -3,39 2,51
 x2.50 6,52 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,79 -4,33 3,08
 x3.00 7,80 2 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,45 -5,31 3,72
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,81 1,21 0,91 0,73 0,60 1,59 -2,62 1,81
 x2.00 5,60 2 2,77 1,85 1,39 1,11 0,92 2,46 -3,81 2,77
 x2.50 6,90 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,12 -4,98 3,46
 x3.00 8,28 2 4,17 2,78 2,08 1,67 1,39 3,85 -6,12 4,17
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 2,34 1,56 1,17 0,93 0,78 1,97 -3,36 2,34
 x2.00 6,40 2 3,44 2,29 1,72 1,38 1,15 3,09 -4,86 3,44
 x2.50 7,90 2 4,45 2,97 2,22 1,78 1,48 4,02 -6,41 4,45
 x3.00 9,48 2 5,43 3,62 2,72 2,17 1,81 4,98 -8,18 5,43
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,06 -3,43 2,34
 x2.00 6,59 2 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,41 -5,03 3,75
 x2.50 8,16 2 4,90 3,27 2,45 1,96 1,63 4,52 -6,68 4,90
 x3.00 9,79 2 6,03 4,02 3,01 2,41 2,01 5,57 -8,49 6,03
 Z280x75/65x1.50 8,32 2 2,63 1,75 1,32 1,05 0,88 2,32 -3,85 2,63
 x2.00 11,01 2 4,21 2,80 2,10 1,68 1,40 3,87 -5,76 4,21
 x2.50 13,66 2 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 5,19 -7,55 5,55
 x3.00 16,34 2 6,99 4,66 3,50 2,80 2,33 6,47 -9,64 6,99
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,55 -4,22 2,89
 x2.00 7,44 2 4,61 3,07 2,30 1,84 1,54 4,25 -6,25 4,61
 x2.50 9,20 2 6,09 4,06 3,04 2,43 2,03 5,71 -8,21 6,09
 x3.00 11,04 2 7,69 5,13 3,85 3,08 2,57 7,24 -10,51 7,69
 Z350x75/65x1.50 9,66 2 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 2,95 -4,89 3,36
 x2.00 12,80 2 5,49 3,66 2,74 2,20 1,83 5,07 -7,38 5,49
 x2.50 15,90 2 7,26 4,84 3,63 2,90 2,42 6,86 -9,88 7,26
 x3.00 19,03 2 9,23 6,15 4,61 3,69 3,08 8,79 -12,45 9,23
 Z400x75/65x1.50 10,59 2 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,33 -5,54 3,81
 x2.00 14,04 2 6,32 4,21 3,16 2,53 2,11 5,84 -8,49 6,32
 x2.50 17,45 2 8,65 5,77 4,33 3,46 2,88 8,05 -11,43 8,65
 x3.00 20,89 2 10,77 7,18 5,39 4,31 3,59 10,34 -14,66 10,77
 Z280x85/75x1.50 8,76 2 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,30 -3,82 2,59
 x2.00 11,60 2 4,35 2,90 2,18 1,74 1,45 4,07 -6,17 4,35
 x2.50 14,40 2 6,25 4,17 3,13 2,50 2,09 5,94 -8,12 6,25
 x3.00 17,16 2 8,06 5,37 4,03 3,23 2,69 7,60 -10,23 8,06
 Z350x85/75x1.50 10,07 2 3,19 2,12 1,59 1,28 1,06 2,83 -4,67 3,19
 x2.00 13,35 2 5,56 3,70 2,78 2,22 1,85 5,14 -7,85 5,56
 x2.50 16,58 2 7,87 5,24 3,93 3,15 2,62 7,54 -10,49 7,87
 x3.00 19,77 2 10,55 7,04 5,28 4,22 3,52 10,12 -13,09 10,55
 Z400x85/75x1.50 11,00 2 3,61 2,40 1,80 1,44 1,20 3,20 -5,29 3,61
 x2.00 14,59 2 6,38 4,25 3,19 2,55 2,13 5,90 -8,87 6,38
 x2.50 18,14 2 9,17 6,12 4,59 3,67 3,06 8,69 -12,10 9,17
 x3.00 21,64 2 12,20 8,13 6,10 4,88 4,07 11,84 -15,37 12,20
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,55 -0,89 0,32
 x2.00 3,52 2 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,20 0,41
 x2.50 4,40 2 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,52 0,50
 x3.00 5,16 2 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,21 -1,87 0,57
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,81 -1,45 0,88
 x2.00 4,32 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,17 -2,05 1,14
 x2.50 5,34 2 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,49 -2,54 1,39
 x3.00 6,41 2 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,79 -3,01 1,63
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 0,96 -2,00 1,22
 x2.00 5,09 2 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,46 -2,80 1,75
 Z280x53/48x1.50 7,48 2 1,51 1,00 0,75 0,60 0,50 1,12 -2,77 1,51
 x2.00 9,89 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,81 -3,88 2,18
 Z200x55/48x2.50 9,84 2 2,19 1,46 1,09 0,87 0,73 1,91 -3,56 2,19
 x3.00 11,69 2 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,29 -4,18 2,55
 Z280x55/48x2.50 12,32 2 2,89 1,92 1,44 1,15 0,96 2,49 -5,29 2,89
 x3.00 14,66 2 3,39 2,26 1,69 1,35 1,13 2,95 -6,34 3,39
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,59 -0,98 0,38
 x2.00 4,00 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,98 -1,39 0,50
 x2.50 4,90 2 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,25 -1,73 0,60
 x3.00 5,88 2 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,53 -2,14 0,70
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 0,98 -1,63 1,04
 x2.00 4,80 2 1,75 1,16 0,87 0,70 0,58 1,55 -2,35 1,36
 x2.50 5,90 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,96 -2,92 1,65
 x3.00 7,08 2 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,41 -3,59 1,95
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,21 -2,00 1,38
 x2.00 5,28 2 2,11 1,41 1,06 0,85 0,70 1,85 -2,91 2,11
 x2.50 6,52 2 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,35 -3,71 2,56
 x3.00 7,80 2 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,90 -4,55 3,03
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,31 -2,25 1,53
 x2.00 5,60 2 2,32 1,54 1,16 0,93 0,77 2,05 -3,27 2,32
 x2.50 6,90 2 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,61 -4,27 2,89
 x3.00 8,28 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,21 -5,25 3,48
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,91 1,28 0,96 0,77 0,64 1,57 -2,89 1,91
 x2.00 6,40 2 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,50 -4,17 2,80
 x2.50 7,90 2 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,26 -5,50 3,63
 x3.00 9,48 2 4,41 2,94 2,20 1,76 1,47 4,03 -7,02 4,41
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,75 -2,94 1,98
 x2.00 6,59 2 3,05 2,04 1,53 1,22 1,02 2,76 -4,32 3,05
 x2.50 8,16 2 4,01 2,68 2,01 1,61 1,34 3,68 -5,73 4,01
 x3.00 9,79 2 4,91 3,27 2,45 1,96 1,64 4,53 -7,28 4,91
 Z280x75/65x1.50 8,32 2 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,97 -3,29 2,23
 x2.00 11,01 2 3,41 2,28 1,71 1,37 1,14 3,10 -4,95 3,41
 x2.50 13,66 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,17 -6,48 4,50
 x3.00 16,34 2 5,65 3,77 2,83 2,26 1,88 5,19 -8,27 5,65
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 2,16 -3,61 2,45
 x2.00 7,44 2 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,39 -5,38 3,72
 x2.50 9,20 2 4,90 3,27 2,45 1,96 1,63 4,57 -7,05 4,90
 x3.00 11,04 2 6,20 4,13 3,10 2,48 2,07 5,78 -9,02 6,20
 Z350x75/65x1.50 9,66 2 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,50 -4,18 2,85
 x2.00 12,80 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,04 -6,35 4,50
 x2.50 15,90 2 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,46 -8,49 5,82
 x3.00 19,03 2 7,39 4,93 3,69 2,96 2,46 7,00 -10,69 7,39
 Z400x75/65x1.50 10,59 2 3,23 2,15 1,62 1,29 1,08 2,82 -4,73 3,23
 x2.00 14,04 2 5,26 3,51 2,63 2,10 1,75 4,72 -7,32 5,26
 x2.50 17,45 2 6,91 4,60 3,45 2,76 2,30 6,39 -9,84 6,91
 x3.00 20,89 2 8,61 5,74 4,30 3,44 2,87 8,21 -12,60 8,61
 Z280x85/75x1.50 8,76 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 1,95 -3,27 2,20
 x2.00 11,60 2 3,70 2,46 1,85 1,48 1,23 3,45 -5,31 3,70
 x2.50 14,40 2 5,32 3,54 2,66 2,13 1,77 5,00 -6,98 5,32
 x3.00 17,16 2 6,59 4,40 3,30 2,64 2,20 6,18 -8,78 6,59
 Z350x85/75x1.50 10,07 2 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,40 -4,00 2,70
 x2.00 13,35 2 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,36 -6,77 4,72
 x2.50 16,58 2 6,69 4,46 3,34 2,68 2,23 6,41 -9,02 6,69
 x3.00 19,77 2 8,58 5,72 4,29 3,43 2,86 8,22 -11,24 8,58
 Z400x85/75x1.50 11,00 2 3,06 2,04 1,53 1,22 1,02 2,72 -4,52 3,06
 x2.00 14,59 2 5,42 3,61 2,71 2,17 1,81 5,01 -7,78 5,42
 x2.50 18,14 2 7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,39 -10,43 7,80
 x3.00 21,64 2 10,03 6,69 5,02 4,01 3,34 9,67 -13,22 10,03
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ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,47 -0,77 0,25
 x2.00 3,52 2 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,67 -1,04 0,32
 x2.50 4,40 2 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,86 -1,32 0,38
 x3.00 5,16 2 1,15 0,77 0,57 0,46 0,38 1,05 -1,63 0,44
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,69 -1,26 0,70
 x2.00 4,32 2 1,16 0,77 0,58 0,47 0,39 0,99 -1,75 0,90
 x2.50 5,34 2 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,27 -2,15 1,10
 x3.00 6,41 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,53 -2,53 1,28
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,81 -1,67 1,04
 x2.00 5,09 2 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,23 -2,32 1,49
 Z280x53/48x1.50 7,48 2 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 0,90 -2,25 1,23
 x2.00 9,89 2 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,47 -3,15 1,79
 Z200x55/48x2.50 9,84 2 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,62 -2,94 1,85
 x3.00 11,69 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,94 -3,44 2,16
 Z280x55/48x2.50 12,32 2 2,39 1,59 1,19 0,95 0,80 2,00 -4,29 2,39
 x3.00 14,66 2 2,77 1,85 1,39 1,11 0,93 2,41 -5,07 2,77
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,59 0,39 0,29 0,24 0,20 0,51 -0,86 0,30
 x2.00 4,00 2 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,84 -1,21 0,39
 x2.50 4,90 2 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,06 -1,50 0,47
 x3.00 5,88 2 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,28 -1,86 0,54
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,84 -1,41 0,82
 x2.00 4,80 2 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,33 -2,04 1,08
 x2.50 5,90 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,67 -2,53 1,30
 x3.00 7,08 2 2,21 1,48 1,11 0,89 0,74 2,06 -3,12 1,54
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,02 -1,73 1,18
 x2.00 5,28 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,58 -2,52 1,67
 x2.50 6,52 2 2,21 1,47 1,11 0,89 0,74 2,01 -3,22 2,03
 x3.00 7,80 2 2,66 1,78 1,33 1,07 0,89 2,47 -3,95 2,40
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,09 -1,95 1,32
 x2.00 5,60 2 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,74 -2,84 1,97
 x2.50 6,90 2 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,22 -3,70 2,46
 x3.00 8,28 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,73 -4,55 2,95
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,28 -2,51 1,58
 x2.00 6,40 2 2,33 1,55 1,17 0,93 0,78 2,07 -3,62 2,33
 x2.50 7,90 2 3,04 2,02 1,52 1,21 1,01 2,71 -4,77 3,04
 x3.00 9,48 2 3,66 2,44 1,83 1,47 1,22 3,35 -6,09 3,66
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,45 -2,54 1,70
 x2.00 6,59 2 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,29 -3,75 2,55
 x2.50 8,16 2 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,06 -4,98 3,36
 x3.00 9,79 2 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,77 -6,32 4,09
 Z280x75/65x1.50 8,32 2 1,91 1,28 0,96 0,77 0,64 1,60 -2,85 1,91
 x2.00 11,01 2 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,53 -4,30 2,81
 x2.50 13,66 2 3,71 2,48 1,86 1,49 1,24 3,43 -5,63 3,71
 x3.00 16,34 2 4,64 3,09 2,32 1,86 1,55 4,26 -7,17 4,64
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,74 -3,12 2,10
 x2.00 7,44 2 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,74 -4,68 3,03
 x2.50 9,20 2 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,72 -6,12 4,02
 x3.00 11,04 2 5,07 3,38 2,54 2,03 1,69 4,69 -7,83 5,07
 Z350x75/65x1.50 9,66 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,06 -3,62 2,44
 x2.00 12,80 2 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,23 -5,53 3,63
 x2.50 15,90 2 4,71 3,14 2,35 1,88 1,57 4,38 -7,38 4,71
 x3.00 19,03 2 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,63 -9,28 5,98
 Z400x75/65x1.50 10,59 2 2,77 1,85 1,39 1,11 0,92 2,39 -4,10 2,77
 x2.00 14,04 2 4,23 2,82 2,11 1,69 1,41 3,76 -6,38 4,23
 x2.50 17,45 2 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 5,10 -8,56 5,55
 x3.00 20,89 2 6,93 4,62 3,47 2,77 2,31 6,57 -10,95 6,93
 Z280x85/75x1.50 8,76 2 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,67 -2,83 1,89
 x2.00 11,60 2 3,17 2,11 1,59 1,27 1,06 2,96 -4,62 3,17
 x2.50 14,40 2 4,41 2,94 2,20 1,76 1,47 4,13 -6,06 4,41
 x3.00 17,16 2 5,47 3,65 2,73 2,19 1,82 5,10 -7,62 5,47
 Z350x85/75x1.50 10,07 2 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,05 -3,46 2,32
 x2.00 13,35 2 4,05 2,70 2,03 1,62 1,35 3,75 -5,90 4,05
 x2.50 16,58 2 5,63 3,76 2,82 2,25 1,88 5,33 -7,85 5,63
 x3.00 19,77 2 7,04 4,69 3,52 2,82 2,35 6,71 -9,77 7,04
 Z400x85/75x1.50 11,00 2 2,63 1,75 1,31 1,05 0,88 2,33 -3,91 2,63
 x2.00 14,59 2 4,66 3,11 2,33 1,86 1,55 4,31 -6,79 4,66
 x2.50 18,14 2 6,69 4,46 3,35 2,68 2,23 6,24 -9,08 6,69
 x3.00 21,64 2 8,21 5,47 4,11 3,29 2,74 7,88 -11,50 8,21
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,49 0,33 0,25 0,20 0,17 0,40 -0,68 0,19
 x2.00 3,52 2 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,58 -0,91 0,25
 x2.50 4,40 2 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,75 -1,16 0,30
 x3.00 5,16 2 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,91 -1,43 0,35
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,59 -1,11 0,56
 x2.00 4,32 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,85 -1,51 0,72
 x2.50 5,34 2 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,07 -1,84 0,88
 x3.00 6,41 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,31 -2,16 1,03
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,89 0,59 0,44 0,35 0,30 0,69 -1,42 0,89
 x2.00 5,09 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,04 -1,96 1,28
 Z280x53/48x1.50 7,48 2 1,03 0,69 0,52 0,41 0,35 0,74 -1,84 1,03
 x2.00 9,89 2 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,23 -2,61 1,51
 Z200x55/48x2.50 9,84 2 1,59 1,06 0,80 0,64 0,53 1,39 -2,47 1,59
 x3.00 11,69 2 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,66 -2,88 1,85
 Z280x55/48x2.50 12,32 2 2,02 1,34 1,01 0,81 0,67 1,68 -3,53 2,02
 x3.00 14,66 2 2,33 1,56 1,17 0,93 0,78 2,02 -4,13 2,33
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,43 -0,76 0,23
 x2.00 4,00 2 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,73 -1,06 0,30
 x2.50 4,90 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,34 0,92 -1,32 0,36
 x3.00 5,88 2 1,21 0,81 0,61 0,49 0,40 1,12 -1,64 0,42
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,72 -1,23 0,66
 x2.00 4,80 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,12 -1,79 0,86
 x2.50 5,90 2 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,45 -2,22 1,04
 x3.00 7,08 2 1,91 1,27 0,96 0,76 0,64 1,77 -2,73 1,23
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,88 -1,52 1,02
 x2.00 5,28 2 1,55 1,04 0,78 0,62 0,52 1,36 -2,21 1,34
 x2.50 6,52 2 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,73 -2,82 1,63
 x3.00 7,80 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,77 2,13 -3,46 1,93
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,15 0,76 0,57 0,46 0,38 0,93 -1,71 1,15
 x2.00 5,60 2 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,50 -2,49 1,69
 x2.50 6,90 2 2,11 1,41 1,06 0,85 0,71 1,91 -3,24 2,11
 x3.00 8,28 2 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,34 -3,95 2,51
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,05 -2,20 1,33
 x2.00 6,40 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,75 -3,17 1,98
 x2.50 7,90 2 2,59 1,72 1,29 1,03 0,86 2,30 -4,20 2,59
 x3.00 9,48 2 3,11 2,07 1,56 1,24 1,04 2,84 -5,14 3,11
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,20 -2,23 1,47
 x2.00 6,59 2 2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 1,94 -3,29 2,16
 x2.50 8,16 2 2,86 1,91 1,43 1,15 0,96 2,61 -4,36 2,86
 x3.00 9,79 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,21 -5,54 3,48
 Z280x75/65x1.50 8,32 2 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,31 -2,50 1,61
 x2.00 11,01 2 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,10 -3,78 2,35
 x2.50 13,66 2 3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,88 -4,94 3,13
 x3.00 16,34 2 3,89 2,60 1,95 1,56 1,30 3,57 -6,29 3,89
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,74 1,16 0,87 0,69 0,58 1,41 -2,73 1,74
 x2.00 7,44 2 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,26 -4,11 2,52
 x2.50 9,20 2 3,35 2,24 1,68 1,34 1,12 3,09 -5,37 3,35
 x3.00 11,04 2 4,23 2,82 2,12 1,69 1,41 3,89 -6,86 4,23
 Z350x75/65x1.50 9,66 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,64 -3,17 2,07
 x2.00 12,80 2 2,97 1,98 1,48 1,19 0,99 2,61 -4,86 2,97
 x2.50 15,90 2 3,86 2,57 1,93 1,54 1,29 3,57 -6,48 3,86
 x3.00 19,03 2 4,90 3,27 2,45 1,96 1,64 4,59 -8,14 4,90
 Z400x75/65x1.50 10,59 2 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 1,90 -3,58 2,40
 x2.00 14,04 2 3,43 2,28 1,71 1,37 1,14 3,01 -5,62 3,43
 x2.50 17,45 2 4,51 3,01 2,25 1,80 1,50 4,11 -7,52 4,51
 x3.00 20,89 2 5,64 3,76 2,82 2,26 1,88 5,31 -9,61 5,64
 Z280x85/75x1.50 8,76 2 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,43 -2,48 1,63
 x2.00 11,60 2 2,75 1,83 1,38 1,10 0,92 2,55 -4,05 2,75
 x2.50 14,40 2 3,71 2,47 1,86 1,48 1,24 3,47 -5,32 3,71
 x3.00 17,16 2 4,61 3,07 2,30 1,84 1,54 4,28 -6,68 4,61
 Z350x85/75x1.50 10,07 2 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,78 -3,03 2,01
 x2.00 13,35 2 3,52 2,34 1,76 1,41 1,17 3,24 -5,19 3,52
 x2.50 16,58 2 4,66 3,11 2,33 1,86 1,55 4,39 -6,89 4,66
 x3.00 19,77 2 5,83 3,89 2,91 2,33 1,94 5,54 -8,57 5,83
 Z400x85/75x1.50 11,00 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,02 -3,42 2,28
 x2.00 14,59 2 4,04 2,69 2,02 1,62 1,35 3,74 -5,95 4,04
 x2.50 18,14 2 5,51 3,67 2,75 2,20 1,84 5,12 -7,98 5,51
 x3.00 21,64 2 6,77 4,51 3,38 2,71 2,26 6,47 -10,09 6,77
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ROZPĚTÍ 9,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,14 0,36 -0,60 0,15
 x2.00 3,52 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,51 -0,81 0,20
 x2.50 4,40 3 0,73 0,49 0,36 0,29 0,24 0,66 -1,03 0,24
 x3.00 5,16 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,81 -1,27 0,27
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,54 -0,98 0,45
 x2.00 4,32 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,38 0,58
 x2.50 5,34 3 1,10 0,74 0,55 0,44 0,37 0,99 -1,74 0,71
 x3.00 6,41 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,17 -2,09 0,83
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,64 -1,35 0,81
 x2.00 5,09 3 1,16 0,77 0,58 0,47 0,39 0,98 -1,93 1,16
 Z280x53/48x1.50 7,48 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,81 -1,94 1,06
 x2.00 9,89 3 1,51 1,00 0,75 0,60 0,50 1,28 -2,76 1,51
 Z200x55/48x2.50 9,84 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,29 -2,51 1,46
 x3.00 11,69 3 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,55 -2,97 1,70
 Z280x55/48x2.50 12,32 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,75 -3,77 2,00
 x3.00 14,66 3 2,38 1,59 1,19 0,95 0,79 2,11 -4,58 2,38
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,67 0,18
 x2.00 4,00 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,63 -0,94 0,24
 x2.50 4,90 3 0,89 0,59 0,44 0,35 0,30 0,82 -1,17 0,29
 x3.00 5,88 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,01 -1,45 0,33
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,62 -1,10 0,53
 x2.00 4,80 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,02 -1,58 0,70
 x2.50 5,90 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,31 -1,96 0,84
 x3.00 7,08 3 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,62 -2,41 0,99
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,89 0,59 0,44 0,36 0,30 0,77 -1,35 0,83
 x2.00 5,28 3 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,25 -1,96 1,09
 x2.50 6,52 3 1,74 1,16 0,87 0,69 0,58 1,59 -2,49 1,33
 x3.00 7,80 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,96 -3,06 1,57
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,87 -1,52 1,00
 x2.00 5,60 3 1,55 1,04 0,78 0,62 0,52 1,40 -2,20 1,42
 x2.50 6,90 3 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,78 -2,87 1,73
 x3.00 8,28 3 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,19 -3,52 2,05
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,09 -1,95 1,26
 x2.00 6,40 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,74 -2,80 1,92
 x2.50 7,90 3 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,30 -3,69 2,50
 x3.00 9,48 3 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,84 -4,70 3,07
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,12 -1,97 1,28
 x2.00 6,59 3 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,91 -2,91 2,07
 x2.50 8,16 3 2,77 1,85 1,39 1,11 0,92 2,58 -3,85 2,77
 x3.00 9,79 3 3,43 2,28 1,71 1,37 1,14 3,19 -4,89 3,43
 Z280x75/65x1.50 8,32 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,25 -2,21 1,44
 x2.00 11,01 3 2,32 1,54 1,16 0,93 0,77 2,15 -3,34 2,32
 x2.50 13,66 3 3,14 2,09 1,57 1,25 1,05 2,93 -4,36 3,14
 x3.00 16,34 3 3,96 2,64 1,98 1,59 1,32 3,72 -5,55 3,96
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,59 1,06 0,79 0,64 0,53 1,40 -2,42 1,59
 x2.00 7,44 3 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,38 -3,63 2,54
 x2.50 9,20 3 3,44 2,29 1,72 1,37 1,15 3,23 -4,74 3,44
 x3.00 11,04 3 4,36 2,91 2,18 1,74 1,45 4,14 -6,06 4,36
 Z350x75/65x1.50 9,66 3 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,62 -2,80 1,85
 x2.00 12,80 3 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,80 -4,30 3,03
 x2.50 15,90 3 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,88 -5,73 4,10
 x3.00 19,03 3 5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,99 -7,19 5,22
 Z400x75/65x1.50 10,59 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,83 -3,16 2,10
 x2.00 14,04 3 3,49 2,33 1,75 1,40 1,16 3,23 -4,98 3,49
 x2.50 17,45 3 4,89 3,26 2,44 1,96 1,63 4,55 -6,65 4,89
 x3.00 20,89 3 6,09 4,06 3,05 2,44 2,03 5,86 -8,50 6,09
 Z280x85/75x1.50 8,76 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,48 1,26 -2,19 1,42
 x2.00 11,60 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,24 -3,59 2,40
 x2.50 14,40 3 3,47 2,31 1,73 1,39 1,16 3,29 -4,71 3,47
 x3.00 17,16 3 4,60 3,07 2,30 1,84 1,53 4,39 -5,91 4,60
 Z350x85/75x1.50 10,07 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,59 1,55 -2,68 1,75
 x2.00 13,35 3 3,07 2,05 1,54 1,23 1,03 2,84 -4,59 3,07
 x2.50 16,58 3 4,36 2,91 2,18 1,75 1,46 4,18 -6,10 4,36
 x3.00 19,77 3 5,90 3,93 2,95 2,36 1,97 5,69 -7,58 5,90
 Z400x85/75x1.50 11,00 3 1,99 1,33 0,99 0,80 0,66 1,76 -3,03 1,99
 x2.00 14,59 3 3,53 2,36 1,77 1,41 1,18 3,27 -5,25 3,53
 x2.50 18,14 3 5,09 3,40 2,55 2,04 1,70 4,83 -7,07 5,09
 x3.00 21,64 3 6,79 4,52 3,39 2,71 2,26 6,59 -8,94 6,79

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 10,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,31 -0,54 0,12
 x2.00 3,52 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,72 0,15
 x2.50 4,40 3 0,64 0,42 0,32 0,25 0,21 0,58 -0,92 0,19
 x3.00 5,16 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,71 -1,13 0,21
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,47 -0,88 0,37
 x2.00 4,32 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,68 -1,23 0,48
 x2.50 5,34 3 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,86 -1,53 0,58
 x3.00 6,41 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,03 -1,81 0,67
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,55 -1,21 0,70
 x2.00 5,09 3 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,85 -1,69 1,00
 Z280x53/48x1.50 7,48 3 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,65 -1,66 0,88
 x2.00 9,89 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,05 -2,34 1,26
 Z200x55/48x2.50 9,84 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,09 -2,14 1,23
 x3.00 11,69 3 1,48 0,98 0,74 0,59 0,49 1,34 -2,52 1,44
 Z280x55/48x2.50 12,32 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,45 -3,19 1,68
 x3.00 14,66 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,75 -3,83 1,98
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,33 -0,60 0,15
 x2.00 4,00 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,20 0,55 -0,84 0,19
 x2.50 4,90 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,72 -1,05 0,23
 x3.00 5,88 3 0,95 0,63 0,47 0,38 0,32 0,89 -1,30 0,26
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,21 0,55 -0,98 0,43
 x2.00 4,80 3 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,90 -1,41 0,57
 x2.50 5,90 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,12 -1,75 0,69
 x3.00 7,08 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,42 -2,15 0,81
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,68 -1,19 0,68
 x2.00 5,28 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,07 -1,74 0,90
 x2.50 6,52 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,38 -2,22 1,09
 x3.00 7,80 3 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,70 -2,72 1,29
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,76 -1,34 0,87
 x2.00 5,60 3 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,21 -1,96 1,17
 x2.50 6,90 3 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,54 -2,55 1,42
 x3.00 8,28 3 2,04 1,36 1,02 0,81 0,68 1,89 -3,14 1,68
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,92 -1,74 1,12
 x2.00 6,40 3 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,47 -2,50 1,64
 x2.50 7,90 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 1,95 -3,29 2,13
 x3.00 9,48 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,40 -4,18 2,60
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,11 0,74 0,56 0,44 0,37 0,99 -1,75 1,11
 x2.00 6,59 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,63 -2,59 1,80
 x2.50 8,16 3 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,19 -3,43 2,37
 x3.00 9,79 3 2,91 1,94 1,46 1,17 0,97 2,71 -4,35 2,91
 Z280x75/65x1.50 8,32 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,11 -1,97 1,25
 x2.00 11,01 3 2,01 1,34 1,01 0,81 0,67 1,83 -2,98 2,01
 x2.50 13,66 3 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,47 -3,88 2,66
 x3.00 16,34 3 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,12 -4,94 3,36
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,21 -2,15 1,40
 x2.00 7,44 3 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,01 -3,24 2,19
 x2.50 9,20 3 2,90 1,93 1,45 1,16 0,97 2,71 -4,22 2,90
 x3.00 11,04 3 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,48 -5,39 3,68
 Z350x75/65x1.50 9,66 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,42 -2,49 1,62
 x2.00 12,80 3 2,67 1,78 1,33 1,07 0,89 2,40 -3,84 2,67
 x2.50 15,90 3 3,45 2,30 1,72 1,38 1,15 3,25 -5,10 3,45
 x3.00 19,03 3 4,39 2,93 2,20 1,76 1,46 4,18 -6,40 4,39
 Z400x75/65x1.50 10,59 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,61 -2,82 1,84
 x2.00 14,04 3 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,81 -4,44 3,07
 x2.50 17,45 3 4,10 2,74 2,05 1,64 1,37 3,81 -5,93 4,10
 x3.00 20,89 3 5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,91 -7,57 5,12
 Z280x85/75x1.50 8,76 3 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,10 -1,95 1,25
 x2.00 11,60 3 2,11 1,41 1,06 0,85 0,70 1,97 -3,20 2,11
 x2.50 14,40 3 3,05 2,03 1,53 1,22 1,02 2,89 -4,20 3,05
 x3.00 17,16 3 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,74 -5,27 3,93
 Z350x85/75x1.50 10,07 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,34 -2,39 1,54
 x2.00 13,35 3 2,71 1,80 1,35 1,08 0,90 2,50 -4,08 2,71
 x2.50 16,58 3 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,68 -5,44 3,84
 x3.00 19,77 3 5,12 3,42 2,56 2,05 1,71 4,92 -6,75 5,12
 Z400x85/75x1.50 11,00 3 1,75 1,16 0,87 0,70 0,58 1,54 -2,69 1,75
 x2.00 14,59 3 3,11 2,07 1,56 1,24 1,04 2,87 -4,67 3,11
 x2.50 18,14 3 4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 4,25 -6,31 4,49
 x3.00 21,64 3 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,79 -7,97 5,98
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ROZPĚTÍ 10,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,27 -0,48 0,09
 x2.00 3,52 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,39 -0,65 0,12
 x2.50 4,40 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,51 -0,83 0,15
 x3.00 5,16 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,63 -1,02 0,17
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,41 -0,79 0,30
 x2.00 4,32 3 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,59 -1,10 0,39
 x2.50 5,34 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,76 -1,35 0,47
 x3.00 6,41 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,91 -1,59 0,55
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,21 0,48 -1,06 0,61
 x2.00 5,09 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,74 -1,46 0,83
 Z280x53/48x1.50 7,48 3 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,54 -1,42 0,74
 x2.00 9,89 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,89 -2,00 1,08
 Z200x55/48x2.50 9,84 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,97 -1,85 1,02
 x3.00 11,69 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,17 -2,17 1,20
 Z280x55/48x2.50 12,32 3 1,43 0,95 0,72 0,57 0,48 1,23 -2,72 1,43
 x3.00 14,66 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,47 -3,23 1,68
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,33 0,22 0,17 0,13 0,11 0,28 -0,54 0,12
 x2.00 4,00 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,49 -0,76 0,15
 x2.50 4,90 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,63 -0,94 0,18
 x3.00 5,88 3 0,83 0,56 0,42 0,33 0,28 0,78 -1,17 0,21
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,56 0,38 0,28 0,23 0,19 0,48 -0,88 0,36
 x2.00 4,80 3 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,80 -1,27 0,47
 x2.50 5,90 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,00 -1,57 0,57
 x3.00 7,08 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,22 -1,93 0,66
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,60 -1,07 0,57
 x2.00 5,28 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,95 -1,57 0,74
 x2.50 6,52 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,21 -2,00 0,90
 x3.00 7,80 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,54 1,50 -2,44 1,07
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,66 -1,21 0,74
 x2.00 5,60 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,04 -1,76 0,97
 x2.50 6,90 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,35 -2,29 1,18
 x3.00 8,28 3 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,66 -2,81 1,40
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,78 -1,54 0,97
 x2.00 6,40 3 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,24 -2,24 1,41
 x2.50 7,90 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,67 -2,95 1,84
 x3.00 9,48 3 2,24 1,49 1,12 0,89 0,75 2,06 -3,75 2,24
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,87 -1,57 0,99
 x2.00 6,59 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,38 -2,33 1,55
 x2.50 8,16 3 2,05 1,36 1,02 0,82 0,68 1,89 -3,08 2,05
 x3.00 9,79 3 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,33 -3,90 2,51
 Z280x75/65x1.50 8,32 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,98 -1,76 1,11
 x2.00 11,01 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,53 -2,67 1,72
 x2.50 13,66 3 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,11 -3,48 2,28
 x3.00 16,34 3 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,66 -4,43 2,87
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,07 -1,93 1,22
 x2.00 7,44 3 1,87 1,24 0,93 0,75 0,62 1,66 -2,91 1,87
 x2.50 9,20 3 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,30 -3,79 2,47
 x3.00 11,04 3 3,13 2,09 1,57 1,25 1,04 2,95 -4,83 3,13
 Z350x75/65x1.50 9,66 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,24 -2,23 1,44
 x2.00 12,80 3 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,01 -3,45 2,25
 x2.50 15,90 3 2,91 1,94 1,46 1,17 0,97 2,73 -4,58 2,91
 x3.00 19,03 3 3,71 2,48 1,86 1,49 1,24 3,52 -5,74 3,71
 Z400x75/65x1.50 10,59 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,39 -2,53 1,63
 x2.00 14,04 3 2,63 1,75 1,31 1,05 0,88 2,35 -3,99 2,63
 x2.50 17,45 3 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,19 -5,32 3,46
 x3.00 20,89 3 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 4,12 -6,79 4,32
 Z280x85/75x1.50 8,76 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,97 -1,75 1,09
 x2.00 11,60 3 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,75 -2,87 1,87
 x2.50 14,40 3 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,56 -3,76 2,70
 x3.00 17,16 3 3,39 2,26 1,69 1,35 1,13 3,20 -4,72 3,39
 Z350x85/75x1.50 10,07 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,20 -2,14 1,36
 x2.00 13,35 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,18 -3,66 2,40
 x2.50 16,58 3 3,41 2,27 1,70 1,36 1,14 3,27 -4,88 3,41
 x3.00 19,77 3 4,38 2,92 2,19 1,75 1,46 4,20 -6,05 4,38
 Z400x85/75x1.50 11,00 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,34 -2,42 1,55
 x2.00 14,59 3 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,50 -4,18 2,76
 x2.50 18,14 3 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,77 -5,67 3,98
 x3.00 21,64 3 5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,94 -7,15 5,12
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 11,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,29 0,20 0,15 0,12 0,10 0,24 -0,44 0,07
 x2.00 3,52 3 0,40 0,26 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,59 0,10
 x2.50 4,40 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,17 0,45 -0,75 0,11
 x3.00 5,16 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,55 -0,92 0,13
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,36 -0,71 0,25
 x2.00 4,32 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,52 -0,98 0,32
 x2.50 5,34 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,67 -1,20 0,39
 x3.00 6,41 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,81 -1,41 0,46
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,42 -0,93 0,53
 x2.00 5,09 3 0,76 0,51 0,38 0,31 0,26 0,65 -1,28 0,69
 Z280x53/48x1.50 7,48 3 0,64 0,42 0,32 0,25 0,21 0,45 -1,23 0,64
 x2.00 9,89 3 0,94 0,62 0,47 0,38 0,31 0,76 -1,73 0,94
 Z200x55/48x2.50 9,84 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,86 -1,62 0,85
 x3.00 11,69 3 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,01 -1,90 1,00
 Z280x55/48x2.50 12,32 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,05 -2,34 1,24
 x3.00 14,66 3 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,27 -2,76 1,45
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,30 0,20 0,15 0,12 0,10 0,25 -0,49 0,09
 x2.00 4,00 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,43 -0,69 0,12
 x2.50 4,90 3 0,61 0,40 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,85 0,14
 x3.00 5,88 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,69 -1,06 0,16
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,42 -0,79 0,29
 x2.00 4,80 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,70 -1,15 0,39
 x2.50 5,90 3 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,89 -1,42 0,47
 x3.00 7,08 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,09 -1,75 0,55
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,20 0,53 -0,98 0,47
 x2.00 5,28 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,85 -1,41 0,62
 x2.50 6,52 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,06 -1,80 0,75
 x3.00 7,80 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,32 -2,21 0,89
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,57 -1,10 0,62
 x2.00 5,60 3 1,04 0,70 0,52 0,42 0,35 0,93 -1,59 0,81
 x2.50 6,90 3 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,19 -2,07 0,99
 x3.00 8,28 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,46 -2,54 1,17
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,66 -1,40 0,82
 x2.00 6,40 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,09 -2,03 1,23
 x2.50 7,90 3 1,61 1,07 0,81 0,64 0,54 1,46 -2,66 1,61
 x3.00 9,48 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,79 -3,36 1,95
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,76 -1,40 0,88
 x2.00 6,59 3 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,21 -2,11 1,35
 x2.50 8,16 3 1,79 1,19 0,90 0,72 0,60 1,65 -2,78 1,79
 x3.00 9,79 3 2,19 1,46 1,09 0,88 0,73 2,03 -3,52 2,19
 Z280x75/65x1.50 8,32 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,84 -1,59 0,99
 x2.00 11,01 3 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,32 -2,38 1,49
 x2.50 13,66 3 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,82 -3,14 1,97
 x3.00 16,34 3 2,47 1,65 1,24 0,99 0,83 2,29 -4,00 2,47
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 0,90 -1,74 1,09
 x2.00 7,44 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,42 -2,63 1,60
 x2.50 9,20 3 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,97 -3,42 2,13
 x3.00 11,04 3 2,69 1,80 1,35 1,08 0,90 2,51 -4,36 2,69
 Z350x75/65x1.50 9,66 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,06 -2,02 1,26
 x2.00 12,80 3 1,91 1,27 0,96 0,76 0,64 1,69 -3,11 1,91
 x2.50 15,90 3 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,31 -4,13 2,48
 x3.00 19,03 3 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 2,98 -5,17 3,16
 Z400x75/65x1.50 10,59 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,26 -2,28 1,45
 x2.00 14,04 3 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 1,97 -3,61 2,22
 x2.50 17,45 3 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,68 -4,80 2,93
 x3.00 20,89 3 3,66 2,44 1,83 1,46 1,22 3,47 -6,12 3,66
 Z280x85/75x1.50 8,76 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,86 -1,58 0,98
 x2.00 11,60 3 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 1,54 -2,60 1,67
 x2.50 14,40 3 2,36 1,57 1,18 0,94 0,79 2,21 -3,40 2,36
 x3.00 17,16 3 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,77 -4,26 2,94
 Z350x85/75x1.50 10,07 3 1,21 0,81 0,61 0,49 0,40 1,07 -1,93 1,21
 x2.00 13,35 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,96 -3,30 2,10
 x2.50 16,58 3 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,85 -4,41 3,01
 x3.00 19,77 3 3,77 2,51 1,88 1,51 1,26 3,60 -5,46 3,77
 Z400x85/75x1.50 11,00 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,20 -2,18 1,38
 x2.00 14,59 3 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,25 -3,77 2,46
 x2.50 18,14 3 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 3,33 -5,12 3,55
 x3.00 21,64 3 4,39 2,93 2,19 1,76 1,46 4,22 -6,45 4,39
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ROZPĚTÍ 12,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,26 0,17 0,13 0,10 0,09 0,21 -0,40 0,06
 x2.00 3,52 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,31 -0,54 0,07
 x2.50 4,40 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,40 -0,69 0,09
 x3.00 5,16 3 0,53 0,35 0,27 0,21 0,18 0,49 -0,84 0,10
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,32 -0,65 0,21
 x2.00 4,32 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,46 -0,88 0,27
 x2.50 5,34 3 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,59 -1,07 0,32
 x3.00 6,41 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,72 -1,26 0,38
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,37 -0,83 0,45
 x2.00 5,09 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,58 -1,14 0,58
 Z280x53/48x1.50 7,48 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,39 -1,08 0,55
 x2.00 9,89 3 0,81 0,54 0,41 0,32 0,27 0,66 -1,51 0,81
 Z200x55/48x2.50 9,84 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,76 -1,43 0,72
 x3.00 11,69 3 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,91 -1,67 0,84
 Z280x55/48x2.50 12,32 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 0,91 -2,04 1,09
 x3.00 14,66 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,10 -2,38 1,26
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,26 0,17 0,13 0,10 0,09 0,22 -0,45 0,07
 x2.00 4,00 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,38 -0,63 0,09
 x2.50 4,90 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,50 -0,78 0,11
 x3.00 5,88 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,61 -0,96 0,13
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,38 -0,72 0,24
 x2.00 4,80 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,63 -1,04 0,32
 x2.50 5,90 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,79 -1,29 0,39
 x3.00 7,08 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,98 -1,59 0,46
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,47 -0,89 0,40
 x2.00 5,28 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,75 -1,29 0,52
 x2.50 6,52 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 0,95 -1,64 0,63
 x3.00 7,80 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,15 -2,00 0,74
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,20 0,50 -1,00 0,52
 x2.00 5,60 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,83 -1,45 0,69
 x2.50 6,90 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,04 -1,88 0,83
 x3.00 8,28 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,30 -2,28 0,98
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,58 -1,28 0,73
 x2.00 6,40 3 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 0,96 -1,85 1,09
 x2.50 7,90 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,28 -2,43 1,42
 x3.00 9,48 3 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,58 -2,94 1,72
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,79 0,53 0,39 0,32 0,26 0,66 -1,28 0,79
 x2.00 6,59 3 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,06 -1,92 1,19
 x2.50 8,16 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,45 -2,52 1,58
 x3.00 9,79 3 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,79 -3,19 1,87
 Z280x75/65x1.50 8,32 3 0,89 0,59 0,44 0,36 0,30 0,71 -1,43 0,89
 x2.00 11,01 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,15 -2,16 1,30
 x2.50 13,66 3 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,59 -2,85 1,73
 x3.00 16,34 3 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,99 -3,63 2,16
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,77 -1,58 0,96
 x2.00 7,44 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,23 -2,35 1,39
 x2.50 9,20 3 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,70 -3,10 1,85
 x3.00 11,04 3 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,17 -3,96 2,34
 Z350x75/65x1.50 9,66 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 0,89 -1,83 1,13
 x2.00 12,80 3 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,41 -2,83 1,61
 x2.50 15,90 3 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 1,97 -3,75 2,13
 x3.00 19,03 3 2,71 1,81 1,36 1,09 0,90 2,54 -4,69 2,71
 Z400x75/65x1.50 10,59 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,03 -2,07 1,28
 x2.00 14,04 3 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,65 -3,28 1,89
 x2.50 17,45 3 2,49 1,66 1,24 1,00 0,83 2,27 -4,36 2,49
 x3.00 20,89 3 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,94 -5,55 3,12
 Z280x85/75x1.50 8,76 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,76 -1,44 0,87
 x2.00 11,60 3 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,39 -2,36 1,49
 x2.50 14,40 3 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,93 -3,08 2,07
 x3.00 17,16 3 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,41 -3,86 2,58
 Z350x85/75x1.50 10,07 3 1,07 0,71 0,54 0,43 0,36 0,95 -1,76 1,07
 x2.00 13,35 3 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,76 -2,99 1,89
 x2.50 16,58 3 2,59 1,73 1,30 1,04 0,87 2,45 -4,00 2,59
 x3.00 19,77 3 3,26 2,17 1,63 1,30 1,09 3,10 -4,95 3,26
 Z400x85/75x1.50 11,00 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,08 -1,98 1,23
 x2.00 14,59 3 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,03 -3,42 2,20
 x2.50 18,14 3 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,85 -4,65 3,07
 x3.00 21,64 3 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,62 -5,85 3,78
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ROZPĚTÍ 2,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   5,38 3,58 2,69 2,15 1,79 4,03 -8,65 5,38
 x2.00 3,52   6,94 4,63 3,47 2,78 2,32 5,67 -11,57 6,94
 x2.50 4,40   8,29 5,53 4,14 3,32 2,76 7,05 -14,19 8,29
 x3.00 5,16   9,29 6,19 4,65 3,72 3,10 7,93 -16,74 9,29
 Z150x53/48x1.50 3,24   8,07 5,38 4,04 3,23 2,69 5,81 -13,92 8,07
 x2.00 4,32   10,45 6,97 5,23 4,18 3,48 8,32 -19,27 10,45
 x2.50 5,34   12,54 8,36 6,27 5,02 4,18 10,49 -24,12 12,54
 x3.00 6,41   14,28 9,52 7,14 5,71 4,76 12,28 -29,17 14,28
 Z200x53/48x1.50 3,84   10,96 7,31 5,48 4,38 3,65 8,00 -17,24 10,96
 x2.00 5,09   14,53 9,69 7,27 5,81 4,84 11,36 -26,16 14,53
 Z280x53/48x1.50 7,11   15,96 10,64 7,98 6,39 5,32 11,66 -19,17 15,96
 x2.00 9,41   21,91 14,60 10,95 8,76 7,30 17,11 -32,46 21,91
 Z200x55/48x2.50 9,37   17,71 11,81 8,86 7,09 5,91 14,76 -34,93 17,71
 x3.00 11,12   20,39 13,59 10,20 8,16 6,80 17,53 -41,87 20,39
 Z280x55/48x2.50 11,72   27,39 18,26 13,70 10,96 9,13 22,47 -48,00 27,39
 x3.00 13,95   31,64 21,09 15,82 12,66 10,55 26,96 -60,09 31,64
 Z100x68/60x1.50 3,00   5,89 3,93 2,95 2,36 1,96 4,66 -9,55 5,89
 x2.00 4,00   7,79 5,19 3,89 3,12 2,60 6,74 -13,04 7,79
 x2.50 4,90   9,33 6,22 4,66 3,73 3,11 8,26 -15,85 9,33
 x3.00 5,88   10,68 7,12 5,34 4,27 3,56 9,55 -18,71 10,68
 Z150x68/60x1.50 3,60   9,07 6,05 4,54 3,63 3,02 7,03 -15,36 9,07
 x2.00 4,80   12,11 8,08 6,06 4,85 4,04 10,37 -21,92 12,11
 x2.50 5,90   14,39 9,59 7,19 5,76 4,80 12,77 -27,47 14,39
 x3.00 7,08   16,93 11,29 8,47 6,77 5,64 15,42 -32,62 16,93
 Z180x68/60x1.50 3,96   11,19 7,46 5,59 4,47 3,73 8,79 -17,17 11,19
 x2.00 5,28   15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 12,78 -27,07 15,00
 x2.50 6,52   17,84 11,89 8,92 7,14 5,95 15,78 -34,49 17,84
 x3.00 7,80   21,13 14,09 10,56 8,45 7,04 19,20 -41,90 21,13
 Z200x68/60x1.50 4,20   12,62 8,42 6,31 5,05 4,21 10,00 -17,92 12,62
 x2.00 5,60   17,14 11,43 8,57 6,86 5,71 14,54 -28,91 17,14
 x2.50 6,90   20,39 13,59 10,20 8,16 6,80 18,00 -39,24 20,39
 x3.00 8,28   24,23 16,15 12,11 9,69 8,08 21,99 -48,03 24,23
 Z250x68/60x1.50 4,80   16,49 11,00 8,25 6,60 5,50 13,11 -19,10 16,49
 x2.00 6,40   22,91 15,27 11,45 9,16 7,64 19,47 -32,13 22,91
 x2.50 7,90   27,55 18,37 13,77 11,02 9,18 24,19 -46,64 27,55
 x3.00 9,48   32,82 21,88 16,41 13,13 10,94 29,69 -62,23 32,82
 Z250x75/65x1.50 4,94   17,37 11,58 8,69 6,95 5,79 14,09 -19,28 17,37
 x2.00 6,59   23,63 15,75 11,81 9,45 7,88 20,40 -32,39 23,63
 x2.50 8,16   29,02 19,35 14,51 11,61 9,67 25,92 -47,23 29,02
 x3.00 9,79   34,58 23,05 17,29 13,83 11,53 31,70 -63,19 34,58
 Z280x75/65x1.50 7,91   19,35 12,90 9,68 7,74 6,45 16,26 -19,68 19,35
 x2.00 10,47   27,27 18,18 13,63 10,91 9,09 23,76 -33,56 27,27
 x2.50 12,99   34,05 22,70 17,02 13,62 11,35 30,35 -49,69 34,05
 x3.00 15,54   40,58 27,06 20,29 16,23 13,53 37,16 -67,46 40,58
 Z300x75/65x1.50 5,58   19,58 13,06 9,79 7,83 6,53 18,14 -19,89 19,58
 x2.00 7,44   30,37 20,25 15,18 12,15 10,12 26,59 -34,19 30,37
 x2.50 9,20   38,30 25,53 19,15 15,32 12,77 34,30 -51,06 38,30
 x3.00 11,04   45,88 30,59 22,94 18,35 15,29 42,06 -69,92 45,88
 Z350x75/65x1.50 9,19   19,97 13,31 9,98 7,99 6,66 18,99 -20,25 19,97
 x2.00 12,18   34,71 23,14 17,36 13,88 11,57 32,69 -35,17 34,71
 x2.50 15,12   47,16 31,44 23,58 18,86 15,72 42,80 -53,42 47,16
 x3.00 18,10   57,84 38,56 28,92 23,13 19,28 52,95 -74,31 57,84
 Z400x75/65x1.50 10,08   20,20 13,47 10,10 8,08 6,73 19,35 -20,48 20,20
 x2.00 13,36   35,37 23,58 17,68 14,15 11,79 34,44 -35,80 35,37
 x2.50 16,60   54,26 36,18 27,13 21,71 18,09 51,45 -54,89 54,26
 x3.00 19,88   69,65 46,43 34,82 27,86 23,22 64,53 -77,18 69,65
 Z280x85/75x1.50 8,34   19,55 13,03 9,77 7,82 6,52 18,08 -19,86 19,55
 x2.00 11,04   29,54 19,69 14,77 11,82 9,85 26,20 -33,92 29,54
 x2.50 13,70   36,85 24,57 18,43 14,74 12,28 33,51 -50,43 36,85
 x3.00 16,33   43,08 28,72 21,54 17,23 14,36 40,01 -68,66 43,08
 Z350x85/75x1.50 9,58   20,07 13,38 10,03 8,03 6,69 19,16 -20,35 20,07
 x2.00 12,70   34,96 23,31 17,48 13,98 11,65 33,94 -35,42 34,96
 x2.50 15,77   50,14 33,43 25,07 20,06 16,71 46,20 -53,82 50,14
 x3.00 18,81   60,15 40,10 30,08 24,06 20,05 55,77 -74,97 60,15
 Z400x85/75x1.50 10,47   20,27 13,51 10,13 8,11 6,76 19,47 -20,55 20,27
 x2.00 13,88   35,54 23,70 17,77 14,22 11,85 34,67 -35,97 35,54
 x2.50 17,25   54,62 36,41 27,31 21,85 18,21 53,60 -55,18 54,62
 x3.00 20,59   72,60 48,40 36,30 29,04 24,20 68,01 -77,63 72,60
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ROZPĚTÍ 3,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   3,96 2,64 1,98 1,58 1,32 2,95 -5,66 3,96
 x2.00 3,52   5,16 3,44 2,58 2,07 1,72 4,11 -7,62 5,16
 x2.50 4,40   6,23 4,16 3,12 2,49 2,08 4,89 -9,67 6,23
 x3.00 5,16   7,04 4,69 3,52 2,82 2,35 5,66 -11,40 7,04
 Z150x53/48x1.50 3,24   5,73 3,82 2,87 2,29 1,91 4,04 -8,71 5,73
 x2.00 4,32   7,48 4,99 3,74 2,99 2,49 5,70 -11,51 7,48
 x2.50 5,34   9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 7,19 -14,26 9,00
 x3.00 6,41   10,35 6,90 5,17 4,14 3,45 8,48 -17,04 10,35
 Z200x53/48x1.50 3,84   7,34 4,89 3,67 2,94 2,45 5,12 -11,08 7,34
 x2.00 5,09   9,88 6,59 4,94 3,95 3,30 7,31 -15,05 9,88
 Z280x53/48x1.50 7,11   9,86 6,57 4,93 3,94 3,29 6,92 -14,65 9,86
 x2.00 9,41   13,76 9,18 6,88 5,51 4,59 10,07 -20,84 13,76
 Z200x55/48x2.50 9,37   12,10 8,07 6,05 4,84 4,03 9,60 -19,91 12,10
 x3.00 11,12   13,92 9,28 6,96 5,57 4,64 11,39 -23,65 13,92
 Z280x55/48x2.50 11,72   17,34 11,56 8,67 6,94 5,78 13,44 -28,48 17,34
 x3.00 13,95   19,97 13,31 9,99 7,99 6,66 16,13 -33,63 19,97
 Z100x68/60x1.50 3,00   4,34 2,89 2,17 1,74 1,45 3,33 -6,23 4,34
 x2.00 4,00   5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 4,73 -8,70 5,66
 x2.50 4,90   6,70 4,47 3,35 2,68 2,23 5,69 -10,64 6,70
 x3.00 5,88   7,66 5,11 3,83 3,06 2,55 6,71 -12,56 7,66
 Z150x68/60x1.50 3,60   6,33 4,22 3,17 2,53 2,11 4,81 -10,09 6,33
 x2.00 4,80   8,54 5,69 4,27 3,41 2,85 7,17 -14,68 8,54
 x2.50 5,90   10,20 6,80 5,10 4,08 3,40 8,88 -18,41 10,20
 x3.00 7,08   12,10 8,07 6,05 4,84 4,03 10,81 -21,85 12,10
 Z180x68/60x1.50 3,96   7,54 5,02 3,77 3,01 2,51 5,68 -12,21 7,54
 x2.00 5,28   10,26 6,84 5,13 4,10 3,42 8,54 -18,12 10,26
 x2.50 6,52   12,27 8,18 6,14 4,91 4,09 10,61 -23,25 12,27
 x3.00 7,80   14,56 9,71 7,28 5,83 4,85 12,96 -28,05 14,56
 Z200x68/60x1.50 4,20   8,34 5,56 4,17 3,34 2,78 6,30 -13,35 8,34
 x2.00 5,60   11,51 7,67 5,75 4,60 3,84 9,53 -20,25 11,51
 x2.50 6,90   13,77 9,18 6,89 5,51 4,59 11,87 -26,03 13,77
 x3.00 8,28   16,35 10,90 8,18 6,54 5,45 14,51 -31,43 16,35
 Z250x68/60x1.50 4,80   10,45 6,97 5,23 4,18 3,48 7,85 -14,58 10,45
 x2.00 6,40   14,74 9,83 7,37 5,90 4,91 12,19 -24,08 14,74
 x2.50 7,90   17,87 11,91 8,93 7,15 5,96 15,27 -33,11 17,87
 x3.00 9,48   21,25 14,17 10,63 8,50 7,09 18,76 -39,87 21,25
 Z250x75/65x1.50 4,94   11,01 7,34 5,51 4,41 3,67 8,53 -14,79 11,01
 x2.00 6,59   15,23 10,15 7,62 6,09 5,08 12,87 -24,47 15,23
 x2.50 8,16   18,85 12,57 9,43 7,54 6,28 16,50 -35,10 18,85
 x3.00 9,79   22,45 14,97 11,23 8,98 7,48 20,22 -44,36 22,45
 Z280x75/65x1.50 7,91   12,47 8,31 6,24 4,99 4,16 9,64 -15,23 12,47
 x2.00 10,47   17,27 11,51 8,64 6,91 5,76 14,68 -25,55 17,27
 x2.50 12,99   21,72 14,48 10,86 8,69 7,24 18,94 -37,44 21,72
 x3.00 15,54   25,89 17,26 12,95 10,36 8,63 23,27 -49,99 25,89
 Z300x75/65x1.50 5,58   13,73 9,15 6,86 5,49 4,58 10,64 -15,47 13,73
 x2.00 7,44   19,03 12,69 9,52 7,61 6,34 16,25 -26,18 19,03
 x2.50 9,20   24,16 16,11 12,08 9,67 8,05 21,17 -38,80 24,16
 x3.00 11,04   28,95 19,30 14,47 11,58 9,65 26,04 -52,32 28,95
 Z350x75/65x1.50 9,19   15,59 10,39 7,79 6,24 5,20 12,80 -15,90 15,59
 x2.00 12,18   22,89 15,26 11,45 9,16 7,63 19,60 -27,28 22,89
 x2.50 15,12   29,20 19,46 14,60 11,68 9,73 25,89 -41,02 29,20
 x3.00 18,10   35,83 23,89 17,92 14,33 11,94 32,13 -56,64 35,83
 Z400x75/65x1.50 10,08   15,87 10,58 7,94 6,35 5,29 15,03 -16,17 15,87
 x2.00 13,36   27,19 18,13 13,60 10,88 9,06 23,21 -28,01 27,19
 x2.50 16,60   34,57 23,05 17,29 13,83 11,52 30,74 -42,54 34,57
 x3.00 19,88   42,69 28,46 21,34 17,07 14,23 38,76 -59,51 42,69
 Z280x85/75x1.50 8,34   13,69 9,12 6,84 5,48 4,56 10,94 -15,44 13,69
 x2.00 11,04   18,79 12,53 9,39 7,52 6,26 16,39 -26,06 18,79
 x2.50 13,70   23,59 15,72 11,79 9,43 7,86 21,15 -38,24 23,59
 x3.00 16,33   27,62 18,42 13,81 11,05 9,21 25,34 -51,22 27,62
 Z350x85/75x1.50 9,58   15,72 10,48 7,86 6,29 5,24 14,44 -16,02 15,72
 x2.00 12,70   24,78 16,52 12,39 9,91 8,26 21,72 -27,58 24,78
 x2.50 15,77   31,48 20,99 15,74 12,59 10,49 28,56 -41,59 31,48
 x3.00 18,81   37,81 25,21 18,91 15,12 12,60 34,59 -57,39 37,81
 Z400x85/75x1.50 10,47   15,96 10,64 7,98 6,39 5,32 15,24 -16,25 15,96
 x2.00 13,88   27,77 18,51 13,88 11,11 9,26 25,85 -28,23 27,77
 x2.50 17,25   37,48 24,98 18,74 14,99 12,49 34,08 -42,97 37,48
 x3.00 20,59   45,32 30,22 22,66 18,13 15,11 41,87 -60,15 45,32
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 3,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   3,02 2,02 1,51 1,21 1,01 2,32 -4,00 3,02
 x2.00 3,52   3,97 2,65 1,98 1,59 1,32 3,16 -5,38 3,97
 x2.50 4,40   4,86 3,24 2,43 1,94 1,62 3,96 -6,84 4,86
 x3.00 5,16   5,63 3,75 2,81 2,25 1,88 4,65 -8,24 5,63
 Z150x53/48x1.50 3,24   4,42 2,95 2,21 1,77 1,47 3,22 -5,88 4,42
 x2.00 4,32   5,81 3,87 2,90 2,32 1,94 4,51 -7,74 5,81
 x2.50 5,34   7,02 4,68 3,51 2,81 2,34 5,58 -9,50 7,02
 x3.00 6,41   8,11 5,41 4,06 3,24 2,70 6,39 -11,24 8,11
 Z200x53/48x1.50 3,84   5,45 3,63 2,72 2,18 1,82 3,93 -7,19 5,45
 x2.00 5,09   7,47 4,98 3,73 2,99 2,49 5,60 -9,68 7,47
 Z280x53/48x1.50 7,11   6,90 4,60 3,45 2,76 2,30 4,81 -9,23 6,90
 x2.00 9,41   9,79 6,52 4,89 3,91 3,26 7,29 -12,90 9,79
 Z200x55/48x2.50 9,37   9,19 6,13 4,59 3,68 3,06 7,13 -12,61 9,19
 x3.00 11,12   10,57 7,05 5,29 4,23 3,53 8,32 -14,83 10,57
 Z280x55/48x2.50 11,72   12,46 8,31 6,23 4,99 4,16 9,43 -17,29 12,46
 x3.00 13,95   14,34 9,56 7,17 5,74 4,78 11,09 -20,27 14,34
 Z100x68/60x1.50 3,00   3,35 2,23 1,68 1,34 1,12 2,58 -4,39 3,35
 x2.00 4,00   4,49 3,00 2,25 1,80 1,50 3,64 -6,15 4,49
 x2.50 4,90   5,38 3,59 2,69 2,15 1,79 4,51 -7,65 5,38
 x3.00 5,88   6,14 4,09 3,07 2,46 2,05 5,30 -9,23 6,14
 Z150x68/60x1.50 3,60   4,87 3,25 2,44 1,95 1,63 3,62 -7,14 4,87
 x2.00 4,80   6,61 4,41 3,30 2,64 2,20 5,33 -10,42 6,61
 x2.50 5,90   7,96 5,30 3,98 3,18 2,65 6,60 -13,04 7,96
 x3.00 7,08   9,32 6,22 4,66 3,73 3,11 7,83 -15,77 9,32
 Z180x68/60x1.50 3,96   5,64 3,76 2,82 2,25 1,88 4,15 -8,69 5,64
 x2.00 5,28   7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 6,33 -12,52 7,80
 x2.50 6,52   9,39 6,26 4,69 3,76 3,13 7,93 -15,34 9,39
 x3.00 7,80   11,14 7,43 5,57 4,46 3,71 9,68 -18,42 11,14
 Z200x68/60x1.50 4,20   6,14 4,09 3,07 2,46 2,05 4,52 -9,74 6,14
 x2.00 5,60   8,62 5,75 4,31 3,45 2,87 6,94 -13,83 8,62
 x2.50 6,90   10,39 6,93 5,19 4,16 3,46 8,71 -16,91 10,39
 x3.00 8,28   12,33 8,22 6,16 4,93 4,11 10,67 -20,28 12,33
 Z250x68/60x1.50 4,80   7,41 4,94 3,71 2,97 2,47 5,37 -11,54 7,41
 x2.00 6,40   10,62 7,08 5,31 4,25 3,54 8,53 -16,87 10,62
 x2.50 7,90   13,02 8,68 6,51 5,21 4,34 10,78 -21,08 13,02
 x3.00 9,48   15,48 10,32 7,74 6,19 5,16 13,28 -25,26 15,48
 Z250x75/65x1.50 4,94   7,78 5,18 3,89 3,11 2,59 5,85 -11,72 7,78
 x2.00 6,59   10,95 7,30 5,48 4,38 3,65 9,05 -18,79 10,95
 x2.50 8,16   13,69 9,13 6,85 5,48 4,56 11,71 -24,53 13,69
 x3.00 9,79   16,31 10,87 8,16 6,53 5,44 14,39 -29,44 16,31
 Z280x75/65x1.50 7,91   8,62 5,75 4,31 3,45 2,88 6,45 -12,22 8,62
 x2.00 10,47   12,18 8,12 6,09 4,87 4,06 10,09 -20,13 12,18
 x2.50 12,99   15,49 10,33 7,75 6,20 5,16 13,18 -27,42 15,49
 x3.00 15,54   18,48 12,32 9,24 7,39 6,16 16,24 -33,16 18,48
 Z300x75/65x1.50 5,58   9,35 6,24 4,68 3,74 3,12 7,01 -12,48 9,35
 x2.00 7,44   13,24 8,83 6,62 5,30 4,41 11,01 -20,77 13,24
 x2.50 9,20   16,97 11,32 8,49 6,79 5,66 14,53 -29,53 16,97
 x3.00 11,04   20,38 13,59 10,19 8,15 6,80 17,94 -36,16 20,38
 Z350x75/65x1.50 9,19   10,92 7,28 5,46 4,37 3,64 8,13 -12,94 10,92
 x2.00 12,18   15,47 10,31 7,73 6,19 5,16 12,85 -21,92 15,47
 x2.50 15,12   19,94 13,29 9,97 7,98 6,65 17,22 -32,57 19,94
 x3.00 18,10   24,52 16,35 12,26 9,81 8,17 21,48 -42,46 24,52
 Z400x75/65x1.50 10,08   12,78 8,52 6,39 5,11 4,26 9,35 -13,25 12,78
 x2.00 13,36   17,82 11,88 8,91 7,13 5,94 14,81 -22,73 17,82
 x2.50 16,60   23,04 15,36 11,52 9,22 7,68 19,93 -34,17 23,04
 x3.00 19,88   28,55 19,03 14,27 11,42 9,52 25,31 -47,35 28,55
 Z280x85/75x1.50 8,34   9,43 6,29 4,71 3,77 3,14 7,36 -12,39 9,43
 x2.00 11,04   13,19 8,79 6,59 5,27 4,40 11,29 -20,65 13,19
 x2.50 13,70   16,73 11,15 8,37 6,69 5,58 14,76 -30,04 16,73
 x3.00 16,33   19,65 13,10 9,83 7,86 6,55 17,76 -38,34 19,65
 Z350x85/75x1.50 9,58   12,12 8,08 6,06 4,85 4,04 9,38 -13,08 12,12
 x2.00 12,70   16,83 11,22 8,42 6,73 5,61 14,43 -22,26 16,83
 x2.50 15,77   21,58 14,39 10,79 8,63 7,19 19,22 -33,16 21,58
 x3.00 18,81   26,02 17,35 13,01 10,41 8,67 23,41 -45,46 26,02
 Z400x85/75x1.50 10,47   13,05 8,70 6,52 5,22 4,35 10,98 -13,35 13,05
 x2.00 13,88   19,65 13,10 9,83 7,86 6,55 16,88 -22,98 19,65
 x2.50 17,25   25,25 16,83 12,62 10,10 8,42 22,52 -34,63 25,25
 x3.00 20,59   30,66 20,44 15,33 12,26 10,22 27,84 -48,02 30,66
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64   2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 1,81 -2,97 2,22
 x2.00 3,52   3,09 2,06 1,54 1,24 1,03 2,53 -4,00 2,87
 x2.50 4,40   3,81 2,54 1,91 1,53 1,27 3,20 -5,09 3,47
 x3.00 5,16   4,53 3,02 2,26 1,81 1,51 3,83 -6,07 4,03
 Z150x53/48x1.50 3,24   3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 2,64 -4,29 3,50
 x2.00 4,32   4,65 3,10 2,32 1,86 1,55 3,71 -5,62 4,65
 x2.50 5,34   5,65 3,77 2,83 2,26 1,88 4,54 -6,86 5,65
 x3.00 6,41   6,57 4,38 3,29 2,63 2,19 5,36 -8,07 6,57
 Z200x53/48x1.50 3,84   4,27 2,85 2,14 1,71 1,42 3,18 -5,10 4,27
 x2.00 5,09   5,96 3,97 2,98 2,38 1,99 4,59 -6,84 5,96
 Z280x53/48x1.50 7,11   5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 3,70 -6,22 5,22
 x2.00 9,41   7,48 4,99 3,74 2,99 2,49 5,72 -8,71 7,48
 Z200x55/48x2.50 9,37   7,36 4,91 3,68 2,94 2,45 5,87 -8,78 7,36
 x3.00 11,12   8,50 5,67 4,25 3,40 2,83 6,86 -10,24 8,50
 Z280x55/48x2.50 11,72   9,66 6,44 4,83 3,86 3,22 7,44 -11,42 9,66
 x3.00 13,95   11,12 7,41 5,56 4,45 3,71 8,75 -13,29 11,12
 Z100x68/60x1.50 3,00   2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,03 -3,27 2,52
 x2.00 4,00   3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 2,95 -4,59 3,46
 x2.50 4,90   4,33 2,89 2,17 1,73 1,44 3,72 -5,71 4,18
 x3.00 5,88   5,17 3,45 2,58 2,07 1,72 4,43 -7,05 4,89
 Z150x68/60x1.50 3,60   3,91 2,61 1,96 1,57 1,31 2,93 -5,33 3,91
 x2.00 4,80   5,32 3,55 2,66 2,13 1,78 4,22 -7,73 5,32
 x2.50 5,90   6,37 4,25 3,19 2,55 2,12 5,06 -9,46 6,37
 x3.00 7,08   7,50 5,00 3,75 3,00 2,50 6,13 -11,33 7,50
 Z180x68/60x1.50 3,96   4,47 2,98 2,24 1,79 1,49 3,33 -6,45 4,47
 x2.00 5,28   6,28 4,18 3,14 2,51 2,09 4,94 -8,95 6,28
 x2.50 6,52   7,59 5,06 3,79 3,03 2,53 6,03 -10,93 7,59
 x3.00 7,80   8,94 5,96 4,47 3,58 2,98 7,20 -13,03 8,94
 Z200x68/60x1.50 4,20   4,83 3,22 2,41 1,93 1,61 3,57 -6,97 4,83
 x2.00 5,60   6,89 4,59 3,45 2,76 2,30 5,40 -9,77 6,89
 x2.50 6,90   8,35 5,57 4,18 3,34 2,78 6,68 -11,90 8,35
 x3.00 8,28   9,92 6,61 4,96 3,97 3,31 7,96 -14,18 9,92
 Z250x68/60x1.50 4,80   5,67 3,78 2,84 2,27 1,89 4,12 -8,19 5,67
 x2.00 6,40   8,23 5,49 4,12 3,29 2,74 6,43 -11,64 8,23
 x2.50 7,90   10,23 6,82 5,11 4,09 3,41 8,19 -14,41 10,23
 x3.00 9,48   12,15 8,10 6,08 4,86 4,05 10,11 -17,16 12,15
 Z250x75/65x1.50 4,94   5,93 3,96 2,97 2,37 1,98 4,34 -9,30 5,93
 x2.00 6,59   8,49 5,66 4,25 3,40 2,83 6,87 -13,30 8,49
 x2.50 8,16   10,75 7,17 5,37 4,30 3,58 8,97 -16,85 10,75
 x3.00 9,79   12,81 8,54 6,41 5,13 4,27 11,05 -20,12 12,81
 Z280x75/65x1.50 7,91   6,47 4,32 3,24 2,59 2,16 4,69 -10,01 6,47
 x2.00 10,47   9,31 6,20 4,65 3,72 3,10 7,50 -14,54 9,31
 x2.50 12,99   11,98 7,99 5,99 4,79 3,99 9,92 -18,77 11,98
 x3.00 15,54   14,30 9,53 7,15 5,72 4,77 12,26 -22,43 14,30
 Z300x75/65x1.50 5,58   6,93 4,62 3,47 2,77 2,31 5,02 -10,31 6,93
 x2.00 7,44   10,00 6,66 5,00 4,00 3,33 8,09 -15,55 10,00
 x2.50 9,20   12,93 8,62 6,47 5,17 4,31 10,81 -20,12 12,93
 x3.00 11,04   15,60 10,40 7,80 6,24 5,20 13,40 -24,35 15,60
 Z350x75/65x1.50 9,19   7,85 5,23 3,92 3,14 2,62 5,61 -10,80 7,85
 x2.00 12,18   11,38 7,59 5,69 4,55 3,79 9,17 -17,87 11,38
 x2.50 15,12   14,83 9,89 7,41 5,93 4,94 12,46 -23,06 14,83
 x3.00 18,10   18,33 12,22 9,16 7,33 6,11 15,63 -28,63 18,33
 Z400x75/65x1.50 10,08   8,80 5,86 4,40 3,52 2,93 6,24 -11,14 8,80
 x2.00 13,36   12,76 8,51 6,38 5,10 4,25 10,26 -18,90 12,76
 x2.50 16,60   16,72 11,14 8,36 6,69 5,57 14,05 -26,03 16,72
 x3.00 19,88   20,80 13,87 10,40 8,32 6,93 17,97 -32,43 20,80
 Z280x85/75x1.50 8,34   7,00 4,67 3,50 2,80 2,33 5,34 -10,18 7,00
 x2.00 11,04   9,99 6,66 5,00 4,00 3,33 8,40 -16,79 9,99
 x2.50 13,70   12,84 8,56 6,42 5,14 4,28 11,12 -22,12 12,84
 x3.00 16,33   15,13 10,09 7,56 6,05 5,04 13,45 -26,50 15,13
 Z350x85/75x1.50 9,58   8,64 5,76 4,32 3,46 2,88 6,50 -10,95 8,64
 x2.00 12,70   12,32 8,21 6,16 4,93 4,11 10,32 -18,41 12,32
 x2.50 15,77   15,98 10,65 7,99 6,39 5,33 13,96 -27,10 15,98
 x3.00 18,81   19,40 12,93 9,70 7,76 6,47 17,13 -33,25 19,40
 Z400x85/75x1.50 10,47   9,92 6,61 4,96 3,97 3,31 7,40 -11,25 9,92
 x2.00 13,88   14,05 9,37 7,03 5,62 4,69 11,77 -19,17 14,05
 x2.50 17,25   18,29 12,19 9,14 7,32 6,10 15,98 -28,61 18,29
 x3.00 20,59   22,35 14,90 11,17 8,94 7,45 19,92 -37,66 22,35
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 4,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,49 -2,30 1,48
 x2.00 3,52 1 2,45 1,64 1,23 0,98 0,82 2,12 -3,09 1,91
 x2.50 4,40 1 3,05 2,03 1,53 1,22 1,02 2,72 -3,93 2,30
 x3.00 5,16 1 3,61 2,41 1,81 1,44 1,20 3,25 -4,84 2,67
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,33 -3,76 2,88
 x2.00 4,32 1 3,88 2,58 1,94 1,55 1,29 3,33 -5,32 3,88
 x2.50 5,34 1 4,77 3,18 2,38 1,91 1,59 4,18 -6,66 4,77
 x3.00 6,41 1 5,63 3,75 2,81 2,25 1,88 5,06 -7,90 5,63
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 2,97 -5,12 3,68
 x2.00 5,09 1 5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,47 -7,47 5,22
 Z280x53/48x1.50 7,11 1 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 3,94 -7,29 5,02
 x2.00 9,41 1 7,06 4,70 3,53 2,82 2,35 6,10 -10,54 7,06
 Z200x55/48x2.50 9,37 1 6,55 4,37 3,28 2,62 2,19 5,81 -9,55 6,55
 x3.00 11,12 1 7,69 5,12 3,84 3,07 2,56 6,99 -11,29 7,69
 Z280x55/48x2.50 11,72 1 9,28 6,18 4,64 3,71 3,09 8,30 -14,41 9,28
 x3.00 13,95 1 11,17 7,44 5,58 4,47 3,72 10,05 -17,49 11,17
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,93 1,28 0,96 0,77 0,64 1,67 -2,53 1,77
 x2.00 4,00 1 2,90 1,93 1,45 1,16 0,97 2,56 -3,56 2,30
 x2.50 4,90 1 3,53 2,36 1,77 1,41 1,18 3,20 -4,42 2,78
 x3.00 5,88 1 4,23 2,82 2,11 1,69 1,41 3,91 -5,49 3,25
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,73 -4,19 3,14
 x2.00 4,80 1 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,21 -6,04 4,72
 x2.50 5,90 1 5,77 3,84 2,88 2,31 1,92 5,20 -7,54 5,77
 x3.00 7,08 1 6,95 4,64 3,48 2,78 2,32 6,38 -9,27 6,95
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 3,80 2,53 1,90 1,52 1,27 3,36 -5,12 3,80
 x2.00 5,28 1 5,85 3,90 2,93 2,34 1,95 5,20 -7,49 5,85
 x2.50 6,52 1 7,15 4,77 3,57 2,86 2,38 6,54 -9,58 7,15
 x3.00 7,80 1 8,62 5,75 4,31 3,45 2,88 7,91 -11,78 8,62
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 4,22 2,82 2,11 1,69 1,41 3,76 -5,75 4,22
 x2.00 5,60 1 6,54 4,36 3,27 2,61 2,18 5,88 -8,41 6,54
 x2.50 6,90 1 8,12 5,41 4,06 3,25 2,71 7,42 -11,03 8,12
 x3.00 8,28 1 9,78 6,52 4,89 3,91 3,26 9,13 -13,57 9,78
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 5,43 3,62 2,71 2,17 1,81 4,74 -7,30 5,43
 x2.00 6,40 1 8,26 5,50 4,13 3,30 2,75 7,34 -10,66 8,26
 x2.50 7,90 1 10,62 7,08 5,31 4,25 3,54 9,80 -14,17 10,62
 x3.00 9,48 1 12,98 8,65 6,49 5,19 4,33 12,08 -18,13 12,98
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 5,43 3,62 2,72 2,17 1,81 4,80 -7,50 5,43
 x2.00 6,59 1 8,68 5,79 4,34 3,47 2,89 7,89 -11,01 8,68
 x2.50 8,16 1 11,45 7,63 5,72 4,58 3,82 10,65 -14,71 11,45
 x3.00 9,79 1 14,02 9,35 7,01 5,61 4,68 13,16 -18,76 14,02
 Z280x75/65x1.50 7,91 1 6,11 4,07 3,05 2,44 2,04 5,41 -8,32 6,11
 x2.00 10,47 1 9,71 6,48 4,86 3,89 3,24 9,03 -12,35 9,71
 x2.50 12,99 1 13,03 8,69 6,51 5,21 4,34 12,17 -16,59 13,03
 x3.00 15,54 1 16,32 10,88 8,16 6,53 5,44 15,36 -21,25 16,32
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 6,70 4,47 3,35 2,68 2,23 5,94 -8,63 6,70
 x2.00 7,44 1 10,64 7,09 5,32 4,26 3,55 9,96 -13,39 10,64
 x2.50 9,20 1 14,31 9,54 7,15 5,72 4,77 13,30 -17,96 14,31
 x3.00 11,04 1 18,00 12,00 9,00 7,20 6,00 17,06 -23,11 18,00
 Z350x75/65x1.50 9,19 1 7,78 5,19 3,89 3,11 2,59 6,86 -9,18 7,78
 x2.00 12,18 1 12,66 8,44 6,33 5,06 4,22 11,71 -15,13 12,66
 x2.50 15,12 1 17,16 11,44 8,58 6,86 5,72 16,20 -21,20 17,16
 x3.00 18,10 1 21,69 14,46 10,85 8,68 7,23 20,58 -27,25 21,69
 Z400x75/65x1.50 10,08 1 8,83 5,88 4,41 3,53 2,94 7,74 -9,54 8,83
 x2.00 13,36 1 14,33 9,56 7,17 5,73 4,78 13,49 -15,98 14,33
 x2.50 16,60 1 20,48 13,65 10,24 8,19 6,83 19,08 -23,53 20,48
 x3.00 19,88 1 25,46 16,97 12,73 10,18 8,49 24,41 -31,52 25,46
 Z280x85/75x1.50 8,34 1 6,01 4,01 3,01 2,41 2,00 5,27 -8,39 6,01
 x2.00 11,04 1 10,05 6,70 5,02 4,02 3,35 9,30 -13,19 10,05
 x2.50 13,70 1 14,37 9,58 7,18 5,75 4,79 13,65 -17,73 14,37
 x3.00 16,33 1 18,14 12,09 9,07 7,26 6,05 17,26 -22,44 18,14
 Z350x85/75x1.50 9,58 1 7,38 4,92 3,69 2,95 2,46 6,56 -9,31 7,38
 x2.00 12,70 1 12,56 8,38 6,28 5,03 4,19 11,83 -15,50 12,56
 x2.50 15,77 1 18,07 12,05 9,04 7,23 6,02 17,32 -22,45 18,07
 x3.00 18,81 1 23,88 15,92 11,94 9,55 7,96 22,92 -28,48 23,88
 Z400x85/75x1.50 10,47 1 8,36 5,58 4,18 3,35 2,79 7,44 -9,66 8,36
 x2.00 13,88 1 14,45 9,63 7,22 5,78 4,82 13,59 -16,29 14,45
 x2.50 17,25 1 21,06 14,04 10,53 8,42 7,02 19,94 -24,05 21,06
 x3.00 20,59 1 27,98 18,66 13,99 11,19 9,33 27,07 -32,75 27,98
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 5,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,20 -1,83 1,03
 x2.00 3,52 1 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,70 -2,46 1,32
 x2.50 4,40 1 2,45 1,63 1,22 0,98 0,82 2,18 -3,13 1,60
 x3.00 5,16 1 2,91 1,94 1,46 1,16 0,97 2,60 -3,86 1,86
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 1,79 -3,00 2,27
 x2.00 4,32 1 3,07 2,05 1,53 1,23 1,02 2,57 -4,11 3,07
 x2.50 5,34 1 3,77 2,51 1,89 1,51 1,26 3,30 -5,03 3,77
 x3.00 6,41 1 4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 3,99 -5,94 4,45
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,86 1,91 1,43 1,15 0,95 2,29 -3,94 2,86
 x2.00 5,09 1 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,46 -5,49 4,08
 Z280x53/48x1.50 7,11 1 3,70 2,47 1,85 1,48 1,23 2,82 -5,39 3,70
 x2.00 9,41 1 5,26 3,51 2,63 2,11 1,75 4,47 -7,53 5,26
 Z200x55/48x2.50 9,37 1 5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,51 -6,97 5,12
 x3.00 11,12 1 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 5,31 -8,18 6,00
 Z280x55/48x2.50 11,72 1 6,95 4,63 3,47 2,78 2,32 6,12 -10,28 6,95
 x3.00 13,95 1 8,27 5,52 4,14 3,31 2,76 7,36 -12,22 8,27
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,32 -2,02 1,23
 x2.00 4,00 1 2,32 1,55 1,16 0,93 0,78 2,04 -2,84 1,60
 x2.50 4,90 1 2,83 1,88 1,41 1,13 0,94 2,55 -3,53 1,93
 x3.00 5,88 1 3,38 2,25 1,69 1,35 1,13 3,12 -4,39 2,26
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,11 -3,34 2,48
 x2.00 4,80 1 3,74 2,50 1,87 1,50 1,25 3,27 -4,83 3,74
 x2.50 5,90 1 4,58 3,05 2,29 1,83 1,53 4,10 -6,01 4,58
 x3.00 7,08 1 5,48 3,66 2,74 2,19 1,83 5,03 -7,39 5,48
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,99 2,00 1,50 1,20 1,00 2,60 -4,10 2,99
 x2.00 5,28 1 4,61 3,07 2,31 1,84 1,54 4,08 -5,98 4,61
 x2.50 6,52 1 5,63 3,76 2,82 2,25 1,88 5,04 -7,65 5,63
 x3.00 7,80 1 6,79 4,53 3,40 2,72 2,26 6,19 -9,40 6,79
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 2,96 -4,61 3,33
 x2.00 5,60 1 5,11 3,41 2,56 2,05 1,70 4,58 -6,72 5,11
 x2.50 6,90 1 6,36 4,24 3,18 2,54 2,12 5,78 -8,80 6,36
 x3.00 8,28 1 7,65 5,10 3,82 3,06 2,55 6,99 -10,83 7,65
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 4,28 2,86 2,14 1,71 1,43 3,61 -5,87 4,28
 x2.00 6,40 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 5,60 -8,54 6,30
 x2.50 7,90 1 8,13 5,42 4,06 3,25 2,71 7,44 -11,33 8,13
 x3.00 9,48 1 9,88 6,58 4,94 3,95 3,29 9,15 -14,48 9,88
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 4,29 2,86 2,14 1,72 1,43 3,74 -5,96 4,29
 x2.00 6,59 1 6,73 4,49 3,37 2,69 2,24 6,05 -8,83 6,73
 x2.50 8,16 1 8,79 5,86 4,39 3,52 2,93 8,14 -11,77 8,79
 x3.00 9,79 1 10,73 7,15 5,36 4,29 3,58 10,02 -14,99 10,73
 Z280x75/65x1.50 7,91 1 4,82 3,21 2,41 1,93 1,61 4,19 -6,69 4,82
 x2.00 10,47 1 7,54 5,02 3,77 3,01 2,51 6,80 -9,91 7,54
 x2.50 12,99 1 9,88 6,58 4,94 3,95 3,29 9,03 -13,29 9,88
 x3.00 15,54 1 12,36 8,24 6,18 4,94 4,12 11,53 -17,00 12,36
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 5,29 3,53 2,65 2,12 1,76 4,69 -7,20 5,29
 x2.00 7,44 1 8,20 5,47 4,10 3,28 2,73 7,44 -10,71 8,20
 x2.50 9,20 1 10,77 7,18 5,39 4,31 3,59 9,99 -14,41 10,77
 x3.00 11,04 1 13,54 9,03 6,77 5,42 4,52 12,77 -18,51 13,54
 Z350x75/65x1.50 9,19 1 6,14 4,09 3,07 2,46 2,05 5,42 -7,89 6,14
 x2.00 12,18 1 9,92 6,61 4,96 3,97 3,31 8,88 -12,65 9,92
 x2.50 15,12 1 12,79 8,53 6,40 5,12 4,26 11,99 -16,95 12,79
 x3.00 18,10 1 16,17 10,78 8,08 6,47 5,39 15,26 -21,85 16,17
 Z400x75/65x1.50 10,08 1 6,97 4,65 3,48 2,79 2,32 6,11 -8,27 6,97
 x2.00 13,36 1 11,51 7,68 5,76 4,61 3,84 10,40 -13,70 11,51
 x2.50 16,60 1 15,18 10,12 7,59 6,07 5,06 14,05 -19,63 15,18
 x3.00 19,88 1 18,89 12,59 9,45 7,56 6,30 17,99 -25,21 18,89
 Z280x85/75x1.50 8,34 1 4,75 3,17 2,38 1,90 1,58 4,21 -6,64 4,75
 x2.00 11,04 1 7,94 5,30 3,97 3,18 2,65 7,42 -10,77 7,94
 x2.50 13,70 1 11,26 7,51 5,63 4,51 3,76 10,51 -14,24 11,26
 x3.00 16,33 1 13,89 9,26 6,95 5,56 4,63 13,13 -17,99 13,89
 Z350x85/75x1.50 9,58 1 5,83 3,89 2,92 2,33 1,94 5,12 -8,01 5,83
 x2.00 12,70 1 10,11 6,74 5,06 4,05 3,37 9,36 -13,23 10,11
 x2.50 15,77 1 14,30 9,54 7,15 5,72 4,77 13,70 -18,00 14,30
 x3.00 18,81 1 18,14 12,09 9,07 7,26 6,05 17,33 -22,89 18,14
 Z400x85/75x1.50 10,47 1 6,60 4,40 3,30 2,64 2,20 5,87 -8,39 6,60
 x2.00 13,88 1 11,61 7,74 5,81 4,65 3,87 10,75 -14,02 11,61
 x2.50 17,25 1 16,67 11,11 8,34 6,67 5,56 15,78 -20,50 16,67
 x3.00 20,59 1 21,29 14,19 10,64 8,51 7,10 20,42 -26,42 21,29
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 1 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 0,98 -1,50 0,74
 x2.00 3,52 1 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,39 -2,01 0,95
 x2.50 4,40 1 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,79 -2,56 1,15
 x3.00 5,16 1 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,13 -3,15 1,33
 Z150x53/48x1.50 3,24 1 1,84 1,23 0,92 0,74 0,62 1,47 -2,46 1,84
 x2.00 4,32 1 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,08 -3,24 2,49
 x2.50 5,34 1 3,07 2,04 1,53 1,23 1,02 2,67 -3,95 3,07
 x3.00 6,41 1 3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 3,22 -4,65 3,62
 Z200x53/48x1.50 3,84 1 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 1,81 -3,05 2,30
 x2.00 5,09 1 3,28 2,19 1,64 1,31 1,10 2,75 -4,22 3,28
 Z280x53/48x1.50 7,11 1 2,87 1,92 1,44 1,15 0,96 2,17 -4,01 2,87
 x2.00 9,41 1 4,13 2,75 2,06 1,65 1,38 3,46 -5,61 4,13
 Z200x55/48x2.50 9,37 1 4,12 2,75 2,06 1,65 1,38 3,53 -5,32 4,12
 x3.00 11,12 1 4,82 3,22 2,41 1,93 1,61 4,25 -6,20 4,82
 Z280x55/48x2.50 11,72 1 5,47 3,65 2,73 2,19 1,82 4,75 -7,60 5,47
 x3.00 13,95 1 6,47 4,32 3,24 2,59 2,16 5,70 -8,88 6,47
 Z100x68/60x1.50 3,00 1 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,06 -1,65 0,88
 x2.00 4,00 1 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,67 -2,32 1,15
 x2.50 4,90 1 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,09 -2,89 1,39
 x3.00 5,88 1 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,56 -3,59 1,62
 Z150x68/60x1.50 3,60 1 2,00 1,34 1,00 0,80 0,67 1,72 -2,73 2,00
 x2.00 4,80 1 3,05 2,03 1,52 1,22 1,02 2,65 -3,94 3,02
 x2.50 5,90 1 3,73 2,48 1,86 1,49 1,24 3,32 -4,91 3,67
 x3.00 7,08 1 4,45 2,97 2,22 1,78 1,48 4,06 -6,04 4,33
 Z180x68/60x1.50 3,96 1 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,12 -3,35 2,42
 x2.00 5,28 1 3,73 2,49 1,87 1,49 1,24 3,22 -4,89 3,73
 x2.50 6,52 1 4,56 3,04 2,28 1,83 1,52 4,07 -6,25 4,56
 x3.00 7,80 1 5,47 3,65 2,74 2,19 1,82 4,97 -7,61 5,47
 Z200x68/60x1.50 4,20 1 2,69 1,79 1,35 1,08 0,90 2,33 -3,77 2,69
 x2.00 5,60 1 4,12 2,75 2,06 1,65 1,37 3,67 -5,49 4,12
 x2.50 6,90 1 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,57 -7,18 5,13
 x3.00 8,28 1 6,17 4,11 3,09 2,47 2,06 5,60 -8,54 6,17
 Z250x68/60x1.50 4,80 1 3,45 2,30 1,72 1,38 1,15 2,80 -4,82 3,45
 x2.00 6,40 1 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,42 -7,01 5,00
 x2.50 7,90 1 6,47 4,31 3,23 2,59 2,16 5,88 -9,30 6,47
 x3.00 9,48 1 7,84 5,23 3,92 3,14 2,61 7,23 -11,10 7,84
 Z250x75/65x1.50 4,94 1 3,47 2,31 1,73 1,39 1,16 3,02 -4,85 3,47
 x2.00 6,59 1 5,34 3,56 2,67 2,14 1,78 4,79 -7,24 5,34
 x2.50 8,16 1 7,00 4,67 3,50 2,80 2,33 6,46 -9,63 7,00
 x3.00 9,79 1 8,53 5,69 4,27 3,41 2,84 7,79 -12,26 8,53
 Z280x75/65x1.50 7,91 1 3,90 2,60 1,95 1,56 1,30 3,41 -5,44 3,90
 x2.00 10,47 1 5,90 3,93 2,95 2,36 1,97 5,29 -8,13 5,90
 x2.50 12,99 1 7,77 5,18 3,89 3,11 2,59 7,09 -10,88 7,77
 x3.00 15,54 1 9,69 6,46 4,85 3,88 3,23 9,00 -13,91 9,69
 Z300x75/65x1.50 5,58 1 4,28 2,85 2,14 1,71 1,43 3,69 -5,96 4,28
 x2.00 7,44 1 6,35 4,24 3,18 2,54 2,12 5,72 -8,95 6,35
 x2.50 9,20 1 8,39 5,59 4,20 3,36 2,80 7,76 -11,81 8,39
 x3.00 11,04 1 10,55 7,03 5,28 4,22 3,52 9,90 -15,15 10,55
 Z350x75/65x1.50 9,19 1 4,96 3,31 2,48 1,99 1,66 4,34 -6,83 4,96
 x2.00 12,18 1 7,54 5,03 3,77 3,02 2,52 6,69 -10,36 7,54
 x2.50 15,12 1 9,77 6,52 4,89 3,91 3,26 9,09 -14,15 9,77
 x3.00 18,10 1 12,36 8,24 6,18 4,94 4,12 11,57 -17,91 12,36
 Z400x75/65x1.50 10,08 1 5,63 3,75 2,82 2,25 1,88 4,94 -7,25 5,63
 x2.00 13,36 1 8,75 5,83 4,37 3,50 2,92 7,74 -11,87 8,75
 x2.50 16,60 1 11,46 7,64 5,73 4,59 3,82 10,52 -16,07 11,46
 x3.00 19,88 1 14,29 9,52 7,14 5,71 4,76 13,51 -20,67 14,29
 Z280x85/75x1.50 8,34 1 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,41 -5,39 3,84
 x2.00 11,04 1 6,43 4,29 3,22 2,57 2,14 6,01 -8,85 6,43
 x2.50 13,70 1 8,88 5,92 4,44 3,55 2,96 8,28 -11,68 8,88
 x3.00 16,33 1 10,96 7,31 5,48 4,39 3,65 10,30 -14,74 10,96
 Z350x85/75x1.50 9,58 1 4,72 3,14 2,36 1,89 1,57 4,17 -6,61 4,72
 x2.00 12,70 1 8,19 5,46 4,10 3,28 2,73 7,58 -11,04 8,19
 x2.50 15,77 1 11,30 7,53 5,65 4,52 3,77 10,65 -14,76 11,30
 x3.00 18,81 1 14,06 9,37 7,03 5,62 4,69 13,37 -18,79 14,06
 Z400x85/75x1.50 10,47 1 5,34 3,56 2,67 2,13 1,78 4,69 -7,36 5,34
 x2.00 13,88 1 9,41 6,27 4,70 3,76 3,14 8,71 -12,19 9,41
 x2.50 17,25 1 13,38 8,92 6,69 5,35 4,46 12,46 -17,06 13,38
 x3.00 20,59 1 16,40 10,93 8,20 6,56 5,47 15,66 -21,65 16,40
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 6,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,80 -1,25 0,54
 x2.00 3,52 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,11 -1,68 0,70
 x2.50 4,40 2 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,46 -2,13 0,85
 x3.00 5,16 2 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,79 -2,62 0,98
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,19 -2,04 1,46
 x2.00 4,32 2 1,99 1,33 0,99 0,80 0,66 1,70 -2,88 1,90
 x2.50 5,34 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,82 2,18 -3,64 2,31
 x3.00 6,41 2 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,63 -4,43 2,70
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,47 -2,78 1,83
 x2.00 5,09 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,24 -4,02 2,62
 Z280x53/48x1.50 7,11 2 2,56 1,71 1,28 1,03 0,85 1,98 -4,09 2,56
 x2.00 9,41 2 3,59 2,40 1,80 1,44 1,20 3,08 -5,94 3,59
 Z200x55/48x2.50 9,37 2 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 2,87 -5,36 3,28
 x3.00 11,12 2 3,85 2,56 1,92 1,54 1,28 3,47 -6,53 3,85
 Z280x55/48x2.50 11,72 2 4,73 3,16 2,37 1,89 1,58 4,25 -7,85 4,73
 x3.00 13,95 2 5,71 3,80 2,85 2,28 1,90 5,17 -10,04 5,71
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,87 -1,37 0,65
 x2.00 4,00 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,41 -1,94 0,85
 x2.50 4,90 2 1,94 1,29 0,97 0,78 0,65 1,79 -2,41 1,02
 x3.00 5,88 2 2,36 1,57 1,18 0,94 0,79 2,21 -2,99 1,20
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,42 -2,24 1,65
 x2.00 4,80 2 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,24 -3,29 2,26
 x2.50 5,90 2 3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,83 -4,09 2,74
 x3.00 7,08 2 3,76 2,51 1,88 1,50 1,25 3,51 -5,03 3,23
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,75 -2,79 1,99
 x2.00 5,28 2 3,11 2,07 1,56 1,24 1,04 2,73 -4,07 3,11
 x2.50 6,52 2 3,81 2,54 1,91 1,52 1,27 3,45 -5,20 3,81
 x3.00 7,80 2 4,61 3,07 2,30 1,84 1,54 4,27 -6,39 4,61
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 1,96 -3,15 2,22
 x2.00 5,60 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,08 -4,58 3,46
 x2.50 6,90 2 4,33 2,88 2,16 1,73 1,44 3,90 -5,99 4,33
 x3.00 8,28 2 5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 4,83 -7,36 5,22
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,48 -4,00 2,85
 x2.00 6,40 2 4,40 2,94 2,20 1,76 1,47 4,00 -5,83 4,40
 x2.50 7,90 2 5,69 3,80 2,85 2,28 1,90 5,19 -7,71 5,69
 x3.00 9,48 2 7,01 4,67 3,51 2,80 2,34 6,44 -9,85 7,01
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,86 1,90 1,43 1,14 0,95 2,52 -4,02 2,86
 x2.00 6,59 2 4,58 3,05 2,29 1,83 1,53 4,24 -6,04 4,58
 x2.50 8,16 2 6,23 4,15 3,12 2,49 2,08 5,77 -8,03 6,23
 x3.00 9,79 2 7,71 5,14 3,85 3,08 2,57 7,13 -10,21 7,71
 Z280x75/65x1.50 7,91 2 3,21 2,14 1,61 1,28 1,07 2,83 -4,51 3,21
 x2.00 10,47 2 5,12 3,42 2,56 2,05 1,71 4,77 -6,80 5,12
 x2.50 12,99 2 7,10 4,74 3,55 2,84 2,37 6,67 -9,08 7,10
 x3.00 15,54 2 8,95 5,97 4,48 3,58 2,98 8,34 -11,59 8,95
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 3,53 2,35 1,76 1,41 1,18 3,11 -4,94 3,53
 x2.00 7,44 2 5,62 3,74 2,81 2,25 1,87 5,26 -7,49 5,62
 x2.50 9,20 2 7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,35 -9,86 7,80
 x3.00 11,04 2 9,86 6,58 4,93 3,95 3,29 9,36 -12,63 9,86
 Z350x75/65x1.50 9,19 2 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,59 -5,73 4,09
 x2.00 12,18 2 6,68 4,46 3,34 2,67 2,23 6,18 -8,82 6,68
 x2.50 15,12 2 9,33 6,22 4,66 3,73 3,11 8,86 -11,84 9,33
 x3.00 18,10 2 11,85 7,90 5,93 4,74 3,95 11,35 -14,95 11,85
 Z400x75/65x1.50 10,08 2 4,64 3,09 2,32 1,86 1,55 4,05 -6,39 4,64
 x2.00 13,36 2 7,69 5,13 3,85 3,08 2,56 7,12 -9,99 7,69
 x2.50 16,60 2 11,10 7,40 5,55 4,44 3,70 10,40 -13,68 11,10
 x3.00 19,88 2 13,85 9,23 6,93 5,54 4,62 13,35 -17,58 13,85
 Z280x85/75x1.50 8,34 2 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 2,81 -4,47 3,17
 x2.00 11,04 2 5,30 3,54 2,65 2,12 1,77 4,96 -7,40 5,30
 x2.50 13,70 2 7,61 5,08 3,81 3,05 2,54 7,23 -9,75 7,61
 x3.00 16,33 2 10,15 6,77 5,08 4,06 3,38 9,51 -12,29 10,15
 Z350x85/75x1.50 9,58 2 3,89 2,59 1,94 1,56 1,30 3,45 -5,48 3,89
 x2.00 12,70 2 6,76 4,51 3,38 2,71 2,25 6,25 -9,38 6,76
 x2.50 15,77 2 9,57 6,38 4,79 3,83 3,19 9,17 -12,35 9,57
 x3.00 18,81 2 12,90 8,60 6,45 5,16 4,30 12,45 -15,71 12,90
 Z400x85/75x1.50 10,47 2 4,40 2,93 2,20 1,76 1,47 3,89 -6,20 4,40
 x2.00 13,88 2 7,77 5,18 3,88 3,11 2,59 7,19 -10,64 7,77
 x2.50 17,25 2 11,16 7,44 5,58 4,46 3,72 10,57 -14,23 11,16
 x3.00 20,59 2 14,83 9,89 7,42 5,93 4,95 14,39 -18,11 14,83
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,67 -1,04 0,41
 x2.00 3,52 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,94 -1,42 0,53
 x2.50 4,40 2 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,22 -1,80 0,64
 x3.00 5,16 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,50 -2,22 0,74
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 0,98 -1,72 1,11
 x2.00 4,32 2 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,42 -2,43 1,45
 x2.50 5,34 2 2,03 1,35 1,01 0,81 0,68 1,81 -3,03 1,76
 x3.00 6,41 2 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,18 -3,60 2,06
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,19 -2,36 1,49
 x2.00 5,09 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,79 -3,40 2,14
 Z280x53/48x1.50 7,11 2 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,48 -3,43 1,97
 x2.00 9,41 2 2,78 1,86 1,39 1,11 0,93 2,34 -4,80 2,78
 Z200x55/48x2.50 9,37 2 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,34 -4,35 2,67
 x3.00 11,12 2 3,13 2,08 1,56 1,25 1,04 2,81 -5,14 3,13
 Z280x55/48x2.50 11,72 2 3,68 2,45 1,84 1,47 1,23 3,24 -6,56 3,68
 x3.00 13,95 2 4,36 2,91 2,18 1,75 1,45 3,91 -7,99 4,36
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,72 -1,17 0,49
 x2.00 4,00 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,19 -1,64 0,64
 x2.50 4,90 2 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,50 -2,04 0,77
 x3.00 5,88 2 1,97 1,31 0,99 0,79 0,66 1,84 -2,53 0,90
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,19 -1,90 1,31
 x2.00 4,80 2 2,11 1,41 1,05 0,84 0,70 1,87 -2,78 1,72
 x2.50 5,90 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,36 -3,46 2,09
 x3.00 7,08 2 3,13 2,09 1,57 1,25 1,04 2,92 -4,25 2,46
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,66 1,11 0,83 0,67 0,55 1,47 -2,37 1,66
 x2.00 5,28 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,25 -3,45 2,57
 x2.50 6,52 2 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,85 -4,40 3,14
 x3.00 7,80 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,52 -5,40 3,79
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,62 -2,67 1,85
 x2.00 5,60 2 2,83 1,89 1,41 1,13 0,94 2,51 -3,88 2,83
 x2.50 6,90 2 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 3,18 -5,06 3,53
 x3.00 8,28 2 4,25 2,83 2,13 1,70 1,42 3,93 -6,23 4,25
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 2,39 1,59 1,19 0,95 0,80 2,01 -3,37 2,39
 x2.00 6,40 2 3,51 2,34 1,75 1,40 1,17 3,16 -4,94 3,51
 x2.50 7,90 2 4,54 3,03 2,27 1,82 1,51 4,10 -6,53 4,54
 x3.00 9,48 2 5,54 3,70 2,77 2,22 1,85 5,08 -8,33 5,54
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,39 1,59 1,20 0,96 0,80 2,11 -3,39 2,39
 x2.00 6,59 2 3,83 2,55 1,91 1,53 1,28 3,48 -5,12 3,83
 x2.50 8,16 2 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,60 -6,80 5,00
 x3.00 9,79 2 6,15 4,10 3,07 2,46 2,05 5,68 -8,64 6,15
 Z280x75/65x1.50 7,91 2 2,69 1,79 1,34 1,08 0,90 2,37 -3,80 2,69
 x2.00 10,47 2 4,29 2,86 2,15 1,72 1,43 3,95 -5,78 4,29
 x2.50 12,99 2 5,67 3,78 2,83 2,27 1,89 5,29 -7,69 5,67
 x3.00 15,54 2 7,13 4,76 3,57 2,85 2,38 6,60 -9,81 7,13
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,61 -4,17 2,95
 x2.00 7,44 2 4,71 3,14 2,35 1,88 1,57 4,33 -6,36 4,71
 x2.50 9,20 2 6,21 4,14 3,10 2,48 2,07 5,82 -8,35 6,21
 x3.00 11,04 2 7,85 5,23 3,92 3,14 2,62 7,38 -10,70 7,85
 Z350x75/65x1.50 9,19 2 3,43 2,29 1,71 1,37 1,14 3,01 -4,83 3,43
 x2.00 12,18 2 5,60 3,74 2,80 2,24 1,87 5,18 -7,51 5,60
 x2.50 15,12 2 7,41 4,94 3,70 2,96 2,47 7,00 -10,05 7,41
 x3.00 18,10 2 9,41 6,27 4,71 3,76 3,14 8,97 -12,67 9,41
 Z400x75/65x1.50 10,08 2 3,89 2,59 1,94 1,56 1,30 3,40 -5,47 3,89
 x2.00 13,36 2 6,45 4,30 3,22 2,58 2,15 5,96 -8,64 6,45
 x2.50 16,60 2 8,83 5,88 4,41 3,53 2,94 8,21 -11,63 8,83
 x3.00 19,88 2 10,99 7,33 5,49 4,40 3,66 10,54 -14,92 10,99
 Z280x85/75x1.50 8,34 2 2,65 1,77 1,33 1,06 0,88 2,35 -3,77 2,65
 x2.00 11,04 2 4,45 2,96 2,22 1,78 1,48 4,15 -6,29 4,45
 x2.50 13,70 2 6,39 4,26 3,19 2,55 2,13 6,06 -8,27 6,39
 x3.00 16,33 2 8,22 5,48 4,11 3,29 2,74 7,75 -10,41 8,22
 Z350x85/75x1.50 9,58 2 3,26 2,17 1,63 1,30 1,09 2,89 -4,62 3,26
 x2.00 12,70 2 5,67 3,78 2,84 2,27 1,89 5,24 -7,95 5,67
 x2.50 15,77 2 8,03 5,35 4,02 3,21 2,68 7,70 -10,67 8,03
 x3.00 18,81 2 10,76 7,17 5,38 4,30 3,59 10,32 -13,32 10,76
 Z400x85/75x1.50 10,47 2 3,68 2,46 1,84 1,47 1,23 3,27 -5,22 3,68
 x2.00 13,88 2 6,51 4,34 3,26 2,61 2,17 6,03 -8,96 6,51
 x2.50 17,25 2 9,36 6,24 4,68 3,75 3,12 8,87 -12,32 9,36
 x3.00 20,59 2 12,45 8,30 6,23 4,98 4,15 12,08 -15,64 12,45
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 7,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,56 -0,90 0,31
 x2.00 3,52 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,80 -1,22 0,40
 x2.50 4,40 2 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,03 -1,55 0,49
 x3.00 5,16 2 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,24 -1,90 0,57
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,83 -1,48 0,87
 x2.00 4,32 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,19 -2,05 1,13
 x2.50 5,34 2 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,52 -2,51 1,37
 x3.00 6,41 2 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,83 -2,97 1,60
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 0,98 -1,98 1,25
 x2.00 5,09 2 1,79 1,19 0,89 0,72 0,60 1,49 -2,77 1,79
 Z280x53/48x1.50 7,11 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,15 -2,74 1,54
 x2.00 9,41 2 2,23 1,48 1,11 0,89 0,74 1,85 -3,83 2,23
 Z200x55/48x2.50 9,37 2 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 1,95 -3,51 2,23
 x3.00 11,12 2 2,60 1,74 1,30 1,04 0,87 2,34 -4,13 2,60
 Z280x55/48x2.50 11,72 2 2,95 1,97 1,47 1,18 0,98 2,55 -5,23 2,95
 x3.00 13,95 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,01 -6,27 3,46
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,60 -1,00 0,38
 x2.00 4,00 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,41 0,49
 x2.50 4,90 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,27 -1,75 0,59
 x3.00 5,88 2 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,56 -2,18 0,69
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,00 -1,63 1,02
 x2.00 4,80 2 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,58 -2,39 1,34
 x2.50 5,90 2 2,19 1,46 1,09 0,88 0,73 2,00 -2,97 1,62
 x3.00 7,08 2 2,65 1,77 1,32 1,06 0,88 2,46 -3,65 1,91
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,24 -2,03 1,41
 x2.00 5,28 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,89 -2,96 2,07
 x2.50 6,52 2 2,65 1,76 1,32 1,06 0,88 2,40 -3,78 2,52
 x3.00 7,80 2 3,19 2,13 1,59 1,28 1,06 2,96 -4,63 2,97
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,57 1,05 0,78 0,63 0,52 1,34 -2,29 1,57
 x2.00 5,60 2 2,36 1,58 1,18 0,95 0,79 2,09 -3,33 2,36
 x2.50 6,90 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,66 -4,34 2,95
 x3.00 8,28 2 3,55 2,37 1,77 1,42 1,18 3,28 -5,34 3,55
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,60 -2,89 1,95
 x2.00 6,40 2 2,86 1,91 1,43 1,14 0,95 2,55 -4,24 2,86
 x2.50 7,90 2 3,71 2,47 1,85 1,48 1,24 3,33 -5,60 3,71
 x3.00 9,48 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,11 -7,14 4,50
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 2,03 1,35 1,01 0,81 0,68 1,79 -2,90 2,03
 x2.00 6,59 2 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,82 -4,40 3,12
 x2.50 8,16 2 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,75 -5,83 4,10
 x3.00 9,79 2 5,01 3,34 2,50 2,00 1,67 4,62 -7,41 5,01
 Z280x75/65x1.50 7,91 2 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,01 -3,25 2,28
 x2.00 10,47 2 3,49 2,32 1,74 1,39 1,16 3,16 -4,97 3,49
 x2.50 12,99 2 4,59 3,06 2,30 1,84 1,53 4,26 -6,60 4,59
 x3.00 15,54 2 5,77 3,84 2,88 2,31 1,92 5,30 -8,41 5,77
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,21 -3,56 2,51
 x2.00 7,44 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,46 -5,47 3,79
 x2.50 9,20 2 5,01 3,34 2,50 2,00 1,67 4,66 -7,17 5,01
 x3.00 11,04 2 6,32 4,22 3,16 2,53 2,11 5,89 -9,18 6,32
 Z350x75/65x1.50 9,19 2 2,91 1,94 1,46 1,16 0,97 2,56 -4,13 2,91
 x2.00 12,18 2 4,60 3,06 2,30 1,84 1,53 4,13 -6,47 4,60
 x2.50 15,12 2 5,94 3,96 2,97 2,37 1,98 5,57 -8,64 5,94
 x3.00 18,10 2 7,54 5,03 3,77 3,02 2,51 7,15 -10,88 7,54
 Z400x75/65x1.50 10,08 2 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 2,88 -4,67 3,30
 x2.00 13,36 2 5,37 3,58 2,68 2,15 1,79 4,82 -7,45 5,37
 x2.50 16,60 2 7,05 4,70 3,52 2,82 2,35 6,52 -10,01 7,05
 x3.00 19,88 2 8,78 5,86 4,39 3,51 2,93 8,38 -12,83 8,78
 Z280x85/75x1.50 8,34 2 2,25 1,50 1,12 0,90 0,75 1,99 -3,23 2,25
 x2.00 11,04 2 3,77 2,52 1,89 1,51 1,26 3,53 -5,32 3,77
 x2.50 13,70 2 5,43 3,62 2,71 2,17 1,81 5,11 -7,10 5,43
 x3.00 16,33 2 6,73 4,49 3,36 2,69 2,24 6,30 -8,94 6,73
 Z350x85/75x1.50 9,58 2 2,76 1,84 1,38 1,11 0,92 2,45 -3,95 2,76
 x2.00 12,70 2 4,82 3,21 2,41 1,93 1,61 4,46 -6,79 4,82
 x2.50 15,77 2 6,83 4,55 3,41 2,73 2,28 6,54 -9,18 6,83
 x3.00 18,81 2 8,75 5,84 4,38 3,50 2,92 8,38 -11,44 8,75
 Z400x85/75x1.50 10,47 2 3,13 2,09 1,56 1,25 1,04 2,78 -4,46 3,13
 x2.00 13,88 2 5,54 3,69 2,77 2,21 1,85 5,12 -7,78 5,54
 x2.50 17,25 2 7,96 5,31 3,98 3,19 2,65 7,54 -10,61 7,96
 x3.00 20,59 2 10,23 6,82 5,12 4,09 3,41 9,86 -13,46 10,23
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 8,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,59 0,39 0,29 0,23 0,20 0,48 -0,78 0,24
 x2.00 3,52 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,69 -1,06 0,31
 x2.50 4,40 2 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,88 -1,34 0,38
 x3.00 5,16 2 1,18 0,78 0,59 0,47 0,39 1,07 -1,65 0,44
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,71 -1,28 0,68
 x2.00 4,32 2 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,01 -1,73 0,89
 x2.50 5,34 2 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,30 -2,12 1,08
 x3.00 6,41 2 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,56 -2,50 1,26
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,83 -1,65 1,06
 x2.00 5,09 2 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,26 -2,29 1,52
 Z280x53/48x1.50 7,11 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 0,92 -2,23 1,26
 x2.00 9,41 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,51 -3,12 1,83
 Z200x55/48x2.50 9,37 2 1,90 1,26 0,95 0,76 0,63 1,65 -2,90 1,90
 x3.00 11,12 2 2,21 1,47 1,10 0,88 0,74 1,98 -3,40 2,21
 Z280x55/48x2.50 11,72 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,04 -4,24 2,44
 x3.00 13,95 2 2,84 1,89 1,42 1,14 0,95 2,46 -5,01 2,84
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,52 -0,88 0,29
 x2.00 4,00 2 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,86 -1,23 0,38
 x2.50 4,90 2 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,08 -1,52 0,46
 x3.00 5,88 2 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,34 -1,89 0,54
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,86 -1,42 0,81
 x2.00 4,80 2 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,35 -2,07 1,06
 x2.50 5,90 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,71 -2,58 1,28
 x3.00 7,08 2 2,26 1,51 1,13 0,91 0,75 2,10 -3,17 1,51
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,04 -1,76 1,21
 x2.00 5,28 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,62 -2,57 1,64
 x2.50 6,52 2 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,05 -3,28 2,00
 x3.00 7,80 2 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,52 -4,02 2,36
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,11 -1,96 1,35
 x2.00 5,60 2 2,01 1,34 1,01 0,80 0,67 1,78 -2,89 2,01
 x2.50 6,90 2 2,51 1,67 1,26 1,00 0,84 2,26 -3,77 2,51
 x3.00 8,28 2 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,78 -4,62 3,02
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,31 -2,50 1,61
 x2.00 6,40 2 2,38 1,59 1,19 0,95 0,79 2,11 -3,68 2,38
 x2.50 7,90 2 3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,77 -4,86 3,10
 x3.00 9,48 2 3,74 2,49 1,87 1,50 1,25 3,42 -6,10 3,74
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,48 -2,51 1,74
 x2.00 6,59 2 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,34 -3,83 2,60
 x2.50 8,16 2 3,43 2,29 1,72 1,37 1,14 3,13 -5,06 3,43
 x3.00 9,79 2 4,18 2,79 2,09 1,67 1,39 3,85 -6,43 4,18
 Z280x75/65x1.50 7,91 2 1,96 1,30 0,98 0,78 0,65 1,64 -2,82 1,96
 x2.00 10,47 2 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,58 -4,32 2,87
 x2.50 12,99 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,50 -5,73 3,79
 x3.00 15,54 2 4,74 3,16 2,37 1,89 1,58 4,34 -7,30 4,74
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 1,78 -3,08 2,15
 x2.00 7,44 2 3,10 2,06 1,55 1,24 1,03 2,80 -4,76 3,10
 x2.50 9,20 2 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,80 -6,23 4,10
 x3.00 11,04 2 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 4,78 -7,96 5,18
 Z350x75/65x1.50 9,19 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,10 -3,57 2,50
 x2.00 12,18 2 3,71 2,47 1,86 1,48 1,24 3,30 -5,63 3,71
 x2.50 15,12 2 4,81 3,20 2,40 1,92 1,60 4,48 -7,51 4,81
 x3.00 18,10 2 6,10 4,07 3,05 2,44 2,03 5,75 -9,44 6,10
 Z400x75/65x1.50 10,08 2 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,44 -4,04 2,83
 x2.00 13,36 2 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 3,84 -6,49 4,32
 x2.50 16,60 2 5,67 3,78 2,84 2,27 1,89 5,21 -8,71 5,67
 x3.00 19,88 2 7,08 4,72 3,54 2,83 2,36 6,71 -11,15 7,08
 Z280x85/75x1.50 8,34 2 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,71 -2,80 1,93
 x2.00 11,04 2 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 3,03 -4,62 3,24
 x2.50 13,70 2 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,22 -6,17 4,50
 x3.00 16,33 2 5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,20 -7,76 5,58
 Z350x85/75x1.50 9,58 2 2,37 1,58 1,19 0,95 0,79 2,10 -3,42 2,37
 x2.00 12,70 2 4,14 2,76 2,07 1,66 1,38 3,83 -5,87 4,14
 x2.50 15,77 2 5,75 3,83 2,87 2,30 1,92 5,44 -7,99 5,75
 x3.00 18,81 2 7,18 4,79 3,59 2,87 2,39 6,85 -9,94 7,18
 Z400x85/75x1.50 10,47 2 2,69 1,79 1,34 1,07 0,90 2,38 -3,86 2,69
 x2.00 13,88 2 4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,40 -6,73 4,76
 x2.50 17,25 2 6,83 4,55 3,41 2,73 2,28 6,37 -9,24 6,83
 x3.00 20,59 2 8,38 5,59 4,19 3,35 2,79 8,04 -11,70 8,38
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 2 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,42 -0,69 0,19
 x2.00 3,52 2 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,59 -0,93 0,25
 x2.50 4,40 2 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,76 -1,18 0,30
 x3.00 5,16 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,92 -1,45 0,34
 Z150x53/48x1.50 3,24 2 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,61 -1,13 0,55
 x2.00 4,32 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,87 -1,49 0,71
 x2.50 5,34 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,10 -1,82 0,86
 x3.00 6,41 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,34 -2,14 1,01
 Z200x53/48x1.50 3,84 2 0,91 0,61 0,45 0,36 0,30 0,71 -1,41 0,91
 x2.00 5,09 2 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,08 -1,94 1,31
 Z280x53/48x1.50 7,11 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 0,76 -1,82 1,06
 x2.00 9,41 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,26 -2,58 1,55
 Z200x55/48x2.50 9,37 2 1,63 1,09 0,81 0,65 0,54 1,42 -2,44 1,63
 x3.00 11,12 2 1,90 1,26 0,95 0,76 0,63 1,70 -2,85 1,90
 Z280x55/48x2.50 11,72 2 2,06 1,38 1,03 0,83 0,69 1,72 -3,49 2,06
 x3.00 13,95 2 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,07 -4,08 2,39
 Z100x68/60x1.50 3,00 2 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,45 -0,77 0,23
 x2.00 4,00 2 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,75 -1,07 0,30
 x2.50 4,90 2 1,03 0,69 0,51 0,41 0,34 0,94 -1,34 0,36
 x3.00 5,88 2 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,14 -1,66 0,42
 Z150x68/60x1.50 3,60 2 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,74 -1,25 0,65
 x2.00 4,80 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,17 -1,82 0,85
 x2.50 5,90 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,48 -2,26 1,03
 x3.00 7,08 2 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,81 -2,77 1,21
 Z180x68/60x1.50 3,96 2 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 0,90 -1,52 1,01
 x2.00 5,28 2 1,59 1,06 0,79 0,64 0,53 1,39 -2,25 1,32
 x2.50 6,52 2 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,77 -2,87 1,60
 x3.00 7,80 2 2,35 1,56 1,17 0,94 0,78 2,17 -3,48 1,90
 Z200x68/60x1.50 4,20 2 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 0,96 -1,71 1,17
 x2.00 5,60 2 1,73 1,15 0,87 0,69 0,58 1,53 -2,53 1,71
 x2.50 6,90 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 1,95 -3,28 2,08
 x3.00 8,28 2 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,39 -3,90 2,47
 Z250x68/60x1.50 4,80 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,07 -2,19 1,36
 x2.00 6,40 2 2,02 1,35 1,01 0,81 0,68 1,79 -3,24 2,02
 x2.50 7,90 2 2,64 1,76 1,32 1,06 0,88 2,35 -4,25 2,64
 x3.00 9,48 2 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,90 -5,08 3,18
 Z250x75/65x1.50 4,94 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,23 -2,20 1,50
 x2.00 6,59 2 2,21 1,47 1,11 0,88 0,74 1,98 -3,36 2,21
 x2.50 8,16 2 2,93 1,95 1,46 1,17 0,98 2,66 -4,44 2,93
 x3.00 9,79 2 3,56 2,37 1,78 1,42 1,19 3,28 -5,63 3,56
 Z280x75/65x1.50 7,91 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,34 -2,47 1,65
 x2.00 10,47 2 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,15 -3,79 2,40
 x2.50 12,99 2 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 2,94 -5,02 3,20
 x3.00 15,54 2 3,98 2,65 1,99 1,59 1,33 3,64 -6,40 3,98
 Z300x75/65x1.50 5,58 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,44 -2,70 1,77
 x2.00 7,44 2 2,57 1,71 1,29 1,03 0,86 2,31 -4,18 2,57
 x2.50 9,20 2 3,43 2,28 1,71 1,37 1,14 3,15 -5,46 3,43
 x3.00 11,04 2 4,32 2,88 2,16 1,73 1,44 3,97 -6,98 4,32
 Z350x75/65x1.50 9,19 2 2,11 1,41 1,06 0,85 0,70 1,68 -3,13 2,11
 x2.00 12,18 2 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,67 -4,94 3,03
 x2.50 15,12 2 3,94 2,63 1,97 1,58 1,31 3,64 -6,59 3,94
 x3.00 18,10 2 5,01 3,34 2,51 2,00 1,67 4,69 -8,28 5,01
 Z400x75/65x1.50 10,08 2 2,45 1,63 1,23 0,98 0,82 1,94 -3,54 2,45
 x2.00 13,36 2 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 3,08 -5,71 3,50
 x2.50 16,60 2 4,61 3,07 2,30 1,84 1,54 4,20 -7,65 4,61
 x3.00 19,88 2 5,76 3,84 2,88 2,30 1,92 5,42 -9,78 5,76
 Z280x85/75x1.50 8,34 2 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,46 -2,45 1,67
 x2.00 11,04 2 2,81 1,87 1,41 1,12 0,94 2,61 -4,04 2,81
 x2.50 13,70 2 3,79 2,53 1,89 1,52 1,26 3,54 -5,41 3,79
 x3.00 16,33 2 4,70 3,14 2,35 1,88 1,57 4,37 -6,80 4,70
 Z350x85/75x1.50 9,58 2 2,06 1,37 1,03 0,82 0,69 1,82 -2,99 2,06
 x2.00 12,70 2 3,59 2,40 1,80 1,44 1,20 3,31 -5,14 3,59
 x2.50 15,77 2 4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,48 -7,01 4,76
 x3.00 18,81 2 5,95 3,97 2,98 2,38 1,98 5,65 -8,72 5,95
 Z400x85/75x1.50 10,47 2 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,06 -3,38 2,33
 x2.00 13,88 2 4,13 2,75 2,07 1,65 1,38 3,82 -5,88 4,13
 x2.50 17,25 2 5,62 3,75 2,81 2,25 1,87 5,22 -8,12 5,62
 x3.00 20,59 2 6,91 4,61 3,45 2,76 2,30 6,60 -10,27 6,91
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 9,6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,44 0,30 0,22 0,18 0,15 0,37 -0,61 0,15
 x2.00 3,52 3 0,60 0,40 0,30 0,24 0,20 0,52 -0,82 0,19
 x2.50 4,40 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,68 -1,04 0,23
 x3.00 5,16 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,84 -1,28 0,27
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,55 -0,99 0,44
 x2.00 4,32 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,80 -1,40 0,57
 x2.50 5,34 3 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 1,01 -1,74 0,70
 x3.00 6,41 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,45 1,23 -2,06 0,82
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,66 -1,37 0,82
 x2.00 5,09 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,00 -1,94 1,19
 Z280x53/48x1.50 7,11 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,83 -1,93 1,08
 x2.00 9,41 3 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,31 -2,73 1,54
 Z200x55/48x2.50 9,37 3 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,32 -2,48 1,47
 x3.00 11,12 3 1,75 1,16 0,87 0,70 0,58 1,59 -2,93 1,72
 Z280x55/48x2.50 11,72 3 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,79 -3,72 2,04
 x3.00 13,95 3 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,16 -4,52 2,43
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,39 -0,68 0,18
 x2.00 4,00 3 0,71 0,48 0,36 0,29 0,24 0,65 -0,95 0,24
 x2.50 4,90 3 0,91 0,61 0,45 0,36 0,30 0,84 -1,19 0,28
 x3.00 5,88 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 1,03 -1,47 0,33
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,64 -1,11 0,52
 x2.00 4,80 3 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 1,05 -1,61 0,68
 x2.50 5,90 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,34 -2,00 0,83
 x3.00 7,08 3 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,66 -2,45 0,98
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,91 0,61 0,46 0,37 0,31 0,79 -1,35 0,82
 x2.00 5,28 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,28 -1,99 1,07
 x2.50 6,52 3 1,78 1,18 0,89 0,71 0,59 1,62 -2,54 1,31
 x3.00 7,80 3 2,14 1,43 1,07 0,86 0,72 2,00 -3,11 1,54
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,90 -1,52 1,02
 x2.00 5,60 3 1,59 1,06 0,79 0,64 0,53 1,43 -2,23 1,40
 x2.50 6,90 3 1,99 1,33 1,00 0,80 0,67 1,82 -2,91 1,70
 x3.00 8,28 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,24 -3,58 2,01
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,11 -1,93 1,29
 x2.00 6,40 3 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,78 -2,85 1,97
 x2.50 7,90 3 2,56 1,71 1,28 1,02 0,85 2,35 -3,75 2,56
 x3.00 9,48 3 3,14 2,09 1,57 1,26 1,05 2,90 -4,78 3,14
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,31 0,87 0,66 0,53 0,44 1,15 -1,94 1,31
 x2.00 6,59 3 2,11 1,41 1,06 0,85 0,71 1,96 -2,97 2,11
 x2.50 8,16 3 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,64 -3,92 2,83
 x3.00 9,79 3 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 3,26 -4,97 3,50
 Z280x75/65x1.50 7,91 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,28 -2,18 1,48
 x2.00 10,47 3 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,20 -3,35 2,37
 x2.50 12,99 3 3,21 2,14 1,60 1,28 1,07 3,00 -4,43 3,21
 x3.00 15,54 3 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,80 -5,65 4,05
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,43 -2,38 1,63
 x2.00 7,44 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,43 -3,69 2,60
 x2.50 9,20 3 3,51 2,34 1,76 1,40 1,17 3,30 -4,82 3,51
 x3.00 11,04 3 4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 4,23 -6,16 4,45
 Z350x75/65x1.50 9,19 3 1,89 1,26 0,94 0,76 0,63 1,66 -2,76 1,89
 x2.00 12,18 3 3,10 2,07 1,55 1,24 1,03 2,86 -4,38 3,10
 x2.50 15,12 3 4,18 2,79 2,09 1,67 1,40 3,97 -5,82 4,18
 x3.00 18,10 3 5,33 3,56 2,67 2,13 1,78 5,10 -7,31 5,33
 Z400x75/65x1.50 10,08 3 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 1,87 -3,12 2,14
 x2.00 13,36 3 3,57 2,38 1,78 1,43 1,19 3,30 -5,06 3,57
 x2.50 16,60 3 4,99 3,33 2,50 2,00 1,66 4,65 -6,77 4,99
 x3.00 19,88 3 6,22 4,15 3,11 2,49 2,07 5,99 -8,64 6,22
 Z280x85/75x1.50 8,34 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,29 -2,16 1,46
 x2.00 11,04 3 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,29 -3,57 2,46
 x2.50 13,70 3 3,54 2,36 1,77 1,42 1,18 3,36 -4,79 3,54
 x3.00 16,33 3 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 4,48 -6,01 4,70
 Z350x85/75x1.50 9,58 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,59 -2,65 1,80
 x2.00 12,70 3 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,90 -4,53 3,14
 x2.50 15,77 3 4,46 2,97 2,23 1,78 1,49 4,28 -6,21 4,46
 x3.00 18,81 3 6,03 4,02 3,01 2,41 2,01 5,82 -7,71 6,03
 Z400x85/75x1.50 10,47 3 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,80 -2,99 2,03
 x2.00 13,88 3 3,61 2,41 1,81 1,45 1,20 3,34 -5,19 3,61
 x2.50 17,25 3 5,21 3,47 2,60 2,08 1,74 4,93 -7,20 5,21
 x3.00 20,59 3 6,93 4,62 3,47 2,77 2,31 6,74 -9,09 6,93
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 10,2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,39 0,26 0,19 0,16 0,13 0,32 -0,54 0,12
 x2.00 3,52 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,46 -0,73 0,15
 x2.50 4,40 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,59 -0,93 0,18
 x3.00 5,16 3 0,79 0,53 0,39 0,32 0,26 0,73 -1,15 0,21
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,48 -0,89 0,36
 x2.00 4,32 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,69 -1,23 0,47
 x2.50 5,34 3 0,99 0,66 0,49 0,40 0,33 0,89 -1,51 0,57
 x3.00 6,41 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,06 -1,79 0,66
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,56 -1,20 0,72
 x2.00 5,09 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,88 -1,66 0,98
 Z280x53/48x1.50 7,11 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,67 -1,64 0,90
 x2.00 9,41 3 1,30 0,86 0,65 0,52 0,43 1,07 -2,31 1,30
 Z200x55/48x2.50 9,37 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,14 -2,11 1,21
 x3.00 11,12 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,37 -2,49 1,42
 Z280x55/48x2.50 11,72 3 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,48 -3,15 1,72
 x3.00 13,95 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,68 1,79 -3,78 2,02
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,34 -0,61 0,14
 x2.00 4,00 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,57 -0,85 0,19
 x2.50 4,90 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,73 -1,06 0,22
 x3.00 5,88 3 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,90 -1,31 0,26
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,56 -0,99 0,43
 x2.00 4,80 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,92 -1,43 0,56
 x2.50 5,90 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,15 -1,78 0,68
 x3.00 7,08 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,45 -2,19 0,80
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,70 -1,21 0,67
 x2.00 5,28 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,09 -1,77 0,88
 x2.50 6,52 3 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,41 -2,26 1,07
 x3.00 7,80 3 1,87 1,25 0,93 0,75 0,62 1,74 -2,77 1,27
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,36 0,88
 x2.00 5,60 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,24 -1,99 1,15
 x2.50 6,90 3 1,73 1,15 0,87 0,69 0,58 1,57 -2,59 1,40
 x3.00 8,28 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,94 -3,19 1,66
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 0,94 -1,72 1,14
 x2.00 6,40 3 1,67 1,12 0,84 0,67 0,56 1,50 -2,54 1,67
 x2.50 7,90 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 1,99 -3,34 2,18
 x3.00 9,48 3 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,45 -4,25 2,66
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,01 -1,73 1,14
 x2.00 6,59 3 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,67 -2,65 1,84
 x2.50 8,16 3 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,25 -3,49 2,42
 x3.00 9,79 3 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,77 -4,42 2,98
 Z280x75/65x1.50 7,91 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,13 -1,94 1,30
 x2.00 10,47 3 2,06 1,37 1,03 0,82 0,69 1,87 -2,99 2,06
 x2.50 12,99 3 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,53 -3,95 2,72
 x3.00 15,54 3 3,43 2,29 1,72 1,37 1,14 3,19 -5,03 3,43
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,43 0,95 0,71 0,57 0,48 1,24 -2,12 1,43
 x2.00 7,44 3 2,24 1,50 1,12 0,90 0,75 2,05 -3,29 2,24
 x2.50 9,20 3 2,97 1,98 1,48 1,19 0,99 2,77 -4,29 2,97
 x3.00 11,04 3 3,76 2,51 1,88 1,50 1,25 3,56 -5,48 3,76
 Z350x75/65x1.50 9,19 3 1,66 1,11 0,83 0,67 0,55 1,46 -2,46 1,66
 x2.00 12,18 3 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,45 -3,90 2,73
 x2.50 15,12 3 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 3,32 -5,19 3,52
 x3.00 18,10 3 4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 4,27 -6,51 4,49
 Z400x75/65x1.50 10,08 3 1,89 1,26 0,94 0,75 0,63 1,64 -2,78 1,89
 x2.00 13,36 3 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,87 -4,52 3,14
 x2.50 16,60 3 4,19 2,80 2,10 1,68 1,40 3,89 -6,03 4,19
 x3.00 19,88 3 5,23 3,49 2,62 2,09 1,74 5,01 -7,70 5,23
 Z280x85/75x1.50 8,34 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,13 -1,93 1,28
 x2.00 11,04 3 2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 2,02 -3,18 2,16
 x2.50 13,70 3 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,96 -4,27 3,12
 x3.00 16,33 3 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,82 -5,36 4,02
 Z350x85/75x1.50 9,58 3 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,37 -2,36 1,58
 x2.00 12,70 3 2,77 1,85 1,38 1,11 0,92 2,56 -4,03 2,77
 x2.50 15,77 3 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,77 -5,44 3,93
 x3.00 18,81 3 5,23 3,49 2,62 2,09 1,75 5,03 -6,87 5,23
 Z400x85/75x1.50 10,47 3 1,79 1,19 0,89 0,72 0,60 1,58 -2,66 1,79
 x2.00 13,88 3 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 2,94 -4,61 3,18
 x2.50 17,25 3 4,59 3,06 2,29 1,84 1,53 4,35 -6,42 4,59
 x3.00 20,59 3 6,11 4,08 3,06 2,45 2,04 5,92 -8,10 6,11
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 10,8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,11 0,28 -0,49 0,09
 x2.00 3,52 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,40 -0,66 0,12
 x2.50 4,40 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,52 -0,84 0,14
 x3.00 5,16 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,64 -1,03 0,17
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,42 -0,80 0,30
 x2.00 4,32 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,61 -1,07 0,38
 x2.50 5,34 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,78 -1,33 0,47
 x3.00 6,41 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,94 -1,57 0,54
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,49 -1,04 0,62
 x2.00 5,09 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,76 -1,44 0,81
 Z280x53/48x1.50 7,11 3 0,76 0,51 0,38 0,31 0,25 0,55 -1,40 0,76
 x2.00 9,41 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,90 -1,97 1,11
 Z200x55/48x2.50 9,37 3 1,13 0,76 0,57 0,45 0,38 0,99 -1,83 1,00
 x3.00 11,12 3 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,20 -2,15 1,18
 Z280x55/48x2.50 11,72 3 1,47 0,98 0,73 0,59 0,49 1,26 -2,68 1,47
 x3.00 13,95 3 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,51 -3,19 1,72
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,12 0,29 -0,55 0,11
 x2.00 4,00 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,19 0,50 -0,77 0,15
 x2.50 4,90 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,65 -0,95 0,18
 x3.00 5,88 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,80 -1,18 0,21
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,50 -0,89 0,35
 x2.00 4,80 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,82 -1,29 0,46
 x2.50 5,90 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,02 -1,60 0,56
 x3.00 7,08 3 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,25 -1,96 0,66
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,62 -1,09 0,56
 x2.00 5,28 3 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 0,98 -1,59 0,73
 x2.50 6,52 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,24 -2,03 0,89
 x3.00 7,80 3 1,64 1,10 0,82 0,66 0,55 1,53 -2,48 1,05
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,68 -1,22 0,73
 x2.00 5,60 3 1,21 0,81 0,61 0,48 0,40 1,07 -1,79 0,96
 x2.50 6,90 3 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,38 -2,33 1,16
 x3.00 8,28 3 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,70 -2,86 1,38
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,99 0,66 0,49 0,40 0,33 0,80 -1,53 0,99
 x2.00 6,40 3 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,27 -2,28 1,44
 x2.50 7,90 3 1,88 1,26 0,94 0,75 0,63 1,71 -3,00 1,88
 x3.00 9,48 3 2,29 1,53 1,14 0,92 0,76 2,11 -3,82 2,29
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,89 -1,55 1,01
 x2.00 6,59 3 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,41 -2,37 1,58
 x2.50 8,16 3 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 1,94 -3,13 2,09
 x3.00 9,79 3 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,38 -3,97 2,57
 Z280x75/65x1.50 7,91 3 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,01 -1,74 1,14
 x2.00 10,47 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,56 -2,68 1,76
 x2.50 12,99 3 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,16 -3,54 2,33
 x3.00 15,54 3 2,93 1,96 1,47 1,17 0,98 2,72 -4,50 2,93
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,09 -1,90 1,25
 x2.00 7,44 3 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,73 -2,95 1,91
 x2.50 9,20 3 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,35 -3,85 2,53
 x3.00 11,04 3 3,20 2,14 1,60 1,28 1,07 3,01 -4,91 3,20
 Z350x75/65x1.50 9,19 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,27 -2,20 1,47
 x2.00 12,18 3 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 2,06 -3,50 2,30
 x2.50 15,12 3 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,79 -4,65 2,98
 x3.00 18,10 3 3,80 2,53 1,90 1,52 1,27 3,60 -5,83 3,80
 Z400x75/65x1.50 10,08 3 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,42 -2,49 1,67
 x2.00 13,36 3 2,69 1,79 1,34 1,07 0,90 2,40 -4,06 2,69
 x2.50 16,60 3 3,54 2,36 1,77 1,41 1,18 3,26 -5,41 3,54
 x3.00 19,88 3 4,42 2,94 2,21 1,77 1,47 4,21 -6,90 4,42
 Z280x85/75x1.50 8,34 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,00 -1,73 1,12
 x2.00 11,04 3 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,79 -2,85 1,92
 x2.50 13,70 3 2,77 1,84 1,38 1,11 0,92 2,62 -3,82 2,77
 x3.00 16,33 3 3,46 2,31 1,73 1,39 1,15 3,27 -4,80 3,46
 Z350x85/75x1.50 9,58 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,23 -2,11 1,40
 x2.00 12,70 3 2,45 1,64 1,23 0,98 0,82 2,23 -3,61 2,45
 x2.50 15,77 3 3,49 2,32 1,74 1,40 1,16 3,34 -4,89 3,49
 x3.00 18,81 3 4,48 2,99 2,24 1,79 1,49 4,29 -6,16 4,48
 Z400x85/75x1.50 10,47 3 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,37 -2,39 1,58
 x2.00 13,88 3 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,61 -4,13 2,82
 x2.50 17,25 3 4,07 2,71 2,04 1,63 1,36 3,86 -5,76 4,07
 x3.00 20,59 3 5,23 3,49 2,61 2,09 1,74 5,05 -7,27 5,23
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 11,4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,30 0,20 0,15 0,12 0,10 0,25 -0,44 0,07
 x2.00 3,52 3 0,41 0,27 0,20 0,16 0,14 0,35 -0,60 0,09
 x2.50 4,40 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,46 -0,76 0,11
 x3.00 5,16 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,21 0,57 -0,93 0,13
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,37 -0,72 0,25
 x2.00 4,32 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,54 -0,96 0,32
 x2.50 5,34 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,69 -1,18 0,39
 x3.00 6,41 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,83 -1,39 0,45
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,43 -0,92 0,52
 x2.00 5,09 3 0,79 0,52 0,39 0,31 0,26 0,67 -1,26 0,68
 Z280x53/48x1.50 7,11 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,47 -1,22 0,65
 x2.00 9,41 3 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,78 -1,70 0,96
 Z200x55/48x2.50 9,37 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,88 -1,60 0,84
 x3.00 11,12 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,04 -1,87 0,98
 Z280x55/48x2.50 11,72 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,08 -2,31 1,28
 x3.00 13,95 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,50 1,30 -2,72 1,48
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,30 0,20 0,15 0,12 0,10 0,26 -0,50 0,09
 x2.00 4,00 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,16 0,44 -0,70 0,12
 x2.50 4,90 3 0,62 0,42 0,31 0,25 0,21 0,57 -0,86 0,14
 x3.00 5,88 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,71 -1,07 0,16
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,44 -0,81 0,29
 x2.00 4,80 3 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,72 -1,16 0,38
 x2.50 5,90 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,90 -1,44 0,46
 x3.00 7,08 3 1,21 0,81 0,61 0,48 0,40 1,12 -1,77 0,54
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,55 -0,99 0,47
 x2.00 5,28 3 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,87 -1,44 0,61
 x2.50 6,52 3 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,08 -1,83 0,74
 x3.00 7,80 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,36 -2,24 0,87
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,59 -1,11 0,61
 x2.00 5,60 3 1,07 0,71 0,54 0,43 0,36 0,95 -1,61 0,80
 x2.50 6,90 3 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,22 -2,10 0,97
 x3.00 8,28 3 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,50 -2,54 1,15
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,68 -1,38 0,85
 x2.00 6,40 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,11 -2,06 1,26
 x2.50 7,90 3 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,49 -2,72 1,65
 x3.00 9,48 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,83 -3,32 2,00
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,38 0,90
 x2.00 6,59 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,24 -2,14 1,38
 x2.50 8,16 3 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,69 -2,82 1,83
 x3.00 9,79 3 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 2,08 -3,58 2,17
 Z280x75/65x1.50 7,91 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,86 -1,57 1,02
 x2.00 10,47 3 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,35 -2,42 1,52
 x2.50 12,99 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,86 -3,19 2,02
 x3.00 15,54 3 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,34 -4,06 2,53
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 0,93 -1,72 1,11
 x2.00 7,44 3 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,46 -2,67 1,64
 x2.50 9,20 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,01 -3,47 2,18
 x3.00 11,04 3 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,57 -4,43 2,76
 Z350x75/65x1.50 9,19 3 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,09 -1,99 1,29
 x2.00 12,18 3 1,96 1,30 0,98 0,78 0,65 1,73 -3,16 1,96
 x2.50 15,12 3 2,54 1,69 1,27 1,02 0,85 2,36 -4,20 2,54
 x3.00 18,10 3 3,24 2,16 1,62 1,29 1,08 3,05 -5,26 3,24
 Z400x75/65x1.50 10,08 3 1,49 0,99 0,74 0,60 0,50 1,29 -2,25 1,49
 x2.00 13,36 3 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 2,01 -3,67 2,27
 x2.50 16,60 3 2,99 2,00 1,50 1,20 1,00 2,75 -4,88 2,99
 x3.00 19,88 3 3,74 2,50 1,87 1,50 1,25 3,55 -6,22 3,74
 Z280x85/75x1.50 8,34 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,88 -1,56 1,00
 x2.00 11,04 3 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,58 -2,57 1,71
 x2.50 13,70 3 2,41 1,61 1,21 0,97 0,81 2,26 -3,45 2,41
 x3.00 16,33 3 3,01 2,00 1,50 1,20 1,00 2,83 -4,33 3,01
 Z350x85/75x1.50 9,58 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,09 -1,91 1,24
 x2.00 12,70 3 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 2,01 -3,25 2,15
 x2.50 15,77 3 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,91 -4,41 3,08
 x3.00 18,81 3 3,85 2,57 1,93 1,54 1,28 3,68 -5,55 3,85
 Z400x85/75x1.50 10,47 3 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,23 -2,15 1,41
 x2.00 13,88 3 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,30 -3,72 2,52
 x2.50 17,25 3 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,41 -5,20 3,63
 x3.00 20,59 3 4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 4,32 -6,55 4,49
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TABULKA NOSNOSTI PROFILU Z
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

ROZPĚTÍ 12,0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 Z100x53/48x1.50 2,64 3 0,27 0,18 0,13 0,11 0,09 0,22 -0,41 0,06
 x2.00 3,52 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,31 -0,55 0,07
 x2.50 4,40 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,41 -0,69 0,09
 x3.00 5,16 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,50 -0,85 0,10
 Z150x53/48x1.50 3,24 3 0,41 0,27 0,21 0,16 0,14 0,33 -0,66 0,20
 x2.00 4,32 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,48 -0,86 0,26
 x2.50 5,34 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,61 -1,06 0,32
 x3.00 6,41 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,74 -1,24 0,37
 Z200x53/48x1.50 3,84 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,16 0,38 -0,82 0,44
 x2.00 5,09 3 0,71 0,47 0,36 0,28 0,24 0,59 -1,12 0,57
 Z280x53/48x1.50 7,11 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,40 -1,06 0,57
 x2.00 9,41 3 0,84 0,56 0,42 0,33 0,28 0,68 -1,49 0,84
 Z200x55/48x2.50 9,37 3 0,89 0,59 0,44 0,36 0,30 0,78 -1,41 0,71
 x3.00 11,12 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,35 0,93 -1,65 0,83
 Z280x55/48x2.50 11,72 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 0,94 -2,01 1,12
 x3.00 13,95 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,13 -2,35 1,30
 Z100x68/60x1.50 3,00 3 0,27 0,18 0,14 0,11 0,09 0,23 -0,45 0,07
 x2.00 4,00 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,39 -0,63 0,09
 x2.50 4,90 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,51 -0,79 0,11
 x3.00 5,88 3 0,68 0,45 0,34 0,27 0,23 0,63 -0,98 0,13
 Z150x68/60x1.50 3,60 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,39 -0,73 0,24
 x2.00 4,80 3 0,73 0,48 0,36 0,29 0,24 0,64 -1,06 0,32
 x2.50 5,90 3 0,89 0,59 0,45 0,36 0,30 0,82 -1,31 0,38
 x3.00 7,08 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,00 -1,61 0,45
 Z180x68/60x1.50 3,96 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,49 -0,90 0,39
 x2.00 5,28 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,77 -1,30 0,51
 x2.50 6,52 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 0,97 -1,66 0,62
 x3.00 7,80 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,18 -2,00 0,73
 Z200x68/60x1.50 4,20 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,52 -0,99 0,51
 x2.00 5,60 3 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,85 -1,47 0,67
 x2.50 6,90 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,07 -1,89 0,82
 x3.00 8,28 3 1,44 0,96 0,72 0,57 0,48 1,33 -2,25 0,97
 Z250x68/60x1.50 4,80 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,59 -1,26 0,75
 x2.00 6,40 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 0,98 -1,88 1,12
 x2.50 7,90 3 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,31 -2,43 1,46
 x3.00 9,48 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,62 -2,91 1,73
 Z250x75/65x1.50 4,94 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,67 -1,26 0,81
 x2.00 6,59 3 1,22 0,82 0,61 0,49 0,41 1,09 -1,95 1,22
 x2.50 8,16 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,49 -2,56 1,55
 x3.00 9,79 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,83 -3,24 1,84
 Z280x75/65x1.50 7,91 3 0,91 0,61 0,46 0,37 0,30 0,73 -1,41 0,91
 x2.00 10,47 3 1,33 0,89 0,67 0,53 0,44 1,18 -2,20 1,33
 x2.50 12,99 3 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,63 -2,90 1,77
 x3.00 15,54 3 2,21 1,48 1,11 0,89 0,74 2,04 -3,69 2,21
 Z300x75/65x1.50 5,58 3 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,79 -1,56 0,98
 x2.00 7,44 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,48 1,26 -2,38 1,42
 x2.50 9,20 3 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,75 -3,15 1,89
 x3.00 11,04 3 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,23 -4,03 2,40
 Z350x75/65x1.50 9,19 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 0,92 -1,81 1,15
 x2.00 12,18 3 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,45 -2,87 1,65
 x2.50 15,12 3 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,02 -3,81 2,18
 x3.00 18,10 3 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,60 -4,79 2,78
 Z400x75/65x1.50 10,08 3 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,05 -2,04 1,31
 x2.00 13,36 3 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,70 -3,33 1,93
 x2.50 16,60 3 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,32 -4,43 2,55
 x3.00 19,88 3 3,19 2,13 1,60 1,28 1,06 3,01 -5,65 3,19
 Z280x85/75x1.50 8,34 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,78 -1,42 0,90
 x2.00 11,04 3 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,42 -2,33 1,53
 x2.50 13,70 3 2,11 1,41 1,06 0,85 0,71 1,98 -3,13 2,11
 x3.00 16,33 3 2,64 1,76 1,32 1,05 0,88 2,47 -3,93 2,64
 Z350x85/75x1.50 9,58 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 0,98 -1,73 1,10
 x2.00 12,70 3 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,81 -2,95 1,93
 x2.50 15,77 3 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,50 -4,00 2,66
 x3.00 18,81 3 3,33 2,22 1,67 1,33 1,11 3,17 -5,03 3,33
 Z400x85/75x1.50 10,47 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,11 -1,96 1,26
 x2.00 13,88 3 2,26 1,50 1,13 0,90 0,75 2,08 -3,38 2,26
 x2.50 17,25 3 3,14 2,10 1,57 1,26 1,05 2,92 -4,72 3,14
 x3.00 20,59 3 3,87 2,58 1,93 1,55 1,29 3,70 -5,95 3,87
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ROZPĚTÍ 2.4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   6,31 4,21 3,15 2,52 2,10 5,95 -3,61 5,51
 x2.50 6,24   8,06 5,38 4,03 3,23 2,69 7,59 -4,44 6,79
 x3.00 7,39   9,78 6,52 4,89 3,91 3,26 9,29 -5,19 8,03
 x3.20 7,77   10,48 6,99 5,24 4,19 3,49 9,99 -5,48 8,52
 S170x2.00 5,54   8,33 5,55 4,16 3,33 2,78 7,88 -3,92 8,33
 x2.50 6,84   10,64 7,09 5,32 4,26 3,55 10,04 -4,83 10,64
 x3.00 8,11   12,89 8,60 6,45 5,16 4,30 12,28 -5,64 12,77
 x3.20 8,53   13,82 9,21 6,91 5,53 4,61 13,20 -5,95 13,56
 S200x2.00 6,02   10,54 7,03 5,27 4,22 3,51 9,99 -4,27 10,54
 x2.50 7,44   13,46 8,97 6,73 5,38 4,49 12,73 -5,25 13,46
 x3.00 8,83   16,30 10,87 8,15 6,52 5,44 15,56 -6,08 16,30
 x3.20 9,29   17,47 11,65 8,74 6,99 5,83 16,73 -6,41 17,47
 S230x2.00 6,50   12,85 8,57 6,42 5,14 4,28 12,19 -4,55 12,85
 x2.50 8,04   16,39 10,93 8,19 6,56 5,46 15,53 -5,60 16,39
 x3.00 9,55   19,85 13,24 9,93 7,94 6,62 18,98 -6,55 19,85
 x3.20 10,01   21,28 14,18 10,64 8,51 7,09 20,40 -6,92 21,28
 S260x2.00 6,98   15,17 10,11 7,59 6,07 5,06 14,37 -4,94 15,17
 x2.50 8,64   19,66 13,11 9,83 7,86 6,55 18,65 -6,08 19,66
 x3.00 10,27   23,81 15,87 11,90 9,52 7,94 22,78 -7,13 23,81
 x3.20 10,76   25,51 17,00 12,75 10,20 8,50 24,48 -7,52 25,51
 S300x2.00 7,62   17,56 11,71 8,78 7,03 5,86 16,93 -5,51 17,56
 x2.50 9,44   23,31 15,54 11,65 9,32 7,77 22,12 -6,79 23,31
 x3.00 11,23   29,49 19,66 14,75 11,80 9,83 28,26 -7,97 29,49
 x3.20 11,77   31,59 21,06 15,80 12,64 10,53 30,35 -8,41 31,59
 S350x2.00 8,42   20,72 13,82 10,36 8,29 6,91 19,81 -6,23 20,72
 x2.50 10,44   27,34 18,23 13,67 10,94 9,11 26,52 -7,76 27,34
 x3.00 12,43   34,21 22,81 17,11 13,69 11,40 32,79 -9,12 34,21
 x3.20 13,03   37,18 24,79 18,59 14,87 12,39 35,73 -9,64 37,18

ROZPĚTÍ 3.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
prostý nosník (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   9,89 6,59 4,94 3,95 3,30 9,41 -5,08 9,89
 x2.50 6,24   12,64 8,43 6,32 5,06 4,21 12,05 -6,23 12,64
 x3.00 7,39   15,32 10,21 7,66 6,13 5,11 14,45 -7,30 15,32
 x3.20 7,77   16,42 10,95 8,21 6,57 5,48 15,54 -7,71 16,42
 S170x2.00 5,54   13,04 8,69 6,52 5,22 4,35 12,46 -5,66 13,04
 x2.50 6,84   16,66 11,11 8,33 6,67 5,55 15,96 -6,96 16,66
 x3.00 8,11   20,20 13,46 10,10 8,08 6,73 19,49 -8,16 20,20
 x3.20 8,53   21,65 14,43 10,82 8,66 7,22 20,52 -8,62 21,65
 S200x2.00 6,02   16,50 11,00 8,25 6,60 5,50 15,83 -6,35 16,50
 x2.50 7,44   21,07 14,05 10,54 8,43 7,02 20,26 -7,81 21,07
 x3.00 8,83   25,53 17,02 12,76 10,21 8,51 24,71 -9,16 25,53
 x3.20 9,29   27,36 18,24 13,68 10,94 9,12 26,54 -9,68 27,36
 S230x2.00 6,50   20,12 13,41 10,06 8,05 6,71 19,34 -7,02 20,12
 x2.50 8,04   25,66 17,10 12,83 10,26 8,55 24,73 -8,62 25,66
 x3.00 9,55   31,08 20,72 15,54 12,43 10,36 30,16 -10,12 31,08
 x3.20 10,01   33,31 22,20 16,65 13,32 11,10 32,38 -10,69 33,31
 S260x2.00 6,98   23,75 15,83 11,87 9,50 7,92 22,87 -7,78 23,75
 x2.50 8,64   30,77 20,51 15,39 12,31 10,26 29,73 -9,55 30,77
 x3.00 10,27   37,26 24,84 18,63 14,90 12,42 36,22 -11,22 37,26
 x3.20 10,76   39,92 26,61 19,96 15,97 13,31 38,88 -11,86 39,92
 S300x2.00 7,62   27,49 18,33 13,75 11,00 9,16 26,48 -8,88 27,49
 x2.50 9,44   36,47 24,31 18,24 14,59 12,16 35,30 -10,89 36,47
 x3.00 11,23   46,15 30,77 23,08 18,46 15,38 44,96 -12,80 46,15
 x3.20 11,77   49,43 32,95 24,72 19,77 16,48 48,24 -13,53 49,43
 S350x2.00 8,42   32,43 21,62 16,22 12,97 10,81 31,30 -10,24 32,43
 x2.50 10,44   42,78 28,52 21,39 17,11 14,26 41,49 -12,70 42,78
 x3.00 12,43   53,54 35,69 26,77 21,41 17,85 52,22 -14,93 53,54 
 x3.20 13,03   58,17 38,78 29,09 23,27 19,39 56,85 -15,79 58,17
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   4,36 2,91 2,18 1,75 1,46 4,14 -2,79 3,17
 x2.50 6,24   5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,27 -3,45 3,90
 x3.00 7,39   6,76 4,51 3,38 2,71 2,26 6,45 -4,03 4,62
 x3.20 7,77   7,25 4,84 3,63 2,90 2,42 6,94 -4,26 4,90
 S170x2.00 5,54   5,76 3,84 2,88 2,31 1,92 5,49 -3,02 5,03
 x2.50 6,84   7,37 4,91 3,68 2,95 2,46 6,99 -3,73 6,21
 x3.00 8,11   8,93 5,95 4,46 3,57 2,98 8,54 -4,36 7,36
 x3.20 8,53   9,57 6,38 4,78 3,83 3,19 9,18 -4,59 7,81
 S200x2.00 6,02   7,30 4,87 3,65 2,92 2,43 6,97 -3,22 7,30
 x2.50 7,44   9,32 6,21 4,66 3,73 3,11 8,87 -3,98 9,17
 x3.00 8,83   11,29 7,53 5,65 4,52 3,76 10,83 -4,55 10,88
 x3.20 9,29   12,10 8,07 6,05 4,84 4,03 11,64 -4,80 11,56
 S230x2.00 6,50   8,90 5,93 4,45 3,56 2,97 8,50 -3,32 8,90
 x2.50 8,04   11,35 7,57 5,68 4,54 3,79 10,82 -4,11 11,35
 x3.00 9,55   13,76 9,17 6,88 5,50 4,59 13,22 -4,80 13,76
 x3.20 10,01   14,74 9,83 7,37 5,90 4,91 14,20 -5,05 14,74
 S260x2.00 6,98   10,51 7,01 5,26 4,21 3,50 10,04 -3,53 10,51
 x2.50 8,64   13,62 9,08 6,81 5,45 4,54 13,00 -4,36 13,62
 x3.00 10,27   16,50 11,00 8,25 6,60 5,50 15,87 -5,10 16,50
 x3.20 10,76   17,68 11,78 8,84 7,07 5,89 17,04 -5,37 17,68
 S300x2.00 7,62   12,17 8,12 6,09 4,87 4,06 11,55 -3,82 12,17
 x2.50 9,44   16,15 10,77 8,08 6,46 5,38 15,43 -4,73 16,15
 x3.00 11,23   20,44 13,63 10,22 8,18 6,82 19,69 -5,54 20,44
 x3.20 11,77   21,90 14,60 10,95 8,76 7,30 21,14 -5,85 21,90
 S350x2.00 8,42   14,36 9,58 7,18 5,75 4,79 13,85 -4,18 14,36
 x2.50 10,44   18,95 12,63 9,48 7,58 6,32 18,12 -5,25 18,95
 x3.00 12,43   23,72 15,81 11,86 9,49 7,91 22,86 -6,17 23,72
 x3.20 13,03   25,77 17,18 12,89 10,31 8,59 24,90 -6,51 25,77

ROZPĚTÍ 3.6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   3,19 2,13 1,60 1,28 1,06 3,04 -2,23 1,98
 x2.50 6,24   4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,87 -2,75 2,44
 x3.00 7,39   4,95 3,30 2,47 1,98 1,65 4,73 -3,23 2,88
 x3.20 7,77   5,31 3,54 2,65 2,12 1,77 5,09 -3,42 3,06
 S170x2.00 5,54   4,22 2,81 2,11 1,69 1,41 4,03 -2,45 3,15
 x2.50 6,84   5,39 3,59 2,70 2,16 1,80 5,13 -3,03 3,89
 x3.00 8,11   6,54 4,36 3,27 2,61 2,18 6,27 -3,54 4,60
 x3.20 8,53   7,01 4,67 3,50 2,80 2,34 6,74 -3,73 4,89
 S200x2.00 6,02   5,34 3,56 2,67 2,14 1,78 5,12 -2,60 4,65
 x2.50 7,44   6,83 4,55 3,41 2,73 2,28 6,51 -3,23 5,75
 x3.00 8,83   8,27 5,51 4,14 3,31 2,76 7,95 -3,66 6,82
 x3.20 9,29   8,87 5,91 4,43 3,55 2,96 8,55 -3,86 7,24
 S230x2.00 6,50   6,52 4,35 3,26 2,61 2,17 6,26 -2,63 6,44
 x2.50 8,04   8,32 5,55 4,16 3,33 2,77 7,96 -3,26 7,97
 x3.00 9,55   10,08 6,72 5,04 4,03 3,36 9,71 -3,81 9,46
 x3.20 10,01   10,80 7,20 5,40 4,32 3,60 10,43 -4,01 10,05
 S260x2.00 6,98   7,70 5,14 3,85 3,08 2,57 7,39 -2,75 7,70
 x2.50 8,64   9,99 6,66 4,99 3,99 3,33 9,56 -3,41 9,99
 x3.00 10,27   12,09 8,06 6,05 4,84 4,03 11,67 -3,98 12,09
 x3.20 10,76   12,96 8,64 6,48 5,18 4,32 12,53 -4,19 12,96
 S300x2.00 7,62   8,92 5,95 4,46 3,57 2,97 8,50 -2,90 8,92
 x2.50 9,44   11,84 7,89 5,92 4,74 3,95 11,35 -3,61 11,84
 x3.00 11,23   14,99 9,99 7,49 6,00 5,00 14,48 -4,23 14,99
 x3.20 11,77   16,05 10,70 8,03 6,42 5,35 15,55 -4,46 16,05
 S350x2.00 8,42   10,53 7,02 5,26 4,21 3,51 10,16 -3,07 10,53
 x2.50 10,44   13,89 9,26 6,95 5,56 4,63 13,34 -3,90 13,89
 x3.00 12,43   17,39 11,59 8,70 6,96 5,80 16,82 -4,57 17,39
 x3.20 13,03   18,90 12,60 9,45 7,56 6,30 18,32 -4,82 18,90

ROZPĚTÍ 4.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
prostý nosník (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,31 -1,84 1,31
 x2.50 6,24 1 3,11 2,07 1,56 1,24 1,04 2,95 -2,28 1,61
 x3.00 7,39 1 3,77 2,51 1,89 1,51 1,26 3,61 -2,72 1,91
 x3.20 7,77 1 4,04 2,70 2,02 1,62 1,35 3,88 -2,89 2,02
 S170x2.00 5,54 1 3,22 2,14 1,61 1,29 1,07 3,07 -2,24 2,09
 x2.50 6,84 1 4,11 2,74 2,06 1,64 1,37 3,92 -2,78 2,58
 x3.00 8,11 1 4,98 3,32 2,49 1,99 1,66 4,79 -3,31 3,06
 x3.20 8,53 1 5,34 3,56 2,67 2,14 1,78 5,14 -3,52 3,25
 S200x2.00 6,02 1 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,91 -2,68 3,10
 x2.50 7,44 1 5,21 3,47 2,60 2,08 1,74 4,98 -3,32 3,83
 x3.00 8,83 1 6,31 4,21 3,16 2,52 2,10 6,08 -3,95 4,54
 x3.20 9,29 1 6,76 4,51 3,38 2,71 2,25 6,53 -4,20 4,82
 S230x2.00 6,50 1 4,98 3,32 2,49 1,99 1,66 4,78 -3,08 4,29
 x2.50 8,04 1 6,35 4,23 3,18 2,54 2,12 6,09 -3,82 5,31
 x3.00 9,55 1 7,69 5,13 3,85 3,08 2,56 7,43 -4,54 6,31
 x3.20 10,01 1 8,24 5,50 4,12 3,30 2,75 7,98 -4,82 6,70
 S260x2.00 6,98 1 5,88 3,92 2,94 2,35 1,96 5,66 -3,53 5,79
 x2.50 8,64 1 7,62 5,08 3,81 3,05 2,54 7,32 -4,37 7,17
 x3.00 10,27 1 9,23 6,16 4,62 3,69 3,08 8,92 -5,19 8,52
 x3.20 10,76 1 9,89 6,59 4,95 3,96 3,30 9,58 -5,52 9,06
 S300x2.00 7,62 1 6,81 4,54 3,41 2,73 2,27 6,51 -4,16 6,81
 x2.50 9,44 1 9,04 6,03 4,52 3,62 3,01 8,69 -5,14 9,04
 x3.00 11,23 1 11,45 7,63 5,72 4,58 3,82 11,08 -6,11 11,45
 x3.20 11,77 1 12,26 8,17 6,13 4,90 4,09 11,90 -6,49 12,26
 S350x2.00 8,42 1 8,04 5,36 4,02 3,22 2,68 7,76 -4,88 8,04
 x2.50 10,44 1 10,61 7,07 5,31 4,24 3,54 10,21 -6,16 10,61
 x3.00 12,43 1 13,28 8,86 6,64 5,31 4,43 12,87 -7,31 13,28
 x3.20 13,03 1 14,44 9,62 7,22 5,77 4,81 14,02 -7,77 14,44

ROZPĚTÍ 4.8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,91 1,27 0,96 0,76 0,64 1,81 -1,45 0,90
 x2.50 6,24 1 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,32 -1,80 1,11
 x3.00 7,39 1 2,96 1,97 1,48 1,19 0,99 2,84 -2,14 1,32
 x3.20 7,77 1 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 3,05 -2,28 1,40
 S170x2.00 5,54 1 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,41 -1,75 1,45
 x2.50 6,84 1 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 3,09 -2,17 1,79
 x3.00 8,11 1 3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,77 -2,58 2,12
 x3.20 8,53 1 4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 4,05 -2,74 2,25
 S200x2.00 6,02 1 3,21 2,14 1,60 1,28 1,07 3,07 -2,06 2,16
 x2.50 7,44 1 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,92 -2,56 2,67
 x3.00 8,83 1 4,97 3,31 2,48 1,99 1,66 4,79 -3,02 3,16
 x3.20 9,29 1 5,32 3,55 2,66 2,13 1,77 5,15 -3,21 3,36
 S230x2.00 6,50 1 3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,76 -2,34 3,00
 x2.50 8,04 1 5,00 3,33 2,50 2,00 1,67 4,80 -2,90 3,71
 x3.00 9,55 1 6,06 4,04 3,03 2,42 2,02 5,85 -3,44 4,40
 x3.20 10,01 1 6,49 4,33 3,25 2,60 2,16 6,29 -3,65 4,68
 S260x2.00 6,98 1 4,63 3,09 2,32 1,85 1,54 4,46 -2,65 4,05
 x2.50 8,64 1 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 5,77 -3,29 5,01
 x3.00 10,27 1 7,27 4,85 3,64 2,91 2,42 7,04 -3,90 5,96
 x3.20 10,76 1 7,79 5,19 3,90 3,12 2,60 7,56 -4,14 6,33
 S300x2.00 7,62 1 5,37 3,58 2,68 2,15 1,79 5,14 -3,10 5,37
 x2.50 9,44 1 7,12 4,75 3,56 2,85 2,37 6,86 -3,83 7,12
 x3.00 11,23 1 9,02 6,01 4,51 3,61 3,01 8,75 -4,54 8,49
 x3.20 11,77 1 9,66 6,44 4,83 3,86 3,22 9,39 -4,82 9,02
 S350x2.00 8,42 1 6,33 4,22 3,17 2,53 2,11 6,11 -3,60 6,33
 x2.50 10,44 1 8,36 5,57 4,18 3,34 2,79 8,06 -4,55 8,36
 x3.00 12,43 1 10,47 6,98 5,23 4,19 3,49 10,16 -5,39 10,47
 x3.20 13,03 1 11,38 7,58 5,69 4,55 3,79 11,06 -5,72 11,38

ROZPĚTÍ 5.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
prostý nosník (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,54 1,02 0,77 0,61 0,51 1,46 -1,19 0,65
 x2.50 6,24 1 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,87 -1,47 0,80
 x3.00 7,39 1 2,38 1,59 1,19 0,95 0,80 2,29 -1,75 0,94
 x3.20 7,77 1 2,56 1,70 1,28 1,02 0,85 2,46 -1,85 1,00
 S170x2.00 5,54 1 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,94 -1,41 1,04
 x2.50 6,84 1 2,60 1,74 1,30 1,04 0,87 2,49 -1,75 1,29
 x3.00 8,11 1 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 3,04 -2,08 1,53
 x3.20 8,53 1 3,39 2,26 1,69 1,35 1,13 3,27 -2,20 1,62
 S200x2.00 6,02 1 2,59 1,72 1,29 1,03 0,86 2,48 -1,64 1,56
 x2.50 7,44 1 3,30 2,20 1,65 1,32 1,10 3,17 -2,04 1,92
 x3.00 8,83 1 4,00 2,67 2,00 1,60 1,34 3,86 -2,40 2,28
 x3.20 9,29 1 4,29 2,86 2,15 1,72 1,43 4,15 -2,54 2,42
 S230x2.00 6,50 1 3,16 2,11 1,58 1,26 1,05 3,04 -1,84 2,17
 x2.50 8,04 1 4,03 2,69 2,02 1,61 1,34 3,87 -2,27 2,68
 x3.00 9,55 1 4,89 3,26 2,44 1,95 1,63 4,73 -2,69 3,18
 x3.20 10,01 1 5,24 3,49 2,62 2,10 1,75 5,08 -2,86 3,38
 S260x2.00 6,98 1 3,74 2,49 1,87 1,50 1,25 3,60 -2,06 2,93
 x2.50 8,64 1 4,85 3,23 2,42 1,94 1,62 4,66 -2,55 3,63
 x3.00 10,27 1 5,87 3,91 2,93 2,35 1,96 5,69 -3,02 4,32
 x3.20 10,76 1 6,29 4,19 3,14 2,52 2,10 6,10 -3,20 4,58
 S300x2.00 7,62 1 4,33 2,89 2,17 1,73 1,44 4,15 -2,37 4,18
 x2.50 9,44 1 5,75 3,83 2,88 2,30 1,92 5,54 -2,94 5,18
 x3.00 11,23 1 7,28 4,86 3,64 2,91 2,43 7,07 -3,48 6,16
 x3.20 11,77 1 7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,59 -3,69 6,55
 S350x2.00 8,42 1 5,11 3,41 2,56 2,05 1,70 4,93 -2,72 5,11
 x2.50 10,44 1 6,75 4,50 3,38 2,70 2,25 6,52 -3,44 6,75
 x3.00 12,43 1 8,45 5,64 4,23 3,38 2,82 8,21 -4,08 8,45
 x3.20 13,03 1 9,19 6,13 4,59 3,68 3,06 8,94 -4,32 9,19

ROZPĚTÍ 6.0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,19 -1,05 0,47
 x2.50 6,24 2 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,53 -1,44 0,58
 x3.00 7,39 2 1,96 1,30 0,98 0,78 0,65 1,88 -1,79 0,69
 x3.20 7,77 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 2,02 -1,91 0,73
 S170x2.00 5,54 2 1,67 1,12 0,84 0,67 0,56 1,60 -1,34 0,77
 x2.50 6,84 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 2,04 -1,84 0,95
 x3.00 8,11 2 2,59 1,73 1,30 1,04 0,87 2,50 -2,28 1,13
 x3.20 8,53 2 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,68 -2,44 1,20
 S200x2.00 6,02 2 2,13 1,42 1,06 0,85 0,71 2,04 -1,64 1,16
 x2.50 7,44 2 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,61 -2,26 1,43
 x3.00 8,83 2 3,29 2,20 1,65 1,32 1,10 3,18 -2,81 1,69
 x3.20 9,29 2 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 3,42 -3,00 1,80
 S230x2.00 6,50 2 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,50 -1,94 1,61
 x2.50 8,04 2 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,19 -2,69 1,99
 x3.00 9,55 2 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,89 -3,33 2,37
 x3.20 10,01 2 4,31 2,87 2,15 1,72 1,44 4,18 -3,55 2,52
 S260x2.00 6,98 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,96 -2,28 2,19
 x2.50 8,64 2 3,99 2,66 1,99 1,60 1,33 3,84 -3,16 2,71
 x3.00 10,27 2 4,83 3,22 2,42 1,93 1,61 4,68 -3,89 3,22
 x3.20 10,76 2 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 5,03 -4,15 3,42
 S300x2.00 7,62 2 3,56 2,38 1,78 1,43 1,19 3,42 -2,75 3,12
 x2.50 9,44 2 4,73 3,16 2,37 1,89 1,58 4,57 -3,82 3,87
 x3.00 11,23 2 6,00 4,00 3,00 2,40 2,00 5,83 -4,69 4,60
 x3.20 11,77 2 6,42 4,28 3,21 2,57 2,14 6,25 -5,00 4,89
 S350x2.00 8,42 2 4,21 2,81 2,11 1,68 1,40 4,06 -3,27 4,21
 x2.50 10,44 2 5,56 3,71 2,78 2,22 1,85 5,37 -4,70 5,56
 x3.00 12,43 2 6,96 4,64 3,48 2,79 2,32 6,77 -5,74 6,77
 x3.20 13,03 2 7,57 5,05 3,78 3,03 2,52 7,37 -6,12 7,20

ROZPĚTÍ 6.6 m 

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
prostý nosník (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200

 S140x2.00 5,06 2 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 1,00 -0,89 0,35
 x2.50 6,24 2 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,26 -1,23 0,43
 x3.00 7,39 2 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,56 -1,49 0,51
 x3.20 7,77 2 1,75 1,17 0,87 0,70 0,58 1,68 -1,59 0,54
 S170x2.00 5,54 2 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,32 -1,13 0,58
 x2.50 6,84 2 1,79 1,19 0,89 0,71 0,60 1,71 -1,56 0,72
 x3.00 8,11 2 2,17 1,44 1,08 0,87 0,72 2,09 -1,88 0,85
 x3.20 8,53 2 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,24 -2,00 0,90
 S200x2.00 6,02 2 1,78 1,18 0,89 0,71 0,59 1,70 -1,38 0,88
 x2.50 7,44 2 2,27 1,51 1,14 0,91 0,76 2,18 -1,91 1,08
 x3.00 8,83 2 2,75 1,83 1,38 1,10 0,92 2,66 -2,29 1,28
 x3.20 9,29 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,86 -2,44 1,36
 S230x2.00 6,50 2 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 2,09 -1,64 1,23
 x2.50 8,04 2 2,77 1,85 1,39 1,11 0,93 2,67 -2,24 1,52
 x3.00 9,55 2 3,36 2,24 1,68 1,35 1,12 3,26 -2,69 1,80
 x3.20 10,01 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,50 -2,86 1,91
 S260x2.00 6,98 2 2,57 1,72 1,29 1,03 0,86 2,48 -1,93 1,67
 x2.50 8,64 2 3,34 2,22 1,67 1,33 1,11 3,22 -2,61 2,07
 x3.00 10,27 2 4,04 2,69 2,02 1,62 1,35 3,92 -3,12 2,45
 x3.20 10,76 2 4,33 2,89 2,17 1,73 1,44 4,21 -3,33 2,61
 S300x2.00 7,62 2 2,98 1,99 1,49 1,19 0,99 2,87 -2,32 2,39
 x2.50 9,44 2 3,96 2,64 1,98 1,59 1,32 3,83 -3,12 2,96
 x3.00 11,23 2 5,02 3,35 2,51 2,01 1,67 4,88 -3,74 3,52
 x3.20 11,77 2 5,38 3,59 2,69 2,15 1,79 5,24 -3,98 3,74
 S350x2.00 8,42 2 3,52 2,35 1,76 1,41 1,17 3,40 -2,76 3,51
 x2.50 10,44 2 4,65 3,10 2,33 1,86 1,55 4,50 -3,80 4,36
 x3.00 12,43 2 5,83 3,89 2,91 2,33 1,94 5,67 -4,54 5,19
 x3.20 13,03 2 6,34 4,22 3,17 2,53 2,11 6,18 -4,84 5,51

ROZPĚTÍ 7.2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,83 -0,77 0,27
 x2.50 6,24 2 1,14 0,76 0,57 0,45 0,38 1,07 -1,05 0,33
 x3.00 7,39 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -1,26 0,39
 x3.20 7,77 2 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,40 -1,34 0,41
 S170x2.00 5,54 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,12 -0,97 0,45
 x2.50 6,84 2 1,51 1,01 0,76 0,60 0,50 1,44 -1,31 0,55
 x3.00 8,11 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,76 -1,57 0,65
 x3.20 8,53 2 1,96 1,31 0,98 0,79 0,66 1,90 -1,68 0,69
 S200x2.00 6,02 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -1,19 0,68
 x2.50 7,44 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,84 -1,59 0,84
 x3.00 8,83 2 2,33 1,55 1,17 0,93 0,78 2,25 -1,89 0,99
 x3.20 9,29 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,42 -2,02 1,05
 S230x2.00 6,50 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,77 -1,41 0,95
 x2.50 8,04 2 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,26 -1,84 1,18
 x3.00 9,55 2 2,85 1,90 1,42 1,14 0,95 2,76 -2,20 1,40
 x3.20 10,01 2 3,05 2,04 1,53 1,22 1,02 2,96 -2,35 1,48
 S260x2.00 6,98 2 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,10 -1,65 1,30
 x2.50 8,64 2 2,83 1,89 1,41 1,13 0,94 2,73 -2,13 1,61
 x3.00 10,27 2 3,43 2,29 1,71 1,37 1,14 3,33 -2,54 1,91
 x3.20 10,76 2 3,67 2,45 1,84 1,47 1,22 3,57 -2,71 2,03
 S300x2.00 7,62 2 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,43 -1,99 1,86
 x2.50 9,44 2 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,25 -2,52 2,31
 x3.00 11,23 2 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 4,14 -3,01 2,74
 x3.20 11,77 2 4,56 3,04 2,28 1,83 1,52 4,44 -3,21 2,92
 S350x2.00 8,42 2 2,99 1,99 1,49 1,20 1,00 2,88 -2,37 2,74
 x2.50 10,44 2 3,95 2,63 1,97 1,58 1,32 3,82 -3,04 3,40
 x3.00 12,43 2 4,95 3,30 2,47 1,98 1,65 4,81 -3,63 4,05
 x3.20 13,03 2 5,38 3,59 2,69 2,15 1,79 5,24 -3,87 4,31

ROZPĚTÍ 7.8 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
 prostý nosník (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,71 -0,67 0,20
 x2.50 6,24 2 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,92 -0,90 0,25
 x3.00 7,39 2 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,12 -1,08 0,30
 x3.20 7,77 2 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,20 -1,15 0,31
 S170x2.00 5,54 2 1,01 0,67 0,51 0,40 0,34 0,96 -0,84 0,35
 x2.50 6,84 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,12 0,43
 x3.00 8,11 2 1,57 1,05 0,78 0,63 0,52 1,48 -1,34 0,51
 x3.20 8,53 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,62 -1,43 0,54
 S200x2.00 6,02 2 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,23 -1,03 0,53
 x2.50 7,44 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,58 -1,35 0,66
 x3.00 8,83 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,93 -1,59 0,78
 x3.20 9,29 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 2,07 -1,70 0,82
 S230x2.00 6,50 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,49 -1,23 0,75
 x2.50 8,04 2 2,02 1,34 1,01 0,81 0,67 1,94 -1,54 0,93
 x3.00 9,55 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,37 -1,83 1,10
 x3.20 10,01 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,54 -1,95 1,17
 S260x2.00 6,98 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,80 -1,41 1,03
 x2.50 8,64 2 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,34 -1,76 1,27
 x3.00 10,27 2 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,85 -2,10 1,51
 x3.20 10,76 2 3,15 2,10 1,58 1,26 1,05 3,06 -2,23 1,60
 S300x2.00 7,62 2 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 2,09 -1,66 1,48
 x2.50 9,44 2 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,79 -2,07 1,83
 x3.00 11,23 2 3,66 2,44 1,83 1,46 1,22 3,56 -2,46 2,17
 x3.20 11,77 2 3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,82 -2,62 2,31
 S350x2.00 8,42 2 2,56 1,71 1,28 1,03 0,86 2,47 -1,93 2,18
 x2.50 10,44 2 3,39 2,26 1,69 1,36 1,13 3,28 -2,47 2,71
 x3.00 12,43 2 4,25 2,83 2,12 1,70 1,42 4,13 -2,94 3,22
 x3.20 13,03 2 4,62 3,08 2,31 1,85 1,54 4,50 -3,13 3,42

ROZPĚTÍ 8.4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,61 -0,59 0,16
 x2.50 6,24 2 0,84 0,56 0,42 0,33 0,28 0,80 -0,79 0,19
 x3.00 7,39 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -0,94 0,23
 x3.20 7,77 2 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 1,04 -1,00 0,24
 S170x2.00 5,54 2 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,82 -0,75 0,27
 x2.50 6,84 2 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,06 -0,97 0,33
 x3.00 8,11 2 1,35 0,90 0,68 0,54 0,45 1,29 -1,16 0,40
 x3.20 8,53 2 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,38 -1,23 0,42
 S200x2.00 6,02 2 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,07 -0,91 0,42
 x2.50 7,44 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,48 1,34 -1,16 0,52
 x3.00 8,83 2 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,67 -1,36 0,62
 x3.20 9,29 2 1,85 1,23 0,93 0,74 0,62 1,79 -1,45 0,65
 S230x2.00 6,50 2 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,30 -1,05 0,60
 x2.50 8,04 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,68 -1,30 0,74
 x3.00 9,55 2 2,11 1,41 1,06 0,85 0,71 2,05 -1,55 0,88
 x3.20 10,01 2 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 2,20 -1,65 0,93
 S260x2.00 6,98 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,56 -1,19 0,82
 x2.50 8,64 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 2,03 -1,48 1,02
 x3.00 10,27 2 2,55 1,70 1,27 1,02 0,85 2,47 -1,76 1,21
 x3.20 10,76 2 2,73 1,82 1,36 1,09 0,91 2,65 -1,87 1,28
 S300x2.00 7,62 2 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,81 -1,38 1,19
 x2.50 9,44 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,42 -1,72 1,47
 x3.00 11,23 2 3,17 2,11 1,58 1,27 1,06 3,08 -2,04 1,75
 x3.20 11,77 2 3,40 2,26 1,70 1,36 1,13 3,31 -2,17 1,86
 S350x2.00 8,42 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,14 -1,59 1,76
 x2.50 10,44 2 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,84 -2,03 2,18
 x3.00 12,43 2 3,68 2,46 1,84 1,47 1,23 3,59 -2,42 2,60
 x3.20 13,03 2 4,00 2,67 2,00 1,60 1,33 3,91 -2,57 2,76

ROZPĚTÍ 9.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
prostý nosník (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   6,62 4,42 3,31 2,65 2,21 5,36 -8,27 6,62
 x2.50 6,24   8,39 5,59 4,19 3,35 2,80 6,92 -10,15 8,39
 x3.00 7,39   10,08 6,72 5,04 4,03 3,36 8,43 -11,95 10,08
 x3.20 7,77   10,75 7,17 5,38 4,30 3,58 9,03 -12,65 10,75
 S170x2.00 5,54   9,03 6,02 4,51 3,61 3,01 8,17 -9,59 9,03
 x2.50 6,84   12,14 8,09 6,07 4,86 4,05 10,39 -11,76 12,14
 x3.00 8,11   14,70 9,80 7,35 5,88 4,90 12,79 -13,84 14,70
 x3.20 8,53   15,73 10,49 7,86 6,29 5,24 13,77 -14,65 15,73
 S200x2.00 6,02   11,14 7,42 5,57 4,45 3,71 10,52 -11,05 11,14
 x2.50 7,44   15,44 10,29 7,72 6,18 5,15 14,77 -13,56 15,44
 x3.00 8,83   20,00 13,33 10,00 8,00 6,67 18,83 -16,09 20,00
 x3.20 9,29   21,81 14,54 10,91 8,73 7,27 19,91 -17,03 21,81
 S230x2.00 6,50   13,31 8,87 6,66 5,32 4,44 12,63 -12,54 13,31
 x2.50 8,04   18,49 12,33 9,25 7,40 6,17 17,74 -15,35 18,49
 x3.00 9,55   24,01 16,01 12,01 9,61 8,01 23,21 -18,06 24,01
 x3.20 10,01   26,30 17,54 13,15 10,52 8,77 25,48 -19,11 26,30
 S260x2.00 6,98   15,68 10,45 7,84 6,27 5,23 14,92 -14,07 15,68
 x2.50 8,64   21,82 14,55 10,91 8,73 7,27 20,99 -17,23 21,82
 x3.00 10,27   28,40 18,93 14,20 11,36 9,47 27,51 -20,26 28,40
 x3.20 10,76   31,13 20,75 15,56 12,45 10,38 29,60 -21,44 31,13
 S300x2.00 7,62   19,03 12,68 9,51 7,61 6,34 18,19 -16,25 19,03
 x2.50 9,44   26,53 17,69 13,26 10,61 8,84 25,60 -19,90 26,53
 x3.00 11,23   34,61 23,08 17,31 13,85 11,54 32,26 -23,40 34,61
 x3.20 11,77   36,74 24,49 18,37 14,69 12,25 33,99 -24,76 36,74
 S350x2.00 8,42   22,78 15,19 11,39 9,11 7,60 21,87 -18,98 22,78
 x2.50 10,44   32,86 21,91 16,43 13,14 10,95 31,82 -23,47 32,86
 x3.00 12,43   42,23 28,15 21,12 16,89 14,08 38,99 -27,60 42,23
 x3.20 13,03   44,51 29,67 22,25 17,80 14,84 41,12 -29,20 44,51

ROZPĚTÍ 2.4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 3,72 -5,34 4,49
 x2.50 6,24   5,68 3,78 2,84 2,27 1,89 4,79 -6,55 5,68
 x3.00 7,39   6,88 4,58 3,44 2,75 2,29 5,87 -7,70 6,88
 x3.20 7,77   7,36 4,91 3,68 2,95 2,46 6,31 -8,14 7,36
 S170x2.00 5,54   5,83 3,89 2,91 2,33 1,94 5,35 -6,11 5,83
 x2.50 6,84   7,97 5,31 3,98 3,19 2,66 6,94 -7,49 7,97
 x3.00 8,11   9,72 6,48 4,86 3,89 3,24 8,58 -8,80 9,72
 x3.20 8,53   10,44 6,96 5,22 4,18 3,48 9,26 -9,31 10,44
 S200x2.00 6,02   7,19 4,79 3,60 2,88 2,40 6,70 -6,98 7,19
 x2.50 7,44   9,98 6,65 4,99 3,99 3,33 9,41 -8,57 9,98
 x3.00 8,83   13,05 8,70 6,52 5,22 4,35 11,95 -10,13 13,05
 x3.20 9,29   14,04 9,36 7,02 5,62 4,68 12,94 -10,71 14,04
 S230x2.00 6,50   8,59 5,73 4,30 3,44 2,87 8,03 -7,85 8,59
 x2.50 8,04   11,95 7,96 5,97 4,78 3,98 11,29 -9,62 11,95
 x3.00 9,55   15,67 10,45 7,84 6,27 5,22 14,94 -11,30 15,67
 x3.20 10,01   17,26 11,51 8,63 6,91 5,75 16,50 -11,96 17,26
 S260x2.00 6,98   10,12 6,75 5,06 4,05 3,37 9,48 -8,78 10,12
 x2.50 8,64   14,09 9,39 7,05 5,64 4,70 13,35 -10,75 14,09
 x3.00 10,27   18,41 12,27 9,20 7,36 6,14 17,06 -12,64 18,41
 x3.20 10,76   19,48 12,98 9,74 7,79 6,49 18,04 -13,37 19,48
 S300x2.00 7,62   12,28 8,19 6,14 4,91 4,09 11,54 -10,10 12,28
 x2.50 9,44   17,13 11,42 8,56 6,85 5,71 16,24 -12,37 17,13
 x3.00 11,23   21,02 14,01 10,51 8,41 7,01 19,13 -14,53 21,02
 x3.20 11,77   22,23 14,82 11,11 8,89 7,41 20,21 -15,37 22,23
 S350x2.00 8,42   14,69 9,80 7,35 5,88 4,90 13,86 -11,73 14,69
 x2.50 10,44   21,16 14,11 10,58 8,46 7,05 19,48 -14,53 21,16
 x3.00 12,43   24,87 16,58 12,44 9,95 8,29 22,42 -17,07 24,87
 x3.20 13,03   26,30 17,53 13,15 10,52 8,77 23,69 -18,06 26,30

ROZPĚTÍ 3.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   3,19 2,12 1,59 1,27 1,06 2,82 -3,84 3,19
 x2.50 6,24   4,19 2,80 2,10 1,68 1,40 3,62 -4,71 4,19
 x3.00 7,39   5,07 3,38 2,54 2,03 1,69 4,42 -5,51 5,07
 x3.20 7,77   5,43 3,62 2,71 2,17 1,81 4,75 -5,82 5,43
 S170x2.00 5,54   4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,81 -4,29 4,08
 x2.50 6,84   5,65 3,77 2,82 2,26 1,88 5,07 -5,27 5,65
 x3.00 8,11   6,97 4,65 3,49 2,79 2,32 6,25 -6,18 6,97
 x3.20 8,53   7,48 4,99 3,74 2,99 2,49 6,73 -6,53 7,48
 S200x2.00 6,02   5,03 3,35 2,52 2,01 1,68 4,72 -4,83 5,03
 x2.50 7,44   6,99 4,66 3,49 2,79 2,33 6,63 -5,93 6,99
 x3.00 8,83   9,14 6,09 4,57 3,66 3,05 8,45 -6,96 9,14
 x3.20 9,29   9,82 6,55 4,91 3,93 3,27 9,13 -7,36 9,82
 S230x2.00 6,50   6,01 4,01 3,01 2,41 2,01 5,65 -5,34 6,01
 x2.50 8,04   8,37 5,58 4,18 3,35 2,79 7,95 -6,55 8,37
 x3.00 9,55   10,98 7,32 5,49 4,39 3,66 10,52 -7,68 10,98
 x3.20 10,01   12,10 8,07 6,05 4,84 4,03 11,61 -8,12 12,10
 S260x2.00 6,98   7,08 4,72 3,54 2,83 2,36 6,68 -5,92 7,08
 x2.50 8,64   9,87 6,58 4,93 3,95 3,29 9,40 -7,26 9,87
 x3.00 10,27   12,58 8,38 6,29 5,03 4,19 11,74 -8,52 12,58
 x3.20 10,76   13,31 8,87 6,65 5,32 4,44 12,41 -9,01 13,31
 S300x2.00 7,62   8,59 5,73 4,30 3,44 2,86 8,13 -6,75 8,59
 x2.50 9,44   11,96 7,98 5,98 4,79 3,99 10,97 -8,27 11,96
 x3.00 11,23   14,10 9,40 7,05 5,64 4,70 12,93 -9,72 14,10
 x3.20 11,77   14,91 9,94 7,46 5,96 4,97 13,67 -10,28 14,91
 S350x2.00 8,42   10,27 6,85 5,14 4,11 3,42 9,68 -7,77 10,27
 x2.50 10,44   13,72 9,15 6,86 5,49 4,57 12,46 -9,64 13,72
 x3.00 12,43   16,18 10,79 8,09 6,47 5,39 14,70 -11,33 16,18
 x3.20 13,03   17,11 11,41 8,55 6,84 5,70 15,54 -11,98 17,11

ROZPĚTÍ 3.6 m 

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,19 -2,98 2,35
 x2.50 6,24   3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 2,86 -3,66 3,24
 x3.00 7,39   3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,49 -4,27 3,92
 x3.20 7,77   4,19 2,80 2,10 1,68 1,40 3,75 -4,51 4,19
 S170x2.00 5,54   3,01 2,01 1,51 1,21 1,00 2,82 -3,27 3,01
 x2.50 6,84   4,17 2,78 2,09 1,67 1,39 3,91 -4,02 4,17
 x3.00 8,11   5,29 3,52 2,64 2,11 1,76 4,81 -4,70 5,29
 x3.20 8,53   5,67 3,78 2,83 2,27 1,89 5,17 -4,95 5,67
 S200x2.00 6,02   3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,50 -3,60 3,72
 x2.50 7,44   5,16 3,44 2,58 2,07 1,72 4,92 -4,43 5,16
 x3.00 8,83   6,77 4,51 3,38 2,71 2,26 6,33 -5,16 6,77
 x3.20 9,29   7,29 4,86 3,65 2,92 2,43 6,83 -5,44 7,29
 S230x2.00 6,50   4,44 2,96 2,22 1,78 1,48 4,19 -3,90 4,44
 x2.50 8,04   6,18 4,12 3,09 2,47 2,06 5,90 -4,79 6,18
 x3.00 9,55   8,12 5,41 4,06 3,25 2,71 7,81 -5,61 8,12
 x3.20 10,01   8,91 5,94 4,46 3,57 2,97 8,54 -5,92 8,91
 S260x2.00 6,98   5,23 3,49 2,62 2,09 1,75 4,95 -4,26 5,23
 x2.50 8,64   7,29 4,86 3,65 2,92 2,43 6,98 -5,24 7,29
 x3.00 10,27   9,22 6,15 4,61 3,69 3,07 8,66 -6,14 9,22
 x3.20 10,76   9,76 6,51 4,88 3,91 3,25 9,16 -6,49 9,76
 S300x2.00 7,62   6,35 4,23 3,18 2,54 2,12 6,03 -4,79 6,35
 x2.50 9,44   8,70 5,80 4,35 3,48 2,90 8,03 -5,89 8,70
 x3.00 11,23   10,27 6,85 5,14 4,11 3,43 9,49 -6,91 10,27
 x3.20 11,77   10,87 7,25 5,43 4,35 3,62 10,03 -7,30 10,87
 S350x2.00 8,42   7,58 5,05 3,79 3,03 2,53 6,89 -5,44 7,58
 x2.50 10,44   9,80 6,53 4,90 3,92 3,27 8,96 -6,77 9,80
 x3.00 12,43   11,58 7,72 5,79 4,63 3,86 10,60 -7,95 11,58
 x3.20 13,03   12,25 8,17 6,13 4,90 4,08 11,20 -8,41 12,25

ROZPĚTÍ 4.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,68 -2,48 1,80
 x2.50 6,24 1 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,36 -3,15 2,49
 x3.00 7,39 1 3,25 2,17 1,63 1,30 1,08 3,11 -3,82 3,25
 x3.20 7,77 1 3,58 2,38 1,79 1,43 1,19 3,43 -4,10 3,58
 S170x2.00 5,54 1 2,31 1,54 1,15 0,92 0,77 2,17 -3,23 2,31
 x2.50 6,84 1 3,20 2,13 1,60 1,28 1,07 3,04 -4,13 3,20
 x3.00 8,11 1 4,19 2,79 2,10 1,68 1,40 4,02 -5,01 4,19
 x3.20 8,53 1 4,61 3,08 2,31 1,85 1,54 4,43 -5,37 4,61
 S200x2.00 6,02 1 2,85 1,90 1,43 1,14 0,95 2,69 -4,04 2,85
 x2.50 7,44 1 3,96 2,64 1,98 1,59 1,32 3,78 -5,18 3,96
 x3.00 8,83 1 5,20 3,46 2,60 2,08 1,73 4,99 -6,30 5,20
 x3.20 9,29 1 5,72 3,82 2,86 2,29 1,91 5,51 -6,75 5,72
 S230x2.00 6,50 1 3,41 2,27 1,71 1,36 1,14 3,23 -4,87 3,41
 x2.50 8,04 1 4,75 3,17 2,37 1,90 1,58 4,54 -6,24 4,75
 x3.00 9,55 1 6,23 4,16 3,12 2,49 2,08 6,01 -7,61 6,23
 x3.20 10,01 1 6,87 4,58 3,43 2,75 2,29 6,61 -8,17 6,87
 S260x2.00 6,98 1 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,81 -5,67 4,02
 x2.50 8,64 1 5,60 3,73 2,80 2,24 1,87 5,37 -7,39 5,60
 x3.00 10,27 1 7,36 4,91 3,68 2,95 2,46 7,11 -9,04 7,36
 x3.20 10,76 1 8,08 5,39 4,04 3,23 2,69 7,78 -9,71 8,08
 S300x2.00 7,62 1 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,64 -6,44 4,88
 x2.50 9,44 1 6,81 4,54 3,40 2,72 2,27 6,54 -8,63 6,81
 x3.00 11,23 1 8,96 5,98 4,48 3,59 2,99 8,67 -11,02 8,96
 x3.20 11,77 1 9,81 6,54 4,90 3,92 3,27 9,46 -11,85 9,81
 S350x2.00 8,42 1 5,82 3,88 2,91 2,33 1,94 5,57 -7,42 5,82
 x2.50 10,44 1 8,43 5,62 4,21 3,37 2,81 8,12 -9,94 8,43
 x3.00 12,43 1 11,11 7,41 5,56 4,45 3,70 10,77 -12,61 11,11
 x3.20 13,03 1 12,12 8,08 6,06 4,85 4,04 11,71 -13,76 12,12

ROZPĚTÍ 4.8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,33 -1,98 1,42
 x2.50 6,24 1 1,96 1,31 0,98 0,79 0,66 1,86 -2,52 1,96
 x3.00 7,39 1 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,45 -3,06 2,57
 x3.20 7,77 1 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,71 -3,28 2,82
 S170x2.00 5,54 1 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,71 -2,59 1,82
 x2.50 6,84 1 2,53 1,69 1,26 1,01 0,84 2,41 -3,31 2,53
 x3.00 8,11 1 3,31 2,21 1,66 1,32 1,10 3,18 -4,01 3,31
 x3.20 8,53 1 3,64 2,43 1,82 1,46 1,22 3,51 -4,29 3,64
 S200x2.00 6,02 1 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,13 -3,24 2,25
 x2.50 7,44 1 3,13 2,09 1,57 1,25 1,04 2,99 -4,14 3,13
 x3.00 8,83 1 4,11 2,74 2,05 1,64 1,37 3,95 -5,04 4,11
 x3.20 9,29 1 4,45 2,97 2,23 1,78 1,48 4,28 -5,40 4,45
 S230x2.00 6,50 1 2,69 1,80 1,35 1,08 0,90 2,55 -3,90 2,69
 x2.50 8,04 1 3,75 2,50 1,88 1,50 1,25 3,59 -5,00 3,75
 x3.00 9,55 1 4,87 3,25 2,44 1,95 1,63 4,68 -6,09 4,87
 x3.20 10,01 1 5,20 3,47 2,60 2,08 1,73 5,00 -6,54 5,20
 S260x2.00 6,98 1 3,17 2,12 1,59 1,27 1,06 3,02 -4,55 3,17
 x2.50 8,64 1 4,43 2,95 2,21 1,77 1,48 4,25 -5,93 4,43
 x3.00 10,27 1 5,64 3,76 2,82 2,26 1,88 5,42 -7,24 5,64
 x3.20 10,76 1 6,02 4,01 3,01 2,41 2,01 5,79 -7,77 6,02
 S300x2.00 7,62 1 3,85 2,57 1,93 1,54 1,29 3,68 -5,20 3,85
 x2.50 9,44 1 5,38 3,59 2,69 2,15 1,80 5,18 -6,94 5,38
 x3.00 11,23 1 6,73 4,48 3,36 2,69 2,24 6,47 -8,85 6,73
 x3.20 11,77 1 7,18 4,78 3,59 2,87 2,39 6,91 -9,51 7,18
 S350x2.00 8,42 1 4,60 3,07 2,30 1,84 1,53 4,41 -6,01 4,60
 x2.50 10,44 1 6,67 4,45 3,33 2,67 2,22 6,43 -8,02 6,67
 x3.00 12,43 1 8,19 5,46 4,09 3,28 2,73 7,88 -10,15 8,19
 x3.20 13,03 1 8,73 5,82 4,37 3,49 2,91 8,43 -11,06 8,73

ROZPĚTÍ 5.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,06 -1,62 1,14
 x2.50 6,24 1 1,58 1,06 0,79 0,63 0,53 1,50 -2,07 1,58
 x3.00 7,39 1 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 1,98 -2,51 2,07
 x3.20 7,77 1 2,28 1,52 1,14 0,91 0,76 2,19 -2,69 2,28
 S170x2.00 5,54 1 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,38 -2,12 1,47
 x2.50 6,84 1 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,95 -2,71 2,04
 x3.00 8,11 1 2,68 1,78 1,34 1,07 0,89 2,57 -3,28 2,68
 x3.20 8,53 1 2,95 1,96 1,47 1,18 0,98 2,84 -3,51 2,95
 S200x2.00 6,02 1 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,72 -2,65 1,82
 x2.50 7,44 1 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,42 -3,39 2,53
 x3.00 8,83 1 3,32 2,21 1,66 1,33 1,11 3,19 -4,12 3,32
 x3.20 9,29 1 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 3,42 -4,42 3,55
 S230x2.00 6,50 1 2,18 1,45 1,09 0,87 0,73 2,07 -3,20 2,18
 x2.50 8,04 1 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,91 -4,10 3,03
 x3.00 9,55 1 3,85 2,57 1,92 1,54 1,28 3,69 -4,99 3,85
 x3.20 10,01 1 4,10 2,73 2,05 1,64 1,37 3,95 -5,35 4,10
 S260x2.00 6,98 1 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,44 -3,74 2,57
 x2.50 8,64 1 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,44 -4,87 3,58
 x3.00 10,27 1 4,38 2,92 2,19 1,75 1,46 4,21 -5,93 4,38
 x3.20 10,76 1 4,67 3,12 2,34 1,87 1,56 4,50 -6,36 4,67
 S300x2.00 7,62 1 3,12 2,08 1,56 1,25 1,04 2,98 -4,28 3,12
 x2.50 9,44 1 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 4,06 -5,71 4,26
 x3.00 11,23 1 5,11 3,40 2,55 2,04 1,70 4,90 -7,26 5,11
 x3.20 11,77 1 5,44 3,63 2,72 2,18 1,81 5,24 -7,80 5,44
 S350x2.00 8,42 1 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,58 -4,96 3,72
 x2.50 10,44 1 5,06 3,37 2,53 2,02 1,69 4,83 -6,61 5,06
 x3.00 12,43 1 6,06 4,04 3,03 2,43 2,02 5,83 -8,34 6,06
 x3.20 13,03 1 6,46 4,31 3,23 2,58 2,15 6,22 -9,08 6,46

ROZPĚTÍ 6.0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,88 -1,36 0,94
 x2.50 6,24 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,73 1,30
 x3.00 7,39 2 1,70 1,14 0,85 0,68 0,57 1,63 -2,09 1,70
 x3.20 7,77 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,75 -2,24 1,83
 S170x2.00 5,54 2 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,77 1,21
 x2.50 6,84 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,60 -2,26 1,68
 x3.00 8,11 2 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,10 -2,74 2,19
 x3.20 8,53 2 2,35 1,56 1,17 0,94 0,78 2,25 -2,93 2,35
 S200x2.00 6,02 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -2,22 1,50
 x2.50 7,44 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,70 1,99 -2,83 2,08
 x3.00 8,83 2 2,72 1,81 1,36 1,09 0,91 2,61 -3,44 2,72
 x3.20 9,29 2 2,90 1,94 1,45 1,16 0,97 2,79 -3,69 2,90
 S230x2.00 6,50 2 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,70 -2,68 1,79
 x2.50 8,04 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,40 -3,42 2,50
 x3.00 9,55 2 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 3,12 -4,16 3,24
 x3.20 10,01 2 3,47 2,31 1,73 1,39 1,16 3,34 -4,46 3,47
 S260x2.00 6,98 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,01 -3,13 2,12
 x2.50 8,64 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,84 -4,07 2,95
 x3.00 10,27 2 3,83 2,55 1,92 1,53 1,28 3,69 -4,95 3,83
 x3.20 10,76 2 4,09 2,73 2,05 1,64 1,36 3,95 -5,31 4,09
 S300x2.00 7,62 2 2,57 1,71 1,29 1,03 0,86 2,46 -3,59 2,57
 x2.50 9,44 2 3,59 2,40 1,80 1,44 1,20 3,47 -4,77 3,59
 x3.00 11,23 2 4,66 3,11 2,33 1,87 1,55 4,50 -6,07 4,66
 x3.20 11,77 2 4,98 3,32 2,49 1,99 1,66 4,81 -6,51 4,98
 S350x2.00 8,42 2 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,95 -4,16 3,07
 x2.50 10,44 2 4,46 2,97 2,23 1,78 1,49 4,31 -5,54 4,46
 x3.00 12,43 2 5,76 3,84 2,88 2,31 1,92 5,57 -6,98 5,76
 x3.20 13,03 2 6,15 4,10 3,08 2,46 2,05 5,96 -7,60 6,15

ROZPĚTÍ 6.6 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,73 -1,15 0,78
 x2.50 6,24 2 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 1,03 -1,47 1,09
 x3.00 7,39 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,33 -1,78 1,34
 x3.20 7,77 2 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,42 -1,91 1,42
 S170x2.00 5,54 2 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,94 -1,50 1,01
 x2.50 6,84 2 1,40 0,94 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,92 1,40
 x3.00 8,11 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,72 -2,32 1,80
 x3.20 8,53 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,84 -2,49 1,92
 S200x2.00 6,02 2 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,17 -1,88 1,25
 x2.50 7,44 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,67 -2,40 1,74
 x3.00 8,83 2 2,19 1,46 1,09 0,87 0,73 2,10 -2,92 2,19
 x3.20 9,29 2 2,33 1,56 1,17 0,93 0,78 2,24 -3,12 2,33
 S230x2.00 6,50 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -2,27 1,50
 x2.50 8,04 2 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 2,01 -2,90 2,09
 x3.00 9,55 2 2,57 1,72 1,29 1,03 0,86 2,47 -3,53 2,57
 x3.20 10,01 2 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,64 -3,78 2,75
 S260x2.00 6,98 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,69 -2,66 1,77
 x2.50 8,64 2 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,38 -3,45 2,47
 x3.00 10,27 2 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,89 -4,20 3,01
 x3.20 10,76 2 3,21 2,14 1,61 1,29 1,07 3,10 -4,50 3,21
 S300x2.00 7,62 2 2,15 1,44 1,08 0,86 0,72 2,06 -3,05 2,15
 x2.50 9,44 2 3,01 2,01 1,51 1,21 1,00 2,90 -4,05 3,01
 x3.00 11,23 2 3,63 2,42 1,82 1,45 1,21 3,50 -5,15 3,63
 x3.20 11,77 2 3,88 2,59 1,94 1,55 1,29 3,74 -5,52 3,88
 S350x2.00 8,42 2 2,57 1,71 1,29 1,03 0,86 2,47 -3,55 2,57
 x2.50 10,44 2 3,73 2,49 1,86 1,49 1,24 3,57 -4,71 3,73
 x3.00 12,43 2 4,46 2,98 2,23 1,79 1,49 4,31 -5,92 4,46
 x3.20 13,03 2 4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,60 -6,45 4,76

ROZPĚTÍ 7.2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,62 -0,98 0,66
 x2.50 6,24 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,87 -1,26 0,88
 x3.00 7,39 2 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,53 1,04
 x3.20 7,77 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,21 -1,64 1,10
 S170x2.00 5,54 2 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,80 -1,29 0,85
 x2.50 6,84 2 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,12 -1,65 1,19
 x3.00 8,11 2 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,44 -2,00 1,51
 x3.20 8,53 2 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,54 -2,14 1,61
 S200x2.00 6,02 2 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 1,00 -1,62 1,06
 x2.50 7,44 2 1,48 0,98 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,07 1,48
 x3.00 8,83 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,72 -2,51 1,80
 x3.20 9,29 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,84 -2,68 1,92
 S230x2.00 6,50 2 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,19 -1,95 1,27
 x2.50 8,04 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,65 -2,49 1,74
 x3.00 9,55 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 2,00 -3,03 2,08
 x3.20 10,01 2 2,22 1,48 1,11 0,89 0,74 2,13 -3,25 2,22
 S260x2.00 6,98 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,43 -2,29 1,50
 x2.50 8,64 2 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,91 -2,97 2,01
 x3.00 10,27 2 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,31 -3,61 2,40
 x3.20 10,76 2 2,56 1,71 1,28 1,03 0,85 2,46 -3,87 2,56
 S300x2.00 7,62 2 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,75 -2,62 1,83
 x2.50 9,44 2 2,39 1,59 1,20 0,96 0,80 2,28 -3,49 2,39
 x3.00 11,23 2 2,86 1,91 1,43 1,15 0,96 2,75 -4,42 2,86
 x3.20 11,77 2 3,05 2,04 1,53 1,22 1,02 2,94 -4,75 3,05
 S350x2.00 8,42 2 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 2,10 -3,06 2,18
 x2.50 10,44 2 2,91 1,94 1,46 1,17 0,97 2,78 -4,05 2,91
 x3.00 12,43 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,35 -5,10 3,48
 x3.20 13,03 2 3,71 2,47 1,86 1,48 1,24 3,58 -5,54 3,71

ROZPĚTÍ 7.8 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,56 0,38 0,28 0,23 0,19 0,52 -0,86 0,56
 x2.50 6,24 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,10 0,69
 x3.00 7,39 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,33 0,82
 x3.20 7,77 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,03 -1,43 0,87
 S170x2.00 5,54 2 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,69 -1,12 0,72
 x2.50 6,84 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,43 1,02
 x3.00 8,11 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,21 -1,74 1,28
 x3.20 8,53 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,46 1,29 -1,86 1,36
 S200x2.00 6,02 2 0,91 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -1,41 0,91
 x2.50 7,44 2 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,20 -1,80 1,26
 x3.00 8,83 2 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,45 -2,18 1,51
 x3.20 9,29 2 1,61 1,07 0,81 0,64 0,54 1,54 -2,33 1,61
 S230x2.00 6,50 2 1,09 0,72 0,54 0,44 0,36 1,03 -1,70 1,09
 x2.50 8,04 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,34 -2,17 1,44
 x3.00 9,55 2 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,65 -2,63 1,73
 x3.20 10,01 2 1,84 1,22 0,92 0,74 0,61 1,76 -2,82 1,84
 S260x2.00 6,98 2 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,20 -1,99 1,29
 x2.50 8,64 2 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,55 -2,58 1,64
 x3.00 10,27 2 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,88 -3,13 1,96
 x3.20 10,76 2 2,09 1,39 1,04 0,83 0,70 2,00 -3,36 2,09
 S300x2.00 7,62 2 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,44 -2,28 1,53
 x2.50 9,44 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,82 -3,03 1,92
 x3.00 11,23 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,20 -3,84 2,29
 x3.20 11,77 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,34 -4,12 2,44
 S350x2.00 8,42 2 1,78 1,19 0,89 0,71 0,60 1,68 -2,66 1,78
 x2.50 10,44 2 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,19 -3,53 2,30
 x3.00 12,43 2 2,74 1,83 1,37 1,10 0,92 2,63 -4,43 2,74
 x3.20 13,03 2 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,81 -4,82 2,92

ROZPĚTÍ 8.4 m

ROZPĚTÍ 9.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,45 -0,76 0,45
 x2.50 6,24 2 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,64 -0,97 0,55
 x3.00 7,39 2 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,83 -1,17 0,65
 x3.20 7,77 2 0,91 0,61 0,46 0,37 0,31 0,89 -1,26 0,69
 S170x2.00 5,54 2 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,59 -0,98 0,63
 x2.50 6,84 2 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,83 -1,26 0,87
 x3.00 8,11 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,04 -1,53 1,07
 x3.20 8,53 2 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,11 -1,63 1,13
 S200x2.00 6,02 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,23 0,78
 x2.50 7,44 2 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 1,04 -1,58 1,09
 x3.00 8,83 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,91 1,29
 x3.20 9,29 2 1,37 0,92 0,69 0,55 0,46 1,29 -2,05 1,37
 S230x2.00 6,50 2 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,89 -1,49 0,93
 x2.50 8,04 2 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,14 -1,90 1,22
 x3.00 9,55 2 1,46 0,97 0,73 0,58 0,49 1,37 -2,31 1,46
 x3.20 10,01 2 1,55 1,03 0,78 0,62 0,52 1,49 -2,47 1,55
 S260x2.00 6,98 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,01 -1,74 1,08
 x2.50 8,64 2 1,36 0,91 0,68 0,55 0,46 1,27 -2,26 1,36
 x3.00 10,27 2 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,56 -2,75 1,63
 x3.20 10,76 2 1,74 1,16 0,87 0,69 0,58 1,66 -2,94 1,74
 S300x2.00 7,62 2 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,15 -2,01 1,24
 x2.50 9,44 2 1,56 1,04 0,78 0,63 0,52 1,48 -2,66 1,56
 x3.00 11,23 2 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,79 -3,37 1,87
 x3.20 11,77 2 1,99 1,33 0,99 0,80 0,66 1,91 -3,61 1,99
 S350x2.00 8,42 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,33 -2,34 1,42
 x2.50 10,44 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,74 -3,10 1,84
 x3.00 12,43 2 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,10 -3,89 2,19
 x3.20 13,03 2 2,34 1,56 1,17 0,93 0,78 2,24 -4,22 2,34
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,39 -0,68 0,36
 x2.50 6,24 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,55 -0,86 0,44
 x3.00 7,39 3 0,77 0,51 0,38 0,31 0,26 0,73 -1,04 0,52
 x3.20 7,77 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,27 0,78 -1,11 0,56
 S170x2.00 5,54 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,51 -0,88 0,54
 x2.50 6,84 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,72 -1,12 0,73
 x3.00 8,11 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,93 -1,35 0,87
 x3.20 8,53 3 1,04 0,70 0,52 0,42 0,35 1,00 -1,45 0,92
 S200x2.00 6,02 3 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,64 -1,10 0,67
 x2.50 7,44 3 0,95 0,63 0,47 0,38 0,32 0,91 -1,40 0,95
 x3.00 8,83 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,69 1,19
 x3.20 9,29 3 1,27 0,85 0,64 0,51 0,42 1,21 -1,81 1,27
 S230x2.00 6,50 3 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,77 -1,32 0,82
 x2.50 8,04 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,09 -1,68 1,14
 x3.00 9,55 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,33 -2,04 1,41
 x3.20 10,01 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -2,19 1,50
 S260x2.00 6,98 3 0,97 0,64 0,48 0,39 0,32 0,92 -1,55 0,97
 x2.50 8,64 3 1,36 0,90 0,68 0,54 0,45 1,29 -2,00 1,36
 x3.00 10,27 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,59 -2,43 1,65
 x3.20 10,76 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,70 -2,60 1,76
 S300x2.00 7,62 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,12 -1,78 1,18
 x2.50 9,44 3 1,66 1,10 0,83 0,66 0,55 1,59 -2,36 1,66
 x3.00 11,23 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,93 -2,98 2,00
 x3.20 11,77 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 2,06 -3,20 2,13
 S350x2.00 8,42 3 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,34 -2,07 1,41
 x2.50 10,44 3 2,05 1,37 1,03 0,82 0,69 1,97 -2,74 2,05
 x3.00 12,43 3 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,38 -3,44 2,46
 x3.20 13,03 3 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,54 -3,74 2,62

ROZPĚTÍ 9.6 m

ROZPĚTÍ 10.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,34 -0,60 0,29
 x2.50 6,24 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,48 -0,77 0,36
 x3.00 7,39 3 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,64 -0,93 0,42
 x3.20 7,77 3 0,71 0,47 0,36 0,29 0,24 0,68 -1,00 0,45
 S170x2.00 5,54 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,44 -0,78 0,48
 x2.50 6,84 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,63 -1,00 0,60
 x3.00 8,11 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,81 -1,21 0,71
 x3.20 8,53 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,87 -1,29 0,75
 S200x2.00 6,02 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,97 0,59
 x2.50 7,44 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,80 -1,25 0,83
 x3.00 8,83 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,51 1,02
 x3.20 9,29 3 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 1,04 -1,62 1,09
 S230x2.00 6,50 3 0,71 0,48 0,36 0,29 0,24 0,68 -1,18 0,71
 x2.50 8,04 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,94 -1,50 0,99
 x3.00 9,55 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,82 1,19
 x3.20 10,01 3 1,27 0,85 0,63 0,51 0,42 1,20 -1,95 1,27
 S260x2.00 6,98 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,81 -1,38 0,85
 x2.50 8,64 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,38 1,09 -1,79 1,15
 x3.00 10,27 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -2,17 1,38
 x3.20 10,76 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,32 1,47
 S300x2.00 7,62 3 1,04 0,69 0,52 0,41 0,35 0,99 -1,59 1,04
 x2.50 9,44 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -2,10 1,38
 x3.00 11,23 3 1,66 1,10 0,83 0,66 0,55 1,59 -2,66 1,66
 x3.20 11,77 3 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,70 -2,85 1,77
 S350x2.00 8,42 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,18 -1,85 1,24
 x2.50 10,44 3 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,62 -2,45 1,70
 x3.00 12,43 3 2,03 1,35 1,01 0,81 0,68 1,95 -3,07 2,03
 x3.20 13,03 3 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 2,09 -3,33 2,16
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,32 0,21 0,16 0,13 0,11 0,30 -0,55 0,24
 x2.50 6,24 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,42 -0,69 0,29
 x3.00 7,39 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,20 0,56 -0,84 0,35
 x3.20 7,77 3 0,62 0,42 0,31 0,25 0,21 0,60 -0,90 0,37
 S170x2.00 5,54 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,39 -0,71 0,40
 x2.50 6,84 3 0,59 0,39 0,29 0,23 0,20 0,56 -0,90 0,49
 x3.00 8,11 3 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,09 0,58
 x3.20 8,53 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,76 -1,17 0,62
 S200x2.00 6,02 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,49 -0,87 0,52
 x2.50 7,44 3 0,73 0,49 0,37 0,29 0,24 0,70 -1,12 0,73
 x3.00 8,83 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,85 -1,36 0,88
 x3.20 9,29 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,90 -1,45 0,94
 S230x2.00 6,50 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,60 -1,06 0,62
 x2.50 8,04 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,81 -1,35 0,85
 x3.00 9,55 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,64 1,02
 x3.20 10,01 3 1,09 0,72 0,54 0,43 0,36 1,04 -1,75 1,09
 S260x2.00 6,98 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,24 0,75
 x2.50 8,64 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,91 -1,61 0,98
 x3.00 10,27 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,11 -1,95 1,17
 x3.20 10,76 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,18 -2,09 1,25
 S300x2.00 7,62 3 0,91 0,61 0,46 0,37 0,31 0,87 -1,43 0,91
 x2.50 9,44 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,09 -1,89 1,16
 x3.00 11,23 3 1,39 0,92 0,69 0,55 0,46 1,31 -2,39 1,39
 x3.20 11,77 3 1,48 0,98 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,56 1,48
 S350x2.00 8,42 3 1,09 0,73 0,54 0,44 0,36 1,02 -1,67 1,09
 x2.50 10,44 3 1,40 0,94 0,70 0,56 0,47 1,32 -2,20 1,40
 x3.00 12,43 3 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,61 -2,75 1,68
 x3.20 13,03 3 1,79 1,19 0,89 0,72 0,60 1,72 -2,99 1,79

ROZPĚTÍ 10.8 m

ROZPĚTÍ 11.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,28 0,19 0,14 0,11 0,09 0,26 -0,50 0,20
 x2.50 6,24 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,37 -0,63 0,24
 x3.00 7,39 3 0,51 0,34 0,26 0,21 0,17 0,49 -0,76 0,28
 x3.20 7,77 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,52 -0,82 0,30
 S170x2.00 5,54 3 0,37 0,25 0,18 0,15 0,12 0,35 -0,64 0,33
 x2.50 6,84 3 0,52 0,35 0,26 0,21 0,17 0,49 -0,81 0,41
 x3.00 8,11 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,62 -0,99 0,48
 x3.20 8,53 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,67 -1,06 0,51
 S200x2.00 6,02 3 0,46 0,31 0,23 0,19 0,15 0,43 -0,79 0,46
 x2.50 7,44 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,62 -1,02 0,63
 x3.00 8,83 3 0,77 0,52 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,23 0,75
 x3.20 9,29 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,28 0,79 -1,32 0,79
 S230x2.00 6,50 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,53 -0,95 0,56
 x2.50 8,04 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,70 -1,22 0,74
 x3.00 9,55 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,30 0,85 -1,48 0,88
 x3.20 10,01 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,89 -1,59 0,94
 S260x2.00 6,98 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,62 -1,12 0,66
 x2.50 8,64 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,79 -1,45 0,84
 x3.00 10,27 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,96 -1,76 1,00
 x3.20 10,76 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 1,02 -1,88 1,07
 S300x2.00 7,62 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,73 -1,29 0,78
 x2.50 9,44 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,93 -1,71 0,98
 x3.00 11,23 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,11 -2,16 1,17
 x3.20 11,77 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,42 1,18 -2,31 1,24
 S350x2.00 8,42 3 0,91 0,61 0,45 0,36 0,30 0,85 -1,51 0,91
 x2.50 10,44 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,10 -1,99 1,17
 x3.00 12,43 3 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,32 -2,49 1,40
 x3.20 13,03 3 1,49 0,99 0,74 0,60 0,50 1,40 -2,70 1,49
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ROZPĚTÍ 12.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o dvou polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,25 0,17 0,12 0,10 0,08 0,23 -0,45 0,16
 x2.50 6,24 3 0,35 0,23 0,18 0,14 0,12 0,33 -0,58 0,20
 x3.00 7,39 3 0,46 0,30 0,23 0,18 0,15 0,43 -0,70 0,23
 x3.20 7,77 3 0,49 0,32 0,24 0,19 0,16 0,46 -0,75 0,25
 S170x2.00 5,54 3 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,31 -0,58 0,28
 x2.50 6,84 3 0,46 0,31 0,23 0,18 0,15 0,44 -0,74 0,34
 x3.00 8,11 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,55 -0,90 0,40
 x3.20 8,53 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,59 -0,96 0,43
 S200x2.00 6,02 3 0,41 0,27 0,21 0,16 0,14 0,39 -0,72 0,41
 x2.50 7,44 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,55 -0,92 0,53
 x3.00 8,83 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,65 -1,12 0,63
 x3.20 9,29 3 0,73 0,49 0,36 0,29 0,24 0,70 -1,20 0,67
 S230x2.00 6,50 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,86 0,50
 x2.50 8,04 3 0,65 0,43 0,32 0,26 0,22 0,61 -1,11 0,65
 x3.00 9,55 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,35 0,78
 x3.20 10,01 3 0,82 0,55 0,41 0,33 0,28 0,79 -1,44 0,82
 S260x2.00 6,98 3 0,57 0,38 0,28 0,23 0,19 0,54 -1,02 0,57
 x2.50 8,64 3 0,73 0,48 0,36 0,29 0,24 0,69 -1,32 0,73
 x3.00 10,27 3 0,87 0,58 0,44 0,35 0,29 0,83 -1,60 0,87
 x3.20 10,76 3 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,88 -1,71 0,92
 S300x2.00 7,62 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,62 -1,17 0,66
 x2.50 9,44 3 0,84 0,56 0,42 0,33 0,28 0,79 -1,55 0,84
 x3.00 11,23 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,95 -1,96 1,00
 x3.20 11,77 3 1,06 0,71 0,53 0,43 0,35 1,01 -2,10 1,06
 S350x2.00 8,42 3 0,76 0,50 0,38 0,30 0,25 0,71 -1,37 0,76
 x2.50 10,44 3 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,93 -1,81 0,98
 x3.00 12,43 3 1,18 0,78 0,59 0,47 0,39 1,11 -2,26 1,18
 x3.20 13,03 3 1,25 0,83 0,63 0,50 0,42 1,18 -2,46 1,25
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ROZPĚTÍ 2.4 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   5,31 3,54 2,66 2,13 1,77 4,32 -4,99 5,31
 x2.50 6,24   6,73 4,49 3,36 2,69 2,24 5,57 -6,13 6,73
 x3.00 7,39   8,16 5,44 4,08 3,26 2,72 6,82 -7,21 8,16
 x3.20 7,77   8,74 5,82 4,37 3,49 2,91 7,33 -7,63 8,74
 S170x2.00 5,54   7,30 4,87 3,65 2,92 2,43 6,30 -5,72 7,30
 x2.50 6,84   9,58 6,39 4,79 3,83 3,20 8,20 -7,02 9,58
 x3.00 8,11   11,72 7,81 5,86 4,69 3,91 10,17 -8,26 11,72
 x3.20 8,53   12,60 8,40 6,30 5,04 4,20 10,99 -8,74 12,60
 S200x2.00 6,02   9,01 6,00 4,50 3,60 3,00 8,35 -6,54 9,01
 x2.50 7,44   12,49 8,33 6,25 5,00 4,16 11,65 -8,04 12,49
 x3.00 8,83   16,03 10,69 8,02 6,41 5,34 14,52 -9,49 16,03
 x3.20 9,29   17,28 11,52 8,64 6,91 5,76 15,76 -10,04 17,28
 S230x2.00 6,50   10,76 7,17 5,38 4,30 3,59 10,22 -7,34 10,76
 x2.50 8,04   14,95 9,97 7,48 5,98 4,99 14,08 -9,01 14,95
 x3.00 9,55   19,61 13,08 9,81 7,85 6,54 18,63 -10,59 19,61
 x3.20 10,01   21,61 14,40 10,80 8,64 7,20 20,56 -11,21 21,61
 S260x2.00 6,98   12,67 8,45 6,34 5,07 4,22 12,07 -8,21 12,67
 x2.50 8,64   17,64 11,76 8,82 7,06 5,88 16,98 -10,07 17,64
 x3.00 10,27   22,75 15,16 11,37 9,10 7,58 21,32 -11,85 22,75
 x3.20 10,76   24,02 16,01 12,01 9,61 8,01 22,01 -12,54 24,02
 S300x2.00 7,62   15,37 10,25 7,69 6,15 5,12 14,70 -9,45 15,37
 x2.50 9,44   21,44 14,29 10,72 8,57 7,15 20,23 -11,59 21,44
 x3.00 11,23   25,71 17,14 12,85 10,28 8,57 23,57 -13,63 25,71
 x3.20 11,77   27,14 18,09 13,57 10,85 9,05 24,34 -14,42 27,14
 S350x2.00 8,42   18,39 12,26 9,20 7,36 6,13 17,67 -10,97 18,39
 x2.50 10,44   25,86 17,24 12,93 10,34 8,62 23,56 -13,61 25,86
 x3.00 12,43   30,25 20,17 15,13 12,10 10,08 27,44 -16,01 30,25
 x3.20 13,03   31,93 21,29 15,97 12,77 10,64 28,32 -16,95 31,93

ROZPĚTÍ 3.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   7,77 5,18 3,88 3,11 2,59 6,14 -7,71 7,77
 x2.50 6,24   9,84 6,56 4,92 3,94 3,28 7,94 -9,47 9,84
 x3.00 7,39   11,85 7,90 5,93 4,74 3,95 9,69 -11,16 11,85
 x3.20 7,77   12,65 8,43 6,32 5,06 4,22 10,40 -11,82 12,65
 S170x2.00 5,54   11,30 7,53 5,65 4,52 3,77 9,59 -8,98 11,30
 x2.50 6,84   14,52 9,68 7,26 5,81 4,84 12,47 -11,03 14,52
 x3.00 8,11   17,64 11,76 8,82 7,06 5,88 15,06 -13,00 17,64
 x3.20 8,53   18,90 12,60 9,45 7,56 6,30 16,24 -13,77 18,90
 S200x2.00 6,02   13,94 9,29 6,97 5,57 4,65 13,16 -10,40 13,94
 x2.50 7,44   19,32 12,88 9,66 7,73 6,44 18,39 -12,77 19,32
 x3.00 8,83   24,94 16,63 12,47 9,98 8,31 22,89 -15,16 24,94
 x3.20 9,29   26,79 17,86 13,40 10,72 8,93 24,75 -16,05 26,79
 S230x2.00 6,50   16,65 11,10 8,33 6,66 5,55 15,79 -11,81 16,65
 x2.50 8,04   23,14 15,43 11,57 9,26 7,71 22,19 -14,49 23,14
 x3.00 9,55   30,04 20,03 15,02 12,02 10,01 29,03 -17,06 30,04
 x3.20 10,01   32,91 21,94 16,45 13,16 10,97 31,87 -18,06 32,91
 S260x2.00 6,98   19,61 13,08 9,81 7,85 6,54 18,67 -13,29 19,61
 x2.50 8,64   27,30 18,20 13,65 10,92 9,10 26,25 -16,30 27,30
 x3.00 10,27   35,52 23,68 17,76 14,21 11,84 34,41 -19,18 35,52
 x3.20 10,76   38,77 25,85 19,39 15,51 12,92 36,16 -20,31 38,77
 S300x2.00 7,62   23,80 15,87 11,90 9,52 7,94 22,75 -15,38 23,80
 x2.50 9,44   33,19 22,12 16,59 13,27 11,06 32,02 -18,86 33,19
 x3.00 11,23   42,52 28,35 21,26 17,01 14,17 38,95 -22,20 42,52
 x3.20 11,77   44,72 29,81 22,36 17,89 14,91 40,93 -23,50 44,72
 S350x2.00 8,42   28,33 18,89 14,17 11,33 9,44 27,36 -17,98 28,33
 x2.50 10,44   40,03 26,69 20,02 16,01 13,34 39,23 -22,28 40,03
 x3.00 12,43   51,18 34,12 25,59 20,47 17,06 46,74 -26,22 51,18
 x3.20 13,03   53,83 35,89 26,91 21,53 17,94 49,18 -27,76 53,83
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ROZPĚTÍ 3.6 m

ROZPĚTÍ 4.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   3,97 2,65 1,99 1,59 1,32 3,32 -3,61 3,97
 x2.50 6,24   5,03 3,35 2,51 2,01 1,68 4,27 -4,43 5,03
 x3.00 7,39   6,08 4,05 3,04 2,43 2,03 5,22 -5,20 6,08
 x3.20 7,77   6,51 4,34 3,25 2,60 2,17 5,60 -5,49 6,51
 S170x2.00 5,54   5,11 3,41 2,56 2,05 1,70 4,66 -4,04 5,11
 x2.50 6,84   6,94 4,63 3,47 2,78 2,31 6,05 -4,97 6,94
 x3.00 8,11   8,46 5,64 4,23 3,39 2,82 7,48 -5,83 8,46
 x3.20 8,53   9,09 6,06 4,54 3,64 3,03 8,07 -6,16 9,09
 S200x2.00 6,02   6,31 4,20 3,15 2,52 2,10 5,89 -4,53 6,31
 x2.50 7,44   8,75 5,84 4,38 3,50 2,92 8,28 -5,57 8,75
 x3.00 8,83   11,26 7,51 5,63 4,51 3,76 10,32 -6,53 11,26
 x3.20 9,29   12,12 8,08 6,06 4,85 4,04 11,17 -6,90 12,12
 S230x2.00 6,50   7,53 5,02 3,77 3,01 2,51 7,06 -4,98 7,53
 x2.50 8,04   10,48 6,99 5,24 4,19 3,49 9,93 -6,12 10,48
 x3.00 9,55   13,75 9,17 6,88 5,50 4,58 13,14 -7,18 13,75
 x3.20 10,01   15,15 10,10 7,58 6,06 5,05 14,46 -7,59 15,15
 S260x2.00 6,98   8,87 5,91 4,44 3,55 2,96 8,33 -5,50 8,87
 x2.50 8,64   12,36 8,24 6,18 4,94 4,12 11,74 -6,76 12,36
 x3.00 10,27   15,57 10,38 7,78 6,23 5,19 14,42 -7,94 15,57
 x3.20 10,76   16,44 10,96 8,22 6,58 5,48 15,20 -8,40 16,44
 S300x2.00 7,62   10,76 7,17 5,38 4,30 3,59 10,14 -6,26 10,76
 x2.50 9,44   14,74 9,83 7,37 5,90 4,91 13,37 -7,68 14,74
 x3.00 11,23   17,30 11,53 8,65 6,92 5,77 15,68 -9,03 17,30
 x3.20 11,77   18,26 12,17 9,13 7,30 6,09 16,53 -9,55 18,26
 S350x2.00 8,42   12,86 8,58 6,43 5,15 4,29 12,08 -7,18 12,86
 x2.50 10,44   16,83 11,22 8,41 6,73 5,61 15,08 -8,93 16,83
 x3.00 12,43   19,75 13,17 9,88 7,90 6,58 17,71 -10,50 19,75
 x3.20 13,03   20,85 13,90 10,42 8,34 6,95 18,67 -11,11 20,85

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   2,95 1,97 1,48 1,18 0,98 2,66 -2,81 2,95
 x2.50 6,24   3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,42 -3,46 3,93
 x3.00 7,39   4,75 3,17 2,38 1,90 1,58 4,17 -4,05 4,75
 x3.20 7,77   5,08 3,39 2,54 2,03 1,69 4,47 -4,27 5,08
 S170x2.00 5,54   3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,54 -3,09 3,78
 x2.50 6,84   5,24 3,49 2,62 2,09 1,75 4,72 -3,81 5,24
 x3.00 8,11   6,46 4,31 3,23 2,58 2,15 5,81 -4,46 6,46
 x3.20 8,53   6,93 4,62 3,46 2,77 2,31 6,25 -4,70 6,93
 S200x2.00 6,02   4,66 3,11 2,33 1,87 1,55 4,38 -3,40 4,66
 x2.50 7,44   6,48 4,32 3,24 2,59 2,16 6,15 -4,19 6,48
 x3.00 8,83   8,40 5,60 4,20 3,36 2,80 7,77 -4,86 8,40
 x3.20 9,29   9,03 6,02 4,52 3,61 3,01 8,40 -5,13 9,03
 S230x2.00 6,50   5,57 3,72 2,79 2,23 1,86 5,25 -3,65 5,57
 x2.50 8,04   7,75 5,17 3,88 3,10 2,58 7,38 -4,49 7,75
 x3.00 9,55   10,17 6,78 5,09 4,07 3,39 9,76 -5,26 10,17
 x3.20 10,01   11,16 7,44 5,58 4,46 3,72 10,65 -5,55 11,16
 S260x2.00 6,98   6,56 4,37 3,28 2,63 2,19 6,20 -3,97 6,56
 x2.50 8,64   9,14 6,09 4,57 3,66 3,05 8,72 -4,89 9,14
 x3.00 10,27   11,44 7,63 5,72 4,58 3,81 10,67 -5,73 11,44
 x3.20 10,76   12,09 8,06 6,05 4,84 4,03 11,26 -6,05 12,09
 S300x2.00 7,62   7,96 5,31 3,98 3,18 2,65 7,54 -4,43 7,96
 x2.50 9,44   10,75 7,16 5,37 4,30 3,58 9,83 -5,46 10,75
 x3.00 11,23   12,64 8,43 6,32 5,06 4,21 11,55 -6,41 12,64
 x3.20 11,77   13,35 8,90 6,67 5,34 4,45 12,19 -6,77 13,35
 S350x2.00 8,42   9,36 6,24 4,68 3,74 3,12 8,42 -4,99 9,36
 x2.50 10,44   12,05 8,03 6,02 4,82 4,02 10,89 -6,23 12,05
 x3.00 12,43   14,18 9,46 7,09 5,67 4,73 12,82 -7,32 14,18
 x3.20 13,03   14,98 9,99 7,49 5,99 4,99 13,53 -7,74 14,98
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ROZPĚTÍ 4.8 m

ROZPĚTÍ 5.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 2,27 1,51 1,13 0,91 0,76 2,11 -3,01 2,27
 x2.50 6,24 1 3,13 2,09 1,57 1,25 1,04 2,96 -3,91 3,13
 x3.00 7,39 1 4,09 2,72 2,04 1,63 1,36 3,90 -4,73 3,72
 x3.20 7,77 1 4,49 2,99 2,25 1,80 1,50 4,30 -5,07 3,94
 S170x2.00 5,54 1 2,90 1,93 1,45 1,16 0,97 2,72 -3,83 2,90
 x2.50 6,84 1 4,02 2,68 2,01 1,61 1,34 3,82 -5,12 4,02
 x3.00 8,11 1 5,26 3,51 2,63 2,10 1,75 5,04 -6,20 5,26
 x3.20 8,53 1 5,79 3,86 2,90 2,32 1,93 5,56 -6,62 5,79
 S200x2.00 6,02 1 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,37 -4,70 3,58
 x2.50 7,44 1 4,97 3,32 2,49 1,99 1,66 4,74 -6,34 4,97
 x3.00 8,83 1 6,52 4,35 3,26 2,61 2,17 6,26 -7,57 6,52
 x3.20 9,29 1 7,18 4,79 3,59 2,87 2,39 6,91 -8,07 7,18
 S230x2.00 6,50 1 4,28 2,85 2,14 1,71 1,43 4,04 -5,60 4,28
 x2.50 8,04 1 5,96 3,97 2,98 2,38 1,99 5,69 -7,41 5,96
 x3.00 9,55 1 7,82 5,21 3,91 3,13 2,61 7,52 -8,87 7,82
  x3.20 10,01 1 8,61 5,74 4,31 3,44 2,87 8,27 -9,45 8,61
 S260x2.00 6,98 1 5,04 3,36 2,52 2,02 1,68 4,77 -6,58 5,04
 x2.50 8,64 1 7,02 4,68 3,51 2,81 2,34 6,72 -8,62 7,02
 x3.00 10,27 1 9,23 6,16 4,62 3,69 3,08 8,90 -10,30 9,23
 x3.20 10,76 1 10,13 6,75 5,07 4,05 3,38 9,74 -10,98 10,13
 S300x2.00 7,62 1 6,12 4,08 3,06 2,45 2,04 5,81 -7,81 6,12
 x2.50 9,44 1 8,54 5,69 4,27 3,41 2,85 8,19 -10,30 8,54
 x3.00 11,23 1 11,24 7,49 5,62 4,49 3,75 10,84 -12,31 11,24
 x3.20 11,77 1 12,29 8,19 6,15 4,92 4,10 11,84 -13,12 12,29
 S350x2.00 8,42 1 7,30 4,87 3,65 2,92 2,43 6,98 -8,94 7,30
 x2.50 10,44 1 10,56 7,04 5,28 4,23 3,52 10,16 -12,06 10,56
 x3.00 12,43 1 13,92 9,28 6,96 5,57 4,64 13,47 -14,96 13,92
 x3.20 13,03 1 15,18 10,12 7,59 6,07 5,06 14,64 -15,93 15,18

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,79 1,19 0,89 0,72 0,60 1,67 -2,39 1,78
 x2.50 6,24 1 2,47 1,65 1,24 0,99 0,82 2,34 -3,13 2,19
 x3.00 7,39 1 3,23 2,15 1,61 1,29 1,08 3,08 -3,79 2,59
 x3.20 7,77 1 3,55 2,37 1,78 1,42 1,18 3,40 -4,06 2,75
 S170x2.00 5,54 1 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,15 -3,04 2,29
 x2.50 6,84 1 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 3,02 -3,98 3,18
 x3.00 8,11 1 4,16 2,77 2,08 1,66 1,39 3,99 -4,75 4,14
 x3.20 8,53 1 4,58 3,05 2,29 1,83 1,53 4,40 -5,06 4,39
 S200x2.00 6,02 1 2,83 1,89 1,42 1,13 0,94 2,67 -3,73 2,83
 x2.50 7,44 1 3,93 2,62 1,97 1,57 1,31 3,75 -4,80 3,93
 x3.00 8,83 1 5,16 3,44 2,58 2,06 1,72 4,96 -5,70 5,16
 x3.20 9,29 1 5,59 3,73 2,80 2,24 1,86 5,37 -6,06 5,59
 S230x2.00 6,50 1 3,38 2,26 1,69 1,35 1,13 3,20 -4,43 3,38
 x2.50 8,04 1 4,71 3,14 2,36 1,88 1,57 4,51 -5,52 4,71
 x3.00 9,55 1 6,12 4,08 3,06 2,45 2,04 5,86 -6,58 6,12
 x3.20 10,01 1 6,53 4,35 3,27 2,61 2,18 6,27 -7,01 6,53
 S260x2.00 6,98 1 3,99 2,66 1,99 1,60 1,33 3,78 -5,09 3,99
 x2.50 8,64 1 5,56 3,71 2,78 2,22 1,85 5,33 -6,34 5,56
 x3.00 10,27 1 7,08 4,72 3,54 2,83 2,36 6,79 -7,56 7,08
 x3.20 10,76 1 7,55 5,04 3,78 3,02 2,52 7,26 -8,05 7,55
 S300x2.00 7,62 1 4,84 3,23 2,42 1,94 1,61 4,61 -6,02 4,84
 x2.50 9,44 1 6,76 4,50 3,38 2,70 2,25 6,49 -7,49 6,76
 x3.00 11,23 1 8,44 5,63 4,22 3,38 2,81 8,10 -8,93 8,44
 x3.20 11,77 1 9,00 6,00 4,50 3,60 3,00 8,66 -9,50 9,00
 S350x2.00 8,42 1 5,78 3,85 2,89 2,31 1,93 5,53 -7,04 5,78
 x2.50 10,44 1 8,36 5,57 4,18 3,35 2,79 8,05 -8,99 8,36
 x3.00 12,43 1 10,27 6,85 5,13 4,11 3,42 9,87 -10,71 10,27
 x3.20 13,03 1 10,95 7,30 5,48 4,38 3,65 10,55 -11,40 10,95
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,35 -1,94 1,28
 x2.50 6,24 1 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,89 -2,56 1,58
 x3.00 7,39 1 2,61 1,74 1,31 1,04 0,87 2,50 -3,07 1,87
 x3.20 7,77 1 2,87 1,91 1,44 1,15 0,96 2,75 -3,27 1,98
 S170x2.00 5,54 1 1,85 1,24 0,93 0,74 0,62 1,74 -2,47 1,85
 x2.50 6,84 1 2,57 1,71 1,29 1,03 0,86 2,45 -3,16 2,53
 x3.00 8,11 1 3,37 2,24 1,68 1,35 1,12 3,23 -3,77 3,00
 x3.20 8,53 1 3,71 2,47 1,85 1,48 1,24 3,57 -4,01 3,18
 S200x2.00 6,02 1 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,16 -3,02 2,29
 x2.50 7,44 1 3,18 2,12 1,59 1,27 1,06 3,04 -3,77 3,18
 x3.00 8,83 1 4,18 2,78 2,09 1,67 1,39 4,01 -4,44 4,18
 x3.20 9,29 1 4,46 2,98 2,23 1,79 1,49 4,29 -4,72 4,46
 S230x2.00 6,50 1 2,74 1,83 1,37 1,10 0,91 2,60 -3,41 2,74
 x2.50 8,04 1 3,81 2,54 1,91 1,53 1,27 3,65 -4,25 3,81
 x3.00 9,55 1 4,84 3,22 2,42 1,93 1,61 4,64 -5,06 4,84
 x3.20 10,01 1 5,16 3,44 2,58 2,06 1,72 4,96 -5,37 5,16
 S260x2.00 6,98 1 3,23 2,15 1,61 1,29 1,08 3,07 -3,87 3,23
 x2.50 8,64 1 4,50 3,00 2,25 1,80 1,50 4,32 -4,82 4,50
 x3.00 10,27 1 5,51 3,67 2,75 2,20 1,84 5,28 -5,73 5,51
 x3.20 10,76 1 5,87 3,91 2,94 2,35 1,96 5,64 -6,09 5,87
 S300x2.00 7,62 1 3,92 2,61 1,96 1,57 1,31 3,74 -4,50 3,92
 x2.50 9,44 1 5,35 3,56 2,67 2,14 1,78 5,09 -5,60 5,35
 x3.00 11,23 1 6,41 4,28 3,21 2,57 2,14 6,15 -6,66 6,41
 x3.20 11,77 1 6,83 4,56 3,42 2,73 2,28 6,57 -7,08 6,83
 S350x2.00 8,42 1 4,68 3,12 2,34 1,87 1,56 4,49 -5,19 4,68
 x2.50 10,44 1 6,35 4,24 3,18 2,54 2,12 6,05 -6,63 6,35
 x3.00 12,43 1 7,61 5,07 3,81 3,05 2,54 7,31 -7,88 7,61
 x3.20 13,03 1 8,11 5,41 4,06 3,24 2,70 7,80 -8,38 8,11

ROZPĚTÍ 6.0 m

ROZPĚTÍ 6.6 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,10 -1,62 0,95
 x2.50 6,24 2 1,64 1,10 0,82 0,66 0,55 1,56 -2,14 1,17
 x3.00 7,39 2 2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 2,06 -2,59 1,38
 x3.20 7,77 2 2,31 1,54 1,15 0,92 0,77 2,21 -2,78 1,47
 S170x2.00 5,54 2 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,44 -2,05 1,53
 x2.50 6,84 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,02 -2,80 1,88
 x3.00 8,11 2 2,77 1,84 1,38 1,11 0,92 2,65 -3,39 2,23
 x3.20 8,53 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,99 2,83 -3,63 2,37
 S200x2.00 6,02 2 1,89 1,26 0,94 0,76 0,63 1,79 -2,52 1,89
 x2.50 7,44 2 2,63 1,75 1,31 1,05 0,88 2,51 -3,48 2,63
 x3.00 8,83 2 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 3,28 -4,26 3,32
 x3.20 9,29 2 3,66 2,44 1,83 1,46 1,22 3,52 -4,57 3,53
 S230x2.00 6,50 2 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,14 -3,00 2,26
 x2.50 8,04 2 3,15 2,10 1,57 1,26 1,05 3,02 -4,15 3,15
 x3.00 9,55 2 4,08 2,72 2,04 1,63 1,36 3,92 -5,15 4,08
 x3.20 10,01 2 4,36 2,91 2,18 1,74 1,45 4,20 -5,52 4,36
 S260x2.00 6,98 2 2,66 1,78 1,33 1,07 0,89 2,53 -3,52 2,66
 x2.50 8,64 2 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,57 -4,88 3,72
 x3.00 10,27 2 4,82 3,21 2,41 1,93 1,61 4,64 -6,12 4,82
 x3.20 10,76 2 5,15 3,43 2,57 2,06 1,72 4,96 -6,57 5,15
 S300x2.00 7,62 2 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 3,09 -4,25 3,23
 x2.50 9,44 2 4,52 3,01 2,26 1,81 1,51 4,35 -5,87 4,52
 x3.00 11,23 2 5,86 3,91 2,93 2,34 1,95 5,65 -7,48 5,86
 x3.20 11,77 2 6,26 4,17 3,13 2,50 2,09 6,04 -8,03 6,26
 S350x2.00 8,42 2 3,86 2,57 1,93 1,54 1,29 3,71 -5,06 3,86
 x2.50 10,44 2 5,60 3,73 2,80 2,24 1,87 5,41 -6,78 5,60
 x3.00 12,43 2 7,24 4,83 3,62 2,90 2,41 6,99 -8,57 7,24
 x3.20 13,03 2 7,73 5,15 3,86 3,09 2,58 7,48 -9,34 7,73
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ROZPĚTÍ 7.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,93 -1,37 0,72
 x2.50 6,24 2 1,37 0,92 0,69 0,55 0,46 1,28 -1,81 0,89
 x3.00 7,39 2 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,71 -2,20 1,05
 x3.20 7,77 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,83 -2,36 1,11
 S170x2.00 5,54 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,19 -1,73 1,16
 x2.50 6,84 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,69 -2,37 1,44
 x3.00 8,11 2 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 2,17 -2,87 1,70
 x3.20 8,53 2 2,43 1,62 1,21 0,97 0,81 2,33 -3,08 1,80
 S200x2.00 6,02 2 1,58 1,05 0,79 0,63 0,53 1,50 -2,13 1,58
 x2.50 7,44 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,10 -2,94 2,14
 x3.00 8,83 2 2,76 1,84 1,38 1,10 0,92 2,64 -3,61 2,54
 x3.20 9,29 2 2,94 1,96 1,47 1,18 0,98 2,83 -3,87 2,70
 S230x2.00 6,50 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,80 -2,53 1,89
 x2.50 8,04 2 2,64 1,76 1,32 1,06 0,88 2,53 -3,50 2,64
 x3.00 9,55 2 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 3,11 -4,34 3,24
 x3.20 10,01 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,33 -4,63 3,46
 S260x2.00 6,98 2 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 2,12 -2,97 2,23
 x2.50 8,64 2 3,11 2,08 1,56 1,25 1,04 2,99 -4,11 3,11
 x3.00 10,27 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,64 -5,07 3,79
 x3.20 10,76 2 4,05 2,70 2,02 1,62 1,35 3,90 -5,41 4,05
 S300x2.00 7,62 2 2,71 1,81 1,36 1,08 0,90 2,59 -3,58 2,71
 x2.50 9,44 2 3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,64 -4,98 3,79
 x3.00 11,23 2 4,57 3,05 2,29 1,83 1,52 4,40 -6,10 4,57
 x3.20 11,77 2 4,88 3,25 2,44 1,95 1,63 4,71 -6,50 4,88
 S350x2.00 8,42 2 3,24 2,16 1,62 1,30 1,08 3,11 -4,26 3,24
 x2.50 10,44 2 4,69 3,13 2,34 1,88 1,56 4,49 -5,78 4,69
 x3.00 12,43 2 5,61 3,74 2,81 2,25 1,87 5,41 -7,29 5,61
 x3.20 13,03 2 5,98 3,99 2,99 2,39 2,00 5,78 -7,94 5,98

ROZPĚTÍ 7.8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,79 -1,17 0,56
 x2.50 6,24 2 1,16 0,78 0,58 0,47 0,39 1,10 -1,56 0,69
 x3.00 7,39 2 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,44 -1,89 0,81
 x3.20 7,77 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,55 -2,03 0,86
 S170x2.00 5,54 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,01 -1,49 0,90
 x2.50 6,84 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,43 -2,04 1,11
 x3.00 8,11 2 1,91 1,27 0,95 0,76 0,64 1,82 -2,47 1,32
 x3.20 8,53 2 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,95 -2,65 1,40
 S200x2.00 6,02 2 1,34 0,89 0,67 0,54 0,45 1,25 -1,82 1,34
 x2.50 7,44 2 1,87 1,24 0,93 0,75 0,62 1,79 -2,52 1,67
 x3.00 8,83 2 2,27 1,52 1,14 0,91 0,76 2,18 -3,03 1,98
 x3.20 9,29 2 2,42 1,62 1,21 0,97 0,81 2,33 -3,23 2,10
 S230x2.00 6,50 2 1,60 1,07 0,80 0,64 0,54 1,52 -2,17 1,60
 x2.50 8,04 2 2,19 1,46 1,10 0,88 0,73 2,09 -2,95 2,19
 x3.00 9,55 2 2,63 1,75 1,32 1,05 0,88 2,52 -3,54 2,63
 x3.20 10,01 2 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,69 -3,77 2,80
 S260x2.00 6,98 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,80 -2,54 1,89
 x2.50 8,64 2 2,53 1,69 1,27 1,01 0,84 2,41 -3,43 2,53
 x3.00 10,27 2 3,03 2,02 1,52 1,21 1,01 2,91 -4,10 3,03
 x3.20 10,76 2 3,23 2,16 1,62 1,29 1,08 3,11 -4,37 3,23
 S300x2.00 7,62 2 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 2,20 -3,07 2,30
 x2.50 9,44 2 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,87 -4,08 3,02
 x3.00 11,23 2 3,61 2,41 1,81 1,44 1,20 3,47 -4,88 3,61
 x3.20 11,77 2 3,85 2,57 1,92 1,54 1,28 3,70 -5,21 3,85
 S350x2.00 8,42 2 2,75 1,83 1,38 1,10 0,92 2,65 -3,65 2,75
 x2.50 10,44 2 3,67 2,45 1,83 1,47 1,22 3,50 -4,95 3,67
 x3.00 12,43 2 4,39 2,93 2,19 1,76 1,46 4,22 -5,91 4,39
 x3.20 13,03 2 4,67 3,12 2,34 1,87 1,56 4,51 -6,30 4,67
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,67 -1,02 0,44
 x2.50 6,24 2 1,00 0,66 0,50 0,40 0,33 0,93 -1,36 0,54
 x3.00 7,39 2 1,29 0,86 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,64 0,63
 x3.20 7,77 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -1,76 0,67
 S170x2.00 5,54 2 0,93 0,62 0,46 0,37 0,31 0,87 -1,29 0,71
 x2.50 6,84 2 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,21 -1,77 0,88
 x3.00 8,11 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,55 -2,12 1,04
 x3.20 8,53 2 1,73 1,15 0,87 0,69 0,58 1,66 -2,25 1,11
 S200x2.00 6,02 2 1,15 0,77 0,57 0,46 0,38 1,08 -1,58 1,07
 x2.50 7,44 2 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,53 -2,14 1,32
 x3.00 8,83 2 1,91 1,28 0,96 0,77 0,64 1,83 -2,53 1,57
 x3.20 9,29 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,96 -2,70 1,66
 S230x2.00 6,50 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,28 -1,88 1,38
 x2.50 8,04 2 1,82 1,22 0,91 0,73 0,61 1,73 -2,45 1,82
 x3.00 9,55 2 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 2,09 -2,93 2,18
 x3.20 10,01 2 2,32 1,55 1,16 0,93 0,77 2,23 -3,12 2,32
 S260x2.00 6,98 2 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,54 -2,20 1,63
 x2.50 8,64 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,96 -2,82 2,07
 x3.00 10,27 2 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,37 -3,36 2,48
 x3.20 10,76 2 2,64 1,76 1,32 1,05 0,88 2,53 -3,58 2,64
 S300x2.00 7,62 2 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,81 -2,65 1,93
 x2.50 9,44 2 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,30 -3,32 2,42
 x3.00 11,23 2 2,89 1,93 1,45 1,16 0,97 2,77 -3,97 2,89
 x3.20 11,77 2 3,08 2,05 1,54 1,23 1,03 2,96 -4,22 3,08
 S350x2.00 8,42 2 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,12 -3,10 2,25
 x2.50 10,44 2 2,90 1,93 1,45 1,16 0,97 2,76 -3,98 2,90
 x3.00 12,43 2 3,46 2,31 1,73 1,39 1,16 3,32 -4,75 3,46
 x3.20 13,03 2 3,69 2,46 1,84 1,48 1,23 3,55 -5,06 3,69

ROZPĚTÍ 8.4 m

ROZPĚTÍ 9.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,57 -0,89 0,35
 x2.50 6,24 2 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,82 -1,19 0,43
 x3.00 7,39 2 1,11 0,74 0,56 0,44 0,37 1,05 -1,44 0,50
 x3.20 7,77 2 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 1,12 -1,55 0,53
 S170x2.00 5,54 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,75 -1,13 0,57
 x2.50 6,84 2 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,05 -1,52 0,70
 x3.00 8,11 2 1,39 0,93 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,82 0,83
 x3.20 8,53 2 1,49 0,99 0,74 0,59 0,50 1,40 -1,94 0,88
 S200x2.00 6,02 2 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,94 -1,38 0,86
 x2.50 7,44 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -1,83 1,06
 x3.00 8,83 2 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,56 -2,15 1,26
 x3.20 9,29 2 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,67 -2,29 1,34
 S230x2.00 6,50 2 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,12 -1,64 1,19
 x2.50 8,04 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,47 -2,07 1,49
 x3.00 9,55 2 1,85 1,23 0,92 0,74 0,62 1,77 -2,46 1,77
 x3.20 10,01 2 1,97 1,31 0,98 0,79 0,66 1,88 -2,62 1,88
 S260x2.00 6,98 2 1,37 0,91 0,69 0,55 0,46 1,26 -1,88 1,37
 x2.50 8,64 2 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,64 -2,35 1,73
 x3.00 10,27 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,98 -2,80 2,07
 x3.20 10,76 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,11 -2,98 2,20
 S300x2.00 7,62 2 1,57 1,05 0,79 0,63 0,53 1,47 -2,20 1,57
 x2.50 9,44 2 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,88 -2,74 1,98
 x3.00 11,23 2 2,37 1,58 1,18 0,95 0,79 2,26 -3,27 2,37
 x3.20 11,77 2 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,41 -3,48 2,52
 S350x2.00 8,42 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,68 -2,54 1,80
 x2.50 10,44 2 2,33 1,55 1,16 0,93 0,78 2,21 -3,25 2,33
 x3.00 12,43 2 2,78 1,85 1,39 1,11 0,93 2,66 -3,87 2,78
 x3.20 13,03 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,99 2,83 -4,12 2,95
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ROZPĚTÍ 9.6 m

ROZPĚTÍ 10.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,54 0,36 0,27 0,21 0,18 0,50 -0,78 0,28
 x2.50 6,24 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,06 0,34
 x3.00 7,39 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,92 -1,28 0,40
 x3.20 7,77 3 1,04 0,70 0,52 0,42 0,35 1,00 -1,37 0,43
 S170x2.00 5,54 3 0,69 0,46 0,34 0,27 0,23 0,65 -1,00 0,46
 x2.50 6,84 3 0,97 0,65 0,48 0,39 0,32 0,92 -1,38 0,57
 x3.00 8,11 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,42 1,18 -1,67 0,67
 x3.20 8,53 3 1,33 0,89 0,66 0,53 0,44 1,26 -1,78 0,71
 S200x2.00 6,02 3 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,82 -1,22 0,70
 x2.50 7,44 3 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,14 -1,69 0,86
 x3.00 8,83 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,42 -2,05 1,02
 x3.20 9,29 3 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,55 -2,18 1,08
 S230x2.00 6,50 3 1,04 0,69 0,52 0,42 0,35 0,98 -1,45 0,98
 x2.50 8,04 3 1,45 0,97 0,73 0,58 0,48 1,37 -2,00 1,21
 x3.00 9,55 3 1,78 1,19 0,89 0,71 0,60 1,71 -2,40 1,44
 x3.20 10,01 3 1,90 1,27 0,95 0,76 0,63 1,83 -2,56 1,53
 S260x2.00 6,98 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,16 -1,70 1,23
 x2.50 8,64 3 1,72 1,14 0,86 0,69 0,57 1,65 -2,33 1,65
 x3.00 10,27 3 2,09 1,39 1,05 0,84 0,70 2,01 -2,79 1,96
 x3.20 10,76 3 2,23 1,49 1,12 0,89 0,74 2,15 -2,98 2,09
 S300x2.00 7,62 3 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,40 -2,05 1,49
 x2.50 9,44 3 2,09 1,40 1,05 0,84 0,70 2,02 -2,79 2,09
 x3.00 11,23 3 2,53 1,68 1,26 1,01 0,84 2,44 -3,34 2,53
 x3.20 11,77 3 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,60 -3,56 2,70
 S350x2.00 8,42 3 1,79 1,19 0,89 0,72 0,60 1,72 -2,44 1,79
 x2.50 10,44 3 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,49 -3,37 2,60
 x3.00 12,43 3 3,11 2,07 1,55 1,24 1,04 3,00 -4,07 3,11
 x3.20 13,03 3 3,31 2,21 1,66 1,33 1,10 3,21 -4,33 3,31

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,47 0,31 0,23 0,19 0,16 0,44 -0,71 0,22
 x2.50 6,24 3 0,65 0,44 0,33 0,26 0,22 0,62 -0,94 0,27
 x3.00 7,39 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,81 -1,14 0,32
 x3.20 7,77 3 0,91 0,61 0,46 0,36 0,30 0,87 -1,22 0,34
 S170x2.00 5,54 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,57 -0,89 0,37
 x2.50 6,84 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,81 -1,22 0,46
 x3.00 8,11 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,03 -1,47 0,55
 x3.20 8,53 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,39 1,10 -1,56 0,58
 S200x2.00 6,02 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,72 -1,09 0,57
 x2.50 7,44 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 1,01 -1,49 0,71
 x3.00 8,83 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,23 -1,77 0,84
 x3.20 9,29 3 1,39 0,92 0,69 0,55 0,46 1,31 -1,89 0,89
 S230x2.00 6,50 3 0,91 0,61 0,46 0,36 0,30 0,87 -1,30 0,81
 x2.50 8,04 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,18 -1,73 1,00
 x3.00 9,55 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,42 -2,07 1,18
 x3.20 10,01 3 1,61 1,08 0,81 0,65 0,54 1,55 -2,20 1,26
 S260x2.00 6,98 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,02 -1,52 1,08
 x2.50 8,64 3 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,37 -2,00 1,36
 x3.00 10,27 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,59 1,68 -2,39 1,62
 x3.20 10,76 3 1,87 1,25 0,94 0,75 0,62 1,80 -2,55 1,72
 S300x2.00 7,62 3 1,31 0,88 0,66 0,53 0,44 1,24 -1,83 1,31
 x2.50 9,44 3 1,75 1,17 0,88 0,70 0,59 1,68 -2,38 1,75
 x3.00 11,23 3 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 2,02 -2,84 2,10
 x3.20 11,77 3 2,24 1,49 1,12 0,90 0,75 2,16 -3,03 2,24
 S350x2.00 8,42 3 1,57 1,05 0,79 0,63 0,52 1,51 -2,17 1,57
 x2.50 10,44 3 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 2,06 -2,88 2,15
 x3.00 12,43 3 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,47 -3,44 2,57
 x3.20 13,03 3 2,74 1,82 1,37 1,09 0,91 2,64 -3,66 2,74
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ROZPĚTÍ 10.8 m

ROZPĚTÍ 11.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,41 0,28 0,21 0,17 0,14 0,38 -0,64 0,18
 x2.50 6,24 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,55 -0,85 0,22
 x3.00 7,39 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,72 -1,03 0,26
 x3.20 7,77 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,77 -1,09 0,28
 S170x2.00 5,54 3 0,54 0,36 0,27 0,21 0,18 0,50 -0,80 0,31
 x2.50 6,84 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,71 -1,07 0,38
 x3.00 8,11 3 0,95 0,63 0,48 0,38 0,32 0,91 -1,29 0,45
 x3.20 8,53 3 1,01 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,38 0,48
 S200x2.00 6,02 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,63 -0,98 0,47
 x2.50 7,44 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,90 -1,31 0,58
 x3.00 8,83 3 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,07 -1,55 0,69
 x3.20 9,29 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,14 -1,65 0,73
 S230x2.00 6,50 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,76 -1,16 0,67
 x2.50 8,04 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,03 -1,50 0,83
 x3.00 9,55 3 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,23 -1,79 0,98
 x3.20 10,01 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,31 -1,91 1,04
 S260x2.00 6,98 3 0,95 0,64 0,48 0,38 0,32 0,91 -1,36 0,92
 x2.50 8,64 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,41 1,17 -1,73 1,14
 x3.00 10,27 3 1,49 0,99 0,74 0,60 0,50 1,40 -2,06 1,35
 x3.20 10,76 3 1,59 1,06 0,79 0,63 0,53 1,52 -2,20 1,43
 S300x2.00 7,62 3 1,16 0,78 0,58 0,47 0,39 1,10 -1,64 1,16
 x2.50 9,44 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,40 -2,04 1,47
 x3.00 11,23 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,69 -2,43 1,76
 x3.20 11,77 3 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,81 -2,59 1,88
 S350x2.00 8,42 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,28 -1,91 1,38
 x2.50 10,44 3 1,78 1,19 0,89 0,71 0,60 1,70 -2,45 1,78
 x3.00 12,43 3 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 2,05 -2,92 2,13
 x3.20 13,03 3 2,27 1,51 1,14 0,91 0,76 2,19 -3,11 2,27

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,36 0,24 0,18 0,15 0,12 0,34 -0,58 0,15
 x2.50 6,24 3 0,51 0,34 0,26 0,20 0,17 0,48 -0,77 0,18
 x3.00 7,39 3 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,63 -0,93 0,21
  x3.20 7,77 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,68 -0,99 0,22
 S170x2.00 5,54 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,44 -0,73 0,25
 x2.50 6,84 3 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,63 -0,97 0,31
 x3.00 8,11 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,80 -1,15 0,37
 x3.20 8,53 3 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -1,23 0,39
 S200x2.00 6,02 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,89 0,39
 x2.50 7,44 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,80 -1,16 0,48
 x3.00 8,83 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,95 -1,37 0,57
 x3.20 9,29 3 1,06 0,70 0,53 0,42 0,35 1,01 -1,46 0,61
 S230x2.00 6,50 3 0,72 0,48 0,36 0,29 0,24 0,68 -1,05 0,56
 x2.50 8,04 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,32 0,90 -1,32 0,69
 x3.00 9,55 3 1,13 0,75 0,57 0,45 0,38 1,07 -1,57 0,82
 x3.20 10,01 3 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,14 -1,67 0,87
 S260x2.00 6,98 3 0,85 0,57 0,42 0,34 0,28 0,80 -1,21 0,77
 x2.50 8,64 3 1,07 0,71 0,54 0,43 0,36 1,01 -1,50 0,95
 x3.00 10,27 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,21 -1,80 1,13
 x3.20 10,76 3 1,36 0,91 0,68 0,55 0,45 1,29 -1,91 1,20
 S300x2.00 7,62 3 1,00 0,66 0,50 0,40 0,33 0,92 -1,42 1,00
 x2.50 9,44 3 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,17 -1,76 1,25
 x3.00 11,23 3 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,40 -2,10 1,49
 x3.20 11,77 3 1,59 1,06 0,79 0,64 0,53 1,52 -2,24 1,59
 S350x2.00 8,42 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,08 -1,64 1,16
 x2.50 10,44 3 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -2,10 1,49
 x3.00 12,43 3 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,71 -2,50 1,78
 x3.20 13,03 3 1,90 1,26 0,95 0,76 0,63 1,82 -2,66 1,90
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ROZPĚTÍ 12.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o třech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,32 0,22 0,16 0,13 0,11 0,30 -0,53 0,12
 x2.50 6,24 3 0,45 0,30 0,23 0,18 0,15 0,43 -0,70 0,14
 x3.00 7,39 3 0,59 0,39 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,84 0,17
 x3.20 7,77 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,60 -0,90 0,18
 S170x2.00 5,54 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,40 -0,66 0,21
 x2.50 6,84 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,56 -0,87 0,26
 x3.00 8,11 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,04 0,30
 x3.20 8,53 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,76 -1,09 0,32
 S200x2.00 6,02 3 0,53 0,35 0,27 0,21 0,18 0,50 -0,80 0,33
 x2.50 7,44 3 0,74 0,50 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,03 0,41
 x3.00 8,83 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,84 -1,22 0,48
 x3.20 9,29 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,90 -1,30 0,51
 S230x2.00 6,50 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,61 -0,94 0,47
 x2.50 8,04 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,79 -1,17 0,58
 x3.00 9,55 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,95 -1,39 0,69
 x3.20 10,01 3 1,06 0,71 0,53 0,42 0,35 1,01 -1,48 0,73
 S260x2.00 6,98 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,69 -1,06 0,65
 x2.50 8,64 3 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,88 -1,32 0,81
 x3.00 10,27 3 1,11 0,74 0,56 0,45 0,37 1,06 -1,58 0,96
 x3.20 10,76 3 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 1,12 -1,68 1,02
 S300x2.00 7,62 3 0,85 0,57 0,43 0,34 0,28 0,79 -1,23 0,85
 x2.50 9,44 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 1,01 -1,54 1,07
 x3.00 11,23 3 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,20 -1,83 1,28
 x3.20 11,77 3 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,28 -1,95 1,36
 S350x2.00 8,42 3 0,97 0,65 0,49 0,39 0,32 0,91 -1,42 0,97
 x2.50 10,44 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,18 -1,82 1,26
 x3.00 12,43 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,44 -2,16 1,50
 x3.20 13,03 3 1,60 1,07 0,80 0,64 0,53 1,53 -2,30 1,60
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   7,40 4,93 3,70 2,96 2,47 5,90 -7,86 7,40
 x2.50 6,24   9,38 6,25 4,69 3,75 3,13 7,62 -9,66 9,38
 x3.00 7,39   11,28 7,52 5,64 4,51 3,76 9,30 -11,38 11,28
 x3.20 7,77   12,04 8,03 6,02 4,82 4,01 9,97 -12,05 12,04
 S170x2.00 5,54   10,54 7,03 5,27 4,22 3,51 9,13 -9,15 10,54
 x2.50 6,84   13,75 9,17 6,88 5,50 4,58 11,87 -11,24 13,75
 x3.00 8,11   16,69 11,13 8,34 6,68 5,56 14,34 -13,24 16,69
 x3.20 8,53   17,87 11,91 8,94 7,15 5,96 15,45 -14,02 17,87
 S200x2.00 6,02   13,00 8,67 6,50 5,20 4,33 12,28 -10,58 13,00
 x2.50 7,44   18,03 12,02 9,01 7,21 6,01 17,24 -12,99 18,03
 x3.00 8,83   23,35 15,57 11,67 9,34 7,78 21,56 -15,42 23,35
 x3.20 9,29   25,15 16,77 12,58 10,06 8,38 23,30 -16,32 25,15
 S230x2.00 6,50   15,54 10,36 7,77 6,22 5,18 14,74 -12,02 15,54
 x2.50 8,04   21,59 14,39 10,80 8,64 7,20 20,71 -14,73 21,59
 x3.00 9,55   28,03 18,69 14,02 11,21 9,35 27,09 -17,34 28,03
 x3.20 10,01   30,71 20,47 15,35 12,28 10,24 29,74 -18,36 30,71
 S260x2.00 6,98   18,30 12,20 9,15 7,32 6,10 17,42 -13,51 18,30
 x2.50 8,64   25,47 16,98 12,73 10,19 8,49 24,50 -16,56 25,47
 x3.00 10,27   33,15 22,10 16,57 13,26 11,05 32,11 -19,49 33,15
 x3.20 10,76   36,34 24,22 18,17 14,53 12,11 34,01 -20,63 36,34
 S300x2.00 7,62   22,21 14,81 11,11 8,89 7,40 21,23 -15,63 22,21
 x2.50 9,44   30,97 20,64 15,48 12,39 10,32 29,88 -19,16 30,97
 x3.00 11,23   40,01 26,67 20,01 16,00 13,34 36,77 -22,54 40,01
 x3.20 11,77   42,11 28,07 21,05 16,84 14,04 38,68 -23,86 42,11
 S350x2.00 8,42   26,60 17,73 13,30 10,64 8,87 25,53 -18,27 26,60
 x2.50 10,44   38,35 25,57 19,18 15,34 12,78 37,14 -22,62 38,35
 x3.00 12,43   48,26 32,17 24,13 19,30 16,09 44,23 -26,62 48,26
 x3.20 13,03   50,79 33,86 25,40 20,32 16,93 46,57 -28,17 50,79

ROZPĚTÍ 2.4 m

ROZPĚTÍ 3.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   5,05 3,37 2,52 2,02 1,68 4,13 -5,09 5,05
 x2.50 6,24   6,39 4,26 3,20 2,56 2,13 5,32 -6,25 6,39
 x3.00 7,39   7,75 5,16 3,87 3,10 2,58 6,52 -7,34 7,75
 x3.20 7,77   8,30 5,53 4,15 3,32 2,77 7,01 -7,77 8,30
 S170x2.00 5,54   6,81 4,54 3,41 2,72 2,27 5,99 -5,83 6,81
 x2.50 6,84   9,06 6,04 4,53 3,62 3,02 7,80 -7,15 9,06
 x3.00 8,11   11,07 7,38 5,53 4,43 3,69 9,66 -8,41 11,07
 x3.20 8,53   11,90 7,93 5,95 4,76 3,97 10,44 -8,90 11,90
 S200x2.00 6,02   8,40 5,60 4,20 3,36 2,80 7,80 -6,66 8,40
 x2.50 7,44   11,65 7,77 5,83 4,66 3,88 10,96 -8,18 11,65
 x3.00 8,83   15,05 10,03 7,53 6,02 5,02 13,68 -9,67 15,05
 x3.20 9,29   16,21 10,81 8,11 6,49 5,41 14,84 -10,23 16,21
 S230x2.00 6,50   10,04 6,69 5,02 4,02 3,35 9,35 -7,49 10,04
 x2.50 8,04   13,95 9,30 6,98 5,58 4,65 13,15 -9,18 13,95
 x3.00 9,55   18,30 12,20 9,15 7,32 6,10 17,40 -10,79 18,30
 x3.20 10,01   20,16 13,44 10,08 8,06 6,72 19,21 -11,42 20,16
 S260x2.00 6,98   11,82 7,88 5,91 4,73 3,94 11,26 -8,37 11,82
 x2.50 8,64   16,45 10,97 8,23 6,58 5,49 15,54 -10,27 16,45
 x3.00 10,27   21,31 14,21 10,66 8,53 7,10 19,63 -12,07 21,31
 x3.20 10,76   22,52 15,01 11,26 9,01 7,51 20,71 -12,77 22,52
 S300x2.00 7,62   14,34 9,56 7,17 5,74 4,78 13,72 -9,63 14,34
 x2.50 9,44   20,00 13,33 10,00 8,00 6,67 19,04 -11,81 20,00
 x3.00 11,23   24,17 16,11 12,08 9,67 8,06 21,80 -13,89 24,17
 x3.20 11,77   25,53 17,02 12,76 10,21 8,51 23,00 -14,70 25,53
 S350x2.00 8,42   17,16 11,44 8,58 6,86 5,72 16,49 -11,19 17,16
 x2.50 10,44   24,32 16,21 12,16 9,73 8,11 22,23 -13,88 24,32
 x3.00 12,43   28,49 18,99 14,25 11,40 9,50 25,42 -16,32 28,49
 x3.20 13,03   30,09 20,06 15,05 12,04 10,03 26,82 -17,27 30,09

183



ROZPĚTÍ 3.6 m

ROZPĚTÍ 4.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   3,73 2,48 1,86 1,49 1,24 3,16 -3,67 3,73
 x2.50 6,24   4,76 3,17 2,38 1,90 1,59 4,06 -4,51 4,76
 x3.00 7,39   5,75 3,84 2,88 2,30 1,92 4,96 -5,28 5,75
 x3.20 7,77   6,16 4,11 3,08 2,46 2,05 5,33 -5,58 6,16
 S170x2.00 5,54   4,77 3,18 2,38 1,91 1,59 4,42 -4,11 4,77
 x2.50 6,84   6,55 4,36 3,27 2,62 2,18 5,74 -5,05 6,55
 x3.00 8,11   7,98 5,32 3,99 3,19 2,66 7,08 -5,92 7,98
 x3.20 8,53   8,56 5,71 4,28 3,43 2,85 7,63 -6,26 8,56
 S200x2.00 6,02   5,88 3,92 2,94 2,35 1,96 5,50 -4,61 5,88
 x2.50 7,44   8,16 5,44 4,08 3,27 2,72 7,73 -5,67 8,16
 x3.00 8,83   10,56 7,04 5,28 4,23 3,52 9,70 -6,65 10,56
 x3.20 9,29   11,36 7,58 5,68 4,55 3,79 10,50 -7,02 11,36
 S230x2.00 6,50   7,03 4,69 3,51 2,81 2,34 6,59 -5,08 7,03
 x2.50 8,04   9,77 6,52 4,89 3,91 3,26 9,28 -6,24 9,77
 x3.00 9,55   12,83 8,55 6,41 5,13 4,28 12,27 -7,32 12,83
 x3.20 10,01   14,13 9,42 7,07 5,65 4,71 13,51 -7,74 14,13
 S260x2.00 6,98   8,28 5,52 4,14 3,31 2,76 7,78 -5,62 8,28
 x2.50 8,64   11,53 7,68 5,76 4,61 3,84 10,96 -6,90 11,53
 x3.00 10,27   14,58 9,72 7,29 5,83 4,86 13,54 -8,11 14,58
 x3.20 10,76   15,41 10,27 7,70 6,16 5,14 14,29 -8,57 15,41
 S300x2.00 7,62   10,04 6,69 5,02 4,02 3,35 9,47 -6,40 10,04
 x2.50 9,44   13,82 9,22 6,91 5,53 4,61 12,59 -7,85 13,82
 x3.00 11,23   16,24 10,83 8,12 6,50 5,42 14,78 -9,23 16,24
 x3.20 11,77   17,16 11,44 8,58 6,86 5,72 15,60 -9,76 17,16
 S350x2.00 8,42   12,00 8,00 6,00 4,80 4,00 11,36 -7,35 12,00
 x2.50 10,44   15,81 10,54 7,90 6,32 5,27 14,23 -9,13 15,81
 x3.00 12,43   18,58 12,39 9,29 7,43 6,19 16,73 -10,74 18,58
 x3.20 13,03   19,62 13,08 9,81 7,85 6,54 17,66 -11,36 19,62

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   2,75 1,84 1,38 1,10 0,92 2,53 -2,86 2,75
 x2.50 6,24   3,71 2,47 1,85 1,48 1,24 3,24 -3,51 3,71
 x3.00 7,39   4,48 2,99 2,24 1,79 1,49 3,95 -4,11 4,48
 x3.20 7,77   4,79 3,20 2,40 1,92 1,60 4,24 -4,34 4,79
 S170x2.00 5,54   3,52 2,35 1,76 1,41 1,18 3,30 -3,14 3,52
 x2.50 6,84   4,88 3,26 2,44 1,95 1,63 4,46 -3,86 4,88
 x3.00 8,11   6,08 4,05 3,04 2,43 2,03 5,48 -4,52 6,08
 x3.20 8,53   6,51 4,34 3,26 2,61 2,17 5,90 -4,77 6,51
 S200x2.00 6,02   4,35 2,90 2,17 1,74 1,45 4,09 -3,46 4,35
 x2.50 7,44   6,04 4,03 3,02 2,42 2,01 5,74 -4,26 6,04
 x3.00 8,83   7,87 5,25 3,94 3,15 2,62 7,30 -4,94 7,87
 x3.20 9,29   8,46 5,64 4,23 3,38 2,82 7,88 -5,22 8,46
 S230x2.00 6,50   5,20 3,46 2,60 2,08 1,73 4,90 -3,72 5,20
 x2.50 8,04   7,23 4,82 3,61 2,89 2,41 6,89 -4,57 7,23
 x3.00 9,55   9,49 6,33 4,75 3,80 3,16 9,11 -5,36 9,49
 x3.20 10,01   10,41 6,94 5,21 4,16 3,47 9,95 -5,66 10,41
 S260x2.00 6,98   6,12 4,08 3,06 2,45 2,04 5,78 -4,05 6,12
 x2.50 8,64   8,53 5,68 4,26 3,41 2,84 8,14 -4,98 8,53
 x3.00 10,27   10,71 7,14 5,35 4,28 3,57 10,01 -5,85 10,71
 x3.20 10,76   11,32 7,55 5,66 4,53 3,77 10,57 -6,17 11,32
 S300x2.00 7,62   7,42 4,95 3,71 2,97 2,47 7,04 -4,53 7,42
 x2.50 9,44   10,07 6,71 5,04 4,03 3,36 9,24 -5,58 10,07
 x3.00 11,23   11,86 7,91 5,93 4,74 3,95 10,88 -6,55 11,86
 x3.20 11,77   12,53 8,35 6,27 5,01 4,18 11,48 -6,92 12,53
 S350x2.00 8,42   8,77 5,85 4,39 3,51 2,92 7,92 -5,11 8,77
 x2.50 10,44   11,31 7,54 5,65 4,52 3,77 10,26 -6,38 11,31
 x3.00 12,43   13,33 8,89 6,67 5,33 4,44 12,10 -7,50 13,33
 x3.20 13,03   14,08 9,39 7,04 5,63 4,69 12,77 -7,93 14,08
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ROZPĚTÍ 4.8 m

ROZPĚTÍ 5.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 2,11 1,41 1,06 0,84 0,70 1,97 -2,87 2,11
 x2.50 6,24 1 2,92 1,94 1,46 1,17 0,97 2,76 -3,66 2,92
 x3.00 7,39 1 3,81 2,54 1,90 1,52 1,27 3,63 -4,43 3,81
 x3.20 7,77 1 4,19 2,79 2,09 1,68 1,40 4,01 -4,75 4,19
 S170x2.00 5,54 1 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,54 -3,75 2,70
 x2.50 6,84 1 3,75 2,50 1,87 1,50 1,25 3,56 -4,79 3,75
 x3.00 8,11 1 4,90 3,27 2,45 1,96 1,64 4,70 -5,81 4,90
 x3.20 8,53 1 5,40 3,60 2,70 2,16 1,80 5,18 -6,22 5,40
 S200x2.00 6,02 1 3,34 2,23 1,67 1,34 1,11 3,15 -4,68 3,34
 x2.50 7,44 1 4,64 3,09 2,32 1,86 1,55 4,42 -5,99 4,64
 x3.00 8,83 1 6,08 4,05 3,04 2,43 2,03 5,84 -7,30 6,08
 x3.20 9,29 1 6,69 4,46 3,35 2,68 2,23 6,44 -7,83 6,69
 S230x2.00 6,50 1 3,99 2,66 2,00 1,60 1,33 3,77 -5,61 3,99
 x2.50 8,04 1 5,55 3,70 2,78 2,22 1,85 5,31 -7,21 5,55
 x3.00 9,55 1 7,29 4,86 3,65 2,92 2,43 7,02 -8,81 7,29
 x3.20 10,01 1 8,03 5,35 4,01 3,21 2,68 7,72 -9,47 8,03
 S260x2.00 6,98 1 4,70 3,13 2,35 1,88 1,57 4,45 -6,51 4,70
 x2.50 8,64 1 6,55 4,37 3,28 2,62 2,18 6,27 -8,51 6,55
 x3.00 10,27 1 8,61 5,74 4,31 3,44 2,87 8,30 -10,44 8,61
 x3.20 10,76 1 9,45 6,30 4,72 3,78 3,15 9,09 -11,22 9,45
 S300x2.00 7,62 1 5,70 3,80 2,85 2,28 1,90 5,42 -7,37 5,70
 x2.50 9,44 1 7,96 5,31 3,98 3,18 2,65 7,64 -9,91 7,96
 x3.00 11,23 1 10,48 6,99 5,24 4,19 3,49 10,12 -12,69 10,48
 x3.20 11,77 1 11,46 7,64 5,73 4,59 3,82 11,04 -13,66 11,46
 S350x2.00 8,42 1 6,81 4,54 3,41 2,72 2,27 6,51 -8,45 6,81
 x2.50 10,44 1 9,85 6,57 4,93 3,94 3,28 9,48 -11,37 9,85
 x3.00 12,43 1 12,99 8,66 6,49 5,20 4,33 12,57 -14,47 12,99
 x3.20 13,03 1 14,16 9,44 7,08 5,66 4,72 13,67 -15,80 14,16

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 1,56 -2,30 1,67
 x2.50 6,24 1 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 2,18 -2,93 2,30
 x3.00 7,39 1 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,87 -3,55 2,75
 x3.20 7,77 1 3,31 2,21 1,65 1,32 1,10 3,17 -3,80 2,92
 S170x2.00 5,54 1 2,14 1,42 1,07 0,85 0,71 2,01 -3,00 2,14
 x2.50 6,84 1 2,96 1,97 1,48 1,18 0,99 2,82 -3,83 2,96
 x3.00 8,11 1 3,88 2,58 1,94 1,55 1,29 3,72 -4,64 3,88
 x3.20 8,53 1 4,27 2,85 2,13 1,71 1,42 4,10 -4,98 4,27
 S200x2.00 6,02 1 2,64 1,76 1,32 1,06 0,88 2,49 -3,75 2,64
 x2.50 7,44 1 3,67 2,44 1,83 1,47 1,22 3,50 -4,80 3,67
 x3.00 8,83 1 4,81 3,21 2,40 1,92 1,60 4,62 -5,84 4,81
 x3.20 9,29 1 5,21 3,48 2,61 2,09 1,74 5,01 -6,26 5,21
 S230x2.00 6,50 1 3,15 2,10 1,58 1,26 1,05 2,99 -4,51 3,15
 x2.50 8,04 1 4,39 2,93 2,20 1,76 1,46 4,20 -5,78 4,39
 x3.00 9,55 1 5,70 3,80 2,85 2,28 1,90 5,47 -7,00 5,70
 x3.20 10,01 1 6,09 4,06 3,04 2,44 2,03 5,85 -7,45 6,09
 S260x2.00 6,98 1 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,53 -5,25 3,72
 x2.50 8,64 1 5,18 3,45 2,59 2,07 1,73 4,97 -6,75 5,18
 x3.00 10,27 1 6,60 4,40 3,30 2,64 2,20 6,33 -8,05 6,60
 x3.20 10,76 1 7,04 4,69 3,52 2,82 2,35 6,77 -8,57 7,04
 S300x2.00 7,62 1 4,51 3,01 2,26 1,80 1,50 4,30 -5,96 4,51
 x2.50 9,44 1 6,30 4,20 3,15 2,52 2,10 6,06 -7,98 6,30
 x3.00 11,23 1 7,87 5,24 3,93 3,15 2,62 7,56 -9,52 7,87
 x3.20 11,77 1 8,39 5,60 4,20 3,36 2,80 8,08 -10,13 8,39
 S350x2.00 8,42 1 5,39 3,59 2,69 2,15 1,80 5,16 -6,86 5,39
 x2.50 10,44 1 7,80 5,20 3,90 3,12 2,60 7,51 -9,20 7,80
 x3.00 12,43 1 9,57 6,38 4,79 3,83 3,19 9,21 -11,44 9,57
 x3.20 13,03 1 10,21 6,81 5,11 4,08 3,40 9,84 -12,17 10,21
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ROZPĚTÍ 6.0 m

ROZPĚTÍ 6.6 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,34 0,90 0,67 0,54 0,45 1,24 -1,88 1,34
 x2.50 6,24 1 1,86 1,24 0,93 0,74 0,62 1,76 -2,40 1,68
 x3.00 7,39 1 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,33 -2,90 1,99
 x3.20 7,77 1 2,67 1,78 1,34 1,07 0,89 2,57 -3,11 2,11
 S170x2.00 5,54 1 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,62 -2,45 1,73
 x2.50 6,84 1 2,39 1,60 1,20 0,96 0,80 2,28 -3,14 2,39
 x3.00 8,11 1 3,14 2,09 1,57 1,25 1,05 3,01 -3,80 3,14
 x3.20 8,53 1 3,45 2,30 1,73 1,38 1,15 3,32 -4,07 3,38
 S200x2.00 6,02 1 2,13 1,42 1,07 0,85 0,71 2,02 -3,07 2,13
 x2.50 7,44 1 2,97 1,98 1,48 1,19 0,99 2,83 -3,93 2,97
 x3.00 8,83 1 3,89 2,59 1,95 1,56 1,30 3,74 -4,70 3,89
 x3.20 9,29 1 4,16 2,77 2,08 1,66 1,39 4,00 -5,00 4,16
 S230x2.00 6,50 1 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,42 -3,61 2,55
 x2.50 8,04 1 3,55 2,37 1,78 1,42 1,19 3,41 -4,50 3,55
 x3.00 9,55 1 4,51 3,00 2,25 1,80 1,50 4,32 -5,36 4,51
 x3.20 10,01 1 4,80 3,20 2,40 1,92 1,60 4,62 -5,70 4,80
 S260x2.00 6,98 1 3,01 2,01 1,50 1,20 1,00 2,86 -4,11 3,01
 x2.50 8,64 1 4,20 2,80 2,10 1,68 1,40 4,03 -5,11 4,20
 x3.00 10,27 1 5,13 3,42 2,57 2,05 1,71 4,93 -6,09 5,13
 x3.20 10,76 1 5,47 3,65 2,74 2,19 1,82 5,26 -6,47 5,47
 S300x2.00 7,62 1 3,65 2,43 1,83 1,46 1,22 3,48 -4,78 3,65
 x2.50 9,44 1 4,98 3,32 2,49 1,99 1,66 4,74 -5,95 4,98
 x3.00 11,23 1 5,98 3,99 2,99 2,39 1,99 5,74 -7,09 5,98
 x3.20 11,77 1 6,37 4,25 3,19 2,55 2,12 6,13 -7,53 6,37
 S350x2.00 8,42 1 4,36 2,91 2,18 1,74 1,45 4,18 -5,51 4,36
 x2.50 10,44 1 5,92 3,95 2,96 2,37 1,97 5,64 -7,05 5,92
 x3.00 12,43 1 7,10 4,73 3,55 2,84 2,37 6,81 -8,39 7,10
 x3.20 13,03 1 7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 7,28 -8,92 7,56

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 1,03 -1,57 1,01
 x2.50 6,24 2 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,45 -2,00 1,25
 x3.00 7,39 2 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,92 -2,43 1,48
 x3.20 7,77 2 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 2,06 -2,60 1,57
 S170x2.00 5,54 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,34 -2,05 1,42
 x2.50 6,84 2 1,97 1,32 0,99 0,79 0,66 1,88 -2,62 1,97
 x3.00 8,11 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,46 -3,17 2,38
 x3.20 8,53 2 2,75 1,83 1,38 1,10 0,92 2,64 -3,40 2,52
 S200x2.00 6,02 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,66 -2,56 1,76
 x2.50 7,44 2 2,44 1,63 1,22 0,98 0,82 2,34 -3,28 2,44
 x3.00 8,83 2 3,19 2,13 1,59 1,28 1,06 3,06 -3,99 3,19
 x3.20 9,29 2 3,41 2,27 1,70 1,36 1,14 3,28 -4,27 3,41
 S230x2.00 6,50 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 2,00 -3,09 2,10
 x2.50 8,04 2 2,93 1,95 1,47 1,17 0,98 2,81 -3,96 2,93
 x3.00 9,55 2 3,80 2,53 1,90 1,52 1,27 3,65 -4,82 3,80
 x3.20 10,01 2 4,06 2,71 2,03 1,62 1,35 3,91 -5,17 4,06
 S260x2.00 6,98 2 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,36 -3,61 2,48
 x2.50 8,64 2 3,46 2,31 1,73 1,38 1,15 3,33 -4,70 3,46
 x3.00 10,27 2 4,49 2,99 2,24 1,80 1,50 4,32 -5,73 4,49
 x3.20 10,76 2 4,79 3,20 2,40 1,92 1,60 4,63 -6,15 4,79
 S300x2.00 7,62 2 3,01 2,01 1,51 1,21 1,00 2,88 -4,13 3,01
 x2.50 9,44 2 4,21 2,81 2,11 1,68 1,40 4,06 -5,51 4,21
 x3.00 11,23 2 5,46 3,64 2,73 2,18 1,82 5,27 -7,01 5,46
 x3.20 11,77 2 5,83 3,89 2,92 2,33 1,94 5,63 -7,53 5,83
 S350x2.00 8,42 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,46 -4,78 3,60
 x2.50 10,44 2 5,22 3,48 2,61 2,09 1,74 5,04 -6,37 5,22
 x3.00 12,43 2 6,75 4,50 3,37 2,70 2,25 6,52 -8,05 6,75
 x3.20 13,03 2 7,20 4,80 3,60 2,88 2,40 6,97 -8,77 7,20
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ROZPĚTÍ 7.2 m

ROZPĚTÍ 7.8 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,86 -1,33 0,77
 x2.50 6,24 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,20 -1,70 0,95
 x3.00 7,39 2 1,67 1,11 0,84 0,67 0,56 1,59 -2,06 1,12
 x3.20 7,77 2 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,71 -2,21 1,19
 S170x2.00 5,54 2 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,11 -1,74 1,19
 x2.50 6,84 2 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,57 -2,22 1,53
 x3.00 8,11 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,02 -2,69 1,81
 x3.20 8,53 2 2,26 1,51 1,13 0,90 0,75 2,17 -2,88 1,92
 S200x2.00 6,02 2 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,18 1,47
 x2.50 7,44 2 2,05 1,36 1,02 0,82 0,68 1,96 -2,78 2,05
 x3.00 8,83 2 2,57 1,71 1,28 1,03 0,86 2,46 -3,38 2,57
 x3.20 9,29 2 2,74 1,83 1,37 1,10 0,91 2,63 -3,62 2,74
 S230x2.00 6,50 2 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,67 -2,63 1,76
 x2.50 8,04 2 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,36 -3,36 2,46
 x3.00 9,55 2 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,90 -4,09 3,02
 x3.20 10,01 2 3,22 2,15 1,61 1,29 1,07 3,10 -4,38 3,22
 S260x2.00 6,98 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,98 -3,07 2,08
 x2.50 8,64 2 2,90 1,93 1,45 1,16 0,97 2,79 -3,99 2,90
 x3.00 10,27 2 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 3,39 -4,86 3,53
 x3.20 10,76 2 3,77 2,51 1,88 1,51 1,26 3,63 -5,21 3,77
 S300x2.00 7,62 2 2,52 1,68 1,26 1,01 0,84 2,41 -3,52 2,52
 x2.50 9,44 2 3,53 2,35 1,77 1,41 1,18 3,40 -4,68 3,53
 x3.00 11,23 2 4,26 2,84 2,13 1,70 1,42 4,10 -5,95 4,26
 x3.20 11,77 2 4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 4,39 -6,39 4,55
 S350x2.00 8,42 2 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,90 -4,08 3,02
 x2.50 10,44 2 4,37 2,91 2,18 1,75 1,46 4,18 -5,42 4,37
 x3.00 12,43 2 5,23 3,49 2,62 2,09 1,74 5,04 -6,84 5,23
 x3.20 13,03 2 5,58 3,72 2,79 2,23 1,86 5,39 -7,45 5,58

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,73 -1,15 0,59
 x2.50 6,24 2 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,02 -1,46 0,73
 x3.00 7,39 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,32 -1,77 0,87
 x3.20 7,77 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,41 -1,90 0,92
 S170x2.00 5,54 2 1,00 0,67 0,50 0,40 0,34 0,94 -1,49 0,96
 x2.50 6,84 2 1,40 0,93 0,70 0,56 0,47 1,31 -1,91 1,19
 x3.00 8,11 2 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,70 -2,31 1,41
 x3.20 8,53 2 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,81 -2,48 1,49
 S200x2.00 6,02 2 1,25 0,83 0,62 0,50 0,42 1,17 -1,87 1,25
 x2.50 7,44 2 1,74 1,16 0,87 0,69 0,58 1,66 -2,39 1,74
 x3.00 8,83 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,03 -2,90 2,11
 x3.20 9,29 2 2,26 1,50 1,13 0,90 0,75 2,16 -3,11 2,24
 S230x2.00 6,50 2 1,49 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -2,25 1,49
 x2.50 8,04 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,94 -2,89 2,04
 x3.00 9,55 2 2,45 1,63 1,22 0,98 0,82 2,35 -3,51 2,45
 x3.20 10,01 2 2,61 1,74 1,31 1,04 0,87 2,51 -3,76 2,61
 S260x2.00 6,98 2 1,76 1,18 0,88 0,71 0,59 1,68 -2,64 1,76
 x2.50 8,64 2 2,36 1,57 1,18 0,94 0,79 2,24 -3,43 2,36
 x3.00 10,27 2 2,82 1,88 1,41 1,13 0,94 2,71 -4,17 2,82
 x3.20 10,76 2 3,01 2,01 1,51 1,20 1,00 2,89 -4,48 3,01
 S300x2.00 7,62 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 2,05 -3,03 2,14
 x2.50 9,44 2 2,81 1,87 1,40 1,12 0,94 2,68 -4,03 2,81
 x3.00 11,23 2 3,36 2,24 1,68 1,34 1,12 3,23 -5,00 3,36
 x3.20 11,77 2 3,58 2,39 1,79 1,43 1,19 3,45 -5,33 3,58
 S350x2.00 8,42 2 2,56 1,71 1,28 1,02 0,85 2,46 -3,52 2,56
 x2.50 10,44 2 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 3,26 -4,67 3,42
 x3.00 12,43 2 4,09 2,72 2,04 1,63 1,36 3,93 -5,89 4,09
 x3.20 13,03 2 4,35 2,90 2,18 1,74 1,45 4,20 -6,41 4,35
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ROZPĚTÍ 8.4 m

ROZPĚTÍ 9.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,67 0,44 0,33 0,27 0,22 0,62 -0,99 0,47
 x2.50 6,24 2 0,92 0,62 0,46 0,37 0,31 0,88 -1,27 0,57
 x3.00 7,39 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,54 0,68
 x3.20 7,77 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,21 -1,65 0,72
 S170x2.00 5,54 2 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,81 -1,30 0,76
 x2.50 6,84 2 1,20 0,80 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,66 0,94
 x3.00 8,11 2 1,51 1,01 0,75 0,60 0,50 1,44 -2,01 1,11
 x3.20 8,53 2 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,54 -2,15 1,18
 S200x2.00 6,02 2 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 1,01 -1,63 1,07
 x2.50 7,44 2 1,49 0,99 0,74 0,60 0,50 1,40 -2,08 1,41
 x3.00 8,83 2 1,78 1,19 0,89 0,71 0,59 1,70 -2,52 1,67
 x3.20 9,29 2 1,90 1,26 0,95 0,76 0,63 1,82 -2,70 1,77
 S230x2.00 6,50 2 1,28 0,85 0,64 0,51 0,43 1,20 -1,95 1,28
 x2.50 8,04 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,61 -2,51 1,70
 x3.00 9,55 2 2,03 1,35 1,02 0,81 0,68 1,94 -3,01 2,03
 x3.20 10,01 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 2,07 -3,20 2,16
 S260x2.00 6,98 2 1,51 1,01 0,76 0,60 0,50 1,44 -2,29 1,51
 x2.50 8,64 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,83 -2,89 1,92
 x3.00 10,27 2 2,30 1,54 1,15 0,92 0,77 2,21 -3,45 2,30
 x3.20 10,76 2 2,45 1,64 1,23 0,98 0,82 2,35 -3,67 2,45
 S300x2.00 7,62 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,69 -2,64 1,80
 x2.50 9,44 2 2,25 1,50 1,13 0,90 0,75 2,14 -3,40 2,25
 x3.00 11,23 2 2,69 1,80 1,35 1,08 0,90 2,58 -4,06 2,69
 x3.20 11,77 2 2,87 1,91 1,43 1,15 0,96 2,75 -4,33 2,87
 S350x2.00 8,42 2 2,10 1,40 1,05 0,84 0,70 1,97 -3,07 2,10
 x2.50 10,44 2 2,70 1,80 1,35 1,08 0,90 2,57 -4,07 2,70
 x3.00 12,43 2 3,22 2,15 1,61 1,29 1,08 3,09 -4,87 3,22
 x3.20 13,03 2 3,43 2,29 1,72 1,37 1,14 3,30 -5,18 3,43

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,57 0,38 0,29 0,23 0,19 0,53 -0,88 0,37
 x2.50 6,24 2 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,76 -1,12 0,46
 x3.00 7,39 2 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,98 -1,35 0,54
 x3.20 7,77 2 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,05 -1,45 0,57
 S170x2.00 5,54 2 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,70 -1,14 0,61
 x2.50 6,84 2 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,98 -1,46 0,75
 x3.00 8,11 2 1,30 0,86 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,76 0,89
 x3.20 8,53 2 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -1,89 0,94
 S200x2.00 6,02 2 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,87 -1,43 0,92
 x2.50 7,44 2 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,21 -1,82 1,13
 x3.00 8,83 2 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,45 -2,21 1,34
 x3.20 9,29 2 1,62 1,08 0,81 0,65 0,54 1,55 -2,35 1,42
 S230x2.00 6,50 2 1,11 0,74 0,55 0,44 0,37 1,04 -1,70 1,11
 x2.50 8,04 2 1,44 0,96 0,72 0,58 0,48 1,33 -2,12 1,44
 x3.00 9,55 2 1,72 1,15 0,86 0,69 0,57 1,64 -2,53 1,72
 x3.20 10,01 2 1,83 1,22 0,91 0,73 0,61 1,75 -2,69 1,83
 S260x2.00 6,98 2 1,27 0,85 0,64 0,51 0,43 1,17 -1,93 1,27
 x2.50 8,64 2 1,61 1,07 0,80 0,64 0,54 1,52 -2,41 1,61
 x3.00 10,27 2 1,92 1,28 0,96 0,77 0,64 1,84 -2,88 1,92
 x3.20 10,76 2 2,05 1,36 1,02 0,82 0,68 1,96 -3,06 2,05
 S300x2.00 7,62 2 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,37 -2,26 1,46
 x2.50 9,44 2 1,84 1,23 0,92 0,74 0,61 1,75 -2,81 1,84
 x3.00 11,23 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,11 -3,35 2,20
 x3.20 11,77 2 2,34 1,56 1,17 0,94 0,78 2,25 -3,56 2,34
 S350x2.00 8,42 2 1,67 1,12 0,84 0,67 0,56 1,57 -2,60 1,67
 x2.50 10,44 2 2,16 1,44 1,08 0,87 0,72 2,05 -3,33 2,16
 x3.00 12,43 2 2,58 1,72 1,29 1,03 0,86 2,47 -3,97 2,58
 x3.20 13,03 2 2,75 1,83 1,37 1,10 0,92 2,64 -4,22 2,75
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ROZPĚTÍ 9.6 m

ROZPĚTÍ 10.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,46 -0,78 0,30
 x2.50 6,24 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,66 -0,99 0,36
 x3.00 7,39 3 0,91 0,60 0,45 0,36 0,30 0,87 -1,20 0,43
 x3.20 7,77 3 0,97 0,65 0,48 0,39 0,32 0,91 -1,29 0,46
 S170x2.00 5,54 3 0,63 0,42 0,32 0,25 0,21 0,61 -1,01 0,49
 x2.50 6,84 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -1,29 0,61
 x3.00 8,11 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,10 -1,56 0,72
 x3.20 8,53 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,17 -1,67 0,76
 S200x2.00 6,02 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,76 -1,26 0,74
 x2.50 7,44 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,07 -1,61 0,92
 x3.00 8,83 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,33 -1,96 1,09
 x3.20 9,29 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,41 -2,10 1,16
 S230x2.00 6,50 3 0,96 0,64 0,48 0,39 0,32 0,92 -1,51 0,96
 x2.50 8,04 3 1,35 0,90 0,67 0,54 0,45 1,28 -1,95 1,29
 x3.00 9,55 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,59 -2,36 1,53
 x3.20 10,01 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,70 -2,53 1,63
 S260x2.00 6,98 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,08 -1,77 1,14
 x2.50 8,64 3 1,60 1,06 0,80 0,64 0,53 1,54 -2,31 1,60
 x3.00 10,27 3 1,94 1,30 0,97 0,78 0,65 1,87 -2,81 1,94
 x3.20 10,76 3 2,07 1,38 1,04 0,83 0,69 2,00 -3,01 2,07
 S300x2.00 7,62 3 1,39 0,93 0,69 0,56 0,46 1,31 -2,05 1,39
 x2.50 9,44 3 1,95 1,30 0,97 0,78 0,65 1,88 -2,72 1,95
 x3.00 11,23 3 2,35 1,57 1,18 0,94 0,78 2,27 -3,45 2,35
 x3.20 11,77 3 2,51 1,67 1,25 1,00 0,84 2,42 -3,69 2,51
 S350x2.00 8,42 3 1,66 1,11 0,83 0,67 0,55 1,60 -2,39 1,66
 x2.50 10,44 3 2,42 1,61 1,21 0,97 0,81 2,32 -3,16 2,42
 x3.00 12,43 3 2,89 1,93 1,45 1,16 0,96 2,79 -3,97 2,89
 x3.20 13,03 3 3,08 2,06 1,54 1,23 1,03 2,98 -4,32 3,08

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,43 0,29 0,22 0,17 0,15 0,40 -0,70 0,24
 x2.50 6,24 3 0,61 0,40 0,30 0,24 0,20 0,57 -0,89 0,29
 x3.00 7,39 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,75 -1,07 0,35
 x3.20 7,77 3 0,84 0,56 0,42 0,34 0,28 0,81 -1,15 0,37
 S170x2.00 5,54 3 0,56 0,38 0,28 0,23 0,19 0,53 -0,90 0,40
 x2.50 6,84 3 0,79 0,53 0,39 0,32 0,26 0,75 -1,15 0,49
 x3.00 8,11 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,34 0,96 -1,39 0,59
 x3.20 8,53 3 1,07 0,71 0,54 0,43 0,36 1,02 -1,49 0,62
 S200x2.00 6,02 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,66 -1,13 0,61
 x2.50 7,44 3 0,98 0,66 0,49 0,39 0,33 0,92 -1,44 0,75
 x3.00 8,83 3 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,14 -1,74 0,89
 x3.20 9,29 3 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,22 -1,87 0,95
 S230x2.00 6,50 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,80 -1,35 0,85
 x2.50 8,04 3 1,17 0,78 0,59 0,47 0,39 1,10 -1,74 1,06
 x3.00 9,55 3 1,40 0,94 0,70 0,56 0,47 1,32 -2,11 1,26
 x3.20 10,01 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,41 -2,26 1,34
 S260x2.00 6,98 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,95 -1,58 1,00
 x2.50 8,64 3 1,36 0,91 0,68 0,54 0,45 1,27 -2,06 1,36
 x3.00 10,27 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,57 -2,47 1,63
 x3.20 10,76 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,67 -2,64 1,74
 S300x2.00 7,62 3 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,16 -1,83 1,22
 x2.50 9,44 3 1,63 1,09 0,82 0,65 0,54 1,56 -2,43 1,63
 x3.00 11,23 3 1,95 1,30 0,98 0,78 0,65 1,88 -2,94 1,95
 x3.20 11,77 3 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 2,01 -3,13 2,08
 S350x2.00 8,42 3 1,46 0,97 0,73 0,59 0,49 1,38 -2,13 1,46
 x2.50 10,44 3 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 1,91 -2,82 2,00
 x3.00 12,43 3 2,39 1,59 1,19 0,96 0,80 2,30 -3,54 2,39
 x3.20 13,03 3 2,54 1,70 1,27 1,02 0,85 2,46 -3,78 2,54
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ROZPĚTÍ 10.8 m

ROZPĚTÍ 11.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,38 0,25 0,19 0,15 0,13 0,36 -0,63 0,19
 x2.50 6,24 3 0,53 0,36 0,27 0,21 0,18 0,50 -0,80 0,24
 x3.00 7,39 3 0,70 0,46 0,35 0,28 0,23 0,66 -0,97 0,28
 x3.20 7,77 3 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,03 0,30
 S170x2.00 5,54 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,46 -0,81 0,33
 x2.50 6,84 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,66 -1,04 0,41
 x3.00 8,11 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,84 -1,25 0,48
 x3.20 8,53 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,90 -1,34 0,51
 S200x2.00 6,02 3 0,61 0,41 0,30 0,24 0,20 0,59 -1,01 0,51
 x2.50 7,44 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,83 -1,29 0,62
 x3.00 8,83 3 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 1,00 -1,57 0,74
 x3.20 9,29 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,06 -1,68 0,79
 S230x2.00 6,50 3 0,75 0,50 0,37 0,30 0,25 0,71 -1,21 0,72
 x2.50 8,04 3 1,01 0,67 0,50 0,40 0,34 0,95 -1,55 0,88
 x3.00 9,55 3 1,21 0,80 0,60 0,48 0,40 1,14 -1,86 1,05
 x3.20 10,01 3 1,28 0,86 0,64 0,51 0,43 1,22 -1,98 1,11
 S260x2.00 6,98 3 0,89 0,59 0,44 0,35 0,30 0,84 -1,41 0,89
 x2.50 8,64 3 1,15 0,77 0,58 0,46 0,39 1,09 -1,79 1,15
 x3.00 10,27 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -2,13 1,38
 x3.20 10,76 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,27 1,47
 S300x2.00 7,62 3 1,08 0,72 0,54 0,43 0,36 1,02 -1,64 1,08
 x2.50 9,44 3 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,28 -2,11 1,37
 x3.00 11,23 3 1,64 1,09 0,82 0,65 0,55 1,57 -2,52 1,64
 x3.20 11,77 3 1,74 1,16 0,87 0,70 0,58 1,68 -2,68 1,74
 S350x2.00 8,42 3 1,28 0,86 0,64 0,51 0,43 1,20 -1,92 1,28
 x2.50 10,44 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,58 -2,53 1,66
 x3.00 12,43 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,90 -3,02 1,98
 x3.20 13,03 3 2,11 1,41 1,05 0,84 0,70 2,03 -3,22 2,11

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,34 0,22 0,17 0,14 0,11 0,31 -0,57 0,16
 x2.50 6,24 3 0,47 0,31 0,24 0,19 0,16 0,45 -0,72 0,19
 x3.00 7,39 3 0,61 0,41 0,31 0,25 0,21 0,58 -0,88 0,23
 x3.20 7,77 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,63 -0,94 0,24
 S170x2.00 5,54 3 0,44 0,29 0,22 0,18 0,15 0,41 -0,74 0,27
 x2.50 6,84 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,59 -0,94 0,34
 x3.00 8,11 3 0,78 0,52 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,13 0,40
 x3.20 8,53 3 0,83 0,55 0,41 0,33 0,28 0,79 -1,22 0,42
 S200x2.00 6,02 3 0,55 0,37 0,28 0,22 0,18 0,51 -0,90 0,42
 x2.50 7,44 3 0,77 0,51 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,17 0,52
 x3.00 8,83 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,88 -1,42 0,62
 x3.20 9,29 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,94 -1,51 0,65
 S230x2.00 6,50 3 0,66 0,44 0,33 0,26 0,22 0,63 -1,09 0,60
 x2.50 8,04 3 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,83 -1,36 0,74
 x3.00 9,55 3 1,05 0,70 0,52 0,42 0,35 1,00 -1,63 0,88
 x3.20 10,01 3 1,12 0,74 0,56 0,45 0,37 1,06 -1,73 0,93
 S260x2.00 6,98 3 0,79 0,52 0,39 0,32 0,26 0,74 -1,25 0,79
 x2.50 8,64 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,94 -1,56 0,99
 x3.00 10,27 3 1,19 0,79 0,59 0,48 0,40 1,12 -1,86 1,19
 x3.20 10,76 3 1,26 0,84 0,63 0,51 0,42 1,20 -1,98 1,26
 S300x2.00 7,62 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,87 -1,47 0,92
 x2.50 9,44 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,09 -1,82 1,16
 x3.00 11,23 3 1,38 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -2,17 1,38
 x3.20 11,77 3 1,47 0,98 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,31 1,47
 S350x2.00 8,42 3 1,07 0,72 0,54 0,43 0,36 1,00 -1,70 1,07
 x2.50 10,44 3 1,39 0,92 0,69 0,55 0,46 1,29 -2,17 1,39
 x3.00 12,43 3 1,65 1,10 0,83 0,66 0,55 1,59 -2,59 1,65
 x3.20 13,03 3 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,69 -2,76 1,76
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ROZPĚTÍ 12.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o čtyřech polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,30 0,20 0,15 0,12 0,10 0,28 -0,52 0,13
 x2.50 6,24 3 0,42 0,28 0,21 0,17 0,14 0,40 -0,66 0,16
 x3.00 7,39 3 0,55 0,36 0,27 0,22 0,18 0,52 -0,80 0,19
 x3.20 7,77 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,56 -0,85 0,20
 S170x2.00 5,54 3 0,39 0,26 0,20 0,16 0,13 0,37 -0,67 0,23
 x2.50 6,84 3 0,55 0,37 0,27 0,22 0,18 0,52 -0,85 0,28
 x3.00 8,11 3 0,69 0,46 0,35 0,28 0,23 0,66 -1,03 0,33
 x3.20 8,53 3 0,74 0,49 0,37 0,29 0,25 0,70 -1,09 0,35
 S200x2.00 6,02 3 0,49 0,33 0,25 0,20 0,16 0,46 -0,82 0,35
 x2.50 7,44 3 0,69 0,46 0,34 0,28 0,23 0,66 -1,06 0,44
 x3.00 8,83 3 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,78 -1,26 0,52
 x3.20 9,29 3 0,87 0,58 0,43 0,35 0,29 0,83 -1,34 0,55
 S230x2.00 6,50 3 0,58 0,39 0,29 0,23 0,19 0,56 -0,97 0,50
 x2.50 8,04 3 0,77 0,51 0,39 0,31 0,26 0,73 -1,21 0,62
 x3.00 9,55 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,88 -1,44 0,74
 x3.20 10,01 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,94 -1,53 0,79
 S260x2.00 6,98 3 0,68 0,46 0,34 0,27 0,23 0,64 -1,10 0,68
 x2.50 8,64 3 0,86 0,58 0,43 0,35 0,29 0,82 -1,37 0,86
 x3.00 10,27 3 1,03 0,69 0,52 0,41 0,34 0,98 -1,63 1,02
 x3.20 10,76 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,05 -1,73 1,09
 S300x2.00 7,62 3 0,79 0,53 0,39 0,32 0,26 0,74 -1,28 0,79
 x2.50 9,44 3 0,99 0,66 0,50 0,40 0,33 0,94 -1,59 0,99
 x3.00 11,23 3 1,19 0,79 0,59 0,47 0,40 1,12 -1,89 1,19
 x3.20 11,77 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,19 -2,01 1,26
 S350x2.00 8,42 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,84 -1,47 0,90
 x2.50 10,44 3 1,17 0,78 0,58 0,47 0,39 1,10 -1,88 1,17
 x3.00 12,43 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,47 1,31 -2,24 1,39
 x3.20 13,03 3 1,48 0,99 0,74 0,59 0,49 1,39 -2,38 1,48
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   7,49 5,00 3,75 3,00 2,50 5,96 -7,82 7,49
 x2.50 6,24   9,50 6,33 4,75 3,80 3,17 7,70 -9,61 9,50
 x3.00 7,39   11,43 7,62 5,71 4,57 3,81 9,40 -11,32 11,43
 x3.20 7,77   12,20 8,13 6,10 4,88 4,07 10,08 -11,99 12,20
 S170x2.00 5,54   10,73 7,15 5,36 4,29 3,58 9,25 -9,11 10,73
 x2.50 6,84   13,95 9,30 6,97 5,58 4,65 12,02 -11,18 13,95
 x3.00 8,11   16,93 11,29 8,47 6,77 5,64 14,52 -13,18 16,93
 x3.20 8,53   18,13 12,09 9,07 7,25 6,04 15,65 -13,95 18,13
 S200x2.00 6,02   13,24 8,82 6,62 5,29 4,41 12,50 -10,53 13,24
 x2.50 7,44   18,35 12,23 9,18 7,34 6,12 17,55 -12,93 18,35
 x3.00 8,83   23,77 15,85 11,88 9,51 7,92 21,89 -15,35 23,77
 x3.20 9,29   25,56 17,04 12,78 10,23 8,52 23,66 -16,25 25,56
 S230x2.00 6,50   15,82 10,55 7,91 6,33 5,27 15,00 -11,96 15,82
 x2.50 8,04   21,98 14,65 10,99 8,79 7,33 21,08 -14,67 21,98
 x3.00 9,55   28,54 19,02 14,27 11,41 9,51 27,58 -17,27 28,54
 x3.20 10,01   31,26 20,84 15,63 12,50 10,42 30,28 -18,28 31,26
 S260x2.00 6,98   18,63 12,42 9,32 7,45 6,21 17,73 -13,45 18,63
 x2.50 8,64   25,93 17,28 12,96 10,37 8,64 24,94 -16,49 25,93
 x3.00 10,27   33,74 22,49 16,87 13,50 11,25 32,68 -19,41 33,74
 x3.20 10,76   36,98 24,65 18,49 14,79 12,33 34,55 -20,55 36,98
 S300x2.00 7,62   22,61 15,07 11,30 9,04 7,54 21,61 -15,57 22,61
 x2.50 9,44   31,52 21,01 15,76 12,61 10,51 30,42 -19,08 31,52
 x3.00 11,23   40,64 27,10 20,32 16,26 13,55 37,32 -22,45 40,64
 x3.20 11,77   42,76 28,51 21,38 17,10 14,25 39,25 -23,76 42,76
 S350x2.00 8,42   27,07 18,05 13,54 10,83 9,03 25,99 -18,19 27,07
 x2.50 10,44   38,84 25,90 19,42 15,54 12,95 37,80 -22,53 38,84
 x3.00 12,43   48,99 32,66 24,50 19,60 16,33 44,86 -26,51 48,99
 x3.20 13,03   51,56 34,37 25,78 20,62 17,19 47,23 -28,06 51,56

ROZPĚTÍ 2.4 m

ROZPĚTÍ 3.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   5,12 3,41 2,56 2,05 1,71 4,18 -5,06 5,12
 x2.50 6,24   6,48 4,32 3,24 2,59 2,16 5,38 -6,22 6,48
 x3.00 7,39   7,85 5,23 3,92 3,14 2,62 6,60 -7,31 7,85
 x3.20 7,77   8,41 5,60 4,20 3,36 2,80 7,09 -7,73 8,41
 S170x2.00 5,54   6,93 4,62 3,47 2,77 2,31 6,07 -5,80 6,93
 x2.50 6,84   9,19 6,13 4,60 3,68 3,06 7,90 -7,12 9,19
 x3.00 8,11   11,23 7,49 5,62 4,49 3,74 9,79 -8,37 11,23
 x3.20 8,53   12,07 8,05 6,04 4,83 4,03 10,58 -8,86 12,07
 S200x2.00 6,02   8,55 5,70 4,28 3,42 2,85 7,94 -6,63 8,55
 x2.50 7,44   11,86 7,91 5,93 4,75 3,95 11,15 -8,15 11,86
 x3.00 8,83   15,30 10,20 7,65 6,12 5,10 13,89 -9,62 15,30
 x3.20 9,29   16,48 10,99 8,24 6,59 5,49 15,07 -10,18 16,48
 S230x2.00 6,50   10,22 6,81 5,11 4,09 3,41 9,51 -7,45 10,22
 x2.50 8,04   14,20 9,47 7,10 5,68 4,73 13,38 -9,13 14,20
 x3.00 9,55   18,63 12,42 9,31 7,45 6,21 17,71 -10,74 18,63
 x3.20 10,01   20,52 13,68 10,26 8,21 6,84 19,55 -11,36 20,52
 S260x2.00 6,98   12,03 8,02 6,02 4,81 4,01 11,46 -8,33 12,03
 x2.50 8,64   16,75 11,17 8,38 6,70 5,58 15,81 -10,22 16,75
 x3.00 10,27   21,67 14,45 10,84 8,67 7,22 19,94 -12,01 21,67
 x3.20 10,76   22,89 15,26 11,45 9,16 7,63 21,04 -12,71 22,89
 S300x2.00 7,62   14,60 9,73 7,30 5,84 4,87 13,97 -9,59 14,60
 x2.50 9,44   20,36 13,57 10,18 8,14 6,79 19,34 -11,75 20,36
 x3.00 11,23   24,56 16,37 12,28 9,82 8,19 22,12 -13,82 24,56
 x3.20 11,77   25,93 17,29 12,97 10,37 8,64 23,34 -14,62 25,93
 S350x2.00 8,42   17,47 11,64 8,73 6,99 5,82 16,79 -11,13 17,47
 x2.50 10,44   24,70 16,47 12,35 9,88 8,24 22,57 -13,81 24,70
 x3.00 12,43   28,94 19,29 14,47 11,57 9,65 26,32 -16,24 28,94
 x3.20 13,03   30,55 20,37 15,28 12,22 10,18 27,20 -17,18 30,55
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ROZPĚTÍ 3.6 m

ROZPĚTÍ 4.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   3,79 2,53 1,90 1,52 1,26 3,20 -3,65 3,79
 x2.50 6,24   4,83 3,22 2,41 1,93 1,61 4,11 -4,49 4,83
 x3.00 7,39   5,84 3,89 2,92 2,33 1,95 5,03 -5,26 5,84
 x3.20 7,77   6,25 4,16 3,12 2,50 2,08 5,40 -5,56 6,25
 S170x2.00 5,54   4,85 3,24 2,43 1,94 1,62 4,48 -4,09 4,85
 x2.50 6,84   6,65 4,43 3,32 2,66 2,22 5,82 -5,03 6,65
 x3.00 8,11   8,10 5,40 4,05 3,24 2,70 7,18 -5,90 8,10
 x3.20 8,53   8,69 5,80 4,35 3,48 2,90 7,74 -6,23 8,69
 S200x2.00 6,02   5,99 3,99 2,99 2,40 2,00 5,60 -4,59 5,99
 x2.50 7,44   8,31 5,54 4,16 3,32 2,77 7,87 -5,65 8,31
 x3.00 8,83   10,74 7,16 5,37 4,30 3,58 9,86 -6,61 10,74
 x3.20 9,29   11,55 7,70 5,78 4,62 3,85 10,67 -6,99 11,55
 S230x2.00 6,50   7,15 4,77 3,58 2,86 2,39 6,71 -5,05 7,15
 x2.50 8,04   9,95 6,63 4,98 3,98 3,32 9,44 -6,21 9,95
 x3.00 9,55   13,06 8,71 6,53 5,22 4,35 12,49 -7,29 13,06
 x3.20 10,01   14,39 9,59 7,19 5,76 4,80 13,75 -7,70 14,39
 S260x2.00 6,98   8,42 5,62 4,21 3,37 2,81 7,92 -5,59 8,42
 x2.50 8,64   11,73 7,82 5,87 4,69 3,91 11,15 -6,86 11,73
 x3.00 10,27   14,83 9,88 7,41 5,93 4,94 13,76 -8,06 14,83
 x3.20 10,76   15,67 10,44 7,83 6,27 5,22 14,52 -8,52 15,67
 S300x2.00 7,62   10,22 6,81 5,11 4,09 3,41 9,64 -6,36 10,22
 x2.50 9,44   14,05 9,37 7,03 5,62 4,68 12,78 -7,81 14,05
 x3.00 11,23   16,51 11,01 8,25 6,60 5,50 15,01 -9,18 16,51
 x3.20 11,77   17,43 11,62 8,72 6,97 5,81 15,83 -9,70 17,43
 S350x2.00 8,42   12,22 8,14 6,11 4,89 4,07 11,54 -7,30 12,22
 x2.50 10,44   16,06 10,71 8,03 6,43 5,35 14,44 -9,08 16,06
 x3.00 12,43   18,88 12,58 9,44 7,55 6,29 16,98 -10,68 18,88
 x3.20 13,03   19,93 13,29 9,97 7,97 6,64 17,91 -11,29 19,93

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06   2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,56 -2,85 2,80
 x2.50 6,24   3,76 2,51 1,88 1,51 1,26 3,29 -3,50 3,76
 x3.00 7,39   4,55 3,03 2,27 1,82 1,52 4,01 -4,09 4,55
 x3.20 7,77   4,87 3,24 2,43 1,95 1,62 4,30 -4,32 4,87
 S170x2.00 5,54   3,59 2,39 1,79 1,44 1,20 3,36 -3,13 3,59
 x2.50 6,84   4,97 3,31 2,49 1,99 1,66 4,52 -3,85 4,97
 x3.00 8,11   6,17 4,12 3,09 2,47 2,06 5,56 -4,50 6,17
 x3.20 8,53   6,62 4,41 3,31 2,65 2,21 5,99 -4,75 6,62
 S200x2.00 6,02   4,43 2,95 2,21 1,77 1,48 4,16 -3,44 4,43
 x2.50 7,44   6,15 4,10 3,07 2,46 2,05 5,84 -4,24 6,15
 x3.00 8,83   8,00 5,34 4,00 3,20 2,67 7,42 -4,92 8,00
 x3.20 9,29   8,60 5,73 4,30 3,44 2,87 8,01 -5,19 8,60
 S230x2.00 6,50   5,29 3,53 2,65 2,12 1,76 4,99 -3,70 5,29
 x2.50 8,04   7,36 4,91 3,68 2,94 2,45 7,01 -4,55 7,36
 x3.00 9,55   9,66 6,44 4,83 3,86 3,22 9,27 -5,33 9,66
 x3.20 10,01   10,60 7,06 5,30 4,24 3,53 10,13 -5,63 10,60
 S260x2.00 6,98   6,23 4,15 3,12 2,49 2,08 5,89 -4,03 6,23
 x2.50 8,64   8,68 5,79 4,34 3,47 2,89 8,29 -4,96 8,68
 x3.00 10,27   10,89 7,26 5,45 4,36 3,63 10,18 -5,82 10,89
 x3.20 10,76   11,51 7,68 5,76 4,61 3,84 10,75 -6,14 11,51
 S300x2.00 7,62   7,56 5,04 3,78 3,02 2,52 7,16 -4,50 7,56
 x2.50 9,44   10,24 6,83 5,12 4,10 3,41 9,39 -5,55 10,24
 x3.00 11,23   12,06 8,04 6,03 4,82 4,02 11,05 -6,51 12,06
 x3.20 11,77   12,74 8,49 6,37 5,09 4,25 11,66 -6,88 12,74
 S350x2.00 8,42   8,92 5,95 4,46 3,57 2,97 8,04 -5,08 8,92
 x2.50 10,44   11,49 7,66 5,75 4,60 3,83 10,42 -6,34 11,49
 x3.00 12,43   13,55 9,03 6,77 5,42 4,52 12,28 -7,46 13,55
 x3.20 13,03   14,31 9,54 7,15 5,72 4,77 12,96 -7,88 14,31
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ROZPĚTÍ 4.8 m

ROZPĚTÍ 5.4 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 2,15 1,43 1,07 0,86 0,72 2,01 -2,92 2,15
 x2.50 6,24 1 2,97 1,98 1,49 1,19 0,99 2,81 -3,72 2,97
 x3.00 7,39 1 3,88 2,58 1,94 1,55 1,29 3,70 -4,51 3,88
 x3.20 7,77 1 4,26 2,84 2,13 1,71 1,42 4,08 -4,83 4,12
 S170x2.00 5,54 1 2,75 1,84 1,38 1,10 0,92 2,58 -3,81 2,75
 x2.50 6,84 1 3,82 2,54 1,91 1,53 1,27 3,62 -4,87 3,82
 x3.00 8,11 1 4,99 3,33 2,50 2,00 1,66 4,78 -5,91 4,99
 x3.20 8,53 1 5,50 3,66 2,75 2,20 1,83 5,28 -6,33 5,50
 S200x2.00 6,02 1 3,40 2,27 1,70 1,36 1,13 3,20 -4,75 3,40
 x2.50 7,44 1 4,72 3,15 2,36 1,89 1,57 4,50 -6,09 4,72
 x3.00 8,83 1 6,19 4,13 3,09 2,48 2,06 5,94 -7,43 6,19
 x3.20 9,29 1 6,82 4,54 3,41 2,73 2,27 6,56 -7,96 6,82
 S230x2.00 6,50 1 4,06 2,71 2,03 1,63 1,35 3,84 -5,70 4,06
 x2.50 8,04 1 5,65 3,77 2,83 2,26 1,88 5,40 -7,33 5,65
 x3.00 9,55 1 7,42 4,95 3,71 2,97 2,47 7,14 -8,96 7,42
 x3.20 10,01 1 8,17 5,45 4,09 3,27 2,73 7,86 -9,63 8,17
 S260x2.00 6,98 1 4,78 3,19 2,39 1,91 1,60 4,53 -6,62 4,78
 x2.50 8,64 1 6,67 4,45 3,33 2,67 2,22 6,38 -8,65 6,67
 x3.00 10,27 1 8,77 5,84 4,38 3,51 2,92 8,45 -10,61 8,77
 x3.20 10,76 1 9,62 6,41 4,81 3,85 3,21 9,25 -11,41 9,62
 S300x2.00 7,62 1 5,81 3,87 2,90 2,32 1,94 5,52 -7,48 5,81
 x2.50 9,44 1 8,10 5,40 4,05 3,24 2,70 7,78 -10,07 8,10
 x3.00 11,23 1 10,67 7,11 5,33 4,27 3,56 10,30 -12,89 10,67
 x3.20 11,77 1 11,67 7,78 5,84 4,67 3,89 11,24 -13,78 11,67
 S350x2.00 8,42 1 6,93 4,62 3,47 2,77 2,31 6,63 -8,58 6,93
 x2.50 10,44 1 10,03 6,69 5,02 4,01 3,34 9,65 -11,54 10,03
 x3.00 12,43 1 13,22 8,81 6,61 5,29 4,41 12,79 -14,70 13,22
 x3.20 13,03 1 14,41 9,61 7,21 5,77 4,81 13,91 -16,05 14,41

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,59 -2,34 1,70
 x2.50 6,24 1 2,35 1,56 1,17 0,94 0,78 2,22 -2,98 2,29
 x3.00 7,39 1 3,06 2,04 1,53 1,23 1,02 2,93 -3,61 2,71
 x3.20 7,77 1 3,37 2,25 1,68 1,35 1,12 3,23 -3,87 2,87
 S170x2.00 5,54 1 2,17 1,45 1,09 0,87 0,73 2,04 -3,05 2,17
 x2.50 6,84 1 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,87 -3,90 3,02
 x3.00 8,11 1 3,95 2,63 1,97 1,58 1,32 3,79 -4,72 3,95
 x3.20 8,53 1 4,35 2,90 2,17 1,74 1,45 4,18 -5,06 4,35
 S200x2.00 6,02 1 2,69 1,79 1,34 1,07 0,90 2,54 -3,81 2,69
 x2.50 7,44 1 3,73 2,49 1,87 1,49 1,24 3,56 -4,88 3,73
 x3.00 8,83 1 4,89 3,26 2,45 1,96 1,63 4,71 -5,94 4,89
 x3.20 9,29 1 5,31 3,54 2,65 2,12 1,77 5,10 -6,33 5,31
 S230x2.00 6,50 1 3,21 2,14 1,61 1,29 1,07 3,04 -4,57 3,21
 x2.50 8,04 1 4,47 2,98 2,24 1,79 1,49 4,28 -5,77 4,47
 x3.00 9,55 1 5,81 3,87 2,90 2,32 1,94 5,57 -6,88 5,81
 x3.20 10,01 1 6,20 4,13 3,10 2,48 2,07 5,96 -7,33 6,20
 S260x2.00 6,98 1 3,78 2,52 1,89 1,51 1,26 3,59 -5,33 3,78
 x2.50 8,64 1 5,28 3,52 2,64 2,11 1,76 5,06 -6,63 5,28
 x3.00 10,27 1 6,72 4,48 3,36 2,69 2,24 6,45 -7,92 6,72
 x3.20 10,76 1 7,17 4,78 3,59 2,87 2,39 6,90 -8,43 7,17
 S300x2.00 7,62 1 4,59 3,06 2,30 1,84 1,53 4,38 -6,05 4,59
 x2.50 9,44 1 6,41 4,28 3,21 2,57 2,14 6,17 -7,84 6,41
 x3.00 11,23 1 8,01 5,34 4,01 3,20 2,67 7,69 -9,36 8,01
 x3.20 11,77 1 8,55 5,70 4,27 3,42 2,85 8,23 -9,96 8,55
 S350x2.00 8,42 1 5,48 3,66 2,74 2,19 1,83 5,25 -6,97 5,48
 x2.50 10,44 1 7,94 5,29 3,97 3,18 2,65 7,65 -9,34 7,94
 x3.00 12,43 1 9,75 6,50 4,87 3,90 3,25 9,37 -11,24 9,75
 x3.20 13,03 1 10,40 6,93 5,20 4,16 3,47 10,02 -11,96 10,40
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ROZPĚTÍ 6.0 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,05 -1,60 1,00
 x2.50 6,24 2 1,56 1,04 0,78 0,62 0,52 1,48 -2,04 1,23
 x3.00 7,39 2 2,04 1,36 1,02 0,82 0,68 1,95 -2,47 1,45
 x3.20 7,77 2 2,19 1,46 1,09 0,88 0,73 2,10 -2,64 1,54
 S170x2.00 5,54 2 1,45 0,96 0,72 0,58 0,48 1,36 -2,08 1,45
 x2.50 6,84 2 2,01 1,34 1,00 0,80 0,67 1,91 -2,66 1,97
 x3.00 8,11 2 2,62 1,75 1,31 1,05 0,87 2,51 -3,23 2,34
 x3.20 8,53 2 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,69 -3,46 2,48
 S200x2.00 6,02 2 1,79 1,19 0,90 0,72 0,60 1,69 -2,59 1,79
 x2.50 7,44 2 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,38 -3,34 2,49
 x3.00 8,83 2 3,25 2,16 1,62 1,30 1,08 3,11 -4,06 3,25
 x3.20 9,29 2 3,47 2,31 1,73 1,39 1,16 3,34 -4,35 3,47
 S230x2.00 6,50 2 2,14 1,43 1,07 0,86 0,71 2,03 -3,08 2,14
 x2.50 8,04 2 2,99 1,99 1,49 1,19 1,00 2,86 -4,03 2,99
 x3.00 9,55 2 3,87 2,58 1,94 1,55 1,29 3,72 -4,90 3,87
 x3.20 10,01 2 4,14 2,76 2,07 1,65 1,38 3,98 -5,26 4,14
 S260x2.00 6,98 2 2,53 1,68 1,26 1,01 0,84 2,40 -3,62 2,53
 x2.50 8,64 2 3,52 2,35 1,76 1,41 1,18 3,39 -4,78 3,52
 x3.00 10,27 2 4,57 3,05 2,29 1,83 1,52 4,40 -5,83 4,57
 x3.20 10,76 2 4,88 3,26 2,44 1,95 1,63 4,71 -6,26 4,88
 S300x2.00 7,62 2 3,07 2,05 1,53 1,23 1,02 2,93 -4,20 3,07
 x2.50 9,44 2 4,29 2,86 2,14 1,72 1,43 4,13 -5,60 4,29
 x3.00 11,23 2 5,56 3,71 2,78 2,22 1,85 5,36 -7,13 5,56
 x3.20 11,77 2 5,94 3,96 2,97 2,37 1,98 5,74 -7,66 5,94
 S350x2.00 8,42 2 3,66 2,44 1,83 1,47 1,22 3,52 -4,85 3,66
 x2.50 10,44 2 5,31 3,54 2,66 2,12 1,77 5,13 -6,48 5,31
 x3.00 12,43 2 6,87 4,58 3,44 2,75 2,29 6,64 -8,18 6,87
 x3.20 13,03 2 7,33 4,89 3,67 2,93 2,44 7,10 -8,91 7,33

ROZPĚTÍ 6.6 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 1 1,37 0,91 0,68 0,55 0,46 1,26 -1,91 1,34
 x2.50 6,24 1 1,89 1,26 0,95 0,76 0,63 1,80 -2,44 1,65
 x3.00 7,39 1 2,48 1,65 1,24 0,99 0,83 2,37 -2,95 1,96
 x3.20 7,77 1 2,72 1,82 1,36 1,09 0,91 2,61 -3,17 2,07
 S170x2.00 5,54 1 1,76 1,17 0,88 0,70 0,59 1,65 -2,50 1,76
 x2.50 6,84 1 2,44 1,63 1,22 0,98 0,81 2,32 -3,19 2,44
 x3.00 8,11 1 3,19 2,13 1,60 1,28 1,06 3,07 -3,87 3,14
 x3.20 8,53 1 3,52 2,34 1,76 1,41 1,17 3,38 -4,14 3,33
 S200x2.00 6,02 1 2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 2,05 -3,12 2,17
 x2.50 7,44 1 3,02 2,01 1,51 1,21 1,01 2,89 -3,93 3,02
 x3.00 8,83 1 3,96 2,64 1,98 1,59 1,32 3,81 -4,63 3,96
 x3.20 9,29 1 4,24 2,82 2,12 1,69 1,41 4,07 -4,92 4,24
 S230x2.00 6,50 1 2,60 1,73 1,30 1,04 0,87 2,46 -3,56 2,60
 x2.50 8,04 1 3,62 2,41 1,81 1,45 1,21 3,47 -4,44 3,62
 x3.00 9,55 1 4,59 3,06 2,29 1,84 1,53 4,40 -5,28 4,59
 x3.20 10,01 1 4,89 3,26 2,45 1,96 1,63 4,70 -5,61 4,89
 S260x2.00 6,98 1 3,06 2,04 1,53 1,23 1,02 2,91 -4,04 3,06
 x2.50 8,64 1 4,27 2,85 2,14 1,71 1,42 4,10 -5,03 4,27
 x3.00 10,27 1 5,23 3,49 2,61 2,09 1,74 5,01 -5,99 5,23
 x3.20 10,76 1 5,57 3,71 2,79 2,23 1,86 5,36 -6,37 5,57
 S300x2.00 7,62 1 3,72 2,48 1,86 1,49 1,24 3,55 -4,71 3,72
 x2.50 9,44 1 5,07 3,38 2,54 2,03 1,69 4,83 -5,86 5,07
 x3.00 11,23 1 6,09 4,06 3,04 2,43 2,03 5,84 -6,97 6,09
 x3.20 11,77 1 6,49 4,32 3,24 2,59 2,16 6,24 -7,41 6,49
 S350x2.00 8,42 1 4,44 2,96 2,22 1,78 1,48 4,26 -5,42 4,44
 x2.50 10,44 1 6,03 4,02 3,02 2,41 2,01 5,75 -6,94 6,03
 x3.00 12,43 1 7,22 4,82 3,61 2,89 2,41 6,94 -8,25 7,22
 x3.20 13,03 1 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 7,41 -8,77 7,70
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,88 -1,35 0,76
 x2.50 6,24 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,73 0,93
 x3.00 7,39 2 1,70 1,13 0,85 0,68 0,57 1,62 -2,09 1,10
 x3.20 7,77 2 1,82 1,21 0,91 0,73 0,61 1,74 -2,24 1,17
 S170x2.00 5,54 2 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,13 -1,77 1,21
 x2.50 6,84 2 1,68 1,12 0,84 0,67 0,56 1,60 -2,26 1,50
 x3.00 8,11 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 2,06 -2,74 1,78
 x3.20 8,53 2 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,21 -2,93 1,89
 S200x2.00 6,02 2 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,42 -2,19 1,50
 x2.50 7,44 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,70 1,99 -2,83 2,08
 x3.00 8,83 2 2,61 1,74 1,31 1,05 0,87 2,51 -3,44 2,61
 x3.20 9,29 2 2,79 1,86 1,40 1,12 0,93 2,68 -3,68 2,79
 S230x2.00 6,50 2 1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 1,70 -2,60 1,79
 x2.50 8,04 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,40 -3,42 2,50
 x3.00 9,55 2 3,07 2,05 1,54 1,23 1,03 2,95 -4,15 3,07
 x3.20 10,01 2 3,28 2,19 1,64 1,31 1,09 3,16 -4,46 3,28
 S260x2.00 6,98 2 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,02 -3,05 2,12
 x2.50 8,64 2 2,95 1,97 1,48 1,18 0,99 2,84 -4,06 2,95
 x3.00 10,27 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,46 -4,94 3,60
 x3.20 10,76 2 3,84 2,56 1,92 1,54 1,28 3,70 -5,30 3,84
 S300x2.00 7,62 2 2,57 1,71 1,29 1,03 0,86 2,46 -3,57 2,57
 x2.50 9,44 2 3,60 2,40 1,80 1,44 1,20 3,46 -4,76 3,60
 x3.00 11,23 2 4,34 2,89 2,17 1,74 1,45 4,18 -6,05 4,34
 x3.20 11,77 2 4,63 3,09 2,31 1,85 1,54 4,47 -6,50 4,63
 S350x2.00 8,42 2 3,07 2,05 1,54 1,23 1,02 2,95 -4,14 3,07
 x2.50 10,44 2 4,45 2,97 2,22 1,78 1,48 4,26 -5,51 4,45
 x3.00 12,43 2 5,33 3,55 2,66 2,13 1,78 5,14 -6,95 5,33
 x3.20 13,03 2 5,68 3,79 2,84 2,27 1,89 5,49 -7,57 5,68

ROZPĚTÍ 7.2 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,79 0,53 0,40 0,32 0,27 0,74 -1,17 0,58
 x2.50 6,24 2 1,10 0,74 0,55 0,44 0,37 1,04 -1,49 0,72
 x3.00 7,39 2 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,34 -1,80 0,85
 x3.20 7,77 2 1,53 1,02 0,77 0,61 0,51 1,47 -1,93 0,90
 S170x2.00 5,54 2 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,96 -1,52 0,95
 x2.50 6,84 2 1,42 0,95 0,71 0,57 0,48 1,33 -1,94 1,17
 x3.00 8,11 2 1,81 1,20 0,90 0,72 0,60 1,73 -2,35 1,38
 x3.20 8,53 2 1,93 1,29 0,96 0,77 0,64 1,85 -2,52 1,47
 S200x2.00 6,02 2 1,27 0,85 0,63 0,51 0,42 1,19 -1,87 1,27
 x2.50 7,44 2 1,77 1,18 0,88 0,71 0,59 1,69 -2,43 1,75
 x3.00 8,83 2 2,16 1,44 1,08 0,86 0,72 2,06 -2,95 2,07
 x3.20 9,29 2 2,30 1,53 1,15 0,92 0,77 2,21 -3,16 2,20
 S230x2.00 6,50 2 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,45 -2,23 1,52
 x2.50 8,04 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 1,98 -2,94 2,08
 x3.00 9,55 2 2,49 1,66 1,25 1,00 0,83 2,39 -3,57 2,49
 x3.20 10,01 2 2,66 1,77 1,33 1,06 0,89 2,55 -3,83 2,66
 S260x2.00 6,98 2 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,71 -2,61 1,80
 x2.50 8,64 2 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 2,28 -3,49 2,40
 x3.00 10,27 2 2,88 1,92 1,44 1,15 0,96 2,76 -4,18 2,88
 x3.20 10,76 2 3,07 2,04 1,53 1,23 1,02 2,95 -4,45 3,07
 S300x2.00 7,62 2 2,18 1,46 1,09 0,87 0,73 2,09 -3,08 2,18
 x2.50 9,44 2 2,86 1,91 1,43 1,14 0,95 2,73 -4,10 2,86
 x3.00 11,23 2 3,42 2,28 1,71 1,37 1,14 3,29 -4,97 3,42
 x3.20 11,77 2 3,65 2,43 1,83 1,46 1,22 3,51 -5,30 3,65
 S350x2.00 8,42 2 2,61 1,74 1,30 1,04 0,87 2,51 -3,57 2,61
 x2.50 10,44 2 3,48 2,32 1,74 1,39 1,16 3,32 -4,75 3,48
 x3.00 12,43 2 4,16 2,77 2,08 1,66 1,39 4,00 -5,98 4,16
 x3.20 13,03 2 4,43 2,96 2,22 1,77 1,48 4,28 -6,41 4,43

ROZPĚTÍ 7.8 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,66 0,44 0,33 0,27 0,22 0,64 -1,01 0,46
 x2.50 6,24 2 0,93 0,62 0,47 0,37 0,31 0,89 -1,29 0,56
 x3.00 7,39 2 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,15 -1,57 0,67
 x3.20 7,77 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,44 1,23 -1,68 0,71
 S170x2.00 5,54 2 0,88 0,58 0,44 0,35 0,29 0,83 -1,32 0,75
 x2.50 6,84 2 1,22 0,81 0,61 0,49 0,41 1,15 -1,69 0,92
 x3.00 8,11 2 1,54 1,02 0,77 0,62 0,51 1,47 -2,04 1,09
 x3.20 8,53 2 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,57 -2,19 1,16
 S200x2.00 6,02 2 1,09 0,72 0,54 0,44 0,36 1,02 -1,63 1,09
 x2.50 7,44 2 1,52 1,01 0,76 0,61 0,51 1,42 -2,11 1,38
 x3.00 8,83 2 1,81 1,21 0,91 0,73 0,60 1,74 -2,56 1,64
 x3.20 9,29 2 1,93 1,29 0,97 0,77 0,64 1,85 -2,75 1,74
 S230x2.00 6,50 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,22 -1,93 1,30
 x2.50 8,04 2 1,73 1,15 0,86 0,69 0,58 1,64 -2,50 1,73
 x3.00 9,55 2 2,07 1,38 1,03 0,83 0,69 1,98 -2,99 2,07
 x3.20 10,01 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,11 -3,18 2,20
 S260x2.00 6,98 2 1,54 1,03 0,77 0,62 0,51 1,46 -2,26 1,54
 x2.50 8,64 2 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,86 -2,87 1,96
 x3.00 10,27 2 2,35 1,56 1,17 0,94 0,78 2,25 -3,43 2,35
 x3.20 10,76 2 2,50 1,67 1,25 1,00 0,83 2,40 -3,65 2,50
 S300x2.00 7,62 2 1,83 1,22 0,92 0,73 0,61 1,72 -2,68 1,83
 x2.50 9,44 2 2,29 1,53 1,15 0,92 0,76 2,18 -3,38 2,29
 x3.00 11,23 2 2,74 1,83 1,37 1,10 0,91 2,63 -4,04 2,74
 x3.20 11,77 2 2,92 1,95 1,46 1,17 0,97 2,81 -4,30 2,92
 S350x2.00 8,42 2 2,14 1,42 1,07 0,85 0,71 2,01 -3,12 2,14
 x2.50 10,44 2 2,75 1,83 1,38 1,10 0,92 2,62 -4,06 2,75
 x3.00 12,43 2 3,28 2,19 1,64 1,31 1,10 3,15 -4,84 3,28
 x3.20 13,03 2 3,50 2,33 1,75 1,40 1,17 3,36 -5,15 3,50

ROZPĚTÍ 8.4 m

ROZPĚTÍ 9.0 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 2 0,58 0,39 0,29 0,23 0,20 0,54 -0,89 0,36
 x2.50 6,24 2 0,81 0,54 0,41 0,33 0,27 0,77 -1,14 0,45
 x3.00 7,39 2 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 1,00 -1,38 0,53
 x3.20 7,77 2 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,07 -1,47 0,56
 S170x2.00 5,54 2 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,71 -1,16 0,60
 x2.50 6,84 2 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 1,00 -1,48 0,74
 x3.00 8,11 2 1,32 0,88 0,66 0,53 0,44 1,24 -1,79 0,87
 x3.20 8,53 2 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,33 -1,92 0,93
 S200x2.00 6,02 2 0,94 0,62 0,47 0,37 0,31 0,89 -1,42 0,90
 x2.50 7,44 2 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,23 -1,85 1,11
 x3.00 8,83 2 1,55 1,03 0,77 0,62 0,52 1,48 -2,20 1,32
 x3.20 9,29 2 1,65 1,10 0,82 0,66 0,55 1,58 -2,34 1,40
 S230x2.00 6,50 2 1,13 0,75 0,56 0,45 0,38 1,06 -1,69 1,13
 x2.50 8,04 2 1,46 0,98 0,73 0,59 0,49 1,39 -2,11 1,46
 x3.00 9,55 2 1,75 1,17 0,88 0,70 0,58 1,67 -2,51 1,75
 x3.20 10,01 2 1,86 1,24 0,93 0,75 0,62 1,79 -2,67 1,86
 S260x2.00 6,98 2 1,30 0,87 0,65 0,52 0,43 1,19 -1,92 1,30
 x2.50 8,64 2 1,64 1,09 0,82 0,66 0,55 1,55 -2,40 1,64
 x3.00 10,27 2 1,96 1,31 0,98 0,78 0,65 1,87 -2,86 1,96
 x3.20 10,76 2 2,08 1,39 1,04 0,83 0,69 2,00 -3,04 2,08
 S300x2.00 7,62 2 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,40 -2,24 1,49
 x2.50 9,44 2 1,88 1,25 0,94 0,75 0,63 1,78 -2,79 1,88
 x3.00 11,23 2 2,24 1,50 1,12 0,90 0,75 2,14 -3,33 2,24
 x3.20 11,77 2 2,39 1,59 1,19 0,95 0,80 2,29 -3,54 2,39
 S350x2.00 8,42 2 1,71 1,14 0,85 0,68 0,57 1,60 -2,58 1,71
 x2.50 10,44 2 2,20 1,47 1,10 0,88 0,73 2,09 -3,31 2,20
 x3.00 12,43 2 2,63 1,75 1,32 1,05 0,88 2,52 -3,94 2,63
 x3.20 13,03 2 2,80 1,87 1,40 1,12 0,93 2,69 -4,19 2,80
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,79 0,29
 x2.50 6,24 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,67 -1,01 0,36
 x3.00 7,39 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,88 -1,22 0,42
 x3.20 7,77 3 0,99 0,66 0,49 0,40 0,33 0,94 -1,31 0,45
 S170x2.00 5,54 3 0,64 0,43 0,32 0,26 0,22 0,62 -1,02 0,48
 x2.50 6,84 3 0,92 0,61 0,46 0,37 0,31 0,87 -1,31 0,60
 x3.00 8,11 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,12 -1,59 0,71
 x3.20 8,53 3 1,26 0,84 0,63 0,50 0,42 1,19 -1,70 0,75
 S200x2.00 6,02 3 0,82 0,54 0,41 0,33 0,27 0,77 -1,26 0,73
 x2.50 7,44 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,09 -1,64 0,90
 x3.00 8,83 3 1,43 0,96 0,72 0,57 0,48 1,35 -1,99 1,07
 x3.20 9,29 3 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,44 -2,13 1,14
 S230x2.00 6,50 3 0,98 0,65 0,49 0,39 0,33 0,93 -1,50 0,98
 x2.50 8,04 3 1,37 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -1,98 1,27
 x3.00 9,55 3 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,62 -2,40 1,51
 x3.20 10,01 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,74 -2,57 1,60
 S260x2.00 6,98 3 1,16 0,77 0,58 0,46 0,39 1,10 -1,75 1,16
 x2.50 8,64 3 1,63 1,08 0,81 0,65 0,54 1,57 -2,35 1,63
 x3.00 10,27 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,91 -2,86 1,98
 x3.20 10,76 3 2,11 1,41 1,06 0,85 0,70 2,04 -3,05 2,11
 S300x2.00 7,62 3 1,42 0,94 0,71 0,57 0,47 1,33 -2,08 1,42
 x2.50 9,44 3 1,98 1,32 0,99 0,79 0,66 1,91 -2,77 1,98
 x3.00 11,23 3 2,39 1,60 1,20 0,96 0,80 2,31 -3,43 2,39
 x3.20 11,77 3 2,55 1,70 1,28 1,02 0,85 2,47 -3,65 2,55
 S350x2.00 8,42 3 1,69 1,13 0,85 0,68 0,56 1,63 -2,43 1,69
 x2.50 10,44 3 2,46 1,64 1,23 0,98 0,82 2,36 -3,22 2,46
 x3.00 12,43 3 2,95 1,96 1,47 1,18 0,98 2,85 -4,04 2,95
 x3.20 13,03 3 3,14 2,09 1,57 1,26 1,05 3,04 -4,39 3,14

ROZPĚTÍ 9.6 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,44 0,30 0,22 0,18 0,15 0,41 -0,71 0,23
 x2.50 6,24 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,59 -0,90 0,29
 x3.00 7,39 3 0,81 0,54 0,40 0,32 0,27 0,77 -1,08 0,34
 x3.20 7,77 3 0,86 0,57 0,43 0,34 0,29 0,82 -1,17 0,36
 S170x2.00 5,54 3 0,58 0,38 0,29 0,23 0,19 0,54 -0,90 0,39
 x2.50 6,84 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,77 -1,17 0,49
 x3.00 8,11 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,98 -1,42 0,57
 x3.20 8,53 3 1,09 0,73 0,55 0,44 0,36 1,04 -1,52 0,61
 S200x2.00 6,02 3 0,71 0,48 0,36 0,29 0,24 0,68 -1,12 0,60
 x2.50 7,44 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,96 -1,46 0,74
 x3.00 8,83 3 1,23 0,82 0,62 0,49 0,41 1,17 -1,77 0,88
 x3.20 9,29 3 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,24 -1,90 0,93
 S230x2.00 6,50 3 0,86 0,57 0,43 0,35 0,29 0,82 -1,33 0,85
 x2.50 8,04 3 1,19 0,80 0,60 0,48 0,40 1,12 -1,76 1,05
 x3.00 9,55 3 1,43 0,95 0,72 0,57 0,48 1,35 -2,12 1,24
 x3.20 10,01 3 1,53 1,02 0,76 0,61 0,51 1,44 -2,26 1,32
 S260x2.00 6,98 3 1,02 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,56 1,02
 x2.50 8,64 3 1,39 0,92 0,69 0,55 0,46 1,30 -2,05 1,39
 x3.00 10,27 3 1,66 1,11 0,83 0,66 0,55 1,60 -2,45 1,66
 x3.20 10,76 3 1,77 1,18 0,89 0,71 0,59 1,71 -2,61 1,77
 S300x2.00 7,62 3 1,24 0,83 0,62 0,50 0,42 1,18 -1,86 1,24
 x2.50 9,44 3 1,66 1,11 0,83 0,67 0,55 1,59 -2,44 1,66
 x3.00 11,23 3 1,99 1,33 1,00 0,80 0,66 1,91 -2,91 1,99
 x3.20 11,77 3 2,12 1,41 1,06 0,85 0,71 2,05 -3,10 2,12
 S350x2.00 8,42 3 1,49 0,99 0,75 0,60 0,50 1,41 -2,17 1,49
 x2.50 10,44 3 2,03 1,36 1,02 0,81 0,68 1,95 -2,87 2,03
 x3.00 12,43 3 2,43 1,62 1,22 0,97 0,81 2,34 -3,52 2,43
 x3.20 13,03 3 2,59 1,73 1,30 1,04 0,86 2,50 -3,75 2,59

ROZPĚTÍ 10.2 m

TABULKA NOSNOSTI PROFILU Σ
spojitý nosník o pěti polích (třída oceli S350)
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,39 0,26 0,19 0,16 0,13 0,36 -0,64 0,19
 x2.50 6,24 3 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18 0,51 -0,81 0,23
 x3.00 7,39 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,68 -0,98 0,28
 x3.20 7,77 3 0,76 0,50 0,38 0,30 0,25 0,72 -1,05 0,29
 S170x2.00 5,54 3 0,51 0,34 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,81 0,32
 x2.50 6,84 3 0,71 0,47 0,35 0,28 0,24 0,67 -1,05 0,40
 x3.00 8,11 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -1,27 0,47
 x3.20 8,53 3 0,96 0,64 0,48 0,38 0,32 0,91 -1,36 0,50
 S200x2.00 6,02 3 0,62 0,41 0,31 0,25 0,21 0,60 -1,01 0,50
 x2.50 7,44 3 0,89 0,59 0,44 0,35 0,30 0,85 -1,31 0,61
 x3.00 8,83 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 1,02 -1,59 0,73
 x3.20 9,29 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,08 -1,69 0,77
 S230x2.00 6,50 3 0,76 0,51 0,38 0,30 0,25 0,72 -1,20 0,70
 x2.50 8,04 3 1,03 0,68 0,51 0,41 0,34 0,97 -1,54 0,87
 x3.00 9,55 3 1,23 0,82 0,61 0,49 0,41 1,16 -1,84 1,03
 x3.20 10,01 3 1,31 0,87 0,66 0,52 0,44 1,24 -1,96 1,10
 S260x2.00 6,98 3 0,90 0,60 0,45 0,36 0,30 0,86 -1,40 0,90
 x2.50 8,64 3 1,18 0,78 0,59 0,47 0,39 1,11 -1,77 1,18
 x3.00 10,27 3 1,41 0,94 0,70 0,56 0,47 1,33 -2,11 1,41
 x3.20 10,76 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,41 -2,25 1,50
 S300x2.00 7,62 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,04 -1,67 1,10
 x2.50 9,44 3 1,39 0,93 0,70 0,56 0,46 1,30 -2,09 1,39
 x3.00 11,23 3 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 1,60 -2,50 1,67
 x3.20 11,77 3 1,78 1,18 0,89 0,71 0,59 1,71 -2,66 1,78
 S350x2.00 8,42 3 1,31 0,87 0,65 0,52 0,44 1,22 -1,95 1,31
 x2.50 10,44 3 1,69 1,13 0,84 0,68 0,56 1,61 -2,51 1,69
 x3.00 12,43 3 2,02 1,35 1,01 0,81 0,67 1,94 -3,00 2,02
 x3.20 13,03 3 2,15 1,43 1,08 0,86 0,72 2,07 -3,19 2,15

ROZPĚTÍ 10.8 m

                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,34 0,23 0,17 0,14 0,11 0,32 -0,58 0,15
 x2.50 6,24 3 0,48 0,32 0,24 0,19 0,16 0,46 -0,73 0,19
 x3.00 7,39 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,60 -0,89 0,22
 x3.20 7,77 3 0,67 0,45 0,33 0,27 0,22 0,64 -0,95 0,24
 S170x2.00 5,54 3 0,45 0,30 0,22 0,18 0,15 0,42 -0,75 0,27
 x2.50 6,84 3 0,63 0,42 0,31 0,25 0,21 0,60 -0,95 0,33
 x3.00 8,11 3 0,79 0,53 0,40 0,32 0,26 0,76 -1,15 0,39
 x3.20 8,53 3 0,85 0,56 0,42 0,34 0,28 0,81 -1,23 0,41
 S200x2.00 6,02 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,52 -0,91 0,41
 x2.50 7,44 3 0,79 0,52 0,39 0,31 0,26 0,75 -1,19 0,51
 x3.00 8,83 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,90 -1,40 0,60
 x3.20 9,29 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,95 -1,50 0,64
 S230x2.00 6,50 3 0,67 0,45 0,34 0,27 0,22 0,64 -1,07 0,59
 x2.50 8,04 3 0,89 0,60 0,45 0,36 0,30 0,85 -1,35 0,73
 x3.00 9,55 3 1,07 0,71 0,53 0,43 0,36 1,02 -1,61 0,86
 x3.20 10,01 3 1,14 0,76 0,57 0,46 0,38 1,08 -1,72 0,92
 S260x2.00 6,98 3 0,80 0,53 0,40 0,32 0,27 0,75 -1,24 0,80
 x2.50 8,64 3 1,01 0,67 0,51 0,41 0,34 0,96 -1,54 1,00
 x3.00 10,27 3 1,21 0,81 0,61 0,48 0,40 1,15 -1,84 1,19
 x3.20 10,76 3 1,29 0,86 0,64 0,52 0,43 1,22 -1,96 1,26
 S300x2.00 7,62 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,88 -1,45 0,94
 x2.50 9,44 3 1,18 0,79 0,59 0,47 0,39 1,11 -1,81 1,18
 x3.00 11,23 3 1,41 0,94 0,71 0,56 0,47 1,33 -2,16 1,41
 x3.20 11,77 3 1,50 1,00 0,75 0,60 0,50 1,41 -2,29 1,50
 S350x2.00 8,42 3 1,10 0,73 0,55 0,44 0,37 1,02 -1,69 1,10
 x2.50 10,44 3 1,41 0,94 0,71 0,57 0,47 1,32 -2,15 1,41
 x3.00 12,43 3 1,69 1,12 0,84 0,67 0,56 1,62 -2,57 1,69
 x3.20 13,03 3 1,80 1,20 0,90 0,72 0,60 1,73 -2,73 1,80

ROZPĚTÍ 11.4 m
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                               Označení       Hmotnost [kg/m] Ztužení Zatížení Qd [kN/m2] při roztečích [m] Zatížení [kN/mb]

    1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m Qd + N=10 Wd q L/200
 S140x2.00 5,06 3 0,31 0,20 0,15 0,12 0,10 0,28 -0,53 0,12
 x2.50 6,24 3 0,43 0,29 0,21 0,17 0,14 0,40 -0,67 0,15
 x3.00 7,39 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,53 -0,81 0,18
 x3.20 7,77 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,57 -0,87 0,19
 S170x2.00 5,54 3 0,40 0,27 0,20 0,16 0,13 0,37 -0,68 0,22
 x2.50 6,84 3 0,56 0,37 0,28 0,22 0,19 0,53 -0,87 0,27
 x3.00 8,11 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,24 0,67 -1,05 0,32
 x3.20 8,53 3 0,75 0,50 0,38 0,30 0,25 0,72 -1,12 0,34
 S200x2.00 6,02 3 0,50 0,33 0,25 0,20 0,17 0,47 -0,83 0,35
 x2.50 7,44 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,67 -1,06 0,43
 x3.00 8,83 3 0,83 0,55 0,42 0,33 0,28 0,79 -1,25 0,51
 x3.20 9,29 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,85 -1,33 0,54
 S230x2.00 6,50 3 0,59 0,40 0,30 0,24 0,20 0,57 -0,96 0,50
 x2.50 8,04 3 0,79 0,52 0,39 0,31 0,26 0,74 -1,20 0,61
 x3.00 9,55 3 0,94 0,63 0,47 0,38 0,31 0,90 -1,43 0,73
 x3.20 10,01 3 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 0,96 -1,52 0,77
 S260x2.00 6,98 3 0,70 0,47 0,35 0,28 0,23 0,65 -1,08 0,68
 x2.50 8,64 3 0,88 0,59 0,44 0,35 0,29 0,83 -1,36 0,85
 x3.00 10,27 3 1,05 0,70 0,53 0,42 0,35 1,00 -1,62 1,00
 x3.20 10,76 3 1,12 0,75 0,56 0,45 0,37 1,07 -1,72 1,07
 S300x2.00 7,62 3 0,80 0,54 0,40 0,32 0,27 0,75 -1,27 0,80
 x2.50 9,44 3 1,01 0,67 0,51 0,40 0,34 0,96 -1,58 1,01
 x3.00 11,23 3 1,21 0,81 0,60 0,48 0,40 1,14 -1,88 1,21
 x3.20 11,77 3 1,29 0,86 0,64 0,51 0,43 1,21 -2,00 1,29
 S350x2.00 8,42 3 0,91 0,61 0,46 0,36 0,30 0,86 -1,46 0,91
 x2.50 10,44 3 1,19 0,79 0,60 0,48 0,40 1,12 -1,86 1,19
 x3.00 12,43 3 1,42 0,95 0,71 0,57 0,47 1,33 -2,22 1,42
 x3.20 13,03 3 1,51 1,01 0,76 0,61 0,50 1,45 -2,36 1,51

ROZPĚTÍ 12.0 m 
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NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ:

  Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače: 
www.satjam.cz/bonus

Poprad

Výrobní závod

Obchodní středisko

 střešní krytiny
 okapové systémy
 střešní doplňky
 trapézové plechy
 střešní okna a výlezy

 stěnové kazety, panely
 konstrukční profi ly
 rovinné plechy, svitky
 interiérové podhledy a obklady
 nadkrokevní izolace

Praha

Brno

Ostrava

Hradec
Králové

Ústí n. Lab.

Úvaly

České 
Budějovice


